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REZIME 

Glavni ciljevi istrаţivаnjа, u okviru ove doktorske disertаcije, su da se rаzviju nove metode 

i optimizuju pаrаmetri sinteza kojima se dobijaju neorgаnski luminescentni prаhovi nа bаzi 

gаdolinijum-titanata (Gd2Ti2O7) i lutecijum-titanata (Lu2Ti2O7) dopirаni jonimа retkih 

zemаljа i ispitaju strukturna, morfološka, optiĉka i termometrijska svojstаvа dobijenih 

prаhovа. 

Nanostrukturni materijali imaju veliku primenu u razliĉitim strukturnim i funkcionalnim 

materijalima kao što su, senzori, magnetni materijali, superprovodnici, katalizatori i 

luminescentni materijali. Dobijanje luminescentnih nanoprahova sa homogenom 

raspodelom komponenata i faza je od velikog znaĉaja za materijale sa primenom u 

savremenim optoelektronskim ureĊajima. Modifikovana Pećini metoda, kao i sol-gel 

metoda jesu metode sinteza koje omogućavaju dobijanje nanostrukturnih materijala 

odgovarajućeg sastava i morfologije, kao i unapreĊenih svojstava. 

U okviru ove doktorske disertacije, nanoprahovi gadolinijum-titanata i lutecijum-titanata 

dopirani jonima retkih zemalja, su sintetisani modifikovanom Pećini metodom sinteze 

(metodom polimerno-kompleksnog rastvora) i sol-gel metodom. Sintetisani nanoprahovi su 

dodatno izloţeni termiĉkom tretmanu na odgovarajućoj temperaturi, koja je odreĊena 

termogravimetrijskom / diferencijalno termalnom analizom. Detaljno je ispitan uticaj 

dopiranosti jonima retkih zemalja (Eu
3+

, Sm
3+

, Dy
3+

 i Tm
3+

) na luminescentna svojstva 

nanoprahova. Osim toga, uspostavljena je korelacija metode sinteze sa strukturnim, 

morfološkim i funkcionalnim svojstvima prahova. 

Morfološke i hemijske karakteristike prahova su ispitane pomoću skenirajuće elektronske 

mikroskopije u kombinaciji sa energetskom disperzionom analizom X-zraka, i transmisione 

elektronske mikroskopije. Mikroskopijom je pokazano da dobijene nanoprahove ĉine 

kompaktni komadi veliĉine i do nekoliko mikrona, sastavljeni od nanoĉestica. Energetsko-

disperzionom analizom X-zraka je potvrĊena homogena raspodela sastavnih elemenata. 



 
 

Fazna analiza prahova je uraĊena difrakcijom X-zraka (XRD) i transmisionom 

elektronskom mikroskopijom. Analizom materijala elektronskom difrakcijom na odabranoj 

površini i XRD analizom pokazano je da su nanostrukturni prahovi sa veliĉinom kristalita 

od 10–50 nm (zavisno od metode sinteze i korišćenog dopantnog jona). Pokazano je da 

prahovi kristališu u Fd 3 m kubnoj strukturi. Transmisiona elektronska mikroskopija je 

dodatno pokazala unutrašnju strukturu ĉestica, odnosno da se prahovi sastoje od 

aglomerisanih kristalnih ĉestica koje su nepravilnog oblika. 

Optiĉka svojstva sintetisanih prahova ispitana su fotoluminescentnom spektroskopijom. 

Emisioni spektri nanoprahova Gd2Ti2O7 i Lu2Ti2O7 pokazuju karakteristiĉne emisione linije 

koje potiĉu od f-f elektronskih prelaza dopantnih jona. Korišćene su razliĉite koncentracije 

dopantnih jona (Eu
3+ 

(0,5; 1; 3; 5; 7; 10; 15at%), Sm
3+

 (0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5at%), 

Dy
3+

 (1at%) i Tm
3+

 (1at%)) sa ciljem odreĊivanja optimalne koncentracije. OdreĊeno je i 

vreme ţivota pobuĊenih stanja dopantnih jona koje iznosi izmeĊu 2–5 ms što je veoma 

dugo vreme trajanja emisije za jon europijuma. 

Luminescentni emisioni spektri Gd2Ti2O7: Eu
3+

 i Gd2Ti2O7: Dy
3+

 snimani su na visokim 

temperaturama kako bi se dobila temperaturska zavisnost emisije. Dobijene vrlo visoke 

vrednosti relativne osetljivosti materijala ukazuju na to da ovi luminescentni materijali 

imaju primenu u termometriji kao i senzorima temperature. 

 

Kljuĉne reĉi: luminescentni materijali, pirohlori, gadolinijum-titanat, lutecijum-titanat, retke zemlje, 

termometrija 

Nauĉna oblast: Tehnološko inţenjerstvo 

Uţa nauĉna oblast: Inţenjerstvo materijala 

UDK broj: 620.3:546.662:546.669:546.824:546.650 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The main objective of this PhD thesis was development of the method for synthesis, and 

optimization of synthesis conditions, for the preparation of inorganic luminescent 

nanopowders based on the rare earth ions doped gadolinium-titanate (Gd2Ti2O7) and 

lutetium-titanate (Lu2Ti2O7), and the studies of their structural, morphological, optical and 

thermometric properties. 

Nanostructured materials have been used in a variety of structural and functional materials 

such as sensors, magnetic materials, superconductors, catalysts and luminescent materials. 

Preparation of luminescent nano-powders that have homogeneous distribution of the 

components and the pure-phase structure is important from the aspect of utilization of 

materials in modern optoelectronic devices. The Pechini-type and sol-gel methods are two 

promising methods for the preparation of nanostructured materials with targeted 

composition and morphology. 

In this study, gadolinium-titanate and lutetium-titanate, doped with rare earth ions, were 

synthesized by Pechini-type and sol-gel methods. Synthesized nano-powders were further 

exposed to thermal treatment at appropriate temperatures, which were evaluated using TG / 

DTA analysis. The influence of doping concentration of different rare-earth ions (Eu
3+

, 

Sm
3+

, Dy
3+

 and Tm
3+

) on the luminescent properties of nanopowders was studied in details. 

Furthermore, the correlation between synthesis conditions and structural, morphological 

and functional properties of powders was established. 

Morphological and chemical characteristics of the powders were investigated using 

scanning electron microscopy in combination with energy dispersive X-ray analysis, and 

transmission electron microscopy. It was shown that the nanopowders consist of chunks, up 

to a few microns in size, formed from nanoparticles. Energy dispersive X-ray analysis on 

the materials confirmed homogeneous arrangement of the constituent elements.  

The phase identity and purity of prepared powders were investigated by X-ray diffraction 

(XRD) and transmission electron microscopy. Combined analysis of materials with electron 



 
 

diffraction and XRD showed the average crystallite size of nanostructured powders being 

from 10 to 50 nm (depending on the synthesis method and used dopant). It is shown that the 

powders crystallize in Fd 3 m cubic structure. Transmission electron microscopy 

demonstrated the internal structure of the particles, and suggested that powders are 

comprised of agglomerated crystalline particles, which are irregular in shape. 

The optical properties of synthesized powders were examined by photoluminescence 

spectroscopy. The emission spectra of obtained nanopowders Gd2Ti2O7 and Lu2Ti2O7 show 

characteristic emission lines originating from f-f electronic transitions of the dopant ions. 

Different concentrations of dopant ions (Eu
3+ 

(0,5; 1; 3; 5; 7; 10; 15at%), Sm
3+

 (0,1; 0,2; 

0,5; 1; 1,5; 2; 2.5at%), Dy
3+

 (1at%) and Tm
3+

 (1at%)) were used to determine the influence 

of concentration on the luminescence properties. Also, the lifetime of excited states of 

dopant ions was determined to be very long (from 2 ms to 5 ms) for the emission of Eu
3+ 

ions. 

The luminescent emission spectra of Gd2Ti2O7: Eu
3+

 and Gd2Ti2O7: Dy
3+

 were measured at 

higher temperatures to obtain emission spectra as a function of temperature. The results 

showed a very high value of relative sensitivity suggesting that the luminescent materials 

potentially can be used in a thermometry as a temperature-sensors. 

 

Keywords: luminescent materials, pyrochlore, gadolinium-titanate, lutetium-titanate, rare earth ions, 

thermometry 

Scientific field: Technical engineering 

Major in: Materials engineering 

UDC number: 620.3:546.662:546.669:546.824:546.650 
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1. UVOD 

Nanotehnologija je grana nauke koja se u poslednjih 50 godina istraţuje u mnogim 

oblastima kao što su fizika, hemija, biotehnologija, bio-informatika, medicina, zdravstvo, 

inţenjering, energetika i uticaj na ţivotnu sredinu. Nanomaterijali su materijali izgraĊeni od 

strukturnih komponenti veliĉine 1–100 nm. Ovoj grupi materijala pripadaju tanki filmovi, 

prahovi saĉinjeni od ĉestica nanometarskih dimenzija, nanometarskih kristalita ili neke 

druge faze ĉija je prostorna distribucija na nanometarskom nivou. Velika specifiĉna 

površina predstavlja jednu od vaţnih karakteristika ovih materijala zbog ĉega su oni od 

velikog nauĉno-istraţivaĉkog interesa. Nanostrukturni materijali imaju veliki potencijal za 

primenu u hemijskoj i mašinskoj industriji ukljuĉujući razliĉite strukturne i funkcionalne 

materijale kao što su, senzori, magnetni materijali, superprovodnici, katalizatori, 

luminescentni materijali itd. [1]. Jedinstvene karakteristike materijala, kao što su veliĉina 

kristalita i veliĉina ĉestica zavise pre svega od prirode materijala kao i od uslova okoline u 

kojoj se nalaze (temperatura i pritisak). Luminescentni materijali sa poboljšanim 

karakteristikama su danas neophodni za izradu savremenih ureĊaja iz oblasti 

optoelektronike (Slika 1). Poslednjih decenija velika paţnja je usmerena na prouĉavanje 

morfologije nanostrukturnih prahova koja ima uticaj na njihova funkcionalna svojstva. 

 

Slika 1. Luminescentni materijali i njihova primena 

Materijali koji nakon apsorpcije, emituju svetlosti u vidljivom delu spektra su 

luminescentni materijali, koji se još zovu i fosfori. Materijale koji emituju svetlost obiĉno 

ĉine jedinjena prelaznih metala ili retkih zemalja koji su uglavnom u obliku kristalnog 

praha ĉija veliĉina ĉestica iznosi od 1–100 𝜇m. Luminescentni materijali koji sadrţe ĉestice 

ĉije su dimenzije <100 nm zovu se nanomaterijali koji emituju svetlost, ili nanofosfori [2]. 



Sanja Ćulubrk  Doktorska disertacija 

2 
 

Fosfori su materijali koji se istraţuju poslednjih 100 godina. Cink-sulfid predstavlja vaţnu 

klasu fosfornih materijala, kojeg je prvi put sintetisao, davne 1866. god, nauĉnik Teodore 

Sidot. Krajem 19. veka i poĉetkom 20. veka, u Nemaĉkoj, Philip E.A. Lenard i saradnici su 

detaljno istraţivali fosfore i dobili impresivne rezultate. Sintetisali su fosfore na bazi 

zemnoalkalnih halkogenida (sulfida i selenida) i cink-sulfida i ispitivali luminescentna 

svojstva [3]. Lenard i saradnici su testirali ne samo teške jone, već i razne jone retkih 

zemalja kao potencijalne aktivatore. Danas se fosfori alkalnih halkogenida zovu i 

Lenardovi fosfori. 

Fosfori su uglavnom neorganska jedinjenja u obliku praha (bele ili pastelne boje) ili tankih 

filmova i sastoje se iz matrice i jona prelaznih metala ili jona retkih zemalja koji se dodaju 

u vrlo malim koliĉinama, reda veliĉine nekoliko atomskih procenata. Merljive 

karakteristike fosfora su emisioni spektar (spektralna distribucija energije emisije) i 

ekscitacioni spektar (pobuĊivanje), kao i odnos brzina radijativnih i neradijativnih prelaza u 

osnovno stanje. Talasna duţina emisije aktivatorskog jona zavisi od matrice u koju je 

ugraĊen kao i od lokalne kristalne strukture. Matricu obiĉno ĉine oksidi, nitridi, sulfidi, 

selenidi, halogenidi i silikati. Mnogi fosfori se proizvode pri niskotemperaturskim 

procesima. Istraţivanje fosfora je danas od velike vaţnosti u savremenoj nauci i tehnologiji 

(Tabela 1). Sinteza i priprema neorganskih fosfora je zasnovana na fiziĉkoj i neorganskoj 

hemiji. Ovi materijali se koriste kao sastavni deo izvora svetlosti (fluorescentne lampe), 

displeja (katodne cevi, plazma), scintilatora, detektora visokoenergetskog zraĉenja, itd... 

 

Tabela 1. Najĉešće korišćeni fosfori, njihova boja i talasna duţina emisije, i ureĊaji u kojima se 

koriste [4–14] 

Fosfori Boja emisije Talasna dužina 

emisije 

Upotreba  

ZnS: Ag
+
 plava 450 nm Katodne cevi 

BaMgAl10O17: Eu
2+

, Mn
2+

 plava 450 nm Plazma displeji 

BaMgAl10O17: Eu
2+

 plava 450 nm Fluorescentne lampe 

ZnS: Cu
+
, Al

3+
 zelena 530 nm Katodne cevi 

Zn2SiO4: Mn
2+

 zelena 528 nm Plazma displeji 

LaPO4: Ce
3+

, Tb
3+

 zelena 544 nm Fluorescentne lampe 

Gd2O2S: Tb
3+

 ţuto-zelena 545 nm Scintilatori 
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Y3Al5O12: Ce
3+

 ţuto-zelena 544 nm Fluorescentne lampe 

Y2O2S: Eu
3+

 crvena 626 nm Katodne cevi 

Y2O3: Eu
3+

 crvena 611 nm Plazma displeji 

Y2O2S: Tb
3+

 bela 545 nm Katodne cevi 

Ca5(PO4)3(F, Cl): Sb
3+

, Mn
2+

 bela - Fluorescentne lampe 

 

Pirohlorni materijali na bazi titanata, kao što su gadolinijum-titanat i lutecijum-titanat, 

predstavljaju neorganske kristalne strukture koje su, zahvaljujući svojim jonskim 

preĉnicima i kristalnim rešetkama pogodni za inkorporiranje jonima retkih zemalja (Eu
3+

, 

Sm
3+

, Dy
3+

 ili Tm
3+

). Inkorporirani joni imaju funkciju luminescentnih centara u kristalnoj 

rešetki domaćina. Ovakva jedinjenja predstavljaju luminescentne materijale koji imaju 

mogućnost da emituju odreĊenu koliĉinu zraĉenja u vidljivoj i ultraljubiĉastoj spektralnoj 

oblasti, nakon ekscitacije spoljašnjim izvorom energije. Emitovano zraĉenje je posledica 

interakcije atomskih stanja luminescentnih centara i kristalne rešetke domaćina. Emisija 

ovakvih materijala se javlja u razliĉitim oblastima vidljivog dela spektra u zavisnosti od 

luminescentnog centra kojim se aktiviraju. Materijali dopirani europijumom, emituju 

crvenu svetlost, dopirani samarijumom crveno-narandţastu svetlost, dopirani 

disprozijumom emituju ţutu i plavu svetlost, dok oni dopirani tulijumom pokazuju emisiju 

u plavoj spektralnoj oblasti. Dobra hemijska stabilnost gadolinijum-titanata i lutecijum-

titanata i sposobnost da prihvate visoke koncentracije jona retkih zemalja ih ĉini dobrim 

fosfornim matricama. U poslednjih par godina njihova primena je aktuelna za izradu 

savremenih displej ureĊaja. TakoĊe, ovi materijali se koriste i kao obelaţivaĉi koji imaju 

znaĉajnu ulogu u medicinskoj dijagnostici. Da bi imali primenu u savremenim ureĊajima, 

sintetisani prahovi moraju imati odreĊene karakteristike (uske spektralne linije u celom 

opsegu vidljivog dela spektra, dugo vreme ţivota i dobra rezolucija). Ove karakteristike 

zavise od strukturnih i morfoloških karakteristika prahova, kao što je uniformna raspodela 

jona dopanta u rešetki domaćina, visoka kristaliniĉnost, uska raspodela veliĉine ĉestica, 

velika specifiĉna površina i odsustvo aglomerata. Da bi dobijeni prah imao sve 

karakteristike, neophodan je razvoj pogodnih i pouzdanih metoda njihove sinteze. 

Luminescentni materijali se dobijaju reakcijama u ĉvrstoj fazi pri ĉemu je teško kontrolisati 

morfologiju i odrţati uniformni sastav. To ima za posledicu dobijanje prahova sa ĉesticama 
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nepravilnog oblika ĉije su veliĉine i do desetak mikrometara. Suprotno tome, hemijske 

metode sinteze iz rastvora, kao što su metoda sagorevanja i sol-gel metoda sinteze, 

omogućavaju mešanje prekursora na molekulskom nivou. Na taj naĉin se ostvaruje velika 

ĉistoća i homogenost dobijenog praha. Prouĉavanje mogućih metoda sinteze, kojima se 

omogućavaju neophodne karakteristike prahova, usmereno je na razvoj ekonomiĉnih i 

jednostavnih postupaka koji se mogu komercijalizovati. U ovoj tezi su sintetisana i 

prouĉavana dva sistema dopirana jonima retkih zemalja: 

- gadolinijum-titanat dopiran Eu
3+

, Sm
3+

, Dy
3+

 i Tm
3+

 

- lutecijum-titanat dopiran Eu
3+

 

Još jedna od vrlo bitnih karakteristika luminescentnih materijala jeste njihova primena u 

termometriji, za merenje temperature. Ova primena je postala vrlo znaĉajna, o ĉemu govori 

i veliki broj radova objavljenih na ovu temu [15]. Do danas su se upotrebljavali razliĉiti 

ureĊaji za merenje temperature koji su imali ograniĉenu primenu u sredinama u kojima se 

koriste. Zato je razvijena mnogo adekvatnija metoda daljinskog bezkontaktnog merenja 

temperature. Ovom metodom su omogućena merenja u teškim uslovima kao i merenje na 

nanometarskoj skali. Najĉešća upotreba je u mikro/nano-elektronici i biomedicini. 

Istraţivanje novih sintetskih metoda i materijala kao i funkcionalizacija okarakterisanih 

nanoprahova je predstavljala motivaciju za izradu ove teze. 

Ova doktorska teza je koncipirana sa sledećim ciljevima: 

- sinteza nanostrukturnih prahova sistema Gd2Ti2O7 dopiran Eu
3+

, Sm
3+

, Dy
3+

 ili 

Tm
3+

 i Lu2Ti2O7 dopiran Eu
3+

, modifikovanom Pećini metodom sinteze (metodom 

polimerno-kompleksnog rastvora) i sol-gel metodom sinteze (Gd2Ti2O7 dopiran 

Eu
3+

), pri ĉemu su kao prekursori korišćeni oksidi i nitrati retkih zemalja 

- analiza uticaja atomske dopiranosti retkim zemljama na strukturu nanoprahova 

- strukturna, morfološka i termometrijska karakterizacija prahova primenom 

savremenih metoda analize kao što su difrakcija X-zraka, skenirajuća elektronska 

mikroskopija u kombinaciji sa energetskom disperzionom analizom X-zraka, 
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transmisiona elektronska mikroskopija u kombinaciji sa elektronskom difrakcijom 

na odabranoj površini 

- ispitivanje funkcionalnih karakteristika dobijenih prahova odreĊivanjem 

fotoluminescentnih karakteristika (ekscitacioni i emisioni spektri), kao i 

odreĊivanjem vremena ţivota pobuĊenih nivoa: 
5
D0 (jona europijuma), 

4
G5/2 (jona 

samarijuma), 
4
F9/2 (jona disprozijuma) i 

1
D2 (jona tulijuma). 

- ispitivanje termometrijskih svojstava gadolinijum-titanata dopiranog Eu
3+

 i Dy
3+

 sa 

svrhom odreĊivanja apsolutne i relativne osetljivosti dobijenih prahova. 

- utvrĊivanje meĊusobne zavisnosti morfoloških, strukturnih i luminescentnih 

karakteristika prahova i metode sinteze. 

Doktorska teza je realizovana u Institutu za nuklearne nauke „Vinĉa“, Laboratoriji za 

radijacionu hemiju i fiziku „Gama“ u okviru grupe koja se bavi prouĉavanjem optiĉki 

aktivnih materijala. 

Imajući u vidu da se metodom polimerno-kompleksnog rastvora i sol-gel metodom dobijaju 

nanoprahovi, istraţivanja u okviru ove teze idu u smeru usavršavanja i unapreĊenja metoda 

sa stanovišta dobijanja struktura kontrolisanog sastava, oblika i veliĉine na nanometarskoj 

skali. Sa druge strane, sinteza, Gd2Ti2O7 i Lu2Ti2O7 dopiranih jonima retkih zemalja, 

poboljšanih strukturnih, morfoloških i funkcionalnih karakteristika predstavlja znaĉajan 

doprinos u istraţivanjima savremenih luminescentnih materijala sa ciljem njihove primene 

u modernim optoelektronskim ureĊajima. 
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2. TEORIJSKI UVOD 

2.1. Luminescencija: definicija i tipovi 

Luminescencija (od latinske reĉi lumen, luminis = svetlost) predstavlja pojavu hladnog 

zraĉenja svetlosti. PobuĊivanjem, molekul ili atom prima odreĊenu koliĉinu energije ĉime 

prelazi u ekscitovano stanje, nakon ĉega se vraća u osnovno stanje emitujući energiju u 

vidu svetlosti. Ovaj oblik zraĉenja se razlikuje od toplotnog zraĉenja po naĉinu nastajanja, 

svojstvima i vremenu trajanja. Termin hladna svetlost se koristi zato što energija kojom se 

podstiĉe luminescencija ne potiĉe od pretvaranja toplotne energije u svetlosnu, već od 

drugog oblika energije. Ova svetlost se moţe javiti vrlo intenzivno i na niskim 

temperaturama i u svim agregatnim stanjima. Luminescenciju je moguće klasifikovati po 

naĉinu pobuĊivanja molekula, po mehanizmu pretvaranja apsorbovane energije u svetlost i 

po vremenskim karakteristikama zraĉenja. U Tabeli 2 je prikazana podela luminescencije u 

zavisnosti od naĉina pobuĊivanja kao i naĉin njenog nastanka. Luminescencija po 

mehanizmu nastajanja moţe da bude spontana, rezonantna, stimulisana i senzibilisana. 

Tabela 2. Vrste luminescencije u zavisnosti od naĉina pobuĊivanja i mehanizmi njenog nastajanja 

Vrste luminescencije Mehanizam nastajanja 

Fotoluminescencija apsorpcijom elektomagnetnog zraĉenja 

Katodoluminescencija interakcijom snopa elektrona sa tankim slojem fluorescentne 

supstance kojom su presvuĉeni ekrani katodnih cevi 

Hemiluminescencija pretvaranjem hemijske energije u svetlosnu u hemijskim 

reakcijama 

Bioluminescencija transformacijom energije biohemijskih reakcija nekih organizama 

u svetlost 

Kristaloluminescencija procesima kristalizacije 

Triboluminescencija dejstvom mehaniĉke energije usled mrvljenja ili loma 

Elektroluminescencija dejstvom elektriĉnog polja 

Radioluminescencija pobuĊivanjem ĉesticama velike energije 

Termoluminescencija dejstvom toplotne energije (koja nije primaran izvor, već uzrok za 

oslobaĊanje energije) 

Sonoluminescencija dejstvom ultrazvuĉnih talasa u teĉnostima 
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Klasa luminescentnih materijala koji ispoljavaju fenomen luminescencije su fosfori. Ova 

jedinjenja nastaju ugradnjom luminescentnih centara, najĉešće jona retkih zemalja ili 

prelaznih metala u kristalnu rešetku transparentnih, izolatorskih materijala (matrica). Kao 

matrice se mogu koristiti oksidi, sulfidi, fluoridi, silikati, aluminati, fosfati i vanadati.  

Elementi lantanoida (Ln
3+

) drugaĉije se nazivaju elementi retkih zemalja, i pripadaju III-a 

grupi periodnog sistema elemenata [16]. Zainteresovanost nauĉnika za lantanoide datira još 

od kraja 18. veka, kada je to bila nepoznata grupa metala u periodnom sistemu elemenata. 

Reĉ lantanoid potiĉe od Grĉke reĉi koja znaĉi “laţno sakriven”, što i predstavlja objašnjenje 

zašto su ovi elementi smatrani retkima. Njihovo odvajanje od drugih minerala nije bilo 

jednostavno. Pre 50 godina naĊeno je rešenje za eksploataciju ovih elemenata i od tada oni 

ĉine deo našeg svakodnevnog ţivota. TakoĊe, privukli su paţnju zbog svojih jednstvenih 

karakteristika, posebno u oblasti bioloških primena. Luminescencija koja potiĉe od 

lantanoida ĉini sastavni deo osvetljenja lampi, displeja (katodne cevi [17]), plazma displeja 

[18], scintilatora [19] i lasera. Lantanoidi se, takoĊe, koriste u magnetima, proizvodnji 

stakla kao i za bojenje. 

Elektronska konfiguracija atoma lantanoida data je opštom formulom: 

 

1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 3d

10
 4p

6
 5s

2
 4d

10
 5p

6
 6s

2
 4f

n
 5d

m 

 

(n ima vrednost od 0 do 14, a m moţe biti 0 ili 1) 

Za optiĉke osobine ovih elemenata su odgovorni 4f elektroni koji predstavljaju valentne 

elektrone. Glavna karakteristika jona retkih zemalja jeste što svaki jon daje razliĉitu boju u 

vidljivom delu spektra. Njihova jedinstvena optiĉka svojstva i razliĉite boje emisije 

proizilaze iz elektronskih prelaza izmeĊu 4f-4f nivoa i 4f-5d nivoa. Tako emisija fosfornih 

materijala moţe biti bela, zelena, plava, ţuta ili crvena. 

Mnogi sintetisani nanomaterijali sadrţe jedan, ili kombinaciju više elemenata retke zemlje 

ĉime se omogućava dobijanje niza spektralnih karakteristika. Ovakvi materijali mogu 

emitovati svetlost od ultraljubiĉaste do bliske infracrvene spektralne oblasti. Nanoĉestice 

dopirane jonima retkih zemalja se mogu podeliti u dve grupe, u zavisnosti od mehanizma 

kojim fluoresciraju. To su down-konvertujuće i up-konvertujuće ĉestice [16]. Proces u 
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kojem materija apsorbuje fotone više enregije, a emituje fotone niţe energije naziva se 

down-konverzija („down-conversion“). Suprotno ovom procesu, up-konverzija („up-

conversion“), je nelinearni optiĉki proces u kome sukcesivna apsorpcija dva ili više fotona 

dovodi do emisije visokoenergetskog fotona u vidljivom delu spektra, kada se elektroni 

pobude talasnom duţinom koja je u bliskoj infracrvenoj oblasti (NIR). 

Za biološke primene, a posebno za optiĉku mikroskopiju, proces up-konverzije je vrlo 

koristan jer nanoĉestice apsorbuju u bliskom infracrvenom region, a emituju vidljivu 

svetlost. Bliska infracrvena svetlost ima dobar prodor u tkiva u odnosu na vidljivu svetlost. 

S toga su up-konvertujuće nanoĉestice dopirane jonima retkih zemalja (Er
3+

/Yb
3+

, 

Tm
3+

/Yb
3+

 ili Ho
3+

/Yb
3+

) odliĉne za in vivo snimanja.
 

Materijali koji su dobijeni dopiranjem jonima retkih zemalja imaju poboljšana svojstva kao 

što su: dugo vreme trajanja fluorescencije (reda veliĉine ms), visoka kvantna efikasnost i 

oštri emisioni pikovi [20]. 

 

2.2. Fotoluminescencija, fluorescencija, fosforescencija 

Fotoluminescencija spada u najispitivanije luminescentne pojave. Predstavlja proces 

emisije svetlosti niţe energije, nakon apsorbovanja fotona (elektromagnetnog zraĉenja) više 

energije. To je proces deekscitacije pobuĊenih molekula koji se odvija kroz dva mehanizma 

prenosa energije - spoljašnji i unutrašnji. Molekuli se deekscituju fotofiziĉkim prelazima 

koji se definišu kao prelazi u kojima se vrši interna (unutrašnja) relaksacija energija sa 

pobuĊenih elektronskih stanja, ili pobuĊenog elektronskog stanja na osnovno elektronsko 

stanje molekula. U zavisnosti od toga da li po povratku na niţe nivoe molekul emituje 

zraĉenje ili ne, fotofiziĉki prelazi mogu biti radijacioni ili neradijacioni [21]. U osnovne 

fotofiziĉke radijacione prelaze spadaju fluorescencija i fosforescencija, dok su neradijacioni 

prelazi vibraciona i unutrašnja relaksacija. 

Da bi se objasnili mehanizmi deekscitacije neophodno je definisati molekulsku 

multipletnost: 

M= 2S + 1                                                          (1) 
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gde je S spinski kvantni broj molekula i predstavlja sumu svih spinova elektrona u 

molekulu. PobuĊena stanja molekula, nastaju pobuĊivanjem spoljašnjih elektrona i mogu 

biti singletna S pri ĉemu pobuĊeni elektron zadrţava svoju orjentaciju, ili tripletna T gde 

pobuĊeni elektron menja svoju orjentaciju.  

Većina molekula ima osnovnu elektronsku konfiguraciju sa sparenim elektronima i tada 

vaţi da je S = 0, multiplicitet molekula je jednak jedinici, odnosno takvo stanje je singetno. 

Osnovno singletno stanje se obeleţava sa S0. Apsorpcijom fotona iz ultraljubiĉaste ili 

vidljive oblasti moţe se indukovati prelaz elektrona iz najviše popunjene u praznu 

molekulsku orbitalu. Pri prelazu, orjentacija spina elektrona moţe da ostane nepromenjena 

ili da se promeni. U prvom sluĉaju, pošto je S = 0 , pobuĊeno stanje je singletno i obeleţava 

se kao S1. U drugom sluĉaju ukupan spin je S = 1, a multiplicitet molekula je tri. Takvo 

stanje se naziva tripletno i oznaĉava sa T1. Kod molekula sa neparnim brojem elektrona gde 

je S = 
2

1
, a multiplicitet dva, osnovno stanje je dubletno. 

Proces ekscitacije podrazumeva apsorpciju energije koja je potrebna da bi elektron prešao 

iz osnovnog stanja (S0) u neko od pobuĊenih stanja (S1 ili S2). Prema zapaţanju Bell-a [22], 

osnovno stanje je jedino stabilno stanje, tako da pobuĊeni molekul ne moţe ostati u 

pobuĊenom stanju. Sva apsorbovana energija mora biti i osloboĊena. Vrlo brzo nakon 

procesa apsorpcije, molekul se oslobaĊa viška energije nekim od mehanizama transfera 

energije. Koji će mehanizam biti dominantan zavisi od strukture, simetrije molekula i 

spoljašnjih faktora kao što su temperatura, agregatno stanje i dr. Mogući mehanizmi 

transfera energije su prikazani u Tabeli 3. 

Tabela 3. Pregled tipiĉnih procesa od ekscitacije do emisije 

Prelaz Proces Vreme trajanja procesa 

S0 → S1 Ekscitacija, Apsorpcija, 

Interna relaksacija 

Vibraciona relaksacija 

Femtosekunda, 10
-15

 s  

Pikosekunda, 10
-12

 s 

Pikosekunda, 10
-12

 s 

S1 → S0 (radijacioni) Fluorescencija Obiĉno manje od 10
-8

 s 

S1 → S0 (neradijacioni) Gašenje ili drugi neradijativni 

procesi 

10
-7

 – 10
-5

 s 

S1 → T1 MeĊusistemski prelaz 10
-10 

– 10
-8

 s  

T1 → S0 Fosforescencija > 10
-8

 s  
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Interna (unutrašnja) relaksacija- je neradijacioni prelaz koji se vrši izmeĊu vibracionih 

nivoa dva elektronska stanja iste multipletnosti. Uvek se dešava sa osnovnog (prvog) 

vibracionog nivoa višeg elektronskog stanja na neki od vibracionih nivoa niţeg 

elektronskog stanja. Usled velike brzine kojom se dešava, ona predstavlja dominantan 

proces deaktivacije viših pobuĊenih elektronskih stanja. 

Vibraciona relaksacija- je neradijacioni prelaz koji se dešava izmeĊu vibracionih nivoa 

jednog elektronskog stanja gde molekuli trpe sudare sa molekulima okoline u vremenu od 

10
-11

 do 10
-13

s, pri ĉemu gube deo apsorbovane energije u vidu toplote. 

Gašenje- postoji nekoliko neradijacionih prelaza koji su konkuretni radijacionim prelazima. 

Jedan takav prelaz je gašenje. Do njega dolazi kada se energija prenosi u obliţnji molekul. 

Verovatnoća pojave gašenja zavisi od brzine hlaĊenja supstance i njene koncentracije. Što 

je veća verovatnoća gašenja, to je verovatnoća luminescencije manja. 

Međusistemski prelazi- su prelazi (S1 → T1) koji zahtevaju promenu spina elektrona i imaju 

izuzetno nisku verovatnoću nastanka. Kako je i Turo [23] pokazao, atomi veće veliĉine 

povećavaju verovatnoću nastanka ovog prelaza, zato molekuli koji sadrţe teţe atome 

(prelazni metali) ĉesto olakšavaju intersistemski prelaz. Molekul se potom vraća u osnovno 

stanje nekim od sledećih mehanizama: 

 Fosforescencijom koja predstavlja prelaz na S0 nivo. Ovaj proces je znatno sporiji 

od fluorescencije. Energetski nivo T1 je niţi od S1 i zato je talasna duţina emisije 

kod fosforescencije veća nego kod fluorescencije. 

 Međusistemskim prelazom sa T1 na S0 

 Gašenjem ili nekim neradijacionim prelazom 

 Odloženom (sporom) fluorescencijom- javlja se pri ponovnom meĊusistemskom 

prelazu nazad na S1 nivo. U tom sluĉaju proces vraćanja molekula u osnovno stanje 

poĉinje ispoĉetka. Ako se potom javi fluorescencija (sa S1 na S0) ona se zove 

odloţena fluorescencija. Ovakva fluorescencija zavisi od temperature i njen spektar 

odgovara spektru fluorescencije, ali traje kao fosforescencija (10
-3

s). 

Mehanizmi nastajanja fluorescencije i fosforescencije opisuje dijagram Jablonskog, 

prikazan na Slici 2. 



Sanja Ćulubrk  Doktorska disertacija 

11 
 

 

Slika 2. Dijagram Jablonskog 

 

Fluorescencija predstavlja radijacioni prelaz izmeĊu elektronskih stanja istog multipliciteta 

i nastaje prelazom sa osnovnog vibracionog nivoa prvog pobuĊenog singletnog stanja 

molekula na neki od vibracionih nivoa osnovnog elektronskog stanja, S1 (ν’ = 0) → S0 (ν” 

= 0, 1, 2, 3, …). 

Molekul se prevodi iz osnovnog stanja S0 u pobuĊeno stanje S1 apsorpcijom fotona, nakon 

ĉega se brzo relaksira odavanjem viška energije emisijom fotona ili neradijativnim 

procesima. Vreme ţivota pobuĊenog stanja je reda veliĉine 10
-7

 do 10
-9

s. Procesi kojima se 

molekul moţe vratiti iz pobuĊenog u osnovno stanje su: 

- za molekule koji su u gasovitom stanju, pod niskim pritiskom gde nije verovatan 

sudar sa molekulima okoline: 
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rezonantna fluorescencija (RF) ovo je tzv. re-emisija apsorbovanih fotona 

- za molekule koji su u kondenzovanoj sredini, pod visokim pritiskom: 

vibraciona relaksacija (VR)- molekuli trpe sudare sa molekulima okoline u vremenu 

od 10
-11

 do 10
-13

s, pri ĉemu gube deo apsorbovane energije u vidu toplote 

unutrašnja relaksacija (UR) - neradijacioni proces oslobaĊanja viška energije 

normalna fluorescencija (NF) - emisija fotona pri prelazu molekula sa nivoa ν’=0 

stanja S1 na bilo koji nivo osnovnog elektronskog stanja S0. 

 

Normalna fluorescencija moţe da nastane direktnom deaktivacijom prvog pobuĊenog 

singletnog stanja molekula (S1) uz emisiju kvanta svetlosti (hν): 

S1 → S0 + hν                                                       (2) 

Zakasnela fluorescencija nastaje termalnom ekscitacijom tripletnog T1 stanja u kome 

molekul dodatno prima energiju i vraća se u prvo pobuĊeno singletno stanje S1 iz kog se 

dalje vrši florescentna emisija: 

                                                    T1  
aktivacija

aterma ln

S1  
ijadezaktivac
aradijacion

S0 +hν                                   (3) 

TakoĊe, moţe nastati i anhilacijom (fuzijom) tripleta. Fuzija podrazumeva proces gde sudar 

dva molekula u tripletnom stanju rezultuje dezaktivaciju jednog molekula do pobuĊenog 

singletnog stanja S1, a drugog do osnovnog stanja S0: 

T1 + T1S0 + S1                                                                           (4) 

S1S0 + hν                                                     (5) 

Molekul dezaktiviran do stanja S1 vrši fluorescentnu emisiju. Ovo je “P” tip zakasnele 

emisije, jer je prvi put uoĉen kod molekula pirena, dok se dezaktivacija prikazana 

jednaĉinom 3. naziva “E” tip zakasnele emisije jer je prvi put primećena kod molekula 

eozina. 

 

Fosforescencija predstavlja radijacioni prelaz izmeĊu elektronskih stanja razliĉitog 

multipliciteta i nastaje prelazom sa osnovnog vibracionog nivoa pobuĊenog tripletnog 

stanja molekula na neki od vibracionih nivoa osnovnog elektronskog stanja, T1 (ν’ = 0) → 

S0 (ν” = 0, 1, 2, 3, …). 
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Nakon apsorpcije fotona, naĉešće iz ultraljubiĉastog ili vidljivog dela spektra, molekul 

prelazi na neki od vibracionih nivoa pobuĊenog singletnog stanja. Višak vibracione 

energije molekul oslobaĊa vibracionom relaksacijom prelazeći na niţe vibracione nivoe 

istog stanja. Ukoliko se desi da preĊe na neki vibracioni nivo koji je blizak vibracionom 

nivou tripletnog stanja, doći će do meĊusistemskog prelaza u susedno tripletno stanje, uz 

promenu orjentacije spina elektrona. Dalje, vibracionom relaksacijom molekul dospeva do 

osnovnog vibracionog nivoa tripletnog stanja T1 i tu boravi duţe (od 10
-2

 do nekoliko sati), 

zbog ĉega se prelaz T1 → S0 odvija sporo jer je spinski zabranjen. 

Spektar fosforescencije je pomeren na stranu većih talasnih duţina u odnosu na apsorpcioni 

spektar što je posledica manje energetske razlike izmeĊu pobuĊenog tripletnog i osnovnog 

singletnog stanja. 

Fotoluminescencija ima široku nauĉnu i tehniĉku primenu. Analizom fotoluminescentnih 

spektara mogu se dobiti vaţne informacije o strukturi i svojstvima atoma (molekula), kao 

sto su energija, vreme ţivota i priroda singletnih odnosno tripletnih pobuĊenih stanja atoma 

(molekula). Spektri fluorescencije nastaju spinski dozvoljenim prelazima izmeĊu singletnih 

stanja, a spektri fosforescencije spinski zabranjenim prelazima, izmeĊu tripletnih i 

singletnih stanja. Upravo zbog ovoga fosforescencija ima znatno duţe vreme ţivota nego 

fluorescencija. Prvi razlog zbog kojeg je primena fosforescencije ograniĉena u odnosu na 

fluorescenciju je zato što manji broj supstanci ima sposobnost da ispolji fosforescenciju, a 

drugi što se fosforescencija moţe zapaziti samo na niskim temperaturama ĉime se dodatno 

komplikuje eksperiment. Danas, metode atomske i molekuske fluorescencije predstavljaju 

najosetljivije i najselektivnije analitiĉke metode u hemijskoj analizi. Ove metode ĉine 

osnovu u modernoj medicini i nauci, ukljuĉujući molekularnu biologiju, biofiziku, 

biohemiju i kliniĉku dijagnostiku [20]. 

Fotoluminescentna svetlost široko je zastupljena kod fluorescentnih lampi. Luminescentni 

izvori ne zahtevaju zagrevanje i mnogo su ekonomiĉniji i trajniji. Materijal koji je nanesen 

na unutrašnje zidove fluorescentne sijalice apsorbuje ultraljubiĉasto zraĉenje i procesom 

fluorescencije emituje vidljivo zraĉenje veće talasne duţine. Na taj naĉin fluorescentne 

sijalice emituju veći deo zraĉenja u vidljivom delu spektra. Fluorescencija se uglavnom 
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koristi kao nedestruktivan naĉin praćenja ili analize bioloških molekula pomoću 

fluorescentne emisije na specifiĉnoj frekvenciji gde nema pozadinske pobudne svetlosti. 

Skeniranjem jaĉine fluorescencije u širem opsegu dobija se fluorescentni mikroskopski 

prikaz tkiva, ćelija, ili subcelularnih struktura. To se postiţe putem obeleţavanja antitelom 

sa fluoroforom, i omogućavanja antitelu da naĊe ciljni antigen u uzorku. Fluorescencija se 

koristi i u analitiĉke svrhe, materije koje fluoresciraju mogu se detektovati u vrlo niskim 

koncentracijama [24]. 

 

2.3. Elektronske konfiguracije jona retkih zemalja, interakcije meĊu njima 

Kao što je već reĉeno, lantanoidi, elementi III a grupe periodnog sistema se još zovu retkim 

zemljama. To su elementi od lantana (La) do lutecijuma (Lu), atomskog broja Z = (51–71), 

zajedno sa skandijumom (Sc, Z = 21) i itrijumom (Y, Z = 39). Elektronska konfiguracija 

ovih elemenata odgovara opštoj formuli 

4f 
n
5s

2
5p

6
6s

2
 

Elektronske konfiguracije svih elemenata retkih zemalja, kao i njihov atomski broj (Z), su 

prikazani u Tabeli 4. Joni retkih zemalja se formiraju uklanjanjem 6s elektrona, ostavljajući 

optiĉki aktivne 4f orbitale unutar popunjenih 5s i 5p ljuski. Joni koji nemaju slobodnih 4f 

elektrona, poput Sc
3+

, Y
3+

, La
3+

, Lu
3+

, nemaju ni elektronske nivoe koji uzrokuju 

luminescenciju u vidljivom delu spektra, dok joni od Ce
3+

 do Yb
3+

 sa delimiĉno 

popunjenim 4f orbitalama pokazuju raznovrsna luminescentna svojstva [17]. Kada se u 

kristalnu rešetku, odabrane matrice, ugrade joni retkih zemalja, kristalno polje okolnih 

atoma utiĉe na njih. To dovodi do cepanja energetskog nivoa (nekoliko stotina cm
-1

), s 

obzirom da je efekat mešanja 4f orbitala sa okolinom mali. Kod d- elemenata nepopunjene 

d orbitale su izloţene vrlo efikasnoj interakciji sa okolinom, dok su nepopunjene f orbitale 

okruţene spoljašnjim popunjenim 5s i 5p orbitalama (ili 6s i 6p orbitalama u sluĉaju 5f 

jona). Ove potpuno popunjene orbitale deluju kao paravan koji štiti f elektrone, ĉime se 

znaĉajno smanjuje uticaj kristalnog polja [25]. Još jedna zanimljiva osobina ovih elemenata 

je spin-orbitna interakcija koja je mnogo jaĉa nego kod 3d elemenata i ima vaţnu ulogu u 

formiranju energetskih nivoa elemenata retkih zemalja. Apsorpcioni spektri jona retkih 
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zemalja su izuzetno bogati apsorpcionim linijama, jer posmatrajući elektronsku 

konfiguraciju f-elemenata, zapaţa se veliki broj energetskih nivoa. Veliki napor i trud je do 

sada uloţen za razumevanje spektara tih elemenata. Elementi retkih zemalja se najĉešće 

nalaze u trovalentnom stanju.  

Tabela 4. Elementi retkih zemalja i njihova elektronska konfiguracija osnovnog stanja 

Atomski broj 

elementa (Z) 

Lantanoid Elektronska konfiguracija 

osnovnog stanja 

21 Skandijum (Sc
3+

) 4f 
1
5s

2
5p

6
 

39 Itrijum (Y
3+

) 4f 
2
5s

2
5p

6
 

57 Lantan (La
3+

) 4f 
3
5s

2
5p

6
 

58 Cerijum (Ce
3+

) 4f 
4
5s

2
5p

6
 

59 Prazeodijum (Pr
3+

) 4f 
5
5s

2
5p

6
 

60 Neodimijum (Nd
3+

) 4f 
6
5s

2
5p

6
 

61 Prometijum (Pm
3+

) 4f 
7
5s

2
5p

6
 

62 Samarijum (Sm
3+

) 4f 
8
5s

2
5p

6
 

63 Europijum (Eu
3+

) 4f 
9
5s

2
5p

6
 

64 Gadolinijum (Gd
3+

) 4f 
10

5s
2
5p

6
 

65 Terbijum (Tb
3+

) 4f 
11

5s
2
5p

6
 

66 Disprozijum (Dy
3+

) 4f 
12

5s
2
5p

6
 

67 Holmijum (Ho
3+

) 4f 
13

5s
2
5p

6
 

68 Erbijum (Er
3+

) 4f 
14

5s
2
5p

6
 

69 Tulijum (Tm
3+

) 4f 
15

5s
2
5p

6
 

70 Iterbijum (Yb
3+

) 4f 
16

5s
2
5p

6
 

71 Lutecijum (Lu
3+

) 4f 
17

5s
2
5p

6
 

 

Retke zemlje predstavljaju elemente sa jakim meĊuelektronskim interakcijama. U ovoj tezi 

su, od retkih zemalja, korišćeni Eu
3+

, Sm
3+

, Dy
3+

 i Tm
3+ 

(Tabela 5). U atomima sa više 

elektronskih stanja javljaju se spin-spin, orbitno-orbitne i spin-orbitne interakcije. Najĉešće 

korišćen model za prikazivanje ovih interakcija je Rasel-Sanders-ov model sprezanja 

orbitalnih i spinskih momenata (LS sprega). U okviru modela LS sprezanja, spin-orbitalna 

interakcija dovodi do zavisnosti energije atoma i jona od uzajamne orijentacije ukupnog 

orbitalnog i spinskog momenta. Usled ovog sprezanja, umesto jednog jako degenerisanog 

energetskog nivoa sa odreĊenim vrednostima L i S, pojavljuje se skup podnivoa 

(multipleta) ĉija energija zavisi od vrednosti kvantnog broja J, operatora ukupnog ugaonog 
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momenta (tzv. fina struktura energetskog spektra). Osnovno stanje u atomima (jonima) sa 

više elektrona, prema ovom modelu, se obeleţava sa 
2S+1

LJ. Ovo stanje je multipletno i 

sastavljeno je od (2S + 1)(2L + 1) stanja. Za sistem elektrona je potrebno odrediti vrednosti 

kvantnih brojeva S, L i J.  S’ obzirom da kvantni broj ukupnog momenta impulsa (J = ∑(L 

+ S)) predstavlja vektorsku sumu rezultujućeg kvantnog broja spina sistema elektrona (S= 

∑s) i orbitalnog kvantnog broja momenta impulsa sistema elektrona (L= ∑l), multiplet 

2S+1
LJ će biti sastavljen od (2J + 1) stanja (gde J ima vrednosti u intervalu [L-S, L+S]) [26]. 

Tabela 5. Z - atomski broj elementa trovalentne retke zemalje, S - rezultujući kvantni broj spina 

sistema elektrona, L - orbitalni kvantni broj momenta impulsa sistema elektrona, J - kvantni broja 

ukupnog momenta impulsa 

Z Retka 

zemlja 

Broj nesparenih 

elektrona 

S 

∑ s 

L 

∑ l 
J 

∑(L+S) 

62 Sm
3+ 

5 5/2 5 5/2 

63 Eu
3+ 

6 3 3 0 

66 Dy
3+ 

5 5/2 5 15/2 

69 Tm
3+ 

2 1 5 6 

 

Orbitalni kvantni broj (L) kod 4f orbitala je 3, što znaĉi da postoji sedam takvih orbitala (-3, 

-2, -1, 0, +1, +2, +3). Dobijene vrednosti za L = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 se obeleţavaju 

slovima S, P, D, F, H, I, K, L, M, respektivno. Kada su elektroni u osnovnom stanju oni se 

u orbitalama rasporeĊuju tako da spinski moment impulsa bude maksimalan (S). Tada 

dolazi do kombinovanja ova dva magnetna momenta tako da je: 

 L≥ S,broj 4f elektrona < 7,  

J = L+S, L+(S-1), L+(S-2),….L+1, L, L-1,…..L-(S-2), L-(S-1), L-S     (6) 

 L < S, broj 4f elektrona > 7, 

J = S+L, S+(L-1), S+(L-2),….S+1, S, S-1,…..S-(L-2), S-(L-1), S-L       (7) 

Svaki energetski nivo, oznaĉen sa J se cepa na više podnivoa, a cepanje zavisi od broja J i 

od simetrije kristalnog polja. Postoje dva sluĉaja: 

 kada je J ceo broj, maksimalan broj podnivoa je 2J + 1 
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 kada je J polovina celog broja, maksimalan broj podnivoa je J + 
2

1
 

Efekat sprezanja vrlo malo utiĉe na energiju nivoa, a mnogo na verovatnoću njihovih 

optiĉkih prelaza. 

Cepanje energetskih nivoa, usled dejstva kristalnog polja je najbolje prikazano na 

Diekovom dijagramu [27]. Nivoi na dijagramu su dobijeni eksperimentalno iz optiĉkih 

spektara jona retkih zemalja ugraĊenih u LaCl3 kristal (Slika 3). Na dijagramu, mogu da se 

primete energetski nivoi koji ispod imaju trouglove i oni predstavljaju nivoe sa kojih se 

emituje svetlost, dok je plavim trakama prikazan energetski procep. Ovaj dijagram sadrţi 

energetske nivoe slobodnih trovalentnih jona retkih zemalja do 40000 cm
-1

 i široko se 

koristi za analizu njihovih apsorpcionih spektara u raznim materijalima. Dijagram 

predstavlja osnovu za razmatranje energetskih nivoa trovalentnih lantanoida u kristalima, 

jer razlike u energetskim nivoima su nekoliko stotina cm
-1

.  

 

Slika 3. Diekov dijagram 
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Energetski nivoi prikazani na Diekovom dijagramu obuhvataju infracrvenu, vidljivu i 

ultraljubiĉastu spektralnu oblast. Emisione linije lantanoida koje potiĉu od f-f prelaza, se 

javljaju u celoj spektralnoj oblasti od ultraljubiĉaste (Gd
3+

), do vidljive (Pr
3+

, Sm
3+

, Eu
3+

, 

Tb
3+

, Dy
3+

, Tm
3+

) i bliske infracrvene (Pr
3+

, Nd
3+

, Ho
3+

, Er
3+

, Yb
3+

). Neki joni su 

fluorescentni, neki fosforescentni, a neki pokazuju i jedne i druge osobine [20]. U Tabeli 6. 

je dat pregled najvaţnijih f-f emisionih prelaza, osnovna i pobuĊena stanja elemenata, 

vrednosti energetskih procepa kao i vreme ţivota Ln
3+

 jona. 

Bitni parametri koji karakterišu emisiju svetlosti su vreme ţivota pobuĊenog stanja (𝜏= 1/k) 

i kvantna efikasnost (Q). Kvantna efikasnost se definiše kao: 

Q = 
a

e

n

n
                                                            (8) 

i predstavlja efikasnost fluorescencije, pri ĉemu je ne broj emitovanih fotona, a na broj 

apsorbovanih fotona. Vredosti Q mogu biti od 0 do 1 i zavise od neradijativnih procesa 

kojima pobuĊeni molekul, odajući višak energije, smanjuje broj emitovanih kvanata. 

Konstanta brzine smanjivanja broja pobuĊenih molekula k, moţe se dobiti kao zbir 

konstanti brzina svih konkurentnih procesa. 

k =  iF kk                                                       (9) 

pri ĉemu je kF konstanta brzine fuorescencije, ki konstanta brzine svih neradijativnih 

procesa. Fluorescentni prinos se moţe definisati i kao frakcija pobuĊenih molekula koji se 

relaksira do osnovnog stanja procesom fluorescencije. 

Q = 
 iF

F

kk

k
                                                   (10) 

Reciproĉna vrednost konstante brzine predstavlja vreme relaksacije 𝜏 (vreme ţivota) 

pobuĊenog stanja, a reciproĉna vrednost kF vreme trajanja fluorescencije 𝜏F, pa se kvantni 

prinos tada moţe izraziti kao: 
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Q = 
F


                                                           (11) 

Vrednost Q je karakteristiĉna za odreĊenu supstancu, pod odreĊenim uslovima, što 

predstavlja vrlo znaĉajan podatak koji sluţi u kvantitativnoj analizi za identifikaciju 

nepoznatog jedinjenja. 

Tabela 6. Osnovno energetsko stanje (O), glavna emisija (I), i konaĉno stanje (F) za najvaţnije f-f 

emisione prelaze, pribliţno odgovarajuće talasne duţine (𝜆), vrednosti energetskog procepa izmeĊu 

najniţeg pobuĊenog i najvišeg nepobuĊenog nivoa, i radijaciono vreme ţivota Ln
3+

 jona [20] 

Ln
3+ 

O I F 𝜆 (nm) Energetski 

procep 

(cm
-1

) 

𝜏rad
 (ms) 

Ce 
2
F5/2 5d 

2
F5/2 300-450 - - 

Pr 
3
H4 

1
D2 

3
P0 

3
P0 

3
F4; 

1
G4; 

3
H4; 

3
H5 

3
HJ (J = 4-6) 

3
FJ(J = 2-4) 

1000; 1440; 600; 690 

490; 545; 615; 640 

700;725 

6,940 

3,910 

 

0,05-0,35 

0,003-0,02 

 

Nd 
4
I9/2 

4
F3/2 

4
IJ (J = 9/2-13/2) 900; 1060; 1350 5,400 0,42 (0,2-0,5) 

Sm 
6
H5/2 

4
G5/2 

4
G5/2 

4
G5/2 

6
HJ (J = 5/2-13/2) 

6
FJ (J = 1/2-9/2) 

6
H13/2 

560; 595; 640; 700; 775 

870; 887; 926; 1010 

877 

7,400 6,26 (4,3-6,3) 

Eu 
7
F0 

5
D0 

7
FJ (J = 0-6) 580; 590; 615; 650; 720; 

750; 820 

12,300 9,7 (1-11) 

Gd 
8
S7/2 

6
P7/2 

8
S7/2 315 32,100 10,9 

Tb 
7
F6 

5
D4 

7
FJ (J = 6-0) 490; 540; 580; 620; 650; 

660; 675 

14,800 9,0 (1-9) 

Dy 
6
H15/2 

4
F9/2 

4
I15/2 

6
HJ (J = 15/2-9/2) 

6
HJ (J = 15/2-9/2) 

475; 570; 660; 750 

455; 540; 615; 695 

7,850 

1,000 

1,85 (0,15-1,9) 

3,22 

Ho 
5
I8 

5
S2 

5
F5 

5
F5 

5
IJ (J = 8; 7) 

5
I8 

5
I7 

545; 750 

650 

965 

3,000 

2,200 

 

0,37 (0,51) 

0,8 

Er 
4
I15/2 

4
S3/2 

4
F9/2 

4
I9/2 

4
I13/2 

4
IJ (J = 15/2; 13/2) 

4
I15/2 

4
I15/2 

4
I15/2 

545; 850 

660 

810 

1540 

3,100 

2,850 

2,150 

6,500 

0,7 

0,6 

4,5 

0,55 (0,7-12) 

Tm 
3
H6 

1
D2 

1
G4 

3
H4 

3
F4; 

3
H4; 

3
F3; 

3
F2 

3
H6; 

3
F4; 

3
H5 

3
H6 

450; 650; 740; 775 

470; 650; 770 

800 

6,650 

6,250 

4,300 

0,09 

1,29 

3,6 

Yb 
2
F7/2 

2
F5/2 

2
F7/2 980 10,250 1,3 ili 2,0 
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2.4. Dozvoljeni i nedozvoljeni prelazi, selekciona pravila, intenziteti elektronskih 

prelaza 

Interakcija izmeĊu fotona i materije se moţe opisati talasom koji ĉine dva polja, elektriĉno i 

magnetno polje, koji je poznatiji kao elektromagnetni talas ili zraĉenje. Prilikom apsorpcije 

fotona, energija se prenosi na elektron koji se premešta na nivoe veće energije, nakon ĉega 

se vraća na niţi energetski nivo ili osnovni nivo. 

Tipiĉan luminescentni spektar jona retkih zemalja karakterišu oštre i uske spektralne linije, 

koje potiĉu od spin zabranjenih f-f prelaza jona retke zemlje. Prema Laportovom 

selekcionom pravilu, koje glasi da su elektriĉno dipolni prelazi dozvoljeni samo izmeĊu 

stanja sa razliĉitom parnosti, elektriĉno dipolni prelazi izmeĊu podnivoa u okviru 4f ljuske 

su zabranjeni, odnosno poseduju malu verovatnoću odigravanja. Dozvoljeni su prelazi 

magnetno dipolnog karaktera, kao i elektriĉno kvadropolni prelazi. f-f prelazi elektriĉnih 

dipola u 4f slobodnim jonima postaju delimiĉno dozvoljeni usled mešanja orbitala razliĉite 

parnosti kao posledica uticaja kristalnog polja. Kristalno polje mora biti nesimetriĉno, 

odnosno da mu nedostaje centar simetrije u ravnoteţnom poloţaju [28]. Potom, kada jon 

okupira mesto u kristalnoj rešetki koje nema inverzionu simetriju odigravaju se prinudni 

prelazi elektriĉnih dipola. Neki takvi prelazi, a pogotovo oni sa ΔJ = 0, ±2, su jako osetljivi 

na simetriju kristalnog polja, pa se javljaju u spektru sa velikim intenzitetom ĉak i u sluĉaju 

malog odstupanja od inverzione simetrije [29]. Na f-f prelaze magnetnih dipola ne utiĉe 

toliko simetrija kristalnog polja, jer su oni dozvoljeni po parnosti. U tom sluĉaju selekciono 

pravilo je ΔJ = 0, ±1 (osim prelaza J=0 → J=0 koji je zabranjen). U Tabeli 7. su prikazana 

selekciona pravila. 

Tabela 7. Selekciona pravila 

 S L J Parnost 

Elektriĉno dipolni prelazi ∆S = 0 ∆L = 0, ±1 ∆J = 0, ±1 razliĉita 

Magnetno dipolni prelazi ∆S = 0 ∆L = 0 ∆J = 0, ±1 ista 

Elektriĉno kvadropolni prelazi ∆S = 0 ∆L = 0, ±1, ±2 ∆J = 0, ±1, ±2 ista 
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Kod lantanoidnih jona se javljaju tri vrste elektronskih prelaza: 4f-4f, 4f-5d, i prelaz sa 

prenosom naelektrisanja (metal-ligand ili ligand-metal): 

- 4f-4f elektronski prelazi su zabranjeni po pravilu parnosti, jer ne moţe doći do 

prelaza izmeĊu energetskih nivoa sa istom parnošću. Ovi prelazi predstavljaju 

prelaze izmeĊu energetskih nivoa 4f orbitala istog jona retke zemlje. Apsorpcioni 

pikovi dobijeni ovim prelazima su uski i slabog intenziteta.   

- 4f-5d elektronski prelazi su dozvoljeni po pravilu parnosti, jer elektron iz 4f orbitale 

prelazi na energetski višu 5d orbitalu u okviru istog jona retke zemlje. Ovi prelazi se 

još oznaĉavaju kao 4f 
n
4f 

n-1
5d. Apsorpcione linije u spektru su široke i vrlo 

intenzivne. 

- Prelazi sa prenosom naelektrisanja su dozvoljeni po pravilu parnosti. Obeleţavaju 

se kao 4f 
n
4f 

n+1
2p

-1
. Ovi prelazi nastaju pobuĊivanjem 2p elektrona iz okolnog 

jona O
2-

 na viši energetski nivo u 4f orbitali jona retke zemlje. U apsorpcionom 

spektru se javljaju kao široki i intenzivni pikovi. 

2.5. Judd-Ofelt-ov mehanizam 

1962. godine, gotovo istovremeno i nezavisno jedan od dugog, Brian R. Judd sa fakulteta 

Berkli, Univerziteta  Kalifornija,  i student doktorskih studija, George S. Ofelt, sa fakulteta 

Johns Hopkins, Univerziteta u Baltimoru predloţili dve sliĉne, gotovo indentiĉne 

formulacije teorije inteziteta emisije jona retkih zemalja.  

Judd-Ofelt-ova teorija [30,31] se zаsnivа nа stаtiĉkom modelu slobodnog jona u 

konfiguraciono-koordinatnom modelu. U statiĉkom modelu, centralni jon je pod uticajem 

statiĉkog elektriĉnog polja koji potiĉe od jona (liganada) matrice (domaćina), odnosno pod 

uticajem kristalnog polja. U modelu slobodnog jona, okruţenje domaćina stvara statiĉko 

kristalno polje i tretira se kao pertubacija na Hamiltonijan slobodnog jona. Ukupno 

razdvajanje energetskih nivoa dobija se perturbacionim raĉunom, a dobijeni parametric 

predstavljaju parametre kristalnog polja [32]. U konfiguraciono-koordinatnom modelu 

interakcija izmeĊu elektrona jona i jona matrice se zanemaruje. 
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Judd-Ofelt-ova teorija opisuje intenzitet prelaza lantanoida i aktanoida u ĉvrstim 

materijama i rastvorima. Ova teorija se moţe primeniti na apsorpcione i emisone spektre, a 

kako smo u našem sluĉaju primenjivali ovu teoriju na karakterizaciju emisionih spektara, 

sledeće formule će biti predstavljene za emisioni spektar. Ova teorija omogućava da se 

izraĉuna teorijski izraz snage oscilovanja indukovanog elektriĉno-dipolnog prelaza iz 

osnovnog stanja u pobuĊeno stanje, na sledeći naĉin: 
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gde je λ - talasna duţina prelaza, h - Plankova konstanta, 2J+1 je degeneracija poĉetnog 

stanja, n - indeks refrakcije, 
n

n

9

)2( 22 
predstavlja Lorencov korekcioni faktor za 

apsorpcioni spektar, Ωλ Judd-Ofelt-ovi parametri i 
2

)( '' JUJ    dvostruko redukovani  

matriĉni elementi tenzora ĉija vrednost ne zavisi od lokalnog okruţenja jona. 

n

n

9

)2( 22 

 
predstavlja korekciju lokalnog elektriĉnog dipolnog prelaza jona usled uticaja 

dielektriĉnog medijuma u kome se nalazi. Na elektriĉno polje lantanoida ne utiĉe samo 

polje upadne svetlosti, već i polje koje potiĉe od dipola u medijumu. Ukupno elektriĉno 

polje koje se sastoji od elektriĉne komponente elektromagnetnog polja upadne svetlosti E i 

elektriĉnog polja dipola u medijumu se naziva efektivno polje Eeff, odnosno polje koje je 

odgovorno (sposobno) da indukuje elektriĉno dipolni prelaz. 

9

)2( 22
2










 n

E

Eeff
                                                   (13) 

gde je n indeks refrakcije medijuma. Korekcioni faktor za emisioni spektar iznosi 

9

)2( 22 nn
. Zа mаgnetno dipolne prelаze, gde je prelaz indukovаn od mаgnetne 

komponente elektromagnetnog polja upаdne svetlosti, Lorencova korekcijа lokаlnog polja 

se ne uzima u obzir. Ovo vaţi za apsorpcioni spektar, dok je za emisioni spektar potrebno  
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pomnoţiti sa n
3
, jer verovatnoća da se odigra emisija je proporcionalna gustini stanja fotona 

tj. momentu impulsa fotona na treći stepen [33]. U literaturi je naĊeno da je vrednost 

indeksa refrakcije za jon europijuma n = 1,691 [34]. 

Elementi matrice 
2

)( '' JUJ    opisuju meĊuelektronsku interakciju, kada je 

meĊusobna odbojna interakcija izmeĊu 4f elektrona istog reda veliĉine kao kod sprezanja 

spinskih i orbitalnih momenata. Zbog malog radijusa 4f orbitala, elektronska struktura 

atoma i jona retkih zemalja odgovara, već pomenutom Rasel-Sanders-ovom modelu 

sprezanja orbitalnih i spinskih momenata (LS sprega). U knjizi “Spectroscopic coefficients 

of the p
n
, d

n
, and ƒ

n
configurations” [35] je dat tabelarni prikaz vrednosti matriĉnih 

elemenata za LS spregu, a kasnije su izraĉunati matriĉni elementi za lantanoide. U sluĉaju 

europijuma matriĉni elementi iznose, respektivno, 0,0032; 0,0023; 0,0006 [36]. Vrednosti 

matriĉnog elementa ne zavise od matrice u koju se jon ugraĊuje. 

Matriĉni element predstavljaja integral dipolnog operatora u granicama koje karakterišu 

prelaz, talasna funkcija osnovnog i pobuĊenog stanja, gde se integracija odigrava preko 

zapremine atoma. U predstavlja tenzor dipolnog operatora. Tokom prelaza, atom se moţe 

posmatrati kao oscilujući elektriĉni dipol na nekoj frekvenciji, ĉija amplitude je 

proporcionalna vrednostima matriĉnog elementa. Interakcija dipolnog momenta sa 

elektriĉnim poljem upadnog elektromagnetnog talasa je ta koja indukuje prelaz. 

Verovatnoća ovakvog prelaza iz stanja Ψ u stanje Ψ' pod dejstvom elektriĉnog dipolnog 

operatora, odreĊena je sledećim integralom: 

 dp '
*

ˆ                                                             (14) 

pri ĉemu je rep ˆˆ  . 

Ako je vrednost ovog integrala jednaka nuli onda je ovakav prelaz zabranjen. Integral će 

biti jednak nuli ako je podintegralna funkcija neparna odnosno, razliĉita od nule, ako je ona 

parna. Proizvod funkcija poĉetnog i finalnog stanja mora biti neparna funkcija jer je 

elektriĉno-dipolni operator neparna funkcija koordinate, ĉime je integral razliĉit od nule. 

Talasne funkcije elektronskih stanja su opisane sfernim harmonicima, i kao takve, poseduju 
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parnost kvantnog broja .l  Posmatrajući elektronsku ljusku kao celinu, ukupna parnost za n 

elektronski sistem je   nlll 


...211 , odakle sledi da za paran broj elektrona parnost 

iznosi 1 , a za neparan broj elektrona .1 U sluĉaju slobodnih jona, elektriĉno 

dipolni prelazi izmeĊu stanja iste parnosti su zabranjeni. MeĊutim, elektriĉno dipolni 

prelazi postaju delimiĉno dozvoljeni usled mešanja orbitala razliĉite parnosti kao posledica 

uticaja neparnosti kristalnog polja. 

Judd-Ofelt-ovi parametri  odreĊuju snagu i prirodu neparnog kristalnog polja koje deluje 

na jon retke zemlje. 
 
parametri intenziteta se mogu odrediti analizom apsorpcionih ili 

emisionih spektara snimljenih na sobnoj temperaturi ako je poznata koncentracija jona 

dopanata i indeks refrakcije materijala. 
2  parametar zavisi od stepena simetriĉnosti 

(asimetriĉnosti) okruţenja jona retke zemlje i stepena kovalentnosti veze izmeĊu jona retke 

zemlje i liganda. Vrednost ovog parametra se menja pod uticajem dinamike sprezanja 

izmeĊu jona liganda i jona lantanoida. Sa porastom stepena kovalence i asimetrije, vrednost 

ovog parametra raste [37,38]. 
4  i 6  parametri zavise od viskoznosti i rigidnosti 

materijala u koji se ugraĊuje jon retke zemlje, kao što su rastvori, kristali ili staklo.  

Snaga indukovanog elektriĉnog dipolnog prelaza se moţe izraĉunati na sledeći naĉin: 

 
2

6,4,2

')(2)',( 






 JUJeJJSED                             (15) 

Parametri inteziteta se raĉunaju pojedinaĉno iz emisionog spektra, iz odnosa inteziteta 

elektriĉno dipolnih prelaza 
5
D0 → 

7
Fi (i = 2, 4),    dI , prema intenzitetu magnetno 

dipolnih prelaza 
5
D0 → 

7
F1,   dI )( 11 :  

                          (16) 

pri ĉemu je  teţište maksimuma emisionog spektra, izraţenog u talasnim brojevima (
1cm ) , koji se raĉuna na sledeći naĉin: 
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Magnetno-dipolni prelaz, 
5
D0 → 

7
F1, predstavlja referentni prelaz koji potiĉe od 

5
D0 

pobuĊenog stanja i to je jedini prelaz koji nema udeo u elektriĉno-dipolnom prelazu, i 

nezavisan od okruţenja jona. Intenzitet prelaza 
5
D0→

7
F1 je konstantan i iznosi 

42 -

MD 109,6 = S   esu
2
 cm

2
. 

Na osnovu gore navedenih parametara, moţe se izraĉunati verovatnoća radijativnog prelaza 

AR, neradijativnog prelaza ANR kao i kvantna efikasnost η.  

Izraz za verovatnoću radijativnog prelaza svih pobuĊenih stanja: 
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(18) 

Na osnovu verovatnoće radijativnog prelaza i vremena ţivota dobijenih eksperimentalnim 

putem, moţemo izraĉunati koliki je udeo neradijativnih prelaza: 

);'(1);'( JJA
t

JJA RNR 
                                       

(19) 

Kvantna efikasnost predstavlja odnos broja emitovanih i apsorbovanih fotona od strane 

jona Eu
3+

: 

NRR

R

AA

A




                                                            

(20) 

2.6. Svojstva jona rekih zemalja 

U ovoj doktorskoj disertaciji kao dopantni joni korišćeni su Eu
3+

, Sm
3+

, Dy
3+

 i Tm
3+ 

ĉija će 

svojstva biti opisana u okviru ovog poglavlja. Na dijagramima energetskih nivoa, 

pomenutih jona (vidi slike 4, 7, 9 i 11), plavim strelicama je prikazana apsorpcija, crvenim 

strelicama emisija, dok je crnim prikazana vibraciona relaksacija. 
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2.6.1. Svojstva jona europijuma 

Europijum je element periodnog sistema koji pripada grupi retkih zemalja, 4f elementima, 

tako da se elektronska konfiguracija 4f orbitale moţe predstaviti na sledeći naĉin: 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  

 

Osnovni termovi za trovalentne jone retkih zemalja se mogu dobiti na osnovu Rusell- 

Soundersovog pravila kojim se odreĊuju vrednosti kvantnih brojeva J, L i S. 

S = broj nesparenih e
-  × ½                                                 (21) 

S = 6 × ½ = 3 

L =| Σ(ml × broj e
-
 u orbitali)|                                            (22) 

L =|(-3 × 1) + (-2 × 1) + (-1 × 1) + (0 × 1) + (1 × 1) + (2 × 1)| = 3 

M oznaĉava multipletnost terma koja moţe imati vrednosti: 

za L≥S   M=2S+1                                                (23) 

za L<S   M=2L+1                                                (24) 

M = 2 × 3 +1 = 7 

J predstavlja ukupni moment impulsa i na osnovu jednaĉine 6. moţe imati vrednosti: 

J = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Iz ovoga sledi, da se osnovno stanje Eu
3+ 

obeleţava kao 
7
F0. 

Primena jona europijuma jeste u osvetljenju i displejima [3]. Njegovu emisiju ĉine 

spektralne linije od narandţaste do infracrvene oblasti elektromagnetnog zraĉenja. Linije 

Eu
3+ 

odgovaraju prelazima sa pobuĊenog 
5
D0 nivoa na 

7
FJ (J = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) nivo. Šema 

energetskih nivoa i prelaza prikazana je na Slici 4. 
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Slika 4. Luminescentni prelazi izmeĊu 
5
D1 → 

7
F1 i 

5
D0 → 

7
FJ nivoa trovalentnog jona europijuma  

Pod uticajem kristalnog polja, neće doći do cepanja osnovnog stanja 
5
D0 (2x0+1=1), dok će 

se nivo 
7
F1 cepati na tri podnivoa (2x1+1=3). Pored ovih emisionih linija nekada je moguće 

uoĉiti i emisiju sa viših 
5
DJ nivoa kao što su 

5
D1, 

5
D2, 

5
D3. Emisija jona europijuma vrlo je 

pogodna za ispitivanje verovatnoće prelaza ostalih jona retkih zemalja zbog svoje 

karakteristiĉne boje. Na Slici 5 prikazano je cepanje energetkih nivoa trovalentnog 

europijuma u matrici LaF3 koje potiĉe od razliĉitih interakcija i red veliĉine njihove 

energije [39]. 
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Slika 5. Cepanje energetskih nivoa trovalentnog jona europijuma usled dejstva razliĉitih interakcija 

Ako jon retke zemlje zauzme mesto koje nema inverznu simetriju, kao što je u sluĉaju 

prikazanom na Slici 6, tada nejednake komponente kristalnog polja dovode do mešanja 

stanja suprotne parnosti sa 4f 
n
 konfiguracijskim nivoima. U emisionom spekru se mogu 

zapaziti slabe linije elektriĉno-dipolnih prelaza jer oni više nisu strogo zabranjeni. Neki 

prelazi (ΔJ = 0, ±2) su izuzetno osetljivi na ovaj efekat, pa se ĉak i mali pomeraji od 

inverzione simetrije jasno vide u spektru. 
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Slika 6. Primer emisionog spektra Y2O3: 1at%Eu
3+ 

sa obeleţenim karakteristiĉnim emisionim 

prelazima [40] 

Luminescentni emisioni spektar Y2O3: 1at%Eu
3+

 je prikazan na Slici 6. Ovaj spektar je dat 

kako bi se opisali emisioni prelazi karakteristiĉni za jon europijuma. Pet karakteristiĉnih 

emisionih linija se nalaze na oko 580, 593, 610, 650 i 708 nm i potiĉu od prelaza sa 
5
D0 → 

7
F0, 

7
F1, 

7
F2, 

7
F3,

 7
F4, respektivno. Najjaĉa emisija koja potiĉe od jona europijuma je 

elektriĉno-dipolnog karaktera i pripada 
5
D0 → 

7
F2 prelazu. Prelaz 

5
D0 → 

7
F4 je takoĊe 

elektriĉno-dipolnog karaktera, prelaz 
5
D0 → 

7
F1 je magnetno-dipolnog karaktera, dok su 

prelazi 
5
D0 → 

7
F0 i 

5
D0 → 

7
F3 zabranjeni u oba sluĉaja [29]. 

Europijum se moţe nalaziti i u dvovalentnom stanju (Eu
2+

). Tada pokazuje svojstva 

prelaznog metala i emisija se javlja u plavom delu spektralne oblasti. 

2.6.2. Svojstva jona samarijuma 

Elektronska stanja trovalentnog jona samarijuma (Sm
3+

) su dvostruko degenerisana 

perturbacijom u kristalnom polju [41]. Na osnovu pravila za odreĊivanje kvantnih brojeva 

S, L i J, i jednaĉina 6, 21–24 osnovni term za Sm
3+

 jon se odreĊuje na sledeći naĉin: 

S = 5 × ½ = 5/2 
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L= |(-3 × 1) + (-2 × 1) + (-1 × 1) + (0 × 1) + (1 × 1)| = 5 

M = 2S + 1 = 2 × 5/2 + 1= 6 

J = 5/2, 7/2, 9/2, 11/2, 13/2, 15/2 

Prema datim pravilima osnovni term za Sm
3+

 jon je 
6
H5/2.  

Trovalentni jon samarijuma pokazuje intenzivnu luminescenciju u crveno-narandţastom 

delu spektra. Rastojanje izmeĊu nivoa 
4
G5/2, sa kog se emituje zraĉenje, i najbliţeg, po 

energiji niţeg, nivoa 
6
F11/2 je ~7500 cm

-1 
(Slika 7). Ovo rastojanje je preveliko u odnosu na 

energiju fonona koji su sposobni da ostvare neradijacionu relaksaciju pobuĊenih nivoa. 

Tako da sve linije jona samarijuma koje se javljaju u luminescentnom spektru potiĉu sa 

jednog pobuĊenog nivoa i karakterišu se dugim vremenom ţivota (reda veliĉine 

milisekunde) [42]. 

 

Slika 7. Dijagram energetskih nivoa jona samarijuma 

Emisija jona samarijuma je manje istraţivana zbog njegove slabe apsorpcije u ĉvrstim 

matricama, ĉime je onemogućena efikasna emisija svetlosti. Zbog povećanja neradijacionih 

prelaza, ni povećanje koncentracije dopanta neće omogućiti poboljšanje spektralnih 
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karakteristika. Emisioni spektar Sm
3+

 prisutnog u Y2O3 matrici prikazan je na Slici 7 [43]. 

Mogu se primetiti tri emisiona pika, u vidljivom delu spektralne oblasti, koja odgovaraju 

elektronskim prelazima sa 
4
G5/2 → 

6
HJ (J = 5/2, 7/2, 9/2). Prelaz 

4
G5/2  → 

6
H5/2 se sastoji od 

tri pika na 568, 575 i 584 nm, 
4
G5/2 →  

6
H7/2 prelaz ĉine ĉetiri pika na 596, 606, 616, 623 

nm, dok  
4
G5/2 → 

6
H9/2 prelazu odgovara grupa pikova na 643, 654, 660, 667, 674 nm.  

 

 

Slika 8. Emisioni spektar Y2O3: 0,1at%Sm
3+

 sa obeleţenim karakteristiĉnim emisionim prelazima 

[43] 

Samarijum se ispituje u nanokristaliniĉnim materijalima [44], zbog uskih emisionih linija i 

vremena ţivota koje je reda veliĉine milisekunde, koristi se i za višekomponentna 

mikrobiološka ispitivanja [45]. 

2.6.3. Svojstva jona disprozijuma 

Disprozijum (Dy
3+

) je jedan od najefikasnijih Ln
3+

 jona zbog razliĉitih elektronskih prelaza 

koji se javljaju u vidljivoj, ultraljubiĉastoj i bliskoj infracrvenoj oblasti spektra. Zbog 

dominantne plave (470–500 nm) i ţute (570–600 nm) emisije, Dy
3+

 joni ĉine sastavni deo 

fluorescentnih materijala. Zato je razvoj novih sinteza materijala i praćenje optiĉkih 
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svojstava Dy
3+

 od velikog znaĉaja. Elektronska konfiguracija disprozijuma u osnovnom 

stanju se moţe prikazati na sledeći naĉin: 

↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Na osnovu Rusell-Soundersovog pravila i jednaĉina 6, 21–24 mogu se odrediti vrednosti 

kvantnih brojeva S, L i J za jon disprozijuma: 

S = 5 × ½ = 5/2 

L= |(-3 × 2) + (-2 × 2) + (-1 × 1) + (0 × 1) + (1 × 1) + (1 × 2) + (1 × 3)| = 5 

M = 2S + 1 = 2 × 5/2 + 1 = 6 

J = 15/2, 13/2, 11/2, 9/2, 7/2, 5/2 

Na ovaj naĉin je odreĊen osnovni energetski nivo jona disprozijuma, nivo nulte energije 

6
H15/2. Na Slici 9 je prikazan energetski dijagram jona Dy

3+
 i karakteristiĉni elektronski 

prelazi. Talasne duţine pomenutih elektronskih prelaza će varirati u zavisnosti od matrice u 

koju je inkorporiran jon disprozijuma. 

 

Slika 9. Dijagram energetskih nivoa jona disprozijuma 
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Kao primer (Slika 10), prikazan je emisioni spektar Y2O3: 1at% Dy
3+

 gde se zapaţaju dve 

linije koje potiĉu od jona Dy
3+

 [46]. Luminescencija potiĉe od elektronskog prelaza sa 
4
F9/2 

nivoa, na 
6
H15/2 (460–500 nm) i 

6
H13/2 (565–590 nm). Ţuta emisija (elektronski prelaz 

4
F9/2 

→ 
6
H13/2) je oko tri puta intenzivnija od plave (elektronski prelaz 

4
F9/2 → 

6
H15/2), zato je 

emisija, koja je vidljiva golim okom, ţute boje. Istraţivanja su pokazala, da Dy
3+

 ima vrlo 

jaka luminescentna svojstva koja se odraţavaju uskim linijama u luminescentom spektru i 

predstavlja obećavajući materijal za upotrebu u optoelektronskim ureĊajima, sigurnosnom 

štampanju, lampama za rasvetu, oznaĉavanju bioloških komponenti, itd. 

 

Slika 10. Luminescentni spektar Y2O3: 1at%Dy
3+

 ţarenog na razliĉitim temperaturama. Dodatak: 

ţuta emisija Y2O3: 1at%Dy
3+

 vidljiva golim okom [46] 

2.6.4. Svojstva jona tulijuma 

Karakteristiĉne luminescentne linije koje potiĉu od jona tulijuma se javljaju u 

ultraljubiĉastom (350 nm), vidljivom (450 nm) i bliskom infracrvenom (780 nm) delu 

spektra [42]. Ako se vrši pobuĊivanje jona Tm
3+ 

višom energijom, onda se on koristi kao 

down-konvertujući. Tm
3+

 se takoĊe koristi i kao up-konvertujući jon kada je u kombinaciji 

sa jonom Yb
3+

, tada se pobuĊuje niţom energijom i ima veoma znaĉajnu primenu u 

tehnološkim aplikacijama. Elektronska konfiguracija tulijuma u osnovnom stanju je: 
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↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ 

S obzirom na dva nesparena elektrona, vrednosti kvantnih brojeva S, L i J su (jed.6, 21–

24): 

S = 2 × ½ = 1 

L = |(-3 × 2) + (-2 × 2) + (-1 × 2) + (0 × 2) + (1 × 2) + (2 × 1) + (3 × 1)| = 5 

M = 2S + 1 =2 × 1 + 1 =3 

J = 6, 5, 4 

Na osnovu izraĉunatih vrednosti kvantnih brojeva, osnovni energetski nivo jona Tm
3+

 je 

3
H6 što je i prikazano na Slici 11. 

 

Slika 11. Dijagram energetskih nivoa jona tulijuma 

Emisioni spektar Y2O3: 1at%Tm
3+

 prikazan je na Slici 12. Dobijen je pri talasnoj duţini 

pobude 𝜆ex= 465,8 nm. Karakteristiĉne emisione linije jona Tm
3+

 javljaju se preteţno u 
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plavom delu spektra i potiĉu od 
1
D2 → 

3
F4 elektronskog prelaza, ĉija se linija nalazi na 460 

nm i 
1
G4 → 

3
H6 elektronskog prelaza, ĉija se linija nalazi na 485 nm [44]. 

 

Slika 12. Luminescentni spektar Y2O3: 1at%Tm
3+

 [44] 

Osim toga, emisione linije se javljaju i u crvenoj i bliskoj infracrvenoj oblasti, na 650 nm 

(prelaz
 1

G4 → 
3
F4) i 800 nm (prelaz 

3
H4 → 

3
H6). 

2.7. Luminescentna termometrija 

Temparatura predstavlja najosnovniji parametar u svim granama nauke. Temperaturski 

senzori se koriste u svakodnevnom ţivotu, meterologiji, hemiji, biologiji, aerodinamici, 

medicini, praktiĉno u svim ureĊajima za grejanje i hlaĊenje. Procenjuje se da uĉešće 

temperaturskih senzora cini 75–80% ukupnog svetskog trţišta senzora. Postoje razliĉite 

vrste instrumenata za merenje temperature: onaj najpoznatiji stakleni termometar punjen 

teĉnošću, zatim termopar i optiĉki senzori (pirometri). Termoparovi su jeftini, precizni, laki 

za ugradnju, meĊutim u sloţenim uslovima protoka, rotacionim sredinama, kao što su gasne 

turbine, oni mogu biti problematiĉni. Kratak pregled tehnika za merenje temperature kao i 

njihovi nedostaci, su prikazani u Tabeli 8. 
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Tabela 8. Kratak pregled nedostataka odreĊenih tehnika za merenje temperature 

Metod Nedostatak / ograniĉenje 

Termoparovi Korišćenje u oksidacionom i redukcionom okruţenju dovodi 

do oštećenja 

Skupa instalacija 

Vezivanje za površinu keramike 

Nemoguće merenje u uslovima jakog elektromagnetnog polja 

Nemoguće merenje temperature pokretnih delova 

Nemoguće merenje temperature rotacionih površina 

Ograniĉeno merenje temperature do 2000⁰C  

Termalne boje Dugotrajan proces kalibracije 

Diskretne vrednosti i mala rezolucija 

Merenje temperature do 1270⁰C 

Pirometri Osetljiv na druge izvore svetlosti koji su u blizini 

Promenljiva emisija 

Translucencija keramiĉkih premaza 

Ĉistoća optike 

Termografski 

fosfori 

Opadanje signala sa porastom temperature 

Vezivanje / lepljenje fosfora 

 

Tokom protekle dve decenije sve veći napredak u tehnologiji, elektro-optici i elektronici, 

zahteva nove metode za merenje temperature. Daljinsko bezkontaktno optiĉko 

temperatursko merenje, kao što je optiĉka pirometrija, se smatra mnogo adekvatnijom od 

merenja termoparom. Iako postoje znaĉajne prednosti pirometara u odnosu na termoparove 

ova metoda takoĊe ima izvesne nedostatke kao što je osetljivost na okruţenje. Zbog toga je 

potreban novi koncept merenja temperature, takav da omogući merenje temperature u 

teškim uslovima, odgovaranje na nove propise ţivotne sredine i zdravlja, merenje 

temperature u taĉkama koje su teško dostupne i merenje na nano skali. Najĉešća primena 

ove metode je u biomedicini, integrisanoj fotonici kao i mikro / nano elektronici. 

Fosfori sintetisani specijalno za upotrebu u termometriji se zovu termofosfori. Ukoliko se 

emisione karakteristike fosfora menjaju sa temperaturom, onda se kaţe da imaju 

termografska svojstva. Fosfori su materijali saĉinjeni od matrice (izolatorske ili 
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poluprovodniĉke) i aktivatora. Kao aktivator se dodaje neki od elemenata retkih zemalja ili 

prelaznih metala. Da bi temperaturski senzor imao zadovoljavajuće karakteristike 

neophodno je odabrati odgovarajući aktivatorski jon i matricu. Aktivatorski jon bi trebao da 

sadrţi bliske termalno spregnute energetske nivoe. To se postiţe korišćenjem jona retkih 

zemalja kao što su: Eu
3+

, Sm
3+

, Er
3+

, Dy
3+

, Tm
3+

, Ho
3+

 i Nd
3+

 jer se oni lako izmenjuju sa 

gradivnim jonima razliĉitih matrica [47]. Promenom temperature menjaju se luminescentne 

osobine ovih materijala. U korozivnim i oksidacionim sredinama koriste se izolatorske 

matrice jer su otporne na ovakvo okruţenje. Ovakvi materijali nisu osetljivi na 

elektromagnetno polje, mikrotalasna i radiofrekventna zraĉenja, i zato se upotrebljavaju za 

merenje temperature u mikrotalasnim pećima i sušnicama. Dobijanjem materijala 

nanometarskih dimenzija i ubacivanjem u biološke uzorke, postoji mogućnost merenja 

temperature ćelije. Temperaturski opseg u kom je moguće koristiti fosfore jeste od 

kriogenih temperatura do 2000 K [48]. 

Termometrija predstavlja optiĉku tehniku za merenje temperature površine. Ova metoda 

omogućava prostorni raspored temperature sa mikrometarskom rezolucijom, što je 

nemoguće upotrebom konvencionalnih senzora temperature.  

Temperatura ima uticaj na luminescentne parametre kao što su: intenzitet emisione linije, 

talasna duţina emisione linije, oblik emisionog spektra, širinu emisione linije i vreme 

ţivota pobuĊenog stanja. Šematski prikaz ovog uticaja je dat na Slici 13. 

 

Slika 13. Razliĉiti odzivi termografskih fosfora 
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Poznavanje luminescentnih osobina materijala u funkciji temperature predstavlja uslov za 

merenje temperature uzorka. Luminescentnu termografiju, u zavisnosti od luminescentnog 

parametra koji ţelimo da merimo, moţemo podeliti po sledećim grupama: 

 Merenje intenziteta spektralne linije 

 Merenje oblika emisionog spektra 

 Merenje pozicije spektralne linije 

 Polarizaciona metoda 

 Merenje širine spektralne linije 

 Merenje vremena ţivota pobuĊenog nivoa 

Najĉešće metode koje se koriste su metoda odnosa inteziteta luminescencije i merenje 

vremena ţivota pobuĊenog nivoa. Merenje vremena ţivota pobuĊenog nivoa je zasnovano 

na gašenju emisije u posmatranom temperaturskom opsegu. Povećanjem temperature, 

vreme ţivota se smanjuje usled efekta termiĉkog gašenja. Tada je temparatura merljiva 

jedino u odreĊenoj taĉki i u relativno ograniĉenom opsegu [49].  

Sa druge strane, metoda odnosa intenziteta luminescencije se zasniva na odreĊivanju 

odnosa intenziteta izmeĊu dve emisione linije ili oblasti u fluorescentnom spektru. Ovaj 

metod ima niz prednosti, kao što je širi temperaturski opseg u poreĊenju sa metodom 

zasnovanom na gašenju emisije i neosetljiv je na fluktuacije koje potiĉu od pobudnog 

svetla, ili na druge promene uslova merenja. Intenzitet, talasna duţina ili vreme ţivota 

merene emisije se koriste za odreĊivanje temperature ţeljene površine. Metoda je vrlo 

precizna, jednostavna i ne-invazivna u širokom temperaturskom opsegu (od 10–2000 K) 

[47]. Luminescentni materijali imaju više emisionih linija od kojih su neke više, a neke 

manje osetljive na promenu temperature. Dve linije se smatraju adekvatnim za metodu 

odnosa intenziteta ukoliko su obe dovoljno jakog intenziteta u celom temperaturskom 

opsegu i ako je njihov odnos takav da daje dobru temperatursku rezoluciju [47]. Upotreba 

metode odreĊivanja odnosa intenziteta izmeĊu dve emisione linije u fluorescentnom 

spektru je privukla mnogo paţnje u zadnje vreme [50–53,54]. Postoje dva naĉina 

posmatranja odnosa emisionih linija.  
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Prvi naĉin uzima u obzir fluorescentne intenzitete dva bliska „termalno spregnuta“ 

energetska nivoa, gde je idealan sluĉaj da intenzitet jedne od emisionih linija bude 

nezavisan od temperature, dok se drugi menja. Osnovni mehanizam koji stoji iza ovog 

fenomena jeste termalizacija, kada su energetski nivoi retke zemlje dovoljno bliski (razlika 

energija nivoa ∆E ≈ 1000 cm
-1

). Viši nivoi neće emitovati fotone na niskim temperaturama 

jer dolazi do višefotonskog otpuštanja kojim se gasi emisija. Sa povećanjem temperature, 

viši nivo se više naseljava i samim tim intenzitet emisije sa ovog nivoa raste na raĉun 

naseljenosti na niţem nivou [47]. Relativna naseljenost izmeĊu dva takva nivoa, FIR1, koja 

je u skladu sa Boltzmann-ovom raspodelom, moţe se predstaviti sledećom jednaĉinom: 

 FIR1 = 









kT

E
B

I

I 10
1

0

1 exp


                                         (25) 

gde je k Boltzmann-ova konstanta k = 0,695035 cm
-1

/K, ∆E10 predstavlja energetsku razliku 

izmeĊu dva pobuĊena nivoa i T temperatura. 

Pri niţim temperaturama naseljenost viših energetskih nivoa se smanjuje da bi na T = 0 K, 

FIR imao vrednost nula. MeĊutim, pri fluorescentnim merenjima instrument pokazuje male 

signale ĉak i kad nema emisije. Dakle, odnos emisije će imati konaĉne vrednosti A1 na 

niskim temperaturama i tada se relativna naseljenost izmeĊu dva nivoa retke zemlje moţe 

odrediti na osnovu jednaĉine: 











kT

E
BAFIR 10

111 exp


                                        (26) 

Drugi naĉin uzima u obzir odnos intenziteta emisionih linija dopantnog jona i matrice. Ako 

se pretpostavi da je emisija matrice temperaturski nezavisna, tada je temperaturska 

zavisnost vrednosti FIR2 dobijena odnosom intenziteta emisije matrice i intenziteta 

emisione linije jona dopanta, posledica temperaturskog gašenja emisije dopantnog jona. 

Temperaturska zavisnost ovog odnosa intenziteta moţe da se opiše Mott-ovom jednaĉinom: 











kT

E
BAFIR


exp222                                          (27) 
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gde su A2 i B2 konstante, a ∆E predstavlja energetsku razliku izmeĊu najniţeg pobuĊenog i 

najvišeg nepobuĊenog stanja. Vaţno je napomenuti da ∆E10 iz Boltzmann-ove jednaĉine i 

∆E u Mott-ovoj jednaĉini imaju razliĉiti fiziĉki smisao. 

Promena odnosa inteziteta fluorescencije FIR sa temperaturom predstavlja apsolutnu 

osetljivost temperaturskog senzora, odnosno metode, Sa:  

dT

dFIR
Sa                                                            (28) 

Relativna osetljivost senzora Sr se odreĊuje sledećom jednaĉinom: 

dT

dFIR

FIR
S r

1
%100                                                   (29) 

 

2.8. Svojstva pirohlornih jedinjenja na bazi retkih zemalja 

Poslednjih godina postoji velika teţnja ka istaţivanju oksidnih pirohlora. Pirohlorni 

materijali su dobili ime po mineralu pirohloru NaCaNb2O6F, ĉiju je strukturu prvi put 

opisao Von Gaertner 1930. godine. Ime doslovno znaĉi “zelena vatra” što upućuje na 

ĉinjenicu da mineral pokazuje zelenu boju nakon paljenja [55]. Do sada, Shannon, Sleight i 

Knop [56, 57] su dali pregled opštih karakterstika pirohlornih jedinjenja A2B2O7 (A = +3 ili 

+2; B = +4 ili +5), ali se njihova paţnja prvenstveno odnosila na strukturu i stabilnost ovih 

jedinjenja. Sliĉno njima, Barker [58] i McCauley [59] razmatrali su geometrijske aspekte i 

parametar kiseonika razliĉitih pirohlornih struktura, dok su Shcherbakova [60] i Subba Rao 

[61] posvetili znaĉajan deo svog istraţivanja fiziĉkim svojstvima ovih jedinjenja. 

Pirohlorne strukture se smatraju potencionalnim multifunkcionalnim materijalima koji 

imaju primenu u razliĉitim oblastima, kao što su anjonska i mešovita provodljivost [62], 

magnetna otpornost i superprovodljivost, dielektrici, brzi jonski provodnici [63–65], 

elektrokatalizatori [66], kao i pri izolovanju nuklearnog otpada [67]. 

Jedinjenja opšte formule A2B2O7 pripadaju grupi mineralnih pirohlora. Uglavnom su kubne 

strukture sa mogućom razliĉitom supstitucijom A, B i O elementa, takvom da su jonski 

radijus i kriterijumi neutralnosti naelektrisanja zadovoljeni. Kristalna struktura toleriše 

vakancije A i O mesta, do izvesne mere, ĉime je migracija katjona u strukturi olakšana. 
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Element A moţe biti retka zemlja ili element sa nesparenim parom elektrona, dok je 

element B neki prelazni metal ili element IVa grupe periodnog sistema elemenata. Upravo 

zbog ovoga, A2B2O7 jedinjenja pokazuju niz zanimljivih fiziĉkih svojstava. Elektriĉna 

svojstva pirohlora su vrlo razliĉita i variraju od vrlo dobrih izolatorskih, kroz 

poluprovodniĉke do metalnih, a nekoliko jedinjenja pokazuje svojstva koja su na prelasku 

poluprovodnika i metala. Kada su elementi A i B u maksimalnom oksidacionom stanju (+3, 

+4), ispoljavaju interesantna dielektriĉna, piezoelektriĉno i feroelektriĉna svojstva. Ukoliko 

se pri T ≤ 77 K izvrši supstitucija elementa A jonom retke zemlje i/ili elementa B nekim 3d 

prelaznim metalom, magnetna svojstva dobijenog jedinjenja mogu biti u rasponu od 

paramagnetnih do fero ili antifero magnetnih. Oksidni pirohlori dopirani jonima retkih 

zemalja pokazuju florescentno ili fosforescentno ponašanje i najĉeše predstavljaju osnovu 

laserskih materijala. 

2.8.1. Struktura pirohlornih jedinjenja 

Struktura pirohlornih materijala moţe biti opisana na više naĉina. Pirohlorna jedinjenja na 

bazi retkih zemalja imaju idealnu stehiometriju A2B2O6O’ i kristališu sa površinski 

centriranom kubnom rešetkom (prostorna grupa Fd 3 m, broj 227), pri ĉemu se elementarna 

ćelija (Slika 14) sastoji iz 8 gradivnih jedinica (Z=8) i ĉetiri kristalografski neekvivalentna 

mesta. Postoje ĉetiri moguća izbora elementarne ćelije. Standardna praksa pri obeleţavanju 

atomskih mesta u elementarnoj ćeliji je da B katjon zauzima mesto 16c, A je na mestu 16d, 

O na 48f i O’ na 8b (Tabela 9). 

Tabela 9. Relevantni parametri za opisivanje pirohlorne strukture A2B2O6O’ prostorne grupe Fd3 m  

Atom Wyckoff-ova pozicija Taĉkasta grupa 

simetrije 

Minimalne 

koordinate 

A 16d 3m (D3d) 

2

1
,

2

1
,

2

1
 

B 16c 3m (D3d) 0, 0, 0 

O 48f mm (C2ν) 

8

1
,

8

1
,x  

O’ 8b 43m (Td) 

8

3
,

8

3
,

8

3
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Slika 14. Elementarna ćelija pirohlornih jedinjenja A2B2O6O’ kubne strukture sa dominatnom ravni 

(2 2 2) 

 

U zavisnosti od vrednosti parametra atoma kiseonika (x) u 48f mestu, koordinacioni 

poliedar oko A i B katjona moţe biti razliĉitog oblika. Postoje dve graniĉne vrednosti 

parametra x kod pirohlora, a to su 0,3125 i 0,375. Ova dva graniĉna sluĉaja opisana su na 

sledeći naĉin: 

1) Za vrednost pri kojoj je x = 0,3125, B jon zauzima oktaedarsko mesto, dok je jon A 

osmokordinisan, okruţen sa šest atoma kiseonika koji ĉine iskrivljeni šestougao ĉija je 

ravan normalna na O’-A-O’ osu. Rastojanje A-O’ je kraće od A-O rastojanja. Pomenuta 

struktura je prikazana na Slici 15a. 
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Slika 15. Promena oblika koordinacionog poliedra oko A i B jona u zavisnosti od vrednosti 

parametra atoma kiseonika (x): a) x = 0,3125 i b) x = 0,375 

2) Kada je x = 0,375 (Slika 15b) jon A zauzima mesto u centru pravilne kocke i okruţen je 

sa 8 atoma kiseonika, dok je jon B takoĊe u centru kocke, okruţen sa šest atoma kiseonika 

(O), pri ĉemu po dijagonali kocke dva atoma kiseonika nedostaju. Ugao B-O-B veze kod 

fluoritne strukture iznosi 109⁰28’, dok kod pirohlorne strukture ova vrednost opada na 120-

140⁰. Rastojanje A-O’ koje zavisi od parametra atoma kiseonika x, uvek je kraće od 

rastojanja A-O, ali u sluĉaju kada je x = 0,375 to rastojanje je jednako. AO’A ugao ima 

vrednost  ugla tetraedra i uvek iznosi 109⁰28’. 

Zapravo, kada se posmatra pirohlorna struktura, x se najĉešće nalazi u opsegu od 0,320–

0,345. Za tipiĉnu pirohlornu strukturu odstupanje geometrije od idealne, oko B jona ili 16c 

mesta je relativno malo. 3m (D3d) taĉkasta grupa simetrije uslovljava da svih šest B-O veza 

moraju biti jednake duţine. O-B-O ugao vrlo malo odstupa od vrednosti ugla idealnog 

oktaedra (90⁰) i kreće se u rasponu od 81⁰–100⁰. Sa druge strane, odstupanje geometrije 

oko A jona od idealne kocke je vrlo izraţeno. Upravo to ima za posledicu da ova dva 

poliedra nisu ni oktaedar ni kocka, već trigonalna antiprizma i skalenohedar.  

Katjon A (jonskog radijusa ~1Å) ima koordinacioni broj 8 i smešten je unutar skalenohedra 

(nepravilne kocke). Koordinacioni poliedar A se sastoji od nabijenih (eng. puckered) 

šestoĉlanih prstenova atoma O, koji sa dva atoma O’ formira linearnu vezu O’-A-O’ 

orjentisan normalno na ravan šestoĉlanog prstena. Duţine A-O i A-O’ veze su vrlo razliĉite 
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(Slika 16). Dok je duţina A-O veze od 2,4–2,5 Å, duţina A-O’ veze je najkraća poznata 

veza kod oksida retkih zemalja i iznosi ≈ 2,2 Å. 

 

Slika 16. Poloţaj kiseoniĉnih atoma oko jona A 

Relativni jonski radijus ili odnos polupreĉnika jona, RR = (rA
3+

/rB
4+

), i parametar kiseonika 

(x) odreĊuju mogućnost formiranja oksidnih pirohlora i njihovu stabilnost [55]. Na 

standardnom pritisku, pirohlori se mogu formirati pri vrednostima relativnog joskog 

radijusa od 1,46 do 1,80. Kada su katjoni A i B u oksidacionom stanju +3 i +4, respektivno, 

oni imaju veći jonski radijus za formiranje pirohlorne strukture, pa su zato pirohlorna 

jedinjenja sa oksidacionim stanjem (+3, +4) brojnija od onih sa oksidacionim stanjem (+2, 

+5). Elementi periodnog sistema koji imaju mogućnost da formiraju pirohlornu fazu su 

prikazani na Slici 17. Od 3d prelaznih elemenata samo ĉetiri (Ti
4+

, V
4+

, Cr
4+

, Mn
4+

) 

formiraju (+3, +4) pirohlornu fazu.  
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Slika 17. Periodni sistem elemenata sa obeleţenim elementima koji mogu da zauzmu A i B mesta 

gradeći kubnu pirohlornu strukturu A2B2O7 

2.8.2. Vrste pirohlornih jedinjenja 

Titanati i vanadati se formiraju pri atmosferskim pritiscima, dok su za formiranje hromata i 

manganata potrebni visoki pritisci. Titanati se u poslednje vreme mnogo istraţuju, jer u 

zavisnosti od ugraĊenih hemijskih elemenata pokazuju niz fiziĉkih i hemijskih osobina. Oni 

su odliĉni vatrostalni materijali sa taĉkom topljenja 1560–2000⁰C. U principu su bele boje, 

osim kada je A
3+ 

= Tb i Ho (krem boje) i Er (roze boje) sa gustinom ~6,2–7,2 g/cc i 

indeksom prelamanja ~2,2–2,6 [60]. Vrednosti parametra rešetke (a) titanatnih pirohlora 

(A2Ti2O7) su dati u Tabeli 10 i smanjuju se sa smanjenjem jonskog preĉnika A
3+

 [68].  

U ovoj tezi će biti predstavljena dva razliĉita titanatna jedinjenja, gadolinijum-titanat 

(Gd2Ti2O7) i lutecijum-titanat (Lu2Ti2O7) dopirani jonima retkih zemalja. Dobra hemijska 

stabilnost gadolinijum-titanata i lutecijum-titanata i sposobnost da prihvate visoke 

koncentracije jona retkih zemalja ih ĉini dobrim fosfornim matricama. 
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Tabela 10. Vrednosti parametra rešetke i jonskog preĉnika rekih zemalja [68] 

A
3+

 parametar rešetke 

a (Å) 

jonski prečnik 

rA
3+

 (Å) 

Sm 10,233 1,079 

Eu 10,196 1,066 

Gd 10,185 1,053 

Tb 10,152 1,040 

Dy 10,124 1,027 

Ho 10,100 1,015 

Y 10,095 1,019 

Er 10,087 1,004 

Tm 10,054 0,994 

Yb 10,030 0,985 

Lu 10,018 0,977 

 

2.9. Metode sinteze Gd2Ti2O7 i Lu2Ti2O7 

Danas je velika paţnja usmerena na dobijanje nanostrukturnih materijala jer pokazuju niz 

boljih fiziĉkih, mehaniĉkih i optiĉkih svojstava u odnosu na materijale ĉije su ĉestice na 

mikrometarskom nivou. Veća elektriĉna otpornost, mehaniĉka ĉvrstoća, specifiĉna toplota i 

difuzivnost su samo neka od poboljšanih svojstava. Kako bi se obezbedila odgovarajuća 

struktura, morfologija, ekonomiĉnost i bolji prinos, velika paţnja je usmerena na razvijanje 

razliĉitih metoda sinteze.  

Dobijanjem ĉestica nanometarskih dimenzija mogu se poboljšati optiĉke osobine 

materijala, zbog mogućnosti kontrole veliĉine, distribucije, uniformnosti i površine 

nanomaterijala. Nanomaterijali imaju znaĉajno niţu temperaturu topljenja ili temperaturu 

faznog prelaza i primetno niţu vrednost konstante parametra rešetke zbog većeg udela 

defekata na samoj površini ĉestica. Optiĉka svojstva nanomaterijala se znaĉajno razlikuju 

od kompaktnog materijala. Na primer, apsorpcioni pik poluprovodniĉkih nanoĉestica se 

javlja na manjim talasnim duţinama u odnosu na pik koji se dobija za odgovarajući 

kompaktni material, a samim tim se povećava energetski procep (eng. band gap). Kod 

dobijenih nanoĉestica elektriĉna provodljivost opada sa smanjenjem veliĉine ĉestica, dok 

površinsko rasejanje raste. Magnetne osobine nanomaterijala se takoĊe razlikuju od 

kompaktnog materijala. Feromagnetizam kompaktnog materijala prelazi u 



Sanja Ćulubrk  Doktorska disertacija 

47 
 

supermagnetizam na nanometarskoj skali zbog velike površinske energije. TakoĊe, mnoga 

svojstva zavise od veliĉine ĉestica. Ta svojstva se mogu kontrolisati, menjanjem 

(podešavanjem) oblika ĉestica i stepena aglomeracije [69]. 

Materijali na bazi titanata su do sada sintetisani metodama koje podrazumevaju reakcije u 

ĉvrstoj i teĉnoj fazi. Korišćenje tradicionalnih reakcija u ĉvrstoj fazi gde se kao prekursor 

koristi mešavina oksida, zahteva dodatno mlevenje i duţi termiĉki tretman na 

temperaturama ~1400⁰C [70–72]. Reakcijama u teĉnoj fazi, ĉista faza Gd2Ti2O7 i Lu2Ti2O7 

se dobija na niţim temperaturama. Do danas, Gd2Ti2O7 i Lu2Ti2O7 su uspešno sintetisani 

sol-gel metodom [73–75], metodom sagorevanja [76], metodom rastopa soli [77,78],  

hidrotermalnom [79] i metodom sa stearinskom kiselinom [80]. U ovom odeljku biće 

opisane metode koje su korišćene za sintezu Gd2Ti2O7 i Lu2Ti2O7. 

2.9.1. Metoda sagorevanja 

Metoda sagorevanja predstavlja jednostavnu, ekonomiĉnu i brzu metodu kojom se dobijaju 

proizvodi visoke ĉistoće. Najĉešće se koristi za dobijanje savremenih keramiĉkih 

materijala, legura, kompozita i nanomaterijala [81]. Osnovne komponente reakcije 

sagorevanja su gorivo, oksidant i temperatura, a kao proizvodi reakcije se dobijaju toplota, 

svetlost i pepeo. Gorivo je supstanca koja je sposobna da gori. Najĉešće korišćena goriva za 

dobijanje nanomaterijala reakcijom sagorevanja su glicin, urea, karbohidrazid i limunska 

kiselina. Oksidanti su supstance koje potpomaţu gorenje, obiĉno su to nitrati metala, 

amonijum nitrat ili amonijum perhlorat. Mešanjem goriva sa oksidantom dolazi do 

egzotermne reakcije u kojoj se oslobaĊa velika koliĉina toplote koja potiĉe od entalpije 

proizvoda koji se formira. Proces paljenja moţe nastati na dva naĉina: 

1) Samostalnom propagirajućom sintezom na visokim temperaturama-  pomoću 

Volframove lampe ili lasera pri ĉemu paljenje zapoĉinje na jednom kraju smeše, a 

reakcija se nastavlja sama u celoj zapremini zbog velike egzotermnosti 

2) Zapreminskim sagorevanjem- u pećima gde se ceo uzorak zagreva uniformno i 

paljenje se odvija po celoj zapremini uzorka  
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Tokom procesa sagorevanja formira se proizvod reakcije pri ĉemu se oslobodi velika 

koliĉina toplote. Zaostali pepeo moţe biti finalni proizvod ili meĊu proizvod, kojem je dalje 

potreban dodatni odgovarajući temperaturski tretman za dobijanje ţeljene kristaliniĉnosti 

materijala. Veliki uticaj na primenu ove metode ima temperatura samopaljenja, veliĉina 

ĉestica, gustina, atmosfera, brzina grejanja, mehanĉka aktivacija, itd. 

S obzirom na razvoj novih tehnologija, svakim danom se teţi ka otkrivanju novih sinteza i 

modifikovanju postojećih, ĉime se optimizuju uslovi za dobijanje ţeljenih nanomaterijala. 

Jedna od tih je metoda polimerno-kompleksnog rastvora koja predstavlja varijantu metode 

sagorevanja (Pećini metode) [82]. Modifikacijom reakcije sagorevanja, sniţena je 

temperatura sagorevanja, ĉime je omogućena ušteda energije. Metod je baziran na 

poliesterifikaciji vodenog rastvora metalnih soli u koji se dodaje vodorastvorni polimer. 

Kao gorivo se koriste polimerne supstance kao sto su polietilenglikol (PEG), 

polivinilalkohol (PVA), polipropilenglikol (PPG) ili njihovi kopolimeri. Svaki od njih, 

sadrţi parcijalno negativno naelektrisan atom kiseonika koji koordinira pozitivno 

naelektrisane metalne jone. Metalni joni se mešaju u rastvoru, što dovodi do povećanja 

interakcije izmeĊu katjona metala i polimera, usled smanjene pokretljivosti slobodnih 

metalnih jona. Polimerni lanci postaju sve bliţi uklanjanjem viška vode, što dovodi do 

njihovog umreţavanja. Na taj naĉin mešanje gradivnih elemenata dešava se već na 

atomskom nivou omogućujući dobijanje uniformnih materijala i homogenu distribuciju 

malih koncentracija aktivatorskih jona retkih zemalja. Nasumiĉno umreţavanje polimernih 

lanaca prevodi sistem u gel. 

U ovoj tezi biće predstavljena metoda polimerno-kompleksnog rastvora bazirana na 

poliesterifikaciji izmeĊu limunske kiseline i etilen glikola, koja je prikazana na Slici 18 

[83].  
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Slika 18. Dobijanje polimerne smole nasumiĉno umreţenih polimera sa homogeno rasporeĊenim 

katjonima 

Etilen glikol se koristi kao gorivo i obezbeĊuje temperaturu neophodnu za poĉetak 

hemijske reakcije. TakoĊe, negativno naelektrisani joni kiseonika iz polimernog rastvora 

koordiniraju pozitivno naelektrisane katjone metala ĉime je omogućena homogena 

distribucija metalnih katjona u polimernom rastvoru i nastanak gela. Uklanjanje polimernog 

gela zagrevanjem na temperaturi od 350⁰C dovodi do formiranja proizvoda homogenog 

sastava. Dodatnim termiĉkim tretmanom, dobijenog prekusorskog praha, nastaju fini 
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nanoprahovi. Ovako dobijeni prahovi mogu da se tabletiraju i dalje karakterišu, a koriste se 

i kao prekursori u proizvodnji transparentnih, translucentnih i keramika velikih gustina. 

2.9.2. Sol-gel metoda 

Sol-gel predstavlja jednu od metoda sinteze u teĉnoj fazi koja ima široku primenu u oblasti 

nauke i inţenjerstva. Hemijski rastvor (sol) je prekursor za integrisanu mreţu diskretnih 

ĉestica (gel). Kao prekursori se najĉešće koriste alkoksidi M(OR)n (M= Si, Ti, Al; OR= 

OCnH2n+1) ili soli metala poput nitrata, sulfata, hlorida, itd. Sol-gel metoda je pogodna za 

sintezu jedinjenja sastavljenih iz više elemenata, jer su u prekursoru komponente izmešane 

na molekulskom nivou. U rastvoru, reakcijom hidrolize alkoksi-grupa ili deponovanjem 

molekula vode dolazi do hidroksilacije alkoksida ili soli metala, pri ĉemu se rastvor prevodi 

u sol. Formiranjem reaktivnih hidroksi grupa, formiraju se i razgranati polimeri koji 

stvaraju, reakcijom polikondenzacije, makromolekulsku mreţu i teĉnost se transformiše u 

gel, nakon ĉega se suši. Brzina uklanjanja teĉnosti odreĊuje udeo i veliĉinu pora u gelu 

(Slika 19). Ukoliko se teĉnost uklanja u hiperkritiĉnim uslovima, dobijaju se aerogelovi, 

izuzetno porozni materijali vrlo male gustine, a kada se proces sušenja vrši na niţim 

temperaturama (25–100⁰C) i atmosferskom pritisku dobijaju se porozne ĉvrste matrice- 

kserogelovi. Ovakvom sintezom materijala, koja se vrši na sobnoj temperaturi, da bi se 

dobio materijal poţeljne tvrdoće, optiĉke transparentnosti, dobre hemijske i toplotne 

otpornosti i prilagoĊene poroznosti, neophodan je termiĉki tretman [84]. Termiĉki tretman 

dovodi do aglomeracije i ukrupnjavanja nanoĉestica iako su temperature znatno niţe od 

onih koje se koriste u tradicionalnim metodama u ĉvrstoj fazi. 
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Slika 19. Šema i postupak za dobijanje materijala sol-gel sintezom 

U sol-gel sintezi Gd2Ti2O7 kao organski rastvaraĉi obiĉno se koriste etilen glikol, metanol, 

etanol, sirćetna kiselina, dok se kao helatno sredstvo najĉešće upotrebljava titan(IV)-

isopropoksid (Ti(OiPr)4), titan(IV)-etoksid (Ti(OC2H5)4) i tetrabutil titanat (Ti(OC4H9)4). 

Prekursori mogu biti nitrati, karbonati, hloridi i oksidi. Do sada, u literaturi, sol-gel 

metodom sinteze, finalni prahovi su dobijani termiĉkim tretmanom gelova na 

temperaturama od 600–1300⁰C, ĉija je veliĉina ĉestica bila u opsegu od 7–70 nm [85–88]. 
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3. EKSPERIMENTALNI DEO 

3.1. Opis procedura za sintezu nanoprahova Gd2Ti2O7: Eu
3+

, Sm
3+

, Dy
3+

, Tm
3+

 i 

Lu2Ti2O7: Eu
3+

 

Hemikalije korišćene za sintezu nanoprahova modifikovanom Pechini metodom polimerno-

kompleksnog rastvora su prikazane u Tabeli 11, dok su hemikalije korišćene za sintezu sol-

gel metodom prikazane u Tabeli 15. 

3.1.1. Modifikovana Pećini metoda polimerno-kompleksnog rastvora 

Metoda polimerno-kompleksnog rastvora je bazirana na poliesterifikaciji izmeĊu limunske 

kiseline i etilen glikola [89]. Vrlo vaţan aspekt ove metode je odnos gadolinijuma, odnosno 

lutecijuma prema titanu koji je Gd (Lu) : Ti = 1 : 1. U zavisnosti da li su kao prekursori 

korišćeni metalni nitrati ili oksidi, razlikuju se dva naĉina sinteze nanoĉestica ovom 

metodom.  

Tabela 11. Hemikalije korišćene za sintezu nanoprahova metodom polimerno-kompleksnog 

rastvora, njihova hemijska formula, proizvoĊaĉ i ĉistoća 

Hemikalija Hemijska formula ProizvoĊaĉ Ĉistoća 

Titan(IV)-izopropoksid Ti(OiPr)4 Alfa Aesar 97% 

Etilen glikol C2H6O2 Lach-Ner 99% 

Limunska kiselina C6H8O7 Kemika 99,5% 

Gadolinijum(III)-oksid Gd2O3 Alfa Aesar 99,9% 

Lutecijum(III)-oksid Lu2O3 Alfa Aesar 99,9% 

Europijum(III)-oksid Eu2O3 Alfa Aesar 99,9% 

Samarijum(III)-oksid Sm2O3 Alfa Aesar 99,9% 

Disprozijum(III)-oksid Dy2O3 Alfa Aesar 99,9% 

Tulijum(III)-oksid Tm2O3 Alfa Aesar 99,9% 

Koncentrovana azotna kiselina conc. HNO3 Baker 69-70% 

Gadolinijum(III)-nitrat heksahidrat Gd(NO3)3∙6H2O Alfa Aesar 99,9% 

 

3.1.1.1. Sinteza nedopiranog i dopiranog Gd2Ti2O7 

Za sintezu nedopiranog Gd2Ti2O7, titan(IV)-izopropoksid, gadolinjium(III)-nitrat, limunska 

kiselina i etilen-glikol su pomešani u molarnom odnosu 1 : 1 : 5 : 20. Prvo je titan(IV)-

izopropoksid rastvoren u etilen-glikolu uz konstantno mešanje na magnetnoj mešalici. 
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Limunska kiselina je dodata u rastvor i mešano je do njenog potpunog rastvaranja. Za 

uzorke koji su dopirani jonima Sm
3+

, Eu
3+

, Dy
3+

 ili Tm
3+

 potrebna koliĉina Gd2O3 i Sm2O3 

ili Eu2O3 ili Dy2O3 ili Tm2O3 je rastvorena u vrućoj koncentrovanoj HNO3 i uparavano je do 

suvog (Slika 20). Mešavina titan(IV)-izopropoksid / etilen glikol / limunska kiselina je 

dodata uparenim oksidima. Za nedopiran uzorak Gd2Ti2O7, gadolinijum(III)-nitrat 

heksahidrat je dodat u pomenutu mešavinu gde je u potpunosti rastvoren. Rastvor je 

zagrevan na 60⁰C uz konstantno mešanje, dok nije postao potpuno transparentan. Zatim je 

temperatura podignuta na 130⁰C i rastvor je zagrevan nekoliko sati kako bi otpoĉela 

polimerizacija, uklonio se višak rastvaraĉa i rastvor transformisao u formu smole. Dobijena 

smola je spaljena u tiglu od alumine na 350⁰C / 30 min. Nakon spaljivanja, dobijen je crni 

amorfni prekursor, koji je potom sprašen u avanu. Mali deo sprašenog crnog amorfnog 

prekursora je izdvojen za karakterizaciju TG/DTA analizom, kako bi se odredila 

temperatura kristalizacije Gd2Ti2O7, potrebna za dobijanje ĉiste faze sintetisanih prahova. 

Nedopiran i jonima Eu
3+

 ,Sm
3+

, Dy
3+

 ili Tm
3+

 dopirani prahovi Gd2Ti2O7 su ţareni na 

880⁰C / 4h, u peći za ţarenje (VIMS Elektrik), gde su i ostavljeni da se spotano hlade do 

sobne temperature. Dobijeni prah bele boje je dodatno sprašen u avanu, nakon ĉega je 

korišćen za karakterizaciju u vidu praha, ili je presovan u tabletu preĉnika 12 mm, u 

hidrauliĉnoj presi Perken Elmer model 062566, pod pritiskom od 5 tona. Potrebne koliĉine 

polaznih supstanci su preraĉunate za dobijanje 2,5 g finalnog proizvoda i prikazane su u 

Tabeli 12 za nedopirani uzorak Gd2Ti2O7, i u Tabeli 13 za uzorke Gd2Ti2O7 dopirane 

jonima retkih zemalja Eu
3+

, Sm
3+

, Dy
3+

 ili Tm
3+

. 

3.1.1.2. Sinteza nedopiranog i dopiranog Lu2Ti2O7 

Za sintezu nedopiranog i dopiranog Lu2Ti2O7, kao prekursori su korišćeni metalni oksidi 

Lu2O3 i Eu2O3 i postupak sinteze je bio isti kao što je navedeno u poglavlju 3.1.1.1. (Slika 

20). Jedina razlika je to što su za dobijenje ĉiste faze nedopiranog i dopiranog Lu2Ti2O7 

uzorci su bili podvrgnuti termiĉkom tretmanu na 820⁰C / 4h. Izraĉunate koliĉine polaznih 

supstanci, za dobijanje 1,4 g finalnog proizvoda su prikazane u Tabeli 14. 
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Slika 20. Šematski prikaz sinteze nanoĉestica Gd2Ti2O7 (Lu2Ti2O7) modifikovanom Pećini 

metodom sinteze (metodom polimerno-kompleksnog rastvora) 

Uzorci sintetisani modifikovanom Pećini metodom su: 

- nedopiran Gd2Ti2O7 i Lu2Ti2O7,  

- Gd2Ti2O7 dopiran sa x at%Eu
3+

 (x = 0,5; 1; 3; 5; 7; 10 i 15 u odnosu na Gd
3+

), 

- Gd2Ti2O7 dopiran sa x at%Sm
3+

 (x = 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2 i 2,5 u odnosu na Gd
3+

), 

- Gd2Ti2O7 dopiran sa 1at% Dy
3+

 (u odnosu na Gd
3+

), 

- Gd2Ti2O7 dopiran sa 1at% Tm
3+ 

(u odnosu na Gd
3+

), 

- Lu2Ti2O7 dopiran sa x at%Eu
3+

 (x =1; 3; 5; 7; 10 i 15 u odnosu na Lu
3+

). 

 

Tabela 12. Proraĉunate koliĉine polaznih supstanci za dobijanje nedopiranog Gd2Ti2O7 

Gd2Ti2O7 Gd(NO3)3∙6H2O 

(g) 

Etilen-glikol 

(g) 

Limunska kiselina 

(g) 

Ti(OiPr)4 

(cm
3
) 

nedopiran 2,2563 6,2070 5,2535 1,48 
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Tabela 13. Proraĉunate koliĉine polaznih supstanci za dobijanje Gd2Ti2O7 dopiranog razliĉitom 

koncentracijom Eu
3+

, Sm
3+

, Dy
3+

 i Tm
3+

 

 

Gd2Ti2O7 

 

Gd2O3 

 

(g) 

Eu2O3 

 

(g) 

Sm2O3 

 

(g) 

Dy2O3 

 

(g) 

Tm2O3 

 

(g) 

Etilen-

glikol 

(g) 

Limunska 

kiselina 

(g) 

Ti(OiPr)4 

 

(cm
3
) 

0,1at% 0,9053  0,0009   6,2070 5,2535 1,48 

0,2at% 0,9044  0,0017   6,2070 5,2535 1,48 

0,5at% 0,9017 0,0050 0,0044   6,2070 5,2535 1,48 

1at% 0,8972 0,0088 0,0174 0,0093 0,0096 6,2070 5,2535 1,48 

1,5at% 0,8927  0,0131   6,2070 5,2535 1,48 

2at% 0,8881  0,0174   6,2070 5,2535 1,48 

2,5at% 0,8836  0,0218   6,2070 5,2535 1,48 

3at% 0,8791 0,0264    6,2070 5,2535 1,48 

5at% 0,8609 0,0440    6,2070 5,2535 1,48 

7at% 0,8428 0,0616    6,2070 5,2535 1,48 

10at% 0,8156 0,0880    6,2070 5,2535 1,48 

15at% 0,7703 0,1320    6,2070 5,2535 1,48 

 

Tabela 14. Proraĉunate koliĉine polaznih supstanci za dobijanje Lu2Ti2O7 dopiranog razliĉitom 

koncentracijom Eu
3+

 

Lu2Ti2O7 Lu2O3 

(g) 

Eu2O3 

(g) 

Etilen-glikol 

(g) 

Limunska kiselina 

(g) 

Ti(OiPr)4 

(cm
3
) 

nedopiran 0,4974  3,1025 2,6267 0,74 

0,5at% 0,4949 0,0022 3,1025 2,6267 0,74 

1at% 0,4924 0,0044 3,1025 2,6267 0,74 

3at% 0,4825 0,0131 3,1025 2,6267 0,74 

5at% 0,4725 0,0219 3,1025 2,6267 0,74 

7at% 0,4628 0,0306 3,1025 2,6267 0,74 

10at% 0,4477 0,0438 3,1025 2,6267 0,74 

15at% 0,4230 0,0658 3,1025 2,6267 0,74 

 

3.1.2. Sol-gel metod 

Ovom metodom sinteze je sintetisan nedopirani i dopirani Gd2Ti2O7. Dopiranje je vršeno 

razliĉitim koncentracijama Eu
3+

 (1, 3, 5, 7, 10, 15 at%, u odnosu na Gd
3+

). I ovde, kao i u 

prethodnoj metodi, vaţi da je odnos Gd : Ti = 1 : 1. 
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Tabela 15. Hemikalije korišćene za sintezu nanoprahova sol-gel metodom, njihova hemijska 

formula, proizvoĊaĉ i ĉistoća 

Hemikalija Hemijska formula ProizvoĊaĉ Ĉistoća 

Titan(IV)-izopropoksid Ti(OiPr)4 Alfa Aesar 97% 

Etanol C2H6O Fisher Chemical 99,5% 

Koncentrovana azotna kiselina conc. HNO3 Baker 69–70% 

Gadolinijum(III)-nitrat heksahidrat Gd(NO3)3∙6H2O Alfa Aesar 99,9% 

Europijum(III)-nitrat heksahidrat Eu(NO3)3∙6H2O Alfa Aesar 99,9% 

 

Kao prekursori su korišćeni nitrati retkih zemalja i titan(IV)-izopropoksid. Titan(IV)- 

izopropoksid, preĉišćena destilovana voda, etanol i azotna kiselina su pomešani u molskom 

odnosu 1 : 3 : 20 : 0,08. Titan(IV)-izopropoksid je rastvoren u etanolu pri konstantnom 

mešanju na magnetnoj mešalici. Za dopirane uzorke, stehiometrijska koliĉina 

Gd(NO3)3∙6H2O i Eu(NO3)3∙6H2O je rastvorena u odgovarajućoj koliĉini koncentrovane 

azotne kiseline i preĉišćene destilovane vode, kome je dodata pripremljena mešavina titan 

(IV)-izopropoksid / etanol. Tansparentni gel je dobijen u roku od nekoliko minuta (Slika 

21). Destilovana voda je preĉišćena pomoću Milli-Q Water sistema (Milipore 

Corporations), i ovako dobijena voda, ĉija je provodljivost 4-6∙10
-5

 Sm
-1

 je ĉetiri puta ĉistija 

od destilovane vode. Za nedopirani Gd2Ti2O7, samo je Gd(NO3)3∙6H2O rastvoren u 

odgovarajućoj koliĉini koncentrovane azotne kiseline i vode. Dobijeni gel je osušen u 

sušnici, pri atmosferskom pritisku, na 70⁰C / 5h. Deo osušenog gela je upotrebljen za 

karakterizaciju TG / DTA analizom, na osnovu koje je ostatak osušenog gela ţaren u tiglu 

od alumine na 840⁰C / 4h, u peći za ţarenje (VIMS Elektrik), a zatim je ostavljen da se 

hladi u peći do sobne temperature. Dobijeni prah bele boje je dodatno sprašen u avanu 

nakon ĉega je korišćen za karakterizaciju u vidu praha ili je presovan u tabletu preĉnika 12 

mm, u hidrauliĉnoj presi Perken Elmer model 062566, pod pritiskom od 5 tona. Potrebne 

koliĉine polaznih supstanci, preraĉunate za dobijanje 2,5 g finalnog proizvoda, su prikazane 

u Tabeli 16. 
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Slika 21. Šematski prikaz sinteze nanoĉestica Gd2Ti2O7 sol-gel metodom  

Tabela 16. Proraĉunate koliĉine polaznih supstanci za dobijanje Gd2Ti2O7 dopiranog razliĉitom 

koncentracijom Eu
3+

 

 

Gd2Ti2O7 

Gd(NO3)3∙6H2O 

 

(g) 

Eu(NO3)3∙6H2O 

 

(g) 

Azotna 

kiselina 

(cm
3
) 

Destilovana 

voda 

(cm
3
) 

Etanol 

 

(cm
3
) 

Ti(OiPr)4 

 

(cm
3
) 

nedopiran 2,2563  0,0167 0,27 5,83 1,48 

0,5 at% 2,2451 0,0111 0,0167 0,27 5,83 1,48 

1 at% 2,2338 0,0223 0,0167 0,27 5,83 1,48 

3 at% 2,1886 0,0669 0,0167 0,27 5,83 1,48 

5 at% 2,1435 0,1115 0,0167 0,27 5,83 1,48 

7 at% 2,0984 0,1561 0,0167 0,27 5,83 1,48 

10 at% 2,0307 0,2230 0,0167 0,27 5,83 1,48 

15 at% 1,9179 0,3345 0,0167 0,27 5,83 1,48 

 

3.2. Metode karakterizacije Gd2Ti2O7 i Lu2Ti2O7 

Poslednjih godina, prouĉavanje velikog broja nanomaterijala najviše je bilo fokusirano na 

njihova svojstva. Sve veća primena ovih materijala zahteva odgovarajuće instrumente za 

merenje i karakterizaciju nanomaterijala. Karakterzacija pojedinaĉnih nanostruktura 

zahteva ne samo dobru osetljivost i preciznost, već i rezoluciju na atomskom nivou [69]. 

Karakterizacija nanomaterijala uglavnom podrazumeva analizu površine materijala kao i 

uobiĉajene metode karakterizacije. Da bi se odredila dobra temperatura sinterovanja i 
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ispratilo ponašanje dobijenih prahova pri zagrevanju korišćena je termo-gravimetrijska / 

diferencijalno-termalna analiza (TG / DTA). Rendgeno strukturna analiza (eng. X-Ray 

Diffraction - XRD) je korišćena za odreĊivanje kristaliniĉnosti, morfologije i parametra 

rešetke nanoĉestica. Morfološke karakteristike i semikvantitativna analiza hemijskog 

sastava sintetisanih prahova ispitivane su metodom skenirajuće elektronske mikroskopije 

(SEM). Ovaj mikroskop je povoljan za analizu kao što je mapiranje po energetskom 

disperzionom rendgenskom spektroskopijom (EDS). Transmisionom elektronskom 

mikroskopijom (TEM) je analizirana substruktura dobijenih prahova, kao i elektronska 

difrakcija na odabranoj površini (eng. Scanning Transmission Electron Diffraction - SAED) 

u cilju detaljne analize sastava i strukture ĉestica.  

Za potrebe ove doktorske disertacije korišćene su sledeće metode karakterizacije: termalna 

analiza (TG / DTA), rendgenostrukturna analiza (XRD), skanirajuća elektronska 

mikroskopija (SEM), transmisiona elektronska mikroskopija (TEM) i fotoluminescentna 

spektroskopija (PL). 

3.2.1. Termalna analiza dobijenog materijala (TG / DTA) 

TG / DTA analiza je uraĊena na ureĊaju SETARAM SETSYS Evolution-1750. Dobijeni 

praškasti prekursori su stavljeni u ĉanĉić (~10–15 mg) i zagrevani brzinom od 10⁰Cmin
-1

 u 

atmosferi vazduha, pri protoku vazduha od 16 ml min
-1

.  

3.2.2. Rendgeno-strukturna analiza (XRD) 

XRD merenja sintetisanih uzoraka su izvršena metodom difrakcije praha X-zracima 

odnosno XRPD (eng. X-ray powder diffraction) metodom. Ovom metodom je odreĊen 

fazni sastav dobijenih uzoraka. UreĊaj korišćen za ispitivanje uzoraka rendgenskom 

difrakcijom je Rigaku SmartLab difraktometar sa CuKα zraĉenjem sa antikatode, pri 30 mA 

i 40 kV. Podaci su prikupljeni u opsegu 2θ od 10-90⁰, sa korakom snimanja od 0,02⁰ i 

brzinom snimanja od 0,7⁰ / min. 

Parametar rešetke, veliĉina kristalita, mikronapon i kvalitativni parametri su dobijeni 

korišćenjem softvera PDXL Integrated X-ray powder diffraction. OdreĊivanje srednje 



Sanja Ćulubrk  Doktorska disertacija 

59 
 

vrednosti kristalita vršeno je pomoću Debaj-Šererove formule FWHM (eng. Full Width at 

Half Maximum) funkcije. 

3.2.3. Skenirajuća elektronska mikroskopija (SEM) 

Skenirajućim elektronskim mikroskopom je raĊena morfološka karakterizacija površine 

ispitivanih uzoraka. S obzirom da se analiza materijala vrši pod elektronskim snopom, 

potrebno je da ispitivani materijal bude provodan. Da bi uzorci postali provodni, 

neophodno je bilo napariti ih, tj. prekriti tankim slojem provodnog materijala, u ovom 

sluĉaju, zlatom. Snimanje je vršeno na sobnoj temperaturi, skenirajućim elektronskim 

mikroskopima: 

 JOEL JSM-6610LV, pri radnom naponu od 20 kV. UreĊaj sadrţi dodatni deo INCA 

EDX energetsko-disperzivni spektrometar, na osnovu koje je odreĊena površinska 

homogenost uzorka i njegov sastav. 

 FE-SEM (eng. Field-Emission Scanning Electron Microscope) JAMP 9500F, pri 

radnom naponu od 15 kV. 

3.2.4. Transmisiona elektronska mikroskopija (TEM) 

Morfološka karakterizacija dobijenih prahova je takoĊe ispitivana i transmisionom 

elektronskom mikroskopijom. Osim ispitivanja morfologije uzorka, ovom mikroskopijom 

se mogu dobiti i podaci o njegovoj kristalografiji, što podrazumeva detekciju defekata na 

atomskom nivou i ureĊenje atoma u uzorku. Za TEM merenja korišćen je elektronski 

mikroskop JEOL-JEM 2100 LaB6 koji radi na 200 kV, opremljen sa Gatan Orius kamerom. 

U cilju detaljne analize sastava i strukture ĉestica korišćena je elektronska difrakcija na 

odabranoj površini, SAED (eng. Selected Area Electron Diffraction). 

3.2.5. Spektroskopska karakterizacija materijala 

Spektroskopska metoda karakterizacije koja se koristi za analizu pojava opisanih u 

poglavlju 2.2., je fotoluminescentna spektroskopija. Ovom metodom, je moguće snimiti 

dva tipa spektara: emisioni i ekscitacioni. Kod ekscitacionog spektra, intenzitet 

luminescencije se posmatra kao funkcija ekscitujuće talasne duţine na fiksnoj emisionoj 
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talasnoj duţini. Snimanjem emisionih spektara se intenzitet emisije posmatra kao funkcija 

talasne duţine emisije, pri fiksnoj ekscitujućoj talasnoj duţini. Osim emisionih i 

ekscitacionih spektara, fotoluminescentnom spektroskopijom moguće je meriti i vreme 

ţivota pobuĊenih energetskih stanja. 

Za snimanje luminescentnih osobina sintetisanih uzoraka, korišćen je spektrofluorimetar 

Flurolog-3 Model FL3-221 (Horiba Jobin-Yvon), ĉija je šema prikazana na Slici 22. Pre 

poĉetka merenja, potrebno je bilo da se sintetisani praškasti uzorci ispresuju u tablete 

(preĉnika 12 mm). Presovanje je vršeno u hidrauliĉnoj presi Perken Elmer model 062566. 

Ovaj model spektrofluorimetra sadrţi dve ksenonske lampe, kontinualnu (Xe 450 W) koja 

predstavlja izvor kod emisionih i ekscitacionih merenja, dok se za merenje vremena ţivota 

koristi pulsna lampa (Xe-Hg 150 W). Zraĉenje sa izvora se usmerava sistemom soĉiva na 

ekscitacioni filter koji razdvaja zraĉenje veoma uskog opsega talasnih duţina, 

monohromatsko zraĉenje. 

 

Slika 22. Šema spektrofluorimetarskog sistema Horiba Jobin-Yvon Flurolog-3 Model FL3-221 
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Kod ovog modela ureĊaja, ekscitacioni spektrometar sadrţi dva monohromatora radi 

dobijanja što kvalitetnijeg pobuĊivaĉkog zraĉenja. Emisioni spektrometar se nalazi pod 

uglom od 90⁰ u odnosu na osu ekscitacionog spektrometra i ovaj ureĊaj sadrţi dva emisiona 

spektrometra. Jedan sadrţi monohromator koji pokriva blisku infracrvenu oblast spektra 

(800–1600 nm), dok drugi ima dvostruki monohromator i koristi se za ultraljubiĉastu i 

vidljivu oblast spektra. Kao detektor se koristi fotomultiplikator, kojim se signal prevodi na 

raĉunar i na ekranu se iscrtava fotoluminescentni spektar. Za snimanje emisionih i 

ekscitacionih spektara i merenje vremena ţivota, u ultraljubiĉastoj i vidljivoj spektralnoj 

oblasti, korišćen je TBX-04-D PMT detektor. Za merenje u infracrvenoj spektralnoj oblasti 

se koristi poluprovodniĉki fotodetektor (InGaAs) ohlaĊen na temperaturu teĉnog helijuma. 

Emisiona merenja na niskim temperaturama (10 K) su vršena na spektrofluorimetarskom 

sistemu Horiba Jobin-Yvon model FHR1000, gde je kao izvor ekscitacije korišćen OPO 

laser (Optiĉki parametarski oscilator, EXPLA NT42). Ovaj ureĊaj sadrţi dve difrakcione 

rešetke od 300 i 1800 zareza po milimetru. Pošto za potrebe ove teze nije bila neophodna 

visoka spektralna rezolucija, korišćena je difrakciona rešetka sa 300 zareza po milimetru.  

Kao detektor, korišćen je ICCD Jobin-Yvon 3771. Niska temperatura, u delu za 

postavljenje uzorka, je postignuta pomoću kriostata (Advanced Research System DE202-

AE) koji radi sa zatvorenim sistemom napunjenim helijumom, pri ĉemu omogućava 

dostizanje minimalne temperature od 9 K, a opremljen je i kontrolorom temperature 

(Lakeshore model 331). Emisioni spektri na temperaturi od 10 K, su snimljeni za uzorke: 

 Gd2Ti2O7: 1at% Eu
3+

 

 Gd2Ti2O7: 0,2at% Sm
3+

 

Vreme ţivota nekog energetskog stanja predstavlja srednje vreme koje elektron provede u 

pobuĊenom stanju pre nego što se vrati u osnovno stanje. Spektrofluorimetar omogućava 

merenje vremena ţivota upravljaĉkom stanicom (eng. Data Station), sa TCSPC programom 

(eng. Time Corelated Single Photon Counting). Suština ove metode je merenje brzine 

kojom se menja naseljenost pobuĊenog stanja. Kada dobijene krive sintetisanih uzoraka 

imaju oblik eksponencijalne funkcije prvog reda onda vaţi da je: 
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)exp()0()(



t

ItI                                               (30) 

pri ĉemu je I(t) intenzitet emisije u trenutku t, I(0) intenzitet emisije u trenutku t = 0, τ je 

vreme ţivota. 

Ukoliko se dobijeni rezultati logaritmuju i prikaţu kao log I(t) = f(t), dobijena zavisnost je 

linearna, pri ĉijem fitovanju (u programu Origin Pro 8) se raĉuna nagib i time dobija 

vrednost vremena ţivota. Kada se eksponencijalnom funkcijom prvog reda ne moţe opisati 

deekscitacija, odreĊuje se srednje vreme ţivota τsr  [90]: 










0

0

)(

)(

dTtI

dTttI

sr                                                          (31) 

3.2.6. Luminescentna termometrija u funkciji temperature 

Praćenje luminescentnih karakteristika materijala na visokim temperaturama raĊena su na 

instrumentu Flurolog-3 Model FL3-221 koji ima mogućnost postavljanja adaptera sa 

optiĉkim vlaknom. Šema pomenutog ureĊaja je prikazana na Slici 23. 
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Slika 23. UreĊaj za merenje luminescentnih karakteristika materijala na visokim temperaturama  

Na kraju optiĉkog vlakna, koji se postavlja iznad peći u kojoj je uzorak, je kvarcno sabirno 

soĉivo koje ima funkciju da fokusira snop pobudne svetlosti na uzorak, i da emitovanu 

svetlost sa uzorka fokusira na kraj optiĉkog vlakna. Kako bi se dobio maksimalni signal 

luminescencije, treba voditi raĉuna da se fokus pobudne svetlosti nalazi pored vrha 

termopara.  

Peć za grejanje uzorka, prikazana na Slici 24, je napravljena u našoj laboratoriji. Sastoji se 

od metalne kutije, na ĉijem se poklopcu nalazi kvarcni prozor (kvarc trpi temperaturu do 

1800⁰C) koji je transparentan u vidljivom, ultraljubiĉastom i infracrvenom delu spektra. U 

poklopcu se još nalazi i termopar K-tipa, ĉija je maksimalna temperatura merenja 1370⁰C. 

Prilikom zatvaranja peći, termopar dolazi u kontakt sa površinom uzorka. Na osnovu 

napona dobijenog sa termopara kontroler preraĉunava intenzitet struje koju pušta kroz 

grejaĉ. Maksimalna temperatura peći je 900⁰C. Temperatura uzorka stabilisana je oko 

zadate vrednosti sa greškom ±1⁰C. 
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Slika 24. a) Peć za grejanje uzorka sa optiĉkim vlaknom postavljenim u poloţaj za merenje; b) 

unutrašnjost peći sa mestom predviĊenim za postavljenje tabletiranog uzorka i termoparom 

Sintetisani uzorci, nakon adekvatnog termiĉkog tretmana, su dobijeni u vidu praha, potom 

su presovani u tablete preĉnika 12 mm i postavljeni u peć za zagrevanje uzorka. Tablete su 

dobijene presovanjem u hidrauliĉnoj presi Perken Elmer model 062566, pod pritiskom od 5 

tona. 

U ovoj doktorskoj disertaciji, uzorci ispitivani luminescentnom termometrijom su: 

 Gd2Ti2O7: 5at% Eu
3+

 

 Gd2Ti2O7: 1at% Dy
3+
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4. REZULTATI I DISKUSIJA 

U okviru ovog poglavlja biće prikazani rezultati istraţivanja, koji su podeljeni u ĉetiri dela, 

sintetisanih materijala gadolinijum-titanata i lutecijum-titanata. U prvom delu će biti 

predstavljeni rezultati dobijeni termo-gravimetrijskom / diferencijalno-termalnom analizom 

(TG / DTA). U drugom delu, će se diskutovati o strukturnim i morfološkim 

karakteristikama dobijenih materijala, pomoću rendgeno strukturne analize (XRD), 

transmisione elektronske mikroskopije (TEM) i skenirajuće elektronske mikroskopije 

(SEM). U trećem delu će biti predstavljeni rezultati na osnovu analize luminescentnih 

svojstava dobijenih materijala, dok će u ĉetvrtom delu biti predstavljena termometrijska 

svojstva dobijenih prahova gadolinijum-titanata i lutecijum-titanata. 

4.1. Termo-gravimetrijska / diferencijalno-termalna analiza (TG / DTA) 

4.1.1. Gd2Ti2O7 dobijen metodom polimerno-kompleksnog rastvora 

Termalna analiza ovog sistema je uraĊena u cilju utvrĊivanja odgovarajuće temperature 

sinterovanja pri kojoj se formira pirohlorna faza. TG / DTA analiza je pokazala postojanje 

tri temperaturska regiona (Slika 25). Prvi region pokazuje DTA endotermni pik izmeĊu 

sobne temperature i 300⁰C, koji se moţe pripisati isparavanju adsorbovanih  organskih 

molekula, dok  kriva TG pokazuje mali gubitak mase (~5%). Gubitak mase u drugom 

regionu (~40%), posmatran izmeĊu 300⁰C i 600⁰C, i egzotermalni efekat oznaĉen na DTA 

krivoj, ukazuje na otklanjanje zaostalih organskih jedinjenja. Nakon 600⁰C masa ostaje 

konstantna, dok se na DTA krivoj pojavljuje egzotermni pik na ~860⁰C, koji ukazuje na 

transformaciju Gd2Ti2O7 iz amorfne u kristalnu fazu. Na osnovu ovih rezultata, temperatura 

koje je odabrana za ţarenje uzoraka je 880⁰C. 
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Slika 25. Termo-gravimetrijska (TG, crna linija) i diferencijalno-termalna analiza (DTA, ljubiĉasta 

linija) za nedopirani uzorak Gd2Ti2O7 dobijen nakon spaljivanja gela na 350⁰C / 30 min 

4.1.2. Gd2Ti2O7 dobijen sol-gel metodom 

Termalna analiza osušenog gela je uraĊena kako bi se odredila temperatura na kojoj će gel 

da se transformiše u pirohlornu fazu. Rezultat TG / DTA analize je pokazao postojanje tri 

temperaturska regiona (Slika 26). Prvi intenzivan endotermalni pik na DTA krivoj nalazi se 

izmeĊu sobne temperature i 275⁰C potiĉe od isparavanja organskih molekula, dok TG kriva 

za isti temperaturski interval pokazuje gubitak mase ~30%. Dva endotermalna pika na DTA 

krivoj u temeraturskom intervalu izmeĊu 275⁰C i 500⁰C i gubitak mase ~20% na TG 

krivoj, ukazuju na eliminaciju zaostalih organskih jedinjenja. Egzotermalni pik na ~815⁰C 

moţe se pripisati transformaciji amorfnog Gd2Ti2O7 u kristalnu pirohlornu fazu, dok posle 

500⁰C masa ostaje konstantna. Na osnovu ovih rezultata, temperatura odabrana za ţarenje 

uzorka je 840⁰C. U poreĊenju sa prethodnim rezultatima gde je Gd2Ti2O7 dobijen metodom 

polimerno-kompleksnog rastvora ova temperatura je donekle niţa. Pored toga, oblik TG / 

DTA krive pokazuje da je termiĉko ponašanje materijala dobijenih sol-gel metodom, 

mnogo sloţenije u odnosu na materijale dobijene metodom polimerno-kompleksnog 

rastvora. 
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Slika 26. Krive termo-gravimetrijske (TG, crna linija) i diferencijalno-termalne analize (DTA, 

ljubiĉasta linija) za osušeni gel nedopiranog Gd2Ti2O7 

4.1.3. Lu2Ti2O7 dobijen metodom polimerno-kompleksnog rastvora 

TG / DTA analizom nedopiranog Lu2Ti2O7 je utvrĊeno postojanje tri temperaturska regiona 

(Slika 27). Prvi region odgovara isparavanju adsorbovanih organskih molekula u kome se 

javlja DTA endotermalni pik izmeĊu sobne temperature i 300⁰C, dok kriva TG pokazuje 

gubitak mase ~5%. Drugi region, posmatran izmeĊu 300⁰C i 520⁰C, pokazuje veći gubitak 

mase ~45%, a intenzivni egzotermalni pik na DTA krivoj ukazuje na otklanjanje zaostalih 

organskih jedinjenja. Nakon 520⁰C masa ostaje konstantna, dok se na DTA krivoj 

pojavljuje vrlo mali egzotermalni pik na ~800⁰C, što ukazuje na transformaciju Lu2Ti2O7 iz 

amorfne u kristalnu fazu. S obzirom na temperaturu na kojoj se pojavljuje pik kristalizacije, 

temperatura odabrana za ţarenje uzorka je 820⁰C. 
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Slika 27. Termo-gravimetrijska (TG, crna linija) i diferencijalno-termalna analiza (DTA, ljubiĉasta 

linija) za nedopirani uzorak Lu2Ti2O7 dobijen nakon spaljivanja gela na 350°C / 30 min 

4.2. Strukturna i morfološka analiza dobijenih materijala 

4.2.1. Rengdeno-strukturna analiza (XRD) 

4.2.1.1. Gd2Ti2O7: Eu
3+

, Sm
3+

, Dy
3+

, Tm
3+

 dobijen metodom polimerno-kompleksnog 

rastvora 

Rendgenskom difrakcionom analizom dobijeni su difraktogrami, prikazani na Slici 28, na 

osnovu kojih je potvrĊena ĉista faza dobijenih prahova, nedopiranog gadolinijum-titanata i 

uzoraka dopiranih jonima Eu
3+

 (0,5; 1; 3; 5; 7; 10 i 15 at%), Sm
3+

 (0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2 i 

2,5 at%), 1at% Dy
3+

 i 1at% Tm
3+

. Uzorci su snimljeni nakon termiĉkog tretmana na 880⁰C 

/ 4h. Difrakcioni pikovi su indeksirani na osnovu ICDD kartice broj 01-074-9640. 
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Slika 28. XRD difraktogrami nedopiranog Gd2Ti2O7 i uzoraka dopiranih Eu
3+

, Sm
3+

, Tm
3+

 i Dy
3+

 

Na osnovu Slike 28 moţe se zakljuĉiti da tragovi neĉistoća nisu detektovani ni u jednom 

uzorku. TakoĊe se primećuje da se ĉak i najveća koncentracija Eu
3+

(15at%) i Sm
3+

(2,5at%) 

dobro ugraĊuje u matricu Gd2Ti2O7. 

Vrednosti parametara dobijene strukturnom analizom (parametar rešetke, veliĉina kristalita, 

mikronaprezanje i kvalitativni parametri), gore navedenih uzoraka, prikazani su u Tabeli 

17. Polazni parametri za strukturnu analizu odreĊeni su na osnovu reference [71]. 
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Tabela 17. Strukturni parametri dobijeni rendgenskom difrakcionom analizom, uzoraka Gd2Ti2O7 

sintetisanih metodom poilimerno-kompleksnog rastvora 

Gd2Ti2O7 

Veliĉina 

kristalita 

(nm) 

a  

(Å) 

Mikronaprezanje 

(%) 

Rwp  

(%) 

Rp  

(%) 
GOF 

nedopiran 32,17(14) 10,1828(3) 0,096(18) 1,80 1,20 2,1393 

uzorci dopirani Sm
3+

 

0,1 at% Sm
3+ 

24,95(18) 10,1840(5) 0,15(3) 1,45 0,93 2,3726 

0,2 at% Sm
3+

 21,29(13) 10,1842(6) 0,15(3) 1,32 0,89 2,1846 

0,5 at% Sm
3+

 21,2(2) 10,1866(4) 0,15(2) 1,68 1,07 2,7537 

1 at% Sm
3+

 19,98(15) 10,1902(8) 0,17(4) 1,43 1,02 2,4806 

1,5 at% Sm
3+

 17,58(17) 10,1945(7) 0,17(4) 1,47 1,03 2,4210 

2 at% Sm
3+

 11,13(9) 10,2009(7) 0,28(11) 2,38 1,89 1,0443 

2,5 at% Sm
3+

 13,06(13) 10,2032(6) 0,26(10) 2,33 1,85 1,0666 

uzorci dopirani Eu
3+

 

0,5at% Eu
3+

 16,03(13) 10,1939(2) 0,21(6) 1,08 0,78 1,7872 

1 at% Eu
3+

 16,15(10) 10,1858(3) 0,26(10) 1,09 0,81 1,7874 

3 at% Eu
3+

 16,05(10) 10,1949(19) 0,18(6) 1,03 0,74 1,8019 

5 at% Eu
3+

 17,34(14) 10,1991(18) 0,20(5) 1,13 0,79 1,9205 

7 at% Eu
3+

 17,52(16) 10,2020(2) 0,21(6) 1,46 1,07 2,4308 

10 at% Eu
3+

 11,96(5) 10,2077(3) 0,05(8) 0,91 0,68 1,4356 

15 at% Eu
3+

 9,77(6) 10,2210(4) 0,26(12) 1,02 0,74 1,6469 

uzorak dopiran Tm
3+

 

1 at% Tm
3+

 36,0(3) 10,1739(8) 0,12(20) 4,21 3,19 1,6105 

uzorak dopiran Dy
3+

 

1 at% Dy
3+

 12,76(10) 10,1972(6) 0,26(8) 2,33 1,85 1,0130 

 

Veliĉina kristalita se smanjuje sa dodatkom veće koncentracije retke zemlje. Shodno tome, 

najniţa je za uzorak Gd2Ti2O7: 15at%Eu
3+

. To potvrĊuju XRD difraktogrami (Slika 28) gde 

je proširenje difrakcionih linija jasno vidljivo. Do smanjenja veliĉine kristalita dolazi zbog 

ugradnje dopantnih jona Sm
3+

 ili Eu
3+

 u matricu, što prouzrokuje deformaciju 

(iskrivljenost) rešetke. S druge strane, parametar rešetke a se povećava sa povećanjem 
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koncentracije dopanta, zbog zamene manjeg Gd
3+

(
3

VIIIr = 1,053 Å) većim Sm
3+

( 3
VIIIr = 1,079 

Å) ili Eu
3+

( 3
VIIIr = 1,066 Å) [68]. Najveći parametar rešetke ima uzorak sa najvećom 

koncentracijom dopantnog jona Eu
3+

. Veliĉina kristalita uzorka Gd2Ti2O7: 1at% Dy
3+

 je 

mnogo manja (~12,8 nm) od veliĉine kristalita Gd2Ti2O7: 1at% Tm
3+

 (~36 nm), što je 

potvrĊeno širim difrakcionim linijama Gd2Ti2O7: 1at% Dy
3+ 

na Slici 28. Smanjenje veliĉine 

kristalita je posledica razliĉite veliĉine dopantnih jona. Ugradnjom većeg po veliĉini jona 

Dy
3+ 

(
3

VIIIr = 1,027 Å, [68]), u odnosu na manji jon Tm
3+ 3

VIIIr = 0,994 Å, [68]) u matricu 

Gd2Ti2O7, i veliĉina parametra rešetke će biti veća. 

Kvalitativni parametri, Rp (eng. regression sum of relative errors), Rwp (eng. regression 

sum of weighted squared errors) i GOF (eng. goodness of fit) pokazuju niske vrednosti što 

ukazuje na vrlo veliku pouzdanost. Niske vrednosti mikronaprezanja sugerišu dobru 

ugradnju jona u nanokristalu. 

4.2.1.2. Gd2Ti2O7: Eu
3+ 

dobijen sol-gel metodom sinteze  

Rendgenskom difrakcionom analizom analizirani je nedopiran Gd2Ti2O7 dobijeni sol-gel 

metodom sinteze, i uzorci dopirani Eu
3+

. Rendgenski difraktogrami Gd2Ti2O7 dopiranog sa 

10at% i 15at% Eu
3+

 su prikazani zajedno sa ICDD karticom broj 01-074-9640 na Slici 29b, 

dok su difraktogrami nedopiranog Gd2Ti2O7 i dopiranog sa 0,5at%, 1at%, 3at%, 5at% i 

7at% Eu
3+

 prikazani na Slici 29a. 
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Slika 29. Rendgenski difraktogrami a) nedopiranog Gd2Ti2O7 i dopiranog jonima europijuma (0,5-

7at%Eu
3+

); b) uzorci Gd2Ti2O7: 10at% i 15at%. Pikovi oznaĉeni trouglićima predstavljaju neĉistoće 

u strukturi. Difrakcioni pikovi su indeksirani na osnovu ICDD kartice broj 01-074-9640 

Tragovi neĉistoća kao i postojanje druge faze nije zapaţeno za uzorak Gd2Ti2O7: 

10at%Eu
3+

 što ukazuje da se joni europijuma u ovoj koncentraciji efikasno ugraĊuju u 

matricu. MeĊutim, pri većim koncentracijama dopirajućih jona (≥ 15at%) prisutni su 

tragovi neĉistoća, ali jedva vidljivi (Slika 29b). U cilju istraţivanja prisutnih neĉistoća, na 

Slici 30 je posebno prikazan difraktogram Gd2Ti2O7: 15at%Eu
3+

. Pomenute neĉistoće 

potiĉu od tragova Ti5O9 (br. ICDD kartice 01-075-1815) i Ti6O11 (br. ICDD kartice 01-085-

1058). Na osnovu faznog dijagrama Ti-O [91], veliki broj oksida i suboksida kao što su 

TiO2, Ti6O, Ti3O, Ti2O, TiO, Ti2O3 i Ti3O5, kao i Magnelli (eng.) faze TinO2n-1 (4 <n< 10) 

mogu biti prisutne na 298 K. Ipak, u ovom sluĉaju neĉistoće najverovatnije potiĉu od 

formiranja Magnelli faze. Iako su koliĉine svih jona precizno izraĉunate i izmerene, visoka 

koncentracija jona europijuma dovodi do strukturnog disbalansa i formiranja neĉistoća koje 

potiĉu od Ti5O6 i Ti6O11. 
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Slika 30. XRD difraktogram Gd2Ti2O7:15at%Eu
3+

 dobijen duţim snimanjem. Neĉistoće koje potiĉu 

od Magnelli faza Ti5O9 (br. ICDD kartice 01-075-1815) i Ti6O11((br. ICDD kartice 01-085-1058) 

U poreĊenju sa prethodnim rezultatima, moţe se zakljuĉiti da sol-gel metoda sinteze 

omogućava ugradnju Eu
3+

 u Gd2Ti2O7 matricu pri niţim koncentracijama (do 10at%) u 

poreĊenju sa metodom polimerno-kompleksnog rastvora (do 15at%).  

Rezultati strukturne analize (parametri rešetke, veliĉina kristalita, mikronaprezanje i 

kvalitativni parametri) su prikazani u Tabeli 18. Parametar rešetke a raste sa porastom 

koncentracije Eu
3+

, jer se manji joni po veliĉini Gd
3+

 (     
  = 1,053 Å) zamenjuju većim 

Eu
3+

 (     
  = 1,066 Å). Najveći parameter rešetke ima nedopiran uzorak. Veliĉina kristalita 

je sliĉna kod svih uzoraka i iznosi oko 20 nm, što znaĉi da koncentracija dopantnih jona ne 

utiĉe na veliĉinu kristalita. Parametri Rp, Rwp i GOF imaju niske vrednosti i ukazuju na 

zadovoljavajuću pouzdanost. Niske vrednosti mikronaprezanja sugerišu na dobru ugradnju 

jona u nanokristalu. 
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Tabela 18. Strukturni parametri dobijeni rendgenskom difrakcionom analizom, uzoraka Gd2Ti2O7 

sintetisanih sol-gel metodom 

 

Gd2Ti2O7 

Veliĉina 

kristalita 

(nm) 

a 

(Å) 

Mikronaprezanje 

(%) 

Rwp 

(%) 

Rp 

(%) 

GOF 

nedopiran 21,7(12) 10,1770(4) 0,17(3) 2,97 2,30 1,2116 

0,5at% Eu
3+

 17,9(3) 10,1624(4) 0,23(10) 3,02 2,42 1,0467 

1at% Eu
3+

 23,8(3) 10,1692(6) 0,04(8) 3,56 2,75 1,4959 

3at% Eu
3+

 26,4(3) 10,1714(6) 0,07(6) 3,76 2,89 1,5241 

5at% Eu
3+

 25,0(3) 10,1722(4) 0,12(8) 2,69 2,14 1,1209 

7at% Eu
3+

 24,7(2) 10,1724(5) 0,07(6) 2,79 2,21 1,1396 

10at% Eu
3+

 21,6(4) 10,1731(6) 0,05(10) 2,86 2,26 1,1435 

 

4.2.1.3. Lu2Ti2O7: Eu
3+

dobijen metodom polimerno-kompleksnog rastvora 
 

Ĉista faza dobijenih prahova lutecijum-titanata dopiranog jonima Eu
3+

 (1; 3; 5; 7; 10 i 15 

at%) potvrĊena je rendgenskom difrakcionom analizom, što je i prikazano na Slici 31. 

Uzorci su snimljeni nakon termiĉkog tretmana na 820⁰C / 4h. Difrakcioni pikovi su 

indeksirani na osnovu ICDD kartice broj 01-075-7721. Tragovi neĉistoća nisu prisutni ni u 

jednom uzorku, ĉak ni u uzorku dopiranom sa 15at%Eu
3+

, što ukazuje na to da se i najveća 

koncentracija dopantnog jona dobro ugradila u matricu Lu2Ti2O7. 
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Slika 31. XRD difraktogrami nedopiranog Lu2Ti2O7 i uzoraka Lu2Ti2O7: xat% Eu
3+

 (x = 1; 3; 5; 7; 

10; 15) 

Vrednosti parametara dobijeni strukturnom analizom (parametar rešetke, veliĉina kristalita, 

mikronaprezanje i kvalitativni parametri), su prikazani u Tabeli 19.  

Tabela 19. Strukturni parametri dobijeni rendgenskom difrakcionom analizom, uzoraka Lu2Ti2O7 

sintetisanih metodom poilimerno-kompleksnog rastvora 

 

Lu2Ti2O7 

Veliĉina 

kristalita 

(nm) 

a 

(Å) 

Mikronaprezanje 

(%) 

Rwp 

(%) 

Rp 

(%) 

GOF 

nedopiran 5,9 (9) 10,0913(11) 0,09(11) 5,03 3,65 2,5941 

1at% Eu
3+

 9,7(12) 10,0631(5) 0,44(12) 5,08 3,43 2,5240 

3at% Eu
3+

 6,2(6) 10,0874(11) 0,38(3) 5,17 3,69 2,6836 

5at% Eu
3+

 8,5(9) 10,0775(13) 0,52(11) 5,29 3,54 2,6466 
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7at% Eu
3+

 8,9(10) 10,0779(6) 0,48(12) 5,20 3,60 2,6328 

10at% Eu
3+

 7,3(5) 10,0862(8) 0,49(9) 4,85 3,39 2,4379 

15at% Eu
3+

 7,9(8) 10,0877(8) 0,48(14) 4,50 3,24 2,2744 

 

4.2.2. SEM i TEM Gd2Ti2O7 dobijen metodom polimerno-kompleksnog rastvora 

4.2.2.1. Gd2Ti2O7 dopiran jonima europijuma 

Na Slici 32 je prikazan mikrograf za Gd2Ti2O7: 7at%Eu
3+ 

koji je sniman skenirajućom 

elektronskom mikroskopijom. Uzorak se sastoji od velikih, kompaktnih komada veliĉine i 

do nekoliko mikrometara koji su sastavljeni od nanoĉestica. 

 

Slika 32. SEM slika uzorka Gd2Ti2O7: 7at% Eu
3+

 dobijenog metodom polimerno-kompleksnog 

rastvora 

Na osnovu poloţaja maksimuma energija potvrĊeno je prisustvo svih sastavnih elemenata 

uzorka (gadoliijuma, titana, kiseonika i europijuma), metodom energetsko-disperzione 

spektroskopije X-zraka (EDX), Slika 33a. Korišćenjem tehnike EDX mapiranja je 

potvrĊena homogenost dopiranog uzorka, gde elementarne mape pokazuju jednaku 

distribuciju gustine (Slika 33b). 
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Slika 33. a) Energetsko-disperzioni spektar sa pikovima sastavnih elemenata uzorka; b) 

elementarne mape Gd, Ti, O i Eu 

4.2.2.2. Gd2Ti2O7 dopiran jonima samarijuma 

SEM merenje je uraĊeno kako bi se istaţila morfologija prahova što je i prikazano na Slici 

34, pri ĉemu je kao reprezentativan uzorak odabran Gd2Ti2O7 dopiran sa 2,5at%Sm
3+

. 

Mikrogarf pokazuje da se uzorak sastoji od velikih i kompaktnih komada veliĉine i do 

nekoliko mikrometara, koji su sastavljeni iskljuĉivo od nanoĉestica. 

 

Slika 34. SEM slika uzorka Gd2Ti2O7: 2,5at% Sm
3+

 dobijenog metodom polimerno-kompleksnog 

rastvora 

Energetsko-disperzionom spektroskopijom X-zraka (EDX) potvrĊeno je prisustvo svih 

sastavnih elemenata uzorka (gadoliijuma, titana, kiseonika i samarijuma) na osnovu 
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poloţaja maksimuma energija, što je prikazano na Slici 35a. Hemijska homogenost 

dopiranog uzorka se proverava korišćenjem tehnike EDX mapiranja. Elementarne mape 

Gd, Ti, Sm i O pokazuju jednaku distribuciju gustine, što potvrĊuje homogenost materijala 

i prikazane su na Slici 35b. 

 

Slika 35. a) Energetsko-disperzioni spektar sa pikovima sastavnih elemenata uzorka; b) 

elementarne mape Gd, Ti, O i Sm 

Morfološke karakteristike uzorka posmatrane su transmisionim-elektronskim mikroskopom 

i na Slici 36a-c su prikazane TEM slike reprezentativnog uzorka Gd2Ti2O7: 2,5at%Sm
3+

. 

Rezultati su pokazali (Slika 36a i b) da se prah sastoji od slabo aglomerisanih sfernih i 

pravougaonih ĉestica razliĉitih veliĉina. Proseĉna veliĉina ĉestica je od 20–50 nm. Na Slici 

36c) se primećuje dobra kristalna struktura nanoĉestica bez nepravilnosti i amorfnog 

površinskog sloja. Prstenasti difrakcioni profil (dodatak na Slici 36a) potvrĊuje dobru 

kristaliniĉnost, na atomskom nivou, kao i kubnu strukturu prouĉavanog materijala. 
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Slika 36. TEM mikrografi uzorka Gd2Ti2O7: 2,5at%Sm
3+

 snimani sa većom (a) i manjom (b, c) 

rezolucijom. Kao dodatak (Slika 36a) je prikazan prstenasti difrakcioni profil sa obeleţenim 

Millerovim indeksima 

4.2.2.3. Gd2Ti2O7 dopiran jonima disprozijuma 

Reprezentativni SEM mikrografi za uzorak Gd2Ti2O7: 1at% Dy
3+ 

su prikazani na Slici 37a i 

b. Analizom SEM slike, pri manjem uvećanju (x 1000) moţe se zakljuĉiti da se uzorak 

sastoji od velikih, kompaktnih komada veliĉine nekoliko mikrometara, koji su sastavljeni 

iskljuĉivo od nanoĉestica (Slici 37b). Mikrograf dobijen pri većem uvećanju (x 40000) 

jasno pokazuje razlike u veliĉini ĉestica i poroznosti, ĉime je utvrĊeno da se uzorak 

Gd2Ti2O7: 1at%Dy
3+

 sastoji od manjih ĉestica sa znaĉajnim prisustvom šupljina (Slika 

37a). 
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Slika 37. Reprezentativni snimci uzorka Gd2Ti2O7: 1at% Dy
3+

: SEM slika pri a) većem i b) manjem 

uvećanju; c) TEM slikapokazuje kruţne i pravougaone nanoĉestice proseĉne veliĉine ~25 nm. Kao 

dodatak (Slika 37c) je prikazan prstenasti difrakcioni profil 

TEM merenja su pokazala da se Gd2Ti2O7: 1at%Dy
3+

 sastoji od aglomerisanih kristalnih 

ĉestica koje su nepravilnog, zaobljenog i pravougaonog oblika, ĉije su graniĉne linije jasno 

vidljive (Slika 37c). Ĉestice su proseĉne veliĉine ~25 nm, što je potvrĊeno i rendgeno-

strukturnom analizom. Lokalna kristalna struktura ispitana je elektronskom difrakcijom. 

Prstenasti difrakcioni profil, prikazan kao dodatak na Slici 37c, ukazuje na polikristaliniĉan 

praškasti uzorak sa kristalitima na nano nivou. 

4.2.2.4. Gd2Ti2O7 dopiran jonima tulijuma 

Ispitivanje uzorka Gd2Ti2O7: 1at%Tm
3+

 skenirajućom elektronskom mikroskopijom je 

uraĊeno kako bi se istraţila morfologija površine i reprezentativni snimci su prikazani na 
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Slici 38a i b. Pri manjem uvećanju (x 1000) se zapaţa da se uzorak sastoji od velikih, 

kompaktnih komada veliĉine nekoliko mikrmetara, koji su sastavljeni iskljuĉivo od 

nanoĉestica (Slika 38a). Većim uvećanjem (x 40000) se primećuje vrlo gusta 

mikrostruktura uzorka Gd2Ti2O7: 1at%Tm
3+

 (Slika 38b). 

 

Slika 38. Reprezentativni snimci uzorka Gd2Ti2O7: 1at%Tm
3+

:  SEM slika pri a) većem i b) manjem 

uvećanju; c) TEM slika pokazuje kruţne i pravougaone nanoĉestice proseĉne veliĉine ~50 nm. Kao 

dodatak (Slika 38c) je prikazan prstenasti difrakcioni profil 

TEM merenja su pokazala da su ĉestice Gd2Ti2O7: 1at% Dy
3+

 proseĉne veliĉine ~50 nm i 

da se uzorak sastoji od aglomerisanih kristalnih ĉestica zaobljenog, nepravilnog i 

pravougaonog oblika, sa vrlo izraţenim ivicama (Slika 38c). Prstenasti difrakcioni profil je 

prikazan kao dodatak, na Slici 38c, kojim je potvrĊeno da je uzorak polikristaliĉan, sa 

kristalitima nanometarskih dimenzija. 
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4.2.3. SEM i TEM Gd2Ti2O7: Eu
3+

 dobijen sol-gel metodom sinteze 

SEM merenja su uraĊena da bi se ispitala morfologija površine uzorka, a kao 

reprezentativan uzorak izabran je Gd2Ti2O7: 3at%Eu
3+

 (Slika 39a i b). Na osnovu dobijenih 

snimaka moţe da se zakljuĉi da se uzorak Gd2Ti2O7: 3at%Eu
3+

 sastoji od kompaktnih, 

gustih aglomerata sastavljenih iskljuĉivo od nanoĉestica. Mikrostruktura na lokalnom nivou 

je istraţena TEM analizom (Slika 39c i d) kojom je utvrĊeno da prahovi napravljeni sol-gel 

metodom sadrţe ĉestice nepravilnog oblika i veliĉine. Ĉestice su organizovane u 

aglomerate od kojih neki formiraju velike kristale. Dobra kristaliniĉnost ĉestica je 

potvrĊena prstenastim difrakcionim profilom koji je prikazan kao dodatak  na Slici 39c. 

Prisustvo prstenova je dokaz da je Gd2Ti2O7: 3at%Eu
3+

 polikristaliĉan, dok zrnasti izgled 

ukazuje na ĉinjenicu da su kristaliti veliĉine ~20 nm. 

 

Slika 39. a) i b) SEM slike nanopraha Gd2Ti2O7: 3at%Eu
3+

. TEM slike pokazuju da: c) prah se 

sastoji od ĉestica nepravilne veliĉine i oblika, d) ĉestice su organizovane u aglomerate.  Kao 

dodatak (Slika 39c) je prikazan prstenasti difrakcioni profil 
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4.3. Luminescentna svojstva 

4.3.1. Gd2Ti2O7: Eu
3+

 dobijen metodom polimerno-kompleksnog rastvora 

Na Slici 40a je prikazan ekscitacioni spektar uzorka Gd2Ti2O7: 1at%Eu
3+ 

sa obeleţenim 

energetskim prelazima, izmeren u spektralnoj oblasti od 350 nm do 570 nm na sobnoj 

temperaturi. Iz ekscitacioih i emisionih spektara odreĊeni su poloţaji energetskih nivoa 

jona europijuma u Gd2Ti2O7 nanokristaliĉnom prahu. Vrednosti energija nivoa su date u 

Tabeli 20. OdreĊivanjem poloţaja maksimuma koji odgovara prelazu 
7
D0 → 

7
F0 u 

emisionom spektru sa najniţeg pobuĊenog na najniţi osnovni nivo, izraĉunava se njegova 

energija kojoj se dodeljuje nulta vrednost na energetskoj skali. U odnosu na njega odreĊuju 

se energije ostalih prelaza.  

Tabela 20. Eksperimentalno dobijeni poloţaji Štarkovih energetskih nivoa jona europijuma u 

Gd2Ti2O7 nanoprahu na temperaturama 10 K i 300 K 

2S+1
LJ Eksperimentalni Štarkovi nivoi (cm

-1
) 

 
10 K                            300 K 

7
F0 0 0 

7
F1 260 

498 

279 

507 

7
F2 756 

912 

1273 

783 

918 

1322 

7
F3 1763 

1846 

1927 

2022 

2135 

1767 

1862 

1945 

2027 

2120 

7
F4 3172 3207 

5
D0 17252 17271 

5
D1 

 
18790 

18997 

5
D2  21313 



Sanja Ćulubrk  Doktorska disertacija 

84 
 

21478 

21988 

5
D3 

 
24038 

24331 

5
L6 

 
24765 

25394 

5
L7,8 , 

5
G2-6 

 

25853 

26151 

26567 

5
L9,10 , 

5
D4 

 
27278 

27563 

 

Fotoluminescentni emisioni spektri uzoraka sa razliĉitom koncentracijom Eu
3+

, snimljen u 

opsegu od 425-725 nm, su prikazani na Slici 40b. Intenzitet emisije u funkciji koncentracije 

Eu
3+

 (dodatak na Slici 40b) pokazuje da Gd2Ti2O7 matrica moţe da primi jone europijuma 

u koncentraciji do 15at%, a da ne doĊe do koncentracionog gašenja. Kao što moţe da se 

primeti, emisija raste sa povećanjem koncentracije Eu
3+

, i dostiţe maksimum sa 15at%. 

Slike 40c i b prikazuju emisione spektre Gd2Ti2O7: 1at%Eu
3+ 

 snimljene na sobnoj (300 K)  

i na niskoj (10 K) temperaturi. 
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Slika 40. a) Ekscitacioni spektar (λem = 589 nm) uzorka Gd2Ti2O7: 1at%Eu
3+

 sa oznaĉenim 

prelazima snimljen na sobnoj temperaturi; b) emisioni spektar (λexc = 393 nm)  uzorka Gd2Ti2O7: 

xat%Eu
3+

  (x = 0,5; 1; 3; 5; 7; 10; 15) sa dodatom zavisnošću intenziteta emisije od koncentracije 

Eu
3+

. Emisioni spektri reprezentativnog uzorka Gd2Ti2O7: 1at%Eu
3+

 snimljeni u spektralnom 

opsegu od 525–725 nm na c) 300 K i d) 10 K 

Ekscitovanje 
5
L6 nivoa (λex = 393 nm) proizvodi razliĉite luminescentne trake u vidljivoj 

spektralnoj oblasti. Oba spektra pokazuju pet karakteristiĉnih traka centriranih na 579 nm, 

589 nm, 612 nm, 652 nm i 712 nm koje odgovaraju spinski zabranjenim f-f prelazima 
5
D0 

→ 
7
FJ (J = 0, 1, 2, 3, 4). Najintenzivnija je emisiona linija u narandţasto-crvenom delu 

spektralne oblasti, na 589 nm (magnetno-dipolni prelaz 
5
D0 → 

7
F1), nakon koje sledi 

priliĉno široka emisiona linija u crvenom delu spektralne oblasti na 612 nm (elektriĉno-

dipolni prelaz 
5
D0 → 

7
F2). Usled D3d simetrije, 

5
D0 → 

7
F1 se cepa i u spektru se pojavljuje u 

vidu dubleta [90, 92]. Odnos intenziteta emisije izmeĊu 
5
D0 → 

7
F2 i 

5
D0 → 

7
F1 prelaza, se 
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ĉesto posmatra kao stepen narušavanja lokalne simetrije oko jona europijuma ugraĊenog u 

rešetku domaćina [93]. U ovom sluĉaju, vrednost odnosa intenziteta je pribliţno 0,46 

(uzorak sa 5at%Eu
3+

), što je u skladu sa ĉinjenicom da Eu
3+

 zauzima centrosimetriĉno 

mesto. 

Krive zavisnosti intenziteta emisije 
5
D0 nivoa od vremena dobijene pri 𝜆ex = 393nm (𝜆em = 

589 nm) prikazane su na Slici 41a. Dobijene zavisnosti za sve uzorke mogu se fitovati 

jednom eksponencijalnom funkcijom, ĉime je potvrĊeno da je samo jedan deekscitacioni 

proces prisutan. Slika 41b prikazuje kako koncentracija dopanta utiĉe na vrednosti vremena 

ţivota. Do 7at%Eu
3+

 vrednosti vremena ţivota su sliĉne, nakon ĉega naglo opadaju sa 

povećanjem koncentracije jona europijuma. 

 

Slika 41. a) Krive zavisnosti intenziteta emisije uzorka Gd2Ti2O7: xat% Eu
3+

 (x = 0,5; 1; 3; 5; 7; 10; 

15) od vremena nakon pobuĊivanja sa 𝜆ex = 393 nm; b) Promena vremena ţivota 
5
D0 nivoa sa 

koncentracijom dopanta 

4.3.2. Gd2Ti2O7: Sm
3+ 

dobijen metodom polimerno-kompleksnog rastvora 

Na Slici 42a je prikazan eksitacioni spektar uzorka Gd2Ti2O7: 0,2at%Sm
3+

, snimljen na 

sobnoj temperaturi (𝜆em = 571 nm). Spektar ĉine linije, koje odgovaraju elektronskim 

prelazima jona samarijuma iz osnovnog stanja (
6
H5/2) u pobuĊena: 

6
P7/2, 

6
P5/2, 

4
L17/2, 

6
P3/2, 

4
M19/2, 

4
M17/2, 

4
I13/2, 

4
I11/2, 

4
I9/2, 

4
M15/2 i 

4
F3/2 [94]. Najintenzivnija apsorpciona linija se 

nalazi na oko 407 nm i odgovara prelazu 
6
H5/2 ← 

6
P3/2. Fotoluminescentni emisioni spektri 

uzoraka sa razliĉitom koncentracijom Sm
3+

 snimljeni u spektralnoj oblasti od 425–700 nm, 
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pri λexc= 407 nm, prikazani su na Slici 42b. Emisija se povećava kako se povećava 

koncentracija dopantnog jona i dostiţe maksimum za uzorak sa 2,5at% Sm
3+

. 

 

Slika 42. a) Eksitacioni spektar (λem = 571 nm) uzorka Gd2Ti2O7: 0,2at%Sm
3+ 

sa obeleţenim 

prelazima snimljen na sobnoj temperaturi; b) Emisioni spektar uzoraka Gd2Ti2O7: xat%Sm
3+ 

(x = 

0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5) (λexc = 407 nm) sa dodatom zavisnošću intenziteta emisije od 

koncentracije Sm
3+

. Fotoluminescentni emisioni spektari reprezentativnog uzorka Gd2Ti2O7: 0,2at% 

Sm
3+

 snimljeni u spektralnoj oblasti od 550-700 nm na c) sobnoj temperaturi i d) niskoj temperaturi 

(10  K) 

Da bi se jasnije prikazale spektralne karakteristike, na Slici 42 (c i d) su prikazni emisioni 

spektri Gd2Ti2O7: 0,2at%Sm
3+

 snimljeni u spektralnoj oblasti od 550–700 nm na sobnoj 

temperaturi i na 10 K. Emisija koja potiĉe od Sm
3+

 u crveno-narandţastom delu spektralne 

oblasti, se sastoji od tri emisione linije koje se pojavljuju u vidljivom delu spektra na oko 

571 nm, 613 nm i 657 nm i odgovaraju 
4
G5/2 → 

6
HJ prelazima (J = 5/2, 7/2 i 9/2, 
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respektivno) [79]. Prelaz 
4
G5/2 → 

6
H5/2 (∆J = 0) je manetno-dipolnog karaktera, dok je 

4
G5/2 

→ 
6
H7/2 prelaz magnetno-dipolnog karaktera sa elektriĉno-dipolnom komponentom. Prelaz 

4
G5/2 → 

6
H9/2 ima dominanti elektriĉno-dipolni karakter i njegov intenzitet je vrlo osetljiv 

na mesto simetrije. Merenja na sobnoj i niskoj temperaturi pokazuju isti trend. Najjaĉi 

intenzitet emisije je na 571 nm (prelaz 
4
G5/2 → 

6
H5/2), zatim emisija na 613 nm (prelaz 

4
G5/2 

→ 
6
H7/2) i na 657 nm (prelaz 

4
G5/2 → 

6
H9/2), respektivno. Sm

3+
 zamenjuje Gd

3+
 koji se 

nalazi u centrosimetriĉnom mestu, tako da je posmatrani trend u skladu sa Laportovim 

pravilom i interakcijama koje potiĉu od 
4
G5/2 → 

6
HJ prelaza (J = 5/2, 7/2 i 9/2).  

Iz ekscitacionih i emisionih spektara odreĊene su energije Sm
3+

 u kubnoj strukturi 

Gd2Ti2O7 i prikazane su u Tabeli 21. 

Tabela 21. Eksperimentalno dobijeni poloţaji Štarkovih energetskih nivoa jona samarijuma u 

Gd2Ti2O7 nanoprahu na temperaturama 10 K i 300 K 

2S+1
LJ Eksperimentalni Štarkovi nivoi (cm

-1
) 

 
10 K 300 K 

6
H5/2 0 

133 

194 

274 

0 

122 

182 

272 

6
H7/2 1044 

1234 

1306 

1375 

1466 

1040 

1148 

1229 

1281 

1360 

6
H9/2 2019 

2314 

2465 

2564 

2156 

2296 

2468 

2603 

4
G5/2 17509 17889 

4
F3/2  18734 

18854 
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4
I9/2 + 

4
M15/2  20202 

20408 

20568 

4
I11/2  20920 

4
I13/2  21204 

21432 

21673 

4
M17/2  22321 

4
M19/2  23809 

6
P3/2  24582 

4
L17/2  26469 

6
P5/2  27442 

6
P7/2  28935 

 

Krive zavisnosti intenziteta emisije 
4
G5/2 nivoa od vremena, prikazane na Slici 43a 

pokazuju kompleksan proces raspada. Sve krive bi trebalo da se fituju sa dve 

eksponencijalne funkcije. Iz tog razloga, upotrebljeno je mnogo jednostavnije rešenje, a to 

je izraĉunavanje srednje vrednosti vremena ţivota korišĉenjem jednaĉine 31. 

 

Slika 43. a) Krive zavisnosti intenziteta emisije uzorka Gd2Ti2O7: xat%Sm
3+

 (x = 0,1; 0,2; 0,5; 1; 

1,5; 2; 2,5) od vremena nakon pobuĊivanja sa 𝜆ex =  407 nm; b) Promena srednjeg vremena ţivota 

sa koncentracijom Sm
3+

 za 
4
G5/2 nivo 
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Slika 43b prikazuje kako koncentracija dopanta utiĉe na vreme ţivota 
4
G5/2 nivoa. Vreme 

ţivota 
4
G5/2 nivoa opada od 5,1 ms (0,2at%) do 2,4 ms (2,5at%)  kako raste koncentracija 

Sm
3+

. Iako rezultati pokazuju da je 0,2at%Sm
3+

 optimalna koncentracija za Gd2Ti2O7 

matricu, detaljnijim istraţivanjem je potrebno odrediti idealnu koncentraciju. Relativno 

velike vrednosti srednjeg vremena ţivota jesu posledica toga što jon samarijuma zauzima 

centrosimetriĉno mesto u pirohlornoj strukturi. 

4.3.3. Gd2Ti2O7: Dy
3+

 dobijen metodom polimerno-kompleksnog rastvora 

Na Slici 44c je prikazan ekscitacioni spektar Gd2Ti2O7: 1at%Dy
3+

 snimljen na sobnoj 

temperaturi (𝜆em= 580 nm) sa ekscitacionim linijama koje odgovaraju 
6
H15/2 → 

6
P7/2, 

6
P5/2, 

4
K17/2, 

4
G11/2, 

4
I15/2, 

4
F9/2 prelazima (pik na 350 , 363 , 391 , 425 , 456 , 471 nm, 

respektivno). Na ekscitacionom spektru Gd2Ti2O7: 1at%Dy
3+

 se primećuje jaka apsorpcija 

od 340–410 nm, kao i na ~456 nm. Emisioni spektri Gd2Ti2O7: 1at%Dy
3+

 su snimljeni pri 

ekscitaciji u ultraljubiĉastoj, λex = 350 nm (Slika 44a), i plavoj spektralnoj oblasti, λex = 456 

nm (Slika 44b). Moţe se zakljuĉiti da fosfor pokazuje emisiju u celom vidljivom delu 

spektra od 400–750 nm. U oba sluĉaja, u emisionim spektrima se javljaju dva intenzivna 

pika, u plavoj spektralnoj oblasti (~483 nm, magnetno-dipolni prelaz 
4
F9/2 → 

6
H15/2) i u 

ţutoj spektralnoj oblasti (~580 nm, elektriĉno-dipolni prelaz 
4
F9/2 → 

6
H13/2), nakon ĉega 

sledi mali pik u crvenoj spektralnoj oblasti (~674 nm, prelaz 
4
F9/2 → 

6
H11/2). Na emisionom 

spektru dobijenom pri ekscitaciji u ultraljubiĉastoj spektralnoj oblasti, dobijene emisione 

linije potiĉu od emisije matrice Gd2Ti2O7 (~425 nm) i od 
4
I15/2 → 

6
H15/2 prelaza (~456 nm). 

Opše je poznato, da kada jon retke zemlje zauzme centrosimetriĉno mesto, na osnovu 

Laportovog pravila, jedino su magnetno-dipolni prelazi mogući (u ovom sluĉaju 
4
F9/2 → 

6
H15/2 prelaz). MeĊutim, prisustvo intenzivnog pika u ţutoj spektralnoj oblasti, koji potiĉe 

od 
4
F9/2 → 

6
H13/2 prelaza, je posledica iskrivljene površine nanoĉestica ili prisustva nekih 

drugih defekata. Ovo predstavlja veliku prednost pri korišćenju fosfora, jer odnos ţute / 

plave boje ima vrlo vaţnu ulogu u dobijanju bele svetlosti [95]. 

Slika 44d prikazuje CIE dijagram (eng. Commission International de L’ Eclairage). 

Hromatiĉne koordinate uzorka su odreĊene na osnovu fotoluminescentnog spektra (pri 

ekscitaciji u plavoj i ultraljubiĉastoj spektralnoj oblasti).  CIE kolorni sistem boje se dobija 
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na osnovu luminescentnih vrednosti parametra Y i koordinata boje x i y koje daju odreĊenu 

taĉku na hromatiĉnom dijagramu. U program, 1931 CIE DIJAGRAM, se unesu sve 

vrednosti Y koordinate, dobijene sa luminescentnog spektra, na osnovu kojih se odrede 

vrednosti X, Y, Z. Potom se izraĉunavaju vrednosti x, y i z pomoću sledećih jednaĉina: 

ZYX

X
x


  

ZYX

Y
y


  

ZYX

Z
z


  

Izraĉunate vrednosti za x i y se unose u program 1931 CIE DIJAGRAM, na osnovu ĉega se 

dobija odreĊena taĉka na dvodimenzionalnom CIE dijagramu. 

Emisija Gd2Ti2O7: 1at%Dy
3+

 koja je dobijena pri ekscitaciji od 350 nm se nalazi u regionu 

oznaĉenom belom bojom sa koordinatama hromatiĉnosti (x = 0,3237; y = 0,3369). Boja 

odgovarajuće temperature CCT (eng. Correlated color temperature) ĉija je vrednost 5906 

K je vrlo bliska standardno beloj boji (x = 0,333; y = 0,333). Pri ekscitaciji na 456 nm, boja 

koja odgovara emisiji je ţuta sa hromatiĉnim koordinatama x = 0,3753; y = 0,4583.  
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Slika 44. Fotoluminescentni spektar Gd2Ti2O7: 1at%Dy
3+

 snimljen na sobnoj temperaturi: a) 

emisioni spektar snimljen pri ekscitaciji u ultraljubiĉastoj spektralnoj oblasti (𝜆ex = 350 nm); b) 

emisioni spektar snimljen pri ekscitaciji u plavoj spektralnoj oblasti (𝜆ex = 456 nm). Kao dodatak je 

data kriva zavisnosti intenziteta emisije 
4
F9/2 nivoa od vremena (𝜆ex = 350 nm, 𝜆em = 482 nm); c) 

ekscitacioni spektar (𝜆em = 580 nm) i d) CIE dijagram sa ucrtanim hromatiĉnim koordinatama u 

belom i ţutom delu spektralne oblasti 

Kriva zavisnosti intenziteta emisije 
4
F9/2 nivoa od vremena (dodatak na slici 44b) prikazuje 

kompleksan proces raspada zbog ĉega je i fitovana sa dve eksponencijalne funkcije. Mnogo 

je prikladnije izraĉunavanje srednje vrednosti vremena ţivota korišĉenjem jednaĉine 31. Na 

osnovu jednaĉine, proseĉna vrednost vremena ţivota Gd2Ti2O7: 1at%Dy
3+

 iznosi 1,1 ms 

(pri uslovima merenja 𝜆ex = 350 nm, 𝜆em = 482 nm). 
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4.3.4. Gd2Ti2O7: Tm
3+

 dobijen metodom polimerno-kompleksnog rastvora 

Ekscitacioni spektar Gd2Ti2O7: 1at%Tm
3+

 prikazan je na Slici 45a. Najjaĉi intenzitet ima 

linija na ~362 nm, koja odgovara prelazu 
3
H6 → 

1
D2. Emisioni spektar, dobijen pri 

ekscitaciji na 362 nm (Slika 45b), ĉine široka emisiona linija koja potiĉe od matrice i nalazi 

se u opsegu od 400-550 nm, intenzivna emisiona linija u plavoj spektralnoj oblasti na ~460 

nm (
1
D2 → 

3
F4 prelaz) i slaba emisiona linija u crvenoj spektralnoj oblasti (od 640–670 

nm). Eksperimentalni uslovi su postavljani odvojeno kako bi se dobio spektar boljeg 

intenziteta i rezolucije u crvenoj spektralnoj oblasti, što je i prikazano kao dodatak na Slici 

45b. Grupa linija koje se nalaze na ~657 nm potiĉu od prelaza 
1
G4 → 

3
F4. 

Slika 45c prikazuje CIE dijagram sa hromatiĉnim koordinatama dobijenim na osnovu 

fotoluminescentnog spektra. Pri ekscitaciji na 362 nm, emisija je u plavoj spektralnoj 

oblasti sa hromatiĉnim koordinatama ĉije su vrednosti x = 0,1624 i y = 0,1017. Ove 

vrednosti ukazuju na to da Gd2Ti2O7: 1at%Tm
3+

 moţe da se koristi kao fosfor za dobijanje 

plave svetlosti. 



Sanja Ćulubrk  Doktorska disertacija 

94 
 

 

Slika 45. Fotoluminescentni spektar Gd2Ti2O7: 1at%Tm
3+

 snimljen na sobnoj temperaturi: a) 

ekscitacioni spektar (𝜆em = 453 nm); b) emisioni spektar snimljen pri ekscitaciji u ultraljubiĉastoj 

spektralnoj oblasti (𝜆ex = 362 nm). Spektar snimljen od 640–670 nm pri razliĉitim eksperimentalnim 

uslovima je dat kao dodatak. c) CIE dijagram sa hromatiĉnim koordinatama u plavoj spektralnoj 

oblasti i d) kriva zavisnosti intenziteta emisije 
1
D2 nivoa od vremena (𝜆ex = 362 nm, 𝜆em = 453 nm) 

Kriva zavisnosti intenziteta emisije 
1
D2 nivoa od vremena (Slika 45d) pokazuje kompleksan 

proces raspada zbog ĉega je i fitovana sa dve eksponencijalne funkcije. Mnogo je 

prikladnije izraĉunavanje srednje vrednosti vremena ţivota korišĉenjem jednaĉine 31. 

Proseĉna vrednost vremena ţivota Gd2Ti2O7: 1at%Tm
3+

 iznosi 90 μs (pri uslovima merenja 

𝜆ex = 362 nm, 𝜆em = 453 nm). 
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4.3.5. Gd2Ti2O7: Eu
3+

 dobijen sol-gel metodom sinteze  

Na Slici 46a je prikazan ekscitacioni spektar uzorka Gd2Ti2O7: 10at%Eu
3+

 snimljen u 

spektralnoj oblasti od 325–560 nm na sobnoj temperaturi. Fotoluminescentni emisioni 

spektri uzoraka sa razliĉitom koncentracijom Eu
3+

 jona, snimljeni u opsegu od 425–725 

nm, su prikazani na Slici 46b. Intenzitet emisije u funkciji koncentracije Eu
3+

 (dodatak na 

Slici 46b) pokazuje da Gd2Ti2O7 matrica moţe da primi jone europijuma u koncentraciji do 

10at%, a da ne doĊe do koncentraconog gašenja.  

 

Slika 46. a) Ekscitacioni spektar (λem = 589 nm) uzorka Gd2Ti2O7: 10at%Eu
3+

 sa obeleţenim 

energetskim prelazima, smimljen na sobnoj temperaturi; b) emisioni spektar (λexc = 393 nm)  uzorka 

Gd2Ti2O7: xat%Eu
3+

 (x = 0,5; 1; 3; 5; 7; 10) sa dodatom zavisnošću intenziteta emisije od 

koncentracije Eu
3+

. Fotoluminescentni emisioni spektar snimljen u opsegu  od 525–725 nm na 

sobnoj temperaturi c) za uzorak Gd2Ti2O7: 10at%Eu
3+

 i d) za uzorak Gd2Ti2O7: 15at%Eu
3+
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Slike 46c i d prikazuju mnogo jasnije emisone spektre uzoraka Gd2Ti2O7: 10at%Eu
3+

 i 

15at%Eu
3+

 snimljene na sobnoj temperaturi. Ekscitovanje 
5
L6 nivoa (λex = 393 nm) dovodi 

do pojave luminescentnih traka u vidljivom delu spektra. Oba emisiona spektra sa slike 46c 

i d, pokazuju pet karakteristiĉnih traka centriranih na 579 nm, 589 nm, 612 nm, 652 nm i 

712 nm koje odgovaraju spinski zabranjenim f-f prelazima 
5
D0 → 

7
FJ (J = 0, 1, 2, 3, 4). 

Posmatranjem emisionog spektra Gd2Ti2O7: 10at%Eu
3+ 

najintenzivnija je emisiona linija na 

589 nm u narandţasto-crvenoj spektralnoj oblasti (magnetno-dipolni prelaz, 
5
D0 → 

7
F1), 

potom sledi priliĉno široka emisiona linija na 612 nm u crvenoj spektralnoj oblasti 

(elektriĉno-dipolni prelaz, 
5
D0 → 

7
F2). S druge strane, kod uzorka Gd2Ti2O7: 15at%Eu

3+
 je 

obrnuto. S obzirom da jon retke zemlje zauzima centrosimetriĉno mesto, na osnovu 

Laportovog pravila, jedino su mogući magnetno-dipolni prelazi. Prema Tanner-u [92] kada 

Eu
3+

 zauzima kristalografsko mesto gde je taĉkasta grupa simetrije D3d, vidljiv je samo 

dublet koji odgovara prelazu 
5
D0 → 

7
F1. Prisustvo vrlo oštrog dubleta, kod uzoka sa 

10at%Eu
3+

, koji odgovara prelazu 
5
D0 → 

7
F1 ukazuje na kristalno okruţenje jona 

europijuma i njegovu ugradnju u nanoĉestice. Široki, zabranjeni, elektriĉno-dipolni prelazi 

5
D0 → 

7
FJ (J = 0, 2, 3, 4) su posledica iskrivljenosti površine nanoĉestica ili nekih drugih 

prisutnih defekata u strukturi. Posmatranje intenzivnog 
5
D0 → 

7
F2 prelaza, kod uzorka 

15at%Eu
3+

 ukazuje na prisustvo dodatnih defekata unutar strukture. Rendgeno-strukturna 

analiza je pokazala jedva primetne razlike izmeĊu ova dva uzorka, dok je 

fotoluminescentnom spektroskopijom utvrĊeno prisustvo dodatnih neĉistoća. Ovo 

zapaţanje ukazuje na to da fotoluminescentna spektroskopija predstavlja vrlo efikasan 

metod za detekciju prisustva defekata u strukturi. 
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Slika 47. a) Krive zavisnosti intenziteta emisije uzorak Gd2Ti2O7: xat% Eu
3+

 (x = 0,5; 1; 3; 5; 7; 10) 

od vremena (𝜆em = 588 nm, 𝜆ex = 393 nm); b) Promena vremena ţivota 
5
D0 nivoa sa koncentracijom 

dopanta 

Krive zavisnosti intenziteta emisije 
5
D0 nivoa od vremena dobijene pri 𝜆ex = 393nm (Slika 

47a) pokazuju kompleksan proces raspada. Korišćenjem jednaĉine 31, izraĉunava se vreme 

ţivota 
5
D0 nivoa za svaki uzorak, ĉije su vrednosti prikazane na Slici 47b. Na ovoj slici je 

prikazano i kako koncentracija dopanta utiĉe na vrednosti vremena ţivota. Dopiranjem do 

3at%Eu
3+

 dobijaju se vrlo sliĉne vrednosti, nakon ĉega sledi pad vremena ţivota pri višim 

koncentracijama. Generalno, ove dobijene vrednosti su skoro dva puta kraće od vrednosti 

dobijenih, za isti materijal, modifikovanom Pechini metodom sinteze (metodom polimerno-

kompleksnog rastvora). To jasno pokazuje da se sol-gel metodom sinteze dobijaju 

materijali sa više defekata u strukturi kao i to da se fotoluminescentna spektroskopija 

uspešno koristi za praćenje strukturnih promena. 

4.3.6. Lu2Ti2O7:Eu
3+ 

dobijen metodom polimerno-kompleksnog rastvora  

Emisioni spektri uzoraka Lu2Ti2O7 dopiranog razliĉitom koncentracijom Eu
3+

, snimljeni su 

u opsegu od 425-750 nm (Slika 48a). Intenzitet emisije u funkciji koncentracije Eu
3+

 je 

prikazan na Slici 48b, i pokazuje da Lu2Ti2O7 matrica moţe da primi jone europijuma u 

koncentraciji do 15at%, a da ne doĊe do koncentracionog gašenja. Emisija raste sa 

povećanjem koncentracije Eu
3+

, i dostiţe maksimum sa 15at%Eu
3+

. Na spektru su prikazani 

karakteristiĉni energetski prelazi za jon europijuma, koji se nalaze na 579 nm (
5
D0 → 

7
F0 
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prelaz), 590 nm (
5
D0 → 

7
F1), 609 nm (

5
D0 → 

7
F2), 653 nm (

5
D0 → 

7
F3) i 707 nm (

5
D0 → 

7
F4).  

 

Slika 48. a) Emisioni spektri  (λexc = 393 nm)  uzorka Lu2Ti2O7: xat%Eu
3+

  (x = 1; 3; 5; 7; 10; 15) 

snimljeni na sobnoj temperaturi; b) Zavisnost integraljene površine ispod emisionih pikova od 

koncentracije Eu
3+ 

 

Slika 49. a) Krive zavisnosti intenziteta emisije uzorka Lu2Ti2O7: xat% Eu
3+

 (x = 1; 3; 5; 7; 10; 15) 

od vremena ( λem= 610 nm, 𝜆ex= 393 nm); b) Promena vremena ţivota 
5
D0 nivoa sa koncentracijom 

dopanta 
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Krive zavisnosti intenziteta emisije 
5
D0 nivoa od vremena su dobijene pri 𝜆ex = 393nm 

(Slika 49a). Dobijene zavisnosti za sve uzorke pokazuju kompleksan proces raspada. 

Korišćenjem jednaĉine 31, izraĉunava se srednje vreme ţivota 
5
D0 nivoa za svaki uzorak, 

ĉije su vrednosti prikazane na Slici 49b. Na slici se vidi kako koncentracija dopanta utiĉe na 

vrednosti vremena ţivota. Vrednosti su vrlo sliĉne do uzorka sa 10at%Eu
3+

 i iznose ~0,7 

ms dok je za uzorak sa 15at%Eu
3+

 vrednost ~0,9 ms. 

PoreĊenjem emisionih spektara Gd2Ti2O7 i Lu2Ti2O7, dopiranih razliĉitim koncentracijama 

Eu
3+

 i dobijenih metodom polimerno-kompleksnog rastvora (Slika 40b i 48a), analizirane 

su razlike izmeĊu dobijenih prahova.  

Jasno se vidi da je intenzitet prelaza 
5
D0 → 

7
F1 viši od intenziteta prelaza 

5
D0 → 

7
F2 u 

matrici Gd2Ti2O7, dok je u matrici Lu2Ti2O7 obrnuto. Za Eu
3+

 je poznato da je intenzitet, 

delimiĉno dozvoljenog magnetno-dipolnog prelaza 
5
D0 → 

7
F1, malo zavistan od matrice. 

Elektriĉno-dipolni prelaz 
5
D0 → 

7
F2 je vrlo osetljiv na lokalno okruţenje, pa njegov 

intenzitet opada sa povećanjem simetrije kristalnog polja oko Eu
3+

. Faktor asimetrije (R) 

predstavlja odnos površina ispod posmatranih prelaza i raĉuna se po formuli R = P(
5
D0 → 

7
F2) / P(

5
D0 → 

7
F1) [96]. Ovaj faktor ukazuje na asimetriju koordinacionog okruţenja. 

Porast vrednosti ovog odnosa površina ukazuje na smanjenje simetrije kristalnog polja oko 

jona europijuma, što uzrokuje povećanje elektriĉno-dipolnih interakcija. Faktor asimetrije 

je odreĊen za oba uzorka i vrednosti su prikazane u Tabeli 22. 

Tabela 22. Vrednosti parametra asimetrije  Gd2Ti2O7: xat% Eu
3+ 

 i Lu2Ti2O7: xat% Eu
3+

, gde je x = 

1; 3; 5; 7; 10 i 15 

Eu
3+

 1 at% 3 at% 5 at% 7 at% 10 at% 15 at% 

R (Gd2Ti2O7) 1,54 1,33 1,26 1,23 1,67 1,75 

R (Lu2Ti2O7) 2,55 2,98 2,76 2,63 2,92 2,76 

  

Vrednosti R za uzorke gadolinijum-titanata su niţe od vrednosti R dobijenih za uzorke 

lutecijum-titanata. To potvrĊuje ĉinjenicu da su intenziteti prelaza 
5
D0 → 

7
F2 u matrici 

Gd2Ti2O7 niţi od intenziteta prelaza 
5
D0 → 

7
F1, dok je u sluĉaju Lu2Ti2O7 obrnuto. Ovakav 



Sanja Ćulubrk  Doktorska disertacija 

100 
 

odnos intenziteta je posledica toga što se u strukturi gadolinijum-titanata, Gd
3+

( 3
VIIIr = 

1,053Å) izmenjuje sa malo većim po veliĉini Eu
3+

( 3
VIIIr = 1,066Å), pa smanjenje simetrije 

kristalnog polja nije toliko izraţeno. Suprotno tome, u matrici Lu2Ti2O7, Lu
3+

( 3
VIIIr = 

0,977Å) izmenjuje se sa mnogo većim po veliĉini Eu
3+

( 3
VIIIr = 1,066Å), pa je smanjenje 

simetrije kristalnog polja jako izraţeno i intenzitet 
5
D0 → 

7
F2 prelaza je dominantan. 

4.3.6.1. Judd-Ofelt-ova analiza Lu2Ti2O7: Eu
3+

 

Fluorescentni emisioni spektri Lu2Ti2O7 dopiran razliĉitim koncentracijama Eu
3+ 

jona 

(1at%; 3 at%; 5 at%; 7 at%; 10 at%; 15 at%) u zavisnosti od talasnog broja je predstavljen 

na Slici 50. 

 

Slika 50. Emisioni spektar lutecijum-titanata dopiranog razliĉitom koncentracijom Eu
3+

 u 

zavisnosti od talasnog broja 

Usled parnog broja elektrona u 4f ljusci (4f
6
 konfiguracija), pertubacija kristalnog polja pod 

uticajem jona matrice dovodi do degeneracije Eu
3+

 nivoa [97]. Emisioni spektar karakteriše 

pet emisionih linija na talasnim duţinama 17293,75 cm
-1

, 16897,45 cm
-1

, 16215,91 cm
-1

, 

15334,30 cm
-1

 i 14262,36 cm
-1

 koje su posledica prelaza sa nivoa 
5
D0 → 

7
Fi (i = 0, 1, 2, 3 

and 4). Prelaz 
5
D0 → 

7
F1 je magnetno dipolne prirode i dozvoljen je. Sa druge strane, 
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prelazi 
5
D0 → 

7
Fi (i = 2, 4, 6) su elektriĉno dipolnog karaktera i oni su zabranjeni, odnosno 

poseduju malu verovatnoću odigravanja. Prelazi niske energije, 
5
D0 → 

7
F3 i 

5
D0 → 

7
F4 su 

takoĊe vidljivi. Prelazi 
5
D0 → 

7
F5 (12990–13510 cm

-1
) i 

5
D0 → 

7
F6 (11900–12350 cm

-1
) nisu 

detektovani usled instrumentalnih ograniĉenja. 

Judd-Ofelt-ovi parametri opisuju lokalnu strukturu i veze izmeĊu jona retkih zemalja. 

Ovom teorijom je moguće dobiti informacije o snazi oscilatora, radijativnom vremenu 

ţivota (τR) kao i o verovatnoći prelaza (A). TakoĊe, dobijaju se podaci o kvantnoj 

efikasnost η i stepenu kovalentnosti Eu–O veze. 

Verovatnoća prelaza, A, je odreĊena na osnovu jednaĉine 18. Verovatnoće prelaza jona 

retkih zemalja se uglavnom odreĊuju za prelaze elektriĉno dipolnog karaktera 
5
D0 → 

7
Fi (i 

= 2, 4) i magnetno-dipolnog karaktera 
5
D0 → 

7
F1. Prelazi 

5
D0 → 

7
F3 i 

5
D0 → 

7
F0 su strogo 

zabranjeni prema Judd-Ofelt-ovoj teoriji, i verovatnoća odigravanja ovih procesa se neće 

razmatrati. S obzirom, da je intezitet magnetno dipolnog prelaza 
5
D0 → 

7
F1 nezavisan od 

okruţenja, posmatra se kao konstanta SMD = 9,6 x 10
-42

 esu
2
cm

2
. 

Ω2 parametar inteziteta zavisi od simetrije lokalnog okruţenja oko mesta gde se nalazi Eu
3+ 

i on je pod uticajem stepena kovalentnosti veze izmeĊu Eu
3+

 i jona liganda. Ω4 i Ω6 

parametri opisuju viskoznost i rigidnost matrice. Što je jaĉa kovalentna veza, viša je 

vrednost Ω2 [98, 99]. Faktor asimetrije R = I(
5
D0→

7
F2) / I(

5
D0→

7
F1) [100], predstavlja 

meru stepena kovalentnosti veze Eu-O [101]. Kako vrednost R raste, simetrija oko 

trovalentnog jona europijuma se smanjuje [102]. Ω2 i R daju komplementarnu fiziĉku 

informaciju o prirodi veza izmeĊu Eu
3+

 i okolnih anjona [103]. Ω6 parametar nije odreĊen 

jer emisiju 
5
D0 → 

7
F6 u ovom uzorku nije bilo moguće detektovati usled instrumentalnih 

ograniĉenja. Parametri intenziteta (Ω2 i Ω4), verovatnoća radijativnih (A) i neradijativnih 

(ANR) prelaza, kvantna efikasnost (η) i odnos intenziteta emisije europijumovog jona (R) u 

Lu2Ti2O7 pri razliĉitim koncentracijama Eu
3+

 su odreĊeni na osnovu jednaĉina datih u 

poglavlju 2.5. i prikazani su u Tabeli 23. 

Vrednosti parametara Ω2 i Ω4 su sliĉne za sve uzorke. Ω2 ima veće vrednosti od Ω4, što 

potvrĊuje postojanje kovalentne veze izmeĊu jona europijuma i liganda, kao i asimetriju 

oko jona metala. Relativno niska vrednost parametra Ω2 i posmatrani trend pokazuje visoku 
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asimetriju na mestu gde se ugradio Eu
3+ 

[104]. Dobijeni rezultati su u skladu sa 

vrednostima odnosa inteziteta emisije jona europijuma, faktorom asimetrije: 3,32; 3,91; 

3,56; 3,43; 3,72 i 3,53. Konstantne vrednosti Judd-Ofelt-ovih parametara pokazuju 

stabilnost materijala pri razliĉitim koncentracijama Eu
3+

. 

Tabela 23. Parametri inteziteta, radijativni i neradijativni prelazi, kvantna efikasnost i odnos 

inteziteta emisije jona europijuma u Lu2Ti2O7 pri razliĉitim koncentracijama Eu
3+

 

 

at% Eu
3+

 

Ω2∙10
-20

 

(cm
-1

) 

Ω4∙10
-20

 

(cm
-1

) 

AR 

(s
-1

) 

ANR 

(s
-1

) 

η  

(%) 

R 

1 4,68 2,53 717,30 711,27 50,20 3,32 

3 5,52 3,02 822,15 529,22 60,80 3,91 

5 5,02 2,58 752,51 655,94 53,40 3,56 

7 4,83 2,46 728,60 604,77 54,60 3,43 

10 5,25 2,62 777,34 737,80 51,30 3,72 

15 4,97 2,48 743,17 923,51 44,60 3,53 

 

Kvantna efikasnost se razlikuje za razliĉite koncentracije jona Eu
3+

. Minimalna je za 15at% 

Eu
3+

 i ima vrednost ~45%, a maksimalna je za 3at% Eu
3+ 

i iznosi ~61%. 

4.4. Termometrijska svojstva 

4.4.1. Termometrijska svojstva Gd2Ti2O7: 5at%Eu
3+ 

Fotoluminescentni spektri Gd2Ti2O7: 5at%Eu
3+ 

su izmereni u funkciji temperature (293–

423 K) i prikazani na Slici 51. Zapaţaju se dve spektralne oblasti, prva je oblast visokih 

energija, u kojoj se javlja emisija koja potiĉe od matrice (od 400–550 nm), i druga 

spektralna oblast niskih energija u kojoj se javlja emisija koja potiĉe od Eu
3+

. Emisiju 

dopantnog jona ĉine karaktristiĉne emisione linije koje odgovaraju spinski zabranjenim 

elektronskim prelazima i nalaze se na talasnim duţinama 589 nm, 597 nm (prelaz 
7
D0 → 

7
F1), 611 nm i 627 nm (prelaz 

7
D0 → 

7
F2). Na talasnoj duţini 535 nm se zapaţa emisiona 

linija koja potiĉe od 
7
D1 → 

7
F1 prelaza. Kao što moţe da se primeti, emisija dopantnog jona 

je vrlo osetljiva na promenu temperature, dok emisija koja potiĉe od matrice se minimalno 

menja sa temperaturom. Minimalna promena intenziteta emisije matrice je posledica  

promene optiĉkih svojstava matrice (energija zabranjene zone i reflektivnost) i 
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eksperimentalnih parametara tokom merenja (izvor ekscitacije i detektor). S druge strane, 

usled neradijativnih procesa, dolazi do naglog smanjenja emisije dopantnog jona sa 

povećanjem temperature. 

 

Slika 51. Fotoluminescentni spektari Gd2Ti2O7: 5at% Eu
3+

 snimljeni u temperaturskom opsegu od 

293–563 K 

Već je pomenuto, u poglavlju 2.7. da postoje dva naĉina posmatranja odnosa intenziteta 

emisionih linija. Posmatran je odnos intenziteta dva bliska termalno spregnuta energetska 

nivoa jona europijuma (
5
D0 → 

7
F2 na 627 nm i 

5
D1 → 

7
F1 na 535 nm) kao i odnos 

intenziteta defektne emisije matrice (λ = 437 nm) i emisije jona europijuma (
5
D0 → 

7
F2, λ = 

627 nm) u temperaturskom intervalu od 303–423 K (Slika 51). 

Na osnovu jednaĉine 26, odreĊene su vrednosti parametara, fitovanjem dobijenih  

eksperimentalnih podataka, A1 = 0,048, B1 = 35,53 i ∆E10 = 1718 cm
-1

 (Slika 52a). U 

sluĉaju termometrijskog odreĊivanja odnosa intenziteta emisione linije jona europijuma i 

defektne emisije matrice, Slika 52b, vrednosti dobijene fitovanjem eksperimentalnih 

podataka (jednaĉina 27) su: A2 = 2,168, B2= 321,1 i ∆E = 1656,2 cm
-1

. 
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Slika 52. Temperaturska zavisnost FIR-a dobijen iz odnosa intenziteta: a) dve emisione linije jona 

europijuma (
5
D0 → 

7
F2 na 627 nm i 

5
D1 → 

7
F1 na 535 nm); b) emisione linije jona europijuma (λ = 

627 nm) i defektne emisije matrice (λ = 437 nm)  

Slike 53a i b prikazuju apsolutnu osetljivost materijala koja je dobijena na osnovu 

odreĊenih vrednosti FIR iz odnosa intenziteta dve emisione linije jona europijuma (FIR1) i 

iz odnosa intenziteta jedne emisione linije jona europijuma i defektne emisije matrice 

(FIR2), respektivno. Na isti naĉin, slika 54 prikazuje dobijene vrednosti relativne 

osetljivosti, odreĊivanjem vrednosti FIR1 i FIR2 na pomenuta dva naĉina. 

 

Slika 53. Apsolutna osetljivost u zavisnosti od temperature odreĊena na osnovu vrednosti: a) FIR1 

dve emisione linije Eu
3+

; b) FIR2 emisione linije Eu
3+

 i defektne emisije matrice 
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Slika 54. Temperaturska zavisnost relativne osetljivosti odreĊena na osnovu vrednosti: a) FIR1 dve 

emisione linije Eu
3+

; b) FIR2 emisione linije Eu
3+

 i defektne emisije matrice 

Vrednosti apsolutne osetljivosti dobijene na oba naĉina pokazuju sliĉnu zavisnost. Najniţe 

vrednosti apsolutne osetljivosti dobijaju se na sobnoj temperaturi i rastu sa temperaturom. 

Apsolutna osetljivost odreĊena na osnovu vrednosti FIR1 dobijene iz odnosa intenziteta dve 

emisione linije jona europijuma, se nalazi u opsegu od 2,77∙10
-4

 K
-1

 do 14,26∙10
-4

 K
-1

. 

Apsolutna osetljivost, odreĊena na osnovu vrednosti FIR2 dobijene iz odnosa intenziteta 

emisione linije jona europijuma i defektne emisije matrice, ima vrednosti od 3,23∙10
-3

 K
-1

 

do 15,3∙10
-3

 K
-1

. Veće vrednosti apsolutne osetljivosti su dobijene u drugom sluĉaju zbog 

veće vrednosti FIR2. Vrednosti apsolutne osetljivosti su dobijene korišćenjem jednaĉine 28, 

dok su vrednosti relativne osetljivosti odreĊene korišćenjem jednaĉine 29. Relativna 

osetljivost dobijena na osnovu FIR1 koja je odreĊena iz odnosa intenziteta dve emisione 

linije jona europijuma (od 0,47 %K
-1

 do 0,95 %K
-1

) ima malo veću vrednost od vrednosti 

dobijene na osnovu FIR2 koja je odreĊena iz odnosa intenziteta emisione linije jona 

europijuma i defektne emisije matrice (od 0,14 %K
-1

 do 0,46 %K
-1

). Kada se porede ova 

dva naĉina odreĊivanja vrednosti FIR, koja podrazumevaju razliĉitu kombinaciju odnosa 

intenziteta, moţe se primetiti da se Boltzmann-ovim pristupom dobijaju veće vrednosti 

relativne senzitivnosti od onih koje su dobijene iz odnosa intenziteta emisione linije jona 

europijuma i defektne emisije matrice. 
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4.4.2. Termometrijska svojstva Gd2Ti2O7: 1at%Dy
3+

 

U ovom odeljku će biti prikazana tamperaturska zavisnost fotoluminescencije Gd2Ti2O7: 

1at%Dy
3+

 posmatrana u temperaturskom opsegu od 293–443 K, kao i primenljivost 

dobijenih nanoĉestica u nano-termometriji. Treba naglasiti, da do sada Gd2Ti2O7: 1at%Dy
3+

  

nikada nije bio korišćen za bezkontaktno merenje temperature. 

Fotoluminescentni spektar Gd2Ti2O7: 1at%Dy
3+

  u zavisnosti od temperature je prikazan na 

Slici 55. Široke emisione linije u spektralnoj oblasti od 400–550 nm potiĉu od emisije 

matrice (crna linija na Slici 55). Emisija koja potiĉe od jona disprozijuma pokazuje 

karakteristiĉne emisione linije na 456, 483 i 580 nm koje odgovaraju spinski zabranjenim 

elektronskim prelazima 
4
I15/2 → 

6
H15/2, 

4
F9/2 → 

6
H15/2  i 

4
F9/2 → 

6
H13/2, respektivno. 

Emisione linije na 456 i 483 nm odgovaraju defektnoj emisiji matrice. Na osnovu spektra, 

moţe se zakljuĉiti da je emisija koja potiĉe od dopantnog jona, u ovom sluĉaju Dy
3+

, vrlo 

osetljiva na promenu temperature. Dakle, emisija dopantnog jona se smanjuje povećanjem 

temperature. Ovaj efekat je posledica povećanja neradijativnih relaksacionih procesa sa 

povećanjem temperature. Suprotno tome, emisija matrice se minimalno menja sa 

temperaturom u posmatranom mernom opsegu. Neznatno smanjenje intenziteta emisije 

matrice sa temperaturom, je posledica promene optiĉkih svojstava materijala usled 

nekontrolisanih promena eksperimentalnih parametara (izvor ekscitacije i detektor) tokom 

merenja. Upravo zbog ovoga, emisija koja potiĉe od matrice Gd2Ti2O7 predstavlja odliĉan 

interni standard pri odreĊivanju vrednosti FIR. 
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Slika 55. Fotoluminescentni spektar Gd2Ti2O7: 1at%Dy
3+

 snimljen u temperaturskom opsegu od 

293–443 K. Fotoluminescentni spektar nedopiranog Gd2Ti2O7 (matrice) snimljen na sobnoj 

temperaturi je predstavljen crnom linijom 

Veliĉina FIR1 je odreĊena iz odnosa intenziteta dve emisione linije jona disprozijuma, na 

456 i 483 nm i njena zavisnost od temperature je prikazana na Slici 56. U posmatranom 

temperaturskom opsegu, vrednost FIR1 se menja oko ĉetiri puta, pa samim tim ovi podaci 

se mogu efikasno koristiti za oĉitavanje temperature. U principu, za dalju primenu 

neophodno je poznavanje temperature na kojoj će emisija uzorka Gd2Ti2O7: 1at%Dy
3+

  da 

se ugasi. Slaganje po funkciji eksperimentalnih podataka predstavlja kalibracionu krivu za 

oĉitavanje temperature. 

Menjanje vrednosti FIR1 sa temperaturom se moţe objasniti Boltzmann-ovom raspodelom 

izmeĊu susednih energetskih nivoa retkih zemalja. Vrednosti FIR1 dobijene iz odnosa 

intenziteta dve emisione linije jona disprozijuma, na 456 i 483 nm (jednaĉina 26), 

prikazane su na Slici 56a. Fitovanjem eksperimentalnih podataka dobijene su vrednosti A1 

= 0, B1 = 14,07, ∆E21 = 1002 cm
-1

. 
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Slika 56. FIR vrednosti u zavisnosti od temperature predstavljene simbolima na slici za Gd2Ti2O7: 

1at% Dy
3+

 dobijene iz odnosa intenziteta: a) dve emisione linije jona disprozijuma na 456 i 483 nm; 

b) emisione linije jona disprozijuma na 483 nm i defektne emisije matrice na 438 nm. Odgovarajuća 

plava i crvena kriva predstavljene na slici su dobijene fitovanjem FIR-a. 

Vrednosti FIR2 dobijenog iz odnosa intenziteta emisije Gd2Ti2O7 matrice na 438 nm i 

intenziteta emisije jona disprozijuma na 483 nm (
4
F9/2 → 

6
H15/2 prelaz) su prikazane na 

Slici 56b. Zapaţa se sliĉna temperaturska zavisnost za dobijene vrednosti FIR1 i FIR2. 

Crvena linija prikazana na Slici 56b, dobijena nakon fitovanja jednaĉinom 27, pokazuje 

idealno slaganje sa eksperimentalno dobijenim vrednostima. Vrednosti dobijene nakon 

fitovanja su: A2 = 0,157, B2= 675,9 i ∆E = 2394,3 cm
-1

. Relativna osetljivost senzora, 

dobijena na osnovu FIR1 koji je odreĊen iz odnosa intenziteta dve emisione linije jona 

disprozijuma (Slika 57, kriva a), opada sa temperaturom. Maksimalna vrednost dobijena je 

na temperaturi 293 K i iznosi 1,68 %K
-1

.  

Relativna osetljivost senzora, dobijena na osnovu FIR2 koji je odreĊen iz odnosa intenziteta 

emisije jona disprozijuma i intenziteta emisije matrice (Slika 57, kriva b) raste sa 

temperaturom u posmatranom temperaturskom opsegu. Najmanja i najveća vrednost 

relativne osetljivosti koje su dobijene korišćenjem jednaĉine 29, u ovom sluĉaju razlikuju 

se za oko jedan red veliĉine (0,133 i 1,127 %K
-1

, respektivno). 
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Slika 57. Temperaturska zavisnost relativne osetljivosti Gd2Ti2O7: 1at%Dy
3+

. Krive a i b dobijene 

diferenciranjem FIR vrednosti prikazanim na Slici 56a i b, respektivno 

Prednost ovog senzora, u odnosu na druge materijale, je mogućnost korišćenja razliĉitih 

kombinacija emisionih pikova kako bi se dobila najveća moguća osetljivost u razliĉitim 

temperaturskim opsezima. Kombinacijom krivih relativne osetljivosti senzora, prikazanih 

na slici 57, najniţa dobijena vrednost je 0,9 %K
-1

. Maksimalne vrednosti relativne 

osetljivosti senzora su veće od vrednosti dobijenih za uzorak Gd2Ti2O7: 5at%Eu
3+

, 

posmatrano u sliĉnom temperaturskom intervalu. 
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5. ZAKLJUĈAK 

Pirohlorni nanomaterijali na bazi gadolinijum-titanata i lutecijum-titanata sintetisani su 

metodom polimerno-kompleksnog rastvora, dok je gadolinijum-titanat dodatno sintetisan i 

sol-gel metodom. Sinteze su izvedene iz prekusorskih rastvora odgovarajućih oksida i 

nitrata retkih zemalja. Dobijeni prekursorski gel i smola su izloţeni odgovarajućem 

termiĉkom tretmanu sa ciljem dobijanja ĉiste kristalne faze u vidu belog praha. 

Rendgeno-strukturna analiza dobijenih prahova pokazala je da uzorci gadolinijum-titanata 

odnosno lutecijum-titanata imaju dobru kristaliniĉnost i odgovarajući fazni sastav. Svi 

uzorci imaju kubnu strukturu sa prostornom grupom Fd 3 m. Na osnovu dobijenih 

difraktograma, odreĊena je veliĉina kristalita. Uzorci Gd2Ti2O7 imaju veliĉinu kristalita u 

opsegu od 20-50 nm, dok uzorci Lu2Ti2O7 pokazuju veliĉinu kristalita do 10 nm. Razlog 

tome je velika razlika u veliĉini izmeĊu Lu
3+ 

(     
  = 0,977 Å) i Gd

3+ 
(     
  = 1,053 Å) koji 

zauzimaju centrosimetriĉno mesto u kristalnoj rešetki, ĉime je proces kristalizacije 

Lu2Ti2O7 sporiji u odnosu na Gd2Ti2O7. Nanoprahovi dobijeni sol-gel metodom sinteze, za 

razliku od onih dobijenih metodom polimerno-kompleksnog rastvora, imaju manju 

mogućnost ugradnje dopantnih jona u pirohlornu matricu. Dopiranje većim 

koncentracijama jona retkih zemalja dovodi do pojave neĉistoća u materijalu. 

Morfologija, sastav i homogenost distribucije elemenata u uzorcima su analizirani 

skenirajućom elektronskom mikroskopijom i energetsko-disperzionom spektroskopijom X-

zraka (EDX), sa tehnikom elementarnog mapiranja. Analizirani uzorci se sastoje od velikih 

kompaktnih komada veliĉine i do nekoliko mikrometara, koji su sastavljeni iskljuĉivo od 

nanoĉestica. Ĉistoća kao i sastav materijala su potvrĊeni homogenиm rasporedom sastavnih 

elemenata. 

Transmisionom elektronskom mikroskopijom ispitana je morfologija i struktura sintetisanih 

nanoprahova. Nanoprahovi se sastoje od aglomerisanih kristalnih ĉestica koje su 

nepravilnog, kruţnog i pravougaonog oblika. Rezultati XRD analize ispitivanih 

nanoprahova su dodatno potvrĊeni i elektronskom difrakcijom, gde prstenasti difrakcioni 

profil ukazuje na polikristaliniĉost praškastog uzorka koji kristališe u kubnoj strukturi. 



Sanja Ćulubrk  Doktorska disertacija 

111 
 

Fotoluminescentnom spektroskopijom ispitane su optiĉke osobine trovalentnih jona retkih 

zemalja u razliĉitim matricama: gadolinijum-titanatu (Eu
3+

, Sm
3+

, Dy
3+

 i Tm
3+

) i lutecijum-

titanatu (Eu
3+

). Dobijeni su tipiĉni ekscitacioni i emisioni spektri Eu
3+

, Sm
3+

, Dy
3+

 i Tm
3+

 

ugraĊenih u rešetku gadolinijum-titanata i Eu
3+

 ugraĊenog u rešetku lutecijum-titanata. 

Emisioni spektri Gd2Ti2O7: Eu
3+

 su dobijeni na sobnoj temperaturi, ekscitacijom jona 

europijuma pri talasnoj duţini 393 nm i karakteristiĉne emisione linije su pripisane 
5
D0 → 

7
FJ (J = 0, 1, 2, 3, 4) prelazima, sa najintenzivnijim emisionim pikom koji odgovara 

narandţasto-crvenoj emisiji na 589 nm. Primećeno je da intenzitet emisije raste ĉak i pri 

dopiranju sa 15at% Eu
3+

, a da pri tome ne dolazi do koncentracionog gašenja, za uzorke 

sintetisane metodom polimerno-kompleksnog rastvora. Suprotno tome, emisija uzoraka 

Gd2Ti2O7: Eu
3+

 sintetisanih sol-gel metodom, raste i dostiţe maksimum sa 10at%Eu
3+

 i 

dalje dopiranje nije moguće. To potvrĊuje i emisioni spektar Gd2Ti2O7: 15at%Eu
3+

, na 

kome se vidi da je najintenzivniji elektriĉno-dipolni prelaz 
5
D0 → 

7
F2, što ukazuje na 

prisustvo dodatnih defekata unutar strukture.  

Vrednosti vremena ţivota 
5
D0 nivoa, uzoraka dobijenih metodom polimerno-kompleksnog 

rastvora, (za 1at%Eu
3+

, τ = 5,8 ms) su skoro dva puta veće od vrednosti dobijenih sol-gel 

metodom sinteze (za 1at%Eu
3+

, τsr = 2,8 ms). Ovi rezultati potvrĊuju da se sol-gel metodom 

sinteze dobijaju materijali sa više defekata u strukturi, kao i da fotoluminescentna 

spektroskopija predstavlja vrlo efikasnu metodu za praćenje strukturnih promena.  

TakoĊe, poreĊenjem emisionih spektara Gd2Ti2O7: Eu
3+

 i Lu2Ti2O7: Eu
3+

 primećuje se 

razlika u odnosu intenziteta emisionih linija koje odgovaraju 
5
D0 → 

7
F1 i 

5
D0 → 

7
F2 

prelazima. OdreĊen je faktor asimetrije R, koji ima veće vrednosti za uzorak Lu2Ti2O7: Eu
3+

 

nego za Gd2Ti2O7: Eu
3+

, što potvrĊuje ĉinjenicu da su intenziteti prelaza 
5
D0 → 

7
F2 u 

matrici gadolinijum-titanata niţi od intenziteta prelaza 
5
D0 → 

7
F1, dok je u sluĉaju 

Lu2Ti2O7 obrnuto. Uzrok ovakvog odnosa intenziteta emisionih linija, jeste smanjenje 

simetrije kristalnog polja koje je jako izraţeno u matrici Lu2Ti2O7 jer se Lu
3+ 

( 3
VIIIr = 

0,977Å) u kristalnoj rešetki izmenjuje se sa mnogo većim po veliĉini Eu
3+

 ( 3
VIIIr = 1,066Å). 

Judd-Ofelt-ovom  metodom je data kvantna efikasnost Eu
3+

 jona u pirohlornoj matrici. 
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Na osnovu emisionih spektara Gd2Ti2O7: 1at%Dy
3+

, snimljenih pri ekscitaciji na 350 nm i 

456 nm, moţe se zakljuĉiti da ovaj uzorak pokazuje emisiju u celom vidljivom delu 

spektra. Karakteristiĉni emisioni pik u plavoj spektralnoj oblasti potiĉe od prelaza 
4
F9/2 → 

6
H15/2 ( na ~483 nm), dok u ţutoj spektralnoj oblasti odgovara prelazu  

4
F9/2 → 

6
H13/2 (na 

~456 nm). Prisustvo ovog intenzivnog pika u ţutoj spektralnj oblasti predstavlja posledicu 

prisustva defekata u strukturi. Emisioni spektar Gd2Ti2O7: 1at%Tm
3+

 ĉine karakteristiĉne 

emisione linije koje se nalaze u plavoj spektralnoj oblasti na ~460 nm (
1
D2 → 

3
F4 prelaz) i 

grupa slabih emisionih linija u crvenoj spektralnoj oblasti od 640–670 nm (
1
G4 → 

3
F4). 

Srednja vrednost vremena ţivota za uzorak dopiran Dy
3+

, odnosno Tm
3+

 iznosi 1,1 ms 

(nivo 
4
F9/2) i 90 𝜇s (nivo 

1
D2), respektivno.  

Termometrijskim merenjem, u ovoj doktorskoj disertaciji, je potvrĊeno da dobijeni 

Gd2Ti2O7 prahovi dopirani Eu
3+

 i Dy
3+

 mogu biti korišćeni za bezkontaktno merenje 

temperature, zbog velike vrednosti relativne osetljivosti. 
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