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Naslov doktorske disertacije: 

Sinteza, strukturna i elektrohemijska svojstva LiFePO4 i Li2FeSiO4 kao katodnih 

materijala za litijum-jonske baterije 

Rezime: 

 Predmet istraživanja ove doktorske disertacije su litijum gvožđe(II) fosfat 

(LiFePO4) i litijum gvožđe(II) silikat (Li2FeSiO4), koji predstavljaju novu generaciju 

polianjonskih interkalarnih katodnih materijala za litijum-jonske baterije. Cilj 

istraživanja je sinteza LiFePO4 i Li2FeSiO4 različitim metodama, kao i ispitivanje 

njihovih strukturnih i elektrohemijskih svojstava. U cilju unapređenja katodnih 

svojstava ova dva materijala, koja su ograničena njihovim svojstvenim jonsko-

elektronskim transportnim osobinama, prahovi LiFePO4 i Li2FeSiO4 su 

modifikovani korišćenjem različitih načina sinteze putem formiranja in situ 

kompozita sa ugljenikom, regulacijom veličine zrna ili anjonskim dopiranjem 

korišćenjem jona fluora F- kao dopanta. 

 Metodom precipitacije i naknadnim odgrevanjem na 700°C u inertnoj, blago 

redukcionoj atmosferi sintetisani su prahovi čistog LiFePO4, zatim LiFePO4 

dopiranog fluorom, kao i kompozita fluorom dopiranog LiFePO4 i ugljenika, gde je 

LiF korišćen je kao izvor fluora, a stearinska kiselina kao izvor ugljenika. Kompozit 

LiFePO4 i ugljenika (LiFePO4/C) je sintetisan originalnim metodom kratkog 

odgrevanja (5-10 min) prekursora u celuloznoj matrici, u istim uslovima tempe-

rature i atmosfere, i naknadnim naglim hlađenjem. Prah Li2FeSiO4 sintetisan je 

reakcijom u čvrstom stanju na 750°C takođe u inertnoj, blago redukcionoj 

atmosferi. Kompozit Li2FeSiO4 i ugljenika (Li2FeSiO4/C) je sintetisan metodom 

kratkog odgrevanja (5-10 min) prekursora u metilceluloznoj matrici, u istim 

uslovima temperature i atmosfere, i naknadnim kvenčovanjem. Dobijeni prahovi 

su ispitivani rendgenostrukturnom analizom, termogravimetrijskom analizom, 

merenjem raspodele veličine zrna, merenjem specifične električne provodljivosti, 

elektronskom mikroskopijom, mesbauerovom spektroskopijom i galvanostatskim 

merenjem. 
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 Utvrđeno je da se fluor ugrađuje u rešetku olivina u iznosu od 2 atom% 

isključivo na O2 mestu kiseonika što za posledicu ima smanjenu zapreminu 

jedinične ćelije i stabilizaciju strukture uz smanjenu defektnost, a povećanu 

kristaliničnost; ugradnja fluora nema bitnijeg uticaja na morfološke karakteristike 

praha; specifična električna provodljivost fluorom dopiranog LiFePO4 povećana je 

pet puta (oko pola reda veličine) u odnosu na čist LiFePO4; duži naponski platoi i 

veći specifični kapaciteti na svim brzinama punjenja i pražnjenja ukazuju na 

„dublju“ interkalaciju litijuma u olivinu dopiranom fluorom; katodna svojstva su 

dalje unapređena u kompozitu fluorom dopiranog LiFePO4/C zahvaljujući in situ 

dobijenom provodnom sloju ugljenika (5 tež%) koji oblaže čestice aktivnog 

materijala sprečavajući njihovu aglomeraciju i ukrupnjavanje. Kako bi se rast 

čestica dodatno ograničio ispitana je sinteza LiFePO4/C kompozita metodom 

kratkotrajnog termičkog tretmana prilikom čega je dobijena nanokristalna faza 

LiFePO4 (sred. veličine kristalita 35 nm) uz prisustvo minimalne količine defekata 

(„antisite“, 2 at%) kao i amorfna faza C (40 tež%); dobijeni prah ostvaruje 

praktično teorijski kapacitet uz sjajnu reverzibilnost tokom 150 testiranih ciklusa. 

 Ispitivanjem čistog Li2FeSiO4 i kompozita Li2FeSiO4/C izvedeni su sledeći 

zaključci: P21/n struktura Li2FeSiO4 podložna je nastanku „antisite“ defekta, i to 

isključivo na Li2 mestu kao rezultat međukatjonske elektrostatičke interakcije; na 

osnovu prostorne distribucije vrednosti sume valence veza litijuma izračunata je 

3D mapa mogućih putanja litijumovog jona u okviru P21/n rešetke i utvrđeno da je 

transport litijuma dvodimenzionalan po ravnima (101); tokom cikliranja su 

zapažene promene strukture koje ukazuju na neuređenu Pmnb fazu; katodna 

svojstva unapređena su kod kompozita sa ugljenikom i utvrđeno je da sadržaj 

ugljenika bitno utiče na veličinu kristalita, ukupnu kristaliničnost, veličinu čestica i 

provodljivost kompozita, ali kod većih sadržaja ugljenika dalje poboljšanje 

katodnih karakteristika izostaje. 

Ključne reči: 

hemijski izvori struje, litijum-jonske baterije, katodni materijali, Li2FeSiO4, LiFePO4 
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Title 

Synthesis, structural and electrochemical properties of LiFePO4 and Li2FeSiO4 as 

cathode materials for lithium-ion batteries 

Abstract 

 The research topic of this doctoral thesis are lithium iron(II) phosphate 

(LiFePO4) and lithium iron(II) silicate (Li2FeSiO4), representatives of the new 

generation of intercalation polyanionic cathode materials for lithium-ion batteries 

and alternatives to the old materials based on oxides. The aim of the research is the 

synthesis of LiFePO4 and Li2FeSiO4 with different methods, as well as the 

investigation of their structural and electrochemical properties. In order to 

improve cathode performance of these two materials, which is limited with their 

intrinsic ionic-electronic transport properties, the powders of Li2FeSiO4 and 

LiFePO4 were modified using different methods of synthesis by creating in situ 

composites with carbon, by grain size control or by anion doping using fluorine ion 

F- as dopant. 

 Using precipitation method and subsequent annealing at 700°C in an inert, 

slightly reductive atmosphere, powders of a pristine LiFePO4, fluorine doped 

LiFePO4 and fluorine doped LiFePO4/carbon composite, wherein LiF is used as the 

fluorine source and stearic acid as the carbon source. The composite of the 

undoped LiFePO4 and carbon (LiFePO4/C) was synthesized by the original method 

of a short termic treatment (5-10 min) of a precursor in the cellulose matrix under 

the same temperature and atmosphere conditions, and subsequent quenching. 

Li2FeSiO4 powder was synthesized by solid state reaction at 750°C also in an inert, 

slightly reductive atmosphere. The composite of the Li2FeSiO4 and a carbon 

(Li2FeSiO4/C) was synthesized by the short thermic treatment (5-10 min) of a 

precursor in methylcellulose matrix, under the same temperature and atmosphere 

conditions and subsequent quenching. The obtained powders were examined by X-

ray diffraction (XRD), thermogravimetric analysis (TGA), particle size analysis 

(PSA), specific electrical conductivity measurements, electron microscopy (EM), 

Mössbauer spectroscopy and galvanostatic testing. 
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 It was found that the fluorine is incorporated into the lattice of olivine 

LiFePO4 in the amount of 2 atom% exclusively on O2 sites of oxygen, resulting in a 

reduced unit cell volume and the structure stabilization (reduced concentration of 

defects and increased crystallinity); incorporation of a fluorine has no significant 

impact on the morphological characteristics of the powder; specific electric 

conductivity of the fluorine doped LiFePO4 is increased five times (about one order 

of magnitude) when compared to pure LiFePO4; longer voltage plateaus and higher 

specific capacity at all current densities indicate "deeper" intercalation of lithium 

in the fluorine doped olivine; the cathode performance was further enhanced in 

the composite of fluorine doped LiFePO4/C thanks to the in situ obtained 

conductive layer of carbon coating (5 wt%), which prevents agglomeration and 

particle growth. In order to further restrict grain growth, method of a short 

thermic treatment was employed for the synthesis of LiFePO4/C composite 

resulting in a nanocrystalline phase of LiFePO4 (average crystallite size of 35 nm) 

with minimal presence of defects (antisite, 2 atom%) and amorphous phase of 

carbon (40 wt%); as prepared powder achieves nearly theoretical capacity and 

reversible cycling during 150 tested cycles. 

 The investigation of pristine Li2FeSiO4 and composite Li2FeSiO4/C resulted 

in following conclusions: P21/n structure of Li2FeSiO4 is prone to the antisite defect 

exclusively on Li2 sites of lithium as a consequence of electrostatic interactions 

between cations; using spatial distributions of lithium bond valence sum within 

P21/n structure, the map of possible lithium diffusion pathways was calculated on 

3D grid and it was found that lithium transport is two dimensional in (101) planes; 

during cycling structural changes were observed leading, according to preliminary 

estimates, to the disordered Pmnb phase; cathode performance has been improved 

by preparing in situ composites with carbon and it was found that the content of 

carbon significantly affects the crystallite size, total crystallinity, grain size and 

conductivity of the composite, but if the carbon content is too high further 

improvement of cathode characteristics is absent (saturation occurs). 
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1. Uvod 

 

 

 

1.1 Litijum-jonska ćelija 

 Električna energija igra značajnu ulogu u svakodnevnom životu. 

Univerzalno se primenjuje i lako se pretvara u svetlost, toplotu ili mehaničku 

energiju. U svetu u kome su energetski zahtevi i potrošnja energije iz dana u dan 

sve veći i veći, značajan tehnološki problem predstavlja skladištenje električne 

energije. U principu, skladištenje električne energije zahteva njenu konverziju u 

druge oblike energije. U hemijskim izvorima struje, hemijska energija igra ulogu 

energetskog medijuma. U najosnovnijem smislu, hemijski izvori struje predsta-

vljaju uređaje koji konvertuju skladištenu hemijsku energiju u električnu energiju 

putem spontane hemijske reakcije. Reakcija koja se odigrava u njima je reakcija 

redukcije-oksidacije, redoks reakcija. Jedna hemijska vrsta se oksiduje dajući na taj 

način elektron (ili elektrone) kojim se druga vrsta redukuje. Pošto su oksidaciona i 

redukciona vrsta fizički odvojene materijalom koji je elektronski izolator, redoks 

reakcija se ne odigrava sve dok se dve vrste međusobno ne povežu preko 

spoljašnjeg kola. Kada se dve vrste međusobno povežu preko spoljašnjeg kola, 

reakcija se spontano odigrava i elektroni putuju kroz spoljašnje kolo stvarajući na 

taj način električnu struju koja se može iskoristiti za napajanje nekog potrošača. U 

hemijske izvore struje spadaju gorivni elementi i baterije [1]. Osnovna razlika 

među njima je ta da gorivni elementi predstavljaju otvorene sisteme koji zahtevaju 

neprekidno dovođenje reaktanata (goriva), uz uklanjanje proizvoda, dok su 

baterije zatvoreni sistemi kod kojih se proces skladištenja i konverzije energije 

odigrava u istom prostoru, unutar same baterije. 

 Baterija u sebi sadrži jednu ili više elektrohemijskih ćelija (galvanskih 

elemenata) od kojih se svaka ćelija sastoji od katode, anode i elektrolita. Katoda je 
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elektroda na kojoj se tokom pražnjenja baterije odigrava proces redukcije, a anoda 

je elektroda na kojoj se odigrava proces oksidacije. Prilikom pražnjenja baterije 

elektroni teku od anode ka katodi, što će reći da je anoda na negativnijem 

električnom potencijalu u odnosu na katodu. Zbog toga se katoda naziva 

pozitivnom elektrodom, a anoda negativnom elektrodom. Elektrolit je hemijska 

vrsta koja je jonski provodnik, ali elektronski izolator i koja fizički razdvaja katodu 

i anodu. 

 Postoje dva tipa baterija, to su primarne i sekundarne baterije. Kod 

primarnih baterija hemijska reakcija koja se odigrava je nepovratna, pa se takva 

baterija elektrolizom ne može vratiti u početno stanje, tj. ne može se puniti. 

Primarne baterije služe za jednokratnu upotrebu. S druge strane, ukoliko je 

hemijska reakcija koja se odigrava povratna, tada se nametanjem spoljašnjeg 

napona suprotnog polariteta (kada prisilimo elektrone da se kreću od katode ka 

anodi) baterija može vratiti u početno stanje. Ovakve baterije služe za višestruku 

upotrebu i zovu se se sekundarne baterije. 

 Litijum-jonske baterije su sekundarne baterije koje se zasnivaju na 

sposobnosti pojedinih jedinjenja da na sobnoj temperaturi interkaliraju i 

deinterkaliraju jone litijuma. Interkalacija je hemijska reakcija reverzibilne 

ugradnje određene hemijske vrste koju nazivamo gost, a koja može biti atom, jon ili 

molekul, u kristalnu rešetku jedinjenja domaćina bez značajnih promena u 

strukturi domaćina; jedinjenja koja pritom nastaju nazivaju se interkalarna 

jedinjenja [2]. Interkalacija litijuma u litijum-jonskim baterijama je elektro-

hemijska reakcija koja podrazumeva reverzibilno umetanje jona litijuma (praćenih 

ekvivalentnim brojem elektrona) u kristalnu rešetku materijala anode ili katode, 

bez narušavanja njihovih struktura. Prilikom punjenja, joni litijuma (i elektroni) uz 

pomoć spoljašnjeg napona izvlače se iz katode i „pumpaju“ u rešetku anode, dok 

tokom pražnjenja spontano teče suprotan proces. 
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Slika 1.1.1 Šematski prikaz litijum-jonske ćelije. 

 Tipična litijum-jonska ćelija prikazana je na slici 1.1.1. Dva interkalarna 

materijala koji služe kao katoda i anoda nanešena su na strujne kolektore, 

aluminijumsku i bakarnu foliju za katodu i anodu, redom; između katode i anode 

nalazi se porozni separator natopljen elektrolitom provodnim za litijumove jone, 

obično rastvorom litijumove soli u organskom rastvaraču (ili smeši rastvarača); 

porozni separator ima ulogu da spreči kontakt katode i anode i nastanak kratkog 

spoja i najčešće se pravi od polietilena ili propilena; tipični elektrolit koji se koristi 

je rastvor litijum heksafluorofosfata (LiPF6) u smeši etilen karbonata (EC) sa 

dimetil karbonatom (DMC) u masenom odnosu 1:1; kao anodni materijal u 

komercijalnim baterijama najčešće se upotrebljava grafit koji ima sposobnost da 

interkalira litijum formirajući LiC6, dok katoda može biti npr. od LiCoO2, LiMn2O4 ili 

LiFePO4 [3]. 

 Ako za katodu uzmemo zamišljeni materijal LiK, a za anodu A, reakcije na 

elektrodama su tada, 

na anodi:     
          

 
        

        ,     (1.1.1) 
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na katodi:          
          

 
        

   ,     (1.1.2) 

dok je ukupna reakcija sledeća: 

             
          

 
        

                                                     (1.1.3) 

ili 

      
          

 
        

     .                                                                                    (1.1.4) 

Kada kroz kolo na slici 1.1.1 ne protiče struja, reakcije (1.1.1-1.1.4) teku 

beskonačno sporo, tj. nalaze se u uslovima ravnoteže, a elektrode su tada na svojim 

ravnotežnim potencijalima. Razlika ravnotežnih potencijala katode i anode 

odgovara elektromotornoj sili ε (ili naponu otvorenog kola) galvanskog elementa, 

koju bi mogli da merimo ako bi umesto potrošača na slici 1.1.1 postavili voltmetar 

beskonačno velikog otpora. Do izraza za elektromotornu silu litijum-jonske ćelije 

možemo doći ako na reakciju (1.1.3) primenimo uslov za ravnotežu 

elektrohemijskog procesa,          , gde je νi stehiometrijski koe icijent, a   i 

elektrohemijski potencijal vrste i. Preuređivanjem, vodeći računa o pravilima o 

radu sa elektrohemijskim potencijalima [1], dobija se da razlika elektrohemijskih 

potencijala elektrona na katodi i anodi odgovara 

 
  
 

  
  
 

                       
     

 ,    (1.1.5) 

razlici hemijskih potencijala proizvoda i reaktanata reakcije (1.1.4) u smeru praž-

njenja (po definiciji to je promena Gibsove slobodne energije ΔG reakcije 

pražnjenja), odnosno razlici hemijskih potencijala litijuma u katodi    
  i anodi    

 . 

Ako dalje uzmemo da su elektrohemijski potencijali elektrona dve faze u dodiru 

jednaki u stanju ravnoteže, kao i da u metalu važi         
     (   

  je 

standardni hemijski potencijal elektrona u datom metalu, F je Faradejeva 

konstanta = 96485 C/mol, a φ je elektrostatički potencijal) [4], razlika 
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elektrohemijskih potencijala elektrona na izvodima voltmetra napravljenih od 

jednorodnog metala (recimo bakra) u kontaktu sa katodom i anodom tada je 

ponovo jednaka 

 
  
   

  
  
   

     
              

                            (1.1.6) 

ili 

                                (1.1.7) 

Konačno, razlika potencijala koju meri voltmetar u zagradi sa leve strane jednačine 

(1.1.7) ne predstavlja ništa drugo do napon otvorenog kola ε galvanskog elementa 

A|Li+|LiK, koji prema tome iznosi 

            
  
 

  
  
 
         

     
           (1.1.8) 

a koji kada se pomnoži konstantom odgovara negativnoj promeni Gibsove 

slobodne energije reakcije izmene litijuma između anode i katode, odnosno 

maksimalnom korisnom radu koji može da se dobije po molu litijuma koji pređe sa 

anode na katodu. 

Ipak, promenu slobodne energije hemijske reakcije nije moguće u 

potpunosti prevesti u električnu energiju, jer pad napona između elektroda kada je 

kolo zatvoreno (tj. na krajevima potrošača), tzv. radni napon U, umanjen je u 

odnosu na napon otvorenog kola ε, 

      ,            (1.1.9) 

usled gubitaka koji potiču od unutrašnjeg otpora ćelije r [1]. Ovaj gubitak napona 

čine polarizacioni gubici na elektrodama usled stvaranja nadnapona, omski gubici 

usled otpora elektrolita, elektroda i drugih komponenata ćelije [1,3]. Kada jačina 

struje I koja protiče kroz kolo teži nuli, tada se reakcije (1.1.1-1.1.4) približavaju 

reverzibilnom toku (stanju ravnoteže), a U teži ε. 

Osim napona, postoji čitav niz drugih parametara koji karakterišu 

litijumsku ili neku drugu bateriju, i na osnovu kojih možemo da poredimo različite 
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baterije i utvrdimo koja od njih više odgovara određenoj primeni. Najvažniji među 

njima svakako su specifični kapacitet, specifična energija i specifična snaga. 

Kapacitet baterije je količina naelektrisanja, izražena u Ah, koju baterija 

može da isporuči prilikom pražnjenja1. Ako je struja pražnjenja konstantna 

kapacitet se definiše kao: 

     ,          (1.1.10) 

gde je Δt vreme potrebno da se baterija isprazni – vreme pražnjenja, dok bi 

uopštena definicija bila: 

         
 

 
.          (1.1.11) 

 U litijum-jonskoj bateriji kapacitet je određen količinom aktivnih materijala 

sposobnih da interkaliraju litijum, kao i stepenom iskorišćenosti aktivnih 

materijala. Stoga se kapacitet često izražava po jedinicu mase, u Ah/kg, kada se 

naziva specifični kapacitet. Specifični kapacitet se može definisati za bateriju u 

celini ili za svaki elektrodni materijal pojedinačno. Kada se računa specifični 

kapacitet baterije, osim mase aktivnih materijala uzimaju se u obzir i mase svih 

inertnih komponenata baterije. Specifični kapacitet datog elektrodnog materijala, 

osim od prirode samog materijala, zavisi od struje i temperature: sa povećanjem 

struje pražnjenja specifični kapacitet opada, a sa povećanjem temperature 

specifični kapacitet raste [6]. Svaki elektrodni materijal ima svoj teorijski specifični 

kapacitet koji se računa pod pretpostavkom kompletnog uklanjanja litijuma iz 

elektrodnog materijala. Ovaj kapacitet se računa na osnovu broja elektrona koji 

učestvuju u reakciji interkalacije i molekulske mase aktivnog materijala. U 

praktičnoj litijum-jonskoj bateriji postoje dve elektrode, svaka sa svojim teorijskim 

kapacitetom. Ukupan kapacitet baterije tada je ograničen elektrodnim materijalom 

nižeg kapaciteta. Zahvaljujući niskoj molekulskoj masi grafita, teorijski kapacitet 

grafitne anode iznosi ~372 mAh/g što je više od bilo kog komercijalno korišćenog 

katodnog materijala. Osim toga, pogodna strukturna svojstva grafita (slojevita 

                                                             
1 Ovako definisan kapacitet predstavlja kapacitet pražnjenja. Na sličan način može se definisati i 
kapacitet punjenja. Kapacitet pražnjenja uvek je manji od kapaciteta punjenja. Odnos kapaciteta 
pražnjenja i kapaciteta punjenja predstavlja tzv. faradejsku (ili kulonovsku) efikasnost [3,5]. 
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struktura), zajedno sa visokom elektronskom provodljivošću ovog materijala 

obezbeđuju visoku efikasnost interkalacije litijuma u grafitnoj elektrodi [7]. Radni 

parametri litijum-jonske baterije ograničeni su stoga isključivo katodnim 

materijalom. 

 Kada se specifični kapacitet pomnoži sa radnim naponom dobija se 

energetski sadržaj koji baterija može da skladišti po jedinici mase. Ova veličina 

naziva se specifična energija ili gravimetrijska gustina energije, a izražava se u 

Wh/kg. Na dijagramu napona ćelije naspram specifičnog kapaciteta, specifična 

energija predstavljena je površinom ispod krive. Energetski sadržaj baterije može 

se izraziti i po jedinici zapremine baterije, u Wh/dm3, kada se naziva volumetrijska 

gustina energije, ili prosto energetska gustina.  

 Proizvod napona i struje koju baterija može da isporuči definiše snagu 

baterije izraženu u vatima, W. Često se radi poređenja snaga definiše po jedinici 

mase ili jedinici zapremine baterije, kada se naziva specifična snaga (W/kg), 

odnosno gustina snage (W/dm3). Specifičnu snagu je zgodno definisati i kao 

gustinu energije koju je baterija u stanju da isporuči po jedinici vremena. Grafički 

predstavljena zavisnost specifične energije naspram specifične snage naziva se 

Ragonov dijagram (slika 1.1.2). Jedan od ključnih problema baterijskog 

inženjerstva je taj da su gustina energije i snaga obrnuto srazmerni, tj. da sa 

povećanjem struje gustina energije opada [8]. Na primer, ako se litijum-jonska 

baterija puni suviše visokom strujom, skladištena energija biće manja nego da se je 

punila strujom slabijeg intenziteta; ili obratno, isporučena energija biće manja ako 

se baterija prazni većom strujom. Kinetiku interkalacije litijuma u velikoj meri 

određuju vremenski zavisni procesi na elektrodama, kao što su difuzija jona i 

provođenje elektrona. Kako se struja povećava tokom punjenja ili pražnjenja ovi 

procesi su sve manje u stanju da održe korak i neki litijumovi joni ne stižu da se 

interkaliraju/deinterkaliraju, tj. efikasnost interkalacije opada. Ovo dovodi do 

smanjenja kapaciteta, pa samim tim i gustina energije slabi. Stoga se vrednosti 

specifičnog kapaciteta i daju za određenu jačinu struje. Jačina struje pražnjenja (ili 

punjenja) se često izražava kao gustina struje, po jedinici površine elektrode 

(mA/cm2) ili po jedinici mase aktivnog materijala (mA/g), a još češće u jedinicama 
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kapaciteta, C. Jačina struje pražnjenja 1C predstavlja onu jačinu struje koja će u 

potpunosti isprazniti bateriju kapaciteta C u roku od 1h. Jačina struje 2C je dvaput 

veća i isprazniće bateriju za 0,5h. S druge strane, jačina struje C/2 učiniće to za 2h. 

 

Slika 1.1.2 Ragonov dijagram za različite strujne izvore; slika je reprodukovana iz [8]. 

 

1.2 Razvoj sekundarnih litijum-jonskih baterija 

 Visoka redukciona moć litijuma (redoks potencijal para Li+/Li od -3,01 V 

najniži je na vodoničnoj skali [1]) kao i niska atomska masa od 6,941 (litijum je 

najlakši metal u periodnom sistemu) čini ovaj metal gotovo idealnim anodnim 

materijalom za bateriju visoke specifične energije. Reakcija na litijumskoj anodi je 

  
          

 
        

      ,        (1.2.1) 

prema kojoj specifični teorijski kapacitet litijuma iznosi oko 3861 mAh/g. 

Međutim, nestabilnost litijuma u vodenim elektrolitima dugo je ograničavala 

njegovu primenu, pa razvoj litijumskih baterija počinje tek 1950-tih godina kada je 

utvrđeno da je, zahvaljujući formiranju pasivnog sloja na površini, metalni litijum 

stabilan u nevodenim elektrolitima kao što su rastopi soli ili organskim 

elektrolitima poput LiClO4 u propilen karbonatu [9]. Nakon toga su 1960-tih na 
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tržište plasirane i prve komercijalne primarne litijumske baterije poput Li/SO2 i 

Li/MnO2 ćelija [10]. 

S druge strane, razvoj sekundarnih litijumskih baterija tekao je nešto 

sporije. Vrlo rano je otkriveno da se elektrodepozicija litijuma prema reakciji 

(1.2.1) odigrava neravnomerno po aktivnoj površini metala pri čemu nastaju 

izrasline karakterističnog oblika nazvane „dendriti“ [5]. Dendritski rast litijuma 

izraženiji je pri velikim strujnim gustinama, a površine koje se pritom razvijaju 

reaguju sa elektrolitom postajući pasivizirane. Na taj način se elektrolit troši 

svakim novim ciklusom. Osim toga, ove nepravilne naslage se mogu odlomiti i 

odvojiti od ostatka elektrode, što dovodi i do gubitka aktivnog materijala. Da bi se 

kompenzovao gubitak kapaciteta potrebno je napraviti ćeliju sa litijumom (kao i 

elektrolitom) u višku, a na uštrb njene specifične energije. Dodatni problem 

predstavlja to što dendriti mogu probiti separator i izazvati unutrašnji kratak spoj, 

što skraćuje vek baterije, a može biti i opasno. Naime, litijum, koji je po prirodi vrlo 

reaktivan, postaje još reaktivniji kako raste njegova površina na granici sa 

elektrolitom, a lokalno povećanje temperature usled nastanka kratkog spoja može 

da dovede do vrlo burne reakcije. Da bi se umanjili rizici vezani za fenomen 

dendritskog rasta bilo je na kraju potrebno ograničiti maksimalnu gustinu struje 

punjenja [11]. 

Prva najava o komercijalizaciji sekundarnih litijumskih baterija došla je iz 

Eksonovih (Exxon Corp.) laboratorija čiji je istraživač Vitingem (M.S. Whittingham) 

sredinom 1970-tih predstavio ćeliju koja se sastoji od litijumske anode i katode od 

titanijum disulfida u rastvoru litijum-perhlorata (LiClO4) u dioksolanu kao 

elektrolitu [12]. Interkalacija litijuma u rešetku TiS2 je brza i potpuno reverzibilna: 

             

          
 

        
       , gde je 0<x<1,   (1.2.2) 

prilikom čega ne dolazi do izdvajanja nove faze. Nedovoljno visok napon koji se 

kreće od 2.5-1.5 V u zavisnosti od sadržaja litijuma x (slika 1.2.1), ograničio je širu 

primenu ovog sistema, ali ne i razvoj novog koncepta koji se bazira na reakciji 
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interkalacije litijuma. Bila je to klica i početak ere sekundarnih litijumskih baterija. 

Usledila su brojna istraživanja na toj osnovi; ispitan je čitav niz katodnih materijala 

slojevite strukture sposobnih da interkaliraju litijum, uglavnom dihalkogenida 

prelaznih metala [13]. Prva komercijalna sekundarna litijumska baterija, Li/MoS2, 

predstavljena je krajem 1980-ih u Kanadi pod nazivom MolicelTM od strane 

korporacije Moli (Moli Energy Corporation of British Columbia) [14]. Iako sa 

specifičnom energijom 2-3 puta većom od nikl-kadmijumskih sekundarnih baterija 

i vekom trajanja od 200-300 ciklusa, ove baterije su povučene sa tržišta zbog 

incidenata prilikom punjenja (pregrevanje sa ili bez paljenja). 

 Već početkom 1980-tih bilo je predloga da se metalna litijumska anoda 

zameni odgovarajućim interkalarnim materijalom čiji bi elektrodni potencijal bio 

znatno niži u odnosu na elektrodni potencijal interkalarnog materijala izabranog 

za katodu [15]. Od ranije je bilo poznato da grafit može da interkalira jedan atom 

litijuma na svakih šest atoma uljenika dajući mu relativno visok teorijski kapacitet 

od 372 mAh/g [16]. Takođe, elektrodni potencijal LiC6 je blizak elektrodnom 

potencijalu metalnog litijuma (sa svega 0.1 V u odnosu na njega, slika 1.2.1), pa 

zamena ova dva ne bi u značajnoj meri smanjila napon ćelije [3]. Međutim, 

pokazalo se da su organski elektroliti bazirani na propilen karbonatu nestabilni u 

kontaktu sa grafitom, a kada je taj rastvarač promenjen zapažena je kointerkalacija 

molekula rastvarača zajedno sa litijumom, što se negativno odražava na 

reverzibilnost reakcije [17]. Uspešna elektrohemijska interkalacija litijuma u grafit 

korišćenjem čvrstog polimernog elektrolita objavljena je 1983. godine od strane 

Jazamija i Tuzena (R. Yazami, Ph. Touzain) [7]. U međuvremenu ispitani su i drugi 

ugljenični materijali koji su dali kapacitet od otprilike polovine kapaciteta grafita i 

pokazali dobru reverzibilnost interkalacije u čitavom nizu elektrolita [18,19]. 

Konačno je 1990. otkriveno da se korišćenjem etilen karbonata kao korastvarača u 

elektrolitu na grafitnoj anodi stvara zaštitni sloj provodan za litijumove jone, sličan 

onome koji se stvara na metalnom litijumu [20]. Ireverzibilna reakcija odigrava se 

samo tokom prvog ciklusa, a u svakom sledećem teče samo reakcija interkalacije, 
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           , gde je 0<x<1,    (1.2.3) 

i potpuno je reverzibilna. 

 S druge strane, i katodni materijali razvijali su se ubrzanim tempom. Tako je 

krajem 1970-tih godina grupa istraživača iz Oksforda, predvođena Gudinafom (J.B. 

Goodenough), otkrila da se litijum može deinterkalirati/interkalirati iz LiCoO2 

slojevite α-NaFeO2 strukture, ostvarujući napon praktično dvaput veći u odnosu na 

LiTiS2 [21]. Tokom cikliranja zapažen je, međutim, postepeni gubitak kapaciteta; 

prilikom deinterkalacije litijuma struktura trpi nekoliko faznih promena prolazeći 

kroz niz metastabilnih stanja da bi pri visokim naponima na kraju punjenja oksid 

kobalta postao sasvim nestabilan i počeo da oslobađa kiseonik i/ili oksidovao 

elektrolit zamenjujući Li+ jone H+ jonima što nosi i bezbednosne rizike [22]. Oko 

polovine litijuma iz LiCoO2 se ipak može reverzibilno ciklirati prema reakciji: 

                         
          

 
        

      ,    (1.2.4) 

što je bilo dovoljno da ovaj materijal uđe u komercijalnu upotrebu i zavlada na 

tržištu [3]. Patent koji se odnosi na LiCoO2 katodu pokriva i druge slojevite okside 

prelaznih metala izostrukturne sa α-NaFeO2 [23]. Pored kobalta najviše su 

ispitivani oksidi nikla i mangana, kao i njihovi čvrsti rastvori. LiNiO2 je jeftiniji od 

LiCoO2 i ima veću energetsku gustinu (tabela 1.2.1), ali je nestabilniji u odnosu na 

njega što je posledica manje uređene strukture u kojoj nikl zauzima i mesta 

predviđena za litijum [24]. Puno interesovanja privukao je i LiMnO2 zbog niske 

cene i ekološke prihvatljivosti, ali sa još nestabilnijom α-NaFeO2 strukturom koja 

zbog visoke pokretljivosti manganovih jona lako prelazi u strukturu spinela, 

neuređenu u većoj ili manjoj meri u zavisnosti od sadržaja litijuma [25]. Jedan od 

načina stabilizacije α-NaFeO2 strukture je zamena dela manganovih jona sa niklom 

i/ili kobaltom, to jest, sinteza odgovarajućih čvrstih rastvora opšte formule 

LiNixMnyCozO2, gde x, y i z uzimaju vrednosti od 0-1, od kojih neki, poput 

LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2, pokazuju vrlo dobre elektrohemijske karakteristike, ali sa 
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primetnim padom kapaciteta ukoliko se tokom cikliranja ide do viših napona 

punjenja, tj. ako se pune do kraja [26]. 

 Gudinafova oksfordska grupa predstavila je 1983. kao novi potencijalni 

katodni materijal LixMn2O4 spinelne strukture [27]. Struktura spinela se, kao i α-

NaFeO2, sastoji od kubične gusto pakovane rešetke kiseonika, ali sa različitom 

distribucijom katjona u okviru dostupnih tetraedarskih i oktaedarskih pozicija. U 

okviru nje, litijumovi joni smeštaju se na tetraedarske 8a ili oktaedarske 16c 

pozicije zajedničkih strana čineći tako trodimenzionalnu mrežu kanala kojom se 

odvija litijumski transport [28]. Punjenje i pražnjenje teče u dva koraka (slika 

1.2.1), jednom u opsegu koncentracije litijuma od 0<x<1 koji daje napon oko 4V (u 

odnosu na Li+/Li anodu), i drugom u opsegu 1<x<2 koji daje potpuno ravan 

naponski plato od 3V, nezavisan od sadržaja litijuma, kao rezultat fazne 

transformacije prvog reda u uređenu strukturu kamene soli [29]. Prisustvo dve 

faze za termodinamičku posledicu ima (prema Gibsovom pravilu faza [30]) da je 

napon konstantan prilikom punjenja ili pražnjenja, što je vrlo pogodno sa 

stanovišta primene. Međutim, stres koji materijal doživljava prilikom konverzije 

kubične strukture (spinel) u tetragonalnu (kamena so) vodi do pucanja kristala 

LiMn2O4, pri čemu deo materijala gubi kontakt sa strujnim kolektorom, što se 

manifestuje kao postepeni gubitak kapaciteta tokom uzastopnog punjenja/ 

pražnjenja [31]. Od još većeg interesa je bila stabilizacija visoko-energetskog 

opsega interkalacije od 0<x<1, gde se kao ključni problem nameće rastvaranje 

mangana u elektrolitu i njegovo deponovanje na anodi, što opet rezultira gubitkom 

kapaciteta tokom cikliranja, a posebno na povišenim temperaturama [32,33]. 

Uspostavljena je veza između rastvaranja mangana i promene kubičnog parametra 

rešetke ∆a tokom interkalacije u opsegu 0<x<0.5 kao rezultata razdvajanja faze 

bogate litijumom i faze siromašne litijumom [34]. Zamena dela manganovih jona 

litijumom i niklom dovodi ∆a do blizu nule, čime se znatno smanjuje rastvaranje 

mangana i ostvaruje stabilno cikliranje na 60°C ali, kako je kasnije sam Gudinaf 

ocenio, sa razočaravajuće niskim kapacitetima [22,35]. 
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Slika 1.2.1 Elektrohemijski profili odabranih elektrodnih materijala: LiTiS2 [36], LiCoO2 

[37], LiMn2O4 [29], LiFePO4 [38], Li2FeSiO4 [39] i LiC6 [40]. 

 Soni (Sony Corp.) je 1991. predstavio novu tehnologiju i “nove” punjive 

baterije, nazvane litijum-jonske, koje su zbog svog visokog napona (~3.3 V) 

pobudile veliko interesovanje [41]. Bile su to zapravo baterije koje su se sastojale 

od LiMnO2 i metalnog litijuma, a nekoliko godina unazad oni su pored LiMnO2 

ispitivali i LiCoO2, LiNiO2, i LiMn2O4 [42]. Međutim, nisu uspeli da litijumsku anodu 

učine bezbednom, pa su nove baterije povučene sa tržišta. Prva prava litijum-

jonska baterija, u kojoj se litijum nalazio u čisto jonskom obliku, ponovo je došla iz 

korporacije Soni, a sastojala se od LiCoO2 i naftnog koksa [43]. Bila je to tzv. prva 

generacija litijum-jonskih baterija i doživela je veliki uspeh. Pored LiCoO2 

komercijalizovani su na raznim stranama i njegovi derivati, različiti čvrsti rastvori 

oksida prelaznih metala slojevite strukture; svi oni spadaju u tzv. prvu generaciju 

katodnih materijala [36]. Drugu generaciju čine LiMn2O4 i njemu srodna jedinjenja 

spinelne strukture. Treću generaciju, pak, čini LiFePO4 olivinske strukture i njegovi 

derivati. 
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Tabela 1.2.1 Odabrani katodni materijali i njihove osnovne karakteristike. 

Struktura 

kristalne 

rešetke 

Jedinjenje Specif. kapacitet, 

teorijski/praktični 

(mAhg-1) 

Srednji napon 

pražnjenja vs. 

Li+/Li (V) 

Specif. 

energija 

(Whkg-1) 

Ref. Nivo 

razvoja 

Slojevita LiTiS2 225/~210 1.9 ~400 [9,44] Komerc. 

LiCoO2 274/~140 3.8 ~540 [9,37,38,44,45] Komerc. 

LiNiO2 276/~150 3.8 ~570 [37,44,45] Istraž. 

LiMnO2 285/~140 3.3 ~460 [44,45] Istraž. 

LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 280/~160 3.7 ~590 [37,38,44,45] Komerc. 

Spinelna LiMn2O4 148/~120 4.1 ~490 [9,37,38,44,45] Komerc. 

Olivinska LiFePO4 170/~160 3.4 ~540 [37,38,44] Komerc. 

Tetraedarska Li2FeSiO4 165/~120 2.8 ~330 [46] Istraž. 

 

 

1.3 Polianjonski katodni materijali na bazi gvožđa: LiFePO4 i Li2FeSiO4 

 Otkrića vezana za okside prelaznih metala slojevite ili spinelne strukture 

predstavljaju važan korak u razvoju katodnih materijala za litijumske baterije, pre 

svega na polju unapređenja gustine energije. Među njima, oksid kobalta (i njegovi 

čvrsti rastvori sa drugim prelaznim metalima) je posebno značajan po svojoj 

primeni. Kao glavni nedostatak ovih materijala navodi se nestabilnost, bilo da vodi 

postepenom smanjenju kapaciteta tokom cikliranja ili, još gore, da ugrožava 

bezbednost same baterije sa mogućim katastrofalnim posledicama (poput “krize u 

Boingu 787” [47]). Pored toga, zamera im se na toksičnosti i na previsokoj ceni, jer 

je ponekad Wh/$ važnije merilo od Wh/g, naročito u velikim baterijama. Ovo su 

razlozi koji su uticali na pomeranje istraživanja prema jedinjenjima baziranim na 

gvožđu, i to pre svih prema oksidima. Jonskom izmenom iz α-NaFeO2 dobijen je 

LixFeO2 [48], međutim, osim što je ovaj oksid metastabilan, redoks potencijal para 

Fe3+/Fe2+ u oksidu gvožđa leži previše blizu potencijalu litijuma, dok potencijal 

para Fe4+/Fe3+ leži previše daleko, van okvira elektrohemijskog prozora elektrolita 

(slika 1.3.1), te je stoga onemogućena upotreba redoks para gvožđa sa O2- 

anjonima. S druge strane, pokazalo se da se uz polianjone (ili polioksianjone) tipa 

(XO4)n-, gde je X = S, P, Si, As, Mo, W, pri čemu n uzima vrednosti od 2-4, energija 
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redoks para Fe3+/Fe2+ snižava na vakumskoj skali do upotrebljivih vrednosti 

zahvaljujući induktivnom efektu od strane vrste X [49]. 

 

Slika 1.3.1 Elektrohemijski potencijal elektrona u različitim jedinjenjima gvožđa: Li2FeO2 

[50], Li2FeSiO4 [51], LiFePO4 [52], Li2Fe2(SO4)3 [53],  LiFeSiO4 [54] i LiFeO2 [55] u odnosu 

na elektrohemijski potencijal elektrona u litijumskoj anodi, i u odnosu na elektrohemijski 

prozor karbonatnog elektrolita [56]. 

 U potrazi za alternativnim katodnim materijalima, litijum gvožđe(II)-fosfat, 

LiFePO4, nametnuo se kao najozbiljniji kandidat da zameni tradicionalne katodne 

materijale. Odlikuje se niskom cenom, ekološkom prihvatljivošću2, stabilnom 

strukturom, kao i dvofaznom reakcijom (de)interkalacije litijuma [57]: 

                                    ,    (1.3.1) 

odnosno, 

                                  ,    (1.3.2) 

koja proizvodi napon od 3.4 V (vs. Li+/Li) nezavisan od količine litijuma x (videti 

sliku 1.2.1), a koji zajedno sa teorijskim kapacitetom od 170 mAh/g daje relativno 

visoku energijsku gustinu od 578 Wh/kg. 

                                                             
2 LiFePO4 postoji u prirodi kao mineral trifilit. 

0 (vakuum) 

Li 

LiC6 

LiFeO2 

Li2FeO2 

LiFePO4 

Li2FeSiO4 

Li2Fe2(SO4)3 

2 eV 

2.8 eV 
3.5 eV 

3.6 eV 

LiFeSiO4 

Fe3+/Fe2+ 

Fe4+/Fe3+ 

LUMO 

HOMO 

anoda 
elektrolit: 
LiPF6, EC/DMC katoda 

4.3 eV 

4.8 eV 

>4.5 eV 
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 LiFePO4 poseduje uređenu strukturu olivina, ((Mg,Fe)2SiO4), koja pripada 

ortorombičnoj prostornoj grupi Pnma (#62), a sastoji se od neidealne heksagonale 

gusto pakovane (eng. hcp) rešetke kiseonika u kojoj atomi fosfora zauzimaju 1/8 

tetraedarskih šupljina, dok litijumovi i atomi gvožđa zauzimaju 1/2 oktaedarskih 

šupljina, tzv. M1 i M2 mesto za Li i Fe, redom. LiO6 oktaedri povezani zajedničkom 

ivicom formiraju linearne lance paralelne sa b-osom; dok FeO6 oktaedri povezani 

zajedničkim temenima formiraju slojeve oktaedara u b-c ravnima; susedni slojevi 

FeO6 oktaedara odvojeni su PO4 tetraedrima [58]. 

 Deinterkalacijom litijuma iz LiFePO4 dobija se FePO4 koji je izostrukturan sa 

mineralom heterozitom, Fe0.65Mn0.35PO4. Struktura ovako dobijenog FePO4 je u 

osnovi ostala ista kao i struktura LiFePO4 (slika 1.3.2), odakle i potiče odlična 

reverzibilnost tokom cikliranja. FePO4 heterozit pripada istoj prostornoj grupi kao 

i olivin, položaji Fe i P su ostali nepromenjeni, dok su se parametri rešetke 

neznatno promenili dovodeći do smanjenja zapremine jedinične ćelije od 6.8%. 

Ovolika promena zapremine nije u dovoljnoj meri dramatična da izazove lom 

čestica i trajni gubitak kapaciteta kao što se to dešavalo u slučaju LiMn2O4 (videti 

poglavlje 1.2). Gubitak kapaciteta u LiFePO4 do koga dolazi pri većim strujnim 

gustinama javlja se kao rezultat ograničene difuzije litijuma kroz međupovršine na 

granici dve faze i potpuno je reverzibilan u odnosu na promenu gustine struje (sa 

smanjenjem struje kapacitet ponovo raste) [57]. 

 

Slika 1.3.2 Kristalna struktura LiFePO4 (a) i FePO4 (b). 

(a) (b) 
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 Rigidna struktura skoro idealnog heksagonalnog gustog pakovanja 

kiseonika u olivinu pruža relativno malu slobodnu zapreminu kojom mogu da se 

kreću litijumovi joni (1D kanali duž b-pravca), što vodi ekstremno niskoj jonskoj 

provodljivosti; koeficijent difuzije litijumovog jona u LiFePO4 je reda veličine 10-14 

cm2/s [59]. S druge strane, elektronska provodljivost odigrava se u b-c ravni preko 

Fe-O-Fe povezivanja [60], a počiva na migraciji tzv. malih polarona bilo da su oni 

generisani šupljinama (LiFePO4) ili elektronima (FePO4) [61]. Kako ne postoji 

kontinualna mreža FeO6 oktaedara zajedničke ivice koja bi mogla da doprinese 

boljoj provodljivosti, jer ih razdvajaju polianjoni, LiFePO4 je izuzetno slab 

provodnik elektrona, sa elektronskom provodljivošću reda veličine oko 10-9 S/cm 

na sobnoj temperaturi (poređenja radi, za LiCoO2 ona iznosi ~10-3 S/cm,  a za 

LiMn2O4 ~10-5 S/cm) [62,63]. Jonska provodljivost u kristalu LiFePO4 je niža od 

elektronske za nekoliko redova veličine [60], pa se upravo ona ističe kao 

ograničavajući faktor, budući da su jonska i elektronska provodljivost međusobno 

spregnute [64]. Mešovita elektronsko-jonska provodljivost je, posmatrano na 

nivou rešetke, neophodna za očuvanje ukupne neutralnosti tokom interkalacije 

litijuma. 

 Osim ortofosfata, u novije vreme sve veću pažnju istraživača privlače 

jedinjenja na bazi ortosilikata, opšte formule Li2MSiO4 (M = Mn, Fe, Co). 

Potencijalna prednost ovih jedinjenja leži u mogućnosti interkalacije dva litijuma, 

kada se osim M3+/M2+ aktivira i redoks par M4+/M3+, što bi vodilo povećanju 

kapaciteta i energetske gustine [54]. Svi materijali iz ove grupe grade tetraedarske 

strukture u kojima su katjoni smešteni u okviru 1/2 tetraedarskih šupljina 

neidealne hcp rešetke kiseonika, pri čemu je moguće ostvariti različitu međusobnu 

povezanost tetraedara i njihovu orijentaciju u odnosu na pravac normalan na ravni 

kiseonika, što rezultira bogatim polimorfizmom. Najistaknutiji predstavnik grupe 

je Li2FeSiO4 zbog bolje stabilnosti tokom cikliranja i niske cene gvožđa. 

Interkalacija jednog litijuma proizvodi napon od oko 2.8 V (slika 1.2.1) i daje 

teorijski kapacitet od 166 mAh/g i gustinu energije od 465 Wh/kg [65]. U literaturi 
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su do sada opisana tri polimorfa Li2FeSiO4, i to: Pmn21, P21/n i Pmnb3, dobijena na 

niskim [67], srednjim [68] i visokim temperaturama [69], redom, a dobijane su 

takođe i smeše polimorfa budući da su energije formiranja različitih struktura 

bliske [70]. U Pmn21 strukturi svi tetraedri imaju isto usmerenje, a među sobom su 

povezani samo temenima; LiO4 lanci duž a-pravca prostiru se paralelno lancima 

naizmeničnih FeO4 i SiO4 tetraedara (slika 1.3.3a). Kod P21/n i Pmnb polimorfa 

polovina tetraedara ima suprotnu orijentaciju, pri čemu P21/n sadrži parove 

LiO4/FeO4 i LiO4/LiO4, a Pmnb sekvencu LiO4/FeO4/LiO4 tetraedara zajedničke 

ivice (slika 1.3.3b,c). 

 Međutim, već prilikom prve elektrohemijske karakterizacije Li2FeSiO4 

zapažena je promena napona interkalacije od 3.1 V u prvom ciklusu do 2.8 V u 

drugom i u sledećim ciklusima, što je ukazalo na odigravanje faznog prelaza koji 

vodi do nastanka nove stabilnije strukture [65]. U zavisnosti od početne 

polimorfne strukture zapaženi su i različiti potencijali interkalacije litijuma za 

vreme prvog ciklusa: 2.9 V za Pmnb, 3.0 V za P21/n i 3.1 V za Pmn21 polimorf, zbog 

varijacija u rasporedu, orijentaciji, veličini i distorziji FeO4 tetraedra [71], a ex situ i 

in situ difrakcionim i spektroskopskim merenjima ispitivane su strukturne 

promene za vreme cikliranja sa različitim (a ponekad i suprotnim) izvedenim 

zaključcima [72]. Preovladava mišljenje da strukturne promene uključuju 

katjonsko neuređenje koje podrazumeva nastanak tzv. “antisite” defekta [73,74] (u 

iznosu čak do 50%) u kome litijum i gvožđe međusobno izmenjuju mesta, ali 

postoje i izveštaji o transformaciji u novu inverznu βII Pmn21 fazu [75]. U βII 

strukturi Li+ i Fe2+ zauzimaju različita kristalografska mesta. Međutim, u inverznoj 

βII strukturi (slika 1.3.3d) mesto predviđeno za Fe2+ jon isključivo zauzima Li+, dok 

preostali Li+ dele svoja mesta sa Fe2+ jonima; situacija je analogna odnosu između 

direktnih i inverznih spinela [76]. Stoga, pošto sadrži mesto koje dele Li i Fe, 

inverzna βII faza poseduje svojstvenu neuređenost. 

                                                             
3 Pmn21 Li2FeSiO4 označava se često u literaturi kao βII, P21/n kao γs, a Pmnb kao γII polimorf; ovo 
potiče od izostrukturne veze sa odgovarajućim β i γ polimorfima Li3PO4 [66]. 
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Slika 1.3.3 Polimorfne strukture Li2FeSiO4: (a) βII Pmn21, (b) γs P21/n, (c) γII Pmnb i (d) 

inverzna βII Pmn21; FeO4 (maslinasto zelena), LiO4 (siva), SiO4 (tirkizno plava), (Fe/Li)O4 

(svetlo žuta). 

 U početku se očekivalo da će niža elektronegativnost Si u odnosu na P i 

snižavanje potencijala Fe3+/Fe2+ doprineti boljoj provodljivosti u odnosu na 

LiFePO4 [65]. Međutim, usled međusobne izolovanosti FeO4 tetraedara u Li2FeSiO4 

elektronska provodljivost je još niža i iznosi ~10-14 S/cm [46]. S druge strane, 

koeficijent difuzije litijuma se procenjuje na red veličine 10-14-10-17 cm2/s [77,78]. 

Prema proračunima, transport litijuma u okviru inverzne βII strukture dominantno 

se odvija cik-cak putanjom duž c-pravca sa energijom migracije od 0.9 eV (radi 

poređenja, energija migracije za LiFePO4 iznosi oko 0.6 eV) [75]. 

1.4 Kako unaprediti katodna svojstva? 

Svojstvene provodne karakteristike Li2FeSiO4, kao i LiFePO4, ograničavaju 

njihove radne karakteristike pri velikim strujnim gustinama i predstavljaju glavnu 

prepreku njihovoj širokoj primeni, posebno kada su u pitanju veliki potrošači 

struje poput hibridnih i električnih vozila. Uopšteno govoreći, za ublažavanje 

(a) (b) 

(c) 
(d) 
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nedostataka i poboljšanje elektrodnih svojstava datih materijala u literaturi 

postoje različiti pristupi koje svrstavamo u tri široke kategorije: 

 Sinteza kompozita aktivnog materijala i provodnog aditiva, 

 Smanjivanje veličine čestica i regulacija njihove morfologije, 

 Jonsko dopiranje. 

 Uobičajeni način pripreme elektrode uključuje mešanje aktivnog materijala 

i ugljenika (npr. ugljenično crno) u cilju povećanja provodnosti kompozita. 

Međutim, pokazalo se znatno efikasnije ukoliko se u toku samog postupka sinteze 

aktivnog materijala omogući nastanak ugljenika in situ. To se obično ostvaruje 

dodatkom nekog organskog jedinjenja koje se u odsustvu kiseonika na povišenoj 

temperaturi karbonizuje. Ovako dobijen ugljenik ima višestruko korisnu ulogu: (i) 

povećava elektronsku provodnost kompozita [79], (ii) ograničava kristalni rast 

aktivnog materijala [80] i (iii) kao redukcioni agens sprečava oksidaciju gvožđa i 

nastanak Fe3+ nečistoća [81]. Elektrohemijske osobine nastalog kompozita 

izuzetno zavise od kvaliteta samog ugljenika, od strukture [82], veličine čestica 

[83] i morfologije [84], od njegovog sadržaja u kompozitu [85] i raspodele po 

površini aktivnog materijala [86]. Provodljivost kompozita u kojima su čestice 

LiFePO4 i Li2FeSiO4 prevučene slojem ugljenika uvećana je za nekoliko redova 

veličine u odnosu na čiste materijale i mogu da dostignu 10-3-10-2 S/cm [79,87], pri 

čemu se maksimalne provodljivosti ostvaruju za kompozite sa sp2 hibridizovanim 

ugljenikom (grafit). Što je stepen grafitizacije, tj. udeo grafitne u amorfnoj fazi 

ugljenika, veći, elektronska provodljivost je veća [82]. Prevlačenje aktivnog 

materijala provodnim slojem ugljenika deluje  kao “amortizer” promene zapremine 

tokom cikliranja, a hemijska stabilnost takvog kompozita u odnosu na elektrolit 

takođe je povećana [88]. Međutim, dodatak ugljenika značajno smanjuje energijsku 

gustinu katode zato što je ugljenik elektrohemijski neaktivan, a voluminozan. 

Takođe, prevelika debljina ugljeničnog omotača može da blokira difuziju litijuma 

[89]. Prema tome, količina dodatog ugljenika treba biti optimizovana u cilju 

ostvarivanja najboljih mogućih performansi kompozitne katode. Zavisno od 

kvaliteta ugljenika i njegove distribucije unutar praha optimalan sadržaj ugljenika 

može da varira, ali obično ne prelazi 10 težinskih procenata [90,91]. 
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Različiti izvori ugljenika korišćeni su i ispitivani kako za LiFePO4 [92–95], 

tako i za Li2FeSiO4 [96,97], pri čemu postoji stalna potreba da korišćeni izvor bude 

što jeftiniji, a da pritom daje što veće iskorišćenje aktivnog materijala (uticaj nekih 

od najčešće korišćenih izvora na katodne karakteristike predstavljen je na slici 

1.4.1 za LiFePO4 i slici 1.4.2 za Li2FeSiO4). U tom smislu, celuloza je, kao najraspro-

stranjeniji polimer u prirodi, vrlo pogodna za in situ dobijanje ugljenika, međutim, 

nerastvorljivost celuloze u vodi u velikoj meri otežava njenu primenu. S druge 

strane, metilceluloza (ili metil etar celuloze) je polimer rastvorljiv u vodi sa 

sposobnošću da gelira pri zagrevanju i da se reverzibilno rastvara pri hlađenju 

usled hidrofobnih interakcija između metoksil grupa [98]. Korišćenje 

metilceluloze, ili drugih celuloznih etara, poznato je u literaturi za kontrolu 

strukture tokom pravljenja keramika, kao vezivo u “spin coating-u” [99] ili u 

izlivanju traka (eng. tape casting) [100], kao gelirajuće sredstvo u „gel casting-u“ 

metalnih prahova [101] ili kao sredstvo za učvršćivanje (eng. setting agent) 

prilikom dobijanja poroznog hidroksiapatita [102]. U tehnologiji litijum-jonskih 

baterija, etri celuloze korišćeni su kao čvrsti polimerni elektroliti [103], kao i 

veziva pri pravljenju katoda ili anoda [104]; karbokismetil celuloza korišćena je 

kao izvor ugljenika za dobijanje Li3V2(PO4)3/C kompozita „spray drying“ metodom 

[105] ili LiMnPO4/C hidrotermalno [106]. Primena celuloze ili celuloznih etara za 

dobijanje kompozita LiFePO4/C i Li2FeSiO4/C metodom kratkog odgrevanja u 

celuloznoj matrici jedan je od predmeta istraživanja ove teze. 

Pored ugljeničnih kompozita, sintetišu se često i kompoziti sa drugim 

materijalima, na primer: kompoziti sa prahom metala (Cu ili Ag) [107], prahom 

ZrO2 [108], a posebno mesto zauzima kompozit LiFePO4 i Fe2P [109]. Kompozit 

LiFePO4/Fe2P nastaje karbotermalnom redukcijom LiFePO4 gde se na visokim 

temperaturama, u inertnoj atmosferi, ugljenik oksidiše do CO ili CO2, redukujući 

susedne jone gvožđa i fosfora do Fe2P i/ili Fe3P [109,110]. Na taj način, provodna 

mreža nanofaznog fosfida formirana in situ na granici zrna LiFePO4, značajno 

povećava elektronsku provodljivost kompozita [111]. 
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Slika 1.4.1 Krive punjenja-pražnjenja kompozita LiFePO4/C na sobnoj temperaturi (levo) i 

kapacitet pražnjenja u odnosu na broj ciklusa za različite izvore ugljenika (desno); sadržaj 

ugljenika je 5 tež%, jačina struje 0.1 C [92]. 

 

Slika 1.4.2 Krive punjenja-pražnjenja kompozita Li2FeSiO4 sa ugljenikom iz različitih izvora 

na sobnoj temperaturi [112] (a), i 60°C za čist Li2FeSiO4 [97] (b), Li2FeSiO4/C iz limunske 

kiseline [113] (c) i Li2FeSiO4/C iz smeše etilen glikola i gvožđe(iii)-citrata [97] (d). 

4 mAh/g 

C/5 

C/20 

C/20 
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 Drugi način poboljšanja elektrodnih karakteristika je smanjenje veličine 

čestica interkalarnog materijala. Ulazak litijuma u središte čestice olakšan je za 

čestice sa manjim prečnikom, jer je tada difuzioni put litijuma kraći. Ukoliko su pri 

datoj jačini struje čestice previše velike, središte čestice može ostati neaktivno 

tokom reakcije interkalacije/deinterkalacije, što vodi smanjenju specifičnog 

kapaciteta elektrode. Pokazano je da sa povećanjem prečnika čestice specifični 

kapacitet olivinske katode linearno opada (slika 1.4.3), dok njena otpornost raste 

po skoro kvadratnom zakonu (Rm ∝ dn, n = 1.994, a Rm je otpornost normirana po 

jedinici mase elektrodnog materijala), i to bez obzira na prisustvo (ili odsustvo) 

karbonskog omotača! [114]. Zaključeno je da pozitivni efekti koje ugljenik ima na 

elektrodne karakteristike potiču pre svega od njegove sposobnosti da ograniči rast 

čestica (tj. olakša difuziju jona), dok je efekat povećanja elektronske provodnosti 

samo dopunski efekat. Potvrdu za ovo istraživači su našli i u činjenici da je jonska 

provodljivost za nekoliko redova veličine niža u odnosu na elektronsku [114,115], 

to jest da difuzija jona kao najsporiji korak reakcije interkalacije predstavlja 

ograničavajući faktor u radu elektrode. Pokazano je da nanočestični prah olivina 

(veličina čestica od 20-40 nm) pri jačini struje od 1C može da da i do 98% 

teorijskog kapaciteta [116]. 

 

Slika 1.4.3 Zavisnost specifičnog kapaciteta od srednje veličine čestica praha LiFePO4 u 

kompozitu sa ugljenikom (•) i bez ugljenika (○) [114]. 
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 S druge strane, u praksi dobitak u kapacitetu često nije dovoljan da 

nadomesti neke negativne efekte koje nanočestice donose. Uopšteno gledano, 

nanočestični prahovi imaju malu nasipnu gustinu, a veliku cenu proizvodnje u 

odnosu na mikročestične prahove, što vodi maloj energijskoj gustini, a visokoj ceni 

enegije [117]. Zbog visoko razvijene površine i niže koordinacije atoma na povšini, 

nanočestični materijali tokom cikliranja postaju nestabilni u datom elektrolitu, što 

može negativno da se odrazi na vek baterije [118]. U skladu sa time, procenjuje se 

da je optimalna veličina čestice katodnog materijala od 150-300 nm [119]. Čestice 

olivina bez karbonskog omotača veličine od 100-200 nm ostvaruju i do 92% 

iskorišćenja teorijskog kapaciteta na 1C [120]. Osim veličine čestice, vrlo je bitna 

mikrostruktura i morfologija katodnog praha. S obzirom da se interkalacija i 

deinterkalacija vrši duž specifičnih kristalografskih pravaca, visoka kristaliničnost 

unapređuje katodne karakteristike [121]. Osim toga, pogodno oblikovana čestica 

može da doprinese boljim osobinama praha. Poznato je da, za LiMn2O4 spinelne 

strukture, sferno oblikovana čestica daje najbolje rezultate, usled manje-više 

izotropnog transporta litijuma kroz spinel [122]. Kada su u pitanju strukture sa 

jednodimenzionalnim transportom litijuma, pogodno je da dimenzija kristalita duž 

koje se kreće litijumov jon bude skraćena [123]. To se ostvaruje kada se u samom 

procesu sinteze kristala favorizuje rast određenih kristalnih površi [124]. Za olivin 

je pokazano da monokristalne čestice-pločice, kod kojih je bPnma-osa (a to je pravac 

duž koga se litijum kreće) normalna na površinu pločice, ostvaruju bolje radne 

karakteristike u odnosu na neke druge morfologije [125]. Uočene su različite 

morfologije prahova Li2FeSiO4 i LiFePO4: sfere [77,126], trake [127,128], štapići 

[129,130]. Uopšteno gledano, može se izvući zaključak da su morfologije koje daju 

visok odnos površine i zapremine praha izuzetno poželjne. 

 Katjonsko dopiranje poluprovodnika odavno je vrlo atraktivno, a kada su u 

pitanju LiFePO4 i Li2FeSiO4 katjonska zamena korišćena je u cilju povećanja napona 

i energetske gustine, povećanja stabilnosti, kao i elektronske i jonske provodnosti 

[131,132]. U dosada proučavane dopante LiFePO4 spadaju katjoni supervalentni u 

odnosu na Li+, poput Nb5+ [62], Ti4+ [133], Zr4+ [133], Mg2+ [134], Cr3+ [135], Co2+ 

[136], V5+ [137], Cu2+ [138], itd. Čung i saradnici su pokazali da dopiranje 
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supervalentnim katjonima u niskom procentu povećava elektronsku provodnost 

olivina za osam redova veličine, što je posledica nastanka provodnosti p-tipa za 

fazu bogatu litijumom (LiFePO4), odnosno provodnosti n-tipa za fazu osiromašenu 

litijumom (FePO4) [62]. Međutim, moguće je da ovakvo povećanje elektronske 

provodnosti potiče od nastanka provodnog sloja gvožđe-fosfida, što je 

potkrepljeno zapažanjima na TEM-u [111,139]. Ispitivanja neutronskom i 

rendgenskom difrakcijom otkrila su da se dopirani Zr, Nb, i Cr smeštaju primarno 

na mesto Li, blokirajući litijumski kanal i ometajući na taj način difuziju litijuma 

[140]. Katjonsko dopiranje olivina ostaje do dana današnjeg nerazjašnjena tema i 

barem za sada se čini, posebno kada se uzme u obzir cena pojedinih dopanata, da 

nije tako efektivno kao oblaganje ugljenikom. S druge strane anjonsko dopiranje 

vrlo retko je bilo predmet istraživanja i postoji svega nekoliko radova koji ispituju 

uticaj dopiranja olivina anjonima poput S2- i Cl-[141,142]. 

 Dopiranje fluorom F- privuklo je malo veću pažnju istraživača, jer se još od 

ranije pokazalo korisnim za spinele i slojevite okside [143], a tako izgleda i za 

olivin (slika 1.4.4), mada ne postoji saglasnost u pogledu kristalografskog mesta 

koje zaposedaju joni fluora u kristalnoj rešetki olivina [144–147]. U tom pogledu, 

postoje dva predloga, (i) 3F- jona zamenjuju celu PO43- grupu [144,147] i (ii) 

predlog koji kaže da F- joni mogu zauzimati samo kiseonične pozicije [145,146]. 

Postoje tri neekvivalentne O pozicije (O1, O2 i O3 pozicija) [58], pri čemu teorijska 

izračunavanja koja polaze iz prvih principa ukazuju da su elektronska svojstva, 

napon interkalacije litijuma i elektrohemijska svojstva uopšte vrlo osetljiva na 

mesto koje zauzima fluor u rešetki olivina [148] i da je, u skladu sa time, vrlo važno 

utvrditi najverovatniju poziciju ugradnje fluora. Osim toga, do sada, dopiranje 

fluorom uvek je rađeno u prisustvu in situ formiranog ugljenika, međutim, pošto 

ugljenik može da maskira efekte koji potiču od fluora, u ovoj tezi ispitivan je i uticaj 

fluora na čist LiFePO4, bez ugljenika prisutnog u kompozitu, kako bi razdvojili 

efekte koji potiču od ugljenika od onih koji potiču isključivo od fluora. 
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Slika 1.4.4 Uticaj fluora na elektrohemijske karakteristike LiFePO4/C. Elektrohemijski 

profil LiFePO4/C i fluorom dopiranog LiFePO4/C (a), zavisnost kapaciteta pražnjenja od 

broja ciklusa pri različitim brzinama cikliranja (b) [145]. 

 Kada je u pitanju dopiranje Li2FeSiO4, ispitivana su dopiranja magne-

zijumom [149], hromom [150], vanadijumom [151] i manganom [152], sa vrlo 

sličnim zaključcima kao i u slučaju olivina. Zamena jona gvožđa manganom u 

većem iznosu, tj. formiranje čvrstih rastvora Li2MnxFe1-xSiO4, privlači posebnu 

pažnju. U ovakvoj katodi, mangan ima ulogu da uveća kapacitet (aktivacijom 

redoks para Mn4+/Mn3+), dok gvožđe ima funkciju stabilizatora strukture, koja je za 

čist Li2MnSiO4 izuzetno nestabilna pri cikliranju [152,153]. 

(b) 

(a) 
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 Da bi se dobili materijali unapređenih katodnih svojstava potrebno je 

primeniti gore navedene pristupe (jedan ili više njih), najčešće, u postupku same 

sinteze katodnog praha. Ispitano je puno različitih načina sinteze Li2FeSiO4, kao i 

LiFePO4, koji se mogu podeliti na one koji polaze iz čvrste faze i one koji polaze iz 

rastvora [154]. Sinteza pomoću reakcije u čvrstoj fazi je konvencionalan način 

dobijanja keramika koji podrazumeva višečasovno zagrevanje na višim 

temperaturama, najčešće ponovljeno više puta ili zagrevanje u više međukoraka do 

dostizanja krajnje temperature [155], što pretpostavlja značajan utrošak vremena i 

energije. S obzirom da je valentnost gvožđa u LiFePO4 i Li2FeSiO4 dva i da se Fe2+ 

jon lako i rado oksiduje do Fe3+, termički tretmani se odvijaju u inertnim (argon, 

azot) ili blago redukcionim (argon ili azot sa dodatkom vodonika) atmosferama, na 

temperaturama od 600-800°C za LiFePO4 ili 600-900°C za Li2FeSiO4 u 

vremenskom intervalu od 10-24h. Kod ove metode jako je teško kontrolisati rast 

čestice, čistoću i stehiometriju faza, što je bitno za dobre elektrohemijske 

performanse. Stoga, da bi se postigla bolja izmešanost komponenata i homogenost 

polazne smeše, a isto tako da bi se dostigla dobra kristaliničnost na nižim 

temperaturama (<600°C), da bi se smanjilo vreme termičkog tretiranja, da bi se 

dobili prahovi sitnih čestica velike površine, često se, pre konačnog odgrevanja, 

smeša polaznih komponenata na neki način aktivira4. Tako se došlo do, uslovno 

rečeno, novih metoda sinteze koje nazivamo po samom načinu aktivacije, ili načinu 

dobijanja prekursora koji će se potom zagrevanjem prevesti u LiFePO4 ili 

Li2FeSiO4: mehanohemijski metod podrazumeva mehaničku aktivaciju u 

planetarnom ili vibracionom mlinu [156]; hidrotermalni (ili u širem smislu, 

solvotermalni) metod uključuje hemijsko-fizičke procese koji se dešavaju u 

zatvorenom sistemu uz prisustvo fluida na povišenoj temperaturi i pritisku većem 

od atmosferskog [157]; mikrotalasni metod se zasniva na apsorpciji elektro-

magnetne energije koja dovodi do „samozagrevanja“ uzorka [158]; sol-gel metoda 

se zasniva na formiranju disperzije koloidnih čestica u odgovarajućem rastvaraču, 

ili sola, koji se dalje reakcijom polikondenzacije razvija u čvrstu povezanu mrežu sa 

                                                             
4 Za odvijanje reakcije u čvrstoj fazi potrebno je da se pored termodinamičkog uslova (ΔGreak<0) 
zadovolji i kinetički uslov (dovoljno mala energija aktivacije). Velika energija aktivacije E u jedna-
čini Arenijusa k=Ae-E/RT, kombinovana sa slabim mešanjem komponenata i malim kontaktnim 
površinama može i termodinamički moguću reakciju da napravi realno nemogućom. 
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porama submikronskih dimezija (gel) [159], i koja je vrlo pogodna za sintezu 

jedinjenja od više elemenata, jer su u gel prekursoru komponente izmešane na 

molekulskom nivou; precipitacioni metod uključuje taloženje prekursora iz 

rastvora na odgovarajućoj temperaturi i pH koji se zatim odgrevanjem prevodi u 

kristalni LiFePO4 [160] ili Li2FeSiO4 [161]. Pregled različitih načina sinteze kao i 

uticaj uslova sinteze na katodne karakteristike detaljno su opisani u [162] za 

LiFePO4 i [97] za Li2FeSiO4. 
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2. Cilj rada 

 

 

 

Osnovni zadatak istraživanja ove doktorske disertacije bio je sinteza pra-

hova litijum gvožđe(II)-fosfata (LiFePO4) i litijum gvožđe(II)-silikata (Li2FeSiO4) i 

ispitivanje njihovih strukturnih i elektrohemijskih svojstava. U cilju poboljšanja 

elektrohemijskih svojstava, planirano je da se različitim metodama sinteze ispita 

mogućnost modifikacije prahova putem pravljenja kompozita sa ugljenikom, 

regulacijom veličine zrna ili anjonskim dopiranjem. 

Za dobijanje kompozita Li2FeSiO4/C i LiFePO4/C planirano je korišćenje 

metode stvaranja ugljenika in situ, za vreme kristalizacije samog Li2FeSiO4 ili 

LiFePO4 na povišenoj temperaturi. Kao izvor ugljenika planirano je korišćenje 

široko dostupnih organskih supstanci koje će imati zadatak da omoguće formiranje 

mikropodručja homogene izmešanosti prekursorskih komponenti unutar organske 

matrice, stvarajući tako uslove za kontrolu rasta čestica katodnog materijala već u 

prvim fazama sinteze. Kontrolom vremena odgrevanja planirano je da se rast zrna 

dodatno ograniči. 

Planirano je da se ispita mogućnost anjonskog dopiranja litijum gvožđe(II)-

fosfata (LiFePO4), korišćenjem fluoridnog jona F- kao dopanta, zatim, da se utvrdi 

kristalografska pozicija koju fluor zauzima u kristalnoj rešetki olivina LiFePO4, a 

takođe i da se ispitaju posledice ugradnje fluora na strukturne i elektrohemijske 

parametre LiFePO4. 

Fokus istraživanja usmeren je na određivanje mikrostrukturnih i stru-

kturnih parametara dobijenih prahova, kao i na njihovu analizu u kontekstu 

interkalacije litijuma i uticaja na elektrohemijska svojstva. 
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3. Materijali i metode 

 

 

3.1 Metode sinteze ispitivanih materijala 

Svim metodama sinteze koje su korišćene u ovom radu je zajedničko da se 

sastoje od termičkog tretmana prethodno pripremljenog prekursora. Reakcija 

nastanka LiFePO4 odigrava se na temperaturi od 700°C, a Li2FeSiO4 na temperaturi 

od 750°C, u protočnoj atmosferi argona sa pet zapreminskih procenata vodonika 

(blago redukciona sredina). Termički tretmani rađeni su u horizontalnoj cevnoj 

električnoj peći (Heraeus) sa kontinuranim protokom gasa čistoće 99.999% 

(Messer). 

3.1.1 Sinteza LiFePO4 i fluorom dopiranog LiFePO4(/C)  

 Korišćeni materijali u ovoj sintezi su diamonijum hidrogen fosfat 

((NH4)2HPO4, 99+%, Acros Organics), gvožđe(II) sulfat heptahidrat (FeSO4•7H2O, 

p.a., Sigma-Aldrich), litijum nitrat (LiNO3, 99%, Alfa Aesar), stearinska kiselina 

(CH3(CH2)16COOH, extra pure, Centrohem d.o.o.) i litijum fluorid, LiF, koji je 

dobijen reakcijom supstitucije: 

                     ,       (3.1.1.1) 

iz Li2CO3 (g.r., Chemapol) i HF (min98%, p.a., Merck), ispiran u etanolu (C2H5OH, 

96%, Zorka Pharma Hemija d.o.o.) i sušen na 70°C. 

LiFePO4 je dobijen metodom koprecipitacije tako što je u vodeni rastvor 

LiNO3 i FeSO4•7H2O, uz mešanje, dodat kap po kap vodeni rastvor (NH4)2HPO4 (pri 

čemi je odnos molova Li:Fe:P jednak 1:1:1). Dobijeni talog je osušen, samleven u 

avanu i kalcinisan 3h na 700 °C u protočnoj blago redukcionoj atmosferi Ar + 5 

vol% H2. 
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Fluorom dopirani LiFePO4 dobijen je na sličan način uz izmenu da je umesto 

LiNO3 kao izvora litijuma korišćen LiF kao izvor i litijuma i fluora. U vodeni rastvor 

LiF i FeSO4•7H2O, uz mešanje, dodat kap po kap vodeni rastvor (NH4)2HPO4 (odnos 

molova Li:Fe:P jednak 1:1:1). Dobijeni talog je osušen, samleven u avanu i 

kalcinisan 3h na 700 °C u protočnoj blago redukcionoj atmosferi Ar + 5 vol% H2. 

 Istom metodom sintetisan je i kompozit fluorom dopiranog LiFePO4/C pri 

čemu je LiF korišćen je kao izvor litijuma i fluora, a stearinska kiselina kao izvor 

ugljenika. U rastop stearinske kiseline, na temperaturi od 90 °C, uz snažno 

mešanje, ukapavan je vodeni rastvor LiF i FeSO4•7H2O, a potom i vodeni rastvor 

(NH4)2HPO4 (molarni odnos Li:Fe:P:stearinska kiselina jednak je 1:1:1:1) i pritom 

je došlo do izdvajanja taloga. Po uparavanju vode, smeša je dodatno osušena u 

sušnici, usitnjena u avanu i kalcinisana 3h na 700°C u protočnoj atmosferi Ar 

+5vol% H2. 

3.1.2 Sinteza kompozita LiFePO4/C 

Za sintezu kompozita LiFePO4/C korišćeni su sledeći materijali: litijum 

nitrat (LiNO3, 99%, Alfa Aesar), gvožđe(II) sulfat heptahidrat (FeSO4•7H2O, p.a., 

Sigma-Aldrich), ortofosforna kiselina (H3PO4, p.a. Kemika), kvantitativni filter 

papir (min98% celuloza, veličina pora od 50 nm, Sartorius) i destilovana voda kao 

rastvarač. 

 Kompozit LiFePO4/C dobijen je sledećim postupkom. Nanoporozni kvanti-

tativni filter papir služi kao izvor ugljenika i kao supstrat. Filter papir je natopljen 

koncentrovanim vodenim rastvorom LiNO3, FeSO4•7H2O i H3PO4 (molskog odnosa 

1:1:1) koji se delom smešta i zadržava u porama filter papira. Papir je zatim osušen 

i podvrgnut kratkotrajnom termičkom tretmanu koji se sastoji od naglog 

zagrevanja uzorka do 700°C (uvodjenjem uzoraka u prethodno zagrejanu peć), 

zadržavanja na toj temperaturi 5-10 min i naglog hlađenja do sobne temperature, 

sve u atmosferi Ar + 5vol% H2. 
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3.1.3 Sinteza Li2FeSiO4 

 Za sintezu Li2FeSiO4 korišćeni su sledeće hemikalije: gvožđe(III) nitrat 

nonahidrat (Fe(NO3)3•9H2O, Alfa Aesar, ACS, 98.0-101.0%), litijum karbonat 

(Li2CO3, g.r., Chemapol), amorfni silicijum dioksid (SiO2, >99.8%, CAB-O-SIL®, 

Cabot Co.) i glukoza (D+ anhidrid glukoze, C6H12O6, PHJ III, Zorka Šabac). 

 Li2FeSiO4 dobijen je reakcijom u čvrstom stanju, na taj način što su 

Fe(NO3)3•9H2O, Li2CO3 i SiO2 pomešani u ekvimolarnom odnosu, dispergovani u 

destilovanoj vodi, nakon sušenja izmešani u avanu zajedno sa glukozom (3 tež% u 

odnosu na masu početnih komponenti), presovani i kalcinisani 2h na 750°C u blago 

redukcionoj protočnoj atmosferi gasa Ar + 5%vol H2. Na temperaturi do 400°C 

[163] glukoza se pirolitički razlaže podstičući pritom zadržavanju redukcione 

sredine. Za temperaturu kalcinacije najpre je uzeto 700°C što nije bilo dovoljno za 

formiranje Li2FeSiO4 faze, već je formirana smeša Li2SiO3 i Fe3O4. Međutim, nakon 

dodatne kalcinacije smeše u trajanju od 1h na 750°C u istoj atmosferi dobijen je 

Li2FeSiO4, pa je stoga temperatura od 750°C izabrana kao minimalna temperatura 

potrebna za dobijanje Li2FeSiO4. 

3.1.4 Sinteza kompozita Li2FeSiO4/C 

 Gvožđe(III) nitrat nonahidrat (Fe(NO3)3•9H2O, ACS, 98.0-101.0%, Alfa 

Aesar), litijum karbonat (Li2CO3, g.r., Chemapol), tetraetoksisilan (Si(OC2H5)4, 

99.9%, Alfa Aesar), metilceluloza (MethocelTM, A4C, DP=220, DS=1.8, The Dow 

Chemicals) su korišćeni kao polazni materijali. Za pravljenje alkoholnih rastvora 

korišćen je etanol (C2H5OH, 96%, Zorka Pharma Hemija d.o.o.), a vodenih – 

destilovana voda. 

 Kao najrasprostranjeniji prirodni polimer celuloza je vrlo pogodna za 

dobijanje ugljenika u kompozitima katodnih materijala. Prethodni postupak za 

dobijanje LiFePO4 kratkim odgrevanjem materijala u nanoporoznom celuloznom 

filter papiru pokazao se vrlo obećavajućim, međutim, usled relativno male količine 

zadržanog prekursora u filter papiru nakon sušenja, prinos LiFePO4 je mali, a 

maseni sadržaj ugljenika u kompozitu srazmerno veliki (što se negativno odražava 
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na gravimetrijsku gustinu energije kompozita). Takođe, iako principijelno gledano 

interesantan, nanoporozni kvantitativni filter papir je, razume se, previše skup da 

se koristi kao izvor ugljenika, pa je stoga bilo potrebno pronaći celulozu u nekoj 

drugoj, šire zastupljenoj formi, a da pritom osnovna ideja sinteze bude sačuvana. U 

tom smislu, za sintezu kompozita Li2FeSiO4/C princip brzog odgrevanja materijala 

u celuloznoj matrici je unapređen. Umesto čiste celuloze filter papira, korišćen je 

njen derivat – metilceluloza (slika 3.1.4.1). Metilceluloza (ili metil etar celuloze) je 

polimer vrlo široke primene, koji je rastvoran u vodi, sa osobinom da gelira 

prilikom zagrevanja i da reverzibilno prelazi u tečno stanje i rastvara se prilikom 

hlađenja, usled hidrofobne interakcije između molekula koji sadrže metoksilne 

grupe [98]. Zahvaljujući ovoj izvanrednoj osobini metilceluloze bilo je moguće da 

homogeno izmešamo prekursorske komponente u rastvoru, da ih ravnomerno 

dispergujemo i potom zarobimo unutar metilcelulozne matrice. Osim toga, bilo je 

omogućeno da u potpunosti kontrolišemo sadržaj ugljenika u kompozitu 

regulacijom koncentracije metilceluloze u početnom rastvoru. 

 

Slika 3.1.4.1. Strukturna formula metilceluloze. 

 Na taj način, jednom vrstom sol-gel metode, sintetisani su kompoziti 

Li2FeSiO4/C sa različitim sadržajem ugljenika. Kao prvi korak u proceduri, prah 

Metocela dispergovan je u maloj zapremini vrele vode prema uputstvima u 

priručniku koji ide uz ovaj proizvod [164]. Vodeni rastvor Fe(NO3)3•9H2O i Li2CO3 i 

etanolski rastvor Si(OC2H5)4 (tetraetil ortosilikat, skr. TEOS) sa stehiometrijskom 

količinom rastvoraka rashlađeni su do 5°C, a zatim dodati u pripremljenu 

disperziju metilceluloze pod mešanjem. Kada disperzija dostigne temperaturu 

kada metilceluloza postaje rastvorna, prah počinje da hidratiše, a viskoznost smeše 
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se smanjuje. Nakon potpunog rastvaranja metilceluloze, smeša se zagreje do 60°C 

pod konstantnim mešanjem dok se ne formira vlažan gel usled umrežavanja 

polimera. Ovako formiranje gela omogućuje ravnomerno mešanje reaktanata na 

nanometarskoj skali, kao i kontrolu kristalnog rasta od samog početka sinteze. 

Dobijeni gel je zatim sušen na 60°C da bi se sav TEOS preveo u SiO2 putem 

hidrolize i reakcije polikondenzacije [159]. Nakon sušenja prekursor je usitnjen u 

avanu i unet u prethodno zagrejanu peć na 750°C zadržavan 10 min u atmosferi Ar 

+ 5vol% H2 i naknadno naglo hlađen do sobne temperature. Kompoziti sa 

različitim sadržajem ugljenika sintetisani su dodavanjem 0.186, 0.320, 0.480 g 

metilceluloze prema 0.0025 mola Fe(NO3)3•9H2O. 

 

3.2 Eksperimentalne tehnike korišćene za analizu ispitivanih materijala 

3.2.1 Difrakcija x-zraka 

 Difrakcija rendgenskog zračenja na prahu (XRPD od eng. x-ray powder 

diffraction) korišćena je za faznu i strukturnu analizu dobijenih prahova. Merenja 

su vršena na difraktometru Philips PW 1050 korišćenjem Cu-Kα1,2 (sa Ni filtrom za 

prigušivanje Cu-Kβ) zračenja u opsegu 2θ od 10-70°, korakom od 0.02° i 

ekspozicijom od 3s kada je rađena samo fazna analiza i u opsegu 2θ od 10-120°, 

korakom od 0.02° i ekspozicijom od 10s kada je rađeno utačnjavanje strukture. 

Utačnjavanje strukture rađeno je Ritveldovom metodom punog profila [165] 

korišćenjem programa Koalariet koji je zasnovan na tzv. fundamentalnom 

parametarskom pristupu [166]. U okviru ove metode fitujući teorijski profil 

difrakcionog maksimuma je komponovan pomoću Cu-Kα emisionog profila, 

geometrijskih karakteristika difraktometra i mikrostrukturnih varijabilnih 

parametara (veličina kristalita, defekti, mikronaprezanje).  Ovo je ostvareno putem 

modernog algoritma zasnovanog na metodu numeričke integracije korišćenjem 

Voigt-ove konvolucione funkcije za spajanje različitih distribucionih funkcija 

(Gausijana i Lorencijana). Zbog svega ovoga ovaj program je veoma pogodan za 

analizu uzoraka značajnih mikrostrukturnih parametara. 
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3.2.2 Termogravimetrija 

Termogravimetrijska analiza (TGA) je korišćena za određivanje sadržaja 

ugljenika u dobijenim kompozitnim prahovima. Maseni udeo ugljenika u prahu 

može se proceniti zagrevanjem uzorka u prisustvu kiseonika na temperaturi većoj 

od 500°C [167] pri čemu se ugljenik oksiduje izdvajajući se kao gas CO2 

        ,         (3.2.2.1) 

dok simultano teče reakcija oksidacije gvožđa Fe2+ do Fe3+ u LiFePO4, odnosno u 

Li2FeSiO4, 

                                  ,     (3.2.2.2) 

           
 

 
                 .      (3.2.2.3) 

Maseni udeo ugljenika u ukupnoj masi praha na početku merenja (mc/mp) računa 

se tada na osnovu odnosa mase praha na kraju i na početku merenja (mk/mp) kao 

                         ,      (3.2.2.4) 

za LiFePO4 ili 

                        ,       (3.2.2.5) 

za Li2FeSiO4. 

Odgrevanje uzorka vršeno je u vazduhu u posudi od alumine, a mase praha pre i 

posle odgrevanja merene su na analitičkoj vagi. 

3.2.3 Merenje raspodele veličine čestica 

Merenje raspodele veličine čestica (PSA, eng. particle size analysis) rađeno 

je metodom difrakcije laserskog zračenja [168,169] na uređaju Mastersizer 2000 

(Malvern Instruments Ltd.). Pre merenja izvršeno je suvo deaglomerisanje prahova 

u ultrazvučnoj kadi (40 Hz, 50 W) u trajanju od 30 min. 
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3.2.4 Elektronska mikroskopija 

Morfologija čestica sintetisanih prahova ispitana je skenirajućom 

elektronskom mikroskopijom (SEM). Merenja su rađena na mikroskopu TESCAN 

MIRA3 XMU na 20 kV, osim uzorka kompozita fluorom dopiranog LiFePO4/C koji je 

ispitan na Supra 35 VP mikroskopu (Carl Zeiss). Detaljniji prikaz čestica praha 

dobijen je korišćenjem transmisionog elektronskog mikroskopa (TEM) JEOL JEM 

2000 FX pri naponu od 200 kV. 

3.2.5 Nuklearna gama rezonanca 

Nuklearna gama rezonanca (NGR, ili mesbauerova spektroskopija) 57Fe 

korišćena je za ispitivanje valentnog stanja gvožđa, kao i kristalnog okruženja u 

kome se jon gvožđa nalazi. 57Fe NGR spektri snimljeni su na sobnoj temperaturi u 

transmisionoj geometriji pri konstantnom ubrzanju korišćenjem 57Co(Rh) radio-

aktivnog izvora. 

Princip rada mesbauerovog spektrometra 57Fe, kao i njegovi osnovni delovi 

predstavljeni su na slici 3.2.5.1. Raspadom 57Co nastaje 57Fe u pobudjenom 

nuklearnom stanju koji zatim prelazi u osnovno stanje emitujući γ-kvant [170]. 

Uzorak, koji ima ulogu apsorbera, je nepokretan i nalazi se u kolimisanom snopu γ-

zraka. Da bi došlo do rezonatne apsorpcije, uzorak mora da sadrži jezgro 57Fe u 

osnovnom stanju (prirodna zastupljenost izotopa 57Fe je 2.2%), zatim ne sme doći 

do uzmaka jezgra prilikom apsorpcije (kao ni prilikom emisije, što je zadovoljeno u 

čvrstom stanju, a pogotovu na niskoj temperaturi, budući da su atomi fiksirani u 

čvorovima rešetke), i treće, emitujuće i apsorbujuće jezgro treba da poseduju 

identično hemijsko okruženje. Treći uslov biva zadovoljen na taj način što se 

frekvenca upadnog zračenja menja pomeranjem izvora, usled Doplerovog efekta; 

izvor γ-zraka postavljen je na elektromehanički transduktor brzine koji omogućuje 

izvoru da se kreće u kontrolisanom režimu, najčešće sa konstantnim ubrzanjem, tj. 

sa linearnom promenom brzine Vx, kako bi ostvario uslove za rezonantnu emisiju-

apsorpciju. Intenzitet propuštenog zračenja predstavljen je stoga u mesbauerovom 

spektru u zavisnosti od brzine transduktora izraženoj u mm/s, budući da su efekti 

hemijskog okruženja na nuklearne nivoe 57Fe vrlo mali. Ova tzv. hiperfina 
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interakcija između jezgra i njegove okoline uključuje električnu monopolnu 

interakciju koja rezultuje pomeranjem linija na mesbauerovom spektru (tzv. 

hemijski ili izomerni pomeraj), magnetnu dipolnu interakciju i električnu 

kvadrupolnu interakciju koje rezultuju odgovarajućim cepanjem linija (tzv. 

magnetnim i kvadrupolnim cepanjem) [170]. 

 

Slika 3.2.5.1 Šematski prikaz korišćenog mesbauerovog spektrometra; osnovni delovi i 

princip rada [171]. 

Kalibracija brzine transduktora urađena je uz pomoć lasera. Spektri su 

fitovani korišćenjem softvera WinNormos-Site [172]. Kalibracija vrednosti 

izomernog pomaka δ izvršena je korišćenjem spektra α-Fe kao standarda. 

3.2.6 Merenje specifične električne provodljivosti 

 Za potrebe merenja specifične električne provodljivosti prahova 

pripremljene su tablete prečnika od 1 cm i debljine 0.12 cm presovanjem pod 

silom od 3 t, pri čemu je na obe strane tablete nanesena srebrna pasta. 

Uravnoteženjem mosta Wayne Kerr Universal Bridge na 1 kHz na sobnoj 

temperaturi izmerena je otpornost tableta R, na osnovu koje je zatim određivana 

specifična provodljivost k prema jednačini, 

         ,         (3.2.6.1)  

Transduktor 

K
al

ib
ra

to
r 

b
rz

in
e 

sa
 

la
se

ro
m

 

Jedinica za 

upravljanje 

transduktorom 

Izvor Uzorak 
Detektor 

(proporcionalni brojač) 

Generator 

funkcije za 

transduktor 

Modul za 

prikupljanje 

podataka 

Pojačavač 

P
C

 

57Co 

57Fe 57Fe 

zahvat 

elektrona 

e 

g 
14.4 keV 

e 

g 

Vx 



38 
 

gde je l debljina tablete, a S površina poprečnog preseka. 

3.2.7 Galvanostatski testovi 

Galvanostatskim punjenjem i pražnjenjem dobijeni prahovi testirani su kao 

katode u litijum-jonskoj ćeliji. Za sve uzorke (osim za kompozit Li2FeSiO4/C) 

korišćena je dvoelektrodna ćelija ispunjena argonom sa radnom elektrodom od 

sintetisanog aktivnog materijala, ugljeničnog crnog (carbon black, C, PBX51, Cabot 

Co.) i PVdF-a (poliviniliden fluorid, (CH2CF2)n, Mw ~275,000, Sigma-Aldrich) 

rastvorenog u 1-metil-2-pirolidonu (C5H9NO, 99%, Sigma-Aldrich) pomešanih u 

ogovarajućem masenom odnosu (tabela 3.2.7.1) i nanesenih u vidu paste na 

platinsku foliju; tako napravljene elektrode sušene su 24h u vakuumu na 120°C 

radi odstranjivanja 1-metil-2-pirolidona. Kao kontra-elektroda služio je metalni 

litijum. Jednomolarni rastvor litijum perhlorata (LiClO4, p.a. Chemmetall GmbH) u 

propilen karbonatu (C4H6O3, p.a., Honeywell) korišćen je kao elektrolit. Uzorci su 

testirani na ciklatoru sopstvene izrade na sobnoj temperaturi različitim brzinama 

punjenja, odnosno pražnjenja, u naponskom opsegu od 2.3-4.1 V za olivin LiFePO4 i 

1.5-4 V za silikat Li2FeSiO4. 

Tabela 3.2.7.1 Maseni udeo aktivnog materijala (ma), ugljeničnog crnog (mcb) i 

PVdF-a (mPVdF) na radnoj elektrodi u uzorcima koji su testirani. 

Uzorak ma (tež%) mcb (tež%) mPVdF (tež%) 

Li2FeSiO4 70 20 10 

LiFePO4 i F-LiFePO4* 50 40 10 

F-LiFePO4/C 75 15 10 

LiFePO4/C 85 5 10 

Li2FeSiO4/C 75 15 10 

*Oznaka F odnosi se na materijal dopiran fluorom. 

Uzorci kompozita Li2FeSiO4/C ciklirani su na VMP3 potenciostatu/galva-

nostatu na 55 °C različitim brzinama u naponskom opsegu od 2-4 V. Korišćena je 

dvoelektrodna ćelija koja se sastoji od radne elektrode i kontraelektrode od 

metalnog litijuma razdvojene Celgard separatorom i vakumirane u tripleks foliji 
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(eng. coffee bag foil).  Kao radna elektroda korišćena je Al folija na koju je nanesena 

pasta od sintetisanog materijala, ugljeničnog crnog i PVdF-a u 1-metil-2-pirolidonu 

(maseni odnos u tabeli 3.2.7.1). 1M rastvor litijum heksafluorofosfata LiPF6 u smeši 

etilen karbonata i dimetil karbonata (EC/DMC u masenom odnosu 1:1) služio je 

kao elektrolit (LP30 Merck).  
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4. Rezultati i diskusija 

 

4.1 Morfološka, strukturna i elektrohemijska svojstva LiFePO4 i fluorom 

dopiranog LiFePO4 i kompozitnog LiFePO4/C 

 Koprecipitacijom iz vodenog rastvora i naknadnim odgrevanjem sintetisani 

su prahovi čistog LiFePO4 i LiFePO4 dopiranog fluorom. Dodatno, koprecipitacijom 

u rastopu stearinske kiseline sintetisan je kompozit fluorom dopiranog LiFePO4/C; 

sadržaj ugljenika u kompozitu određen je termogravimetrijski na 5 tež%. Izgled 

prahova dobijen skenirajućom elektronskom mikroskopijom predstavljen je na 

slici 4.1.1. Možemo razlikovati dve morfologije, jednu koja odgovara kompozitu sa 

ugljenikom (slika 4.1.1c) i drugu za prahove bez ugljenika (slika 4.1.1a,b). 

Morfologija kompozita fluorom dopiranog olivina i ugljenika vrlo je slična 

morfologiji kompozita čistog olivina sa ugljenikom dobijenim istom metodom 

sinteze [160]. Prema tome, može se zaključiti da za razliku od in situ formiranog 

ugljenika, fluor nema bitnijeg uticaja na morfologiju praha. Potvrdu za ovakav 

zaključak nalazimo i u rezultatima PSA analize: raspodela čestica po veličini 

merena je metodom difrakcije laserskih zraka i predstavljena na slici 4.1.2. Srednja 

veličina čestica za uzorak kompozita niža je u odnosu na uzorke bez ugljenika, 

mada je i širina raspodele5 nešto veća i iznosi 1.2 za kompozit u odnosu na 1.02 za 

fluorom dopirani olivin i 1.08 za čist olivin. Srednja veličina čestica za uzorke bez 

ugljenika malo se razlikuje. 

 Za detaljniju analizu mikrostrukture kompozita dopiranog fluorom 

korišćena je transmisiona elektronska mikriskopija (slika 4.1.3). Značajna 

aglomeracija čestica vidljiva je na slici 4.1.3a, međutim, teško je proceniti veličinu 

primarnih čestica, jer granice zrna nisu jasno izražene. Uvećanjem na visoko 

rezolucionom mikroskopu, na ivici čestice može se razlikovati sloj amorfnog 

ugljenika debljine nekoliko nanometara u odnosu na kristalne ravni (121) 

ortorombičnog LiFePO4 (slika 4.1.b). 

                                                             
5 Širina raspodele (ili span na engleskom) definisana je kao [169]: span = (d(0.9)-d(0.1))/d(0.5). 



41 
 

   

        

Slika 4.1.1 SEM mikrografije za uzorak LiFePO4 (a), fluorom dopiran LiFePO4 (b) i 

kompozit fluorom dopiranog LiFePO4/C (c). 

 

Slika 4.1.2 Raspodela čestica sintetisanih uzoraka po veličini na logaritamskoj skali. 

a b 

c 
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Slika 4.1.3 TEM fotografija kompozitnog praha fluorom dopiranog LiFePO4/C (a); kristalne 

čestice LiFePO4 obložene su nanoslojem amorfnog ugljenika (b). 

 Difrakcija X-zraka na prahu korišćena je za identifikaciju faza i strukturnu 

analizu. Sva tri uzorka kristalisala su u formi olivina; u uzorku kompozita sa 

ugljenikom detektovane su primese γ-Li3PO4 i Fe2P2O7 u iznosu do 3 tž%; nema 

dokaza o postojanju kristalnog ugljenika, pa se može smatrati da ugljenik 

doprinosi jedino obliku pozadine; u uzorcima bez ugljenika nečistoće nisu 

detektovane. Struktura dobijenih prahova utačnjena je (slika 4.1.4,5,6) u 

ortorombičnoj Pnma prostornoj grupi (#62) sa kristalografskim pozicijama: 

pozicija 4a [0,0,0] sa lokalnom simetrijom    za Li+; Fe2+ i P5+ joni okupiraju dve 

a 

b 
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različite kristalografske 4c pozicije [x,0.25,z] sa lokalnom simetrijom m; O2- joni 

okupiraju tri različite kristalografske pozicije i to dodatne dve 4c [x,0.25,z] pozicije 

sa lokalnom simetrijm m i jednu opštu 8d poziciju [x,y,z] sa lokalnom simetrijom 1. 

 Rezultati utačnjavanja (tabela 4.1.1) ukazuju na smanjenje parametara 

rešetke kao i zapremine elementarne ćelije uzorka fluorom dopiranog LiFePO4 u 

odnosu na čist LiFePO4. Smanjenje zapremine jedinične ćelije zapaženo je i u 

uzorku kompozita fluorom dopiranog LiFePO4/C kada se poredi sa kompozitom 

LiFePO4/C dobijenim istom metodom sinteze [160], što je snažna indikacija 

ugradnje F- jona u rešetku olivina, budući da je jonski radijus fluora manji u odnosu 

na kiseonik (rVI(F-) = 1.33 Å u odnosu na rVI(O2-) = 1.40 Å [173]). Logično je i 

prirodno pretpostaviti da fluor zamenjuje jedan od kiseonikovih jona, radije nego 

celu (PO4)3- kako se navodi u [144,147]6. Prilikom supstitucije kiseonika fluorom, 

radi očuvanja elektroneutralnosti rešetke, pretpostavlja se da se formiraju 

litijumske vakancije, te se stoga nagrađuje Li1-xFePO4-xFx. Postoje tri neekvi-

valentna O mesta, O1, O2 i O3(dva puta) mesto, u okviru LiFePO4 rešetke. Tokom 

procedure utačnjavanja fluoru je dozvoljeno da slobodno zauzme bilo koje od ova 

tri mesta. Najbolje utačnjavanje je postignuto sa fluorom na O2 mestu u iznosu od 

oko 2 atom% (tabela 4.1.1), pri čemu je ukupna zaposednutost te pozicije 

ograničena na jedinicu. 

 Ovakav rezultat potvrđen je teorijskim proračunima koji polaze iz prvih 

principa, da je zamena fluora na mestu O2 energetski povoljnije rešenje u odnosu 

na zamenu na O1 ili O3 mestu [175]. Ovi proračuni, koji su rađeni u okviru jedne 

ortorombične jedinične ćelije koja sadrži četiri formulske jedinice LiFePO4 gde je 

jedan kiseonik zamenjivan fluorom (LiFePO3.75F0.25), takođe ukazuju na smanjenje 

neprovodne zone, odnosno porast provodljivosti, u odnosu na čist LiFePO4. Iako je 

koncetracija fluora u sintetisanom uzorku znatno niža nego u teorijskim 

proračunima i odgovara LiFePO3.98F0.02, specifična električna provodljivosti uzorka 

olivina dopiranog fluorom eksperimentalno je izmerena na 2.3 * 10-6 Scm-1, u 

                                                             
6 Vrlo visoka energija formiranja defekta VPO4

3+ [174] samo potvrđuje da je supstitucija PO4
3- grupe 

sa 3F- vrlo malo verovatna. 
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odnosu na 4.6 * 10-7 Scm-1 koja je izmerena za čist LiFePO4, što će reći da je fluor 

dopiran u ovako niskoj koncetraciji povećao provodljivost za oko pola reda veličine 

(5 puta). 

 Utačnjene vrednosti koncentracije dopanta za uzorke dopirane fluorom 

poklapaju se u granicama greške metode sa koncentracijom fluora dobijenom 

hemijskom elementnom analizom (atomska emisiona spektroskopiju u induktivno 

spregnutoj plazmi, eng. ICP-AES, zajedno sa jon selektivnom elektrodom) koja daje: 

molski odnos Li : Fe : P : F = 0.98 : 1 : 1 : 0.02. Početna koncetracija fluora u 

prekursoru znatno je veća (molski odnos Fe : F = 1 : 1) u odnosu na njegovu konce-

traciju u finalnom prahu, što ukazuje da fluor lako sublimira u otvorenom sistemu. 

 Utačnjavanje ukazuje na povećanu gustinu elektrona na mestu litijuma kao 

rezultat formiranja tzv. Fe-Li “antisite” defekta, tj. međusobne izmene litijuma na 

mestu M1 i gvožđa na mestu M2, koji je svojstven ovom sistemu [176]. Pošto je 

litijum “slabo vidljiv” za XRD zbog niskog atomskog faktora rasejanja X-zraka, 

teško je utvrditi da li osim pomenutog defekta postoje i dodatne vakancije na 

mestu litijuma kao rezultat dopiranja fluorom. Dodatni podaci dobijeni utačnja-

vanjem dati su u tabelama 4.1.2 i 4.1.3 i uključuju fiksne i utačnjene frakcione 

atomske koordinate, dužine veza između centralnog atoma i kiseonika u okviru 

koordinacionog poliedra kao i distorziju koordinacionih poliedara. Fiksne i 

utačnjene frakcione atomske koordinate (tabela 4.1.2) korišćene su za 

izračunavanje dužine veza i uglova između njih, kao i za određivanje 

koordinacionih poliedara (tabela 4.1.3). Dužine veza di između centralnog atoma i 

kiseonika u okviru koordinacionih poliedara korišćene su za izračunavanje 

distorzije poliedara prema formuli: 

  
 

  
  

     

  
  

  
   ,        (4.1.1) 

gde je cn koordinacioni broj, a d  srednja duz ina veze. Smanjenje koncentracije 

“antisite” defekta, povećan rast kristalita (tabela 4.1.1), kao i smanjene vrednosti 

distorzije PO4 i LiO6 poliedara (za F-LiFePO4 u odnosu na čist LiFePO4, tabela 4.1.3) 

ukazuju na stabilizaciju rešetke pod uticajem fluora. 
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Slika 4.1.4 Grafički prikaz rezultata Ritveldovog utačnjavanja strukture uzorka LiFePO4. Tačkama (○) su prikazane eksperimentalne vrednosti, 

a punom linijom računate; na dnu je prikazana razlika između eksperimentalnog i izračunatog profila, a vertikalnim crticama označene su 

moguće pozicije Bragovih maksimuma. Glavni difrakcioni maksimumi označeni su Milerovim indeksima. 
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Slika 4.1.5 Grafički prikaz rezultata Ritveldovog utačnjavanja strukture uzorka fluorom dopiranog LiFePO4 (F-LiFePO4). Tačkama (○) su 

prikazane eksperimentalne vrednosti, a punom linijom računate; na dnu je prikazana razlika između eksperimentalnog i izračunatog profila, a 

vertikalnim crticama označene su moguće pozicije Bragovih maksimuma. Glavni difrakcioni maksimumi označeni su Milerovim indeksima. 
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Slika 4.1.6 Grafički prikaz rezultata Ritveldovog utačnjavanja strukture uzorka kompozita fluorom dopiranog LiFePO4/C (F-LiFePO4/C). 

Tačkama (○) su prikazane eksperimentalne vrednosti, a punom linijom računate; na dnu je prikazana razlika između eksperimentalnog i 

izračunatog profila, a vertikalnim crticama označene su moguće pozicije Bragovih maksimuma. Glavni difrakcioni maksimumi su indeksirani. 
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Tabela 4.1.1 Glavni rezultati Ritveldovog utačnjavanja. 

Parametri rešetke (Å) 

LiFePO4 

 

a = 10.3342(3) 

b =  6.0076(2) 

c = 4.6942(2) 

F-LiFePO4 

 

a = 10.3324(4) 

b = 6.0074(2) 

c = 4.6926(2) 

LiFePO4/C [160] 

 

a = 10.3279(3) 

b =  6.0096(2) 

c = 4.6994(1) 

F-LiFePO4/C  

 

a = 10.3288(5) 

b =  6.0065(3) 

c = 4.6934(3) 

Zapremina jedinične ćelije (Å3) V = 291.44(2) V = 291.27(2) V = 291.68(9) V = 291.18(2) 

Srednja veličina kristalita (nm) 128(5) 141(7) 75(4) 85(9) 

Mikronaprezanje 0.00(1) 0.08(1) 0.00(1) 0.00(1) 

Udeo Fe na mestu Li 0.037(3) 0.014(3) 0.019(5) 0.017(7) 

Udeo F na mestu O2 - 0.02(1) - 0.03(1) 

R faktor (%) Rwp  = 1.4 Rwp  = 1.3 Rwp  = 3.76 Rwp  = 1.74 

 

Tabela 4.1.2 Fiksne i utačnjene atomske koordinate. 

Frakcione 

koordinate 

F-LiFePO4/C B 

(Å2) 

F-LiFePO4 B 

(Å2) 

LiFePO4 B 

(Å2) x y z x y z x y z 

Li (4a) 0 0 0 2.7 0 0 0 2.5 0 0 0 2.5 

Fe (4c) 0.2820(2) 0.25 0.9774(8)   1.4 0.2822(2) 0.25 0.9733(6) 0.5 0.2823(2) 0.25 0.9734(5) 0.5 

P (4c) 0.0941(5) 0.25 0.4138(9) 0.4 0.0961(4) 0.25 0.4146(9) 0.4 0.0952(4) 0.25 0.4195(9) 0.4 

O(1) (4c) 0.1059(10) 0.25 0.7423(11) 2.1 0.0976(9) 0.25 0.7412(16) 2.1 0.0987(9) 0.25 0.7445(15) 2.1 

O(2) (4c) 0.4596(11) 0.25 0.2096(11) 2.1 0.4514(13) 0.25 0.2101(12) 2.1 0.4530(12) 0.25 0.2176(12) 2.1 

O(3) (8d) 0.1690(9) 0.0380(10) 0.2822(10) 2.1 0.1660(8) 0.0434(12) 0.2794(9) 2.1 0.1654(7) 0.0453(10) 0.2796(10) 2.1 
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Tabela 4.1.3 Dužine veza i distorzije poliedara. 

M – O veza     LiFePO4 F-LiFePO4 F-LiFePO4/C 

Fe – O(1) 2.1807 2.1963 2.1277 

Fe – O(2) 2.1041 2.0717 2.1341 

Fe – O(3)x2 2.2448 2.2458 2.2424 

Fe – O(3)'x2 2.0655 2.0547 2.0220 

(Fe – O)sred 2.1509 2.1448 2.1318 

D(FeO6) 1.3 × 10-3 1.6 × 10-3 1.8 × 10-3 

Li – O(1)x2 2.1758 2.1789 2.2166 

Li – O(2)x2 2.0612 2.0877 2.0704 

Li – O(3)x2 2.1722 2.1746 2.2034 

(Li – O)sred 2.1364 2.1471 2.1635 

D(LiO6) 6.2 × 10-4 3.8 × 10-4 9.3 × 10-4 

P – O(1) 1.5262 1.5328 1.5466 

P – O(2) 1.6040 1.6055 1.5044 

P – O(3)x2 1.5713 1.5696 1.6130 

(P – O)sred 1.5682 1.5694 1.5692 

D(PO4) 3.1 × 10-4 2.7 × 10-4 8.7 × 10-4 
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NGR (mesbauerovom) spektroskopijom merene su hiperfine interakcije 

jezgra 57Fe sa okolnim elektronskim naelektrisanjem koje mogu dati uvid u lokalno 

uređenje, preferentnu zaposednutost mesta, oksidaciono stanje i prirodu hemijske 

veze atoma gvožđa. Mesbauerovi spektri olivina dopiranog fluorom i čistog olivina 

dati su na slici 4.1.5., sastoje se od dva podspektra: dva kvadrupolna dubleta 

(označena kao A i B, i A i C, za čist i olivin dopiran fluorom, redom), i pokazuju 

očiglednu sličnost. Ne postoji indikacija prisustva nečistoća koje sadrže gvožđe. 

Fitovani parametri hiperfine interakcije (tabela 4.1.4) za oba uzorka ukazuju da se 

svi joni 57Fe nalaze u oksidacionom stanju +2 u visokom spinskom stanju (S=2). U 

oba uzorka, dominantni kvadrupolni dublet A potiče od jona gvožđa pozicioniranih 

na jedinstvenom M2 mestu u dobro uređenoj LiFePO4 fazi (uske linije), a njegovi 

mesbauerovi parametri su u dobroj saglasnosti sa ranijim merenjima [141, 

158,159]. 

Asignacija manjih dubleta uradjena je na sledeći način. U uzorku čistog 

LiFePO4 hiperfini parametri dubleta B slažu se udobroj meri sa parametrima Fe 

jona na M1 mestu litijuma [177,179], mada velika širina linije ukazuje na visok 

stepen neuređenja lokalnog okruženja tog mesta. Takođe, relativna zastupljenost 

ovog dubleta u ukupnom spektru (tabela 4.1.4) u saglasnosti je sa XRD 

zapažanjima od 3.7(3)% atoma Fe na mestu litijuma M1. 

 Spektar olivina dopiranog fluorom sadrži dva dubleta, A i C, skoro jednakog 

izomernog pomaka i blago pomerenog kvadrupolnog cepanja. Uočeni izomerni 

pomak oba dubleta odgovara publikovanim vrednostima za Fe2+ jon u 

oktaedarskoj koordinaciji sa kiseonikom [170]. Fero jon na M2 poziciji trebao bi da 

da jedan dublet, međutim, razdvajanje dubleta pripisuje se tzv. efektu drugog 

najbližeg suseda ili NNN efektu (od eng. next-nearest-neighbor effect), poznatom i 

opisanom u literaturi [177,180]. Naime, u prirodnom trifilitu olivinske strukture 

supstitucija različitih katjona na M2 mestu proizvodi varijacije u lokalnom 

okruženju drugog najbližeg suseda, odnosno različite gradijente električnog polja u 

sledećem M2 mestu (prvi najbliži sused Fe u olivinu je O,  a prvo sledeće Fe je drugi 

najbliži sused). Na taj način se u mesbauerovom spektru formira više dubleta 

bliskog izomernog pomaka, ali različitog kvadrupolnog cepanja [177]. U slučaju 
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dopiranja fluorom, ako uzmemo da se supstitucija, prema podacima XRD-a, vrši 

isključivo na O2 mestu koje je zajedničko za dva LiO6 oktaedra, jedan PO4 tetraedar 

i jedan FeO6 oktaedar, važi da je brojni udeo oktaedara FeO5F jednak brojnom 

udelu atoma F (0.02), dok udeo oktaedara bez fluora FeO6 odgovara udelu O na O2 

mestu (0.98). Pošto u olivinskoj strukturi svaki M2 oktaedar deli temena sa četiri 

susedna M2 oktaedra (slika 4.1.6), mogu postojati pet različitih NNN konfiguracija 

za Fe na M2 mestu u zavisnosti da li je broj okolnih FeO5F oktaedara jednak 

n=0,1,2,3,4. Učestalost svake od ovih konfiguracija može se lako izračunati pod 

pretpostavkom slučajne raspodele F po O2 mestima korišćenjem Bernulijevog (ili 

binomnog) zakona raspodele: 

      
 
 
       ,        (4.1.2) 

pri čemu je p = 0.02, a q = 1 – p = 0.98. Učestalost konfiguracije u kojoj je n = O 

(nema fluora među susednim oktaedrima) iznosi 0.984 = 0.92 i predstavlja 

učestalost gvožđa kome su četiri susedna oktaedra gvožđa isključivo kiseonična 

(FeO6); a 0.92 * 0.98 = 0.90 predstavlja učestalost gvožđa koji nema fluora ni u 

svom, ni u susednim oktaedrima gvožđa. Prema ovom računu, sve druge konfi-

guracije, koje uključuju postojanje barem jednog fluora u centralnom ili u 

susednim oktaedrima, imaju dakle verovatnoću od 0.10 što je u dobroj saglasnosti 

sa površinskim udelom spektra C u ukupnom spektru (tabela 4.1.4) i dodatna 

potvrda da F preferentno okupira O2 poziciju. 



52 
 

 

 

Slika 4.1.5 NGR spektri 57Fe u uzorku LiFePO4 (a) i fluorom dopiranom LiFePO4 (b) na 

sobnoj temperaturi. Eksperimentalne tačke su prikazane kružićima, dok su teorijske krive 

prikazane punom linijom crvene boje. Iznad su prikazane teorijske krive podspektara: 

plava – dublet A, ljubičasta – dublet B, zelena – dublet C. Crvena linija u donjem delu 

predstavlja razliku između eksperimentalne i teorijske krive. 

a 

b 
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Tabela 4.1.4 Parametri NGR spektra LiFePO4 i fluorom dopiranog LiFePO4 na sobnoj 

temperaturi: A – udeo u ukupnoj površini spektra, Γ – širina na polovini visine pika, δ – 

izomerni pomak (u odnosu na α-Fe), Δ – kvadrupolno cepanje. 

Uzorak Dublet Г 

(mms-1) 

δ 

(mms-1) 

Δ 

(mms-1) 

A 

(%) 

Atom Mesto 

LiFePO4 

 

A 0.275(2) 1.234(1) 2.962(1) 96.1(3) Fe2+ (Oh) M(2) 

B 1.3(5) 1.0(1) 1.5(3) 3.9(5) Fe2+ (Oh) M(1) 

F-LiFePO4 A 0.291(3) 1.239(1) 2.963(1) 89.5(7) Fe2+ (Oh) M(2) 

C 1.0(1) 1.22(3) 2.6(1) 10.5(8) Fe2+ (Oh) M(2) pod uticajem F  

 

 

Slika 4.1.6 Motiv pet FeO6 oktaedara; O2 pozicija (žuto obojena) može biti okupirana 

kiseonikom ili fluorom. 

Katodna svojstva dobijenih prahova testirana su galvanostatskim 

cikliranjem, različitim brzinama punjenja i pražnjenja na sobnoj temperaturi. Na 
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slici 4.1.7a prikazane su krive pražnjenja za uzorke LiFePO4 i fluorom dopiranog 

LiFePO4; a na slici 4.1.9 data su krive pražnjenja za kompozit fluorom dopiranog 

LiFePO4/C. Evidentna je razlika u dužini platoa krivih pražnjenja za čist olivin i 

olivin dopiran fluorom (razlika je nešto blaža izmeću kompozita fluorom 

dopiranog LiFePO4/C i kompozita LiFePO4/C [160]) koji ukazuju na efikasniju 

interkalaciju litijuma u uzorku dopiranom fluorom. Osim toga, u uzorku čistog 

LiFePO4 bez fluora evidentno je odsustvo ravnog naponskog platoa, to jest dolazi 

do odstupanja od potencijala interkalacije litijuma; ova polarizacija uslovljena je 

sporom kinetikom interkalacije litijuma i tipična je za olivin sintetisan bez in situ 

formiranog ugljenika, usled njegove niske sopstvene provodljivosti. S druge strane, 

naponski platoi izraženiji su i bolje definisani u olivinu dopiranom fluorom, usled 

njegove nešto veće provodnosti (manji naponski histerezis krivih punjenja i 

pražnjenja uzorka fluorom dopiranog LiFePO4 takođe ukazuje na nižu vrednost 

otpora prenosa naelektrisanja u odnosu na čist LiFePO4, slika 4.1.8). Opet, vidi se 

da razlike koje postoje u kapacitetu nestaju (slika 4.1.7 b), a pereformanse dva 

praha se izjednačavaju na višim brzinama cikliranja.  Ako je struja pražnjenja 

previše visoka, porast provodljivosti (svega oko pet puta) uslovljen fluorom  

nedovoljan je da zadovolji spolja nametnute strujne zahteve, te dolazi do 

polarizacije, i kapacitet se smanjuje. 

Svakako, najbolja katodna svojstva ostvaruje kompozit fluorom dopiranog 

LiFePO4/C (verovatno u odnosu i na sve katodne prahove predstavljene u ovom 

radu): dobro definisani naponski platoi čak i pri visokim strujama, 95% teorijskog 

kapaciteta (162 mAh/g) pri pražnjenju strujnom gustinom 0.1C, 82% teorijskog 

kapaciteta (140 mAh/g) pri 1C, itd., kao i solidna stabilnost i zadržavanje 

kapaciteta tokom 150 testiranih ciklusa (Slika 4.1.10). Poredjenjem katodnih 

karkteristika čistog fluorom dopiranog LiFePO4 i kompozita istog sa ugljenikom, 

može se zaključiti da in situ formiran ugljenik po obodu čestica aktivnog materijala 

(u iznosu 5 tež%) ima dominantan uticaj na katodna svojstva, kroz smanjenje 

veličine čestica i povećanjem provodnosti kompozita. Uticaj dopiranja fluorom u 

niskom procentu na elektrohemijska svojstva u ovom slučaju je praktično mali i 

inferioran, pogotovo pri visokim strujnim gustinama od 1C kada specifični 
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kapacitet za fluorom dopirani LiFePO4 i kompozit fluorom dopiranog LiFePO4/C 

iznose 80 mAh/g i 140 mAh/g, ili pri 2C kada specifični kapaciteti ova dva praha 

iznose oko 50 mAh/g i 120 mAh/g, redom. Uporedni prikaz specifičnog kapaciteta 

uzorka fluorom dopiranog kompozita LiFePO4/C pri različitim brzinama cikliranja 

prikazan je u odnosu na referntne podatke iz literature u tabeli 4.1.5. 

 

 

Slika 4.1.7 Krive pražnjenja pri različitim brzinama cikliranja (a) i zavisnost kapaciteta od 

broja izvršenih ciklusa (b) za uzorke LiFePO4 i fluorom dopiranog LiFePO4 na sobnoj 

temperaturi. Maseni odnos pri izradi elektroda bio je ma:mcb:mpvdf=50:40:10. 

a 

b 
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Slika 4.1.8 Elektrohemijski profil punjenja-pražnjenja pri brzini C/5 za uzorke LiFePO4 i 

fluorom dopiranog LiFePO4 na sobnoj temperaturi. Maseni odnos pri izradi elektroda bio 

je ma:mcb:mpvdf=50:40:10. 

 

Slika 4.1.9 Krive pražnjenja uzorak kompozita fluorom dopiranog LiFePO4/C na sobnoj 

temperaturi. Maseni odnos pri izradi elektroda bio je ma:mcb:mpvdf=75:15:10. 
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 Slika 4.1.10 Zavisnost kapaciteta od broja izvršenih ciklusa za uzorak kompozita fluorom 

dopiranog LiFePO4/C na sobnoj temperaturi. Maseni odnos pri izradi elektroda bio je 

ma:mcb:mpvdf=75:15:10. 

 

Tabela 4.1.5 Poredjenje specifičnog kapaciteta uzorka kompozita fluorom dopiranog 

LiFePO4/C pri različitim jačinama struje u odnosu na odgovarajuće podatke iz literature. 

Referenca C/10 1C 2C 5C 

ovaj rad 162 mAh/g 130 mAh/g 125 mAh/g 95 mAh/g 

[145] 165 mAh/g 142 mAh/g 135 mAh/g 122 mAh/g 

[144] 159 mAh/g 140 mAh/g 127 mAh/g 110 mAh/g 

[147] 148 mAh/g 122 mAh/g 110 mAh/g 98 mAh/g 

[146] 158 mAh/g 150 mAh/g 145 mAh/g 130 mAh/g 
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4.2 Morfološka, strukturna i elektrohemijska svojstva kompozita LiFePO4/C

  

Kompozit LiFePO4/C dobijen je kratkim termičkim tretmanom (5-10 min) 

komponenti prekursora unutar celulozne matrice i naglim hlađenjem. Izgled praha 

ispitan je pomoću skenirajućeg elektronskog mikroskopa i predstavljen je na slici 

4.2.1. Čestice su nepravilnog oblika, različitih veličina, od vrlo sitnih pločastih 

čestica (<100 nm) do krupnijih nepravilnih naslaga i poroznih aglomerata sa 

porama različitih veličina. Kratkoća termičkog tretmana i nastanak ugljenika usled 

pirolize celuloze očigledno su imali krupan uticaj na morfološke karateristike 

praha; sadržaj ugljenika u kompozitu procenjen je termogravimetrijski i iznosi 

značajnih 40 tež%. Ugljenična faza se, međutim, ne može diferencirati od ostatka 

kompozita na SEM mikrografijama.  

    

Slika 4.2.1 Izgled kompozitnog praha LiFePO4/C dobijen skanirajućom elektronskom 

mikriskopijom. 

Detaljniji prikaz mikrostukture praha dala je transmisiona elektroska 

mikroskopija visoke rezolucije (slika 4.2.2) pomoću koje se mogu uočiti domeni-

ostrvca kristalnog LiFePO4 zarobljenih unutar amorfne ugljenične faze. Umetnuta 

mapa elektronske difrakcije na slici 4.2.2 ukazuje na polikristalnu prirodu 

sintetisanog praha. 
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Slika 4.2.2 Transmisiona elektronska mikroskopija i mapa elektronske difrakcije (umetak) 

kompozitnog praha LiFePO4/C.  

 

Fazna i strukturna analiza urađena je difraktometrijom rendgenskog 

zračenja na prahu. Difrakcioni profil odgovara LiFePO4 ortorombične strukture 

olivina, a prisustvo drugih kristalnih faza ne može se uočiti. Difraktogram ne 

pokazuje prisustvo kristalnog ugljenika, pa se može smatrati da negrafitni ugljenik 

utiče jedino na oblik pozadine. Struktura LiFePO4 praha utačnjena je u 

ortorombičnoj prostornoj grupi #62 (Pnma) sa sledećim kristalografskim 

pozicijama: za Li+ pozicija je 4a [0,0,0] sa lokalnom simetrijom   ; Fe2+ i P5+ joni 

zauzimaju dve različite kristalografske 4c pozicije [x,0.25,z] sa lokalnom 

simetrijom m; O2- joni zauzimaju tri različite kristalografske pozicije i to dodatne 

dve 4c pozicije i jednu opštu 8d poziciju [x,y,z] sa lokalnom simetrijom 1. 

Eksperimentalni i izračunati difrakcioni profili dati su na slici 4.2.3, a rezultati 

Ritveldovog utačnjavanja u tabelama 4.2.1,2,3. 
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Slika 4.2.3 Grafički prikaz rezultata Ritveldovog utačnjavanja strukture praha LiFePO4/C. 

Tačkama (○) su prikazane eksperimentalne vrednosti intenziteta, a punom linijom 

računate; na dnu je prikazana razlika između eksperimentalnog i izračunatog profila, a 

vertikalnim crticama označene su moguće pozicije Bragovih maksimuma; glavni 

difrakcioni maksimumi označeni su Milerovim indeksima. 

Parametri rešetke i zapremina elementarne ćelije (tabela 4.2.1) manji su u 

odnosu na vrednosti nađene u literaturi za stabilnu i relaksiranu rešetku 

monokristala [58] kao i za polikristalni prah odgrevan 36h na dovoljno visokoj 

tempraturi [178].  

Tabela 4.2.1 Glavni rezultati Ritveldovog utačnjavanja. 

Parametri rešetke (Å) 

a = 10.3131(9) 

b = 6.0025(8) 

c = 4.6948(6) 

Zapremina jedinične ćelije (Å3) 290.6(1) 

Srednja veličina kristalita (nm) 35(2) 

Udeo Fe na mestu Li 0.024(9) 

RB factor (%) 2.20 
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Niže vrednosti parametara rešetke i zapremine jedinične ćelije mogu da 

ukažu na vakantnost strukture. Mala, ali ipak primetna devijacija okupacije 

kristalografske pozicije O1 i O3 u odnosu na jedinicu (0.98) ukazuje na moguće 

prisustvo kiseoničnih vakancija na ovim mestima. Kiseonične vakancije mogu biti 

rezultat pojačane redukcione aktivnosti usled formiranja velike količine ugljenika 

iz celuloze. Ritveldovo utačnjavanje takođe svedoči o prisustvu povećane 

elektronske gustine na mestu litijuma koje ukazuje na postojanje jona gvožđa na 

ovoj poziciji, verovatno usled defekta u kome Li+ (na M1 mestu) i Fe2+ (na M2 

mestu) međusobno izmenjuju svoje pozicije (tzv. “antisite” defekt). Defekt zamene 

mesta litijuma i gvožđa svojstven je i dominantan defekt za olivin LiFePO4 i prema 

proračunima ide do 2 mol% na sobnoj temperaturi [176]. Vrednosti za naprezanje 

i mikronaprezanje vrlo su male (na granici greške metode) i utačnjene na nulu, dok 

srednja veličina kristalita iznosi 35 nm. Korišćeni metod sinteze brzog grejanja 

prekursora u celuloznoj matrici, kratkog boravka na visokoj temperaturi i naglog 

hlađenja je, prema tome, omogućio kontrolu rasta čestica i dobijanja 

nanostrukturne forme LiFePO4 i prisustva minimalne količine defekata. 

 

Tabela 4.2.2 Fiksne i utačnjene frakcione koordinate i izotropski parametar pomeranja. 

Atomska 

pozicija 

Frakcione koordinate 
B (Å2) 

x y z 

Li(4a) 0 0 0 3(1) 

Fe(4c) 0.2815(3) 0.25 0.9780(12) 1.4(2) 

P(4c) 0.0964(8) 0.25 0.4156(19) 0.5(2) 

O1(4c) 0.098(2) 0.25 0.734(3) 1.1(3) 

O2(4c) 0.457(2) 0.25 0.212(2) 1.1(3) 

O3(8d) 0.162(1) 0.050(2) 0.281(1) 1.1(3) 
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Tabela 4.2.3 Dužine veza unutar katjonskih poliedara. 

M-O veza Dužina veze (u Å) 

Fe – O(1) 2.2098 

Fe – O(2) 2.1126 

Fe – O(3) x 2 2.2310 

Fe – O(3)' x 2 2.1086 

(Fe – O)sred. 2.1669 

Li – O(1) x 2 2.2011 

Li – O(2) x 2 2.0701 

Li – O(3) x 2 2.1486 

(Li – O)sred. 2.1399 

P – O(1) 1.4935 

P – O(2) 1.5603 

P – O(3) x 2 1.5153 

(P – O)sred. 1.5211 

Sintetisan prah LiFePO4/C testiran je kao katoda u litijum-jonskoj ćeliji 

galvanostatskim cikliranjem na sobnoj temperaturi sa različitim brzinama 

punjenja/pražnjenja. Profili punjenja i pražnjenja tokom prvih 10 ciklusa na C/10 

predstavljeni su na slici 4.2.4 i pokazuju visoku iskorišćenost aktivnog materijala 

sa stabilnim kapacitetima od oko 165 mAh/g, vrlo bliskim teoretskom kapacitetu 

(97%). Na većim strujnim gustinama, 1C-10C, usled nastanka polarizacije kada 

interkalacija litijuma postaje difuziono ograničena naponski plato se sve više 

skraćuje (slika 4.2.5) i kapacitet pada, a pri ponovnom smanjenju brzine sa 1OC na 

3C kapacitet reverzibilno raste (slika 4.2.6). Dobijeni kompozitni prah pokazuje 

izuzetnu reverzibilnost tokom 150 testiranih ciklusa punjenja-pražnjenja pri 

različitim strujnim gustinama; pri gustini 1C, 5C, 10C daje redom 140, 120 i 110 

mAh/g (kao što je prikazano na slici 4.2.6; poređenje sa relevantnim literarnim 

podacima prikazano je u tabeli 4.2.4). Ovde treba dodati da visok procenat 

ugljenika u uzorku (40 tež%) u značajnoj meri utiče na oblik krive pražnjenja i 

vrednost nominalnog kapaciteta, a pogotovu na velikim strujnim gustinama. 
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Naime, prisustvo ugljenika u znatnoj meri doprinosi nastajanju poroznosti i 

razvoju površine elektrode, odnosno nastanku tzv. pseudokapaciteta koji potiče od 

punjenja dvojnog električnog sloja super-kondenzatora (ugljenik se inače 

komercijalno koristi u ove svrhe [181]). Povećanjem površine, nagib linearno 

opadajućeg dela krive pražnjenja postaje blaži, a kapacitet se nominalno povećava. 

Sličan fenomen zabeležen je i na slici 4.1.7a gde je prilikom pravljenja same 

elektrode dodata značajna količina komercijalnog ugljeničnog crnog visoko 

razvijene površine. Pri nižim strujnim gustinama nad nominalnim kapacitetom 

dominira pak kapacitet interkalacije litijuma (slika 4.2.4). 

 

Slika 4.2.4 Elektrohemijski profili sintetisanog kompozita LiFePO4/C pri gustini struje od 

C/10 tokom prvih 10 ciklusa; odnos masa aktivnog materijala, ugljeničnog crnog i PVDF-a 

pri izradi elektrode je 85:5:10.  
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Slika 4.2.5 Krive pražnjenja na sobnoj temperaturi pri raličitim brzinama pražnjenja 

sintetisanog kompozita LiFePO4/C. Odnos masa aktivnog materijala, ugljeničnog crnog i 

PVDF-a pri izradi elektrode je 85:5:10. 

 

Slika 4.2.6 Zavisnost kapaciteta od broja ciklusa pri različitim brzinama pražnjenja na 

sobnoj temperaturi. Odnos masa aktivnog materijala, ugljeničnog crnog i PVDF-a pri izradi 

elektrode je 85:5:10.  
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Tabela 4.2.4. Uporedni prikaz literarnih specifnih kapaciteta za LiFePO4/C u odnosu na 

ovde sintetisani prah kompozita LiFePO4/C pri različitim brzinama pražnjenja. 

referenca C/10 1C 2C 5C 10C 

ovaj rad 165 mAh/g 138 mAh/g 120 mAh/g 118 mAh/g 114 mAh/g 

[93] 152 mAh/g 105 mAh/g 80 mAh/g - - 

[94] 160 mAh/g 123 mAh/g - 95 mAh/g 70 mAh/g 

[95] 157 mAh/g 150 mAh/g 135 mAh/g 120 mAh/g 100 mAh/g 
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4.3 Morfološka, strukturna i elektrohemijska svojstva Li2FeSiO4 

 Kristalna struktura sintetisanog praha potvrđena je rendgenskom 

difraktometrijom na prahu. Difraktogram otkriva prisustvo Li2FeSiO4 faze 

monoklinične strukture, uz tragove Li2SiO3 kao nečistoće. Termogravimetrijom je 

određeno prisustvo ugljenika u prahu kao ostatak pirolize glukoze u iznosu od oko 

1 tež%. Ovako nizak sadržaj ugljenika nije imao bitnijeg uticaja na mikrostrukturne 

i elektrohemijske karakteristike praha (primarna uloga glukoze u sintezi bila je da 

doprinese redukcionim uslovima neophodnim za nastanak Li2FeSiO4 faze). 

Morfologija praha ispitana je skenirajućom elektronskom mikroskopijom 

(prikazana je na slici 4.3.1): prah je sinterovan i sastoji se od čestica nepravilnog 

oblika, srednje veličine od oko 250 nm. Ako poredimo srednju veličinu čestica 

određenu SEM-om sa srednjom veličinom kristalita od 100 nm (tabela 4.3.1), 

možemo da zaključimo da su čestice praha polikristalne. 

 Struktura Li2FeSiO4 utačnjena je u prostornoj grupi P21/n (#14) u kojoj Li+, 

Fe2+, Si4+ i O2- zauzimaju dve, jednu, jednu i četiri različite 4e opšte kristalografske 

pozicije [x,y,z], redom.  Eksperimentalni i izračunati rendgenski difrakcioni profili 

uzorka dati su na slici 4.3.2, dok su rezultati Ritveldovog utačnjavanja 

predstavljeni tabelama 4.3.1-4. Utačnjene frakcione atomske koordinate (tabela 

4.3.2) korišćene su za izračunavanje  dužine veza (tabela 4.3.3) potrebnih za 

određivanje koordinacionih poliedara (slika 4.3.3), zatim sume valenci veza atoma 

i, Si, (tabela 4.3.2) na osnovu valenci svake pojedinačne veze, sij, 

        
      

 
 ,        (4.3.1) 

        ,          (4.3.2) 

gde su ro i B empirijski parametri [182], a rij rastojanje između atoma i i j, kao i za 

izračunavanje distorzije poliedara (tabela 4.3.4) prema formuli: 

  
 

  
  

     

  
  

  
   ,         (4.3.3) 
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gde je cn koordinacioni broj centralnog atoma u poliedru, a d  srednja duz ina veze 

sa njegovim prvim susedima [182]. Na kraju, izračunat je tzv. globalni indeks 

nestabilnosti (GII, eng. global instability index), kao srednje odstupanje sume 

valenci veza svakog atoma od njegove očekivane valence: 

               
 
             (4.3.4) 

Dobijena vrednost ovog indeksa od 0.24 vu (eng. valence units) govori da struktura 

trpi znatno naprezanje i da je na granici stabilnosti. 

 

Slika 4.3.1 SEM sintetisanog Li2FeSiO4 praha. 
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 Negativna vrednost Debaj-Valerovog faktora dobijena tokom utačnjavanja 

ukazuje na prisustvo povećane elektronske gustine na poziciji litijuma. Ovakav 

rezultat je ukazuje na postojanje tzv. “antisite” defekta, u kome Li (sa Li1 ili Li2 

pozicije) i Fe međusobno izmenjuju mesta, budući da je ovaj defekt dominantni 

defekt za kristalnu rešetku Li2FeSiO4 [75] (kao i za LiFePO4 [176]). Iz tog razloga, 

jonima gvožđa je za vreme utačnjavanja dozvoljeno da pored svog mesta slobodno 

zauzimaju i oba litijumova mesta. Ovaj pristup rezultirao je smanjenjem vrednosti 

R faktora, pri čemu je najbolje utačnjavanje postignuto sa rasporedom gde joni 

gvožđa zauzimaju Li2 (ali ne i Li1) kristalografsku poziciju u iznosu od oko 5 

atom% (tabela 4.3.1). Objašnjenje ovakvog fenomena može se izvesti iz geometrije 

rešetke Li2FeSiO4. 

Kristalna rešetka monokliničnog P21/n Li2FeSiO4 ima četiri kiseonikova 

atoma O1-4 koji formiraju tetraedre oko Li, Fe i Si atoma. Svaki FeO4 tetraedar deli 

tri temena sa četiri Li2O4 tetraedra i jednu ivicu i dva temena sa tri Li1O4 

tetraedra; pri čemu nastaju parovi Li1O4/FeO4 i Li2O4/Li2O4 tetraedara 

zajedničkih ivica. Preferentna okupacija gvožđa na Li2 mestu prilikom formiranja 

“antisite” defekta proističe iz Paulingovih pravila [182], prema kojima katjon u 

kristalu zauzima mesto maksimalne udaljenosti u odnosu na drugi katjon, pa je 

formiranje zajedničkih ivica, a pogotovu zajedničkih strana, između katjonskih 

tetraedara vrlo nepovoljno sa stanovišta energetske stabilnosti. Naime, okupacija 

Fe na mestu Li1 rezultovala bi nastankom vrlo nepovoljne konfiguracije FeO4/FeO4 

zajedničke ivice, pa bi udaljenost Fe-Fe tada bila 2.64 Å, u odnosu na 2.91 Å kada 

zauzima najbliže Li2 mesto (slika 4.3.3). 
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Slika 4.3.2 Grafički prikaz rezultata Rietveldovog utačnjavanja strukture praha Li2FeSiO4. Tačkama (○) su prikazane eksperimentalne vrednosti, 

a punom linijom računate; na dnu je prikazana razlika između eksperimentalnog i izračunatog profila, a vertikalnim crticama označene su 

moguće pozicije Bragovih maksimuma. Glavni difrakcioni maksimumi su indeksirani. 
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Tabela 4.3.1 Finalni rezultati utačnjavanja 

strukture Li2FeSiO4. 

Parametri rešetke 

a = 8.2329(14) Å 

b = 5.0196(2) Å 

c = 8.2347(14) Å 

β = 99.107(3)° 

Zapremina jedinične ćelije (Å3) 336.02(8) 

Srednja veličina kristalita (nm) 100(6) 

Udeo Fe na mestu Li(2) 0.05(1) 

Rwp faktor (%) 1.293 

 

 

Table 4.3.2 Utačnjene frakcione koordinate, ukupni izotropni temperaturski 

faktor i suma valenci veza. 

Atom 
Vikofov 
položaj 

Frakcione koordinate Bukup 
(Å2) 

Suma 
valenci 
veza 
(v.u.) x y z 

Li(1)   4e 0.6499(4) 0.8974(10) 0.7071(6) 

0.43(7) 

1.17(5) 

Li(2)    4e 0.5876(5) 0.2359(5) 0.0699(7) 0.96(6) 

Fe    4e 0.2931(7) 0.8013(7) 0.5412(7) 1.72(6) 

Si     4e 0.0416(1) 0.8124(2) 0.7958(1) 4.26(8) 

O(1)   4e 0.8658(11) 0.7174(10) 0.8174(2) 2.4(1) 

O(2)   4e 0.4139(2) 0.2077(3) 0.8828(2) 1.9(1) 

O(3)  4e 0.6878(2) 0.7698(2) 0.4352(5) 1.9(2) 

O(4)   4e 0.9704(2) 0.8674(2) 0.2142(2) 1.91(6) 

 

Tabela 4.3.3 Dužine veza između centralnog atoma M i 

kiseonika u MO4 tetraedru. 

M-O veza  Dužina (Å) M-O veza Dužina (Å) 
Li(1)-O(1) 1.622(7) Fe-O(2) 1.963(6) 
Li(1)-O(1) 2.071(9) Fe-O(4) 2.054(6) 
Li(1)-O(4) 1.995(4) Fe-O(1) 2.028(7) 
Li(1)-O(3) 2.396(6) Fe-O(3) 2.165(5) 
(Li1-O)av 2.021(7) (Fe-O)av 2.052(6) 
Li(2)-O(4) 2.023(5) Si-O(1) 1.561(9) 
Li(2)-O(2) 1.934(5) Si-O(3) 1.581(3) 
Li(2)-O(3) 1.864(5) Si-O(4) 1.612(1) 
Li(2)-O(2) 2.261(3) Si-O(2) 1.656(2) 
(Li2-O)av 2.021(5) (Si-O)av 1.602(4) 
 

Tabela 4.3.4 Parametar distorzije 

MO4 tetraedra. 

MO4 tetraedar D 
Li (1) 19  × 10-3 
Li (2) 5.0 × 10-3 
Fe 1.3 × 10-3 
Si 0.5 × 10-3 
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Slika 4.3.3 Fe, Li1 i Li2 koordinacioni tetraedar (dužine veza date su u Å). 

 57Fe NGR spektar uzorka Li2FeSiO4 se sastoji od četiri podspektra: jednog 

dubleta, seksteta, i dva singleta (slika 4.3.4). Osnovni parametri spektra dati su u 

tabeli 4.3.5. Dublet potiče od Li2FeSiO4 [183] u kome postoji jedinstveno mesto 

gvožđa Fe1. Izomerni pomak od 0.959(1) mm s-1 ukazuje na smanjenu elektronsku 

gustinu na jezgru u odnosu na standard i spada u opseg koji odgovara Fe2+ 

katjonima u tetraedarskom okruženju [184]. Distorzija FeO4 tetraedra doprinosi 

visokoj vrednosti kvadrupolnog cepanja linije u iznosu od 2.391(1) mm s-1. Dublet 

čini najveći deo spektra sa 81.7(3)% ukupne fitovane površine, pa ako 

pretpostavimo da je faktor uzmaka isti za svo gvožđe koje instrument vidi, 

možemo da zaključimo da Fe2+ na tetraedarskoj poziciji čini oko 82% ukupnog 

gvožđa. Mala širina linija dubleta od 0.271(1) mm s-1 ukazuje da je Fe2+ jon dobro 

pozicioniran na svom mestu, što isključuje prisustvo drugih polimorfa Li2FeSiO4 u 

uzorku. 
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Slika 4.3.4 NGR spektar 57Fe u uzorku Li2FeSiO4 na sobnoj temperaturi. Eksperimentalne 

tačke prikazane su kružićima, dok je teorijska kriva prikazana punom linijom crvene boje; 

iznad ukupnog spektra prikazane su teorijske krive podspektara. Umetnuta slika prikazuje 

oblik i odnos linija singleta. 

Tabela 4.3.5 Parametri NGR spektra: A – udeo u ukupnoj površini spektra, Γ – širina na 

polovini visine pika, δ – izomerni pomak u odnosu na α-Fe, Δ – kvadrupolno cepanje (2ε – 

kvadrupolni pomeraj) i Bhf – hiperfina magnetna indukcija. 

Jedinjenje Mesto A Γ δ Δ / 2ε Bhf 

    [ % ] [ mms-1 ] [ mms-1 ] [ mms-1 ] [ T ] 

Li2FeSiO4 
Fe 81.7(3) 0.271(1) 0.959(1) 2.391(1)   

Fe→Li(2) 6.3(1.3) 0.9(2) 0.82(6) -0.2(1) 30.6(4) 

   <δ> SD  

Fe3O4 
 10.3(7)  0.663 0.152  

  1.7(1)   1.185 0.093   

 

 Treća i četvrta linija podspektra su singleti lorencove raspodele koji 

predstavljaju signal koji potiče od stehiometrijskog i nestehiometrijskog 

nanočestičnog magnetita. Magnetit je ferit spinelne strukture gde je 

[Fe3+]tetraed.[Fe2+Fe3+]oktaed.O4. Parametri NGR spektra za magnetit su sledeći: δ=0.26 

mms-1, Δ=-0.02 mms-1 i Bhf=49 T za tetraedarsko mesto i δ=0.67 mms-1, Δ=0 mms-1 
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i Bhf=46 T za oktaedarsku poziciju [185]. Sa smanjenjem veličine čestica može da 

se javi superparamagnetni efekat kada merenje hiperfinog polja postaje nemoguće. 

Prvi singlet je unimodalne raspodele, sa prosečnim izomernim pomakom od 0.645 

mms-1 i standardnom devijacijom od 0.152 mms-1, koji je rezultat preskakanja 

elektrona između Fe2+ i Fe3+ na oktaedarskim mestima. Ovaj singlet čini 10.3(7)% 

površine ukupnog spektra. Drugi singlet je bimodalne distribucije i čini 1.7(1)% 

ukupne površine spektra, a predstavlja signal nestehiometrijskog magnetita gde 

pojava vakancija na oktaedaskoj poziciji sprečava preskakanje elektrona između 

nesparenih Fe2+ i Fe3+ katjona. Širina raspodele singleta povezana je sa 

strukturnom distorzijom okruženja apsorbujućeg jona i potiče od amorfne ili 

nanočestične prirode ove faze koja usled niske kristaliničnosti nije ni detektovana 

rendgenskom difrakcijom. 

 Empirijska veza između dužine i valence veze može da nam obezbedi uvid u 

moguće puteve transporta litijumovog jona unutar određene strukture, a na 

osnovu pretpostavke da svaka tačka unutar kristalne rešetke koja za litijumov jon 

ima vrednost 1.O vu predstavlja moguću lokaciju nalaženja Li+ [186]. Program 

3DBVSMAPPER korišćen je za računanje prostorne distribucije vrednosti sume 

valenci veza za litijum u trodimenzionoj koordinatnoj mreži rešetke, kao i za 

identifikaciju kontinualnih izopovrši koje odgovaraju zadatim graničnim 

vrednostima odstupanja od valence litijuma [187]. Račun pokazuje da je transport 

litijuma dvodimenzionalan i odvija se u (101) ravni (slika 4.3.5). Ovakav zaključak 

u skladu je sa literaturnim podacima za računate energije aktivacije za migraciju 

litijuma u izostrukturnom Li2MnSiO4 [188], koji govore o visokoj energetskoj 

barijeri za transport litijuma duž pravca normalnog na ravan (101). U tom smislu, 

prisustvo gvožđa na mestu litijuma usled “antisite” defekta ne bi značajno ometalo 

difuziju litijuma u sloju, dok bi s druge strane, prisustvo litijuma na mestu gvožđa 

vodilo prenosu litijuma među slojevima podstičući tako ukupnu interkalaciju. 
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Slika 4.3.5 Putanje transporta litijuma modelovane na osnovu sume valenci veza, u okviru 

3D rešetke P21/n Li2FeSiO4 (a) i u okviru (101) sloja (b); izopovrši su definisane 

odstupanjem od jedinice ± 0.1 vu. 

 Dobijeni prah je testiran galvanostatskim cikliranjem kao katoda u litijum-

jonskoj ćeliji. Uzorak je elektrohemijski aktivan, a na slici 4.1.6 prikazane su krive 

pražnjenja pri brzinama pražnjenja od C/20 i C/10. Krive pražnjenja karakteriše 

odstupanje potencijala od naponskog platoa karakterističnog za Li2FeSiO4 na 55°C 

[39] (slika 1.2.1) usled znatne polarizacije elektrode koja nastaje kao posledica 

spore kinetike interkalacije litijuma na sobnoj temperaturi. Ovakvo ponašanje 

tipično je za materijale niske provodljivosti; efekti ugljenika pri koncentraciji od 1 

tež% nastalog raspadanjem glukoze in situ nisu izraženi u meri dovoljnoj da 

značajnije doprinesu poboljšanju kinetike interaklacije i radnim karakteristikama 

elektrode. 

 

a 

b 



75 
 

 

Slika 4.3.6 Krive pražnjenja sintetisanog praha Li2FeSiO4 na sobnoj temperaturi; odnos 

masa aktivnog materijala, ugljeničnog crnog i PVDF-a je 70:20:10. 

  

 Nakon nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja, na kraju punjenja izvršena je 

ex situ analiza na difraktometru (slika 4.3.7b) u cilju ispitivanja promena koje 

nastaju u strukturi posle deinterkalacije litijuma. Mada je utačnjavanje strukture 

onemogućeno usled lošeg odnosa signala i šuma na difraktogramu, evidentno je da 

proces cikliranja i/ili deinterkalacije dovodi do određenog strukturnog 

preuređivanja. Zanimljivo je zapažanje da se slične promene odvijaju i prostim 

stajanjem praha na vazduhu na sobnoj temperaturi (slika 4.3.7c), dakle nezavisno 

od galvanostatskog punjenja ili pražnjenja (mada je moguće da cikliranje samo 

ubrzava ovaj spontani prelaz). Na osnovu pojave novih refleksija (strelice na slici 

4.3.7d) utisak je da se struktura menja u pravcu formiranja nove faze i to 

ortorombičnog polimorfa Pmnb (#62); izmenjen odnos intenziteta pikova ukazuje 

na moguć nastanak katjonskog neuređenja tj. na pojavu mešanja katjona na svojim 

pozicijama, što je i ranije primećeno [72]. 
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Slika 4.3.7 Rendgenogram sintetisanog praha Li2FeSiO4 pre punjenja (a), nakon cikliranja i 

u napunjenom stanju (b), nakon stajanja od 2-3 meseca u vazduhu na sobnoj temperaturi 

(c) i difraktogram LiFeSiO4 simuliran u Pmnb prostornoj grupi (d). 

 

4.4 Morfološka, strukturna i elektrohemijska svojstva kompozita Li2FeSiO4/C 

 Kratkim odgrevanjem prekursora dispergovanog unutar metilcelulozne 

matrice i naglim hlađenjem sintetisani su kompoziti Li2FeSiO4/C sa različitim 

sadržajem ugljenika; količina ugljenika u kompozitima određena je termogravi-

metrijski i iznosi 3, 9 i 14 tež% za tri sintetisana uzorka; a sadržaj ugljenika u 

kompozitu za sintetisane uzorke linearno je zavisan od količine metilceluloze u 

početnom rastvoru. 

 Fazna analiza sintetisanih prahova urađena je difrakcijom X-zraka na prahu. 

Slika 4.4.1 prikazuje difraktograme sintetisanih uzoraka u odnosu na simulirani 

difraktogram Li2FeSiO4 koji je kristalisao u monokliničnoj P21/n prostornoj grupi 

sa izotropnim kristalnim rastom i slučajnom orijentacijom kristalita. Difraktogram 

ne pokazuje prisustvo kristalnog ugljenika, pa se može smatrati da negrafitni 

ugljenik utiče jedino na oblik pozadine. Veće fluktuacije pozadine u odnosu na 
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intenzitet pikova kod uzoraka sa većim sadržajem ugljenika ukazuju da se sa 

povećanjem sadržaja ugljenika dobijaju uzorci dominantnijih mikrostrukturnih 

parametara (povećano mikronaprezanje i različiti defekti u kristalnoj strukturi). 

Kristaliničnost prahova može se proceniti razlaganjem difraktograma na oštre 

kristalne i široke amorfne refleksije; kristaliničnost se tada izračunava kao udeo 

površine kristalnih pikova u odnosu na površinu kristalnih i amorfnih pikova 

zajedno (tj. ukupnu površinu). Dekonvolucija difrakcionog profila na kristalne i 

amorfne pikove (slika 4.4.2) urađena je pomoću programa PeakFit. Procenjene 

vrednosti kristaliničnosti uzoraka (tabela 4.4.1) ukazuju da amorfni signal ne 

potiče samo od ugljenika u kompozitu, već i od nepravilnosti rešetke samog 

Li2FeSiO4. Veličina kristalita i mikronaprezanje prahova, dati u tabeli 4.4.1, 

izračunati su korišćenjem programa XFIT u okviru paketa Koalarie metodom 

konvolucije fundamentalnih parametara [166]. Očito je da predstavljeni metod 

sinteze brzog odgrevanja prekursora u celuloznoj matrici daje prahove značajnih 

mikrostrukturnih parametara, pri čemu kristaliničnost  i srednja veličina kristalita  

opada sa povećanjem sadržaja ugljenika. 

 

Slika 4.4.1 Rendgenogrami sintetisanih uzoraka Li2FeSiO4/C (LFS/C), kao i simulirani 

rendgenogram Li2FeSiO4 u P21/n prostornoj grupi (slučajna raspodela kristalita). 
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Slika 4.4.2 Eksperimentalni i fitovani difrakcioni intenziteti (gore) i dekonvolucione krive 

(na dnu) za uzorke sa različitim sadržajem ugljenika: 3 tež% (a), 9 tež% (b), 14 tež% (c). 
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 Sintetisani kompozitni prahovi sastoje se od čestica različitih veličina, 

nepravilnog oblika, aglomerisanih i bez jasno vidljivih granica među njima (kao što 

se može videti na slici 4.4.3). Morfologija dobijenih prahova definisana je dobrim 

delom dekompozicijom metilceluloze do ugljenika, kao i efektima usled naglog 

hlađenja; ovakav zaključak izvodimo poredjenjem sa morfologijom praha 

dobijenog reakcijom u čvrstom stanju (slika 4.3.1). Distribucija čestica po veličini 

ima lognormalan oblik sa širinom raspodele od oko 1.3 (slika 4.4.4). Srednja 

veličina čestica pokazuje istu tendenciju kao i srednja veličina kristalita: tj. opada 

sa porastom količine dobijenog ugljenika (tabela 4.4.1). 

Tabela 4.4.1 Mikrostrukturni parametri sintetisanih prahova kompozita Li2FeSiO4/C. 

Uzorak Težinski 
procenat 
ugljenika  
(%) 

Kristali-
ničnost 
 
(%) 

Srednja 
veličina 
kristalita  
(nm) 

Mikro-
naprezanje  
 
(%) 

Srednja 
veličina 
čestica 
( m) 

Span* Električna 
provodljivost 
 
(Scm-1) 

Li2FeSiO4/C3% 3 97 44 0.23 0.494 1.300 2.6x10-7 
Li2FeSiO4/C9% 9 90 21 0.26 0.359 1.271 1.3x10-6 
Li2FeSiO4/C14% 14 84 15 0.25 0.344 1.268 4.5x10-5 
*span (širina raspodele) = (d(0.9)-d(0.1))/d(0.5). 

 Na presovanim tabletama uzoraka izmerena je specifična električna 

provodljivost koja raste sa porastom sadržaja ugljenika (tabela 4.4.1) usled 

formiranja ugljenične mreže  unutar praha tablete. Katodne karakteristike prahova 

ispitane su galvanostatskim cikliranjem na temperaturi od 55°C, a elektrohemijski 

profili punjenja i pražnjenja pri gustini struje od C/10 prikazani su na slici 4.4.5. 

Prahovi su elektrohemijski aktivni sa odličnom reverzibilnošću i stabilnim 

kapacitetom tokom 25 ciklusa testiranja (slika 4.4.6). Oblik krive pražnjenja 

značajno se razlikuje od one na slici 4.3.6 (za uzorak Li2FeSiO4) usled bolje 

provodnosti uzorka, manje veličine zrna i veće temeperature, koji svi imaju 

povoljno dejstvo na interkalaciju litijuma. Značajna razlika u kapacitetu postoji 

između uzoraka niske i visoke koncentracije ugljenika, koji na C/10 iznose oko 45 i 

110 mAh/g (slika 4.4.5), i može se takođe objasniti razlikom u provodljivosti i 

veličini zrna. S druge strane, ne postoji značajna razlika u krivama pražnjenja za 

uzorke sa 9 i 14 tž% ugljenika, pa sasvim izvesno dolazi do saturacije u 

performansama; uzorak sa većim sadržajem ugljenika ostvaruje čak nešto niži 

nominalni kapacitet na C/10 (verovatno usled niže kristaliničnosti), pri čemu je 
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gustina energije svakako niža zbog većeg sadržaja neaktivne komponente u 

kompozitu. U tabeli 4.4.2 dat je uporedni prikaz specifičnog kapaciteta 

Li2FeSiO4/C9% u odnosu na odgovarajuće kapacitete preuzete iz literature. 

 

   

 

Slika 4.4.3 SEM kompozita Li2FeSiO4/C sa 3 tež% (a), 9 tež% (b) i 14 tež% (c) ugljenika. 
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Slika 4.4.4 Raspodela čestica po veličini na logaritamskoj skali. 

 

Slika 4.4.5 Elektrohemijski profili pripremljenih katoda za uzorke Li2FeSiO4/C pri gustini 

struje od C/10 i temperaturi od 55°C; odnos mase aktivnog materijala, ugljeničnog crnog i 

PVdF-a je 75:15:10.
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 Slika 4.4.6 Zavisnost kapaciteta od broja ciklusa pri različitim gustinama struje 

(temperatura cikliranja je 55°C); odnos mase aktivnog materijala, ugljeničnog crnog i 

PVdF-a je 75:15:10. 

 

Tabela 4.4.2 Vrednosti kapaciteta za dobijeni prah Li2FeSiO4/C9% pri različitim brzinama 

pražnjenja u odnosu na odgovarajuće kapacitete iz literature. 

Referenca C/10 1C 

Ovaj rad 110 mAh/g 50 mAh/g 

[39] 130 mAh/g 80 mAh/g 

[46] 124 mAh/g 90 mAh/g 

[97] 100 mAh/g - 
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5. Zaključak 

 

 U okviru ove teze ispitani su različiti postupci dobijanja prahova LiFePO4 i 

Li2FeSiO4 i njihovih kompozita sa ugljenikom. Analizom morfoloških, strukturnih i 

elektrohemijskih svojstava uspostavljena je uzročno-posledična veza između 

sinteze, strukture i transporta litijuma u okviru date strukture. Pokazano je da 

različite modifikacije  prahova (stvaranje kompozita sa ugljenikom i/ili anjonsko 

dopiranje) dovode do njihovih unapređenih katodnih svojstava. 

Precipitacijom iz vodenog rastvora i naknadnim odgrevanjem na 700°C 

sintetisan je prah olivina LiFePO4. Istom metodom, zamenom prekursora LiNO3 sa 

prekursorom LiF sintetisan je prah olivina LiFePO4 dopiranog fluorom. Na kraju, 

stearinska kiselina korišćena je kao izvor ugljenika, a precipitacijom u rastopu 

stearinske kiseline i naknadnim odgrevanjem na 700°C sintetisan je kompozit 

fluorom dopiranog olivina LiFePO4 sa ugljenikom. Utvrđeno je da se fluor ugrađuje 

u rešetku olivina u iznosu od oko 2 atom% na mestima kiseonika (čiji je jonski 

radijus blizak, mada nešto veći od jonskog radijusa fluora) i to isključivo na O2 

poziciji što je energetski najpovoljnije rešenje od moguće tri kristalografske 

pozicije kiseonika. Kao posledica ugradnje fluora smanjuje se zapremina jedinične 

ćelije rešetke olivina; prisustvo fluora stabiliše olivinsku strukturu što za posledicu 

ima smanjenu učestalost tzv. „antisite“ defekta, u kome litijum na M1 poziciji i 

gvožđe na M2 poziciji međusobno izmenjuju mesta, i povećanu kristaliničnost 

LiFePO4 faze. Utvrđeno je da se specifična električna provodljivost LiFePO4 

povećava pet puta (oko pola reda veličine) u odnosu na čist LiFePO4. Katodne 

karakteristike praha dopiranog fluorom značajno su unapređene: duži naponski 

platoi pri svim testiranim strujnim gustinama ukazuju na „dublju“ interkalaciju 

litijuma, a samim time i kapaciteti su veći (npr. pri brzini cikliranja od C/3 

specifični kapacitet olivina dopiranog fluorom iznosi 140 u odnosu na 85 mAh/g 

izmerenim za čist olivin). Dekompozicijom stearinske kiseline formiran je ugljenik 

(5 tež%) koji in situ oblaže čestice fluorom dopiranog LiFePO4 ograničavajući 

kristalni rast i sprečavajući aglomeraciju čestica. Usled povećane provodljivosti i 



84 
 

smanjene srednje veličine čestica, kompozit fluorom dopiranog LiFePO4/C 

ostvaruje superiorne katodne karakteristike: 95% (162 mAh/g) teorijskog 

kapaciteta pri gustini struje od C/10, 82% (140 mAh/g) pri 1C, 74% (125 mAh/g) 

pri 2C, 59% (100 mAh/g) pri 5C, uz odličnu reverzibilnost tokom 150 testiranih 

ciklusa punjenja-pražnjenja. 

 Polazeći od prekursora smeštenog unutar celulozne matrice (nanoporozni 

kvantitativni filter papir), sintetisan je kompozit LiFePO4/C postupkom naglog 

zagrevanja do 700°C, kratkim boravkom na toj temperaturi (5 min) i naglim 

hlađenjem do sobne temperature. Metod brzog termičkog tretmana ograničava 

rast kristala olivin-fosfata, dok s druge strane štedi vreme i energiju. Na ovaj način 

dobijena je uređena LiFePO4 faza u nanokristalnom obliku (srednje veličine 

kristalita od 35 nm) uz prisustvo minimalne količine defekata („antisite“, 2 atom%) 

i amorfna faza negrafitnog ugljenika koji oblaže čestice LiFePO4. Težinski udeo 

ugljenika u kompozitu iznosi znatnih 40%. Dobijeni kompozitni prah je 

elektrohemijski aktivan i stabilan tokom 150 testiranih ciklusa punjenja-

pražnjenja; pri niskim gustinama struje ostvaruje visoku iskorišćenost aktivnog 

materijala od 97% (165 mAh/g) teorijskog kapaciteta pri C/10, dok pri većim 

gustinama: 1C, 5C, 10C daje redom 140, 120 i 110 mAh/g uz doprinos 

pseudokapacitivnosti koja potiče od velike količine ugljenika. 

 Reakcijom u čvrstom stanju sintetisan je Li2FeSiO4 koji je kristalisao u P21/n 

prostornoj grupi (#14). Srednja veličina kristalita iznosi oko 100 nm. Kao i kod 

LiFePO4, kristalna rešetka Li2FeSiO4 podložna je nastanku defekta („antisite“) u 

kome litijum i gvožđe međusobno izmenjuju mesta: utvrđeno je prisustvo gvožđa u 

iznosu od 5 atomskih procenata isključivo na Li2 kristalografskoj poziciji, od 

moguće dve, Li1 i Li2 tetraedarske pozicije, kao rezultat elektrostatičkog odbijanja 

među katjonima gvožđa. Izračunata je prostorna distribucija sume valenci veza 

litijuma u okviru P21/n rešetke Li2FeSiO4; pod pretpostavkom da u kristalu 

Li2FeSiO4 sve vrednosti valence oko 1 predstavljaju pozicije mogućeg nalaženja 

litijuma, izračunata je 3D mapa mogućih putanja litijumovih jona i utvrđeno da je 

transport litijuma u okviru P21/n strukture Li2FeSiO4 dvodimenzion i da se odvija 

po ravnima (101). Usled niske sopstvene provodljivosti materijala, kao i usled 
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nekontrolisanog rasta i aglomeracije čestica Li2FeSiO4 dobijenih reakcijom u 

čvrstom stanju, ispitivani prah, iako elektrohemijski aktivan, potvrdio je slabe 

katodne karakteristike uz znatnu polarizaciju elektrohemijskog profila pri 

punjenju i pražnjenju. Dalje, nakon viže uzastopnih ciklusa punjenja i pražnjenja, 

ex situ XR difrakcionim merenjem, zapažena je konverzija strukture tokom 

(de)interkalacije litijuma iz P21/n u neuređenu Pmnb (prostorna grupa #62) 

polimorfnu strukturu. 

 Metodom brzog termičkog tretmana (na sličan način kao pri sintezi 

kompozita LiFePO4/C), koji uključuje naglo zagrevanje do 750°C, kratak boravak 

na toj temperaturi i naglo hlađenje nakon toga, sintetisan je kompozit Li2FeSiO4/C. 

U vodi rastvorna metilceluloza, umesto čiste celuloze, korišćena je kao izvor 

ugljenika, čime je raniji metod sinteze unapređen. Variranjem koncentracije 

metilceluloze u početnom rastvoru sintetisani su kompoziti sa različitim sadržajem 

ugljenika i ispitan je njegov uticaj na mikrostrukturne, provodne i elektrohemijske 

karakteristike kompozita. Svojstvo metilceluloze da gelira pri zagrevanju rastvora i 

da se reverzibilno rastvara pri hlađenju omogućilo je ravnomerno mešanje 

prekursorskih komponenti, njihovo ravnomerno dispergovanje i zarobljavanje 

unutar metilcelulozne matrice. Na taj način omogućena je kontrola rasta čestica 

Li2FeSiO4 već u prvim koracima sinteze. Dobijeni nanokristalni Li2FeSiO4 

kristalisao je u 14. prostornoj grupi, P21/n. Sa porastom sadržaja ugljenika 

smanjuje se srednja veličina kristalita (od 44 do 15 nm, za 3 tež% i 14 tež%). Dalje, 

sa porastom sadržaja ugljenika smanjuje se srednja veličina čestica, a specifična 

električna provodljivost se povećava, što vodi većoj iskorišćenosti aktivnog 

materijala. U odnosu na čist Li2FeSiO4, katodne karakteristike kompozita 

Li2FeSiO4/C znatno su unapređene: stabilno cikliranje, duži naponski platoi i veći 

kapaciteti (praktično duplo, 55 i 110 mAh/g za čist Li2FeSiO4 i Li2FeSiO4/C9%); 

međutim, preveliki sadržaj ugljenika (>9 tež%) dovodi do saturacije katodnih 

performansi. 

U ovom radu, različitim metodama sinteze su dobijeni prahovi Li2FeSiO4 i 

LiFePO4 i ispitane su njihove strukturne i elektrohemijske karakteristike. U tom 

smislu, mogu se izvući i sledeći opšti zaključci. Dopiranje olivina fluorom se 
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pokazalo mogućim u niskom procentu metodom koprecipitacije i donosi sa sobom 

prednosti u vidu povećanja kristaliničnosti materijala i, što je još značajnije, 

povećanja njegove provodnosti, od kojih i jedno i drugo imaju pozitivan efekat na 

katodne karakteristike. Međutim, efekti koji potiču od ugljenika nastalog in situ na 

granici zrna aktivnog materijala ipak su neprevaziđeni u pogledu unapređenja 

katodnih karakteristika: prvo, električna provodljivost kompozita povećana je za 

nekoliko redova veličine u odnosu na čist materijal, i drugo, u pogledu strukture, 

ovako formiran ugljenični sloj bitno usporava rast kistala, kao i rast zrna, 

povećavajući tako procenat iskorišćenosti aktivnog materijala, a samim tim i 

specifični kapacitet. Stearinska kiselina se u tom kontekstu pokazala kao idealni 

izvor ugljenika za široku primenu (budući da joj je i cena vrlo niska), a kompozit 

fluorom dopiranog LiFePO4/C dobijen koprecipitacijom u rastopu stearinske 

kiseline ostvaruje najbolje performanse od svih uzoraka u ovom radu. Osim toga, 

pokazano je da se bitne uštede u energiji i vremenu prilikom sinteze ova dva 

materijala mogu ostvariti na račun smanjenja vremena trajanja termičkog 

tretmana; redukcijom ovog vremena na svega par minuta dobijeni su prahovi 

nešto niže kristaliničnosti, ali ipak solidnih katodnih karakteristika. Na kraju, 

neizbežno je i samo po sebi se nameće poređenje ova dva polianjonska katodna 

materijala gde možemo da ocenimo da Li2FeSiO4 zaostaje za svojim konkurentom 

kako u pogledu napona koji proizvodi (pa samim tim i gustine energije), zatim u 

pogledu iskorišćenosti i postignutih kapaciteta na srednjim i visokim gustinama 

struje, kao i u pogledu stabilnosti tokom cikliranja i održanja kapaciteta tokom 

većeg broja ciklusa.  
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