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1. UVOD 

 
Sediment predstavlja stanište brojnim organizmima, važan izvor nutrijenata, 

takođe, njegova dinamika (erozija, sedimentacija i gradijenti) stvara povoljne uslove 
za raznolikost sredine (biodiverzitet). Pored toga sediment ima i ekonomsku vrednost, 
vekovima je korišćen kao đubrivo i konstrukcioni materijal, a predstavlja i izvor 
minerala. Brz tehnološki razvoj, povećana emisija polutanata u životnu sredinu i 
intenzivna eksploatacija površinskih voda uslovili su degradaciju vodenih resursa, a 
samim tim i degradaciju kvaliteta sedimenta utičući na kvalitet celokupnog 
ekosistema. 

 Zagađen sediment ima direktan negativan uticaj na faunu dna i predstavlja 
potencijalan dugotrajan izvor polutanata koji mogu nepovoljno da utiču na živi svet i 
ljude kroz lanac ishrane, putem vode ili direktnog kontakta. Takođe, zagađeni 
sediment može da utiče na kvalitet podzemnih voda što predstavlja poseban problem 
zbog njihove moguće upotrebe kao resursa vode za piće. Jednom kontaminiran 
sediment može postati izvor sekundarnog zagađenja, kada usled promene uslova u 
vodenom sistemu (poplave, acidifikacija, itd.) sorbovani polutanti bivaju desorbovani 
i vraćeni u vodenu fazu gde ponovo predstavljaju opasnost. 

Poreklo metala u sedimentu može biti kako antropogeno tako i prirodno 
(geohemijsko) poreklo. Metali predstavljaju opasnost za sediment, akvatične 
ekosisteme ali i za čoveka zbog izražene tendencije inkorporacije u sediment, 
perzistentnosti, toksičnosti i sposobnosti bioakumulacije. Zadržavanje metala u 
sedimentu zavisi kako od fizičko-hemijskih osobina sedimenta tako i od uslova 
sredine. Jednom kontaminiran sediment predstavlja kontinualan moguć izvor 
zagađenja životne sredine zbog mogućnosti njegove remobilizacije usled promene 
uslova u vodenom sistemu (poplave, acidifikacije). Metali koji imaju geohemijsko 
poreklo, se uobičajeno nalaze u manje pristupačnim ili sasvim nepristupačnim 
oblicima. Sa druge strane, metali koji su u sediment dospeli iz antropogenih izvora se 
najčešće nalaze u oblicima koji su relativno lakše biodostupni.  Podaci o ukupnom 
sadržaju metala, odnosno o takozvanom pseudo-ukupnom sadržaju često nisu dovoljni 
da definišu njihove potencijalne negativne uticaje i biodostupnost. Korišćenje ukupne 
koncentracije metala u sedimentu kao meru njihove toksičnosti i sposobnosti da se 
bioakumuliraju je prilično problematična jer različiti sedimenti pokazuju različit 
stepen biodostupnosti za isti ukupni sadržaj metala. 

 Izbor odgovarajuće metode za remedijaciju sedimenta zavisi od specifičnih 
karakteristika datog sedimenta, koncentracija metala u pojedinim frakcijama, 
koncentracije i tipa polutanata koje treba ukloniti, kao i od krajnje upotrebe 
kontaminiranog sedimenta. Kontaminanti se mogu izolovati da bi se minimizirao 
njihov dalji tok i negativno dejstvo po okolinu, da se smanji permeabilnost sedimenta, 
itd. Međutim neophodno je voditi računa o velikoj specifičnosti sedimenta u 
zavisnosti od mesta uzorkovanja ("site-specific") pa su nužne i modifikacije koje će 
uključiti sve relevantne karakteristike datog mesta koje utiču na toksičnost metala. 

S obzirom da su metode pogodne za remedijaciju zemljišta koje su u većoj 
meri razvijene, nisu i ne moraju biti pogodne za remedijaciju sedimenta i da 
korišćenje ukupne koncentracije metala u sedimentu kao meru njihove toksičnosti i 
sposobnosti da se bioakumuliraju je prilično problematična jer različiti sedimenti 
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pokazuju različit stepen biodostupnosti za isti ukupni sadržaj metala, ciljevi ovog 
istraživanja su: 

• određivanje potencijalne mobilnosti, biodostupnosti i potencijalne 
toksičnosti metala na osnovu metoda sekvencijalne ekstrakcije u 
netretiranom i tretiranom sedimentu, 

• na osnovu rezultata sekvencijalne ekstrakcione procedure, određivanje 
potencijalnog rizika metala po okolinu u polaznom sedimenu, ali i u 
sedimentu nakon tretmana, i 

• određivanje efikasnosti različitih imobilizacionih agenasa u tretmanu 
solidifikacije/stabilizacije za metale u sedimentu i dominantnog 
mehanizma izluživanja iz tretiranih smeša. 

 Predmet izučavanja ove disertacije bio je i ispitivanje mogućnosti 
imobilizacije teških metala u sedimentu primenom različitih imobilizacionih, 
remedijacionih tehnika kao i određivanje njihove efikasnosti (npr. 
solidifikacija/stabilizacija portland cementom, kalcijum-oksidom, prirodnim zeolitom, 
letećim pepelom, kaolinitom, montmorilonitom, itd.) u zavisnosti od brojnih faktora.  
Efikasnost imobilizacionih postupaka praćena je korišćenjem tzv. testova 
„izluživanja“, odnosno određivanjem koncentracije metala koji su u toku određenog 
vremena iz imobilisane faze prešli u mobilnu fazu gde se smatraju potencijalno 
opasnim i biodostupnim. Krajnji cilj svakog testa izluživanja je mogućnost procene 
adekvatnosti primene određene imobilizacione, odnosno remedijacione tehnike. Ova 
koncentracija metala u velikoj meri zavisi od specifičnih osobina ispitivanih 
sedimenata i ne može se univerzalno primeniti za različite tipove sedimenta. 
Efikasnost imobilizacionih postupaka zavisi i od određenih osobina: pH rastvora, 
dodatka imobilizacionog agensa što je istraživanjem ispitano. Na osnovu ovog testa, 
odnosno odnosa kumulativne frakcije metala koja je oslobođena iz imobilizacione 
smeše u mobilnu fazu i vremena određen je tip mehanizma koji omogućava transport 
metala (spiranje, difuzija, rastvaranje). Takođe su određeni i i parametri (koeficijenti 
difuzije, indeksi izlužljivosti) koji će poslužiti za ocenu efikasnosti prethodno 
primenjenih imobilizacionih tehnika. Primenjeni su i modifikovani testovi izluživanja 
sa ciljem što bolje simulacije realnih uslova. U modifikovanim testovima izluživanja 
korišćen je rastvor sa pH 3,25 da bi se simulirali uslovi koji oponašaju kisele kiše, 
odnosno uslove u realnom sistemu. Takođe je koršćen i rastvor huminskih materija sa 
ciljem simulacije uslova velikog organskog opterećenja do kojeg bi moglo doći u 
slučaju akcidentnih situacija (na primer poplava) i generalno uslova koji se stvaraju u 
prirodi pri raspadanju organskog materijala (lišće, trava, itd.).  

 Rezultati dobijeni simulacijom ovih uslova će dalje omogućiti modelovanje 
ponašanja metala u smislu dugoročnog "izluživanja" iz tretiranog sedimenta kao i 
procenu najefikasnijih agenasa za imobilizaciju različitih metala u sedimentu. 
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2.  OPŠTI DEO 
 
 

Sediment je čvrsta faza akvatičnog sistema, koju čine biološki, biohemijski i 
hemijski depoziti, a koji fizičko-hemijskim procesima vezuje kontaminante (organske 
i neorganske) koji dospevaju u akvatične sisteme (Zoumis et al., 2001).  USEPA 
definiše sediment kao esencijalnu, dinamičku komponentu svih akvatičnih sistema 
koja zbog snažno izražene tendencije vezivanja može biti rezervoar akumuliranih, 
toksičnih i perzistentnih jedinjenja prirodnog i dominantno antropogenog porekla. 

 Integralni deo ovog sistema čini porna (intresticijalna) voda koja se definiše 
kao voda koja se nalazi u intersticijalnom prostoru između čestica sedimenta. Ona 
može da zauzima 30 do 70% zapremine sedimenta. Porna voda je relativno statična u 
sedimentu, pa se može posmatrati njen fizičko - hemijski sastav kao rezultat 
ravnotežnih interakcija, od kojih su najznačajniji sorpcija i raspodela, između vode u 
porama sedimenta i površine čestica čvrste faze. Ova činjenica čini pornu vodu 
pogodnom za utvrđivanje nivoa zagađenosti sedimenta. Takođe, poznavanje 
koncentracija zagađujućih materija u pornoj vodi je veoma bitno kod bilo kakvih 
remedijacionih zahvata, jer supstance rastvorene u pornoj vodi prilikom uklanjanja 
sedimenta mogu veoma lako dospeti u površinsku vodu (Di Toro et al., 1991). 

 Kvalitet sedimenta je izuzetno važan kako za formiranje kvaliteta voda tako i 
za procese u akvatičnim ekosistemima i zato je radi sveobuhvatne slike o kvalitetu 
akvatičnog sistema nužno njegovo definisanje. 

 Brojni fizičko-hemijski i biohemijski procesi utiču na raspodelu materija u 
sistemu sediment-voda, opredeljuju oblike nalaženja, ponašanje i sudbinu polutanata. 
Od ovih procesa posebno su značajni: rastvaranje, adsorpcija, desorpcija, isparavanje, 
fotoliza, hidroliza, oksido-redukcija, stvaranje micela, taloženje, jonska izmena, 
stvaranje kompleksa, metabolički procesi i bioakumulacija. Mnogobrojni faktori  
utiču na procese u sedimentu, a među njima najznačajniji su: 

• hemijska struktura supstanci – od koje zavisi njihova podložnost 
fotohemijskim procesima, sorpcione i kompleksirajuće osobine. Od 
strukture supstance zavisi i njen afinitet prema biokoncentrovanju i 
podložnost aerobnoj i anaerobnoj transformaciji (Pfendt, 2002), 

• fizička struktura supstance 

• slobodna površinska energija i struktura površine – odnosi se na   
sorpcione   procese,   na   učešće   u   građenju   površinskih kompleksa i 
fotohemijske procese (Pfendt, 2002; Christensen; 1998, Gao et al., 1998) 

• rastvorljivost supstance u vodi – kod teško rastvornih neorganskih 
supstanci rastvorljivost u vodi je definisana proizvodom rastvorljivosti i 
konstantama ravnoteže kompleksa (Kuang – Chung, 2001) 

• površinsko naelektrisanje - određuje vrstu interakcija u kojima koloidni 
materijali učestvuju  i  smanjuje  afinitet za  sorpciju hidrofobnih 
supstanci, što je uočljivo kod čestica minerala gline (Pfendt, 2002;  Lee, 
1993; Aboul-Kassim i  Simoneit, 2001), 
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• hidrofobne/hidrofilne karakteristike - hidrofobne organske supstance 
pokazuju težnju ka sorbovanju praktično na svim fazama. 

• pH sredine - vrednost     ovog     parametra    je fundamentalna   osobina   
koja   ima   uticaj    na   rastvorljivost neorganskih i organskih jedinjenja, 
položaj ravnoteže povratnih reakcija,   na   ravnotežu   kiselo-baznih   
reakcija,   fotosintezu   i respiraciju (Guo et al., 2004; Hatje et al., 2003) 

• koncentracija  kiseonika i  drugih  akceptora  elektrona - ovaj faktor 
određuje vrstu redoks procesa,  kako abiogenih tako i biogenih. 

 
 Jednom kontaminiran sediment može postati izvor sekundarnog zagađenja, 

kada usled promene uslova u vodenom sistemu (poplave, acidifikacija) sorbovani 
polutanti bivaju desorbovani i vraćeni u vodenu fazu gde ponovo predstavljaju 
opasnost (Zoumis et al., 2001; Martino et al., 2002). 

 Nacionalni istraživački centar (National Research Council - NRC) definisao je 
kontaminirani sediment kao “sediment koji sadrži jedinjenja ili elemente u 
koncentracijama koji imaju ili se sumnja da imaju opasnost po okolinu ili ljudsko 
zdravlje“. Ali, isti taj istraživački centar je u kasnijim istraživanjima shvatio da nema 
univerzalno prihvaćene definicije upravo zbog kompleksnosti samog sedimenta (NRC, 
1997, USEPA 1994a). Oni prepuštaju ustanovama koje se bave ovim problemom 
(lokalne ili internacionalne) da koriste kvalitativne i kvantitativne definicije koje 
opisuju stanje sedimenta ali i metode kojima dokazuju da li je i u kojoj meri zagađenje 
prisutno. Termin zagađeni ili kontaminirani sediment se sve više zamenjuje terminom 
toksični sediment iz dva razloga:  

(a) skoro svi sedimenti su zagađeni u određenoj meri usled difuznih izvora 
zagađenja, uključujući i atmosfersku depoziciju polutanata,  

(b) samo toksični sedimenti opravdavaju potrebu za remedijacijom, odnosno 
njenom visokom cenom. 

 Zagađenje sedimenta može imati mnogo štetnih efekata na ekosistem, kako 
jasno vidljivih tako i onih diskretnih i nevidljivih. U mnogim oblastima zagađenja, 
vidljivi i lako prepoznatljivi dokazi o štetnom dejstvu na rezidentnu biotu su 
podudarni sa procenjenim koncentracijama u sedimentu (Akcay et al., 2003). Češći su 
međutim ti manje vidljivi efekti na biološke zajednice i ekosisteme koji su uslovljeni 
različitim koncentracijama kontaminanata u sedimentu ali ih je i teže identifikovati. 
Drugim rečima, hemija unutrašnjosti sedimenta nije uvek indikacija nivoa toksičnog 
dejstva. Slične koncentracije kontaminanata mogu prouzrokovati različite biološke 
uticaje na različite sedimente (Guo et al., 1997). Do ove protivrečnosti dolazi zbog 
toga što je toksičnost uslovljena stepenom kojim hemijski kontaminant vezuje druge 
konstituente u sedimentu. Ovi drugi konstituenti, kao što su organski ligandi i 
neorganski hidroksidi, oksidi i sulfidi, kontrolišu zapravo biodostupnost akumuliranih 
kontaminanata (Christensen, 1998; Zhou et al., 2000; Turgut, 2003). Toksično 
vezivanje ili sorpcija za sediment odnosno suspendovane čestice određuje toksičnu 
akciju u biološkim sistemima (USEPA, 2001a; 2004a). S obzirom da kapacitet 
vezivanja sedimenta varira, i stepen toksične izloženosti će varirati u odnosu na 
ukupan kvantitet toksikanta. 

 Dnevne struje, energija vetra i oluje u ovim sistemima mogu prouzrokovati 
periodičnu remobilizaciju površinskog sedimenta (Calmano et al., 1986, 1993). 
Turbulentnije struje, povezane sa sezonskim poplavama ili olujama, mogu anoksični 
sediment izložiti oksičnim uslovima. Bioturbacije, takođe mogu dovesti do uvođenja 
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kiseonika u dublji anoksični sediment (Simpson et al., 1998). Naravno, ne treba 
zaboraviti ni humane aktivnosti, koje uključuju održavanje i izmuljavanje, kao i 
depoziciju istorijski kontaminiranog sedimenta što svakako značajno utiče na 
disturbacije u sedimentu. 

 Disturbacija u sedimentu dovodi do promena hemijskih osobina sedimenta 
(slika 1). Istraživanja pokazuju da influks rastvorenog kiseonika (DO) rezultuje u 
pozitivnoj promeni redoks potencijala (Eh). Oksidacija anoksičnog sedimenta dovodi 
do povećanja mikrobiološke aktivnosti i smanjenju pH (uglavnom zbog oksidacije 
sulfida) (Petersen et al., 1997; Simpson et al., 1998; Reible et al., 2002). Opseg pH 
redukcije zavisi od količine sulfida u sedimentu kao i od mere njegove oksidacije 
(Delaune i Smith, 1985). Promena hemijskih osobina sediment-kontaminant 
kompleksa prouzrokuje mobilizaciju i transfer metala, pre svega iz sulfid vezanih 
kompleksa (FeS/MnS) (Calmano et al., 1993). U situacijama gde se pH i Eh ne 
menjaju značajno (na primer u delimično oksidovanom sedimentu) oslobađanje 
metala je zanemarljivo (Reible et al., 2002). 
 

 
Slika 1. Transport i transformacija kontaminanta u sedimentu (Lyman, 1995) 

 
 

 Resuspenzija anoksičnog sedimenta rezultuje u varijabilnim desorpcionim 
brzinama metala adsorbovanih za sulfide, na primer Hg, Pb, Cu i njihovo lakše 
oslobađanje (Caille et al., 2003).  Metali koji koprecipitiraju ili adsorbuju na FeS i 
MnS se brše oksiduju, zbog njihove relativne rastvorljivosti u anoksičnim uslovima 
(Simpson et al., 1998; Caetano et al., 2002). 

 Stabilniji sulfidno vezani metali (CuS i pirit) se teško mogu oksidovati u 
kratkom vremenu zbog njihove spore oksidacione kinetike (Caetano et al., 2002). 
Izluženi Fe i Mn brzo se ponovo talože i depozituju kao nerastvorni oksidi/hidroksidi, 
za koje se sada mogu adsorbovati sveže izluženi metali (Saulnier i Mucci, 2000; 
Caetano et al., 2002). Oslobađanje metala je multifazno sa nizom procesa koji 
kontrolišu resuspenziju (prvih nekoliko sati) i različitim procesima koji kontrolišu 
dugoročno oslobađanje tokom nedelja (Reible et al., 2002). Periodični ili kontinualni 
ciklični procesi dovode do značajnih fluktuacija koncentracije kontaminanata 
(Latimer et al., 1999).  
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 Zoumis et al. (2001) su ukazali da su tokom oksidacije sedimenta veze Cd i Zn 
išle od jače vezanih do slabije vezanih karbonatnih frakcija. Neki divalentni metali (na 
primer, Ni, Zn, Cd, Pb, Cu i Hg) mogu takođe zameniti Fe/Mn monosulfide u 
anoksičnom omotaču gradeći nerastvornije sulfidne precipitate. U ovoj situaciji metali 
se možda neće desorbovati tokom resuspenzija (Di Toro et al., 1990). 

 Calmano et al. (1993) ukazuju da se forme metala značajno menjaju tokom 
resuspenzija. Udeo Zn, Cd, Cu i Pb snažno vezanih za sulfidnu/organsku frakciju se 
smanjuje tokom eksperimenta koji stimuliše resuspenziju i transformiše u manje 
stabilno vezane karbonatne i izmenljive frakcije. Rastvorena koncentracija cinka i 
kadmijuma se tokom ovih eksperimenata značajno povećala.  

 Energija resuspenzije nije konstantna, i na dinamiku čestica značajno utiču 
uslovi sredine i količina resuspendovanog sedimenta. Ove promenljive utiču na brzinu 
taloženja i vreme rezidencije kontaminanata u koloni (Whalley i Aldridge, 2000; 
Zoumis et al., 2001). Mesta vezivanja na površini metalnih oksida/hidroksida 
rezultuju u promeni stabilnosti jedinjenja. Kompetitivne interakcije katjona za 
adsorpciona mesta mogu uticati na adsorpcioni kapacitet metala. Rastvoreni ligandi 
kompetiraju sa metalnim jonima za mesta vezivanja na čvrstoj fazi, redukujući ili 
povećavajući adorpciju metala (Tessier i Campbell, 1987). Slotton i Reuter (1995) su 
otkrili da se Zn brzo readsorbuje nakon oksidacije. Cd u odnosu na druge metale duže 
ostaje u rastvoru, možda zbog kompleksiranja sa hloridima ili drugim anjonima koji 
limitiraju sorpciju kadmijuma na Fe okside/hidrokside (Förstner et al., 1989; Caetano 
et al., 2002). 

 Resuspenzija sedimenta rezultuje i u promenama interakcija čestica-voda i 
specifična je za svaki ekosistem i uslove u njemu (stepen zagađenja, fizički i biološki 
aspekt sistema) (Vale et al., 1998). Održavanje izmuljanog sedimenta je obično 
anoksično i promene fizičkohemijskih uslova na mestu odlaganja rezultuje u 
oslobađanju kontaminanata (Francingues et al., 1985). Tokom odlaganja izmuljanog 
materijala, samo mali procenat materijala ostaje u suspenziji, dok se većina odlaže na 
dno (Peddicord, 1987). Plima i talasi mogu povećati resuspenziju sedimenta na mestu 
odlaganja posebno na mestima gde je smanjena dubina (Whalley i Aldridge, 2000). 
Obim resuspenzije sedimenta zavisi od kretanja vode u oblasti 
izmuljavanja/odlaganja. Jake struje, teže da razbacaju resuspendovani materijal (Vale 
et al., 1998). 

 Takođe je proučavan efekat primenjene tehnike izmuljavanja na turbiditet i 
remobilizaciju kontaminanata (de Groote et al., 1998; Pieters et al., 2002). De Groote 
et al. (1998) su otkrili da se koncentracije suspendovanih čvrstih materija povećavaju 
ukoliko se koristi jedna vrsta opreme. Hidraulički transport uklonjenog materijala 
rezultuje u većoj gustini izmuljenog materijala. Pieters et al. (2002) su uočili promenu 
mobilnosti metala tokom primene različitih tehnika izmuljavanja. 

 Literaturni podaci se odnose uglavnom na podatke o tome kakva je distribucija 
kontaminanata u neporemećenom sedimentu, njihovom afinitetu za različite čvrste 
faze kao i o interakcijama kontaminanata između sedimenta i porne vode ali se malo 
zna o procesima i distribuciji u izmuljanom sedimentu (Eggleton i Thomas, 2004). 
 
 
 2.1. METALI U SEDIMENTU I PROCENA NJIHOVE DOSTUPNOSTI 
 

Raspodela i migracija metala u vodenim sistemima kontrolišu se prvenstveno 
karakterom sedimenata u vodenoj masi. Intenzitet dospevanja metala iz sedimenta 
zavisi od fizičke strukture i hemijske prirode samih sedimenata, jer upravo one 
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opredeljuju silu vezivanja hemijskih elemenata. Budući da prirodni i antropogeni 
faktori utiču na formiranje specifičnosti aktivnih delova sedimenata i vodene mase u 
kojoj se prenose metali, vodeni sistemi karakterišu se velikom raznolikošću i 
specifičnošću raspodele i migracije metala (Veselinović et al., 1995). Fizičko-
hemijske karakteristike sedimenta (pH vrednost, redoks-potencijal, sadržaj organske 
materije, gline i sulfida, oksidi gvožđa, aluminijuma i mangana) utiču na pojavne 
oblike i vezivanje toksičnih komponenti i njihovih metabolite za čestice sedimenta, a 
time i na njihovu mobilnost, a za posledicu imaju bioakumulaciju i biomagnifikaciju u 
živim organizmima u manjoj ili većoj meri (Pfendt, 2002). 

 Za razliku od većeg broja organskih toksikanata koji nisu inicijalno prisutni u 
akvatičnoj i drugim delovima životne sredine, metali kruže kroz biogeohemijske 
procese. Tako, metali koji su prisutni u rekama, mogu biti prirodnog porekla ali 
naravno i iz antropogenih izvora (ispuštanjem otpadnih voda u prirodna površinska 
vodena tela) ( Akcay et al., 2003; Evans et al., 2003; Prego i Cobelo-Garcia, 2003). 

pH vrednost sedimenta ima veliki uticaj na brzinu i pravac hemijskih i 
biohemijskih reakcija koje se odvijaju u sedimentu. Intenzitet mikrobiološke 
aktivnosti u sedimentu, mineralizacija organskih materija, razlaganje minerala, 
rastvaranje teško rastvorljivih jedinjenja, koagulacija i peptizacija koloida i drugi 
fizičko-hemijski procesi u velikoj meri zavise od reakcija u sedimentu. Smanjenje pH 
vrednosti vodi ka rastvaranju karbonata i hidroksida, kao i povećanju desorpcije 
metalnih katjona kroz kompeticiju sa vodonikovim jonim. 

Ponašanje metala takođe zavisi od redoks uslova. Redoks sredina u prirodnim 
vodama je obično kompleksna i u neuravnoteženom stanju, pa može doći do značajnih 
varijacija interakcija između faza vazduh-voda i voda-čvrsta materija ili voda-
sediment. Uticaji na metale mogu se sumirati kao: (1) direktna promena oksidacionog 
stanja metalnog jona, npr. Fe2+ u Fe3+ i Mn2+ u Mn4+, i (2) redoks promenama u 
dostupnosti i kompeticiji liganda ili helata. 

Smanjenje potencijala kiseonika u sedimentima se može javiti pri procesima 
kao što je eutrofikacija. Ovo rezultuje promenom hemijskog oblika metala, a samim 
tim i promenom u rastvorljivosti metala u vodi. Pod redukcionim uslovima u pornoj 
vodi, metali se pojavljuju kao: 

• Sulfidni kompleksi, 
• Organski kompleksi Fe i Ni, 
• Hloridni kompleksi Mn i 
• Hidroksidni kompleksi Cr. 

 Razvojem oksidacionih uslova, na rastvorljivost metala utiče postepeno 
prevođenje metalnih sulfida u karbonate, hidrokside, oksihidrokside, okside ili 
silikate. Tipična redoks sredina u akvatičnim sistemima može se okarakterisati 
upotrebom Eh-pH dijagrama stabilnosti. Stabilnost metalne faze u funkciji Eh i pH na 
250C i pristisku od 1 atm poznat je za mnoge metale (Dalmacija i Agbaba, 2008). 
 
 2.1.1. Procena dostupnosti metala u sedimentu na osnovu njihove 

raspodele 
 

 Oblik u kom se javljaju metali u sedimentu u velikoj meri je uslovljen 
karakteristikama samog sedimenta, i uslova koji u njemu vladaju. Sediment se može 
podeliti u tri sloja: oksični, anoksični i oksično-anoksični.  

 Oksični sloj je površinski sloj sedimenta koji je u kontaktu sa prekrivnom 
vodom i kog odlikuje visoka vrednost redoks potencijala (visok sadržaj kiseonika). 
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On kontroliše izmenu metala između sedimenta i sloja vode u akvatičnim sistemima. 
Remobilizacija iz oksičnog sedimenta je moguća usled promena uslova vode (na 
primer promena pH i prisustvo komleksirajućih agenasa), koji mogu doprineti i 
ponovnom vezivanju rastvorenih metala za prisutne suspendovane čestice, pa i 
sedimentaciji (Zoumis et al., 2001; Millward i Liu, 2003). 

 Anoksični sloj se nalazi na većim dubinama sedimenta i odlikuje se niskim 
redoks potencijalom. Budući da se u takvim uslovima javlja visok sadržaj sulfidnih 
jona usled aktivnosti anaerobnih mikroorganizama, neki metali kao što su, na primer, 
Zn, Cd i Cu, se mogu javiti u obliku teško rastvornih sulfida, što čini efikasnu 
prirodnu imobilizaciju metala. Remobilizacija je moguća usled izmuljivanja i 
odlaganja sedimenta, pošto se time menja oksičnost sedimenta.  

 Oksično-anoksični sloj, koji se nalazi između gore navedenih slojeva 
sedimenta, a koji još nije značajno ispitan, ima veliku ulogu u kretanju metala kroz 
sediment. 

 Širok spektar metala u velikom broju formi se može naći u akvatičnom 
sedimentu. Različite frakcije metala u sedimentu prikazane su slici 2. Izuzetnu ulogu 
u distribuciji metala u sistemu sediment-voda ima porna voda koja čini onu količinu 
vode koja se nalazi između čestica sedimenta. Kao što se može uočiti na slici 2. porna 
voda je posrednik rastvorenih, a time i biodostupnih oblika metala između sedimenta i 
vodnog tela. 

 

 
 

Slika 2. Vezivanje metala u čvrstoj fazi 
(http://pubs.usgs.gov/of/1995/ofr-95-0831/CHAP2.pdf) 

  
 

 Rastvaraju se dajući jone ili rastvorne komplekse u intersticijalnoj pornoj vodi, 
precipitiraju kao organska ili neorganska jedinjenja, ili se vezuju za mesta vezivanja 
sedimenta. Kompleksnost ponašanja metala u sedimentu i vodi otežava precizno 
definisanje nivoa na kom će doći do toksičnih efekata. Za metale, primarni problem u 
sedimentu je toksičnost za bentičke organizme (USEPA, 2001a; Akcay et al., 2003), a 
smatra se da rastvorena forma metala doprinosi najviše toksičnosti, mada i neki 
čestični oblici takođe pokazuju toksičnost (Kuang-Chung et al., 2001). 
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 Termin specijacija povezan je sa distribucijom elementa između različitih 
hemijskih oblika ili vrsta u sedimentu. Distribucija metala u sedimentu može ukazati 
na potencijalnu opasnost po okolinu kroz način na koji su metali povezani. 
Interesovanje za ove tehnike je porastao posle povezivanja stepena mobilnosti sa 
procenom rizika (na primer ukoliko je metal mobilniji, veći je i rizik vezan za njega) 
(Jain, 2004). Često ukupna koncentracija metala nije dovoljna da definiše toksičnost 
sedimenta jer različiti sedimenti pokazuju različit stepen toksičnosti u zavisnosti za 
koju fazu u sedimentu su metali vezani (Pertsemli i Voutsa, 2007). 
 Faktori sredine koji utiču na deponovanje metala u sedimentu i njihovu 
funkciju kao metalnih taloga su (Connell i Miller, 1984): 

1. Detritični minerali. Prisustvo minerala u talogu fine frakcije sedimenta rezultuje 
obogaćivanjem sedimenta metalima, putem procesa površinske adsorpcije. S 
druge strane, kvarc, feldspat i karbonati, teže da imaju suprotan efekat. 

2. Sorpcija. Kapacitete čvrste faze da adsorbuje teške metale opada u nizu: MnO2 > 
huminske kiseline > Fe oksid > minerali iz gline. Sorpcioni kapacitet Fe oksida za 
metale je deset puta manji nego npr. Za Mn oksid. Rashid je još 1971.godine 
pokazao da od ukupnog kapaciteta vezivanja huminskih materija, približno 2/3 
može biti pripisano hemijskoj sorpciji a 1/3 katjonskoj izmeni.  

3. Koprecipitacija sa hidratisanim oksidima i karbonatima Fe i Mn. Pod 
oksidacionim uslovima, hidratisani oksidi Fe i Mn daju visoke efekte smanjenja 
sadržaja rastvorenih metala. Co, Zn i Cu koprecipitiraju iz prirodne jezerske vode 
sa hidroksidima Fe i Mn u procentima od 67%, 86% i 98% respektivno. 
Koprecipitacije sa karbonatima može biti važan mehanizam za depoziciju Zn i Cd 
kad su karbonati glavna komponenta, a to je kad su drugi supstrati, naročito 
hidratisani Fe oksidi ili organske supstance prisutne u manjoj količini.  

4. Kompleksiranje i flokulacija sa  organskim materijama. U sistemima bogatim sa 
organskim materijama, uloga oksida Fe i Mn je mnogo manje značajna zbog 
kompeticije znatno reaktivnije huminske kiseline, organo-gline i oksida 
pokrivenih organskim materijama. Organski omotač značajno doprinosi 
kapacitetu adsorpcije sedimenta i suspendovanih materija. Metali kompleksirani 
sa huminskim kiselinama postaju nedostupni za formiranje sulfida, hidroksida i 
karbonata i stoga sprečavaju formiranje nerastvornih soli. Hemijski i 
elektrostatički procesi rezultuju flokulacijom Fe, Al i humata, posebno u morskim 
zalivima. Stoga je ustanovljeno povećanje koncentracije metala u huminskim 
supstancama prisutnim u redukcionoj morskoj sredini.  

5. Precipitacija metala. Količinu sedimenta formiranog u prirodnoj vodi usled 
direktne precipitacije hidroksida, karbonata i sulfida metala je teško razlikovati 
od koprecipitata sa drugim supstancama. Primer značaja raznih mehanizama veze 
i sadržaja odgovarajućih supstrata za vezivanje za sediment u zoni zaliva dat je u 
Tabeli 2. Proces flokulacije metal-organskog kompleksa i koprecipitacije sa 
hidratisanim oksidom Fe i Mn je od značaja posebno za metale dospele u životnu 
sredinu usled antropogene aktivnosti.  

 U kom će se obliku i u kolikoj meri naći metali u sedimentu zavisi od vrste 
metala i osobina sedimenta (minerološki sastav, sadržaj organskih materija, veličina 
čestica i ukupnih adsorptivnih površina, redoks potencijal, pH, temperatura itd.). 
Metali se u sedimentu mogu naći u šest frakcija i u zavisnosti od toga za koju su fazu 
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vezani pokazuju različit stepene mobilnosti (Mossop i Davidson, 2003; Hlavay et al., 
2004; Pertsemli i Voutsa, 2007): 

1. Rastvoreni metali su oni koji se nalaze u vodi (pornoj vodi) u obliku anjonskih i 
katjonskih organskih i neorganskih (npr. karbonatnih) kompleksa i hidratisanih 
jona čija je rastvorljivost veća pri nižim pH. Izmenljivu frakciju metala čine oni 
koji su slabo vezani za koloidne čestice. U ovim oblicima metali pokazuju 
izuzetnu mobilnost, koja se može znatno povećati usled jonske izmene sa 
porastom sadržaja katjona  (npr. tvrdoća vode). Ove frakcije čine mobilnu frakciju 
metala. Ona može nastati usled desorpcije sa gline i drugih supstrata usled 
formiranja rastvornih organskih i neorganskih kompleksa. 

2. Metali asocirani sa karbonatnim mineralima čine karbonatnu frakciju koja može 
biti novoprecipitirana u sedimentu. Promena pH vrednosti značajno utiče na 
mobilnost metala u ovom obliku tako što se sniženjem pH povećava rastvorljivost 
karbonata, a time i oslobađanje adsorbovanih jona teških metala. Promena pH 
vrednosti može uslediti npr. nakon kiselih kiša. Iz ove frakcije se metali mogu 
lako mobilisati, pa se može opisati kao lako mobilna frakcija. 

3. Metali asocirani sa Fe-Mn oksidima (Fe-Mn oksidna frakcija) pokazuju srednju 
mobilnost, a što zavisi i od redoks uslova sredine, jer ukoliko sredina postane 
anoksična može doći do mobilizacije asociranih metala. U tom slučaju se, 
međutim, metali mogu adsorbovati na sulfidnim mineralima i taložiti u obliku 
sulfida. Promena redoks potencijala sredine se dešava u slučaju visokog sadržaja 
organskih materija u akvatičnom sistemu koje podležu procesu oksidacije, pa 
potrošnjom kiseonika sredina postaje anoksična. Promena redoks potencijala 
sedimenta je jedan od najvažnijih procesa koji kontroliše mobilnost teških metala. 
Mobilnost metala adsorbovanih na Fe-Mn okside je veća nego u slučaju kada su 
asocirani sa sulfidima. Frakcija metala vezana za Mn okside čini lako-redukujuću, 
a za Fe okside srednje-redukujuću frakciju. U okviru ove frakcije postoji razlika 
između metala vezanih za amorfni i kristalni Fe oksid. 

4. Organska frakcija podrazumeva metale koji su vezani za organsku materiju 
(detritus, živi organizmi, huminske kiseline itd.). Metali u ovom obliku pokazuju 
srednju mobilnost, ali usled oksidacije organskih materija može doći do povećanja 
mobilnosti. 

5. Metali se mogu javljati asocirani sa sulfidnim mineralima (sulfidna frakcija) u 
anoksičnim uslovima ili precipitirani u obliku sulfida. Mobilnost ovako vezanih 
metala zavisi od uslova sredine budući da povećanje sadržaja kiseonika (oksična 
sredina) može dovesti do njihovog oslobađanja. Ovi oblici su, inače, manje 
rastvorljivi od oksidovanih formi. Povećanje sadržaja kiseonika u sedimentu može 
uslediti izmeštanjem akvatičnih zona u toku oluja, izmuljivanjem et al. 

6. Frakcija metala koja podrazumeva one inkapsulirane u kristalnu strukturu 
(kristalna frakcija) nije biodostupna i ne predstavlja količinu metala koja ima 
potencijalni toksični efekat na organizme. Oni čine rezidualnu frakciju metala. 

 Zbog mogućnosti distribucije metala u različite geohemijske faze sedimenta 
ukazala se potreba za razvijanjem metoda koje bi pružile relevantne i brze informacije 
o njihovom prisustvu u različitim frakcijama budući da se odlikuju različitom 
biodostupnošću, mobilnošću ili ekotoksičnošću.  

 Da bi se dobili podaci o ukupnom, dostupnom i potencijalno dostupnom 
sadržaju teških metala, a time i o mobilnosti, biološkoj i fizičko-hemijskoj 
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dostupnosti, ali i o mogućem poreklu teških metala u sedimentu često se koristi metod 
sekvencijalne ekstrakcije (Tessier i Cambell, 1987; Calmano et al., 1993; Zoumis et 
al., 2001; Fan et al., 2002; Jain, 2004). 

 Sekvencijalna ili frakciona ekstrakcija je metoda kojom se sukcesivnom 
primenom ekstrakcionih sredstava rastuće ekstrakcione moći, selektivno rastvaraju 
sasvim određene, specifično vezane frakcije teških metala iz istog uzorka geološkog 
materijala (sedimenta ili zemljišta). 

 Princip sekvencijalne ekstrakcije teških metala zasniva se na shvatanju da 
metali mogu da formiraju sa čvrstom fazom sedimenta veze različite jačine i da te 
veze mogu biti postupno raskinute, delovanjem reagenasa rastuće jačine, pri čemu se 
pojedinačne faze ekstrakcije definišu na osnovu funkcije ili oblika vezanosti metala. 
Prednost ovog analitičkog postupka je u tome što omogućava istovremeno 
sagledavanje različitih oblika postojanja teških metala u sedimentu, što se ne može 
postići primenom pojedinačnih ekstrakcionih metoda (Sahuquillo et al., 2003).  

 Ne postoji jedinstvena procedura za sekvencijalnu ekstrakciju. Nije strogo 
definisano koji se rastvori koriste u te svrhe budući da na ove procese u značajnoj 
meri utiču karakteristike samog sedimenta i kvalitativni sastav metala u njemu. Iz tih 
razloga mora se pažljivo izabrati koji će se reagensi koristiti za konkretni uzorak 
sedimenta. Tehnike ekstrakcije metala za definisanje njihovog sadržaja u različitim 
frakcijama se mogu primeniti za oksični i anoksični sediment ( Tessier i Cambell, 
1987; Calmano et al., 1993; Li et al., 2000; Zoumis et al., 2001; Fan et al., 2002). 

Faktori koji utiču na efikasnost ekstrakcije metala su (Hlavay i sar., 2004): 

1. Karakteristike ekstraktanata podrazumevaju hemijske i fizičke osobine 
reagenasa koje mogu biti interferirajuće kako u toku ekstrakcije tako i u toku 
analize. Efikasnost ekstrakcije može biti efikasnija povećanjem koncentracije 
reagenasa ili povećanjem jonske jačine rastvora. Ekstraktanti sa velikom 
puferskom moći (na primer AcNH4) ili bez puferskog kapaciteta (na primer 
MgCl2) se mogu koristi za ekstrakciju. Odnos rastvor reaktanata/sediment ima 
uticaja na rezultate. Ako je kapacitet ekstrakcije reagensa dovoljan da rastvori 
metale u širokom opsegu rastvor/sediment odnosa, tada svako povećanje 
zapremine reagensa dovodi do razblaženja rastvora dobijenog nakon ekstrakcije. 

2. Eksperimentalni parametri kao što su temperatura, vreme i intenzitet mešanja, 
takođe, utiču na efikasnost ekstrakcije. Temperatura ne utiče značajno na 
ekstraktabilnost metala, u opsegu sobne temperature (20-25oC), ali se mora uzeti u 
obzir prilikom interpretacije manjih razlika u rezultatima. Vreme trajanja 
ekstrakcije je izuzetno bitno budući da se sa povećanjem vremena povećava i 
efikasnost ekstrakcije. Ono se može kretati od nekoliko sekundi do nekoliko dana 
u zavisnosti od osobina sedimenta i u najvećoj meri od veličine čestica koje ga 
čine. Mešanje i mućkanje povećavaju efikasnost dospevanja reagenasa do 
površine kristala na kojim su adsorbovani metali (kinetika transporta), dok ne 
utiču na proces oslobađanja jona sa površine (kinetika reakcija na površini). 

3. Ekstrakcione sekvence. Kada se izaberu odgovarajući reagensi za ekstrakciju na 
osnovu njihovog jonoizmenjivačkog kapaciteta ili kapaciteta redukcije/oksidacije 
potrebno je da se definišu konkretni uslovi za svaki korak ekstrakcije. U okviru 
svake sekvence neophodno je poznavati selektivnost, procese readsorpcije i 
redistribucije koji se odvijaju. 

4. Osobine sedimenta. Matriks može uzrokovati kontaminaciju uzorka kao i 
smanjenje koncentracije ekstrahovanih metala usled njihove ponovne sorpcije 
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pomoću sedimenta. Heterogenost sedimenta podrazumeva prisustvo čestica 
različitih dimenzija, što utiče na uniformnost ekstrakcije, na šta utiče i fizička 
asocijacija raznih čvrstih frakcija.  

 Rezultati mogu varirati sa istim reagensima, pH, temperaturama, jačinom 
ekstrakcionog rastvora kao i odnosom tečno-čvrsto. Ni jedna od ekstrakcionih faza 
nije dovoljno specifična, ali su sredstva odabrano tako da minimiziraju solubilizaciju 
drugih frakcija (Sahuquillo et al., 2003). 

 
 Najčešće se koriste dve procedure sekvencijalne ekstrakcione procedure 

(SEP): 
 

(1) SM&T (Standards, Measurement and Testing Programme EU, bivši BCR) je 
razvio standardizovanu proceduru sekvencijalne ekstrakcije i formirao 
sertifikovani referentni materijal za frakcionu ekstrakciju metala (tabela 1) Prema 
ovoj proceduri, metali se mogu razvrstati u tri, odnosno četiri frakcije (Ure et al., 
1993; Ure, 1995; Rauret et al., 1999; Sahuquillo et al., 2003). 

 Prednost metode: postoji sertifikovani referentni materijal pa je moguće 
ustanoviti preciznost i tačnost i izvršiti validaciju analitičke procedure. 
 Za određivanje mobilne frakcije često se modifikuje ova procedura pri čemu 
se kao ekstraktanti u prvom koraku mogu koristiti: 

a. voda ili razblaženi rastvori soli (jonska snaga <0,01 mol/l), 
b. neutralni rastvori soli bez pH puferskog kapaciteta (na primer MgCl2), 
c. rastvori soli sa pH puferskim kapacitetom (na primer amonijumacetat-AcNH4) 

i  
d. organski kompleksirajući agensi (na primer etilendiamintetrasirćetna kiselina -

EDTA). 
 
 

Tabela 1. SM&T sekvencijalna ekstrakciona procedura 
Ekstrakcioni korak Ekstrakciono sredstvo Frakcija 

1 0,11 mol/l CH3COOH 
izmenljiva, vodorastvorna i 

kiselorastvorna faza – 
frakcija vezana za karbonate 

2 0,1 mol/l NH2OH · HCl 
pH=2 Fe-Mn oksidna/hidroksidna 

3 8,8 mol/l H2O2, 1 mol/l  
CH3COONH4 

Organska materija/sulfidna 

Rezidualna frakcija (vrsta digestije nije definisana), 
npr. carska voda Rezidualna silikatna 

 
 

 U poslednje vreme originalni protokol sekvencijalne ekstrakcione procedure je 
modifikovan u drugom koraku, zbog snažnog uticaja pH, koji može dovesti do 
nedovoljno reprodukovanih uslova. Modifikacija se bazira na sniženju pH 
vrednosti sa 2 na 1.5 i na povećanju koncentracije redukujućeg agensa 
(hidroksilamin-hidrohlorida). Ova modifikacija se pokazala posebno pogodnom za 
Cr, Cu i Pb (Sahuquillo et al., 2003). Praćenjem procesa ekstrakcije u model 
sedimentima utvrđeno je da sirćetna kiselina (CH3COOH) oslobađa metale 
asocirane sa karbonatima, kaolinitom, kalijum-feldspatom i ferihidritom. 
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Hidroksilamin-hidrohlorid ekstrahuje metale sa montmorilonita i mangan-oksida 
kao i nikal iz huminskih kiselina. Oksidi gvožđa se u većini ekstrahuju sa 
sirćetnom kiselinom. Zn asociran sa huminskim kiselinama se raspoređuje između 
ova dva reaktanta. Treći ekstraktant za koji se očekuje da oslobađa metale sa 
organskog i sulfidnog materijala, ekstrahuje značajno jedino Cu sa huminskih 
kiselina (Whalley et al., 1995). Preporučuje se digestija carskom vodom 
(HNO3:HCl=3:1) za određivanje rezidualnih frakcija nakon BCR ekstrakcione 
procedure za poređenje sa digestijom carskom vodom originalnog materijala. Ova 
procedura se pokazala efikasnom za sledeće metale: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn. 
 

(2) Sekvencijalna ekstrakcija prema Tessier-u i sar. (1979) – je najviše korišćena 
metoda za determinaciju metala asociranih sa specifičnim fazama sedimenta i to u 
obliku sledećih frakcija: 

o izmenljiva,  
o karbonatna,  
o Fe-Mn oksidna, 
o organska/sulfidna, i  
o rezidualna frakcija. 

U tabeli 2. navedene su originalne ekstrakcione metode za pojedine frakcije po 
Tessier-u. Ova tehnika se uspešno koristi za sediment sledećih karakteristika: 
neutralna pH vrednost, visok sadržaj hlorida, mali sadržaj karbonata, srednji 
sadržaj organskih materija i Fe-oksida (Tessier et al., 1979). Mnogi istraživači 
koriste ovu ekstrakcionu tehniku uglavnom u adaptiranom ili modifikovanom 
obliku (Hirner, 1992; Li et al., 1995).  

 
 Modifikacije ove procedure su usledile usled analize različitih tipova 

sedimenata i posebnog interesa za pojedine elemente ili grupe elemenata.  
 Nedostaci ove metode su pre svega promenljiva efikasnost ekstrakcije, 

nedovoljno razdvajanje pa čak i preklapanje pojedinih frakcija. Prvenstveno je 
osmišljena za proučavanje sedimenta, a vremenom prilagođena i za frakcionisanje 
teških metala u zemljištu. 

 Na osnovu rezultata sekvencijalne ekstrakcione procedure može se uraditi i 
procena rizika – računanjem takozvanog koda procene rizika odnosno procenta metala 
koji se nalazi u izmenljivoj, odnosno karbonatnoj frakciji (Jain, 2004).  

 Smatra se da je sediment koji u izmenljivoj i karbonatnoj frakciji, sadrži manje 
od 1% ukupnih metala siguran za okolinu, odnosno da nema rizika po okolinu (tabela 
3). Sediment koji iz iste frakcije oslobađa na primer 50% ukupnih metala smatra se 
visoko opasnim po okolinu i metali se lako mogu uključiti u lanac ishrane (Perin et 
al., 1985; Jain, 2004). 

 Takođe se na osnovu rezultata sekvencijalne ekstrakcione procedure može 
proceniti poreklo metala u sedimentu. Smatra se da su metali u adsorptivnoj, 
izmenljivoj i karbonatnoj fazi, slabije vezani, lakše i brže biodostupni, i da su zbog 
toga antropogenog porekla. Metali u inertnoj, rezidualnoj frakciji ukazuju na prirodno 
poreklo (Förstner, 1983;Blasco et al., 2000; Jain, 2004). 
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Tabela 2. Procedura sekvencijalne ekstrakcije po Tessier-u korišćena za 
kvantifikaciju metala raspoređenih u različitim geohemijskim fazama sedimenta 

(Tessier et al., 1979) 
Ekstr. 
korak Ekstrakciono sredstvo Frakcija 

1 

 Rastvori neutralnih soli visokih 
koncentracija (jonskih sila) zbog 
potpunije jonske izmene i desorpcije 

1M MgCl2 pri pH=7 ili 
1M NaOAc pri pH=8,2 

IZMENLJIVA ILI SORPTIVNA 
(ADSORPTIVNO I 

JONOIZMENJIVAČKI) VEZANA 
frakcija adsorbovanih jona koje uzorak 
geološkog materijala može otpustiti, a da 
ne dođe do primetne razgradnje neke od 
njegovih mineralnih faza. Količina metala 
u ovoj frakciji određena je procesima 
adsorpcije i desorpcije. 

2 

 Ekstrakcijom se rastvaraju karbonati, 
pri čemu u rastvor prelaze i jonske 
vrste koje su sa njima kopre-
cipitovane 

1 M NaOAc pri pH=5 

KARBONATNA METALI VEZANI 
ZA KARBONATE I SPECIFIČNO 

ADSORBOVANI 
sadržaj metala u ovoj frakciji u velikoj 
meri zavisi od pH vrednosti sedimenta. 

3 

 Slaba redukciona sredstva koriste se 
za selektivnu redukciju (rastvaranje) 
hidratisanih oksida mangana, ali i za 
redukciju najmobilnije frakcije amor-
fnih oksida gvožđa. U rastvoru će se 
detektovati i prisustvo mikroeleme-
nata koji su u ovim oksidima bili 
koprecipitovani i oksidovani. 

0,04 M NH2OH · HCl u 25% AcOH 

Fe/Mn OKSIDNA/HIDROKSIDNA 
METALI OKLUDOVANI NA 
OKSIDIMA/HIDROKSIDIMA 

GVOŽĐA I MANGANA 
frakcija okludovanih metala nalazi se pod 
uticajem promena redoks potencijala, 
odnosno u anaerobnim uslovima je 
termodinamički nestabilna. 

4 

 Na povišenoj temperaturi razaraju 
organsku materiju pa se oslobađaju 
kompleksno vezani metalni joni. 
Istovremeno se razlažu i sulfidi. 

0,02 M HNO3 i 30% H2O2 pri pH=2 

ORGANSKA METALI VEZANI ZA 
ORGANSKU MATERIJU 

pod oksidacionim uslovima dolazi do 
pojačAne mineralizacije organske 
materije, pri čemu dolazi do oslobađanja 
metala iz ove frakcije. 

5 

  Jake koncentrovane mineralne kise-
line i kombinacije mineralnih kise-
lina: 

HF/HClO4 
HNO3/HClO4 

HNO3 
HCl/HNO3/HF 

HNO3/HF 
HCl/HNO3 

REZIDUALNA METALI 
STRUKTURNO VEZANI U 

SILIKATIMA 
sa ekohemijskog aspekta najmanje intere-
santna faza jer obuhvata silikatne i oksidne 
minerale i u njih strukturno inkorporirane 
metalne jone, dakle onu frakciju metala 
koja se u prirodnim uslovima praktično ne 
može mobilizovati iz geološkog mate-
rijala. 
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Tabela 3. Procena rizika na osnovu procenta metala u izmenljivoj i karbonatnoj 
frakciji sedimenta u odnosu na ukupnu koncentraciju metala u sedimentu 

Procena rizika Kriterijum %
Nema <1
Nizak 1-10
Srednji 11-30
Povišen 31-50
Visok >50

 
 

 U poslednjoj deceniji, značajna pažnja je usmerena na ispitivanje 
frakcionacije, distribucije metala u različitim fazama rečnog sedimenta. Rauret et al. 
(1988) su ispitivali distribuciju bakra i olova u reci Tenes (Španija) dok su Pardo et 
al. (1990) definisali frakcionaciju cinka, kadmijuma, olova, bakra, nikala i kobalta i 
sedimentu reke Pisuerga (Španija) da bi ukazali na stepen zagađenja ovih vodenih 
sistema ali i na mogućnost remobilizacije kontaminanata. Jardo i Nickless (1989) su 
ispitivali hemijske asocijacije cinka, kadmijuma, olova i bakra u zemljištu i sedimentu 
Engleske i Velsa. U većini uzoraka, ovi metali su bili vezani za sve hemijske forme. 
Tessier et al. (1980) su ispitivali specijaciju kadmijuma, kobalta, bakra, nikla, olova, 
cinka, gvožđa i mangana u sedimentu St. Fransois reke (Quebec, Canada). Elsokkary i 
Muller (1990) su se time bavili u reci Nil, u Egiptu i ukazali su da je visok procenat 
hroma, nikla i olova vezan za organsku materiju i sulfide, dok je kadmijum u 
najvećem procentu vezan za karbonatnu frakciju. Iako je ukazano na važnost 
frakcionacije metala u sedimentu sa ovim ispitivanjima je naša zemlja tek nedavno 
počela da se bavi i za sada ne postoji dovoljno literaturnih podataka. 

 Sekvencijalna ekstrakciona procedura je veoma korisno oruđe i pri 
određivanju mogućnosti primene remedijacionih tehnika ali i same efikasnosti 
uklanjanjanja zagađenja. Ova ispitivanja su za sada uglavnom primenjena za 
remedijaciju zemljišta.  

 Smatra se da su izmenljiva, karbonatna i redukujuća frakcija podložne 
tehnikama ispiranja zemljišta (Li et al., 1995). Uklanjanje rezidualno vezane frakcije 
metala možda nije ekonomski isplativo ili neophodno zbog toga što su metali u ovim 
frakcijama najmanje biodostupni. Papadopoulos et al. (1997) su ukazali da HCl nije 
efikasan u uklanjanju rezidualnih metala iz sedimenta, dok se mobilna frakcija 
efikasno uklanja sa HCl.  

 Mulligan et al. (2001) su pokazali da je 90% cinka u sedimentu prisutno u 
karbonatnoj i oksidnoj frakciji. Bakar je u organskoj frakciji bio vezan sa 70%. SEP je 
nakon pranja sedimenta različitim surfaktantima ukazala da biosurfaktanti, 
rhamnolipid i surfaktin mogu ukloniti organski vezan bakar kao i karbonatno i 
oksidno vezan cink. Ali, za određivanje efikasnosti remedijacionih metoda nisu 
dovoljni samo podaci sekvencijalne ekstrakcione procedure nego je potrebno izvršiti 
dodatna ispitivanja, pre svega različite testove izluživanja. 

 Sekvencijalna ekstrakciona procedura je omogućila naučnicima da porede 
specijalnu distribuciju metala u sedimentu (Tessier i Campbell, 1987; Calmano et al., 
1993; Li et al., 2000; Zoumis et al., 2001; Fan et al., 2002) i da proučavaju 
fizičkohemijske faktore koji utiču na biodostupnost i toksičnost (Förstner, 1989). 
Poređenja distribucije metala u sedimentu su visoko specifična za svaki sediment, ali 
mogu omogućiti objašnjenje pojave toksičnosti u određenim sedimentima na osnovu 
raspodele u fazama. 
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 Istraživanja su pokazala da su Fe i Mn oksidi/hidroksidi uz organsku materiju 
izuzetno važna mesta vezivanja metala u sedimentu (Saulnier i Mucci, 2000; Li et al., 
2000; Zoumis et al., 2001; Fan et al., 2002) a da u anoksičnom sedimentu dominira 
građenje metalnih sulfida (Di Toro et al., 1990; Caetano et al., 2002). Često se 
koncentracija kontaminanata u pornoj vodi uzima kao mera njegove toksičnosti, čak u 
novijim istraživanjima i pre ukupne koncentracije metala u sedimentu, i zato se smatra 
da bi u novijim praćenjima kvaliteta sedimentra trebalo kao obavezni parametar uvesti 
i parametar kvaliteta porne vode u odnosu na koncentraciju metala (Ma et al., 2000). 

 U skorije vreme, velika pažnja se posvećuje ka razvijanju metoda koja bi u 
jednom koraku mogle dati pouzdanu informaciju o sadržaju metala koji je 
potencijalno štetan za životnu sredinu, a koje bi bile jednostavne i pogotovo poželjne 
za monitoring programe i istraživanja koja zahtevaju analizu velikog broja uzoraka, 
odnosno ekstrakcionim tehnikama u jednom koraku. 

 Ekstrakcija metala u oksičnom sedimentu se može vršiti u jednom koraku i to 
za određivanje biodostupne količine. Kao ekstrakcioni agensi se mogu koristi EDTA, 
DTPA (dietilentriaminpentasirćetna kiselina) i sirćetna kiselina.  

 Prema literaturnim podacima (Sutherland, 2002), kao pogodne za ekstrakciju 
metala iz sedimenta u jednom koraku, su se pokazale metode kisele ekstrakcije uz 
mikrotalasno zagrevanje. Posledica ovakvog načina ekstrakcije je manjak informacija 
o sadržaju metala u pojedinačnim geohemijskim fazama. Bettiol et al. (2008) navodi 
da se ekstrakcija sa 1 mol/l HCl pri mikrotalasnom zagrevanju može primeniti kao 
pogodna za definisanje biodostupnih oblika metala  (Fe, Mn, Zn, Pb, Cu, Cd, Cr, Ni i 
V), osim limitirajućeg faktora nepotpunog rastvaranja pirita.  

 
 
 2.2. KRITERIJUMI KVALITETA SEDIMENTA 

 
 Kvalitet sedimenta je važna komponenta u programima zaštite i kontrole 

kvaliteta vode. Ocena kvaliteta sedimenta obuhvata fizičko-hemijsku karakterizaciju, 
testove toskičnosti, i/ili bioakumulacione testove, kao i analize bentičke zajednice. 
Važnost vezivanja supstanci za sediment kao faktor uticaja na sredinu je u velikoj 
meri u prošlosti bio podcenjen (Van Der Kooij et al., 1991). Tri faktora su uticala da 
problem kvaliteta vode ne može biti vezan samo za rastvorene supstance i vodenu 
fazu. Prvi je razvijanje liste prioritetnih polutanata na kojoj su se našla jedinjenja koja 
su u vodi slabo rastvorna; drugi je obuhvatio mogućnost desorpcije a treći je 
ekonomski faktor. Aktivnosti u lukama, razni oblici bagerisanja, rastuća svest o 
zagađenju sedimenta i prateći visoki troškovi operacija prečišćavanja, ukazali su da je 
prevencija jeftinija od sanacije. Svi ovi faktori i mogućnost upravljanja procenom 
rizika ubrzali su potrebu za formiranjem kriterijuma kvaliteta sedimenta (Van Der 
Kooij et al., 1991; Zarull et al.,1999). 

 Rečni sedimenti se u mnogim zemljama ispituju već više decenija, ili u okviru 
rutinskog monitoringa ili u okviru posebnih programa, ali još uvek nema koncenzusa 
oko homogene klasifikacije sedimenata. Jedan od mogućih načina procene kvaliteta 
sedimenta jeste razvijanje kriterijuma kvaliteta sedimenta za svako jedinjenje i 
poređenje postojećeg stanja sa propisima što je znatno otežano zbog složenih 
fizičkohemijskih interakcija u sistemu sediment/voda. 

 Za našu zemlju je interesantna regulativa vezana za kvalitet sedimenta iz celog 
sveta ali pre svega propisi Evropske Unije i zemalja iz bliskog okruženja sa kojim 
imamo intenzivnu bilateralnu saradnju u oblasti vodoprivrede, monitoringa i zaštite 
kvaliteta voda. Većina podunavskih zemalja usklađuje svoje propise sa propisima 



 
 

 17

Evropske Unije. Evropska Unija je 1992. godine donela odluku da se u razmatranjima 
i upravljanju kvalitetom ambijentnih voda umesto korisničkog primeni ekosistemski 
pristup. 

 U sklopu novog "ekosistemskog" načina koncipiranja propisa i regulativa o 
kvalitetu ambijentnih voda, zemlje EU su uvele novi parametar. Pored fizičko-
hemijskog i mikrobiološkog parametra uveden je i biološki parametar čime je okvir 
monitoringa proširen na sediment i biotu. Posebna pažnja pridata je rezistentnim 
organskim supstancama (pesticidima, polihlorovanim bifenilima, policikličnim 
aromatičnim ugljovodonicima et al.) kao i teškim metalima koji se biokoncentrišu u 
tkivima i prenose kroz lance ishrane. Ekosistemski pristup klasifikaciji posebnu 
pažnju takođe obraća i na potrebu postavljanja kriterijuma za kvalitet sedimenta zbog 
svojih specifičnosti, snažne tendencije ka sorpciji na česticama u vodi, taloženju i 
koncentrisanju u rečnom sedimentu. 

Jedan od mogućih načina za ocenu potencijalnog rizika prisutnih toksičnih 
jedinjenja u sedimentu je razvijanje kriterijuma kvaliteta sedimenta za svako 
jedinjenje i kompariranje postojećih koncentracija sa propisima što je i u skladu sa 
„ekosistemskim“ pristupom. Holandija i Kanada su zemlje koje imaju dugu tradiciju 
legislative u ovoj oblasti i prednjače u razvoju kriterijuma i regulative o kvalitetu 
sedimenta.  
 Holandski sistem klasifikacije sedimenata (Ministry of Transport and Public 
Works, 1994; Vierde Nota Waterhuishouding, Ministerie V&W, 1998; Ministry of 
Housing, Spatial Planning and Environment Directorate-General for Environmental 
Protection, 2000) podrazumeva četiri klase na osnovu rizika po okolinu (tabela 4, 
slika 3) i obuhvata teške metale i organske mikropolutante. Baziran je na tri nivoa 
rizika na osnovu podataka za toksičnost i ekotoksičnost. Prvi nivo rizika je 
"zanemarljiv rizik" (sa ovog nivoa su izvedene ciljne vrednosti, a kada su prirodne 
koncentracije više, neophodno ih je uzeti u obzir). Sledeći nivo rizika je "maksimalno 
dozvoljeni rizik" koji je vezan za koncentracije pri kojima nema efekata (NOEC) i na 
osnovu tih vrednosti izvedene su tzv. "srednje vrednosti". Treći nivo rizika predstavlja 
"izuzetno visok rizik" izveden na osnovu NOEC za kratkotrajne efekte na organizme i 
maksimalno dozvoljenog rizika za ljude. Ovaj nivo rizika odgovara interventnoj 
vrednosti. U skladu sa Holandskim Aktom o zaštiti zemljišta koncentracije iznad ove 
vrednosti znače da postoji zakonska obaveza remedijacije zamljišta, podzemne vode 
ili sedimenta. Naša zemlja nema odgovarajuće propise za procenu kvaliteta sedimenta 
kao ni za niz akcija vezanih za problem kvaliteta sedimenta (monitoring, 
izmuljavanje, iskopavanje, tretman, remedijaciju).  

 

 
Slika 3. Holandski sistem klasifikacije sedimenta 
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 Ciljne i interventne vrednosti prema holandskom zakonodavstvu se odnose na 
standardni sediment/zemljište koji sadrži 10 % organske materije i 25 % mineralne 
frakcije čestica veličine < 2 μm (glina). Da bismo mogli porediti rezultate analize 
sedimenta sa vrednostima datim u holandskom zakonodavstvu neophodno je vršiti 
odgovarajuće korekcije vrednosti na osnovu sadržaja organske materije i udela gline 
(Ministry of Transport and Public Works, 1994; Vierde Nota Waterhuishouding, 
Ministerie V&W, 1998; Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment 
Directorate-General for Environmental Protection, 2000). Na osnovu matematičkog 
modela kojim se vrši korekcija rezultata računa se klasa kvaliteta sedimenta. Najlošiji 
rezultat po pojedinačnim parametrima određuje konačnu klasu sedimenta. 

 Nedostatak holandske klasifikacije: 
1. Zasniva se na ukupnim koncentracijama kontaminanata, pa i pored 

korekcije procenjen rizik često prevazilazi stvarni rizik. 
2. Neophodna istraživanja radi potpunog razumevanja procesa koji definišu 

biodostupnost i razvijanja kvantitativnih opisnih modela za ove procese. 
3. Neophodno razvijanje hemijskih i bioloških testova za bržu i lakšu 

procenu biodostupnosti, a time i kvaliteta sedimenta i procenu rizika po 
okolinu. 

 
 

Tabela 4. Holandski sistem klasifikacije sedimenta 
Klasa Nivo rizika Napomena 

0 < ciljna vrednost 
Prirodni fon. Sedimenti mogu biti korišćeni bez 
posebnih mera zaštite 

1 i 2 > ciljna vrednost i < srednja 
vrednost 

Neznatno zagađeni sedimenti  Raspodela bez mera 
zaštite u pojasu širine 20 m. 

3 
> verifikaciona vrednost i 
< vrednost koja zahteva 
intervenciju 

Zagađeni sedimenti. Nije dozvoljena distribucija. 
Čišćenje ili čuvanje u depou će biti neophodno radi 
zaštite okoline od zagađenja. 

4 > vrednost koja zahteva 
intervenciju 

Izuzetno zagađeni sedimenti. Obavezna 
remedijacija.  Čišćenje i čuvanje u deponiji bi bilo 
neophodno radi zaštite okoline od zagađenja. 

 
 

 U Kanadi (CCME, 1995), MDK pojedinih supstanci izvedene su po još 
oštrijim kriterijumima. Niža vrednost predstavlja ISQGs (interim sediment quality 
criteria), tzv. privremene preporuke koje su dobijene teorijskim putem i iznad kojih je 
moguć uticaj na akvatične organizme. Druga, veća vrednost je koncentracija (PEL-
probable effect level) iznad koje je empirijski verovatan uticaj na akvatične 
organizme. 

 Kanadske preporuke za protekciju akvatičnog života, tj. za kvalitet sedimenta 
su izvedene iz dostupnih toksikoloških informacija o biološkim efektima jedinjenja ili 
elemenata koja su u sedimentu ili imaju veze sa njim. Rezultujuće preporuke 
obezbeđuju naučne osnove koje se dalje mogu koristiti za procenu, zaštitu i povećanje 
kvaliteta sedimenta. Mogu omogućiti procenu toksikološkog značaja podataka 
hemijskih ispitivanja sedimenta, i tako fokusirati pažnju na određenim mestima i 
ukazati na potrebu za njihovom remedijacijom ukoliko je neophodno, predvideti uticaj 
različitih sektora na akvatične sredine, oceniti efektivnost predložene ili postojeće 
menadžment strategije. Tokom implementacije ovih preporuka, moramo biti oprezni u 
oceni biološkog značaja koncentracije jedinjenja u sedimentima različitih tipova. 
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Potencijal negativnog efekta, mora biti procenjen u korelaciji sa drugim 
informacijama (prirodni fon jedinjenja, biološki testovi, AVS, TOC i dr).  

 U tabeli 5 su prikazane "target" i interventne vrednosti za metale prema 
holandskim preporukama kao i ISQ/PEL vrednosti prema kanadskim preporukama. 

 Pošto sediment pokazuje velike specifičnosti u zavisnosti od mesta 
uzorkovanja ("site-specific") moguće su modifikacije koje će uključiti sve relevantne 
karakterisitike datog mesta koje utiču na toksičnost i preporuke prilagođene na taj 
način mogu biti manje, veće ili jednake postojećim. 

 Američka agencija za zaštitu životne sredine (USEPA) je formirala skicu 
direktiva za zdrav sediment, tj. onakav sediment koji neće imati negativan uticaj na 
akvatični život i zdravlje čoveka. Ova skica direktiva je formirana na osnovu podataka 
prikupljenih u periodu od 1990. do 1999. godine nizom monitoring programa 
sprovedenih širom Sjedinjenih američkih država. Prikupljeni podaci su sadržali 
rezultate analize hemijskog sastava sedimenta i organizama (analize hemijskih 
kontaminanata u u sedimentu i u organizmima) kao i rezultate testova toksičnosti i 
omogućili su formiranje baze podataka o nacionalnom kvalitetu sedimenta (US EPA, 
2001). 

 
Tabela 5. MDK metala u sedimentu po holandskim i kanadskim preporukama 

(Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment Directorate-General for 
Environmental Protection, 2000; Canadian Council of Ministers of Environment, 

2001) 

Parametar 

Sediment (mg/kg) 

Holandska 
"target" 
vrednost 

Holandska 
interventna 

vrednost 

Kanadska 
teorijski 
moguća 
vrednost 
uticaja 

Kanadska 
empirijski 
verovatna 
vrednost 
uticaja 

Kadmijum 0,8 12 0,6 3,5 
Hrom 100 380 37,3 90 
Bakar 36 190 35,7 197 
Olovo 85 530 35 913 
Nikl 35 210 - - 

Cink 140 720 123 315 
 

 
 Uzorci sedimenta se na osnovu mogućeg negativnog dejstva na akvatični život 

i čoveka svrstavaju u tri grupe: I - verovatan negativan uticaj , II - moguć negativan 
uticaj i III - nema negativnog uticaja.  

 Hemijska karakterizacija sedimenta uključila je nacrt kriterijuma za kvalitet 
sedimenta (SQCs-sediment quality criteria), vrednosti efekta umerenog dejstva 
(ERMs-effects range median), nivoe mogućeg efekta (PELs-probable effect level), 
nivoe praga toksičnog efekta (TETs- toxic effect threshold), nivo ozbiljnog efekta 
(SEL-severe effect level) i PEL-HA28 -verovatan efekat za Hyalella azteca (probable 
effect level for Hyalella azteca).  Ovi parametri su izvedeni na osnovu obimnih 
studija niza istraživača i istraživačkih centara 1657 uzoraka iz 92 objavljenih izveštaja 
koje je objedinio MacDonald (tabela 6) (US EPA, 2001; Mac Donald et al., 2000). 
Podaci za PEL, SEL, TET, ERM i PEL-HA28 se odnose na rezultate testova 
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određivanja toksičnosti u trajanju od 10 do 28 dana sa amfipodom Hyalella azteca ili 
sa Chironomus ili C. riparius u trajanju od 14 dana i predviđaju koncentracioni nivo 
kontaminanta u smislu zaštite bentičkih vrsta koje su izabrane za reprezente čitave 
akvatične zajednice, i računate su na suvu masu sedimenta. 
 

 
Tabela 6. Preporuke za kvalitet sedimenta (Mac Donald et al., 2000) 

Parametar PEL SEL TET ERM PEL-HA28 
Metali (mg/kg) 

Kadmijum 3,53 10 3 9 3,2 
Hrom 90 110 100 145 120 
Bakar 197 110 86 390 100 
Olovo 91,3 250 170 110 82 
Nikl 36 75 61 50 33 
Cink 315 820 540 270 540 

 

 3. REMEDIJACIJA SEDIMENTA 
 

 Iako su tehnike za remedijaciju zemljišta u velikoj meri razvijene malo se zna 
o remedijaciji sedimenta. Osobine sedimenta se mogu u velikoj meri razlikovati od 
osobina zemljišta i tehnologije adekvatne za zemljište ne moraju odgovarati 
sedimentu (Mulligan et al., 2001). 

 Visok sadržaj gline, fine frakcija sedimenta i organske materije su 
najznačajnije komponente u sedimentu. Izmuljavanje je često neophodno ili zbog 
zagađenosti sedimenta ili iz navigacionih potreba. Karakterizacija, analiza i procena 
sedimenta je neophodna pre transporta, tretmana i odlaganja (Lee, 2000). 

 Kada se karakterizacijom sedimenta i procenom rizika utvrdi da je sediment 
zagađen iznad nivoa koji zahteva remedijaciju neophodno je pristupiti njegovoj 
remedijaciji. Način remedijacije treba odabrati sagledavanjem (USEPA, 1993a, b; 
1995; 1998; 2002; 2005): 

• karakteristika lokaliteta (hidrodinamika, obližnji resursi i infrastruktura, 
dubina vode i sl.); 

• specifičnosti projekta (veličina zagađene zapremine ili površine, zakonski 
okvir prema kome će se projekat proceniti i sl.); 

• specifičnosti sedimenta (vrsta zagađenja, koncentracija, fizičke 
karakteristike sedimenta i prisustvo otpada (delova automobila, kamenje i 
sl.) u sedimentu što može da ograniči izmuljivanje, pokrivanje ili tretman 
sedimenta). 

 Veoma je bitno pri tome napraviti balans između zaštite životne sredine i 
ekonomske efikasnosti. Remedijacione tehnike često su ekonomski neprihvatljive 
zbog velike zapremine zagađenog sedimenta, ali i zbog izuzetno visokih cena 
(USEPA, 2005). 

 Strategija remedijacije sadrži tri osnovne komponente (USEPA, 2005): 
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• Uspeh remedijacije zavisi od kontrole izvora zagađenja. Treba definisati 
zone za visokom koncentracijom zagađenja, a zatim na tim mestima 
primeniti i tretman i uklanjanje. 

• Eksperimenti za odabir tehnika, koje mogu da se primene. 
• Monitoring i istraživanje da se oceni napredak projekta i da se sagleda 

mogućnost primene pasivnog pristupa koji može za duže vreme da dâ 
rezultat. 

 Za uklanjanje zagađujućih materija koriste se različite remedijacione tehnike 
koje se mogu podeliti na nekoliko načina na (Zappi i Hayes, 1991; USEPA, 1997 a, b; 
2005):  

• tehnike koje ne menjaju i tehnike koje dovode do transformacije i 
degradacije zagađenja, 

• nebiološke i biološke tehnike, 
• konvencionalne i inovacione. 

 Pod tehnike koje ne menjaju zagađenje spadaju dve grupe tehnika (USEPA, 
2005):  

• solidifikacija/stabilizacija i  
• separacija. 

 Prvu grupu čine tehnike koje podrazumevaju prevođenje zagađujuće supstance 
u čvrsto stanje (solidifikacija), njenu stabilizaciju i sve potrebne procese da se izbegne 
širenje površine zahvaćene zagađivačem. Ovi procesi su usmereni na smanjenje 
pokretljivosti i toksičnosti zagađujućih materija smanjenjem njihove rastvorljivosti, 
isparljivosti i propustljivosti medijuma. To se postiže mešanjem ili ubacivanjem 
agenasa u cilju formiraja kristalnog, staklenog ili polimernog okruženja zagađenja 
(Shanableh, 2005; USEPA, 2005; Malliou et al., 2006; Moon i Dermatas, 2006; Silva 
et al., 2007; Suzuki i Ono, 2008).  

 Drugu grupu čine metode i tehnike koje obuhvataju separaciju zagađivača od 
kontaminiranog medijuma, njihovu mobilizaciju i ekstrakciju. Da bi se efikasno 
razdvojilo zagađenje od medijuma najčešće se koriste povišena temperatura, hemijski 
reagensi, vakuum ili provođenje struje kroz kontaminirani sloj (Averett et al., 1990; 
Zappi i Hayes, 1991; USEPA, 1997 a, b; 1998; USEPA 2001b; 2005). 

 Pod tehnike koje dovode do uklanjanja zagađenja putem njihove degradacije 
ili transformacije spadaju one koje koriste hemijske reakcije, termičke ili biološke 
procese. Procesi biološke transformacije i degradacije zagađenja pomoću 
mikroorganizama su poznati generalno kao bioremedijacija. Biološka degradacija se 
obavlja u ćelijama mikroorganizama, koji resorbuju neko zagađenje, pa u slučaju da 
poseduju odgovarajuće enzime dolazi do razgradnje zagađujuće supstance u 
odgovarajuće metabolite. Zavisno od količine prisutnog kiseonika bioremedijacija se 
može odvijati pod aerobnim i anaerobnim uslovima. Aerobnu razgradnju vrše aerobni 
mikroorganizmi, i na nju, pored kiseonika, značajan uticaj ima prisustvo mineralnih 
soli, temperatura i pH. Aerobni mikroorganizmi zahtevaju soli azota, fosfora, 
kalijuma, magnezijuma, gvožđa, cinka et al. Anaeroban proces se odvija pod dejstvom 
anaerobnih mikroorganizama i on je toliko spor da je njegov značaj zanemarljiv 
(Averett et al., 1990; USEPA, 1997 a, b; 1998; NRC, 2003; USEPA 2001a; 2005). 

 Remedijacija je poboljšanje stanja okoline (Averett et al., 1990; NRC, 1997; 
USEPA, 1997 a, b; 1998, USEPA 2001a; NRC, 2003; USEPA, 2005) i ona uključuje 
niz logičnih koraka koji se koriste kako prilikom samog planiranja tako i tokom ali i 
posle remedijacije.  
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Prvi korak u remedijacionoj inicijativi je prevencija, odnosno sprečavanje dalje 
kontaminacije sedimenta kako u lokalnim tako i u globalnim okvirima.  

 Monitoring i inicijalna karakterizacija sedimenta ukazuju na prisustvo 
zagađenja. Samo monitoring može otkriti da li postoji problem zagađenja i u kojoj 
meri. Ukoliko ne postoji zagađenje a ne postoje ni navigacioni razlozi nema potrebe 
ni za izmuljavanjem a ni za remedijacijom. Ponekad akcija nije potrebna ni u slučaju 
kada je dovoljna biodegradacija kontaminanata u sedimentu i i/ili kada smo u 
mogućnosti da iznad toksičnog sedimenta postavimo prirodni sediment koji će trajno 
inaktivisati toksični sediment. 

 Karakterizacija sedimenta uključuje sledeće: identifikaciju fizičkih i 
hemijskih osobina, identifikaciju toksičnosti sedimenta za akvatične organizme i 
stanovnike, determinaciju mobilnosti toksičnog sedimenta, determinaciju potencijala 
izmuljavanja i determinaciju potencijala mogućnosti tretmana sedimenta, i in- i ex-
situ. 

 Remedijacija (uključujući tretman) podrazumeva neke od sledećih koraka: (a) 
prekrivanje toksičnog sedimenta sa adekvatnim, nezagađenim prekrivačem, (b) 
uklanjanje toksičnog sedimenta i (c) tretman. Tretman uključuje bilo kakav proces 
koji će promeniti sediment ili ga ukloniti iz vodnog tela. Tretman takođe može 
uključiti uklanjanje vode iz sedimenta zbog kasnijeg procesuiranja ili konačnog 
odlaganja. Odlaganje je konačan korak, i obično je najkontroverzniji. Moguć je jako 
velik broj rešenja, ali regulative, ekonomski faktori i okolnosti mogu ozbiljno 
ograničiti izbor. Moguće je ponovo korišćenje proizvoda tretmana toksičnog 
sedimenta. Proizvodi mogu biti: čist sediment odvojen od zagađenog kao i netoksični 
proizvode (građevinski, konstrukcioni materijal, itd.) ((NRC 1997, USEPA 1994b, 
2002; 2004b; 2005).  

 Osnovne opcije za remedijaciju sedimenta su (NRC 1997, 2003; USEPA, 
2005): 

• in-situ remedijacija, koja predstavlja opciju bez uklanjanja sedimenta 
(monitoring prirodnog uklanjanja, in-situ tretman ili izolacija zagađenog 
sedimenta prekrivanjem) i 

• ex-situ remedijacija, koja podrazumeva vađenje zagađenog sedimenta, 
njegov transport, eventualnu obradu i odlaganje (izmuljivanje sa 
odlaganjem ili izmuljivanje sa tretmanom i odlaganjem).  

 In-situ remedijacija predstavlja remedijaiju sedimenta bez prethodnog 
uklanjanja i obuhvata procese prirodnog uklanjanja zagađenja, bioremedijacioni 
tretman i in-situ prekrivanje zagađenja. 

 Ex-situ tehnika remedijacije kontaminiranog sedimenta omogućava brže 
čišćenje, ali zahteva veća materijalna sredstva. Zagađenje se iznosi na površinu, 
narušava se pejzaž, a često je neophodno i izmeštanje. Kada je zagađena velika 
količina sedimenta ili kad zagađenje dospe u dublje slojeve, stvari se dodatno 
komplikuju i primena ex-situ tehnike postaje ograničena. Najčešći scenario za manju 
količinu sedimenta obuhvata sledeće faze (NRC, 2003; Palermo i Averett, 2003; 
USEPA 1993a, b; 2005):  

• izmuljivanje, 
• obezvodnjavanje, 
• tretman, 
• transport materijala i 
• odlaganje na deponiju. 
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 Pod tretmanom sedimenta podrazumeva se upotreba fizičkih, hemijskih ili 
bioloških procesa u cilju razgradnje, transformacije, imobilizacije ili izdvajanja 
zagađenja u sedimentu. Troškovi tretmana se kreću od oko 50 evra m-3 za proces kao 
što je stabilizacija, do preko 1000 evra m-3 za visoko temperaturne termičke procese 
kao što je vitrifikacija (NRC, 1997; Palermo i Averett, 2003; USEPA, 2005). 

 Holandska naučno-tehnološka organizacija (DTNO) deli tehnike tretmana 
sedimenta na dve grupe: 

• tehnike za veliku količinu sedimenta (mehanička separacija; jedinični 
troškovi niski, mala osetljivost na promene, primena na mobilnim 
postrojenjima); 

• tehnike za malu količinu (biološki tretman, ispiranje kiselinama, 
ekstrakcija rastvaračima i slično; jedinični troškovi visoki, tretman 
komplikovaniji, treba više iskustva operatora, primena na stacionarnim 
postrojenjima). 

 
 
 3.1. SOLIDIFIKACIJA/STABILIZACIJA SEDIMENTA 
 

Procesi i tehnike stabilizacije i solidifikacije (S/S) su se razvili u važan deo 
tehnologije životne sredine. Kao rezultat mnoge S/S metode se promovišu i nude kao 
tretman opasnog i drugih otpada iz industrije i  komunalnih izvora. Ova tehnologija, 
koja uključuje mešanje cementa ili drugog vezivnog materijala sa kontaminiranim 
materijalom, štiti životnu sredinu imobilišući štetne komponente. Vezivni materijal 
reaguje hemijski sa vodom iz materijala koji je tretiran, izazivajući promene u 
fizičkim i hemijskim osobinama i stabilizuje štetne konstituente i tako sprečava njihov 
dalji transport u životnoj sredini (Langton, 2001). 

Stabilizacija se odnosi na tehniku koja smanjuje hazardni potencijal otpada 
tako što konvertuje kontaminante u manje rastvorne i manje mobilne pa samim tim 
manje dostupne. Ovo se postiže hemijskim i/ili fizičkim procesima, a ove promene su 
većim delom rezultat visoke pH vrednosti koja je uslovljena dodatkom vezivnih 
sredstava, kao što su kreč i Portland cement, što uslovljava presipitaciju mnogih 
kontaminanata. Na primer, netoksični sulfidi, hidroksidi i fosfati se često koriste u 
aditivima i vezivima kako bi preveli visoko rastvorne soli i okside metala (npr. CdCl2, 
HgSO4) koji se nalaze u otpadu u relativno nerastvorna jedinjenja (npr. Cd(OH)2, 
HgS) (Maio, 2001). Ipak, fizička priroda i karakteristike otpada ne moraju se 
obavezno promeniti pod uticajem stabilizacije (Conner i Hoeffner, 1998). 

Solidifikacija se odnosi na tehniku u kojoj se otpad kompaktira u monolitnu 
čvrst materiju visokog strukturnog integriteta. Solidifikacija ne uključuje obavezno 
hemijski interakciju između otpada i reagenasa koji se koriste za solidifikaciju, ali 
otpad se sigurno mehanički vezuje za vezivno sredstvo (Maio, 2001). Migracija 
kontaminanta se ograničava tako što se smanjuje površina koja je izložena izluživanju 
i/ili izolovanjem otpada u kapsulu što ima za posledicu smanjivanje permeabilnosti 
što dovodi do smanjivanja prodora vode do kontaminanata pa samim tim smanjuje i 
njihov transport. Obično je glavni cilj solidifikacije da se otpad pretvori u oblik koji je 
lakši za rukovanje i odlaganje, uz istovremeno minimiziranje štetnog potencijala 
smanjivanjem površine otpada koja je u kontaktu sa životnom sredinom (Santanu i 
Yuet, 2006). Sem toga, solidifikovan otpad smanjuje rizik od rasipanja čestica otpada 
tokom rukovanja, čuvanja, transporta i odlaganja i samim tim povećava bezbednost 
kako radnika koji dolaze u kontakt sa otpadom tako i bezbednost životne sredine. 
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Razvoj specifičnih formulacija za različite tipove otpada počeo je krajem 60-
tih i početkom 70-tih godina (Conner, 1990).  Pojam solidifikacije/stabilizacije (S/S) 
je opšti pojam koji se koristi za opisivanje širokog spektra tehnika koje služe da 
transformišu otpad u oblike koji će biti manje problematični po životnu sredinu.  Iako 
je S/S tehnologija prvobitno razvijena 1960-ih godina radi tretmana nuklearnog i 
drugih vrsta opasnog otpada, od 1980-ih godina ova tehnologija je našla svoju 
primenu i u tretmanu kontaminiranih zemljišta i sedimenata (Laugesen, 2007).  
 Ova tehnologija je najčešći izbor zbog nekoliko kriterijuma: pre svega 
efektivnost u protekciji ljudskog zdravlja i životne sredine, saglasnost sa zakonskim 
regulativama i zahtevima, mogućnost implementacije i isplativost (Spence i Shi, 
2005). Pri izboru metode, troškovi su jedan od najvećih interesa pri odabiru 
tehnologija za tretman ili odlaganje otpada. S/S je jedna od najpopularnijih 
tehnologije zbog svojih niskih tročkova u poređenju sa drugim tehnologijama. S/S 
tretman nekog područja obično košta između 40 i 100 $ po toni otpada, ne uključujući 
druge troškove, kao što su izmuljivanje i deponovanje (Conner i Hoeffner, 1998).  
 
 3.1.1. Efekti procesa solidifikacije/stabilizacije na kontaminirani sediment 
 
 3.1.1.1. Fizičke promene 

 
 Solidifikacioni procesi se obično dizajniraju tako da kod kontaminanata 

smanje odnos površina-zapremina, istovremeno smanjujući poroznost i povećavajući 
vijugavost materijala kako bi se minimiziralo oslobađanje kontaminanata u životnu 
sredinu. 

 Kao posledica procesa aglomeracije fino usitnjenog materijala u krupnije 
čvrste čestice smanjuje se površina koja je izložena spoljašnjem uticaju a samim tim 
se smanjuje i brzina oslobađanja kontaminanata iz mase. Sem toga, većina formulacija 
koje se koriste za solidifikaciju su napravljene tako da stvaraju fizički čvrste i 
izdržljive materijale koji zadržavaju integritet solidifikovanog matriksa tokom dugog 
vremenskog perioda (Spence i Shi, 2005). 

 Efikasnost fizičkih promena uslovljenja je brojnim faktorima. Na primer, 
sistemi koji koriste cement zavise od temperature formiranja i sadržaja vlage. Opšte je 
prihvaćeno da više temperature ubrzavaju procese vezivanja solidifikovanog 
materijala, dok sadržaj vlage iznad ili ispod optimalnog kao posledicu ima manju 
čvrstinu matriksa i slabiju izdržljivost. Osim toga, mnoge hemijske reakcije mogu 
dovesti do skupljanja, bubrenja ili promene vremena potrebnog za stabilizaciju 
solidifikovanog materijala. Na primer, hidratacija metala može dovesti do osobađanja 
gasova (H2, CO, C2H2, itd.), naročito u prisustvu organskih jedinjenja 
(Soundararajan, 1989) što kao posledicu može imati formiranje sitnih pukotina u 
matriksu i potencijalno smanjenje njegove čvrstine. Vremenski uslovi, kao što su 
mržnjenje i topljenje, sušni i vlažni ciklusi ili erozija mogu takođe dovesti do 
značajnog smanjenja fizičkog integriteta matriksa, na taj način povećavajući slobodnu 
površinu i potencijal oslobađanja kontaminanata (Bone et al, 2004). 
 
 3.1.1.2. Hemijske promene 
 

 Proces solidifikacije obično rezultira hemijskim promenama koje inkorporiraju 
slobodnu vodu u čvrsti matriks, odnosno vezuju metale u matriks različitim 
hemijskim reakcijama. Ove reakcije mogu smanjiti ili u nekim slučajevima povećati 
izluživanje metala. Hemijsko vezivanje metala može podrazumevati transformaciju 
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rastvornih oblika metala u nerastvorne silikate, hidrokside ili karbonate, dok druge 
promene mogu dovesti do inkorporiranja metala mehanizmom kristalne adsorpcije 
(Parapar et al., 1998). Pozolaničke reakcije su primeri mehanizma kristalne 
adsorpcije i poseduju potencijal za dugoročnu imobilizaciju metala. Za razliku od 
metala, organska jedinjenja nisu tako podložna ovim mehanizmima pošto se veliki 
ogranski molekuli teško inkorporiraju u kristalnu strukturu. Nadalje, organska 
jedinjenja mnogo teže formiraju nerastvorne precipitate.  

 Hemijska stabilnost solidifikovanih/stabilizovanih materijala zavisi od 
hemijskih osobina kako matriksa tako i rastvora koji vrši izluživanje. Najvažniji 
procesi koji utiču na mobilizaciju kontaminanata su rastvaranje i desorpcija, budući da 
u neravnotežnim uslovima kakvi vladaju u životnoj sredini postoji kompeticija 
između procesa vezivanja i otpuštanja. Pošto brzina rastvaranja metala zavisi od pH 
vrednosti, na njihovo oslobađanje može uticati smanjenje pH, kako zbog rastvaranja i 
gubitka kalcijum-oksida iz matriksa tako i usled stvaranja karbonata u kontaktu sa 
ugljen-dioksidom (Aranda, 2008). 
 
 
 3.2. PRIMENA IMOBILIZACIONIH AGENASA  
 

 Kao što je napomenuto ranije, glavna prednost korišćenja imobilizacionih 
agenasa  u tretiranju otpada je njihova sposobnost da obezbede hemijsku stabilnost i 
fizičku čvrstoću. Odgovarajuća vezivna sredstva se biraju za specifična područja i 
kontaminante na osnovu niza kriterijuma, koji su uglavnom zavisni od osobina 
krajnjih produkata kao i od postavljenih ciljeva i mogućnosti. Imobilizacioni agensi se 
generalno mogu podeliti u dve velike grupe (Bone et al, 2004): primarni i sekundarni 
stabilizirajući agensi. Ovi agensi mogu biti supstance organskog i neorganskog 
porekla.  
 
 3.2.1. Primarni stabilizirajući agensi  
 
 Primarni stabilizirajući agensi se primenjuju u remedijaciji kontaminiranog 
sedimenta širom sveta . Okarakterisani su kao oni koji mogu da se koriste pojedinačno 
i individualno da bi se postigla odgovarajuća stabilizacija. Najuobičajena vezivna 
sredstva koja se koriste u S/S tehnologiji su Portland cement, kreč i termoplastični 
materijali koji uključuju bitumen i sumporni polimer cementa. Cement i kreč mogu 
biti pomešani sa nekim sekundarnim stabilizirajućim agensima da bi se modifikovale 
njihove fizičke i hemijske karakteristike a takođe i karakteristike otpadnog materijala. 
Na ovaj način može se optimizirati odnos vezivnog i otpadnog materijala u skladu sa 
njihovim karatkeristikama. 

 
 3.2.1.1. Imobilizacija metala uz dodatak cementa 
 

 Solidifikacija/stabilizacija na bazi cementa koristi se oko 50 godina (Alunno i 
Medici, 1995; Conner i Hoeffner, 1998; Malviya i Chaudhary, 2006), ali je uglavnom 
primenjivana za imobilizaciju metala u zemljištu. Tehnika S/S sa cementom uključuje 
kombinaciju rastvaranja, površinskih pojava i reakcija u čvrstoj fazi. Ona je 
ekstremno kompleksna, posebno u prisustvu metala (Malliou et al., 2007; Chen et al., 
2008). 

 Ova metoda je odličan izbor za tretman mnogih tipova otpada zbog njenih 
brojnih prednosti: niska temperatura na kojoj se odigravaju reakcije hidratacije 
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cementa, nema pojave otpadnih gasova, vodeni otpad se hemijski veže u matriks, 
relativno niski troškovi, dobra dugotrajna sabilnost, i fizička i hemijska, i materijal i 
tehnologija su već dobro poznati, laka proizvodna tehnologija, otpornost na UV 
zračenje i na biodegradaciju, vrlo mala rastvorljivost u vodi i dobre mehaničke i 
strukturalne karakteristike.  (Spence i Shi, 2005; Malliou et al., 2007; Chen et al., 
2008). 

 Najčešći neorganski, niskotemperaturni S/S aditiv kako za mešani tako i za 
opasni otpad je portland cement. Primena portland cementa kao sredstva za 
solidifikaciju i stabilizaciju otpada je u praksi već decenijama. Ova metoda je odličan 
izbor za tretman mnogih tipova otpada zbog njenih brojnih prednosti: niska 
temperatura na kojoj se odigravaju reakcije hidratacije cementa, nema pojave 
otpadnih gasova, vodeni otpad se hemijski veže u matriks, relativno niski troškovi. 

 Običan, suvi portland cementni klinker se proizvodi kalcinacijom prirodnog 
krečnjaka (CaCO3) na temperaturi od 1400-1500 °C koji se zatim melje u prah. 
Dobijeni proizvod obično se sastoji od specifične kombinacije tri vrste oksida: 
silicijum- (SiO2), kalcijum- (CaO) i aluminijum- (Al2O3) oksida. Ova specifična 
kombinacija sadrži najmanje tri kristalne komponente:  

• trikalcijum-silikat – 3CaO·SiO2 
• dikalcijum-silikat – 2CaO·SiO2 
• trikalcijum-aluminat – 3CaO·Al2O3 

 Ove tri komponente obično čine oko 80% suvog matriksa, a njihov odnos 
određuje različite tipove cementa. Pri proizvodnji portland cementa dodaje se i gips 
(CaSO4). Njegova uloga je da uspori stezanje cementa tokom hidratacije. Trikalcijum-
aluminati i gips reaguju sa vodom i formiraju mineral (npr. etringit, 
(CaO)6(Al2O3)(SO3)3 · 32 H2O) i gel koji obavija preostali nehidratisani cement. 
Samim tim je stezanje usporeno pošto voda mora da difunduje kroz tu mineralnu 
barijeru kako bi reagovala sa preostalim cementnim komponentama. Ovo produžava 
vreme tokom kojeg se smeša cementa i otpada može obrađivati pre nego što se 
potpuno stvrdne. 

 U cementu, jedan od najznačajnijih konstutuentnih faza u smislu razvijanja 
snage cementa je alit (trikalcijum silikat, C3S ili Ca3SiO5) koji sadrži Mg2+, Al3+, Fe3+ 
i druge jone i može se javiti kao sub-heksagonalna struktura (Skalny i Young, 1980; 
Taylor, 1997). Zbog svoje strukture, lako interaguje sa vodom a CaO obezbeđuje 
favorizovano mesto za vezivanje vode. On reaguje sa vodom da bi nastao kalcijum 
silikat hidratisani gel (C–S–H) i portlandit (CH, Ca(OH)2).  

 Smatra se da su hidratacioni prizvodi Portland cementa: 20-25% Ca(OH)2, 60-
70% C-S-H i oko 5-15% drugih faza, uključujući i još nehidratisan cement (Macphee 
et al., 1989; Scrivener et al., 1999; Gore i Milestone, 2007, Chen et al., 2008). 

  Pod normalnim uslovima, brzina hidratacije je takva da je posle 28 dana 2/3 
cementa izreagovalo sa vodom. Međutim, brzina i obim hidratacije i sazrevanja 
umnogome zavise od vrste kontaminanata u otpadu kao i od količine vode koja se 
dodaje u smešu cementa i otpada. 

 Reakcije hidratacije između cementnog praha, otpada i vode mogu biti vrlo 
kompleksne a čak i najednostavniji mehanizmi hidratacije cementa nisu još u 
potpunosti razjašnjeni. Uopšteno, najveći deo kristalnog kalcijum-silikata u cementu 
reaguje sa vodom i formira amorfni hidratisani kalcijum-silikat (poznat i kao 
tobermorit gel, 3CaO·2SiO2·3H2O) i kristalni gašeni kreč (kalcijum-hidroksid, ili 
portlandit, Ca(OH)2).  Tobermorit gel koji izaziva stezanje je glavna cementirajuća 
komponenta stabilizovanog otpada, a prisustvo rastvornog kalcijum-hidroksida u 
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porama stvara baznu sredinu (pH oko 11,5). Kao posledica visoke pH vrednosti, kiseli 
rastvori sa kojima stabilizovani otpad dolazi u kontakt bivaju neutralisani i gube 
sposobnost izluživanja teških metala. Prisustvo hidroksida takođe dovodi i do korisne 
konverzije teških metala prisutnih u otpadu u njihov manje rastvoran hidroksidni 
oblik. Sem toga, prilikom stabilizacije cementom dešavaju se i druge reakcije: 
nastajanje kabonata, silikata, reakcije supstitucije između metala i hidratacionih 
proizvoda (Santanu i Yuet, 2006).  

 Kalcijum-hidroksid je delimično rastvorljiv pa tokom dugih vremenskih 
perioda u vlažnim uslovima difunduje kroz pore i izlužuje se iz solidifikovanog 
otpada. Pošto Ca(OH)2 čini 30% solidifikovanog otpada njegovo uklanjanje iz 
solidifikata može tokom dugog vremenskog perioda dovesti do degradacije strukture 
solidifikovanog materijala. S druge strane, Ca(OH)2 ima značajnu prednost, pošto 
povećava puferski kapacitet koji može da neutrališe kisele rastvore s kojima je 
solidifikovani otpad u kontaktu. 

 Tokom hidratacije cementa i na početku stezanja deo tobermorit gela nastaje iz 
koloidnog rastvora prema principima koloidne hemije. Prema tim principima koloidni 
rastvor tobermorita koaguliše se u flokule ili u gel. Nakon što izgubi statičko 
naelektrisanje gel precipitira u čvrstu cementnu masu. Pošto na ovu precipitaciju 
veoma utiče jonska jačina koloidnog rastvora, prisustvo soli u otpadu može u znatnoj 
meri da utiče na brzinu stezanja cementa, tj. da ubrza ili uspori sazrevanje. Kada se 
gel formira, on počinje da se suši i kristališe u fazi očvršćavanja tj. sazrevanja 
cementa. Tokom ove faze formiraju se kristalne ploče i iglice, koje smanjuju 
poroznost i povećavaju čvrstinu solidifikovanog otpada (Maio, 2001). 

 Sem prostog mešanja sa portland cementom, neorganske S/S metode uključuju 
i primenu mešavine portland cementa i mnogih drugih aditiva i veziva, kao što su 
gips, glina, kreč, rastvorni silikati i drugi prirodni ili veštački pozolani. U nekim 
slučajevima, ovi aditivi i veziva mogu se koristiti i nezavisno kao zasebne S/S 
metode. 

 U nekim literaturnim podacima, smatra se da su metali inhibitori hidratacije 
C3S ili cementa na osnovu razvijanja snage, taloženja portlandita ili razvijanja toplote 
(Cocke et al., 1989; Hills et al., 1994; Taylor, 1997). Ali treba naglasiti da hidratacija 
C3S ili cementa ne rezultuje sve napred navedene fenomene. Neki metali, na primer 
Cu2+, Pb2+ i Cr3+ ubrzavaju hidrataciju C3S, što je dokazano određivanjem utroška C3S 
(Chen et al., 2007). Efekat ubrzanja ovih metala može biti usled: (1) napada H+ 
nastalih hidrolizom metala i (2) nastankom dvostrukih hidroksida koji upotrebljavju 
jone kalcijuma i olakšavaju razgradnju C3S. Međutim, Zn2+ usporava početnu 
hidrataciju C3S, možda usled precipitacije kalcijum cinkata (CaZn2(OH)6 · 2H2O). 
Kalcijum cinkat može da stvara omotač oko C3S čestica i sprečava transport 
materijala koji je neophodan za dalju hidrataciju C3S. Razlog različitog ponašanja 
metalnih hidroksida na površini C3S za sada nije poznat. 

 Kalcijum-hidroksid je delimično rastvorljiv pa tokom dugih vremenskih 
perioda u vlažnim uslovima difunduje kroz pore i izlužuje se iz solidifikovanog 
otpada. Pošto Ca(OH)2 čini značajan deo solidifikovanog otpada njegovo uklanjanje 
iz solidifikata može tokom dugog vremenskog perioda dovesti do degradacije 
strukture solidifikovanog materijala. S druge strane, Ca(OH)2 ima značajnu prednost, 
pošto povećava puferski kapacitet koji može da neutrališe kisele rastvore s kojima je 
solidifikovani otpad u kontaktu. Kalcijum-oksid je svakako najvažniji faktor koji 
određuje termodinamiku i kinetiku nastajanja C-S-H gela (Dweck i Buchler, 2000; 
Hill i Sharp; 2002; Chen et al., 2008) 
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 Tokom hidratacije cementa i na početku stezanja deo tobermorit gela nastaje iz 
koloidnog rastvora prema principima koloidne hemije. Prema tim principima koloidni 
rastvor tobermorita koaguliše se u flokule ili u gel. Nakon što izgubi statičko 
naelektrisanje gel precipitira u čvrstu cementnu masu. Pošto na ovu precipitaciju 
veoma utiče jonska jačina koloidnog rastvora, prisustvo soli u otpadu može u znatnoj 
meri da utiče na brzinu stezanja cementa, tj. da ubrza ili uspori sazrevanje. Kada se 
gel formira, on počinje da se suši i kristališe u fazi očvršćavanja tj. sazrevanja 
cementa. Tokom ove faze formiraju se kristalne ploče i iglice, koje smanjuju 
poroznost i povećavaju čvrstinu solidifikovanog otpada (Maio, 2001). 

 Hidratacija cementa se može promeniti pod uticajem metala usled stvaranja 
omotača oko čestica cementa (Tashiro i Oba, 1979). Trodimenzionalna struktura 
omotača (100–300 nm) koji sadrži metale može se naći oko čestica cementa (Taylor, 
1997; Cannell et al., 2000). Prema Poon et al. (1985, 1986), metali koji grade 
najmanje rastvorljive hidrokside usporavaju procese hidratacije, oni koji grade više 
rastvorljive hidrokside pokazuju mali stepen usporavanja i metali koji grade 
rastvorljive hidrokside ubrzavaju efekat hidratacije cementa. Usporavanje se pripisuje 
smanjenju permeabilnosti izazvano ovim reakcionim proizvodima, što je zapravo 
precipitacija nerastvornih metalnih koloidnih gelova na površinama čestica cementa. 

 Osim što zavise od sastava i strukture, brzine reakcija cementnih faza su 
promenljive i zavise od temperature, oblika i veličine čestica, kao i od prisustva 
akcelatora i inhibitora (Ortego et al., 1989; Hills et al., 1994; Hills i Pollard, 1997). U 
S/S na bazi solidifikacije/stabilizacije najvažniji dodatak je gips, kalcijum-hlorid, 
natrijum-karbonat, kalcijum-hidroksid, ugljenik(IV)-oksid i aktivni ugalj (Conner, 
1990). 

 Naravno važan je i efekat veličine čestica jer sitnije čestice imaju veću 
površinu dostupnu za hidrataciju, i više hidratacionih proizvoda će se formirati u 
ranim fazama što dovodi do ranijeg formiranje inicijalne snage cementa. Ali treba 
napomenuti, da finoća čestica cementa nije važnija od hemijskog sastava sa aspekta 
finalne snage cementa. Kao što je poznato čestice otpada manje od 74 µm mogu 
usporiti očvršćavanje cementa (Chen et al., 2000). 

 Aluminat reaguje brzo sa vodom i može izazvati neželjene osobine nekih 
nastalih proizvoda (na primer hexagonalni C–A–H). Kalcijum sulfat, gips (CaSO4 · 
2H2O) ili njegov analog ako što je basanit (CaSO4 0.5H2O) ili anhidrid CaSO4 
(uključujući njegove polimorfne forme) se dodaju kao kontrolni agensi za aluminat. 

 Kalcijum-oksid je svakako najvažniji faktor koji određuje termodinamiku i 
kinetiku građenja kalcijum-silikat-hidrata (C-S-H). Takođe utiče i na morfološke i 
strukturne osobine C-S-H (Dweck i Buchler, 2000; Hill i Sharp, 2002; Dweck et al., 
2003). Procesi potrošnje kalcijum hidroksida kao što su karbonacija ili promena 
ravnotežne rastvorljivosti portlandita (na primer promena temperature, dodatak 
kalcijumovih soli ili alkalija) može promeniti osobine C-S-H (Abderlraxig et al., 
1999). Druga alkalna jedinjenja u principu, ubrzavaju brzinu rane faze hidratacije i 
daju veću početnu snagu i ako je konačna snaga niža od cementa sa nižim sadržajem 
alkalija (Glasser et al., 1999). 

 Organska jedinjenja pokazuju afinitet ka česticama cementa ili proizvodima 
hidratacije cementa adsorpcijom usled elektrostatičke snage, vodoničnih veza, 
hemijskih interakcija i hidrofobnih sila. Adsorbovana organska jedinjenja će izmeniti 
površinske osobine čestica cementa i njihove interakcije sa rastvorom i drugim 
česticama cementa.  

 Mogu uticati i na vezivanje drugih vrsta otpada sa cementom, smanjivati 
snagu i uticati na izdržljivost, tj. trajnost (Cheng i Bishop, 1992; Trussel i Spence, 
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1994). Organska jedinjenja mogu uticati i na interakciju metala i čestica cementa. 
Mehanizam ubrzavanja ili usporavanja efekta organskih jedinjenja nije dosada 
razjašnjen. Uticaj čak i istog jedinjenja može varirati u zavisnosti i od koncentracije 
ali i od hemijskog okruženja (Conner i Hoeffner, 1998). 

 Kompleksnost rezultata S/S tretmana na bazi cementa rezultat je raznovrsnosti 
otpada, kombinovanom efektu ravnoteže rastvora i kinetičkim procesima na površini i 
uz površinu cementne faze (Chen et al., 2008). Mogući imobilizacioni mehanizmi 
mogu biti (Trussel i Spence, 1994; Malliou et al., 2007):  

• sorpcija,  
• hemijska inkrorporacija (površinsko kompleksovanje, precipitacija, 

koprecipitacija),  
• mikro ili makro enkapsulacija. 

 Sorpcija metala na cement hidratacionim proizvodima uključuje adorpcioni 
fenomen i hemijsku adsorpciju. Do fizičke adorpcije dolazi kada kontaminantni u 
rastvoru (pornoj vodi) privlače čestice sa površine zbog nezadovoljavajućeg 
naelektrisanja na površini. Hemijska adsorpcija se odnosi na visok afinitet i specifičnu 
adsorpciju, koji se generalno javlja kroz kovalentno vezivanje. Naelektrisanje na 
površini, hemijske reakcije koje uključuju površinske funkcionalne grupe i specifično 
adsorbovane jone u velikoj meri modifikuju kapacitet proizvoda hidratacije cementa 
za toksične metale (Tamas et al., 1992; Cheng i Bishop, 1992; Chen et al., 2008). Pri 
precipitaciji cement hidratacionih proizvoda, joni metala mogu biti adsorbovani na 
njihovoj površini i zatim ući u rešetku da bi nastao čvrst rastvor, koji menja njihovu 
strukturu (kristalnost, veličina čestica) i rastvorljivost (Kitamura et al., 2002). 

 U većini S/S sistema na bazi cementa, dominantni vezujući mehanizam metala 
je hemijsko taloženje slabo rastvorljivih jedinjenja. Indeksi saturacije jedinjenja 
metala su uobičajeno vrlo visoki i homogena i spontana nukleacija ovih jedinjenja 
javlja se veoma brzo. Agregacija jedinjenja metala dešava se veoma brzo (Cannell et 
al., 2000; Salhan et al., 2003). Zbog toga što nemaju dovoljno mobilnosti ili vremena 
da se adekvatno orjentišu ili poređaju, neka jedinjenja metala grade amorfne ili loše 
orjentisane strukture u cementu (Cannell et al., 2000). Prema Ostwaldovom pravilu, 
struktura sa najvećom entropijom se razvija prva i zatim transformiše u stabilnije 
kristalne faze.  

 Prema hemijskoj teoriji, u cement baziranim S/S sistemima, metali se talože 
kao hidroksidi, karbonati, sulfati ili silikati (Hills et al., 1994; James, 1996; Conner i 
Hoeffner, 1998¸ Chen et al., 2008).  

 Hidroksidi nastaju kada pH vrednost dostigne optimalnu vrednost određenog 
metala. Optimalni pH je različit za svaki metal i za svako valentno stanje pojedinog 
metala. Karbonatno taloženje ponekad ima prednost u odnosu na hidroksidnu 
precipitaciju kada su metalni karbonati manje rastvorni od odgovarajućih hidroksida 
(Lange et al., 1996; Asavapisit et al., 1997). Jedinjenja metala precipitiraju na 
površini čvrste faze lakše i češće nego iz rastvora (Kulik i Kersten, 2001). Proizvodi 
rastvorljivosti metalnih hidroksida u rastvoru su dosta manji nego na površini 
silicijuma. Neki metali, na primer, Zn2+, Cd2+, i Pb2+, grade hidrokside i talože se na 
kalcijum silikatnim mineralima (Komarneni et al., 1988). 

 Skoro sav kalcijum u prirodnim kristalnim fazama kalcijum silikata hidrata 
kao što je tobermorit može biti zamenjen metalima, na primer niklom (Viehland et al., 
1996, 1997). Ovi metali, mogu zameniti na primer Ca2+ na površini C–S–H. Hrom se 
može hemijski inkorporirati u sve cement hidratisane proizvode, primarno zamenom 
kalcijuma i silicijuma u C–S–H (Ivey et al., 1990; Lin et al., 1997).  
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 Prema Omotoso et al. (1998), Cr3+ može takođe biti vezan u matriksu silikata 
kao Cr(OH)3 · SiO2. Imobilizaciju metala u C–S–H opisuje Richardson–Groves model 
(Richardson i Groves, 1993, 1997; Richardson, 1999, 2000; Richardson et al., 2002). 
Kada pH dostiže 12.5 tokom hidratacije C3S u prisustvu metala portlandit precipitira 
iz rastvora. Ako je prisutna dovoljna količina metala, može doći do precipitacije i ko-
precipitacije metala i kalcijuma, uz nastajanje amorfnih struktura hidroksida. 
Hidroksidi metala mogu zameniti Ca(OH)2 u C–S–H gelu. Model inkorporacije 
metala u C–S–H je veoma sličan ponašanju u strukturi stakla: metali se mogu ponašati 
kao modifikatori mreže ili intermedijati mreže (Chen, 2008). 

 Omotoso et al. (1998) su otkrili da je Cr3+ asociran sa oblastima visokog 
sadržaja kalcijuma i da gradi kristalne taloge kalcijuma i hroma. Oni su utvrdili 
prisustvo kalcijum hromata (Ca2Cr2O5 · 6H2O). 

 Etringit je pokazao potencijal ka vezivanju, imobilizaciji određenih jona 
metala (pre svega hroma) (Lin et al., 1993). Omotač takođe može inkorporirati 
različite količine jedinjenja uključujući karbonate, hidrokside i silikate (Gougar et al., 
1996).  

 Sem prostog mešanja sa portland cementom, neorganske S/S metode uključuju 
i primenu mešavine portland cementa i mnogih drugih aditiva i veziva, kao što su 
gips, glina, kreč, rastvorne silikate i druge prirodne ili veštačke pozolane. U nekim 
slučajevima, ovi aditivi i veziva mogu se koristiti i nezavisno kao zasebne S/S 
metode. 
 

 3.2.1.2. Imobilizacija metala pomoću kalcijum-oksida 
 
Kalcijum-oksid kao glavni stabilizujući agens koristi se iz nekoliko razloga: 

• jeftiniji je od cementa i kalcijum-hidroksida 
• toplota hidratacije rezultuje u povećanoj brzini reakcije, 
• ograničen je broj podataka o S/S kalcijum-oksidom za zemljište a 

pogotovo za sediment. 

 Po dodavanju kalcijum-oksida u kontaminirani sediment moguća su kao i kod 
cementa tri mehanizma imobilizacije: hemijska inkorporacija, enkapsulacija i sorpcija 
odnosno najčešće precipitacija, inkluzija ili sorpcija (Dermatas i Meng, 1996; 
Dermatas et al., 2004; Moon i Dermatas, 2007): 

a) Precipitacija, tokom koje nastaju najmanje rastvorna kalcijum-metal 
jedinjenja (Dermatas et al., 1996; Moon i Dermatas, 2007). Prethodna 
ispitivanja Dutré i Vandecasteele (1995) pokazali su da su ovi oblici 
odgovorni za imobilizaciju metala u zemljištu tretiranom cementom, 
pozolanskim materijalima i krečom. 

b) Inkluzija, koja se može definisati kao fizička enkapsulacija ili hemijska 
inkluzija (Dermatas et al., 1996; Dermatas et al., 2004; Moon i Dermatas, 
2007). Fizička inkluzija se postiže građenjem solidifikovanih monolita. 
Tokom S/S tretmana metali se inkorporiraju u novonastale pozolanske 
proizvode (hemijska inkluzija), kao što su kalcijum silikat hidrati (CSH) i 
kalcijum aluminat hidrat (CAH) i to mehanizmom izomorfne supstitucije. 
Građenje ovih aluminosilikata je favorizovano kada pH raste na 12.8 kao 
rezultat dodatka cementa ili kreča. Pri ovom visokom pH, rastvorljivost 
silicijuma i aluminijuma prisutnih u mineralima gline značajno raste i oni 
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postaju dostupni za reakciju sa vodom i kalcijumom iz kreča i/ili na primer 
letećeg pepela da bi nastali pozolanski proizvodi (Dermatas i Meng, 2003). 

c) Sorpcija (uključujuži katjonsku i anjonsku izmenu) na glinama i 
pozolanskim reakcionim proizvodima (Dermatas i Meng, 2003; Dermatas 
et al., 2004; Moon i Dermatas, 2007). 

 Izluživanje je kompleksan fenomen jer mnogi faktori mogu da utiču na 
oslobađanje specifičnih konstituenata iz otpada tokom određenog vremenskog perioda 
(van der Sloot et al., 1996). Ovi faktori uključuju hemijsko ponašanje elemenata, pH, 
redoks potencijal, kompleksiranje, odnos tečno-čvrsto, vreme kontakta, itd. (van der 
Sloot et al., 1996).  

 S obzirom da se veoma malo zna o hemijskim oblicima prisutnim u otpadu i 
njihovom ponašanju u toku dužeg vremenskog perioda, veoma je teško predvideti 
ponašanje kontaminanata u toku dužeg vremenskog perioda. Da bi predvideli 
dugoročnije ponašanje obično se koristi difuzioni model za opis kinetike izluživanja, 
kao i u slučaju dugoročne procene izluživanja iz solidifikovanih smeša sa cementom. 

 Postoje dva načina izučavanja fizičkohemijskog ponašanja u sedimentu: jedan 
je posmatrati prirodni sediment a drugi artificijalni. Većina prirodnih sedimenata su 
kompleksni i sadrže nekoliko minerala i drugih konstituenata kao što su organska 
materija, silicijum, gvožđe, kalcijum, natrijum, kalijum, sulfate, magnezijum, itd. i 
svaki od njih može učestvovati u imobilizacionim reakcijama. Zato je jako teško 
izolovati njihov pojedinačni uticaj (Mitchell, 1993; Dermatas et al., 2004). 

 Ovaj problem se može ukloniti upotrebom artificijalnih uzoraka jer se kod njih 
uticaj pojedinih komponenata (posebno minerala gline) na stepen izluživanja može 
lakše pratiti (Dermatas et al., 2004).  

 Međutim, podaci o izluživanju iz veštački dobijenih uzoraka sedimenta na 
jednom mestu nisu reproducibilni za svaki sediment. To je zbog toga što je svaki 
sediment izuzetno specifičan. Uzimajući sve u obzir neophodno je za svaku lokaciju 
uraditi preliminarna istraživanja (sadržaj ukupnih metala, SEP, AVS/SEM, 
toksikološka ispitivanja) i onda tek na osnovu tih podataka pratiti i remedijaciju 
(USEPA, 2005). 

 Dermatas i Meng (2003) su pokazali da u S/S tretmanu kalcijum-oksidom 
građenje pozolanskih reakcionih proizvoda može biti povezano sa imobilizacijom 
metala sorpcijom i inkluzijom u pozolanske reakcione proizvode. 
 
 3.2.2. Sekundarni stabilizirajući agensi  
 
 Sekundarni stabilizirajući agensi uključuju materijale koji nisu individualno 
vrlo ekeftivni, ali se mogu vrlo uspešno primenjivati u kombinaciji sa cementom ili 
krečom (Bone et al, 2004). Ponekad, dovoljan je samo mali procenat kreča ili cementa 
da aktivira sekundarni agens u cilju vrlo efikasne stabilizacije. Neki od uobičajenih 
sekundarnih materijala je granulovana šljaka iz visokih peći (ggbs) koja se koristi u 
cilju postizanja manje brzine difuzije u smeši, koja još dodatno i smanjuje redoks 
potencijal rastvora i poboljšava postojanost i trajnost  S/S otpada u poređenju sa 
konvencionalnim cementom. 
 Drugi, vrlo primenjivan sekundarni agens je leteći pepeo, koji nastaje 
spaljivanjem uglja. Neke od njegovih karakteristika su: sadržaj nesagorelog ugljenika 
na čijoj površini može doći do sorpcije kontaminanata, uključujući i organske, 
sposobnost smanjenja potrebe vezivnog sredstva za vodom i sposobnost da utiče na 
redoks sredine u kojoj se nalazi. 
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 Ostali sekundarni stabilizujući agensi su prirodni pozolani, polimeri, organske 
gline i drugi.  
 
 3.2.2.1. Imobilizacija metala uz dodatak pozolaničkih supstanci (pozolana) 
 

 Pozolaničke supstance (pozolani) su silikatni ili aluminozni materijali. To su 
supstance koje se pojavljuju u prirodi ili nastaju kao industrijski sporedni proizvodi, a 
koje dobijaju cementne osobine kada se aktiviraju kalcijum-hidroksidom. Zbog toga 
je korišćenje ovih aditiva isplativo pošto nije potreban nikakav poseban postupak za 
njihovo dobijanje, kao što je slučaj kod portland cementa. Leteći pepeo nastao pri 
sagorevanju uglja i drugi pozolani sadrže staklastu silikatnu fazu koja reaguje sa 
Ca(OH)2 iz cementa i formira gel kalcijum-silikat-hidrata (CSH) koji je primarni 
agens stezanja cementa (Laugesen, 2007). Sastav letećeg pepela, naravno zavisi od 
korištenog uglja, ali i od drugih supstanci korištenih kao aditivi u sagorevanju. Leteći 
pepeo se sastoji uglavnom od SiO2, Al2O3, Fe2O3 i CaO. Najzastupljenija frakcija 
letećeg pepela je staklo; i nalazi se u glavnom u udelu od 5 do 50 %, a može 
uključivati kvarc, mulit, hematit, magnetit, kalcijum sulfat i dr. (Spence i Shi, 2005). 
Leteći pepeo poslednjih godina  često je korišćena pozolanička supstanca. Kao i 
portland cement i leteći pepeo takođe reaguje sa vodom i formira hidratisane 
kalcijum-silikate ili CSH gel. Međutim, za razliku od portland cementa u slučaju 
letećeg pepela gel nastaje u reakciji u kojoj se troši Ca(OH)2 nastao hidratacijom 
portland cementa. Uklanjanje dela kalcijum-hidroksida je korisno pošto će to smanjiti 
rastvaranje stabilizovanog otpada tokom vremena a samim tim i smanjiti degradaciju 
strukture monolita. Sem toga, manje kalcijum-hidroksida će reagovati sa solima i 
stvarati nepoželjne i potencijalno destruktivne minerale. Šljaka iz visokih peći, takođe 
obično sadrži i sulfide koji reaguju sa mnogim teškim metalima u otpadu i smanjuju 
njihovu rastvorljivost (Maio, 2001). 
 
 3.2.2.2. Alumo-silikatni agensi 
 

 Alumo-silikatni agensi za tretman otpada mogu biti gline i modifikovane gline 
koje sadrže aditive za kontrolu hidratacije gline.  Do hemijske stabilizacije dolazi 
usled adsorpcije, hemisorpcije ili inkorporiranja u kristalnu strukturu mineralnog 
agensa.  

 Ovaj postupak se obično koristi za tretman otpada sa visokim sadržajem vode. 
Slično kao kod primene cementa, glina vezuje vodu i stvara čvrsti oblik. Ova metoda 
je veoma primenljiva za otpad koji sadrži visoke koncentracije rastvorenih soli i 
organskih kontaminanata. Fizičke karakteristike na ovaj način tretiranog otpada su 
pogodne za kompaktno odlaganje i maksimalno iskorišćenje prostora na deponiji 
(Langton, 2001). 

 Gline su alumosilikati koje se mogu grubo definisati kao minerali koje čine 
koloidnu frakciju (<2 µ) zemljišta, sedimentata, stena i vode (Pinnavaia, 1983) i 
mogu se sastojati od drugih minerala kao što je kvarc, karbonat i metalni oksidi. 
Obično se termin glina koristi za materijale koji poprimaju plastične osobine kada se 
pomešaju sa malom količinom vode. Gline igraju važnu ulogu u životnoj sredini jer 
predstavljaju prirodni „sunđer“ polutanata, vezujući njihove anjone ili katjone putem 
jonske izmene ili adsorpcijom. Ovo se dešava zbog toga što gline sadrže katjone i 
anjone na svojoj površini, a ti joni mogu biti: Ca2+, Mg2+, H+, K+, NH4

+, Na+ i SO4
2-, 

Cl-, PO4
3-, NO3

-. Ovi joni mogu biti zamenjeni relativno lako bez uticaja na mineralnu 
strukturu gline. 
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 Velika specifična površina, hemijska i mehanička stabilnost, slojevita 
struktura, visok kapacitet katjonske izmene i druge osobine čine gline odličnim 
adsorbentima (Bhattacharyya i Gupta, 2008).  

 Kaolinit i montmorilonit su dve najčešće korišćene gline za adsorpciju metala 
ali i drugih polutanata (Bhattacharyya i Gupta, 2008). 
 

 Kaolinit  
 
 Kaolinit ima 1:1 slojevitu strukturu (Pauling, 1930), sa osnovnom jedinicom 

koja se sastoji od tetraedarske strukture SiO4 i oktaedraske strukture sa Al3+ kao 
oktaedarskim katjonom. Obe ove strukture se prepliću, i formiraju zajednički omotač 
tako da se vrhovi silicijumovog tetraedra dodiruju sa oktaedarskim omotačem. 
Tetraedarski omotač je okrenut preko oktaedsrskog omotača tako da su im O atomi 
zajednički (slika 4). 

 
 

 
Slika 4. Struktura kaolinita (Grim, 1962) 

 
 

 Kaolinit, (Si4)IV(Al4)VIO10(OH)8, teorijski se sastoji od 46,54% SiO2, 39,50% 
Al2O3, 13,96% H2O. Iz ove formule se može zaključiti da nema supstitucije Si4+ sa 
Al3+u tetraedarskom omotaču i da nema supstitucije Al3+ sa drugim jonima (npr. 
Mg2+, Zn2+, Fe2+, Ca2+, Na+ ili K+) u oktaedarskom omotaču. Zbog toga je teorijski 
naelektrisanje omotača negativno, ali u prirodi kaoliinit ima malo negativno 
naelektrisanje koje potiče od slomljenih ivica kristala gline. To negativno 
naelektrisanje, iako malo, uslovljava da površina kaolinita nije potpuno inertna. Neki 
autori (Deer et al., 1985) su došli do zaključka da dolazi do supstitucije oktaedraskog 
Al3+ sa Fe2+ i/ili sa Ti4+ u kaolinitu. 

 Iako je kaolinit najmanje reaktivna glina (Suraj et al., 1998), njegova velika 
zavisnost od pH poboljšava ili smanjuje adsorpciju metala u skladu sa pH sredine u 
kojoj se nalazi (Mitchell, 1993). Adsorpcija metala je obično praćena otpuštanjem 
jona vodonika sa ivica minerala. Adsorpcija takođe može da se odigra na ravnim i 
izloženim krajevima silika i alumno struktura (Bhattacharyya i Gupta, 2008) 

 Adsorpcija teških metala bi mogla da utiče na strukturu kaolinita, zamena 
vodonikovih jona i adsorpcija Pb(II), Zn(II) ili Cd(II) može izazvati oticanje, 
unutrašnji stres, flokulaciju ili smanjenje snage smicanja i povećanje hidrauličke 
provodljivosti i stišljivosti. Dalje, supstitucija H+ jona metalnim jonima mogla bi da 
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utiče na van der Waalsove sile između elemenata u kaolinitu (Miranda-Trevino i 
Coles, 2003). 

 
 
 Montmorilonit 
 
 Montmorilonit se sastoji od dve tetraedarske strukture sa centralnom 

aluminijumskom oktaedarskom rešetkom. Tetraedarska i oktaedarska rešetka su 
kombinovane tako da ivice tetraedra svake silicijumove rešetke i jedan od hidroksi 
omotač oktaedraske strukture  formiraju zajednički omotač. Atomi u ovom omotaču 
koji su zajednički za obe rešetke su joni kiseonika (Bhattacharyya i Gupta, 2008). 
Struktura montorilonita data je na slici 5. Formula montmorilonita je (Si7.8Al0.2)IV 

(Al3.4Mg0.6)VIO20(OH)4 i teorijski sastav mu je sledeći: 66.7% SiO2, 28.3% Al2O3, 5% 
H2O. Ova formula ukazuje na to da postoji supstitucija Si4+sa Al3+ u tetraedarskoj 
strukturi i Al3+ sa Mg2+ u oktaedarskoj strukturi, te se zato i očekuje negativno 
naelektrisanje ove gline. Ovo negativno naelektrisanje je izbalansirano sa izmenljivim 
katjonima adsorbovanim između rešetki i oko njihovih ivica. Montmorilonit je 
mineral gline sa značajnom izomorfnom supstitucijom. Izmenjlivi katjoni u  2:1 
omotaču balansiraju negativno nalektrisanje nastalo izomorfnom supstitucijom. 

 
 
 

 
Slika 5. Struktura montmorilonita (Grim, 1962) 

 
 
 Kinetika katjonske razmene je brza i katjoni kao što su Na+ i Ca2+ formiraju  

spoljne površinske komplekse. U prilog katjonskoj izmeni ide i pH zavisno usvajanje 
metala. U ovom procesu adsorpcije, adsorbovani joni su vezani za površinu gline, 
deleći jedan ili više liganda (uobičajeno kiseonik) sa katjonima adsorbentima kao 
izolovanim kompleksima. Sa povećanjem pH ili koncentracije adsorbovanih katjona, 
može doći do precipitacije metala (Bhattacharyya i Gupta, 2008).  

 Kapacitet adsorpcije metala na montmorilonitu raste sledećim redosledom 
Pb = Cd < Cu < Zn < Mn < Ni (Abollino et al., 2008). 

 Prema literaturnim podacima (Bhattacharyya i Gupta, 2008) bilo je dosta 
pokušaja da se poveća kvalitet i karakteristike ovih glina njihovim modifikovanjem 
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različitim tehnikama. Najzastupljenije tehnike su interkalacija ili umetanje, i 
aktivacija kiselinama. 
 

 
 3.2.2.3. Organski S/S agensi 
 

 Iako nisu tako rasprostranjene kao neorganske metode, organske S/S metode u 
poslednje vreme sve više se primenjuju. Više od 20 godina, različiti organski polimeri 
se koriste za enkapsulaciju opasnih materijala. Polimeri generalno imaju umerenu do 
odličnu otpornost prema kiselinama, bazama i organskim rastvaračima koji se sreću u 
otpadnim tokovima.  

 Termoplastični i termostabilni polimerni materijali za stabilizaciju nastaju u 
lančanim ili u kondenzacionim reakcijama polimerizacije od jednog ili više različitih 
monomera. U najvećem broju solidifikacionih postupaka otpadni medijum se meša sa 
istopljenim, prethodno formulisanim termoplastičnim polimerom ili se pak 
mikroenkapsulira tokom kontrolisane reakcije polimerizacije termostabilnog 
polimera. Vodootpornost koja je svojstvena polimerima doprinosi niskom potencijalu 
izluživanja stabilizovanog otpada ali takođe predstavlja prepreku za enkapsuliranje 
otpada koji ima visok sadržaj vode.  

 Najčešće korišćen organski termoplastični polimer koji se koristi za mikro- i 
makroenkapsulaciju otpada je polietilen. Polietilen ima karakterističnu otpornost 
prema hemikalijama, mikroorganizmima i rastvaračima, pa je stoga pogodan za 
većinu suvih i homogenih otpadnih tokova. Dobija se polimerizacijom etilena i 
predstavlja inertnu kristalnu ili amorfnu supstancu sa relativno niskom tačkom 
topljenja.  

 Polietilen visoke gustine (HDPE, gustina 0.95-0.97 g/cm3) karakterišu slabo 
razgranati polimerni lanci, za razliku od polietilena male gustine (LDPE, gustina 0.92-
0.94 g/cm3) čiji su polimerni lanci razgranatiji. LDPE je pogodniji za enkapsulaciju 
otpada pošto ima nižu temperaturu topljenja (120°C) i manju viskoznost (Maio, 
2001). 

 Kod tehnika enkapsulacije otpada termostabilnim polimerima koriste se 
poliestri, urea-formaldehid, epoksidi, poliuretan, polibutadien, stiren i polisiloksan. 

 
 3.2.2.4. Imobilizacija metala uz dodatak zeolita 

 
 Koncept korišćenja zeolita u kapsuliranju kontaminanata koji se nalaze u 

sedimentu je pristup koji obećava jer je moguća i njegova primena i in-situ. Osim toga 
on je i sa ekonomske strane opravdan zbog svoje niske cene i može biti alternativna 
tehnologija u odnosu na mnogo skuplje konvencionalne metode, jer je svako hemijsko 
i fizičko uklanjanje polutanata mnogo skuplje i kompleksnije pogotovo kada su veće 
količine sedimenta u pitanju. Ovde je moguće čak i korišćenje prekrivača od zeolita. 
On prema nekim autorima može da se koristi u kombinaciji sa prekrivačem od peska 
ili šljunka (Wang et al., 1991; Zeman, 1994; Shanableh i Kharabsheh, 1996; Jacobs i 
Förstner, 1998). 

 Zeoliti su kristalni hidratisani aluminosilikati alkalnih i zemnoalkalnih 
elemenata. Prirodni zeoliti, su generalno, krte, lomljive, čvrste stene i njihova veličina 
čestica se lako može kontrolisati sejanjem i lomljenjem. Takođe, dostupnost zeolita 
kao sirovog materijala olakšava njegovu primenu u ovakvim sredinama, jer se on kao 
takav taloži i smiruje lako a kada je sedimentiran relativno je otporan eroziji (Palermo 
et al., 1998; Hedblom et al., 2003).  
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 Prirodni i modifikovani zeoliti su dobili poslednjih godina na popularnosti 
posebno zbog velike mogućnosti sorpcije metala, polutanata iz vazduha i 
radioaktivnih kontaminanata. Tokom devedesetih godina prošlog veka, prirodni zeolit 
je testiran za tretman otpadnih voda i zemljišta (Misaelides i Godelitsas, 1995; 
Shanableh i Kharabsheh, 1996; Reyes et al., 1997; Sakadevan i Bavor, 1998). Njegov 
izuzetno visok kapacitet katjonske izmene prevazilazi kapacitet katjonske izmene 
pojedinih glina i na taj način omogućava njegovo korišćenje u efikasnom uklanjanju 
katjona metala. Visok kapacitet katjonske izmene rezultuje u njegovoj specifičnoj 
kristalnoj strukturi koja je u osnovi tetraedarska u sveukupnom odnosu 
kiseonik/silicijum 2:1.  

 Karakteristike izomorfne supstitucije silicijuma aluminijumom u tetraedarskim 
mestima rezultuje u negativnom mrežnom naelektrisanju koji je uravnotežen slabo 
vezanim, izmenljivim katjonima alkalnih i zemnoalkalnih elemenata.  
 U poređenju sa drugim silikatima, na primer feldsparom, mreža zeolita je 
mnogo otvorenija i lakše dostupna katjonima. Pokazuje neograničeni trodimenzioni 
sistem tunela i kaveza, gde su izmenljivi katjoni i molekuli vode smešteni. Katjoni 
menjaju ponašanje, koje kontroliše selektivnost određenih katjona i procesima 
izmene, u zavisnosti od naelektrisanja i veličine katjona i strukturnih karakteristika 
određenih zeolitnih minerala (Jacobs i Förstner, 1999). 
 

 
3.3. EFEKTI PROCESA IMOBILIZACIJE NA NEORGANSKE 

KONTAMINANTE 
 
Kao što je ranije objašnjeno procesi stabilizacije i solidifikacije se mogu 

koristiti zajedno radi takozvanog tabletiranja kontaminanata u tretirani proizvod. 
Kontaminanti se hemijski imobilišu u matriks tretiranog otpada procesima adsorpcije, 
hidrolize i reakcija precipitacije. Efikasna upotreba S/S procesa je dokazana na 
širokom spektru grupa neorganskih polutanata (Bone et al., 2004):  

 Volatilni metali 
 Nevolatilni metali 
 Radioaktivni materijali 
 Azbest 
 Neorganska korozivna jedinjenja 
 Neorganski cijanidi 

 Fizički i hemijski procesi po kojima anjoni i katjoni reaguju sa vezivnim 
materijalima, omogućuju predviđanje rezultata tretmana u zavisnosti od vrste otpada. 
Postoji nekoliko procesa koji se kombinuju da bi se olakšala hemijska stabilizacija 
neorganskih kontaminanata u zemljištu i sedimentu. Ovi procesi imaju efekat na S/S 
tehnologiju i zavise od frakcije gline u zemljištu ili sedimentu. Reakcija čestica gline 
zemljišta/sedimenta i vezivnih materijala obezbeđuje dugotrajan stabilizirajući proces 
koji podstiče adsorpciju i precipitaciju metala. Vodena faza prisutna u strukturi tako 
tretiranog zemljišta/sedimenta je alkalna i pokreće precipitaciju nerastvornih vrsta, 
praktično metalnih hidroksida. Ipak, visoka pH vrednost fluida u porama je nezavisna 
od količine vodene faze već od održavanja ravnoteže između čvrste i tečne faze (Bone 
et al, 2004) što rezultuje kontinualnom retencijom metalnih polutanata u otpadu- 

Narušavanje ravnoteže bilo unutrašnjim bilo spoljnim efektima može 
rezultovati otpuštanju kontaminanta. To je važno imati na umu jer tokom vremena, 
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može doći do menjanja uslova pa samim tim i redukcije pH u porama što rezultuje 
ponovnom mobilizacijom nekih kontaminanata. 
 
 
 3.3.1. Reakcije između neorganskih kontaminanata i imobilizacionih 

agenasa 
  

Interakcija kontaminanata sa sedimentom i/ili vezivnim materijalom uključuje 
brojne mehanizme: 

Adsorpcija na matrici vezivno sredstvo-sediment – postiže se na visokim pH 
vrednostima u cilju povećanja površinske adsorpcije. Maio (2001) je pokazao da 
metali imaju jak afinitet vezivanja za površinu gline. Efektivnost sorpcionih procesa 
zavisi od minerološkog sastava zemljišta/sedimenta i očuvanja visokih pH vrednosti 
sredine. U nekoliko studija došlo se do zaključka da je proces katjonske izmene taj 
koji je odgovoran za izmenu katjona – domaćina iz gline zemljišta/sedimenta. 
Površinska sorpcija metala je jedan od važnih faktora u mehanizmima imobilizacije 
metala u krečom stabilizovanim zemljištima i sedimentima. Različiti tipovi zemljišta i 
sedimenta sa različitim vrstama površina predstavljaju jasnu selektivnost u adsorpciji 
metala. 

pH zavisna precipitacija – povećanje koncentracije OH- jona u rastvoru može 
rezultovati formiranjem kompleksa metalnih hidroksida i može doći do pojave 
precipitacije soli metala. 

Precipitacija nerastvornih komponenti kontrolisana redoks potencijalom -  
generalno, cement se proizvodi u tipičnim aerobnim uslovima sa visokim Eh 
vrednostima. Ipak, uzimajući u obzir da je brzina dodavanja vezivnog materijala 
generalno spora prilikom S/S, mogućnost da specifični kontaminiirani materijal utiče 
na redoks potencijal u tretiranom obliku otpada ne sme se potceniti. Najpovljnija 
sredina za imobilizaciju kontaminanata je upravo redukciona, jer se samo u toj sredini 
multivalentne anjonske forme metala redukuju u menje rastvorne katjonske vrste. 

Adsorpcija/kapsulacija u i na nanoporozne C-S-H gelove – Gelovi hidrati 
kalcijum silikata (C-S-H) su perzistentni u geološkim uslovima već hiljadama godina i 
zbog toga, su veoma važni kada je u pitanju retencija metala u S/S oblicima otpada. 
Ovi gelovi imaju nanoporoznu struktutru što ima dajem veliku specifičnu površinu 
(između 10 i 50m2/g) koja može da sorbuje i katjone i anjone. 
Površinsko vezivanje i za anjone i za katjone može se postići pospešivanjem 
kalcijum:slikon odnosa (c/s) u C-S-H gelu i ovo se može uraditi pažljivim biranjem 
vezivnog sistema. Gelovi bogati kalcijumom poseduju pozitivnu površinu gde može 
doći do sorpcije anjona, dok silicijumom bogati gelovi favorizuju sorpciju katjona 
(Bone et al., 2004). 
Studije pokazuju da se imobilizacija metala vrši i sorpcijom i supstitucijom Ca i Si u 
gel fazi. Dodatno, kapsulacija kontaminanata uz pomoć C-S-H gela obezbeđuje još 
jedan jednostavan mehanizam za efektivnu retenciju polutanata. 

Inkorporacija u kristalne komponente matriksa cementa – Hemijska 
imobilizacija kontaminanata u S/S oblike je uspešna zahvaljujući činjenici da se 
kontaminanti mogu inkorporirati u čvrstu, kristalnu fazu matriksa cementa. Različite 
faze cementnih vezivnih materijala (portandit, etringit i monosulfat i tetrakalcijum 
aluminat) igraju važnu ulogu u interakciji sa kontaminantima. 

Veoma detaljna lista najvažnijih grupa kontaminanata i njihova interakcija sa 
S/S materijalom data je u pregledu Bone et al. (2004). Ove grupe uključuju: prelazne 
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metale uključujući i teške metale, oksianjone, organo-metalne komplekse, amfoterne 
metale i druge neorganske komponente i otpadne forme (Tabela 7). 

 
 

Tabela 7. Pregled iskustava u procesu stabilizacije po Bone et al. (2004) 

Metal Uobičajena forma Komentar 

Antimon Obrazuje i organske i 
neorganske komponente 

Lako se tretira sa S/S, ne javlja se 
nikakav poseban problem 

Arsen Metalni arsenati, arseniti, Na –
arsenit i arsen sulfidi i oksidi 

Uobičajene hemijske metode su 
prikladne za imobilizaciju As. Neke 
vrste, npr As2S3 trebaju alkalnu 
oksidaciju da bi se dobile 
nerastvorne vrste kao što je kalcijum 
arsenat. As može da se reprecipituje 
pod uticajem karboksilacije 

Barijum 
Prisutan u mnogim otpadnim 

materijalima u različitim 
oblicima 

Dodatak gipsa će pomoći u 
precipitaciji nerastvornog barijum 
sulfata 

Kadmijum Kadmijum arsenati, borati, 
karbonati, hidroksidi i oksidi 

Komponente imaju generalno malu 
rastvorljivost u alkalnim rastvorima i 
mogu se tretirati sa krečom i 
cementom. Moguće je da će biti 
potreban dodatan korak u tretmanu 

Hrom 

Pigmenti sa hromom,hrom 
sulfat, arsenat, hromna kiselina, 

nitrat, natrijum ili kalijum 
dihromat i amonijum dihromat 

Hrom je amfoteran i može da formira 
bazne ili kisele komponente. 
Redukcija soli Cr6+ može da 
proizvede Cr(OH)3 koji je slabo 
rastvoran. Zemljišta kontaminirana 
sa Cr6+ mogu zahtevati dodatni korak 
u tretmanu, a Cr6+ može ostati 
mobilan u slučaju da se koristi 
Portland cement 

Olovo Oksidi, sulfati, nitrati, karbonati 
i silikati 

Olovo je amfoterno i formira 
rastvorne anjonske komponente. 
Kontrola pH je vrlo važna, a olovo se 
sorbovati na C-S-H i tretirti sa 
krečom i Portland cementom 

Živa Živa hlorid, oksid, nitrat, sulat i 
sulfid 

Većina S/S vezivnih materijala je 
efektivna. Elementarni sumpor ili 
organski sulfidi se mogu koristiti kao 
aditivi, a jedinjenja organo-žive 
mogu predstavljati poteškoću. 

Nikal 
Nikal oksid, sulfat, nitrat, 

karbonat, hidroksid, cijanid i 
sulfid 

Kontrola pH vrednosti je obično vrlo 
efektivna, a nikal se može kapsulirati 
pomoću sulfoaluminat vezivnih 
materijala 

Cink Često se sreće u različitim 
formama 

Kontrola pH je efektivna, a 
kompleksi cijanida mogu 
predstavljati problem 
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  3.4. FAKTORI KOJI UTIČU NA IZLUŽIVANJE IZ S/S OTPADA 

 
 Izluživanje je proces kojim se neorganski i organski kontaminanti ili 

radionuklidi oslobađaju iz čvrste u vodenu fazu rastvaranjem, desorpcijom ili 
kompleksiranjem koji su kontrolisani pH vredošću, redoks uslovima, rastvorenom 
organskom materijom i mikrobiološkom aktivnošću. Sam proces je univerzalan pošto 
svaki materijal, koji je u kontaktu sa vodom, izlužuje komponente sa svoje površine ili 
iz unutrašnosti u zavisnosti od poroznosti (Van der Sloot et al., 1997). 

 U pogledu potencijala oslobađanja razlikujemo dva tipa materijala: monolitne 
i granularne. Monolitni materijali najčešće pokazuju difuziono oslobađanje, dok kod 
granularnih materijala dominira oslobađanje pod uticajem perkolacije. Kod oba tipa 
materijala na oslobađanje utiču osobine samog materijala kao i uslovi spoljašnje 
sredine. 
Postoji veliki broj faktora koji mogu da utiču na brzinu ispiranja konstituenata i mogu 
se podeliti u tri kategorije: fizički, hemijski i biološki (Van der Sloot et al., 1997). 

 U praksi najčešće kombinacija ova dva procesa izaziva oslobađanje u vodenu 
fazu, ali obično samo nekoliko faktora ima dominantan uticaj (slika 6.) (Van der Sloot 
i Dijkstra, 2004). 
 

 
Slika 6. Oslobađanje kontaminanata iz monolita  

(Van der Sloot i Dijkstra, 2004) 
 
 

 3.4.1. Hemijski faktori 
 

a) Osnovni hemijski mehanizmi - Tri različita hemijska mehanizma kontrolišu 
oslobađanje kontaminanata: rastvaranje (kontrola rastvaranjem), adsorpcioni 
procesi (kontrola sorpcijom) i dostupnost (ukupni sadržaj) u proizvodu. Primer 
kontrole rastvaranjem je rastvaranje metalnih oksida prisutnih u proizvodu, npr. cink-
oksida. Neki kontaminanti pokazuju afinitet za adsorpciju na reaktivne površine. 
Pozitivno naelektrisani katjoni teških metala (npr. Cu2+) često su kontrolisani 
adsorpcijom na negativno naelektrisane površine kao što su organske materije ili 
površine oksida (kontrola sorpcijom). Neki neorganski konstituenti nisu reaktivni i ne 
podležu ni kotroli rastvaranjem ni kontroli sorpcijom. Primer su veoma rastvorne soli 
kao što je NaCl. U kontaktu sa vodom one se trenutno i kvantitativno rastvaraju. Te 
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supstance su kontrolisane dostupnošću, pošto će njihova ukupna raspoloživa količina 
biti oslobođena iz proizvoda. 

b) pH vrednost - pH vrednost materijala i okolne sredine je ključni faktor koji 
određuje oslobađanje mnogih kontaminanata. pH vrednost okolne tečnosti određuje 
maksimalnu koncentraciju u vodenoj fazi, a svaki materijal ima svoju krivu otpuštanja 
u zavisnosti od pH. Cementni materijali obično poseduju pH oko 12, dok keramički 
materijali imaju približno neutralan pH (6-8). Stvarna pH vrednost na kojoj dolazi do 
izluživanja zavisi od pH vrednosti materijala, pH vrednosti okoline i puferskog 
kapaciteta materijala (slika 7.). 
 

 
Slika 7. Kriva zavisnosti izluživanja od pH vrednosti (Prica, 2008) 

 
 

Krive izluživanja su slične i tipične za različite grupe elemenata, a razlike kod 
različitih materijala postoje samo u apsolutnim nivoima izluženog kontaminanta (slika 
8). Ovo ukazuje na to da su faktori koji utiču na rastvorljivost isti, a kod različitih 
materijala (Fe oksidi, Al oksidi, glina, organska materija) razlikuje se samo njihov 
relativni uticaj (Van der Sloot i Dijkstra, 2004). 
 
 

 
Slika 8. Tipične krive izluživanja različitih grupa elemenata  u zavisnosti od pH 

(Prica, 2008) 
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 Veliki uticaj pH na oslobađanje uslovljen je činjenicom da rastvaranje većine 
minerala kao i sorpcioni procesi zavise od pH vrednosti. To znači da oslobađanje svih 
kontaminanata koji su kontrolisani rastvaranjem ili sorpcijom zavisi od pH. 
Uticaj pH u pogledu L/S odnosa (tečno/čvrsto) – pH u eksperimentima izluživanja je 
obično regulisan rastvaranjem većeg dela mineralne faze čvrstog dela ili atmosferskim 
ugljen-dioksidom. Početna pH i pH izluženog eluenta se mogu široko razlikovati. 
Praktično, ako je L/S odnos mali i čvrsta faza dominira sistemom, Ipak, ukoliko je 
ovaj odnos visok, rastvor je taj koji je zaslužan za pH vrednost. 
Uticaj pH sa osvrtom na važne grupe konstituenata – pH utiče na rastvaranje nekih 
vrlo važnih konstituenata materijala koji se izlužuje, kao što je slučaj sa većinom 
metala čija rastvorljivost varira u zavisnosti od pH vrednosti. Ipak, postoje neke vrste 
koje ne pokazuju zavisnost rastvorljivosti u odnosu na pH vrednost kao što su na 
primer halogeni (sa izuzetkom floura). Ovakve vrste generalno nemaju ograničenja u 
rastvorljivosti, pa je zbog toga kompletna frakcija podložna izluživanju. Alkalni 
elementi kao što su litijum, natrijum i kalijum su veoma slični u svom ponašanju pri 
izluživanju, odnosno, ne pokazuju zavisnost od pH vrednosti i svojih karakteristika 
izluživanja (Van der Sloot et al., 1997). 
pH u otvorenim i zatvorenim sistemima – u otvorenim sistemima, na pH vrednost u 
velikoj meri utiče usvajanje CO2 iz atmosfere. Ovo je posebno važno u slučaju 
laboratorijskih testova koji se odvijaju u kolonama i kod uzoraka uzetih na terenu 
(Van der Sloot et al., 1997). Ovaj efekat je najizraženiji pri najdužoj izloženosti 
ovakvim uslovima, odnosno što je duži period izloženosti atmosferskim uslovima. 
Zbog toga, procena dugoročnih uslova na alkalne materijale  uvek mora uzeti u obzir 
neutralizaciju putem karbonizacije ugljen-dioksidom.  

c) Hemijski oblik kontaminanta - Pored osnovnih hemijskih mehanizama i hemijski 
oblik kontaminanta određuje njegove karakteristike izluživanja. Kontaminanti mogu 
biti u oksidovanom ili redukovanom obliku što znatno utiče na njihovo izluživanje. 
Teški metali imaju težnju da grade stabilne komplekse prisutne u vodi, zemljištu ili 
vezivnim sredstvima koja se koriste. Kompleksni oblici metala su obično 
visokorastvorni i stoga se oslobađaju mnogo brže od nekompleksiranih oblika. 

d) Ukupan sastav - Naizgled kontradiktorno, ukupan sastav proizvoda (izražen kao 
mg elementa/ kg proizvoda) ima samo ograničen uticaj na izluživanje većine 
elementa. Izuzetak su nereaktivne rastvorne soli kod kojih maksimalna izlužena 
količina tokom nekog vremena odgovara ukupnoj količini u proizvodu (Santanu i 
Yuet, 2006). Oslobađanje drugih elemenata je primarno kontrolisano geohemijskim 
mehanizmima i fizičkim faktorima tako da su izlužene količine retko u korelaciji sa 
ukupnim sadržajem u solidifikovanom materijalu. 

e) Oksidaciono/redukciono stanje - Oksidaciono/redukciono stanje materijala i 
okoline utiče na oblik u kom se kontaminant nalazi. U slučaju teških metala, 
oksidacija obično povećava izluživanje dok redukcija ima suprotan efekat. U 
anoksičnim sredinama, redoks potencijal igra važnu ulogu u procesima izluživanja. 
Odsustvo kiseonika vodi ka formiranju različitih hemijskih faza sa značajno 
različitom rastvorljivosti u poređenju sa aerobnim uslovima. Formiranje vrlo 
nerastvornih sulfida metala je pravi primer ovih reakcija (Van der Sloot et al., 1997). 
U testovima izluživanja uloga redoks promena je često zanemarena. Ipak, važno je 
imati u vidu da ove promene mogu značajno uticati na komponente izluživanja. 

f) Puferski kapacitet - Puferski kapacitet proizvoda određuje promenu pH vrednosti 
pod uticajem spoljašnjih faktora. Primer je nautralizacija cementnih proizvoda pod 
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uticajem atmosferskog ugljen-dioksida. U tom slučaju bazni puferski kapacitet 
cementa određuje vreme koje je potrebno da pH vrednost opadne od jako bazne (pH 
veće od 12) do neutralne (pH oko 8). 

g) Organske materije - Čvrstu i rastvorenu organsku materiju i huminske supstance 
čine kompleksni molekuli koji imaju velik afinitet za vezivanje teških metala. 
Prisustvo ovih molekula često se izražava kao rastvoreni organski ugljenik (DOC, 
dissolved organic carbon). Prisustvo DOC može povećati izluživanje za nekoliko 
redova veličina. Kao rezultat, uspostaviće se nova raspodela između metala vezanih 
za DOC i slobodnih metala. Organske materije su veoma prisutne u prirodnim 
materijalima (zemljište, sediment) i u ostacima čvrstog komunalnog otpada (Zhou et 
al., 2000). 

h) Sastav vodene faze i jonska jačina - Jonska jačina rastvora u proizvodu i njegovoj 
okolini utiče na rastvorljivost komponenata iz proizvoda. Najčešće, velika jonska 
jačina povećava izluživanje kontaminanata. Druge komponente prisutne u rastvoru 
takođe mogu izazvati povećano izluživanje usled kompleksiranja, npr. metala sa 
hloridima ili karbonatima. 

i) Temperatura - Povećanje temperature obično povećava rastvorljivost. Sem toga, 
porast temperature povećava brzine hemijskih reakcija i samim tim povećava 
transport difuzijom. 

j) Vreme - Osobine materijala kao i uslovi životne sredine menjaju se tokom vremena. 
Primer je karbonacija alkalnih proizvoda koja utiče na izluživanje ili povećanje 
slobodne površine monolita usled erozije tokom dužeg vremenskog perioda. 

k)Uticaj kompleksiranja - Prisustvo specifičnim kompleksirajućih agenasa može 
uticati na mobilizaciju nekih konstituenata koji inače ne bi bili rastvorni pod datim 
uslovima. Kao takvi, oni mogu dostići koncentracije koje prelaze ravnotežne 
koncentracije u datom sistemu.  
U slučaju rastvornih kompleksanata, hidrologija sistema je vrlo važna. Rastvorni 
kompleksi mogu difundovati iz okoline u materijal i mobilizovati konstituente. 
Rastvorni kompleksanti se takođe mogu isprati iz matriksa i time izgubiti 
mobilizirajući potencijal. Jedan od primera je neorganska kompleksacija kadmijum 
hlorida i organsko kompleksiranje. U sistemima sa prisutnim organskim materijama, 
kompleksiranje metala sa rastvorenim organskim ugljenikom (DOC) je vrlo poznat 
proces u različitim materijalima (Aranda, 2008).  

 
 

 3.4.2. Fizički faktori 
 

 Generalno, fizički faktori utiču na način na koji će tečne supstance i čvrsti 
materijali stupiti u kontakt i na uslove pri kojima su materijali podvrgnuti izluživanju, 
u prirodi ili u laboratoriji. 
a) Osnovni transportni mehanizmi - Pored hemijskih procesa, fizički transportni 
procesi određuju transport konstituenata iz materijala u vodenu fazu. Proces 
zahvatanja kontaminanata vodom koja prolazi kroz i oko materijala naziva se 
advekcija. Ovaj proces koji obično izaziva kišnica igra važnu ulogu u oslobađanju 
kontaminanata i njihovom uticaju na zemljište i podzemne vode. Perkolacija kroz 
materijal moguća je samo kod poroznih granularnih materijala.  
Difuzija predstavlja transport kontaminanata koji je rezultat samo kretanja molekula 
bez uticaja strujanja vodene faze. Ovaj proces igra ulogu kod kompaktiranih 
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materijala koji imaju malu permeabilnost i poroznost. U tom slučaju difuzija je 
ograničavajući transportni korak pre nego što kontaminanti budu dalje transportovani 
procesom advekcije. Brzina difuzije zavisi od gradijenta koncentracije posmatrane 
komponente između čvrste faze i vodene faze koja je s njim u kontaktu kao i od 
vremena.  
Spiranje s površine je proces koji je sličan advekciji. Taj termin se koristi za 
definisanje inicijalnog spiranja rastvornih supstanci sa spoljašnje površine monolita. 
Posle početnog spiranja difuzija postaje glavni transportni mehanizam kod monolitnih 
materijala (Van der Sloot i Dijkstra, 2004). 

b) Granulisani/ monolitni materijali - Kao što je ranije spomenuto, važno je napraviti 
razliku između monolitnih i granulisanih proizvoda pošto ih karakterišu različiti 
transportni režimi. Oslobađanje je u slučaju granulisanih materijala dominantno 
kontrolisano perkolacijom vode, dok je u slučaju monolita prevashodno kontrolisano 
difuzijom. Kod monolitnih materijala inicijalno spiranje sa površine igra važnu ulogu. 
To podrazumeva da se rastvorne soli prisutne na površini brzo rastvaraju i izazivaju 
ubrzano inicijalno izluživanje. 

c) Veličina čestica - Kod granulisanih materijala, veličina čestica određuje put koji 
kontaminant mora da pređe od centra čestice do vodene faze. Transport je brz kod 
granulisanih materijala sa malim česticama, a što su čestice krupnije transport postaje 
sve više ograničen difuzijom. 

d) Poroznost - Poroznost se definiše kao odnos zapremine pora i ukupne zapremine. 
Ovaj faktor utiče na brzinu transporta konstituenata i kod monolitnih i kod 
granulisanih materijala. Transport vode je lakši u matriksu koji ima veliku poroznost a 
samim tim je i oslobađanje kod takvih materijala veće. 

e) Permeabilnost - Permeabilnost ili hidraulička provodljivost odeđuje koliko „lako“ 
voda prodire u materijal i koliko brzo se kontaminanti otpuštaju tokom vremena. 
Permeabilnost je bitan faktor kod monolitnih materijala. Kod materijala sa malom 
permeabilnošću voda teče oko proizvoda (flow-around) a samo u maloj meri prodire u 
njega, zbog čega je kod takvih materijala oslobađanje kontrolisano difuzijom.  

f) Vijugavost - Vijugavost je specifičan faktor koji određuje brzinu difuzije (efektivnu 
difuziju) kod monolitnih materijala kod kojih je oslobađanje kontaminanata difuziono 
kontrolisano. Vijugavost se definiše kao odnos između stvarne dužine puta kojim se 
kontaminant transportuje između neke dve tačke i dužine prave linije tj. najkraćeg 
puta između te dve tačke. Materijali sa fino razgranatom unutrašnjom pornom 
strukturom imaju veću vijugavost što rezultira i manjom brzinom izluživanja (Van der 
Sloot i Dijkstra, 2004). 

g) Veličina i oblik monolita - Količina supstance koja se izluži iz proizvoda difuzijom 
zavisi prvenstveno od veličine i oblika proizvoda. Ovi faktori direktno utiču na 
veličinu slobodne površine koja je izložena okolini a samim tim i na difuziju. Naime, 
difuzija je brža kod onih proizvoda koji imaju veliku slobodnu površinu po jedinici 
mase (m2/kg).  

h) Osetljivost na eroziju – hidrogeološki uslovi - Kod monolitnih materijala fizička 
erozija/abrazija (npr. uticaj vode i mraza) ima znatan uticaj na izluživanje iz dva 
razloga. Prvo, erozija dovodi po povećanja slobodne površine. Drugo, nova slobodna 
površina koja nastaje usled erozije povećava i gradijent koncentracije kontaminanta i 
samim tim ubrzava oslobađanje (Van der Sloot, 2008).  
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Brzina rastvaranja konstituenata većim delom zavisi od načina protoka vode kroz 
čestice, drugačije nazvano hidrogeoloških uslova. Za spor protok i visoko rastvornu 
čvrstu fazu, brzina rastvaranja može biti brža od samog protoka kojim se rastvorene 
komponente transportuju. Zbog toga, ravnoteža između tečnosti i rastvora se može 
postići. Ipak, kada je protok brz a čvrsta faza relativno nerastvorna, brzina transporta 
je veća od brzine rastvaranja,a tada neće doći do uspostavljanja ravnoteže. 

i) Stepen saturacije - Laboratorijski testovi izluživanja se generalno izvode pod 
uslovima saturacije. Ipak, odnos tečno/čvrsto u prirodi je u mnogo slučajeva niži od 
onog postavljenog u laboratorijskim uslovima, jer je in-situ zemljište uglavnom 
nesaturisano. U slučaju kada je zemljište nesaturisano, ono je izloženo oksidaciji 
kiseonikom i neutralizaciji ugljen-dioksidom. Na terenu, pore u zemljištu vode ka 
bržoj karbonizaciji zbog 10000 bržoj difuziji ugljen dioksida u vazduhu nego u vodi 
(Van der Sloot et al, 1997). Zbog toga, koncentracije u pornoj vodi in-situ zemljišta su 
mnogo veće od onih u testovima izluživanja u laboratoriji. Nesaturacioni uslovi na 
terenu mogu dovesti do mnogo nižih pH vrednosti i viših redoks potencijala od onih 
merenih u laboratoriji. 

j) Starenje, menjanje sa vremenom i mineralizacija - U vremenskim intervalima 
većim od onih u laboratoriji, fizičke promene mineralne površine materijala se mogu 
pojaviti u prirodi. Ove promene obuhvataju procese karbonizacije i oksidacije. U 
ovim slučajevima, sastav ocedne vode se može menjati sa vremenom. Na primer, u 
materijalima stabilizovanim cementom koji su izloženi morskoj vodi, precipitacija 
nove mineralne faze vodiće učvršćivanju površine. Ovo će rezultovati značajnom 
redukcijom usvajanja morskih soli u matriks te će zbog toga otpuštanje mobilnih 
kontaminanata iz S/S matriksa biti smanjeno. Precipitacija se sastoji od kalcita i 
brucita formiranih reakcijom kreča iz cementnih proizvoda koji se kombinuju sa 
magnezijumom i sulfatom koji su prisutni u visokim koncentracijama u morskoj vodi 
(Van der Sloot et al, 1997). 

 
  3.4.3. Izdržljivost (trajnost) S/S smeša 
 

 S/S stabilizovan otpad na bazi cementa je osetljiv na fizičko-hemijske 
degradacione procese. Osetljivost zavisi u velikoj meri od faktora kao što su 
permeabilnost, hemijski i mineraloški sastav i mikro struktura (Ortego i Barroeta, 
1991). Kada su ovi solidifikovani proizvodi izloženi vazduhu, oni trpe napad 
ugljenik(IV)-oksida, sulfata, hlorida, vode i degradacionih proizvoda organskih 
jedinjenja (Bonen i Sarkar, 1995). Hemijski procesi kao što su dalja hidratacija, 
karbonacija, nastanak etringita ili taunasita, promeniće poroznost, zapreminu i 
osobine solidifikovanog otpada (Davis et al., 1990; Klich et al., 1990; Wang i 
Scrivener, 2003; Purnell et al., 2003). Može doći do ekspanzije, pucanja ili gubitka 
snage. Agresivni rastvori mogu izazvati sekundarnu mineralizaciju i zatim dovesti do 
raspadanja tretiranog otpada (Park i Batchelor, 1999; Malmstrom et al., 2000; 
Matsuyama i Young, 2000). 
 "Napad" CO2 je možda najčešći način degradacionog mehanizma u cement 
solidifikovanom otpadu. Karbonacija smanjuje pH usled reakcija između rastvorenog 
CO2 i faza u cementu, koje troše Ca(OH)2 i C–S–H (Johannesson i Utgenannt, 2001). 
Inkorporacija metala rezultuje u smanjenju sadržaja Ca(OH)2 i povećanju osetljivosti 
na karbonaciju i kiselu koroziju (Chen i Wu, 2000). McWhinney et al. (1990) i 
McWhinney i Cocke (1993) su proučavali solidifikaciju jona metalnih polutanata, pre 
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svih Ba, Zn, Cr, Pb, Cd, i Hg, i otkrili da je stepen karbonacije veći za cink, kadmijum 
i živa dopingovane paste u odnosu na kontrolne paste cementa. 

 Međutim, postoji neslaganje u literaturi oko efekata karbonacije na cementom 
stabilizovane S/S proizvode. Degradacija osnovnih vezujućih faza (C–S–H gel) 
dovodi do značajnih gubitaka snage (Taylor, 1997). 

 Takođe, postoje podaci da ubrzana karbonacija povećava snagu 
solidifikovanog otpada (Lange et al., 1996). Karbonacija dovodi do promene brzine 
izluživanja pojedinih komponenata iz cementom S/S solidifikovanih smeša (Smith et 
al., 1997; Macias, 1997; Dias, 2000). Karbonacija smanjuje permeabilnost koja je 
poželjna osobina u matriksu koji enkapsulira toksični otpad (Lange et al., 1996). 
Zatim, karbonacija, smanjuje alkalnu prirodu hidratisane paste cementa i smanjuje 
dostupnost nekih metala usled precipitacije umereno rastvorljivih soli.  

 Lange et al., (1996) su prikazali da karbonacija dovodi do smanjenog 
izluživanja metala. Na osnovu dinamičkog testa izluživanja metala korišćenjem vode i 
0.5 N sirćetne kiseline, Walton et al. (1997) su dokazali da ubrzana karbonacija zrelih 
cementnih proizvoda može biti štetna. Brzine izluživanja metala, kao što su kalcijum, 
kadmijum, olovo i kobalt, iz karbonizovanih oblika otpada su veće od 
nekarbonizovanih analoga. Atmosferska karbonacija može degradirati cement 
solidifikovani otpad i povećati oslobađanje metala u okolinu. 

 Sweeney et al. (1998) su proučavali ubrzanu karbonaciju Portland cementa i 
koristili su je za procenu stabilizacije otpada koji sadrži metale. Rezultati su pokazali 
da se hrom u izluženom rastvoru iz nekarbonizovanih uzoraka nalazi u znatno većim 
koncentracijama nego u njegovim karbonizovanim analozima. Na koncentraciju bakra 
nije uticala karbonacija. 

 Razvijena je vitrifikaciona (staklo) tehnika (ex-situ i in-situ), koja je prvobitno 
upotrebljena u nuklearnoj industriji kao metod za dugotrajno zadržavanje 
radioaktivnog zagađenja. Testovi ispiranja su pokazali da je zadržavanje neorganskih i 
radioaktivnih elemenata u staklastom materijalu veoma dobro. Potrebna je značajna 
električna energija u iznosu od 800 do 1000 kWh po toni materijala (USEPA, 1993a; 
2005) tako da visoki troškovi ovog tretmana u velikoj meri sprečavaju njegovu 
primenu. 
 
 3.5. LABORATORIJSKI TESTOVI IZLUŽIVANJA 

 
Testovi izluživanja se upotrebljavaju širom sveta da bi se odredila 

koncentracija kontaminanata koji su prisutni u S/S otpadu i njihova verovatna 
mobilnost. Uslovi pod kojima se ovi testovi izvode mogu biti modifikovani da bi se 
procenili parametri koji utiču na izluživanje u životnoj sredini i da bi se procenile 
karakteristike S/S otpada pri realnim uslovima u životnoj sredini i njihovo variranje 
kroz vreme. Krajnji cilj svakog testa izluživanja je mogućnost procene opcija 
remedijacije i uopšte mogućnosti remedijacije u cilju zadovoljenja zakonskih mera 
(Bone et al., 2004). Testovi izluživanja bi generalno trebalo da oponašaju uslove na 
terenu što je više moguće više. Takođe, testove izluživanja trebalo bi  sprovoditi tako 
da ih je što lakše kontrolistai i modifikovati. 
Važno je napomenuti da u prirodnim uslovima postoji veliki broj faktora koji utiču na 
sposobnost izluživanja materijala. Ipak. mora se uzeti u obzir da testovi u laboratoriji 
ne mogu u potpunosti oponašati realne uslove (Bone et al., 2004; Schuwirth i 
Hofmann, 2006). 

 Najveći deo otpadnih materijala koji se deponuju nije bezbedan po životnu 
sredinu i nije geohemijski stabilan. Zbog toga je neophodno izvršiti procenu i 
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predviđanje oslobađanja kontaminanata iz otpada tokom različitih faza njegove 
ekspozicije uslovima životne sredine. 

 Smatra se da je glavni mehanizam oslobađanja kontaminanata u životnu 
sredinu koji predstavlja i najveći potencijalni rizik upravo izluživanje rastvornih 
konstituenata iz otpada u kontaktu sa vodom.  

 Ovo stvara potrebu za sprovođenjem testova izluživanja i interpretiranju 
rezultata kako bi uspešno procenili rizik otpada po ljudsko zdravlje i životnu sredinu 
(Twardowska et al., 2004).  

 Osnovni ciljevi testova izluživanja su: 

o Klasifikacija opasnog i neopasnog otpada  
o Procena potencijala izluživanja polutanata iz otpada u uslovima 

životne sredine 
o Simulacija uslova pod kojim dolazi do izluživanja 
o Dobijanje uzorka koji će reprezentovati kvalitet procedne vode nastale 

na deponiji 
o Procena efikasnosti tretmana otpada 
o Identifikacija pogodnog scenarija za upravljanje otpadom 
o Utvrđivanje kinetičkih parametara u svrhu modelovanja transporta 

kontaminanata  
 
 
 3.5.1. Parametri koji kontrolišu izluživanje u laboratorijskim uslovima 
 

Glavni parametri koji kontrolišu izluživanje supstance u laboratorijskim 
uslovima su heterogenost uzorka, priprema uzorka, prisustvo organskih materija, 
sastav rastvora za izluživanje, odnos tečno/čvrsto, vreme kontakta, metod po kom se 
radi izluživanje i pH (Bone et al., 2004).  

Heterogenost uzorka – važno je pripremiti reprezentativan uzorak tako da on 
što bolje oslikava stanje na terenu, odnosno u životnoj sredini. 

Priprema uzoraka – vreme koje je potrebno da uzorak odstoji nakon 
kompaktiranja ima veliki uticaj na kasnije izluživanje. Zbog fizičkih karakteristika 
koje mogu varirati tokom vremena, naročitu u prvim mesecima nakon mešanja. Neki 
autori preporučuju da je 90 dana dovoljan period da bi se odredile potrebne fizičke 
karakteristike.  Testovi izluživanja generalno zahtevaju posebnu tehniku pripremanja 
(npr. sušenje, mrvljenje, sabijanje) pre samog testiranja. Zbog toga, test za izluživanje 
treba odabrati tako da što bolje oslikava uslove u spoljašnjoj sredini. Pa je tako nekad 
najbolje odabrati najgori mogući scenario da bi se što bolje dočarali uslovi životne 
sredine. U ovakvim slučajevima, treba izabrati maksimalnu veličinu čestica, da bi se 
ostigla najveća brzina izluživanja. Takođe važno je napomenuti, da je način na koji su 
uzeti uzorci vrlo važan, pogotovo u slučaju materijala u redukcionim uslovima, kao 
što je sediment. 

Prisustvo organskih materija – prisustvo rastvorenih organskih materija 
prisutnih u uzorku mogu da utiču na pH i rastvorljivost određenih komponenti zbog 
uticaja kompleksiranja, i na rastvorljivost organskih kontaminanata.  

Sastav rastvora za izluživanje – iako je dejonizovana voda najčešće 
upotrebljavan rastvor za izluživanje, u nekim slučajevima se mogu koristiti rastvori 
blagih soli (npr. CaCl2) da bi se ubrzao proces mobilizacije slabo vezanih vrsta. Malo 
agresivniji ratvori kao što je EDTA i sirćetna kiselina mogu se takođe primeniti. Mada 
u specifičnim uslovima, mogu se primeniti i specijalni rastvori za izluživanje. Na 
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primer, morska voda se može koristiti da bi se oponašali prirodni uslovi mora i 
okeana. Veliki broj rastvora za izluživanje se koristi da bi se zadovoljili objektivni 
uslovi, odnosno potreba za različitom jačinom ovih rastvora (npr. ako je potreban 
totalni sadržaj, biodostupan ili slično), da bi se oponašali prirodni uslovi, odnosno 
receptor za koji su vezane komponente (podzemna voda, biljke, sediment i drugo). U 
tabeli 8. se mogu videti primeri rastvora za izluživanje koji se koriste za različite 
tipove izliživanja (Van der Sloot et al, 1997). 
 
 

Tabela 8.Primeri rastvora za izluživanje koji se koriste u različitim testovima (Van 
der Sloot et a.l, 1997). 

Vrsta 
izluživanja Zemljište Sediment Otpad Konstrukcioni 

materijali 
Ukupne 
materije na 
raspolaganju 
za izluživanje 

Carska voda Carska voda Carska voda Carska voda 

Spontano 
izluživanje 

Sirćetna 
kiselina ili 

EDTA 

Sirćetna kiselina 
(sekvencijalna 

ekstrakcija) 

ekstrakcija u 2 
koraka – pH 7 i 

pH 4 
Nije definisano 

Izluživanje 
koje oslikava 
prirodne  
uslove 

Blagi rastvori – 
CaCl2, 

NH4NO3, 
NaNO3 

Mg Cl2, CaCl2 
Dejonizovana 

voda 
5<pH<7,5 

Dejonizovana 
voda (Test u 
buradima) 

 
 

Odnos tečno/čvrsto – odnos tečno/čvrsto je uobičajeno znatno veći u 
testovima izluživanja nego u porama zemljišta u prirodnim uslovima, što naravno ima 
za posledicu i pomeranje hemijske ravnoteže u laboratorijskim uslovima.  Razlog za 
ovo je taj što se tečnost mnogo lakše izdvaja kada je ovaj odnos veći što takođe 
obezbeđuje i odvoljan uzorak tečnosti za analizu (Aranda, 2008). Ipak, ako je cilj 
simulirati uslove u sistemima sa visokim koncentracijama (kao sto je porna voda) ovaj 
odnos trebao bi biti što niži. Takođe, treba voditi računa da odnos L/S koji se koristi u 
testovima izluživanja treba da reprezentuje in-situ uslove i da taj odnos može uticati 
na predviđanja dugoročnog ponašanja materijala u životnoj sredini. 

Vreme kontakta -  utiče na koncentracije izluženih supstanci pri fiksnim L/S 
odnosima sve dok se ne postigne ravnoteža, odnosno dok se ne postignu maksimalne 
koncentracije. Međutim pravu ravnotežu je skoro nemoguće postići u realnim 
sistemima. Ravnoteža se postiže  u laboratorijskim uslovima kada se ukupne 
rastvorene čvrste materije dovedu u stacionarno stanje. Ovo se indirekto može meriti 
praćenjem konduktivnosti ili pH. 

Vreme izluživanja je takođe važno kada je kontaminirani materijal kontinualno ili 
sekvencijalno podvrgnut svežem rastvoru za izluživanje u toku određenog perioda 
vremena. Ova reakcija je zavissna od veličine pora i permeabilnosti, a vodeća sila za 
desorpciju je konstanta što rezultuje zavisnosti od vremena (Bone et al., 2004). 

Kontaktni metod – kontaktni metod je direktno povezan sa vremenom 
izluživanja. Nivo do kog je kontejner popunjen je takođe vrlo važan, jer je direktno 
povezan sa prisutnom količinom vazduha i CO2 i stepena do kog se tečna i čvrsta faza 
mogu mešati u skladu sa slobodnim prostorom.  Kontaktni metod je od velike 
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važnosti u testovima sa protokom zbog oblika i orjentacije materijala kao i zbog 
pritiska pod kojim rastvor za izluživanje prolazi kroz uzorak. Oblik uzorka (visina i 
dijametar) mogu imati veliki uticaj  na efekte protoka kroz uzorak što može imati za 
posledicu uticaj na količinu izluženog kontaminanta (Dermatas et al., 2003). 

Uslovi sredine – temperatura – najvažniji uslov u životnoj sredini je 
temperatura, koja utiče i na ravnotežu i n atestove kinetike. Temperatura utiče i na 
rastvorljivost testiranih vrsta i na brzinu reakcije. Zbog toga, promene  u temperaturi 
sistema mogu voditi promenama reakcionih mehanizama.  Generalno većina testova 
izluživanja se izvodi na sobnoj temepraturi bez bilo kakve kontrole temperature. 
Važno je sagledati da temperatura na terenu može biti znatno niža od uslova u 
laboratoriji. Pošto su rastvorljivost i difuzija temperatrno zavisne promenljive, faktor 
promene temperature na terenu se mora uzeti u obzir pri predviđanju ponašanja 
laboratorijskih testova u prirodi. 

 pH – u većini slučajeva pH se ne kontroliše, već je određen od strane 
materijala koji se testira. Ipak, pH može veoma da utiče kada je sistem izložen 
atmosferi, zbog uzimanja CO2. pH može takođe da se menja tokom testova 
izluživanja, pa se zbog otga prporučuju testovi u zatvoreni msistemima jer daju 
ponovljivije i tačnije rezultate. 
 
 

 3.5.2. Metode evaluacije solidifikovanog otpada 
 

 Postoji veliki broj metoda za evaluaciju solidifikovanih proizvoda. Metode 
fizičke evaluacije, na primer merenje gustine, poroznosti i sadržaja vlage se najčešće 
koriste za određivanje inžinjerskih osobina kao i promena zapremine. Hemijske 
metode evaluacije, uključuju pre svih metode izluživanja, merenje kapaciteta kisele 
neutralizacije, i odnose se na rastvorljivost i reaktivnost kontaminanata kada su 
izloženi različitim reagensima i okolini (Stegemann i Cote, 1990; Lo et al., 2000). 
Hemijska evaluacija može dati i korisne informacije o načinu vezivanja stabilizovanih 
metala (Ortego i Barroeta, 1991; de Groot i van der Sloot, 1992; Cheeseman et al., 
1993; McKinley et al., 2001; van Eijk i Brouwers, 2001, USEPA, 2005). 

 Sve u svemu, oslobađanje rastvorljivih vrsta koje su u poroznom cementnom 
bloku u kontaktu sa vodom je rezultat kompleksnih i pratećih fenomena, na primer 
rastvaranja pojedinih vrsta u pornoj vodi i transporta vrsta u izluženi rastvor. Maseni 
transfer tokom izluživanja se uglavnom opisuje difuzionim mehanizmom, koji samo 
uzima u obzir Fikov zakon difuzije (Wang i Vipulanandan, 2000; Li et al., 2001). U 
poslednje vreme razvijaju se modeli koji osim difuzije uključuju i druge efekte kao na 
primer difuziju i hemijsku reakciju na granici faza (Kosson et al., 2002; Kumpiene et 
al., 2008). 

 Koriste se i takozvani ubrzani testovi izluživanja i to 1) na povećanim 
temperaturama, 2) povećanom površinom koja je postignuta usitnjavanjem materijala 
i 3) acidifikacijom rastvora za izluživanje (van Herck i Vandecasteele, 2001). Metode 
nisu standardizovane, svaka ima i prednosti i mane i širom sveta se ulažu značajni 
napori u harmonizaciji metoda izluživanja (van der Sloot et al., 1997; Adenot et al., 
2001; Muñoz et al., 2007). 

 Rezultati studija i aplikacija na maloj skali nisu garant efikasnosti tehnologije 
na velikoj skali. Evaluacija u smislu dugoročne performanse stabilizovanih procesa 
zahteva modelovanje, u zavisnosti od nivoa izloženosti i razmatranom scenariju 
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(Atkins i Bennett, 1992; Thomas i Jennings, 1998; Adenot et al., 2001; van Eijk i 
Brouwers, 2001).  

 Potreba za pouzdanom procenom i predviđanjem ponašanja otpadnog 
materijala pod specifičnim uslovima ekspozicije rezultirala je razvojem velikog broja 
testova i test procedura za izluživanje i/ili ekstrakciju od strane nacionalnih 
regulatornih tela. 

 U Sjedinjenim Američkim Državama osnovni set pravila za analizu čvrstog 
otpada i procenu rizika po životnu sredinu sadržan je u višetomnom uputstvu USEPA 
SW-846 (SW-846, 1984; USEPA, 1996). U njemu su opisane različite tehnike za 
uzorkovanje, čuvanje i analizu otpada, u zavisnosti od fizičkog stanja materijala, cilja 
testiranja, frekvencije uzorkovanja i vrste kontaminanta.  

 Ovo uputstvo sadrži i različite testove i procedure izluživanja, kao što su: EP-
Tox (USEPA metod 1310), TCLP (USEPA metod 1311), SPLP (USEPA metod 
1312), MEP (USEPA metod 1320). 

 U Evropskoj Uniji, različitost podataka i postupaka u zemljama članicama 
stvorila je potrebu za integracijom i unifikacijom različitih pristupa za procenu 
izluživanja iz otpadnih materijala koji se odlažu na deponije.  

 Glavni cilj ovih napora je bio razvoj i harmonizacija pouzdanih procedura za 
procenu kratkoročnog i dugoročnog rizika, koje će uzeti u obzir specifičnosti i 
sličnosti različitih tipova otpada u pogledu izluživanja. Direktiva Saveta Evropske 
unije 99/31/EC o deponovanju otpada iz aprila 1999. godine uvela je brojne zahteve u 
pogledu kvaliteta otpada koji se može prihvatiti na deponijama i dala rok zemljama 
članicama da do 2001. godine te zahteve implementiraju.  

 Cilj direktive je da spreči ili smanji koliko je to moguće negativne efekte 
deponovanja otpada na životnu sredinu, uvođenjem strožijih tehničkih zahteva za 
otpad i deponije. Namera je bila da se ovom Direktivom spreče ili smanje negativni 
efekti deponovanja otpada, naročito na površinsku i podzemnu vodu, zemljište, 
vazduh i ljudsko zdravlje.  

 U cilju sprovođenja člana 16. i Aneksa II ove Direktive, evropske zemlje su 
kroz različite programe, rad ekspertskih grupa i razvoj Evropske mreže za 
harmonizaciju testova izluživanja/ekstrakcije (2000. godine), formulisale zajednički 
pristup karakterizaciji izluživanja koji je sadržan u odredbama Odluke Saveta 
Evropske unije 2003/03/EC usvojene u decembru 2002. godine (2003/33/EC).  

 U toj odluci kao jedan od glavnih parametara za osnovnu karakterizaciju 
otpada navodi se i postojanje podataka o izluživanju. Za dobijanje tih podataka ovom 
odlukom su propisani odgovarajući testovi izluživanja i to diskontinualni test 
izluživanja sa mešanjem, perkolacioni test i test pH zavisnosti (prEN 14405, EN 
12457/1-3), koji odgovaraju standardnim testovima izluživanja primenjivanim u 
različitim evropskim zemljama (DIN 38414 S4 – Nemačka, AFNOR X 31-210 – 
Francuska, NEN 73 serija – Holandija). Sem toga, odluka propisuje i granične 
vrednosti izluženih kontaminanata za različite vrste otpada (2003/33/EC) (Tabela 9) . 
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Tabela 9. Granične vrednosti izluživanja za različite vrste otpada prema Odluci 
Saveta EU2003/03/EC (C0 – prvi eluat perkolacionog testa pri L/S=0,1 

l/kg) 

K
on

ta
m

in
an

t 
Vrsta otpada 

inertan otpad neopasan otpad opasan otpad 
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As 0,1 0,5 0,06 0,4 2 0,3 6 25 3 

Ba 7 20 4 30 100 20 100 300 60 

Cd 0,03 0,04 0,02 0,6 1 0,3 3 5 1,7 

Cr 

ukupni 
0,2 0,5 0,1 4 10 2,5 25 70 15 

Cu 0,9 2 0,6 25 50 30 50 100 60 

Hg 0,003 0,01 0,002 0,05 0,2 0,03 0,5 2 0,3 

Mo 0,3 0,5 0,2 5 10 3,5 20 30 10 

Ni 0,2 0,4 0,12 5 10 3 20 40 12 

Pb 0,2 0,5 0,15 5 10 3 25 50 15 

Sb 0,02 0,06 0,1 0,2 0,7 0,15 2 5 1 

Se 0,06 0,1 0,04 0,3 0,5 0,2 4 7 3 

Zn 2 4 1,2 25 50 15 90 200 60 
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 3.6. KLASIFIKACIJA TEST METODA 
 

Širom sveta postoji veliki broj testova uzluživanja. Ipak, mnogi od ovih 
testova su varijacije istog osnovnog principa sa manjim modifikacijama u specifičnim 
uslovima testiranja. Generalno, testovi izluživanja se mogu podeliti u dve kategorije u 
zavisnosti od toga da li je postignuta ravnoteža ili stacionarno stanje u toku testa ili 
ne. Ove kategorije su: testovi ekstrakcije (takođe nazvani testovi ravnoteže) i 
dinamički testovi (Spence i  Shi, 2005) (slika 9). 

 
 

 
                                                               

Slika 9. Podela test metoda izluživanja (Spence i Shi, 2005) 
 
 
 3.6.1.Testovi ekstrakcije 
 

Testovi ekstrakcije se obično koriste da bi se oponašali stacionarni uslovi, 
nazvani drugačije test uspostavljanja ravnoteže. Ovi testovi zahtevaju smanjenje 
veličine čestica materijala koji se proučava, da bi se smanjilo vreme potrebno za 
postizanje stacionarnog stanja i minimizirao kinetički transport (Spense i Shi, 2005). 
U ekstrakciji potpomognutoj mućkanjem još više se ubrzava vreme i brzina reakcije i 
osigurava se bolji kontakt čvrste i tečne faze. Poznati testovi ekstrakcije su: 
ekstrakcija u jednom koraku, paralelna ekstrakcija, sekvencijalna ekstrakcija i "build 
up" ekstrakcija (Spense i Shi, 2005).  

Kao što se može videti sa slike, testovi ekstrakcije imaju četiri podgrupe: 

• „single“ – ekstrakcija (jedan uzorak, jedno sredtvo za izluživanje), 
• paralelne ekstrakcije (n uzoraka, n rastvora za izluživanje),  
• sekvencijalne ekstrakcije ( jedan uzorak, n rastvora za izluživanje), i 
• „Build – up“ ekstrakcije (n uzoraka, jedan rastvor za izluživanje). 

 

"Build-up" ekstrakcija 

Sekvencijalna ekstrakcija 

Paralelna ekstrakcija 

Single - ekstrakcija 

TEST EKSTRAKCIJE 

Soxhlet test 

"Flow-through" test 

Tank test 

     "Flow-around" test 

DINAMIČKI TESTOVI 
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 3.6.1.1. „Single“ – ekstrakcije 
 

 Cilj ove vrste ekstrakcija je karakterizacija rastvorljivosti ili otpuštanja 
kontaminanata pri jednoj vrsti uslova sredine. Opšta procedura je da se unapred 
definisana masa uzorka pomeša sa određenom zapreminom rastvora za izluživanje u 
određenom kontaktnom periodu. Na kraju ovog vremenskog intervala, odvajaju se 
tečna i čvrsta faza i eluat se analizira na sastav kontaminanata. Ovi testovi obično se 
vrše kraći vremenski period, obično nekoliko sati ili dana, pa se često nazivaju i 
kratkoročni testovi. Glavne razlike među ovim testovima su u primenjenom 
ekstrakcionom rastvoru, odnosu tečne i čvrste faze (L/S) kao i u broju i trajanju 
ekstrakcija.  
 
 
 TCLP test (Toxicity Characteristic Leaching Procedure, USEPA metod 1311) 
 

 Najpoznatiji i najčešće primenjivan test single – ekstrakcije je  je TCLP test, 
koji poseduje brojne varijacije (SW-846, 1984; USEPA, 1996). Razvijen je kao 
modifikacija EP-Tox testa (USEPA metod 1310) s namerom da simulira uslove koji 
se javljaju na deponiji na kojoj je prisutan otpad u fazi raspadanja. 

 TCLP test podrazumeva ekstrakciju kontaminanata iz 100 g usitnjenog uzorka 
otpadnog materijala sa odgovarajućim ekstrakcionim fluidom. Odnos tečne i čvrste 
faze (L/S) je 20:1 a vreme mešanja je 18 časova (±2 sata) na 30 obrtaja/minuti. 

 Izbor ekstrakcionog fluida zavisi od alkaliteta otpadnog materijala. Vrlo 
alkalni materijali se izlužuju sa određenom zapreminom rastvora glacijalne sirćetne 
kiseline čiji je pH 2,88± 0,05. Ostali materijali se izlužuju sa rastvorom glacijalne 
sirćetne kiseline čiji je pH podešen na 4,93 ± 0,05 dodatkom 1N rastvora NaOH. 
Nakon 18 časova mešanja, meri se pH ekstrakta koji se zatim filtrira kroz stakleni (0,8 
µm) ili membranski (0,45 µm) filter. Filtrat se sakuplja i konzerviše po potrebi. U 
filtratu se zatim određuje sadržaj odgovarajućih kontaminanata pogodnom 
analitičkom metodom. Ukoliko je koncentracija jednog ili više kontaminanata veća od 
granične vrednosti propisane TCLP procedurom otpad se karakteriše kao opasan 
prema svojim toksičnim osobinama (USEPA, 1996). Granične vrednosti za metale 
regulisane TCLP procedurom (Towsend et al., 2003) su date u tabeli 10. 

 TCLP test se koristi u većini zemalja pri karakterizaciji otpadnog materijala, a 
nekad čak i kao jedini test u ove svrhe. Ipak, kritikovan je duže vreme, jer je količina 
sirćetne kiseline koja se dodaje na gram suvog otpadnog materijala nedovoljna (odnos 
1/20) pa se vrlo lako može dodati malo bazne supstance otpadnom materijalu kako bi 
se održala visoka pH vrednost eluata, u čijem opsegu  većina metala ima malu 
rastvorljivost. Zbog ovog se može dogoditi da neki otpadni materijal okarakterisan 
kao prihvatljiv od strane ovog testa u prirodnim uslovima otpusti kontaminante u 
mnogo većim koncentracijama od predviđenih (Spence i Shi, 2005). 

 
 

Standardni nemački test izluživanja (DIN 38414-4) 
 

Standardni nemački test izluživanja podrazumeva ekstrakciju kontaminanata iz 
usitnjenog uzorka maksimalne veličine do 10mm. Rastvor za izluživanje je 
dejonizovana voda, pri čemu odnos tečno/čvrsto treba da bude 10:1 (l/kg). Usitnjeni 
otpad se meša kontinualno u toku 24h nakon čega se pristupa filtriranju i određivanju 
sadržaja kontaminanata. Ovaj test izluživanja odgovara EN 12457-4 testu propisanom 
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Odlukom Saveta Evropske Unije 2003/03/EC kao standardni test izluživanja pri 
utvrđivanju opštih karakteristika granuliranih otpadnih materijala i muljeva. 
      
 

Tabela 10. Granične vrednosti za metale regulisane TCLP procedurom 
(Towsend et al., 2003) 

Parametar Granična vrednost 
(mg/l) 

Barijum 100,0 
Kadmijum 1,0 
Hrom 5,0 
Olovo 5,0
Živa 0,2 
Srebro 5,0 

 
 
    
 3.6.2.2 Paralelne ekstrakcije 

 
 Paralelni testovi ekstrakcije uključuju seriju single – ekstrakcija u različitim 
uslovima sredine (A, B, C...n). Cilj paralelnog testiranja je da se predstavi 
rastvorljivost kontaminanata i njihovo otpuštanje u životnu sredinu u širem spektru 
uslova sredine, obično varirajući po jedan parametar (npr. količinu ekstrakcionog 
sredstva, L/S odnos, vreme kontakta). Karakteristike eluata se onda upoređuju u 
funkciji test varijable. Najčešće upotrebljavani testovi ove vrste su BS EN 12457 
(British Standards Institution, 2002) i ANC test (Stegmann i Coté, 1990). 
 
 
 BS EN 12457 test  
 
 Ovaj metod opisuje seriju testova izluživanja za granularni otpad i mulj, a 
zasniva se na standardnim procedurama DIN 38414 S4, AFNOR X-31 210, NEN 
7343 i ONORM S 2072, pre svega da bi uslaglasio zahteve u Evropskoj Uniji i 
zemljama EFTA (Europian Free Trade Association). Svrha ovog testa je da se utvrde 
osobine izluživanja otpadnog materijala. Ipak, standardi su napravljeni za utvrđivanje 
osobina uglavnom neorganskih konstituenata i ne uzimaju u obzir nepolarne organske 
konstituente i posledice mikrobioloških procesa u organski razgradivom otpadu. Test 
se zasniva na L/S odnosu većem od 1/3 i kontaktnom vremenu od 24 h. Operativni 
uslovi ovog testa su prikazani u tabeli 11. (Spence i Shi, 2005). 
 
 
  Tabela 11. Operativni uslovi za BS EN 12457 test 

Br. ekstrakcija 1 2 3 4 
Veličina čestice (mm) < 4 < 4 < 4 < 10 
L/S odonos (l/kg)    2    10 2 + 8   10 
Kontaktno vreme (h)    24     24 6 + 18   24 
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 ANC test 
 

ANC (Acid Neutralization Capacity) je mera sposobnosti materijala da 
neutrališe kiselinu. Ovo je ključna varijabla za procenu dugoročnog ponašanja 
materijala, zato što utiče na precipitaciju metala i održavanje fizičkog integriteta 
matriksa (Stegmann i Coté, 1990). Test uključuje mešanje uzoraka materijala sa 
porastom količine mineralne kiseline u periodu od 48 sati. Analiza kontaminanata u 
eluatu može da se iskoristi da se ispita njihova mobilnost na određenim pH 
vrednostima. Ovaj pristup je sličan testovima kao što su NEN 7342 (NEN 1995) i pr 
EN 14429 (CEN/TC292, 2002). 
 
 3.6.2.3. Sekvencijalne ekstrakcije 
 
 Sekvencijalne ekstrakcije čini porodica testova ravnoteže u kojima je jedan 
uzorak podvrgnut seriji različitih uslova izluživanja. Osnovna procedura ovakve 
ekstrakcije je podvrgnuti jedan uzorak smanjene veličine čestica kroz seriju n 
ekstrakcija u specifičnim uslovima. Na kraju svakog intervala odvajaju se tečna i 
čvrsta faza i čvrsta faza se vraća u proceduru. Varijable testova izluživanja mogu biti 
identične ili progresivne za svaku pojedinačnu ekstrakciju. Sekvencijalne ekstrakcije 
se u suštini mogu podeliti na L/S testove i sekvencijalne hemijske ekstrakcije,o kojima 
je već bilo reči u prethodnim poglavljima. 
 
 3.6.2.4. „Build – up“ ekstrakcije 
 
 Ovi testovi uključuju ekstrakciju više čvrstih uzoraka u istom rastvoru za 
izluživanje. Dizajnirani su da bi oponašali eluat koji je saturisan u smislu 
koncentracija svih konstituenata. Tako, u „build – up“ ekstrakcijama, uzorak je obično 
smrvljen da bi se povećala specifična površina a zapremina rastvora za izluživanje je 
obično vrlo malau poređenju sa drugim testovima. 
 
 
 3.6.2. Dinamički testovi 
 

Dinamički testovi uključuju kontinualan protok ili povremenu zamenu 
rastvora za izluživanje da bi se sačuvala visoka razlika u koncentraciji između tečne i 
čvrste faze. Iako su ovi testovi kompleksnijim skuplji i zahtevaju više vremena od 
testova ekstrakcije, oni obezbeđuju podatke vezane za kinetiku mobilizacije 
kontaminanta i kompleksne mehanizme vezane za izluživanje. Učestalost zamene 
rastvora za izluživanje može biti kontinualno ili po unapred utvrđenom tasporedu. 
Odnos rastvora za izluživanje i čvrstog materijala je mnogo veći od onog u testovima 
uspostavljanja ravnoteže i često se bazira na površini čestica materijala koj je izložen 
izluživanju. Fizičko stanje materijala može biti monolitno ili granularno, u zavisnosti 
od procedure samog testa.  
U okviru ovih testova razlikuju se četiri grupe u zavisnosti od procedura koje se 
koriste: 

• "flow-around" test,  
• tank test (test difuzije),  
• "flow-through" test i  
• soxhlet testovi.  
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 3.6.2.1. „Flow-around“ test 
 

 Ovi testovi su dinamički testovi u kojima se rastvor za izluživanje pumpa 
preko, ili se propušta pored, površine materijala koji se testira i sakuplja se na 
kontinualnom nivou. Ovakva vrsta testa može se izvoditi na ili na monolitnom ili 
granularnom materijalu. Iako „Flow-around“ testovi mogu približno da reprezentuju 
fizički kontakt za mnogo stvarnih scenarija u životnoj sredini, praktična primena 
kontinualnog izluživanja ove vrste je ograničena analitičkim mogućnostima. Za 
većinu S/S otpada, mala brzina difuzije kroz čvrst matriks i velike zapremine, 
rezultuju u eluatima koji su ispod praktičnog nivoa određivanja (Spence i Shi, 2005).  

 
 3.6.2.2. Tank testovi 

 
 Ovaj tip testova izluživanja se koristi za monolitne uzorke, sastoji se iz 

njihovog potpunog potapanja u rastvor za izluživanje u zatvorenoj posudi. Monoliti 
mogu biti različitih oblika (cilindričnog, sfernog, paralelopipednog) i različitih 
dimenzija. Rastvor za ekstrakciju obično je destilovana ili dejonizovana voda, a 
izluživanje se izvodi bez mešanja pod statičkim ili semidinamičkim uslovima. Kod 
statičkih testova rastvor za izluživanje se ne menja, dok se kod semidinamičkih 
testova periodično zamenjuje svežim rastvorom (Parapar et al., 1998; Santanu et al., 
2006). U poređenju sa "flow-around" testom, prednost tank testa je u 
pojednostavljenoj proceduri izvođenja. 

 
 

 
Slika 10. Šematski prikaz semidinamičkog testa 

 
 
 ANS 16.1 test je jedan od testova izluživanja u rezervoaru i obezbeđuje više 

informacija o “stvarnoj” brzini i vremenu oslobađanja metala iz solidifikovanih 
smeša. To je semi-dinamički test koji procenjuje izluživanje metala u difuziono 
kontrolisanim uslovima. Ovom metodom se može odrediti kumulativna količina 
metala koja se izlužuje iz solidifikovanih smeša u toku određenog vremena.  Test koji 
se zasniva na ovom principu je još i NEN 7345 (1995). 
 
 

 ANS 16.1 Difuzioni model 
 

 Procena dugoročnog modela izluživanja metala iz S/S solidifikovanih smeša 
često koristi ANS 16.1 model izluživanja (ANS, 1986). Ovaj model koristi Fikovu 
difuzionu teoriju i obezbeđuje brzinu difuzije metala koja može da omogući procenu 
efikasnosti S/S tretmana (Dermatas i Meng, 2003; Dermatas et al., 2004; Moon et al., 
2004; Moon i Dermatas, 2006, 2007; Kundu i Gupta, 2008).  

 Korišćenjem ovog modela možemo izračunati stvarne difuzione koeficijente 
metala u S/S smešama na sledeći način: 
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gde je an gubitak kontaminanta (mg) tokom određenog perioda izluživanja sa 
indeksom n, A0 je početna koncentracija kontaminanta u uzorku (mg), (Δt) = tn - tn-, V 
je zapremina uzorka (cm3), S je geometrijska površina uzorka izračunata iz dimenzija 
(cm2), Tn je vreme (s) u sredini perioda izluživanja a De je stvaran difuzioni 
koeficijent (cm2 s-1).  

 Zbog toga što difuzija zauzima mesto u intersticijalnoj tečnosti poroznog tela, 
De vrednosti iz prethodne jednačine se smatraju “stvarnima”. 

 Kada odredimo De vrednosti korišćenjem prethodne jednačine možemo 
odrediti i indeks izluživanja (LX) koji je negativan logaritam stvarnog koeficijenta 
difuzije. Vrednost LX data je sledećom jednačinom (Dermatas i Meng, 2003; 
Dermatas et al., 2004; Moon et al., 2004; Moon i Dermatas, 2006, 2007; Kundu i 
Gupta, 2008): 
 
 

 LX = [ ]
n

m

n
eD

m∑=
−

1
)log(1      (2) 

 
gde je n broj određenih perioda izluživanja a m je ukupan broj pojedinačnih perioda 
izluživanja (Godbee i Joy, 1974). 

 LX vrednosti se mogu uzeti kao kriterijum za korišćenje i odlaganje S/S 
tretiranog otpada (Environment Canada, 1991). Za LX vrednosti iznad 9, tretman se 
smatra efikasnim i S/S tretiran otpad adekvatan za “kontrolisanu upotrebu”, na primer 
rehabilitaciju kamenoloma, zatvaranje laguna, osnova za puteve. Za LX vrednosti 
između 8 i 9, S/S tretiran otpad može se odlagati u sanitarne deponije. S/S otpad sa 
vrednostima manjim od 8 smatra se neadekvatnim za odlaganje (Environment 
Canada, 1991; Dermatas i Meng, 2003; Dermatas et al., 2004; Moon et al., 2004; 
Moon i Dermatas, 2006, 2007; Kundu i Gupta, 2008). 

 
 
 Mehanizam koji kontroliše izluživanje 

 
 Mehanizam koji kontroliše izluživanje metala iz S/S smeša određuje se 

modelom difuzione teorije koji su razvili de Groot i van der Sloot (1992). U ovom 
modelu, kumulativni izluženi maksimum komponente (u mg m-2) izražava se kao: 
 

 log (Bt) = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+
π

eDdUt maxlog)log(
2
1    (3) 

 



 
 

 57

gde je De stvaran difuzioni koeficijent u cm2 s-1 za komponentu x, t je vreme kontakta 
u sekundama, Umax je maksimalna izlužena količina izražena u mg kg −1, d je gustina 
uzorka u kg m−3. 

 Tri mehanizma koji potencijalno kontrolišu izluživanje metala (spiranje, 
difuzija, i rastvaranje) se mogu odrediti na osnovu procene nagiba krive u jednačini 
(3). Vrednosti nagiba blizu 0,5 ukazuju da je difuzija dominantan mehanizam 
izluživanja. Vrednost nagiba blizu 1 ukazuju da je mehanizam izluživanja rastvaranje, 
odnosno da je rastvaranje je mnogo brže od difuzije kroz pore čvrste faze. Ukoliko je 
vrednost nagiba bliža nuli, metali se izlužuju mehanizmom spiranja, do kojeg dolazi 
kada postoji rastvorljivi omotač na površini materijala. Tokom inicijalne faze 
izluživanja, ovaj rastvorljivi materijal će se rastvoriti i osloboditi rastvorljive forme 
metala. Za razliku od prethodna dva mehanizma (difuzije, rastvaranja) u inicijalnoj 
fazi izluživanja izlužiće se najveća količina metala (Dermatas i Meng, 2003; 
Dermatas et al., 2004; Moon et al., 2004; Moon i Dermatas, 2006, 2007; Kundu i 
Gupta, 2008). 

 Prema literaturnim podacima metali iz otpada koji je stabilizovan cementom 
izlužuju se procesom difuzije (Dutré i Vandecasteele, 1995; Dermatas i Meng, 2003; 
Dermatas et al., 2004; Moon et al., 2004; Moon i Dermatas, 2006, 2007; Kundu i 
Gupta, 2008). 

 
 3.6.2.3. "Flow-through" test 

 
"Flow-through" test ili test izluživanja u kolonama obično uključuje prolaz 

rastvora za izluživanje kroz čvrsti materijal i sakupljanje izluženog rastvora nakon 
kontakta. Modifikacije postoje u vidu smeru protoka (uz i niz kolonu). Rezultati u 
koncentracijama eluata mogu se upotrebiti u određivanju brzine otpuštanja 
kontaminanata. Kada je reč o materijalima niske permeabilnosti, postoje problemi kod 
ove vrste testova zbog efekta zidova, kanalisanja odnosno prolaska eluenta sporednim 
putevima, i začepljenjem pora. Ovi problemi se mogu minimizirati promenom smera 
eluenta uz kolonu. Primeri ovih testova su NEN 7343 (1995)  i ASTM 4874 (2001). 
Procedura klasičnog testa u koloni se vrši se tako što se kroz kolonu sa ispitivanim 
materijalom kontinualno propušta rastvor za izluživanje. Rastvor za izluživanje je 
demineralizovana voda, a veličina usitnjenih čestica materijala treba da je manja od 4 
mm. Skuplja se sedam frakcija eluata u L/S opsegu 0,1-10 l/kg. Može da se koristi i za 
organske i za neorganske kontaminante. Zbog male permeabilnosti ne može da se 
primenjuje za glinovito zemljište i sediment (Slika 11) (Van der Sloot, 2008). 

 
 3.6.2.4. Soxhlet testovi 
 
 U ovom testu, čvrst uzorak je u kontinualnom kontaktu sa svezim rastvorom 
za izluživanje, tako kontinualno uklanjajući kontaminante iz uzorka. Aparatura za 
ovaj test se obično sastoji iz reakcionog suda, rezervoara eluata, posude u kojoj se 
kuva eluat da bi nastala para i kondenzatora, gde se svež eluat kondenzuje pre 
kontakta sa čvrstim materijalom. Postoji nekoliko procedura u literaturi za ovakvu 
vrstu testa (Spence i Shi, 2005). 
 Pregled prednosti i nedostataka osnovnih vrsta testova izluživanja prikazan je 
u tabeli 12. 
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Slika 11. Test izluživanja u koloni (perkolacioni) 
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 4. EKSPERIMENTALNI DEO 
 
 4.1. CILJ ISTRAŽIVANJA 
 

U ovom eksperimentu ispitivani su različiti imobilizacioni agensi u okviru 
procesa solidifikacije/stabilizacije toksičnih metala u sedimentu. Za ispitivanja su 
odabrana dva sedimenta iz različitih vodotoka sa nižim sadržajem Pb, Cr i Cd i višim 
sadržajem Ni, Zn, Cr, Cd, Pb i Cu. U oba slučaja prethodnom analizom je utvrđeno da 
sadrže toksične metale u koncentracijama koje imaju značajan uticaj na ekološki 
potencijal kanala. U prvom slučaju Zn i Cu, a u drugom slučaju svi ispitivani metali. 

S obzirom da  metode za remedijaciju sedimenta nisu toliko razvijene kao 
metode remedijacije zemljišta, i da korišćenje ukupne koncentracije metala u 
sedimentu kao meru njegove toksičnosti, može biti vrlo problematično jer različiti 
sedimenti pokazuju različit stepen biodostupnosti za isti ukupan sadržaj metala, 
definisani su ciljevi ovog eksperimenta:  

1) određivanje potencijalne mobilnosti, biodostupnosti i potencijalne 
toksičnosti metala na osnovu sekvencijalne ekstrakcione procedure i 
ekstrakcije u jednom koraku, 

2) određivanje potencijalnog rizika metala po okolinu na osnovu rezultata 
sekvencijalne ekstrakcije, kako u polaznom tako i u tretiranom sedimentu, 

3) određivanje efikasnosti različitih imobilizacionih agenasa u tretmanu 
solidifikacije/stabilizacije za metale u kontaminiranom sedimentu i 
dominantnog mehanizma izluživanja u tretiranim smešama. 

 
 
 4.2. KVALITET SEDIMENTA  
 
 Za ispitivanja odabrani su sedimenti iz dva vodotoka u kojima su u dužem 
periodu ispuštane neprečišćene otpadne vode sa značajnim sadržajem toksičnih 
metala. Prvi vodotok je Veliki Bački kanal (sa višim sadržajem toksičnih metala) koji 
se snabdeva vodom iz Dunava, a drugi vodotok je Krivaja (sa nižim sadržajem 
toksičnih metala) koja od izvora do ušća u celom svom toku nema značajnih pritoka i 
jedini uticaj na kvalitet vode i sedimenta su ispuštene otpadne vode industrije i 
naselja. 
  
 4.2.1. Veliki Bački kanal 
 

Veliki Bački kanal predstavlja glavnu atreriju čitavog hidrosistema u Bačkoj. 
On spaja Dunav kod Bezdana sa Tisom kod Bečeja. Najvećim delom kanal je 
prokopan Crnom barom od Sivca do Bačkog Gradišta gde se uliva u meandar Tise. 
Prokopavanje kanala trajalo je od 1794 – 1801 godine, a završen je krajem juna 1801 
godine, kada je njim potekla dunavska voda. U to doba skraćivao je plovidbu između 
Beča i Budimpešte i doprineo odvođenju suvišnih voda sa plodnih polja srednje 
Bačke. Dužina kanala iznosi 118 kilometara, a na dnu korito je široko oko 17, a na 
površini od 23 – 25 metara, dubina se u proseku kreće oko 3 metra. Visinska razlika 
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između Dunava i Tise iznosi 10 metara, a regulisana je pomoću prevodnica i ustava. 
Posle I svetskog rata, povlačenjem državne granice, deo spojnog sistema pripao je 
Mađarskoj pa je njegov spoj pomeren kod Bezdana. Od tada je Kanal više puta 
prekopavan i regulisan, a od 1972. godine uključen je u hidro – sistem Dunav – Tisa – 
Dunav. Za trasu kanala iskorišćeno je korito Plazovića (5 km) i Mostonge (2,5 km). 
Za samo 25 godina postojanja, kanal je vratio sva uložena sredstva. Gradila ga je 
porodica Kiš, a idejni tvorac bio je Jožef Kiš.  

Zagađivanje kanala je počelo praktično sa početkom industrilzacije početkom 
20 veka. Danas, Veliki Bački kanal predstavlja ekološku crnu tačku zbog 
koncentracija zagađujućih materija, kako u vodi tako i u sedimentu. Najintezivnije 
zagađivanje se desilo krajem 20. veka – na deonici Kanala Vrbas-Bezdan od ustave 
Mali Stapar do uliva u Kanal Bečej-Bogojevo ulivaju se otpadne vode iz industrije 
koja je locirana u naseljima Vrbas, Kula, Crvenka i Sivac Maseni protoci su prikazani 
u tabeli 13. (Dalmacija et al., 1997). 

 
 

Tabela 13. Maseni protoci otpadnih voda koji se ispuštaju u Veliki Bački kanal 
Parametar Vrbas Kula Crvenka Sivac Ukupno 

Srednji dnevni protok (m3/dan) 59561 2158 10028 85 71832 
Organsko opterećenje (kgHPK/dan) 7076 1806 154 5 9041 
Azotno opterećenje (kgN/dan) 1612 45,2 6,2 0,2 1663,6 
Fosfatno opterećenje  (kgP/dan) 236 5,6 0,6 0,1 242,3 
Opterećenje suspedovanim 
materijama (kg/dan) 3536 687 11 7 4241 

Opterećenje ukupnim hromom 
(gCr/dan)  6957   6957 

Opterećenje Cr3+ (gCr(III)/dan)  6147   6147 
Opterećenje Cr6+ (gCr(VI)/dan)  810   810 
Opterećenje cinkom (gZn/dan) 11 93   104 
Opterećenje niklom (gNi/dan)  737   737 

  
 
Podaci ukazuju da je najugroženiji deo kanala od ustave (Vrbas I) do ušća 

(trinagla), slika 12. U ovom delu kanala (dužine oko 6 km) se nalazi oko 400000 m3 
zagađenog sedimenta (Krčmar, 2006). 

Prema koncentracijama metala u sedimentu (Cd 0,3 – 7,8, Cr 19 – 1200, Cu 42 
– 620, Pb 8 – 150, Ni 26 – 170 i Zn 110 – 28000 mg kg-1), zaključeno je da  treba 
posebnu pažnju posvetiti imobilizaciji  metala jer koncentracije bakra, nikla, cinka, a 
u pojedinim slučajevima i hroma, određuju klasu sedimenta kao 4+ i 4, što znači da se 
radi o izuzetno zagađenim sedimentima za koje je obavezna remedijacija. S obzirom 
na to, može se reći da je sadržaj metala u sedimentu Velikog Bačkog kanala  iznad 
vrednosti koje ukazuju na dobar i željeni kvalitet sedimenta, odnosno, sediment 
zahteva remedijaciju pre konačnog odlaganja. Monitoringom je takođe ustanovljeno 
da je potrebno nastaviti detaljnija istraživanja sedimenta kako bi se dobio potpuniji 
odgovor u rešavanju transporta metala u ovom delu Velikog Bačkog kanala, kao i 
način vađenja, deponovanja i remedijacije. 
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Slika 12. Prikaz Velikog Bačkog kanala od Crvenke do ušća 

 
 
 4.2.2. Krivaja 
 

Krivaja je posle Dunava i Tise najveći prirodni površinski vodotok u Bačkoj. 
Prvi radovi na vodotoku Krivaja izvodili su se davne 1886. godine kada je prvi put 
prokopan kanal od Lovćenca do mesta Pačir. Narednih godina vršeno je proširivanje 
kanala, a već 1906. godine dolazi do prvog čišćenja tog sistema pri čemu je 
prokopana današnja trasa samo sa manjim dimenzijama (dno 1,0 m , nagib kosine 
0,75). Ovako izgrađen kanal rekonstruisan je u svojoj istoriji u više navrata. 1942. 
godine rekonstruisana je cela kanalska mreža, a u periodu od 1957-1960 god. 
izgrađeni su mostovi, propusti, kaskade, čuvarnice i drugi objekti duž celog kanala 
čime je je uspostavljena regulacija čitavog sistema.  

Vodotok Krivaja, je najduže prirodno vodno telo (109 km) koje se celom 
svojom dužinom nalazi na teritoriji AP Vojvodine. Podeljen je na gornji i donji tok 
kod naselja Zobnatica, i sačinjen je od glavnog kanala K-0 koji prima  veće sporedne 
kanale K-18, K-23, K-26 i mnogo manjih. Regulacija ovih kanala tesno je povezana i 
predstavlja jednu celinu. 

Krivaja nastaje od sedam manjih vodotoka u pustari Pavlovac jugozapadno od 
Subotice, gde je veštačkim putem produžen prirodni tok prema severu (48 km) i time 
postignuto odvodnjavanje bara iz predela Zlatni kraj i Tavankuta. Ona obuhvata 
teretorije današnjih opština Subotica, Bačka Topola, Mali Iđoš i Srbobran pri čemu u 
gornjem toku prolazi pored naselja Bajmok, Stari Žednik, Mali Beograd i Zobnatica, a 
u donjem toku pored Bačke Topole, Bajše, Malog Iđoša, Lovćenca i Feketića. Krivaja 
se uliva u Kanal Bečej-Bogojevo nakon Srbobrana i Turije. 

Važan segment vodotoka Krivaja predstavljaju akumulaciona jezera od kojih 
je najveće i svakako najznačajnije akumulacino jezero „Zobnatica“. Veštačka 
akumulacija Zobnatica je formirana u najnižem delu doline reke Krivaja izgradnjom 
zemljane brane dužine 296 i  visine 7 metara, čime je dobijena ukupna zapremina 
akumulacije od 4.830.000 m3 vode pri maksimalnom nivou jezera od 98.00 mnm. 
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Snabdevanje vodom akumulacije najvećim delom je od strane vodotoka Krivaje gde 
se iz pravca Žednika ulivaju objedinjene grane ovog kanala, a kao izvor vode 
značajne su i atmosferske padavine i  podzemne vode ( u priobalju Krivaje i 
akumulacije Zobnatica podzemna voda se nalazi na dubini od 1.5 do 3 m). 
Akumulacija se koristi za navodnjavanje i sportske aktivnosti. 

Na osnovu ranijih rezultata monitoringa vode vodotoka Krivaja, ustanovljeno 
je da kvalitet vode Krivaje ne odgovara propisanoj kategoriji vodotoka (Krivaja 
pripada IIa/IIb klasi, a kod Bačke Topole III klasi), što je na prvom mestu posledica 
pritisaka neprečišćenih komunalnih i industrijskih otpadnih voda. Vodotok Krivaja, 
prema datim podacima o kvalitetu vode, na deonici nizvodno od Bačke Topole spada 
u IV klasu.  

Prema Agenciji za zaštitu životne sredine razvijen je indikator životne sredine 
za oblast voda koji je namenjen izveštavanju javnosti, stručnjaka i donosioca 
političkih odluka (lokalna samouprava, državni organi), a koji se zasniva na metodi 
Water Quality Index (Development of a Water Quality Index). Na osnovu toga voda 
Krivaje je okarakterisana kao veoma lošeg kvaliteta, tj. vode koje svojim kvalitetom 
nepovoljno deluju na životnu sredinu, i mogu se upotrebljavati samo posle primene 
posebnih metoda prečišćavanja. 
  Zagađivanje vodotoka zajedničko je pitanje svih sektora ljudskog društva 
uključujući: industrijski sektor, koji u vodotoke ispušta neprerađene otpadne vode sa 
znatnim organskim zagađenjem, urbani sektor (domaćinstva koji ispuštaju tone 
neprerađenih otpadnih voda u recipijente) i poljoprivredni sektor (u kojem se koriste 
velike količine đubriva i pesticida koji mogu da zagade i površinske vode i zemljište i 
podzemne vode). 
  U Krivaju se direktno ili indirektno ulivaju otpadne vode industrijskog 
sektora, komunalne otpadne vode i od poljoprivrede. Najveća koncentracija 
zagađivača je na lokaciji većih gradova lociranih na Krivaji (slika 13.). 
 
 

 
 

Slika 13. Pregled zagađivača lociranih na Krivaji 
 
Od ovih zagađivača voda na Krivaji godišnje potiče oko 1.300.000 m3 koje su 

u najvećoj meri neprečišćene ili nedovoljno prečišćene otpadne vode. Najveći deo 
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ovih voda sačinjavaju otpadne vode industrije 66% (prehrambene pre svega), potom 
otpadne vode iz gradskih kanalizacija 24%, svinjogojske farme 10%.  

Monitoring sedimenta Krivaje rađen je 2008. godine (Dalmacija et al., 2008). 
Određeni parametri kvaliteta sedimenta su: frakcija suve materije, frakcija organske 
materije, granulometrijski sastav sedimenta (<2 µm, 2-63 µm, % peska), metali 
(kadmijum, hrom, bakar, nikal, olovo, cink, gvožđe, mangan), nutrijenti (azotne i 
fosforne materije), pokazatelji ukupnog organskog zagađenja (HPK, BPK), ukupni 
ugljovodonici i mineralne materije, specifični organski polutanti (policiklični 
aromatični ugljovodonici (PAH), pesticidi (organohlorni), polihlorovani bifenili), te 
organski profil uzoraka kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo specifičnih organskih 
jedinjenja koja nisu obuhvaćena drugim analizama. 

Prema dobijenim korigovanim koncentracijama metala (Zn 46 - 2063, Cr 3,8 - 
61, Cu 15 - 314, Cd 1 - 8 i Ni 6,7 - 134 mg kg -1) ustanovljeno je da na pojedinim 
lokacijama sediment prema Holandskoj klasifikaciji, pripada 4 ili 4+ klasi. Zaključeno 
je da je sediment Krivaje izuzetno zagađen niklom i mineralnim uljima, koje se nalaze 
u koncentracijama koje predstavljaju rizik po okolinu i kvalitet površinske vode. Na 
pojedinim mestima problem predstavlja i povišen sadržaj cinka i bakra. Takođe, 
zaključeno je da je sediment u vodotoku Krivaja veoma lošeg kvaliteta i da ne 
odgovara propisanoj kategoriji vodotoka, zbog čega je neophodno hitno preduzeti 
aktivnosti na sprečavanju daljeg zagađenja, a potom i odgovarajuće mere sanacije 
postojećeg stanja. 

 
 

 4.3. TRETMAN KONTAMINIRANOG SEDIMENTA 
 

 Plan ispitivanja (slika 14) ovog eksperimenta može se razdvojiti na nekoliko 
komponenti: 

 
1) ocena efikasnosti svakog tretmana koji ima za cilj imobilizaciju metala u 

kontaminiranom sedimentu na osnovu određenih faktora (kumulativne 
frakcije metala, LX indeksa, TCLP i DIN testova), 

2) ocena dugoročnog stepena izluživanje metala iz tretiranih smeša, 
određivanjem koeficijenta difuzije (De), 

3) određivanje glavnog mehanizma izluživanja (spiranje, difuzija, 
rastvaranje), 

4) poređenje koncentracija metala u rastvoru sa maksimalno dozvoljenim 
koncentracijama aktuelnih pravilnika, 

5) i na kraju, predviđanje koji su imobilizacioni agensi najefektivniji i najbolji 
za tretman kontaminiranog sedimenta sa aspekta gore pomenutih faktora. 

 
 4.3.1. Imobilizacioni agensi korišćeni za solidifikaciju/stabilizaciju 

 
Sastav  Portland cementa (u daljem tekstu cement) bio je sledeći (% maseni): 

SiO2 (23,4), Al2O3 (6,12), Fe2O3 (3,21), MgO (1,01), CaO (63,2), K2O (0,54), Na2O 
(0,12), SO3 (1,18) i gubitak žarenjem (1,4).  
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Sastav zeolita (clioptilolit) bio je sledeći ( % maseni): SiO2 (66,9), Al2O3 
(13,5), Fe2O3 (0,98), MgO (0,69), CaO (3,85), K2O (0,54), Na2O (0,37), SO3 (1,18) i 
gubitak žarenjem (11,4). 

 
 

 
Slika 14. Šematski prikaz plana istraživanja 

 

 Sastav lokalne gline sa teritorije Vojvodine bio je sledeći: SiO2 (55,7), Al203 
(14,91), Fe2O3 (5,78), MgO (2,86), CaO (5,9), Na2O (0,83), SO3 (0,22) TiO2 (0,8) i 
gubitak žarenjem 10,58 %. 

Sastav korišćenog kreča: CaO (99 %)  

Sastav kaolinita bio je sledeći ( % maseni): SiO2 (45,9), Al2O3 (37,2), Fe2O3 
(3,34), MgO (1,40), CaO (0,25), K2O (0,14), Na2O (0,10), gubitak žarenjem (13,3). 

Sastav montmorilonita bio je sledeći  ( % maseni): SiO2 (58,9), Al2O3 (22,7), 
Fe2O3 (4,83), MgO (1,40), CaO (1,85), K2O (0,24), Na2O (0,12), (10,6) gubitak 
žarenjem. 

Leteći pepeo korišćen u eksperimentu obezbeđen iz Termoelektrane 
Kolubara, sledećeg sastava (maseni %): SiO2 (39,4), Al2O3 (20,1), Fe2O3 (4,95), MgO 
(4,01), CaO (23,2), K2O (0,64), Na2O (2,12), SO3 (1,88). 

 Kaolinit i montmorilonit  izabrani su jer predstavljaju dva ekstrema 
fizičkohemijskog ponašanja glina, baziranog na veličini kontaktne površine i 
kapaciteta izmene katjona (cation exchange capacity) CEC (Dermatas et al., 2004).
   
 
 4.3.2. Priprema S/S smeša i testovi izluživanja 
 

Sediment je najpre osušen na 1050C a zatim mešan sa imobilizacionim 
agensima prema šemi predstavljenoj u tabelama 14. i 15. 

 
TCLP 

test 

DIN  
38414-4  

test 

 
Određivanje sadržaja 
metala ICP – MS ili 

AAS tehnikom 

Sekvencijalna 
ekstrakcija metala 

mikrotalasnom 
digestijom 

Pseudo – ukupni 
sadržaj metala 
mikrotalasnom 

digestijom 

Kontaminirani sediment 

Solidifikacija/stabilizacija 
sedimenta dodatkom 

imobilizacionih agenasa, u skladu 
sa ASTM D1557-00 metodom 

(tabela 14 i 15) 

ANS 16.1 semi – 
dinamički test 

izluživanja 
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Tabela 14.  Sastav smeša sedimenta Velikog Bačkog kanala i imobilizacionih agenasa 

SMEŠA 
Masa (g) 

Kaolinit Montmorilonit Zeolit Kreč Leteći 
pepeo 

Cement Sediment 

K5 30 - - - - - 570 
K10 60 - - - - - 540 

K20 120 - - - - - 480 
K30 180 - - - - - 420 
M5 - 30 - - - - 570 

M10 - 60 - - - - 540 
M20 - 120 - - - - 480 
M30 - 180 - - - - 420 
F5 - - - - 30 - 570 
F10 - - - - 60 - 540 
F20 - - - - 120 - 480 
F30 - - - - 180 - 420 
Z5 - - 30 - - - 570 

Z10 - - 60 - - - 540 
Z20 - - 120 - - - 480 
Z30 - - 180 - - - 420 

K5L10 30 - - 60 - - 510 

K10L10 60 - - 60 - - 480 
K20L10 120 - - 60 - - 420 
K30L10 180 - - 60 - - 340 
M5L10 - 30 - 60 - - 510 
M10L10 - 60 - 60 - - 480 
M20L10 - 120 - 60 - - 420 
M30L10 - 180 - 60 - - 340 
K5F10 30 - - - 60 - 510 
K5F20 30 - - - 120 - 450 
K5F30 30 - - - 180 - 390 
Z5F10 - - 30 - 60 - 410 

Z10F10 - - 60 - 60 - 380 
Z5F20 - - 30  120 - 250 
C5L10 - - - 60 - 30 510 

L5 - - - 30 - - 570 
L10 - - - 60 - - 540 
L50 - - - 300 - - 300 
C5 - - - - - 30 570 

C10 - - - - - 60 540 
C20 - - - - - 120 480 

F10L10 - - - 60 60 - 480 
F20L10 - - - 60 120 - 420 
Z10L10 - - 60 60 - - 480 
Z20L10 - - 120 60 - - 420 
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Tabela 15. Sastav smeša sedimenta Krivaje i imobilizacionih agenasa 

SMEŠA 
Masa (g) 

Kreč Cement Glina Sediment 
L5 30 - - 570 

L10 60 - - 540 
L20 120 - - 480 
L50 300 - - 300 
L80 420 - - 120 
C5 - 30 - 570 
C10 - 60 - 540 
C20 - 120 - 480 
C50 - 300 - 300 
C80 - 420 - 120 
GK5 - - 30 570 
GK10 - - 60 540 
GK20 - - 120 480 
GK50 - - 300 300 
GK80 - - 420 120 

 
 
Nakon homogenizacije smeša, svakoj smeši je dodat optimalni sadržaj vode 

prema proceduri ASTM D1557-00, smeše su zatim kompaktirane u skladu sa ASTM 
D1557-00 metodom, obezbeđujući pritisak od 2700 kN m/m3 (56,000 ft lbf/ft3). 
Zatim, smeše su smeštene u inertne plastične vrećice i ostavljene da odstoje 28 dana 
na temperaturi od 20˚C, Nakon toga, smeše su isečene tako da se dobiju kocke 
dimenzija 3±0,3cm x 3±0,3cm x 3±0,3cm , pa su zatim podvrgnute modifikovanom 
semi-dinamičkom ANS 16.1 testu (ANS, 1986), Takođe, nakon 28 dana, u svim 
smešama je analiziran pseudo-ukupni sadržaj metala. 
 

 
 4.3.2.1. ANS 16.1 test –test izluživanja u rezervoaru (ANS, 1986) 
 
Ovaj test je izveden na  sobnoj temperaturi sa dejonizovanom vodom kao 

agensom za izluživanje, Uzorci su smešteni u inertne plastične mrežice i postavljeni u 
visećem položaju u plastičnu posudu sa destilovanom vodom, pri  čemu je odnos 
tečnost/čvrsto (L/S) bio 10:1 (l kg-1) (slika 15), Test je rađen pod semidinamičkim 
uslovima pri čemu je monolit potapan u svež rastvor destilovane vode nakon 2, 7, 24, 
48, 72, 96, 120, 456 ,1128 i 2160 sati, a u rastvoru nakon izluživanja i filtriranja na 
membranskom filteru (0,45 µm) određena je koncentracija metala AAS ili ICP-MS 
tehnikom. 
 Izvršena je i modifikacija ovog testa, pa su kao rastvori za izluživanje 
korišćeni sirćetna kiselina (AA) pH vrednosti 3,25 i rastvor huminskih kiselina (HA) 
sa vrednosti TOC od 20 mg/l. Ovo je urađeno da bi se simulirali uslovi koji oponašaju 
kisele kiše, odnosno uslove u realnom sistemu i u slučaju rastvora huminksih kiselina 
sa ciljem simulacije uslova velikog organskog opterećenja do kojeg bi moglo doći u 
slučaju akcidentnih situacija (na primer poplava) i generalno uslova koji se stvaraju u 
prirodi pri raspadanju organskog materijala (lišće, trava, itd.). 
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Slika 15. Semi dinamički test izluživanja 
 
 

 4.3.2.2. Standardni nemački test izluživanja (DIN 38414-4)  
 
 Za nemački standardni test izluživanja (DIN 38414-4) uzorci su usitnjeni do 
maksimalne veličine čestica od 10 mm. Izluživanje je urađeno sa dejonizovanom 
vodom tokom 24 h na kontinualnoj mešalici. Odnos tečnost/čvrsto bio je 10:1 (l kg-1). 
Ovaj test izluživanja odgovara EN 12457 testu, koji je propisan Odlukom Saveta 
Evropske unije (2003/03/EC), kao standardni test izluživanja pri utvrđivanju opštih 
karakteristika otpadnih materijala i muljeva. 

 
 
 4.3.2.3. TCLP test izluživanja 

 
  Za ovaj test izluživanja koriščćena je frakcija čestica <1 cm. Za izvođenje 

TCLP testa najpre je neophodno odrediti adekvatan ekstrakcioni fluid kao što je i 
opisano u TCLP proceduri (USEPA, 1996): 5 g usitnjenog uzorka se prenese u 
erlenmajer, doda se 96,5 ml destilovane vode, erlenmajer se pokrije sahatnim staklom 
i intenzivno meša 5 minuta. Nakon mešanja, izmeri se pH vrednost smeše. Ako je pH 
uzorka ≤5 koristi se ekstrakcioni fluid #1 (5,7 ml glacijalne sirćetne kiseline i 64,3 ml 
1 N NaOH u 1 l vode; pH=4,93±0,05). Ukoliko je pH veće od 5, u erlenmajer se 
dodaje 3,5 ml 1N HCl, promeša i zatim zagreva na temperaturi od 50 °C tokom 10 
minuta. Nakon 10 minuta, erlenmajer se skida s vodenog kupatila i ostavlja da se 
ohladi na sobnu temperaturu. Nakon hlađenja, ponovo se meri pH vrednost smeše. 
Ukoliko je pH≤5 koristi se ekstrakcioni fluid #1, a ukoliko je pH veće od 5  koristi se 
ekstrakcioni fluid #2 (5,7 ml glacijalne sirćetne kiseline razblaženo u 1 l vode; 
pH=2,88±0,05). 

 Osušen uzorak (2 g) i ekstrakcioni fluid su u odnosu 1:20 postavljeni u 
stakleni sud. Zatim je stakleni sud na sobnoj temperaturi mućkan tokom 18 časova na 
kontinualnoj mešalici. Posle ekstrakcije, rastvor je profiltriran na 0,45 µm 
membranskom filteru, i konzervisan sa azotnom kiselinom nakon čega je je analiziran 
na sadžaj metala na AAS ili ICP - MS tehnikom. 
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 4.3.3. Metode analize opštih parametara 
 

 Sadržaj suve i organske materije je određen sušenjem 5-10 g uzorka na 105°C 
do konstantne mase i zatim žarenjem na 550°C da bi se odredio gubitak mase 
žarenjem u skladu sa takozvanom NEN procedurom Netherlands Normalisation 
Institute (NNI): NEN 5754:1994. 

 
 Pseudo-ukupni sadržaj metala u sedimentu određen je u uzorcima sedimenta 

digestiranim po metodi EPA 3051A mikrotalasnom digestijom (Milestone, star E) 
zatim su uzorci analizirani plamenom AAS tehnikom (Perkin Elmer AAnalyst™ 700) 
na sadržaj ukupnih metala Cr, Ni, Cu, Cd, Pb i Zn  u skladu sa procedurom EPA 
7000B; sadržaj As analiziran je ICP-MS tehnikom (Perkin Elmer Sciex Elan 5000) u 
skladu sa procedurom EPA 6020A. Praktične granice kvantitacije (PQL) određivanja 
metala u sedimentu su (mg kg-1) prikazane u tabeli 16. Sve vrednosti su izražene u 
odnosu na suvu materiju. 
 
 
             Tabela 16. Praktične granice kvantitacije (PQL) određivanja 

metala u sedimentu 
Metal PQL (mg/kg) 

Kadmijum 0,6-1,3 
Hrom 4-10 
Bakar 2-5 
Olovo 3-6 
Nikl 6-13 
Cink 0,6-1,3 
Arsen 0,1-1 

 
 

 Granulometrijski sastav sedimenta je određen standardnim metodama 
mehaničke analize u laboratoriji: metodom standarnih sita i metodom sedimentacije 
(primenjen je modifikovani metod ISO 11277). Uzorci su prethodno osušeni na 1050 

C a potom su mehanički prosejani na mašini za prosejavanje. Korišćena je serija sita 
od 2, 1, 0,2, 0,1, 0,02, 0,01, 0,002 i 0,001 mm. Izmerene su mase uzorka zaostalog na 
svakom situ. 
 
 
 4.3.4. Procedura sekvencijalne ekstrakcije metala 
 

Da bi se uradila frakcionacija metala u sedimentu primenjena je modifikovana 
BCR sekvencijalna ekstrakciona procedura (Jamali et al., 2009) polaznih uzoraka 
sedimenta i tretiranih smeša koje su korišćene za ispitivanje mogućnosti primene 
remedijacionih tretmana. Šema procedure prikazana je na slici 16.  
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Slika 16. Šema modifikovane BCR procedure (Jamali et al., 2009) 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

I FAZA: 
0,25 g suvog sedimenta 
10 ml 0,11 mol/l CH3COOH 
MW digestija 60-90s 
 

II FAZA: 
0,25 g suvog sedimenta 
10 ml 0,5 mol/l NH2OH-HCl 
MW digestija 90-120s 
 

III FAZA: 
0,25 g suvog sedimenta, 
5 ml 8,8 mol/l H2O2 , pH=1,5 
zagrevano na T=85˚C 1h na 
vodenom kupatilu (2x),  
25 ml 1mol/l CH3COONH4, pH=2,  
MW digestija 70-90s 

IV FAZA: 
Određivanje rezidualnog 
sadržaja-EPA 3051A: 
ostatak iz III faze + 8ml carske 
vode (HCl:HNO3=3:1) 
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 5. REZULTATI I DISKUSIJA 
 
 5.1. KVALITET SEDIMENTA VELIKOG BAČKOG KANALA  
 
 5.1.1. Karakterisitike sedimenta 
 
 Procenat suve materije u uzorcima sedimenta Velikog Bačkog kanala kretao se 
u opsegu 20 – 65  %. Sadržaj organske materije se kretao u opsegu od 5,36 – 26,9 %. 
Granulometrijski sastav sedimenta je određivan duž zagađenog dela (6 km) Velikog 
Bačkog kanala, uzeti su uzorci na početku (izliv) i nakon svakog kilometra ove 
deonice.  Mineralni deo frakcije manje od 2 µm se kreće od 1,05 – 5,20 % suve mase 
sedimenta, a frakcije 2 – 63 µm od 25,0 – 38,6% suve mase sedimenta. Generalno 
sediment je vrlo bogat finim organskim muljem (frakcija manja od 63 µm) (tabela 
Prilog P-1, slika 17). Upravo ove čestice sadrže najveću količinu zagađujućih materija 
zbog svojih adsorptivnih osobina i velike sprecifične površine. Sa slike se može 
zaključiti da uzorak br 1., odnosno na izlivu, sadrži ove čestice u najvećem procentu. 

 Podaci o veličini čestica sedimenta (udeo frakcije gline – ispod 2 µm) i 
sadržaju organske materije korišćeni su za korekciju analitički određenih 
koncentracija metala, kako bi se moglo izvršiti određivanje klase sedimenta prema 
holandskom zakonodavstvu, jer su kriterijumi kvaliteta dati za standardni sediment sa 
10 % organske materije i 25 % gline. 
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Slika 17. Rezultati određivanja granulometrijskog sastava sedimenta  

Velikog Bačkog kanala 
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 5.1.2. Pseudo-ukupni sadržaj metala 
 

 Pseudo-ukupni sadržaj metala u početnom uzorku sedimenta prikazan je u 
tabeli 17. i kvalitet sedimenta je upoređen sa sa holandskom regulativom (Ministry of 
Transport and Public Works, 1994; Ministry of Housing, Spatial Planning and 
Environment Directorate-General for Environmental Protection, 2000).  

  
 
Tabela 17. Rezultati analize pseudo-ukupnog sadržaja metala sa klasifikacijom prema    

holandskoj evalucionoj šemi (Ministry of Transport and Public Works, 
1994; Vierde Nota Waterhuishouding, Ministerie V&W, 1998) 

Metali 
mg/kg 

Merena 
vrednost 

Korigovana 
vrednost 

Referentna 
vrednost 

Interventna 
vrednost 

Klasifikacija 
po parametru 

Hrom (Cr) 771,8 1335 100 380 4 
Nikal (Ni) 416,6 1048 35 210  4+ 
Bakar (Cu) 415,7 506,9 36 190 4 
Cink (Zn) 1291 1962 140 720 4 
Arsen (As) 58,12 63,94 29 55 4 
Kadmijum (Cd) 29,20 26,85 0,8 12 4 
Olovo (Pb) 1969 2255 85 530  4+ 

Klasa 0 – prirodni fon sedimenta, klasa 1 – neznatno zagađen sediment,  klasa 2 – umereno 
zagađenje, klasa 3 –  teško zagađen sediment;  klasa 4 (4+)– ekstremno zagađen sediment 

 
 
 Holandska regulativa obuhvata dve numeričke vrednosti: ciljnu i interventnu. 

Ciljna vrednost je niža vrednost, osnovna koncentracija ispod koje se zna ili 
predpostavlja da element/jedinjenje ne utiču na prirodne osobine sedimenta. 
Interventna vrednost je viša vrednost, maksimalna tolerantna koncentracija iznad koje 
se zahteva remedijacija. 

 Pri oceni kvaliteta sedimenta vrednosti za standardni sediment se prevode u 
vrednosti za aktuelni sediment na osnovu određenog sadržaja organske materije 
(izmerene kao izgubljeni procenat mase nakon volatilizacije, računato preko suve 
mase sedimenta) i sadržaja gline (maseni procenat čestica manjih od 2 μm). Uz 
pomoć matematičkog modela koji su razvili DHV (Dwars, Heederik i Verhey), 
koncentracije metala su prvo korigovane na standardni sediment i zatim klasifikovane 
u skladu sa holandskim sistemom. Konačno, kvalitet sedimenta je određen na osnovu 
parametra koji je bio u najlošijoj, najvećoj kategoriji, kako to predviđa model.  

 Rezultati prikazani u tabeli 17 ukazuju da je zagađeni sediment 4 ili 4+ klase u 
odnosu na ispitivane metale. 

 Pseudo-ukupna koncentracija metala u početnom uzorku sedimenta smanjivala 
se sledećim redom Pb > Zn > Cr > Ni > Cu > As > Cd , što ne mora da znači da je 
takav redosled i sa aspekta njihove mobilnosti u sedimentu. Mobilnost, toksičnost, 
odnosno biodostupnost sedimenta varira u zavisnosti od toga za koju su fazu u 
sedimentu metali vezani. 

 U kanadskim preporukama (CCME, 1995) za svaki parametar, definisane su 
dve vrednosti: niža koja je nazvana privremena preporuka kvaliteta sedimenta – 
ISQGs (interim sediment quality criteria) i viša vrednost PEL (PEL-probable effect 
level; verovatna vrednost negativnog efekta). Kada su u sedimentu koncentracije 
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određenih parametara iznad PEL vrednosti, može se očekivati negativan biološki 
efekat. 

 Poređenjem sa kanadskim preporukama za kvalitet sedimenta i zaštitu 
akvatičnog života (CCME, 1995), sadržaj metala je bio dosta iznad nivoa verovatnog 
efekta (PEL) u za sve metale obuhvaćene regulativom. Kanadske preporuke ne 
obuhvataju nikal ali su strožije u odnosu na maksimalno dozvoljene koncentracije 
kadmijuma, hroma, olova i arsena (3,5 mg/kg za Cd; 90 mg/kg za Cr; 91,3 mg/kg za 
Pb; i 17 mg/kg za As) (vidi tabelu 5.).  

 Poređenjem holandskih i kanadskih preporuka možemo zaključiti da su prema 
kanadskim preporukama koncentracije svih poređenih metala u većem procentu iznad 
gornje maksimalno dozvoljene koncentracije (PEL) kada se smatra da je verovatan 
negativan efekat usled prisustva povećanih koncentracija određenog metala. Kanadske 
preporuke samo ukazuju da je verovatan negativan efekat, ali su prihvaćene bez 
dodatnih korekcija i za razliku od holandskih ne ukazuju na dalji način manipulacije 
sedimentom. 

 Kanadske preporuke su sinteza informacija koje se odnose na koncentracije 
jedinjenja ili elemenata u sedimentu i negativnom biološkom efektu koji je nastao 
usled izloženosti datim jedinjenjima ili elementima. Iako se smatra primenljivim za 
različite tipove sedimenta, ne može se definisati uniformna vrednost zagađenja 
sedimenta zbog variranja biodostupnosti (pa i toksičnosti) sedimenta.  

 Korišćenje ukupnih i pseudo-ukupnih koncentracija metala u sedimentu kao 
mera njegove toksičnosti i sposobnosti da se bioakumulira je prilično problematično 
jer različiti sedimenti pokazuju različit stepen biodostupnosti za isti ukupni sadržaj 
metala. Podaci o ukupnom ili pseudo-ukupnom sadržaju teških metala ne pružaju 
jasnu sliku o njihovom mogućem poreklu, niti o načinu njihovog vezivanja za 
sediment.  

 Povišeni sadržaj metala ne mora za posledicu da ima i povišeno toksično 
dejstvo, ukoliko su metali geohemijskog porekla. U sedimentima sa prirodnim 
sadržajem metala može se ispoljiti toksično dejstvo ukoliko vladaju fizičko-hemijski 
uslovi u kojima su metali lakše ratvorljivi ili ukoliko su metali vezani za faze iz kojih 
se mogu lako osloboditi. Da bi se upotpunila slika o toksičnosti metala u sedimentu u 
ovom radu primenjena je metoda sekvencijalne ekstrakcije metala da bi se stekao uvid 
u njihovo particionisanje po fazama. 
 
 

5.2.  PROCENA DOSTUPNOSTI METALA U POČETNOM SEDIMENTU I  
SEDIMENTU NAKON SOLIDIFIKACIJE/STABILIZACIJE 

 
 Jedan od mogućih načina procene kvaliteta sedimenta jeste razvijanje 

kriterijuma kvaliteta sedimenta za svako jedinjenje ili element i poređenje postojećeg 
stanja sa propisima što je znatno otežano zbog složenih fizičkohemijskih interakcija u 
sedimentu.  

 Danas se još uvek koriste metodologije (Holandija, USEPA, Kanada) u okviru 
kojih su definisane ukupne maksimalno dozvoljene koncentracije metala za sediment 
izvedene iz modela ravnotežne raspodele. U ovom modelu se pretpostavlja da 
jedinjenje ili element se raspodeljuje između vode i sedimenta, odnosno da se nalazi u 
ravnoteži između sedimenta, porne vode i organizma bentosa, pa se maksimalno 
dozvoljene koncentracije za sediment izvode iz maksimalno dozvoljenih 
koncentracija jedinjenja ili elementa u vodi koje su bazirane na podacima za 
toksičnost akvatičnih organizama. Koncentracija jedinjenja ili elementa u bilo kojoj 
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od tri faze se može predvideti na osnovu odgovarajućih koeficijenata raspodele. 
Razlog za ovo posredno izvođenje kriterijuma je nedostatak podataka za toksičnost za 
organizme bentosa (Prica, 2008). 

 Prema kanadskim preporukama MDK pojedinih metala (živa, olovo, 
kadmijum i hrom) su izvedene po oštrijim kriterijumima. PEL preporuke za protekciju 
akvatičnog života, tj. za kvalitet sedimenta su izvedene iz dostupnih toksikoloških 
informacija o biološkim efektima jedinjenja ili elemenata koja su u sedimentu ili 
imaju veze sa njim. Tokom implementacije ovih preporuka, moramo biti oprezni u 
oceni biološkog značaja koncentracije jedinjenja u sedimentima različitih tipova. 
Potencijal negativnog efekta, mora biti procenjen u korelaciji sa drugim 
informacijama (prirodni fon jedinjenja, biološki testovi, AVS, TOC i dr).  

 Međutim, holandske preporuke za razliku od kanadskih sveobuhvatnije 
tretiraju problem kvaliteta sedimenta jer osim obaveznih korekcija na sadržaj 
organske materije i gline ukazuju i na dalji način manipulacije sedimentom. 
   Nedostatak ovih metoda je pre svega njihova zasnovanost na ukupnim 
koncentracijama kontaminanata, pa i pored korekcije procenjen rizik često prevazilazi 
stvarni rizik. Neophodna su i dodatna istraživanja radi potpunog razumevanja procesa 
koji definišu biodostupnost i razvijanja kvantitativnih opisnih modela za ove procese 
ali i razvijanje hemijskih i bioloških testova za bržu i lakšu procenu biodostupnosti, a 
time i kvaliteta sedimenta i procenu rizika po okolinu. 

 Jednostavan pristup i samo jedan pristup nije dovoljan u oceni kvaliteta 
sedimenta. Pored hemijskih analiza, neophodni su biotestovi ali i sekvencijalna 
ekstrakciona analiza koja može jasnije definisati način vezivanja metala za pojedine 
frakcije u sedimentu što će u mnogome tačnije predvideti njihovu mobilnost, 
potencijalnu toksičnost i biodostupnost. Upravo zbog ovoga je ovom radu korišćena 
procedura skevencijalne ekstrakcije ali i razlišiti testovi izluživanja da bi se tačnije 
utvrdile toksične karakteristike ispitivanog sedimenta. 
 
 
 5.2.1. Početni sediment 
 

 Na osnovu podataka iz tabele 17, ukupna koncentracija metala u sedimentu 
sledi sledeći redosled: Pb > Zn > Cr > Ni > Cu > As > Cd. Kao što je više puta 
naglašeno, mobilnost, toksičnost, odnosno biodostupnost metala u sedimentu varira u 
zavisnosti od toga za koju su fazu u sedimentu metali vezani. 

 U ovom radu mobilnost metala procenjena je na osnovu modifikovane BCR 
(Community Bureau of Reference) sekvencijalne ekstrakcione procedure (Jamali et 
al., 2009).  

 Rezultati dobijeni modifikovanom sekvencijalnom procedurom za početni 
sediment su sumirani i prikazani na slici 18. Na y osi je prikazan procenat ekstrakcije 
u odnosu na pseudo-ukupni sadržaj metala. Može se uočiti sledeće smanjenje 
mobilnosti metala: Cd > Zn > Ni > As > Cu > Pb > Cr. Procenat ekstrahovanih, lakše 
mobilnih metala u ovoj fazi ekstrakcije kreće se od 46% za Zn do 1,33% za Pb, 
odnosno 0,49 % za Cr od ukupne koncentracije metala. 

  U početnom uzorku sedimenta, kao što se može videti sa slike 18, cink i 
kadmijum predstavljaju visok rizik po akvatične sisteme, arsen i nikl pokazuju 
umeren rizik, dok olovo i bakar pokazuju nizak rizik a hrom ne predstavlja rizik po 
akvatične sisteme sa 0,49% u karbonatnoj frakciji (Jain, 2004).  

 Raspodela metala u ostalim frakcijama prema njihovom procentualnom udelu, 
na osnovu sekvencijalne ekstrakcije je sledeći: 
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• Cu > Cd > Ni > Cr > Zn > As > Pb u redukovanoj fazi,  
• Cr > Cu > Ni > As > Zn > Cd > Pb u oksidovanoj fazi i  
• Pb > As > Zn > Cu > Cr > Ni > Cd u rezidualnoj frakciji.  

 
 

 

 

Slika 18. Rezultati sekvencijalne ekstrakcione procedure u početnom  
sedimentu Velikog Bačkog kanala 

 
 
 Kao što je već rečeno, dominantan je udeo Zn u rastvorljivoj fazi, što ukazuje 

da je dominantno vezan za karbonatnu frakciju, a samim tim i najlakše dostupan. 
Druge studije su takođe pokazale dominantno vezivanje ovog metala za karbonatnu 
frakciju Yuan et al., 2004; Pertsemli i Voutsa, 2007; Prica, 2008). 

 Cu, Cd, Ni i Cr pokazuju sličan trend i podjednako su u visokom procentu 
vezani u redukovanoj fazi (61, 60, 54 i 45% respektivno) i na osnovu toga se može 
zaključiti da predstavljaju umereno mobilne metale, koji bi se mogli osloboditi u 
akvatičnu sredinu usled promene u redukcionim uslovima (Alloway, 1995; Ščančar et 
al., 2000; Sthepens et al., 2001).  

 Hrom pokazuje najveći afinitet vezivanja za treću, oksidovanu fazu, odnosno u 
najvećem procentu se nalazi vezan za organsku materiju i sulfide (47,9%) (Jain, 
2004; Morillo i dr., 2004; Caplat et al., 2005). Bakar se takođe nalazi u značajnom 
procentu u ovoj fazi ( 27,6%), što se može objasniti visokom konstantom stabilnosti 
kompleksa koje bakar gradi sa organskim jedinjenjima (Fang et al., 2005) a i u skladu 
je sa literaturnim podacima  (Chartier et al.., 2001; Jain, 2004; Morillo et al., 2004). 

 Olovo i arsen se dominantno nalaze u rezidualnoj frakciji (90,5 i 65,3%), pa 
tako i predstavljaju najmanje mobilne i najmanje dostupne metale (Pueyo, 2008; 
Jamali et al., 2009). 
 
 

 5.2.2. Sediment nakon solidifikacije/stabilizacije 
 
 Sekvencijalna ekstrakciona procedura primenjena je i na solidifikovane smeše 

sedimenta i imobilizacionih agenasa, nakon „starenja“ od 28 dana. 
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 5.2.2.1. Smeše sedimenta i kreča 
 
 Slika 19 prikazuje raspodelu metala prema fazama u smešama sedimenta i 

kreča.  
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Slika 19. Rezultati sekvencijalne 
ekstrakcione procedure za S/S 

sediment sa dodatkom 
a) 5% kreča, 

  b) 10% kreča i 
c) 50% kreča 

 

  
 
 Hrom i bakar pokazuju slično ponašanje u svim smešama, i najvećim udelom 

se nalaze u oksidovanoj fazi, odnosno vezani za organske materije i sulfide, pa se 
može uočiti prelazak oba metala iz redukovane faze, iz početnog uzorka sedimenta. 

 Generalno može se uočiti sledeće smanjenje mobilnosti: Zn > Cd > Ni > Cu > 
As > Cr > Pb. Nikal se u smeši sa 5% kreča nalazi najvećim udelom u oksidovanoj 
fazi, te se i tu takođe može uvideti prelazak iz redukovane faze iz početnog uzorka 
sedimenta. Sa povećanjem procenta kreča, Ni je vezan za minerale, odnosno nalazi se 
u rezidualnoj fazi. Sličan trend se može uočiti i u ponašanju Zn, As, Cd i Pb.  

 Može se zaključiti da se sa dodatkom 50% kreča u odnosu na ukupnu masu 
sedimenta svi metali najvećim udelom nalaze u četvrtoj, rezidualnoj fazi. 
 
 

 5.2.2.2. Smeše sedimenta i cementa 
 
 Slika 20 prikazuje raspodelu metala prema fazama u smešama sedimenta i 

cementa. 
Sa slike se može uočiti smanjenje mobilnosti metala sa povećanjem procenta 

dodatog cementa, odnosno kao i u slučaju sa dodatkom kreča, svi metali, a posebno 
Cd i Pb prelaze u rezidualnu fazu u najvećem udelu (Cd 89%,  Pb 97%).  Zn koji se u 
smeši sa 5% cementa nalazi 20% u prvoj, karbonatnoj frakciji, i samim tim 
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predstavlja umeren rizik po okolinu (Jain, 2004) se dodatkom većeg procenta cementa 
većim delom prevodi u frakciju vezanu za minerale, koja ne predstavlja praktično 
nikakav rizik po okolinu. Slično se može opisati i ponašanje Ni i As. 

 
 

       a) C5    

Cr Ni Cu Zn As Cd Pb 
0

20

40

60

80

100

%

 RAS  RED  OKS  REZ

 

         b) C10      

Cr Ni Cu Zn As Cd Pb 
0

20

40

60

80

100

%

 RAS  RED  OKS  REZ

 
          c) C20 

Cr Ni Cu Zn As Cd Pb 
0

20

40

60

80

100

%

 RAS  RED  OKS  REZ

 
 

Slika 20. Rezultati sekvencijalne 
ekstrakcione procedure za S/S 

sediment dodatkom 
a) 5% cementa, 

  b) 10% cementa i 
c) 20% cementa 

 

 
 

  
 Ipak, ako ove rezultate poredimo sa rezultatima sekvencijalne ekstrakcije 
polaznog sedimenta, u slučaju svih metala, pogotovo Zn koji je pokazivao najveći 
rizik po okolinu sa 46% vezanog u karbonatnoj frakciji, dodatak i od samo 5% 
cementa ima uspešan efekat uklanjanja ovih metala iz prve faze. 
 
 

 5.2.2.3. Smeše sedimenta i letećeg pepela 
 
 Slika 21 prikazuje raspodelu metala prema fazama u smešama sedimenta i 

letećeg pepela. 
 Uočljiv je prelaz gotovo svih metala u rezidualnu fazu sa povećanjem udela 

letećeg pepela u smešama. Ni, koji se u smeši sa 5% letećeg pepela nalazio 24% u 
karbonatnoj frakciji, pa tako predstavljao i umeren rizik po okolinu (Jain, 2004), u 
smeši sa 30 % letećeg pepela većim udelom se nalazi u rezidualnoj frakciji (66%). 

 U poređenju sa raspodelom metala u polaznom sedimentu, gde su Cu, Cd, Ni i 
Cr podjednako u viskom procentu vezani u redukovanoj fazi, u smeši sa 5 i 10% 
letećeg pepela Cr zadržava ovaj trend, ali sa porastom udela letećeg pepela prelazi u 
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redukovanu frakciju. Cu je u smešama sa 5, 10 i 20% letećeg pepela vezan u 
oksidovanoj fazi. Ovo su potvrdili i drugi autori (Suzuki i Ono, 2008) i pokazali da 
veliku stabilnost kompleksa bakra i organskih materija. Ipak, sa porastom udela 
letećeg pepela, Cu takođe prelazi u rezidualnu fazu. Zn koji se u polaznom sedimentu 
nalazi dominantno u rastvorljivoj, prvoj fazi, u smeši sa 5% letećeg pepela se nalazi 
17 % vezan u ovoj fazi, u smeši sa 10% letećeg pepela 28%, u smeši sa 20% letećeg 
pepela takođe 28%, dok tek sa dodatkom 30% letećeg pepela njegov udeo u prvoj fazi 
spada na 14%. 
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Slika 21. Rezultati sekvencijalne ekstrakcione procedure za S/S sediment dodatkom  
a) 5% letećeg pepela, b) 10% letećeg pepela, c) 20% letećeg pepela i d) 30% letećeg 

pepela 
 
 
 5.2.2.4. Smeše sedimenta i kaolinita 
 
 Slika 22 prikazuje raspodelu metala prema fazama u smešama sedimenta i 

kaolinita. 
Sa slike možemo zaključiti da dodatak kaolinita nije tako efikasan kao dodatak 

prethodno ispitanih agenasa. Sa dodatkom 5% kaolinita, gotovo da se raspodela 
metala nije ni promenila u odnosu na polazni sediment. Ni, Zn i Cd su se sa dodatkom 
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5% kaolinita još više oslobodili u prvoj fazi, pa prema Jainu (2004) u ovom slučaju 
Zn i Cd spadaju u metale koji imaju visok rizik po okolinu (47% i 48%). 
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Slika 22. Rezultati sekvencijalne ekstrakcione procedure za S/S sediment dodatkom 
 a) 5% kaolinita, b) 10% kaolinita, c) 20% kaolinita i d) 30% kaolinita 

  
 
 U smeši sa 30% kaolinita ova dva metala znatnim udelom prelaze u 

oksidovanu fazu, ali je i dalje vrlo mali procenat vezan u rezidualnoj fazi (11% za Cd, 
21% za Zn). Dodatkom 5% kaolinita, Cu iz redukovane faze u polaznom sedimentu 
prelazi značajnim udelom u treću redukovanu fazu (90%), a Pb ostaje ne promenjeno 
vezano u četvrtoj rezidualnoj fazi kao i u polaznom sedimentu. Dodatkom 10% 
kaolinita, raspodela Cr po fazama ostaje gotovo nepromenjena, te je i dalje u 
najvećem procentu vezan u trećoj, oksidovanoj fazi. Ni, Zn i Cd i dalje ostaju u 
znatnom procentu vezani u prvoj fazi (21%, 67% i 35% respektivno), ali u slučaju Ni i 
Cd ipak jednim delom prelaze i u redukovanu fazu (28%, 12% i 30%). Kao i u 
prethodnoj smeši, Pb ostaje najvećim procentom u rezidualnoj fazi, Cu iz svoje 
redukovane forme, prelazi u rezidualnu fazu u značajnom procentu (53%). Dodatkom 
20 i 30% kaolinita, određeni udeo metala prelazi u rezidualnu frakciju, a generalno se 
može uočiti sledeće smanjenje mobilnosti Cd > Zn > Ni > Cu > Cr > Pb.  
 Na osnovu rezultata sekvencijalne ekstrakcione procedure S/S smeša sa 
kaolinitom treba istaći da u poređenju sa krečom, cementom i letećim pepelom, ovaj 
agens se nije pokazao toliko uspešan, odnosno da treba posebno obratiti pažnju na 
metale iz ovih smeša koji su ostali vezani za karbonatnu frakciju, ali i za redukovanu i 
oksidovanu fazu, te bi moglo doći odo njihovog oslobađanja promenom pH ili oksido 
– redukcionih uslova. Kako nema dovoljno literaturnih podataka o ekstrakciji ovakve 
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vrste smeša, nemoguće je sa sigurnošću tvrditi da li će doći do izluživanja upravo tih 
metala ili ne, pa bi tako trebalo nastaviti istraživanja u ovom pravcu. 
 

 5.2.2.5. Smeše sedimenta i montmorilonita 
 
 Na slici 23 je predstavljena raspodela metala po fazama posle sekvencijalne 

ekstarkcione procedure u smešama sedimenta i montmorilonita. 
 Možemo uočiti da sa povećanjem udela montmorilonita u smeši gotovo metali 
prelaze u oksidovanu ili rezidualnu formu. Pb u sve četiri smeše se ponaša slično i 
većim delom se nalazi u rezidualnoj frakciji kao i u uzorku pokaznog sedimenta (50, 
55, 62 i 78%). Kao i u smešama sa kaolinitom, Ni, Zn i Cd predstavljaju najveći rizik 
po okolinu, pogotovo u smeši sa 5% montmorilonita (35,4 i 50%  respektivno). Ipak, 
ovaj procenat se smanjuje sa povećanjem udela montmorilonita, pa su u smeši sa 30 
% montmorilonita ova tri metala nalaze u niskom (9% za Ni) ili umerenom riziku 
(16% Zn i 17% Cd) po okolinu. Cu se za razliku od polaznog sedimenta, u ovim 
smešama nalazi najvećim udelom vezan za organske materije, a sa dodatkom 30% 
montmorilonita čak 28 % u rezidualnoj frakciji.  
 U smeši sa 30% montmorilonita se može uočiti najveće smanjenje mobilnosti i 
to po sledećem nizu: Cd > Zn > Ni > Cr > Cu > Pb. Isto kao i u prethodnom slučaju, 
zbog značajnog udela pojedinih metala u karbonatnoj frakciji, treba voditi računa o 
njihovom izluživanju na deponiji ili u nekim drugim uslovima. 
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Slika 23. Rezultati sekvencijalne ekstrakcione procedure za S/S sediment dodatkom 
 a) 5% montmorilonita, b) 10% montmorilonita, c) 20% montmorilonita i  

d) 30% montmorilonita 
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 5.2.2.6. Smeše sedimenta i zeolita 

 
 Na slici 24 je predstavljena raspodela metala po fazama posle sekvencijalne 
ekstrakcione procedure u smešama sedimenta i zeolita. 
 U smešama sedimenta i zeolita, kao i u polaznom uzorku sedimenta Cr 
pokazuje najveći afinitet vezivanja za treću, oksidovanu fazu, odnosno u najvećem 
procentu se nalazi vezan za organsku materiju i sulfide. Sa dodatkom 30% zeolita, 
25% Cr je vezano u rezidualnoj fazi. Pb se kao i u polaznom sedimentu nalazi 
najvećim udelom vezan za četvrtu, rezidualnu frakciju (65, 67, 80 i 85 %), što ga čini 
praktično nedostupnim za akvatični živi svet. Ni, Zn i Cd pokazuju najveću 
mobilnost, u smeši sa 5% zeolita nalaze se vezani u prvoj, karbonatnoj frakciji 25%, 
22% i 26% pa tako predstavljaju umeren rizik za akvatične sisteme. Ovaj procenat se 
smanjuje sa povećanjem udela zeolita u smešama, pa tako u smeši sa 30% zeolita Ni 
je vezan 10%, Zn 16% a Cd 11% u prvoj frakciji.  
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Slika 24. Rezultati sekvencijalne ekstrakcione procedure za S/S sediment dodatkom  
a) 5% zeolita, b) 10% zeolita, c) 20% zeolita i d) 30% zeolita 

 
 
 Raspodela Cu po fazama se ne menja mnogo pri različitim udelima zeolita, ali 
već sa 5% dodatka zeolita Cu je najvećim udelom u okidovanoj fazi, za razliku od 
početnog sedimenta gde se nalazi 61% u redukovanoj fazi. Pb je kao i u prethodnim 
smešama, najvećim udelom vezan za rezidualnu frakciju bez obzira na udeo zeolita u 
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smeši. Mobilnost metala u smešama sa zeolitom opada prema sledećem nizu: Zn > Cd 
> Ni > Cu > Cr >Pb.  
 

 5.2.2.7. Smeše sedimenta i kaolinita i kreča 
 

 Na slici 25 je predstavljena raspodela metala po fazama posle sekvencijalne 
ekstrakcione procedure u smešama sedimenta i kaolinita i kreča. 

 Poredeći rezultate sekvencijalne ekstrakcione procedure polaznog sedimenta i 
smeša sedimenta, kaolinita i kreča, uočava se da Cr kao i u polaznom sedimentu 
najvećim udelom nalazi u trećoj, oksidovanoj fazi, a sa porastom udela kaolinita raste 
i udeo Cr u rezidualnoj frakciji. Ni, Cd i Zn pokazuju sličan trend u sve četiri smeše, 
pokazuju najveću mobilnost (20 – 40% u karbonatnoj fazi u smeši sa 5% kaolinita i 
10 % kreča) pa su tako i najopasniji po akvatične sisteme. Povećanjem udela 
kaolinita, mobilnost Zn i Cd se znatno smanjuje, ali Ni se i sa dodatkom 30% 
kaoilinita nalazi 23% u karbonatnoj frakciji, pa tako i dalje predstavlja umeren rizik 
po okolinu. S obzirom da se Ni u polaznom sedimentu nalazi 30% u karbonatnoj 
frakciji, može se samo zaključiti da smeša kaolinita i kreča ne utiče puno na njegovu 
mobilnost.  
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Slika 25. Rezultati sekvencijalne ekstrakcione procedure za S/S sediment dodatkom 
a) 5% kaolinita i 10% kreča , b) 10% kaolinita i 10% kreča,  
c) 20% kaolinita i 10% kreča, i d) 30% kaolinita i 10% kreča 

 
 Olovo se, kao i u polaznom sedimentu nalazi najvećim udelom u rezidualnoj 

frakciji i tako predstavlja najmanji rizik po okolinu. Mobilnost metala u smeši sa 
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najvećim procentom kaolinita i kreča opada u sledećem nizu: Ni > Cd > Cu > Zn > Cr 
> Pb. Poredeći ove rezultate sa rezultatima sekvencijalne ekstrakcije smeša sedimenta 
i kaolinita može se zaključiti da je dodatak kreča doprineo u prevođenju metala iz 
mobilne faze u manje mobilne frakcije. Ipak, ni ovi rezultati nisu potpuno 
zadovoljavajući jer se pojedini metali i dalje nalaze dostupni za okolinu i živi svet 
ukoliko bi došlo do njihovog izluživanja. 
 

 5.2.2.8. Smeše sedimenta i montmorilonita i kreča 
 
 Na slici 26 je predstavljena raspodela metala po fazama posle sekvencijalne 
ekstrakcione procedure u smešama sedimenta i montmorilonita i kreča. 
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Slika 26. Rezultati sekvencijalne ekstrakcione procedure za S/S sediment dodatkom  
a) 5% montmorilonita i 10% kreča , b) 10% montmorilonita i 10% kreča,  
c) 20% montmorilonita i 10% kreča, i d) 30% montmorilonita i 10% kreča 

 
 

 Procenat ekstrahovanih mobilnih metala, znatno je smanjen u smešama 
montmorilonita i kreča. Već sa dodatkom 5% montmorilonita i 10% kreča, procenat 
Ni u karbonatnoj frakciji se smanjio sa 29% na 18%, Zn sa 46% na 12% i Cd sa 38% 
na 20%. Cr se u sve četiri smeše nalazi najvećim udelom u oksidovanoj fazi, a sa 
povećanjem udela montmorilonita raste i udeo Cr u rezidualnoj frakciji. Ni, Cu, Cd i 
Zn pokazuju slično ponašanje: u smeši sa 5% montmorilonita nalaze se u umerenom 
riziku po akvatične sisteme (Jain, 2004), ali se ovaj procenat smanjuje sa povećanjem 
udela montmorilonita u smešama, pa tako Ni sa početnih 18% u karbonatnoj frakciji, 
u smeši sa 30% montmorilonita i 10% kreča je 7% prisutan u ovoj frakciji. Cd sa 
početnih 20% zastupljenosti u karbonatnoj frakciji spada na 10% što se po Kodu 
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procene rizika svstava u nizak rizik po okolinu. Pb je kao i u polaznom sedimentu 
najvećim udelom zastupljen u rezidualnoj frakciji i predstavlja najmanji rizik po 
okolinu. Generalno se može uočiti smanjenje mobilnosti metala sa porastom udela 
montmorilonita u smešama.  Smanjenje mobilnosti sledi sledeću zavisnost: Cd > Ni > 
Cu > Zn > Cr > Pb. 
 

 5.2.2.9. Smeša sedimenta i cementa i kreča 
 
 Na slici 27 je predstavljena raspodela metala po fazama posle sekvencijalne 
ekstrakcione procedure u smeši sedimenta i cementa i kreča. 
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Slika 27. Rezultati sekvencijalne ekstrakcione procedure za S/S sediment 
 dodatkom 5% cementa i 10% kreča 

 
 

  U rezultatima sekvencijalne ekstrakcije smeše sa 5% cementa i 10% kreča 
može se odmah prmetiti znatno povećanje udela metala u rezidualnoj frakciji u 
odnosu na polazni sediment. Ovo je najuočljivije kod Cu, koji se u početnom 
sedimentu nalazio 9% u rezidualnoj frakciji a u smeši cementa i kreča njegov udeo u 
ovoj frakciji je 91%, pa je on tako skoro potpuno imobilisan. Ovo se može reći i za 
Pb, koji preko 90% u rezidualnoj frakciji. Cr sa 50% udela u rezidualnoj frakciji je 
takođe manje mobilan nego u polaznom sedimentu. Ni i Cd takođe pokazuju sličan 
trend ali se o ovim metalima treba voditi računa jer se nalaze 11% vezani za 
rastvorljivu, karbonatnu frakciju pa tako, iako u manjem procentu u odnosu na polazni 
sediment,  predstavljaju ipak umeren rizik po okolinu. Mobilnost metala generalno 
opada u sledećem nizu: Ni > Cd > Zn > Cu > Cr > Pb. 
 
 
 5.2.2.10. Smeše sedimenta i letećeg pepela i kreča 
 

 Na slici 28 je predstavljena raspodela metala po fazama posle sekvencijalne 
ekstrakcione procedure u smešama sedimenta i letećeg pepela i kreča. 

 U smešama sa letećim pepelom i krečom, u poređenju sa uzorkom polaznog 
sedimenta, došlo je do prelaska gotovo svih metala u rezidualnu fazu. U smeši sa 10% 
letećeg pepela i 10% kreča Cr i Cu pokazuju slično ponašanje i podjednako su u 
viskom procentu vezani u oksidovanoj fazi, za organske materije i sulfide. U smeši sa 
20% letećeg pepela i 10% kreča ova situacija se menja i svi metali su preko 50% 
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vezani u rezidualnoj fazi. Posebnu pažnju treba obratiti na Cd i Zn jer bez obzira na 
njihov visoki udeo u rezidualnoj frakciji, ipak su značajnim delom vezani i u 
karbonatnoj frakciji (14% Zn i 29% Cd) što ih svrstava u kategoriju umerenog rizika 
po životnu sredinu (Jain, 2004). 

 
 

       a) F10L10  

Cr Ni Cu Zn Cd Pb
0

20

40

60

80

100

%

 RAS  RED  OKS  REZ

 

         b) F20L10 

Cr Ni Cu Zn Cd Pb
0

20

40

60

80

100

%

 RAS  RED  OKS  REZ

 

Slika 28. Rezultati sekvencijalne ekstrakcione procedure za S/S sediment dodatkom  
a) 10 %letećeg pepela  i 10% kreča, i b) 20% letećeg pepela  i 10% kreča 

 
 
 U ovim smešama mobilnost metala opada po sledećem nizu: Cd > Zn > Ni > 
Cu > Cr > Pb. 
 

 5.2.2.11. Smeše sedimenta i zeolita i kreča 
 
 Na slici 29 je predstavljena raspodela metala po fazama posle sekvencijalne 
ekstrakcione procedure u smešama sedimenta i zeolita i kreča. 
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Slika 29. Rezultati sekvencijalne ekstrakcione procedure za S/S sediment dodatkom  
a) 10% zeolita  i 10% kreča, i b) 20% zeolita  i 10% kreča 

 
 U smešama sedimenta i zeolita i letećeg pepela, može se uošiti sledeće 

smanjenje mobilnosti: Cd > Zn > Ni > Cu > Pb > Cr. Pažnju treba obratiti na Cd koji 
se u karbonatnoj frakciji nalazi 31% vezan pa može predstavljati visok rizik po 
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okolinu. Porastom udela zeolita u smešama, nije došlo do nikakvih posebnih promena. 
Cr pokazuje najveći afinitet vezivanja za organske materije (58% u smeši F10L10 i 
57% u smeši F20L10), mada se znatnim udelom nalazi i u nerastvornoj, rezidualnoj 
frakciji. Ni i Cu pokazuju sličan trend i največim procentom su zastupljeni u 
redukcionoj fazi, te bi se mogli osloboditi u akvatičnu sredinu usled promene u 
redukcionim uslovima (Ščančar et al., 2000; Sthepens et al., 2001). Zn, Cd i Pb su 
već sa dodatkom 10% letećeg pepela i 10% kreča u najvećem udelu u rezidualnoj fazi, 
pa ne predstavljaju značajan rizik po okolinu. 
 

 5.2.2.12. Smeše sedimenta i kaolinita i letećeg pepela 
 
 Na slici 30 je predstavljena raspodela metala po fazama posle sekvencijalne 
ekstrakcione procedure u smešama sedimenta i kaolinita i letećeg pepela. 
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Slika 30. Rezultati sekvencijalne 
ekstrakcione procedure za S/S 

sediment dodatkom 
a) 5% kaolinita i 10% letećeg 

pepela , 
b) 5% kaolinita i 20% letećeg 

pepela, i 
c) 5% kaolinita i 30% letećeg 

pepela 
 

 
 
 U smešama kaolinita i letećeg pepela Cu i Pb se najvećim udelom nalaze u 
rezidualnoj fazi, te su tako skoro potpuno imobilisani i nemaju uticaj na akvatičnu 
sredinu. U smeši sa 5% kaolinita i 10 i 30% letećeg pepela, međutim, Cd predstavlja 
poseban problem, jer se za razliku od polaznog sedimenta, najvećim udelom nalazi u 
rastvorljivoj, karbonatnoj frakciji, i predstavlja visok rizik po okolinu. Cr se u svim 
smešama nalazi vezan za treću, oksidovanu fazu, za razliku od polaznog sedimenta 
gde se najvećim udelom nalazi u redukcionoj fazi (45%). Smeše sa kaolinitom i 
letećim pepelom, sveobuhvatno, nisu pokazale očekivane rezultate u imobilizaciji 
metala, jer su sem Cu, Cr i Pb, metali potencijalno vrlo mobilni jer se u značajnom 
procentu nalaze vezani za rastvorljivu, karbonatnu frakciju. 
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 5.2.2.13. Smeše sedimenta i zeolita i letećeg pepela 
 
 Na slici 31 je predstavljena raspodela metala po fazama posle sekvencijalne 
ekstrakcione procedure u smešama sedimenta i zeolita i letećeg pepela. 
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Slika 31. Rezultati sekvencijalne 
ekstrakcione procedure za S/S 

sediment dodatkom 
a) 5% zeolita i 10% letećeg pepela ,   
b) 10% zeolita i 10% letećeg pepela, 

i 
c) 5% zeolita i 20% letećeg pepela 

 

 
 Kao i u prethodnom slučaju, Cu i Pb se u ovim smešama u najvećem udelu 
nalaze vezani za rezidualnu frakciju, što ih čini nedostupnim za živi svet. Cr se sa 
porastom udela zeolita (smeše Z5F10 i Z10F10) pokazuje jak afinitet vezivanja za 
treću, oksidovanu fazu. Ovaj slučaj imamo i u uzorku polaznog sedimenta. Ni se 
skoro nepromenjeno ponaša u sve tri smeše, sa njavećim udelom u karbonatnoj fazi 
od 37% u smeši sa 5% zeolita i 20% letećeg pepela, pa tako predstavlja visok rizik po 
akvatične sisteme. Zn i Cd se u ovoj smeši takođe nalaze vezani u značajnom 
procentu u karbonatnoj frakciji (40 i 26% respektivno), te se i o izluživanju ovih 
metala mora voditi računa pri kasnijem odlaganju ovih smeša. Metali su generalno 
najmanje mobilni su smeši sa 10% letećeg pepela i 10% zeolita, i mobilnost opada 
prema sledećem nizu: Ni > Zn > Cd > Cu > Cr > Pb. 
 
 

5.3. TRETMAN KONTAMINIRANOG SEDIMENTA VELIKOG 
BAČKOG  KANALA 

 
 Alkalni materijali kao što su kalcijum-oksid i cement se često koriste za S/S 

tretmane jer su jeftini, lako inkorporiraju otpad a njihov alkalitet smanjuje 
rastvorljivost mnogih neorganskih jedinjenja i hazardnih metala ( Singh i Pant, 2006). 
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 Cement, kalcijum-hidroksid, kalcijum-oksid i drugi pozolanski materijali su 
široko korišćeni i detaljno ispitivani pri S/S tretmanu zemljišta zagađenog arsenom i 
drugim metalima ali su literaturni podaci o tretmanu sedimenta kontaminiranog 
metalima relativno nepotpuni (Mulligan et al., 2001; Chrysoskoou i Dermatas, 2005). 
Takođe postoji dosta literaturnih podataka o korišćenju S/S tretmana sa pozolanskim 
materijalima i u tretmanu otpada galvanskog mulja koji se smatra opasnim zbog 
visoke koncentracije prisutnih metala (Viguri et al., 2001; Silva et al., 2007). 
 Leteći pepeo se koristi pri S/S tertmanu kao zamena cementu, radi smanjenja 
troškova, ali i zbog poboljšanja osobina cementa (Spence i Shi, 2005). Predstvalja 
potencijalno jeftinu tehnologiju, jer se svega 30% letećeg pepela u svetu iskorištava, 
međutim takođe ima vrlo malo podataka o njegovom korišćenju za tretman 
kontaminiranog sedimenta. 

 Gline se u S/S tretmanima se koriste jer su dobri adsorbenti za metalne jone u 
vodenim rastvorima, što duguju visokom kapacitetu katjonske izmene i velikoj 
specifičnoj površini, te tako imaju prednost jer ih ima u izobilju i S/S tretman sa 
glinama predstavlja jednu od najjeftinijih tehnologija. Literaturni podaci pokazuju 
široku upotrebu glina u ovim tehnologijama pri uklanjanju metala iz raznih efluenata, 
kao što su industrijske i procesne otpadne vode, ili pri tretmanu zemljišta 
kontaminiranog metalima (Abollino et al., 2008; Dermatas et al., 2004; Alvarez-
Ayuso i Garcia-Sanchez, 2003; Yavuz et al., 2003) ali je vrlo malo podataka o 
upotrebi pri remedijaciji sedimenta. 

 Prirodni i modifikovani zeoliti su dobili poslednjih godina na popularnosti 
posebno zbog velike mogućnosti sorpcije metala, polutanata iz vazduha i 
radioaktivnih kontaminanata. Tokom devedesetih godina prošlog veka, prirodni zeolit 
je testiran za tretman otpadnih voda i zemljišta (Leppert, 1990; Misaelides i 
Godelitsas, 1995; Shanableh i Kharabsheh, 1996; Reyes et al., 1997; Sakadevan i 
Bavor, 1998). Njegov izuzetno visok kapacitet katjonske izmene prevazilazi kapacitet 
katjonske izmene pojedinih glina i na taj način omogućava njegovo korišćenje u 
efikasnom uklanjanju katjona metala. Kao i već ranije navedeno, vrlo je ograničen 
broj literaturnih podataka o tretmanu sedimenta zeolitima (Prica, 2008). 

 Iz svega ovoga je i proistekla ideja o tretmanu sedimenta kontaminiranog 
metalima sa cementom, kalcijum-oksidom, letećim pepelom ali i sa drugim 
imobilizacionim agensima kao što su različite gline i zeoliti.  
  
 
 5.3.1. Tretman kontaminiranog sedimenta sa krečom 
 

 Izluživanje metala iz solidifikovanih/stabilizovanih smeša je izuzetno 
kompleksno jer mnogi faktori mogu da utiču na oslobađanje specifičnih konstituenata 
tokom određenog vremena (van der Sloot et al., 1996). Na izluživanje utiču: hemija 
elemenata, pH, redoks potencijal, kompleksiranje, odnos čvrsto-tečno, vreme 
kontakta, itd. (van der Sloot et al., 1996). 

 U radu je korišćen kalcijum-oksid koji ima nekoliko prednosti u odnosu na 
kalcijum-hidroksid (Dermatas et al., 2004): njegova toplota hidratacije rezultuje u 
većoj brzini reakcije, ne postoji dovoljno podataka o S/S tretmanu na bazi kalcijum-
oksida kako za zemljište tako i za sediment i ekononomska prednost u odnosu na 
cement i kalcijum-hidroksid. 

 Kumulativne izlužene frakcije metala posle S/S tretmana sa krečom prikazane 
su na slici 32 kao funkcija vremena izluživanja. Kumulativni procenti izluženih 
metala nakon 90 dana kretali su se u opsegu: 
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• od 0,35% do 0,54% za hrom, 
• od 11,7% do 17,5% za nikal, 
• od 15,8% do 34,8% za bakar, 
• od 0,32% do 0,57% za cink, 
• od 0,002% do 0,1% za kadmijum,  
• od 2E-4% do 0,71% za olovo, i  
• od 0,02% do 0,19% za arsen. 

 Ukoliko se kao kriterijum efikasnosti procesa posmatramo samo procenat 
kumulativno izluženih metala, onda je ovaj tretman vrlo efikasan za uklanjanje hroma 
(0,35 %), cinka (0,32 %), kadmijuma (0,002%), olova (2E-4 %) i arsena (0,02 %), a 
najefikasnijom se pokazala smeša sa 50% kreča. 

 Sa porastom udela kreča smanjivao se i procenat izluženih metala, u slučaju 
kadmijuma, olova, cinka, nikla, arsena i hroma, što je u skaldu sa literaturnim 
podacima (Jing et al., 2004; Dermatas et al., 2006; Kundu i Gupta, 2008) koji se 
odnose na imobilizaciju arsena u zemljištu ali je u pitanju bio isti imobilizacioni agens 
korišćen i u ovom slučaju.  

 Prethodna ispitivanja su ukazala da je kalcijum najznačajniji u redukciji 
koncentracije izluženih metala otpada tretiranog cementom i pozolanskim 
materijalima upravo zbog nastanka CaHMO3 (Dutré i Vandecasteele, 1995), odnosno 
u verovatnom građenju Ca-metal precipitata. Ovi pozolanski proizvodi verovatno 
doprinose imobilizaciji metala usled sorpcije i/ili hemijske inkluzije (Moon i 
Dermatas, 2006). Smatra se da je oslobađanje metala iz ovog matriksa pH zavisan 
proces koji je kontrolisan rastvorljivošću metalnih hidroksida (Malvya i Chauhandry, 
2006). 

 Efikasnost imobilizacije metala u smešama sedimenta i kreča može se tumačiti 
alkalnom prirodom S/S agensa i stvaranjem precipitata metala (Jing et al., 2004). S 
obzirom na alkalnu prirodu S/S matriksa, bakar se nalazi kao hidratisani metal, metal 
hidroksid i kalcijum-metal jedinjenje. Cu(OH)4

2-, Cu(OH)3
-i Cu(OH)2, mogu 

reagovati sa kalcijumom pri čemu nastaju kompleksna jedinjenja u S/S matriksu.  
 Dermatas i Meng (2003) su pokazali dobar stepen imobilizacije olova i hroma 

u smeši prilikom tretmana sa kalcijum-oksidom. 
 Spence i Shi (2005) pokazali su da kreč stvara alkalnu sredinu u S/S tretmanu 

zemljišta, pa tako omogućuje nastanak precipitata. Takođe, dolazi i do fizičke 
adsorpcije, te se jonska izmena dešava vrlo brzo što izaziva gotovo trenutnu izmenu 
plastičnosti i obradivosti tako tretiranog zemljišta. Debroy i Dara (1994) su ispitali 
imobilizaciju cinka i olova u otpadnim muljevima uz pomoć kreča i fiksacija sa 
natrijum silikatom je pokazala dobre rezultate u imobilizaciji jona ovih metala. 

 Kumulativne izlužene koncentracije metala iz S/S smeše sa 50% kreča, 
spadaju u I/II klasu prema aktuelnom nacionalnom Pravilniku o opasnim materijama u 
vodama (Sl. glasnik SRS 31/82). Izlužene koncentracije metala iz smeše sa 10% kreča 
se mogu smatrati I/II klasom u pogledu arsena i kadmijuma, a u pogledu hroma i 
cinka spadaju u III/IV klasu. Izlužene koncentracije metala iz smeše sa 5% kreča 
spadaju u I/II klasu u pogledu cinka, kadmijuma i olova, a u III/IV u pogledu hroma.  

 U poređenju sa ICPDR direktivom (2002), kojom se po kvalitetu, površinske 
vode klasifikuju u pet kategorija, koncentracije Ni i Cu prelaze granične vrednosti za 
V klasu u svim smešama, a za smešu sa 5% kreča i u pogledu koncentracija Cr, As i 
Pb. Koncentracije Zn sve smeše svratsavaju u IV kategoriju, a koncentracije Cd u II. 
Opet, najefikasnija je bila smeša sa 50% kreča koja spada u II kategoriju i sa aspekta 
koncentracija As, Cr i Pb. 
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Slika 32. Kumulativne izlužene frakcije 
metala (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb i As) iz 

S/S smeša sa krečom (%) sa 
dejonizovanom vodom kao rastvorom za 

izluživanje 
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 Ukoliko kumulativne izlužene koncentracije metala poredimo sa 
koncentracijama koje za otpad propisuje Evropska Unija (2003/33/EC), dolazimo do 
zaključka da se inertnim otpadom može smatrati smeša sa 50% kreča sa aspekta svih 
metala osim bakra i nikla. U slučaju ova dva metala ova smeša se može smatrati 
neopasnim otpadom. Smeša sa 10% kreča se može smatrati inertnim otpadom u 
pogledu izluženih koncentracija Zn, As i Cd i Pb, a smeša sa 5% kreča sa aspekta Zn i 
Cd. 

 Smeša sa 10% kreča sa aspekta izlužene koncentracije ostalih metala se može 
smatrati neopasnim otpadom prema pravilniku EU, dok smeša sa 5% kreča spada u 
neopasan otpad u pogledu koncentracija As i Pb. Koncentracije Ni, Cr i Cu u ovoj 
smeši nezadovoljavaju kriterijume ovog pravilnika i smatraju se opasnim otpadom. 

 Na osnovu poređenja ovih koncentracija sa maksimalno dozvoljenim 
koncentracijama metala pravilnika najefikasnija smeša je smeša sedimenta i 50 % 
kreča, jer osim što je u najmanjem procentu izluženo metala i u najvećem broju su 
koncentracije metala ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija za otpad 
(2003/33/EC) i spadaju u grupu inertnog otpada.  

 ANS 16.1 model izluživanja koristi Fikovu difuzionu teoriju i obezbeđuje 
brzinu difuzije koja može da omogući procenu efikasnosti S/S tretmana (ANS, 1986; 
Dermatas i Meng, 2003; Dermatas et al., 2004; Moon et al., 2004; Moon i Dermatas, 
2006, 2007; Kundu i Gupta, 2008) na osnovu određivanja koeficijenata difuzije (De) i 
indeksa izluživanja (LX) prema jednačinama (1) i (2). 

 Srednje vrednosti koeficijenata difuzije ( De ) i LX  vrednosti (definisane 
jednačinama 1 i 2) izračunate su i prikazane u tabeli 18 i na slici 33. Srednje vrednosti 
koeficijenata difuzije ( De ) su se kretale od 1,5E-15 do 2,1E-08 cm2 s-1. 

   
 
 

Tabela 18. Srednji difuzioni koeficijenti De  (cm2s-1)  
metala iz S/S smeša sa krečom 

 De  cm2s-1 
L5 L10 L50 

D
I 

Cr 2,3E-10 7,8E-10 1,0E-12 
Ni 2,6E-09 5,0E-09 6,2E-11 
Cu 2,1E-08 3,0E-08 8,8E-12 
Zn 2,0E-10 4,5E-12 7,9E-12 
As 1,5E-11 9,0E-11 9,5E-11 
Cd 1,2E-10 8,2E-12 1,5E-15 
Pb 8,5E-10 8,1E-10 9,0E-13 

 
 
 
 Prema Nathwaniju i Phillipsu (1980), koeficijenti difuzije metala iz S/S smeša 
se generalno kreću od vrednosti za veoma mobilne metale, (oko 1E-05 cm2 s-1) do 1E-
15 cm2s-1 (praktično imobilisani metali u S/S smešama). 

 Na osnovu toga se može zaključiti da su metali u smešama sa malim udelom 
kreča umereno mobilni (koeficijenti difuzije od E-08 do E-11 cm2 s-1). Sa porastom 
udela kreča u smeši njihova mobilnost opada i oni su praktično imobilisani u smeši sa 
50% kreča (koeficijenti difuzije od E-11 do E-15  cm2 s-1). 

 Može se zaključiti da dolazi do značajnog smanjenja mobilnosti pri dodatku 
50% kreča u odnosu na 5 i 10%. 
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Slika 33. Srednji indeksi izluživanja ( LX )  u smešama sedimenta i kreča;  

(─) LX kriterijum za efikasnost tretmana 
 
  

 Prema Kanadskoj agenciji za zaštitu životne sredine (Environment Canada, 
1991) LX vrednosti se mogu uzeti kao kriterijum za korišćenje i odlaganje S/S 
tretiranog otpada. Za LX vrednosti iznad 9, tretman se smatra efikasnim i S/S tretiran 
otpad adekvatan za “kontrolisanu upotrebu”, na primer rehabilitaciju kamenoloma, 
zatvaranje laguna, kao osnova za puteve. Za LX vrednosti između 8 i 9, S/S tretiran 
otpad može se odlagati u sanitarne deponije. S/S otpad sa vrednostima manjim od 8 
smatra se neadekvatnim za odlaganje (Environment Canada, 1991; Dermatas i Meng, 
2003; Dermatas et al., 2004; Moon et al., 2004; Moon i Dermatas, 2006, 2007; 
Kundu i Gupta, 2008).  
 Srednje LX vrednosti su veće od 9 u svim smešama sa aspekta hroma, cinka, 
olova, kadmijuma i arsena. U smeši sa 5% i 10% kreča vrednosti LX za bakar i nikal 
su 8,1 i 8,2 za Cu, odnosno 8 i 8,3 za Ni  tako da se u pogledu ova dva metala ove 
smeše mogu odlagati na deponije. U smeši sa 50% kreča LX vrednosti su za sve 
metale iznad 9, tako da ova smeša u potpunosti zadovoljava ovaj kriterijum i može se 
kontrolisano upotrebljavati. 

 Mehanizam koji kontroliše izluživanje metala iz S/S smeša određuje se 
modelom difuzione teorije koji su razvili Groot i van der Sloot (1992). Tri mehanizma 
(de Groot i van der Sloot, 1992; NEN 7341, 1992; NEN 7345, 1994) koji potencijalno 
kontrolišu izluživanje metala (spiranje, difuzija, i rastvaranje) se mogu odrediti na 
osnovu procene nagiba krive zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i 
vremena u jednačini (3). 

 Prema vrednosti nagiba iz zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala Bt 
(mg m-2) i vremena može se odrediti mehanizam izluživanja (ANS, 1986; NEN 7341, 
1992; NEN 7345, 1994): 

• manje od 0,35        površinsko spiranje 
• 0,35-0,65                               difuzija 
• veće od 0,65        rastvaranje 
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 Ukoliko poredimo vrednosti nagiba iz grafika zavisnosti kumulativne izlužene 
frakcije metala (mg m-2) i vremena (slika 34) vidimo da je u svim slučajevima 
dominantan mehanizam difuzije, što je u skladu i sa literaturnim podacima kada je 
primenjen S/S tretman sa krečom(Côté et al., 1987; Andrés et al., 1995, Dermatas i 
Meng, 2003; Dermatas et al., 2004; Moon et al., 2004; Malviya i Chaudhary, 2006; 
Moon i Dermatas, 2006, 2007; Kundu i Gupta, 2008) jer su se vrednosti nagiba za 
tretirane uzorke kretale u opsegu od 0,36 do 0,63. 
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Slika 34. Mehanizam izluživanja određen na osnovu vrednosti nagiba iz grafika 

zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena za smeše sedimenta i kreča 
 
 

 Trenutno, TCLP test (SW-846, 1984; USEPA, 1996) se koristi za procenu da li 
je solidifikacioni/stabilizacioni proces efikasan za tretiranje otpada u smislu smanjenja 
mobilnosti i toksičnosti kontaminanata. Za sve smeše sedimenta i kreča koncentracija 
metala je ispod graničnih vrednosti. 

 Standardni nemački test izluživanja DIN 38414-4 takođe je izveden na ovim 
smešama, a rezultati su prikazani u tabeli 19. Materijali u kojima su koncentracije 
metala iznad LAGA Z2-vrednosti, koje propisuje nemačka Državna radna grupa za 
otpad (LAGA, 1986), ne mogu se koristiti već moraju biti na odgovarajući način 
deponovani ili podvrgnuti dodatnom tretmanu kako bi se smanjilo oslobađanje 
polutanata. Iz tabele se može zaključiti da sve smeše zadovoljavaju LAGA Z2 
kriterijume za korišćenje. 

 Ako dobijene vrednosti poredimo sa vrednostima koje za otpad propisuje 
Evropska Unija (2003/33/EC), sa aspekta svih metala osim hroma, sve smeše spadaju 
u inertan otpad, a u slučaju hroma u nehazardan otpad. 

 Imajući u vidu sve iznete rezultate, smeša sa 50% kreča se može smatrati 
najefikasnijom, i sa aspekta količine izluženih metala i sa aspekta zadovoljenja gore 
pomenutih kriterijuma za bezbedno odlaganje otpada. 
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Tabela 19. Izluživanje metala u DIN 3841-4 testu 

Parametar pH 
Cr 

(mg/kg) 
Ni 

(mg/kg) 
Cu 

(mg/kg) 
Zn 

(mg/kg) 
Cd 

(mg/kg) 
Pb 

(mg/kg) 

L5 8,9 0,02 0,95 0,29 0,001 0,007 0,001 

L10 9,0 0,004 0,63 0,67 0,002 0,001 0,02 
L50 9,1 0,002 0,12 0,20 0,001 0,001 0,007 

Vrednosti 
LAGA Z2*  7,0-12,5 1 1 2 4 0,05 1 

A*   0,5 0,4 2 4 0,04 0,5 

B*  ≥6 10-70 10-40 50-100 50-200 1-5 10-50 

*Z2 gornja preporučljiva vrednost korišćenja; A maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja 
otpada kao inertnog L/S=10 (L/kg); B maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja otpada kao 
nehazardnog L/S=10(L/kg) (LAGA, 1996; 2003/33/EC)  

 
 
 5.3.2. Tretman kontaminiranog sedimenta sa cementom 
 

 Kumulativne izlužene frakcije metala posle S/S tretmana sa cementom 
prikazane su na slici 35 kao funkcija vremena izluživanja. Kumulativni procenti 
izluženih metala kretali su se u opsegu: 

• od 0,18% do 1% za hrom,  
• od 1,8% do 14,4% za nikal, 
• od 4,9% do 19% za bakar, 
• od 0,08% do 0,18% za cink, 
• od 0,03% do 0,08% za kadmijum, 
• od 0,00001% do 0,002% za olovo, i 
• od 0,002%  do 2,7% za arsen.  

 Prilikom S/S tretmana sa cementom sa porastom udela cementa smanjivao se 
procenat metala izluženih iz S/S smeša, odnosno u smeši sa 20% cementa postignuti 
su najbolji rezultati, što je u skladu sa literaturnim podacima (Viguri et al., 2001; Jing 
et al., 2004; 2006; Malliou et al., 2007; Prica, 2008). 

 Pokazalo se vrlo dobro fiksiranje cinka (0,08%), kadmijuma (0,03%), olova 
(0,00001%) i arsena (0,002%) u smeši sa 20 % cementa, što su takođe dokazali i drugi 
autori. 

 Cink gradi hidrokside u alkalnim uslovima (pH > 8). Cink-hidroksid tipično 
amfoterno jedinjenje reaguje i kao kiselina i kao baza. Takođe u alkalnim uslovima 
mogu biti prisutni Zn(OH)4

2-i Zn(OH)5
3-. Njihova anjonska priroda onemogućava 

adsorpciju na negativnu površinu C-S-H, ali mogu graditi cink kompleksna 
hidratisana jedinjenja (Ecke et al., 2002; Todorovic et al., 2003). I pored toga što je na 
osnovu sekvencijalne ekstrakcione procedure primećeno da se cink nalazi u 
izmenljivoj, karbonatnoj frakciji (46%) imobilizacija tretmanom sa cementom je 
značajna pri većem udelu cementa. 
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Slika 35. Kumulativne izlužene frakcije 
metala (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb i As) iz S/S 
smeša sa cementom (%)sa dejonizovanom 

vodom kao rastvorom za izluživanje 
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 Pri niskim pH vrednostima PbOH+ je dominantan oblik Pb (II) vrsta, ali sa 
povećanjem pH vrednosti, Pb gradi nerastvorne hidroksidne precipitate. S obzirom na 
alkalnu prirodu matriksa cementa olakšana je njegova imobilizacija u vidu ovih 
precipitata. Gougar et al. (1996) su ukazali da Pb2+ zamenjuje kalcijum u etringitu, ali 
ne u C-S-H strukturi gde se olovo imobiliše precipitacijom kao hidroksid ili karbonat. 
Imobilizacija olova je usled brze precipitacije jedinjenja olova na površini koloidnih 
materijala tokom hidratacije cementa (Cocke, 1990; Jing et al., 2004). Ovo direktno 
može objasniti visoku efikasnost S/S smeša sa cementom u imobilizaciji olova 
(0,002% za najmanje efikasnu smešu). Ovaj omotač precipitiranog olova se ponaša 
kao barijera prodoru vodi (Cartledge et al., 1990). Kada je koncentracija manja od 
rastvorljivosti oksida olova, olovo je direktno povezano sa C-S-H (Rose et al., 2000).  
U prisustvu vode, C3S i C2S u hidratima cementa forimiraju kalcijum – silikat – 
hidratisane gelove (C-S-H gelove). Ovaj gel je glavna vezivna komponenta cementa i 
odgovorna je za njegovu mehaničku snagu, a takođe igra i veliku ulogu u S/S 
tretmanima (Spence i Shi, 2005). 

 Dutré et al. (1998) pokazali su da arsen sa kalcijumom gradi teško rastvorne 
komponente, i u zavisnosti od oksidacionog stanja arsena i pH vrednosti (pH>10) 
može doći do precipitiranja CaHAsO3 ili Ca3(AsO4)2, te da se ravnoteža lakse 
uspostavlja u slučaju Ca3(AsO4)2. Kako se arsen u zemljištu uglavnom nalazi u obliku 
As(V), pokazano je da tretman zemljišta sa cementom daje više nego dobre rezultate. 
Još jedan razlog dobre imobilizacije arsena sa cementom jeste bazne prirode i 
pufesrskog kapaciteta koji obezbeđuje kalcijum hidroksid iz C-S-H gela (Li et al., 
2001). Ovi literaturni podaci su u slaganju sa dobijenim rezultatima, jer procenat 
izluživanja za As u najmanje efikasnoj smeši, odnosno smeši sa 5 % cementa ne 
prelazi 3%. 

 U smeši sa 20% cementa kumulativne koncentracije izluženih metala (Cr, Zn, 
As, Cd i Pb) se mogu svrstati u I/II klasu prema aktuelnom nacionalnom Pravilniku 
(Sl. glasnik SRS 31/82). Koncentracije nikla i bakra ne zadovoljavaju ove kriterijume.  

 Na osnovu ICPDR (2002) direktive, koncentracije Ni i Cu za sve smeše se 
mogu svrstati u V klasu, a koncentracije Cd, Zn i Pb sve smeše svrstavaju ispod 
graničnih vrednosti za II klasu. Ovo se takođe može tvrditi i za Cr i As kada je u 
pitanju smeša sa 20% cementa, koja se i u ovom slučaju pokazala najefikasnijom u 
imobilizaciji metala. 

 Ukoliko kumulativne izlužene koncentracije metala  poredimo sa 
koncentracijama koje za otpad propisuje Evropska Unija (2003/33/EC), dolazimo do 
sledećeg zaključka: smeša sedimenta i 20% cementa sa aspekta koncentracije olova, 
cinka, arsena i kadmijuma se možu se smatrati inertnim otpadom, a u pogledu 
koncentracije ostalih metala (Cu, Cr i Ni) ova smeša se može smatrati neopasnim 
otpadom. Smeše sa 5 i 10% cementa se takođe mogu smatrati inertnim u pogledu 
koncentracija Zn, Cd i Pb, a neopasnim u pogledu koncentracija Cu, Cr i As, dok se 
obe smeše u pogledu koncentracija nikla smatraju opasnim otpadom.  

 Na osnovu poređenja ovih koncentracija sa maksimalno dozvoljenim 
koncentracijama metala pravilnika najefikasnija smeša je smeša sedimenta i 20% 
cementa, jer osim što je u najmanjem procentu izluženo metala i u najvećem broju su 
koncentracije metala ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija (2003/33/EC).  

 Srednje vrednosti difuzionih koeficijenata i indeksa izluživanja (LX) su 
prikazani u tabeli 20 i na slici 36. 
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Tabela 20. Srednji difuzioni koeficijenti De  (cm2s-1)  
metala iz S/S smeša sa cementom 

 De  cm2s-1 
C5 C10 C20 

D
I 

Cr 6,7E-10 2,5E-12 3,3E-12 
Ni 6,9E-11 7,1E-11 4,1E-12 
Cu 5,1E-10 6,0E-10 8,4E-13 
Zn 1,4E-10 6,2E-13 7,2E-13
As 1,5E-10 2,2E-11 3,8E-12 
Cd 1,1E-10 2,7E-11 4,5E-15 
Pb 1,4E-10 1,3E-14 1,6E-15 
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Slika 36. Srednji indeksi izluživanja ( LX )  u smešama sedimenta i cementa; 
 (─) LX kriterijum za efikasnost tretmana 

 
   

 Kao i u prethodnom slučaju, smeša sa 20% cementa se pokazala 
najefikasnijom po ovom kriterijumu, sa vrednostima koeficijenata difuzije  od 3,3E-
12 do 1,6E-15  cm2s-1. Prema kriterijumima koje su postavili Nathwani i Philips 
(1980), metali se u sve tri ispitivane smeše  mogu smatratu praktično imobilisanim.  

 Ukoliko koristimo LX (Environment Canada, 1991) kao kriterijum za 
korišćenje i odlaganje tretiranog otpada, tretman kontaminiranog sedimenta sa 
cementom smatra se efikasnim u slučaju svimh smeša, osim smeše sa 10% cementa, 
jer sa aspekta Ni (8,4) se može smatrati pogodnom za odlaganje na deponije. 
Vrednosti LX mogu ukazati i na tip fiksacije, na primer ukoliko su vrednosti 11.0 < 
LX < 12.5 metali su stabilizovani fizičkom interakcijom sa hidratacionim proizvodima 
cementa (Malviya i Chaudhary, 2006). Ovo je slučaj uglavnom u smešama sa većim 
udelom cementa pri fiksaciji hroma, cinka, kadmijuma  i olova. 

 Vrednosti nagiba iz zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena 
su prikazani na slici 37. Generalno se može zaključiti da je glavni mehanizam 
izluživanja u ovim smešama difuzija, jer se vrednosti nagiba kreću od 0,35 do 0,65 za 
sve metale. Ovaj mehanizam u smešama sa cementom je literaturno pokazan za sve 
ispitivane metale (Dermatas i Meng, 2003; Moon i Dermatas, 2006; Malviya i 
Chaundary, 2006; Prica, 2008). 
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 Za sve smeše sedimenta i cementa koncentracija metala je bila  ispod 
graničnih vrednosti regulisanih TCLP testom (SW-846, 1984; USEPA, 1996). 

 Standardni nemački test izluživanja DIN 38414-4 takođe je izveden na ovim 
smešama, a rezultati su prikazani u tabeli 21. Na osnovu LAGA kriterijuma koje 
propisuje nemačka Državna radna grupa za otpad (LAGA, 1986), može se zaključiti da 
sve smeše sa cementom zadovoljavaju propisane vrednosti. Što se tiče kriterijuma za 
deponovanje koje propisuje Evropska unija (2003/33/EC), vrednosti koncentracija za 
sve metale za smeše sa 5, 10 i 20% cementa svrstavaju ove smeše u inertan otpad. 
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Slika 37. Mehanizam izluživanja određen na osnovu vrednosti nagiba iz grafika 
zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena za smeše sedimenta i 

cementa 
 
 

Tabela 21. Izluživanje metala u DIN 3841-4 testu 

Parametar pH Cr 
(mg/kg)

Ni 
(mg/kg)

Cu 
(mg/kg)

Zn 
(mg/kg)

Cd 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg)

C5 9,4 0,007 0,12 0,30 <0,001 <0,001 <0,001 

C10 9,8 0,01 0,23 0,35 <0,001 <0,001 <0,001 

C20 11,2 0,01 0,16 0,28 <0,001 <0,001 <0,001 

Vrednosti 
LAGA Z2* 

 
7,0-
12,5 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
0,05 

 
1 

A*  0,5 0,4 2 4 0,04 0,5 

B* ≥6 10-70 10-40 50-100 50-200 1-5 10-50 

*Z2 gornja preporučljiva vrednost korišćenja; A maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja 
otpada kao inertnog L/S=10 (L/kg); B maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja otpada kao 
nehazardnog L/S=10(L/kg) (LAGA, 1996; 2003/33/EC) 
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 Ipak, može se zaključiti, a uzimajući u obzir i ostale prethodno pomenute 
rezultate,  da je smeša sa 20% cementa najefikasnija u imobilizaciji metala iz 
sedimenta. 
 
 
 5.3.3. Tretman kontaminiranog sedimenta sa letećim pepelom 
 
  Na slici 38 su prikazani kumulativni izluženi procenti metala (Cr, Ni, Cu, Cd, 
Zn, Pb i As) iz S/S smeša sa letećim pepelom. Za razliku od prethodna dva slučaja, 
smeša sa krečom i cementom, pored dejonizovane vode kao rastvora za izluživanje, 
korišćeni su i rastvor sirćetne kiseline pH 3,25 (AA) i rastvor huminske kiseline 20 
mg TOC l-1 (HA). Ovo je urađeno sa ciljem simulacije realnih uslova, u slučaju 
sirćetne kiseline oponašanje kiselih kiša, a u slučaju huminskih kiselina radi 
simulacije velikog organskog opterećenja do kojeg bi moglo doći usled akcidentnih 
situacija (na primer poplava) i generalno uslova koji se stvaraju u prirodi pri 
raspadanju organskog materijala (lišće, trava, i sl.)  
 
  Kumualtivni izluženi procenti metala nakon 90 dana u slučaju dejonizovane 
vode kao rastvora za izluživanje (DI) kretali su se u opsegu: 

• od 0,06 % do 0,19 % za hrom, 
• od 0,79 % do 1,2 % za nikal,  
• od 0,49 % do 0,76 % za bakar,  
• od 0,09 % do 0,30 % za cink, 
• od 1,4 % do 2,2 % za kadmijum,  
• od 0,05 % do 0,17 % za olovo, i 
• od 3,4 %  do 9,0 % za arsen. 

 
  Kumualtivni izluženi procenti metala nakon 90 dana u slučaju sirćetne kiseline 
kao rastvora za izluživanje (AA) kretali su se u opsegu: 

• od 0,10 % do 0,14 % za hrom, 
• od 6,7 % do 7,0 % za nikal, 
• od 0,42 % do 0,62 % za bakar, 
• od 1,6 % do 1,8 % za cink, 
• od 3,6 % do 4,7 % za kadmijum,  
• od 0,16 % do 0,20 % za olovo, i 
• od 3,0 % do 7,4 % za arsen. 

 
  Kumualtivni izluženi procenti metala nakon 90 dana u slučaju huminske 
kiseline kao rastvora za izluživanje (HA) kretali su se u opsegu: 

• od 0,07 % do 0,12 % za hrom,  
• od 3,1 % do 3,6 % za nikal, 
• od 0,85 % do 1,4 % za bakar,  
• od 0,19 % do 0,32 % za cink, 
• od 4,0 % do 4,9 % za kadmijum, 
• od 0,07 % do 0,08 % za olovo, i  
• od 5,3 % do 12 % za arsen. 
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Slika 38. Kumulativne izlužene frakcije 
metala (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb i As) iz 
S/S smeša sa letećim pepelom (%)sa 
dejonizovanom vodom, sirćetnom i 

huminskom kiselinom  kao rastvorima za 
izluživanje 
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 Sa porastom udela letećeg pepela u smeši, smanjuje se i procenat izluženih 
metala, bez obzira koji je rastvor za izluživanje u pitanju. Ipak, u slučaju Cr, Ni, Zn, 
Cd i Pb najmanji procenat izluženih metala bio je u slučaju dejonizovane vode kao 
rastvora za izluživanje. Najefikasnijom se može smatrati smeša sa 30% letećeg pepela 
sa najmanjim procentom izluženih metala. 

 Ako uporedimo izlužene frakcije metala u dejonizovanoj vodi i sirćetnoj 
kiselini, ne postoji značajna razlika u izluživanju, osim u slučaju nikla (0,79 % u DI, 
6,7% u AA), što može značiti samo da su smeše stabilizovane i otporne na rastvaranje 
u kiselim uslovima. Slična situacija se javlja i kada je u pitanju rastvor huminskih 
kiselina, gde nijedan metal nije pokazao znatno veće izluživanje nego u dejonizovanoj 
vodi. Ipak, pažnju bi trebalo obratiti na arsen, jer kao što se vidi sa slike, nakon 90 
dana izluživanja, As i dalje pokazuje eksponencijalni rast na krivoj u rastvoru 
huminskih kiselina, što za značenje može imati samo da se izluživanje iz S/S smeša 
može nastaviti. 

 Ako kumulativne izlužene koncentracije metala iz smeša poredimo sa 
aktuelnim nacionalnim Pravilnikom (Sl. glasnik SRS 31/82), sa aspekta Cr i Zn 
koncentracije spadaju u I/II klasu, a sa aspekta Cd, As i Pb u III/IV klasu. 
Koncentracije Ni i Cu ne zadovoljavaju ove kriterijume ni za jednu smešu. 

 Ako ove koncentracije poredimo sa ICPDR direktivom (2002), koncentracije 
Ni, Cu, As, Cd i Pb spadaju u V klasu za sve smeše, a koncentracije Zn i Cr spadaju u 
III klasu, osim smeše sa 30% letećeg pepela iz koje se izlužuju koncentracije Cr i Zn 
koje se mogu svrstati u II klasu po ovoj direktivi.  

 Ukoliko kumulativne izlužene koncentracije metala iz dejonizovane vode 
poredimo sa koncentracijama koje za otpad propisuje Evropska Unija (2003/33/EC), u 
pogledu Cu i Zn sve smeše se mogu smatrati inertnim otpadom, a sa aspekta ostalih 
metala neopasnim otpadom, osim u slučaju smeše sa 5 % letećeg pepela koja se može 
svrstati u opasan otpad sa aspekta koncentracije arsena. 

 Ukoliko ovo poređenje izvršimo i u rastvorima sirćetne i huminske kiseline, 
situacija je nešto drugačija. U rastvoru sirćetne kiseline, samo smeša sa 30 % letećeg 
pepela se smatra inertnim otpadom u pogledu koncentracija Cu, dok u pogledu 
koncentracija ostalih metala spada u neopasan otpad. Ostale smeše se takođe 
svrstavaju u neopasan otpad, osim u slučaju Ni čije koncentracije prelaze granične 
vrednosti. 

 U rastvoru huminske kiseline, smeša sa 30% letećeg pepela se smatra inertnim 
otpadom u slučaju Cu, Zn i As, a neopasnim u slučaju ostalih metala. Ovo se 
verovatno dešava zbog stvaranja koordinacionih jedinjenja ovih metala u prisustvu 
huminskih kiselina. Ostale smeše su neopasan otpad, sem kao i u prethodnom slučaju, 
u pogledu koncentracija nikla, pa takođe spadaju u opasan otpad. 
  Ipak, ukoliko posmatramo razliku u izluživanju metala prilikom 
promene udela letećeg pepela u smeši, nećemo primetiti značajnu razliku u smanjenju 
procenta izluživanja (npr. 0,46% za smešu sa 30% letećeg pepela i 0,79% za smešu sa 
5% letećeg pepela u slučaju Pb) sem u lsučaju arsena kada su ove razlike značajnije. 
Ovo ukazuje smao na to da je proces imobilizacije kontrolisan rastvorljivošću 
metalnih hidroksida pre nego površinskom adsorpcijom (Dermatas i Meng, 2003).  

Huminska kiselina može i poboljšati i pogoršati adsorpciju metalnih jona, u 
zavisnosti od stabilnosti kompleksa metalnog jona i humina kao funkcije pH 
vrednosti. Huminske kiseline formiraju negativno naelektrisane komplekse sa jonima 
teških metala kao rezultat fenolnih i karboksilatnih liganada (Hizal i Apak, 2006). U 
teoriji Cu2+ i Pb2+ joni reaguju sa huminskom kiselinom preko O i N atoma donora i 
formiraju stabilne komplekse, a poznato je da svi teški metali reaguju slično sa 
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huminskom kiselinom, odnosno da se vezuju za ista mesta u molekulu huminske 
kiseline, kao što su fenolne i karboksilatne grupe ((Hizal i Apak, 2006).  

Leteći pepeo se proučava kao potencijalni materijal za adsorpciju metala iz 
raznih vrsta otpadnih materijala, bilo putem S/S tertmana ili nekih drugih procesa (Jha 
et al., 2002; Vandecasteele et al, 2002; Dermatas i Meng, 2003; Yu et al, 2005; Singh 
i Pant, 2006; Moon i Dermatas, 2007; Suzuki i Ono, 2007).  

Utvrđeno je da na se na površini letećeg pepela nalaze funkcionalne grupe SiO2 i 
Al2O3. Površina SiO2

 ima jak afinitet vezivanja metalnih jona, centralni jon silikata 
Si4+ ima veliki afinitet prema elektronima, pa su zbog toga joni kiseonika slabo vezani 
u ovom jedinjenju, što čini silicijum pogonim za vezivanje jona metala (Mohan i 
Gandhimathi, 2009). Ipak, pokazano je da u baznoj sredini slicijum i aluminijum iz 
letećeg pepela imaju negativno naelektrisanje iznad pH 6,9. Ovo negativno 
naelektrisanje je aktivno na površini letećeg pepela i dozvoljava metalima (M2+) i 
metalnim hidroksidima (M(OH)2) da se kompleksiraju (Mohan i Gandhimathi, 2009).   

Yu et al. (2005) su ispitivali efekte izluživanje teških metala iz solidifikovanih 
smeša letećeg pepela i cementa, i pokazali da je način izluživanja tečkih metala iz 
letećeg pepela komplikovana stvar jer zavisi od mnogo drugih faktora, kao što su 
izvor uglja, uslovi njegovog sagorevanja i metod zahvatanja letećeg pepela.  
Sagorevanje uglja proizvodi leteći pepeo bogat kalcijumom što čini leteći pepeo još 
pogodnijim za adsorpciju metala jer kao takav ima cementne karakteristike (Dermatas 
i Meng, 2003). Dermatas i Meng (2003) su takođe pokazali da je leteći pepeo 
superiorni imobilizacioni agens za hrom (u poređenju sa krečom, cementom i 
kaolinom), i takođe, da se dodatkom letećeg pepela povećava pH opseg imobilizacije 
hroma i olova. 
  Srednje vrednosti difuzionih koeficijenata i indeksa izluživanja (LX) 
su prikazani u tabeli 22 i na slici 39. Srednje vrednosti koeficijenata difuzije za 
tretirani sediment su se kretale u opsegu: 

• od 1,6E-11cm2 s-1 do 1,3E-14 cm2 s-1 u rastvoru dejonizovane vode, 
• od 4,0E-09 cm2 s-1 do 6,4E-13 cm2 s-1  u rastvoru sirćetne kiseline, i 
• od 1,0E-10 cm2 s-1 do 1,0E-14 cm2 s-1  u rastvoru huminske kiseline. 
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Slika 39. Srednji indeksi izluživanja ( LX )  u smešama sedimenta i letećeg pepela; 

(─) LX kriterijum za efikasnost tretman 
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Tabela 22. Srednji difuzioni koeficijenti De  (cm2s-1)u S/S 
smešama sa letećim pepelom 

 De  cm2s-1 
F5 F10 F20 F30 

D
I 

Cr 1,4E-12 1,9E-12 2,1E-12 1,3E-14 
Ni 5,0E-11 5,5E-11 6,3E-11 6,3E-12 
Cu 2,3E-11 2,6E-11 4,5E-11 6,6E-13 
Zn 5,1E-12 6,1E-12 6,5E-12 7,4E-12 
As 2,8E-11 2,8E-11 6,7E-11 7,0E-11 
Cd 1,6E-11 2,1E-11 2,4E-11 3,3E-11 
Pb 1,1E-12 1,4E-12 6,1E-13 8,6E-13 

A
A

  
pH

 3
.2

5 

Cr 3,6E-13 5,9E-13 6,3E-13 6,4E-13 
Ni 4,0E-09 4,5E-09 4,9E-09 4,8E-10 
Cu 1,2E-11 2,2E-11 3,4E-11 4,3E-11 
Zn 1,0E-09 7,5E-10 8,4E-10 9,1E-10 
As 5,0E-10 5,7E-10 5,9E-10 1,1E-12 
Cd 3,9E-10 4,5E-10 5,4E-10 6,1E-10 
Pb 1,4E-11 1,5E-11 2,0E-11 2,6E-11 

H
A

  
20

 m
g 

TO
C

 l-1
 Cr 3,1E-14 7,3E-14 5,4E-14 5,8E-14 

Ni 1,0E-10 1,1E-10 1,3E-10 1,4E-10 
Cu 2,3E-11 4,3E-11 5,0E-11 5,9E-11 
Zn 3,8E-12 7,8E-12 5,8E-12 5,9E-11 
As 7,7E-10 7,2E-10 7,7E-10 1,0E-14 
Cd 1,9E-10 2,2E-10 2,5E-10 2,8E-10 
Pb 6,6E-13 7,0E-13 7,7E-13 8,3E-13 

 
 

 S obzirom na rezultate može se primetiti da ne postoji neka značajna razlika 
između ova tri rastvora za izluživanje u pogledu srednjih koeficijenata difuzije. 
Odnosno, prema Nathwani i Philips (1980), metali se mogu smatrati praktično 
imobilisanim sa koeficijentima difuzije većim od E-10 cm2 s-1, osim u slučaju Ni u 
rastvorima sirćetne kiseline u smešama sa 5, 10 i 20% letećeg pepela koji se može 
smatrati umereno mobilnim sa koeficijentom difuzije (4,0E-09, 4,5E-09 i 4,9E-09 cm2 
s-1 respektivno). 
 Ukoliko koristimo LX (Environment Canada, 1991) kao kriterijum za 
korišćenje i odlaganje tretiranog otpada, smeše sa letećim pepelom, kao što se vidi sa 
slike, se sve mogu smatrati pogodnim za dalju upotrebu, bez obzira na korišćeni 
rastvor za izluživanje, jer se srednji indeksi izluživanja kreću u opsegu od 9 do14,8. 
 Mehanizam koji kontroliše izluživanje metala iz S/S smeša određuje se 
modelom difuzione teorije koji su razvili Groot i van der Sloot (1992). Vrednosti 
nagiba iz zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena su prikazani na 
slici 40. 
 U svim ostalim slučajevima dominantan mehanizam je difuzija, osim u slučaju 
smeše sa 5 % letećeg pepela, kada u slučaju Cr, Ni i Cu dolazi do spiranja sa površine. 
 Drugi autori takođe, dolaze zaključka da je kinetika adsorpcije metala u 
smešama sa letećim pepelom proces kontrolisan difuzijom (Lin i Chang, 2001; Moon 
i Dermatas, 2006). 
  TCLP test (SW-846, 1984; USEPA, 1996) se koristi za procenu da li je 
solidifikacioni/stabilizacioni proces efikasan za tretiranje otpada u smislu smanjenja 
mobilnosti i toksičnosti kontaminanata. Za sve smeše sedimenta i letećeg pepela 
koncentracija metala je ispod graničnih vrednosti. 
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Slika 40. Mehanizam izluživanja određen na osnovu vrednosti nagiba iz grafika 
zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena za smeše sedimenta i 

letećeg pepela 
 
  

 Standardni nemački test izluživanja DIN 38414-4 takođe je izveden na ovim 
smešama, a rezultati su prikazani u tabeli 23. 
 
 

Tabela 23. Izluživanje metala u DIN 3841-4 testu 

Parametar pH Cr 
(mg/kg)

Ni 
(mg/kg)

Cu 
(mg/kg)

Zn 
(mg/kg)

Cd 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg)

F5 8,3 0,03 1,57 0,81 0,65 0,05 0,02 

F10 8,9 0,05 1,25 1,06 0,39 0,05 0,03 

F20 9,10 0,03 1,06 1,07 0,47 0,05 0,02 

F30 10,20 0,36 0,67 1,01 0,42 0,03 0,01 

Vrednosti 
LAGA Z2* 

 
7,0-
12,5 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
0,05 

 
1 

A*  0,5 0,4 2 4 0,04 0,5 

B* ≥6 10-70 10-40 50-100 50-200 1-5 10-50 

*Z2 gornja preporučljiva vrednost korišćenja; A maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja 
otpada kao inertnog L/S=10 (L/kg); B maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja otpada kao 
nehazardnog L/S=10(L/kg) (LAGA, 1996; 2003/33/EC) 
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 Na osnovu rezultata DIN 3841 – 4 testa se može zaključiti da je smeša sa 30 % 
letećeg pepela najefikasnija, jer izlužene koncentracije nijednog metala ne prelaze 
granične vrednosti za inertan otpad. Osatle smeše se mogu smatrati neopasnim 
otpadom jer koncentracije Ni i Cd prelaze granične vrednosti za inertan otpad. Na 
osnovu LAGA kriterijuma koje propisuje nemačka Državna radna grupa za otpad 
(LAGA, 1986), može se zaključiti da sve smeše sa letećim pepelom zadovoljavaju 
propisane vrednosti, osim smeše sa 5, 10 i 20% letećeg pepela u slučaju nikla. Sa 
aspekta pravilnika EU (2003/33/EC), samo smeša sa 30 % letećeg pepela je u pogledu 
koncentracija svih metala inertan otpad, dok su ostale smeše klasifikovane kao 
neopasan otpad zbog koncentracija Ni i Cd. 
  Smeša sa 30% letećeg pepela se pokazala kao najefikasnija u ovom tretmanu, 
sa najvećim potencijalom fiksacije metala. 
 
 
 5.3.4. Tretman kontaminiranog sedimenta sa kaolinitom 
 
 Kumulativni procenti izluženih metala nakon 90 dana u dejonizovanoj vodi 
kretali su se u opsegu (slika 41): 

• od 0,10 % do 0,20 % za hrom, 
• od 0,75 % do 1,20 % za nikal, 
• od 0,40 % do 0,61 % za bakar, 
• od 0,27 % do 0,34 % za cink, 
• od 0,18 % do 1,0 % za kadmijum, 
• od 0,14 % do 1,24 % za olovo, i 
• od 1,5 % do 2,3 % za arsen. 

 Kumulativni procenti izluženih metala nakon 90 dana u sirćetnoj kiselini 
kretali su se u opsegu (slika 41): 

• od 0,17 % do 0,20 % za hrom,  
• od 8,9 % do 11 % za nikal,  
• od 0,42 % do 0,57 % za bakar, 
• od 2,7 % do 3,6 % za cink,  
• od 3,8 % do 4,5 % za kadmijum,  
• od 0,16 % do 0,30 % za olovo, i 
• od 2,3 % do 5,6 % za arsen. 

 Kumulativni procenti izluženih metala nakon 90 dana u huminskoj kiselini 
kretali su se u opsegu (slika 41): 

• od 0,11 %  do 0,18 % za hrom,  
• od 2,6 % do 3,6 % za nikal,  
• od 0,86 % do 1,0 % za bakar, 
• od 0,19 % do 0,28 % za cink,  
• od 0,11 % do 2,1 %  za kadmijum, 
• od 0,04 % do 0,09 %  za olovo, i 
• od 2,4 %  do 3,7 % za arsen. 

  
 Ukoliko kao kriterijum efikasnosti tretmana posmatramo procenat izluženih 
metala onda je treman sa kaolinitom vrlo efikasan za sve metale, jer procenat 
izluživanja sem u slučaju nikla u sirćetnoj kiselini nije prelazio 6%. 
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Slika 41. Kumulativne izlužene frakcije 
metala (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb i As) iz 

S/S smeša sa kaolinitom (%) sa 
dejonizovanom vodom, sirćetnom i 

huminskom kiselinom  kao rastvorima 
za izluživanje 

 
 
 Najefikasnijom se pokazala smeša sa 30% kaolinita, sa manje od 2% izluženih 
metala u dejonizovanoj vodi kao rastvoru za izluživanje.  Ako uporedimo razlike u 
izluživanju metala u ova tri rastvora dolazimo do sledećeg: 
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• u slučaju hroma nema uočljivih razlika, procenat izluživanja nije prelazio 
0,20%, 

• u slučaju nikla najmanje izluživanje je u dejonizovanoj vodi ( 0,75% za 
smešu sa 30% kaolinita), a najveće u sirćetnoj kiselini (11% za smešu sa 
5% kaolinita), 

• u slučaju bakra, kao i u slučaju hroma, nema bitnijih razlika, procenat 
izluživanja nije prelazio 1%,  

• u slučaju cinka u dejonizovanoj vodi i huminskoj kiselini procenat 
izluživanja je sličan, do 0,34%, a u sirćetnoj kiselini je povećan, do 3,6%, 

• u slučaju kadmijuma, najmanje izluživanje je u huminskoj kiselini  
(0,11% za smešu sa 30% kaolinita), ali i izluživanje u dejonizovanoj vodi 
pokazuje dobre rezultate (0,18% za smešu sa 30% kaolinita), 

• u slučaju olova u sva tri rastvora izluživanje je vrlo malo (do 0,16% za 
smešu sa 30% kaolinita), ali je najmanje u rastvoru huminskih kiselina 
(0,04%),  

• u slučaju asrena izluživanje je vrlo slično su sva tri rastvora, do 5,5% u 
rastvoru sa sirćetnom kiselinom. 

 
   Na osnovu ovoga, možemo uvideti da se najmanji procenat izluživanja javlja 
uglavnom kada je u pitanju dejonizovana voda kao rastvor za izluživanje, osim u 
slučaju kadmijuma kada su najbolji rezultati u huminskoj kiselini kao rastvoru za 
izluživanje. Ovo je u skladu sa literturnim podacima, Hizel i Apak (2006) su pokazali 
da huminska kiselina reaguje ne samo sa silanol i aluminol grupama na površini 
kaolinita, već i da stupa u reakciju sa organskim komponentama u kaolinu pomoću H 
– veza i van der Waalsovih sila. Takođe, pokazali su da je adsorpcija Cd na kaolinit 
znatno povećana u prisustvu huminksih kiselina jer dolazi do stvaranja kompleksa 
Cd(II) – humin, pa se mineral gline u prisustvu huminske kiseline pre ponaša kao 
helatni agens za jone metala nego kao neorganski jonoizmenjivač. 

Koncentracije izluženih metala u poređenju sa aktuelnim nacionalnim 
Pravilnikom (Sl. glasnik SRS 31/82) se mogu u slučaju smeše sa 30 % kaolinita 
svrstati u I/II klasu sa aspekta koncnetracija Cr, Zn, As i Cd, a u III/IV sa aspekta Cu. 
Koncentracije Ni i Pb prelaze granične koncentracije za sve smeše. Izlužene 
koncentracije metala iz ostalih S/S smeša spadaju u III/IV klasu sa aspekta Cr, Zn, As 
i Cd. Koncentracije Cu o ostalim smešama prelaze granične vrednosti regulisane ovim 
Pravilnikom.  

Smeša sa 30% kaolinita se pokazala najefikasnijom u poređenju sa ICPDR 
direktivom (2002), koncentracije izluženih As i Pb iz ove smeše spadaju u V klasu 
ove direktive, a koncentracije Ni, Cu i Cd u IV, a Cr i Zn u III; za razliku od ostalih 
smeša sa kaolinitom koje na osnovu koncentracija izluženih metala spadaju većim 
delom u V ili IV klasu. 

Ukoliko kumulativne izlužene koncentracije metala poredimo sa 
koncentracijama koje za otpad propisuje Evropska Unija (2003/33/EC), dolazimo do 
sledećeg zaključka: u rastvorima dejonizovane vode, smeša sa 30% kaolinita se može 
smatrati inertnim otpadom sa aspekta Cu, Zn, As i Cd, a neopasnim u slučaju ostalih 
metala. Ostale smeše su neopasan otpad u pogledu Cr, Ni, Cu, Cd i Pb, osim smeše se 
5 % kaolinita koja se smatra opasnim otpadom u pogledu koncentracije olova. 
Takođe, osim smeše sa 5 % kaolinita ostale smeše se mogu smatrati inertnim otpadom 
sa aspekta koncentracija Zn i As.  Ako se u poređenje uzmu i koncentracije metala u 
rastvorima sirćetne kiseline i huminske kiseline, dolazi se do sledećeg zaključka: u 
rastvoru sirćetne kiseline i dalje je najefikasnija smeša sa 30 % kaolinita, ali 
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predstavlja inertan otpad samo u slučaju bakra, a u slučaju nikla svrstava se čak u 
opasan otpad, dok je sa aspekta koncentracija ostalih metala neopasan otpad. Ostale 
smeše predstavljaju opasan otpad sa aspekta koncentarcija Ni, Cd i Zn, a u slučaju 
ostalih koncentracija predstavljaju neopasan otpad, osim smeše sa 10 i 20% kaolinita 
koja sa aspekta bakra predstavlja inertnu smešu.  U rastvoru huminske kiseline smeše 
sa 20 i 30% kaolinita predstavljaju inertan otpad sa aspekta koncentracija Cu, Zn, As i 
Cd. U slučaju Ni sve smeše predstavljaju opasan otpad osim smeše sa 30 % kaolinita 
koja je neopasan otpad. Za sve ostale metale smeše se mogu smatrati neopasnim, osim 
smeše sa 5 % kaolinita, jer u slučaju olova predstavlja opasan otpad. Na osnovu ovih 
rezultata se može zaključiti da poređenje sa jednim pravilnikom ne može biti 
dovoljno, kao i da rezultati dobijeni u dejonizovanoj vodi ne mogu oslikavati prave 
uslove koji bi se mogli javiti na deponiji, gde jedna smeša koja se može smatrati 
inertnim otpadom lako može postati opasan otpad u zavisnosti od datih uslova. 
 Kaolinit predstavlja dosta nereaktivnu glinu, sa kapacitetom katjonske izmene 
4 – 5 meq/100g. U ovom eksperimentu je korišćen da bi se ispitali njegovi efekti na 
imobilizaciju metala kao i uticaj promene udela kaolinita u S/S smeši na imobilizaciju 
metala. 

Adsorpcija metala utiče na strukturu kaolinita, zamena H+ jona i adsorpcija 
katjona metala može da izazove naticanje, unutrašnji stres u molekulu, flokulaciju i 
smanjenje snage smicanja, povećanje hidrauličke provodljivosti i stišljivosti, a može 
takođe i dovesti do promene van der Waalsovih sila unutar strukture kaolinita 
(Miranda – Trevino i Coles, 2003). 
 Moon i Dermatas (2006) su pokazali slabiju sposobnost kaolinita za 
imobilizaciju Pb u poređenju sa ostalim agensima. MacKinnon (1994) je ispitao i 
dokazao dobru adsorpciju teških metala na kaolinitu i zaključio da se može uspešno 
koristiti u tretmanu zagađenja. Ipak, mnogi autori su pokazali još efikasnije dejstvo 
kaolinita kada je modifikovan i nalazi se u obliku poli (okso-cirkonijum) derivata i 
tetrabutilamonijum derivata i kiselo aktiviranih formi (Gupta i Bhattacharyya, 2006). 

 Srednje vrednosti koeficijenata difuzije ( De ) i LX  vrednosti (definisane 
jednačinama 1 i 2) izračunate su i prikazane u tabeli 23 i na slici 42.  
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Slika 42. Srednji indeksi izluživanja ( LX )  u smešama sedimenta i kaolinita; (─) LX 

kriterijum za efikasnost tretmana 
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Tabela 23. Srednji difuzioni koeficijenti De  (cm2s-1) metala  
u S/S smešama sa kaolinitom 

 De  cm2s-1 
K5 K10 K20 K30 

D
I 

Cr 1,7E-12 1,9E-12 5,6E-12 7,3E-13 
Ni 5,4E-10 6,4E-10 6,1E-11 7,9E-11 
Cu 2,2E-11 2,5E-11 3,3E-12 4,2E-14 
Zn 4,3E-12 7,9E-12 8,5E-12 2,1E-13 
As 1,3E-11 5,5E-12 6,7E-12 7,0E-12 
Cd 4,6E-12 5,1E-12 1,2E-13 4,5E-14 
Pb 1,5E-11 2,0E-12 4,5E-12 6,1E-13 

A
A

  
pH

 3
.2

5 

Cr 1,0E-10 1,0E-10 1,1E-10 1,1E-10 
Ni 1,1E-07 1,3E-08 1,8E-08 2,0E-10 
Cu 8,1E-07 1,8E-08 1,1E-10 1,5E-10 
Zn 3,0E-09 3,8E-09 4,6E-09 2,6E-10 
As 5,1E-09 2,3E-10 2,7E-10 1,4E-11 
Cd 1,0E-08 8,2E-09 8,8E-09 7,2E-10 
Pb 6,2E-08 6,7E-08 7,4E-08 1,5E-11 

H
A

  
20

 m
g 

TO
C

 l-1
 Cr 2,7E-12 2,8E-12 9,7E-13 2,4E-14 

Ni 1,0E-10 1,5E-11 2,0E-11 2,4E-11 
Cu 2,9E-11 3,4E-11 3,9E-11 3,7E-11 
Zn 1,2E-11 1,4E-11 6,5E-12 7,0E-12 
As 5,1E-11 5,7E-11 5,6E-11 6,3E-11 
Cd 1,4E-10 1,3E-10 1,4E-10 1,7E-10 
Pb 1,7E-12 8,6E-13 8,6E-13 9,0E-13 

 
 
Srednje vrednosti koeficijenata difuzije ( De ) su se kretale u opsegu: 

• od 5,4E-10 cm2 s-1 do 4,5E-14 cm2 s-1 u rastvorima dejonizovane vode,  
• od 1,1E-07 cm2 s-1do 1,5E-11 cm2 s-1 u rastvorima sirćetne kiseline, i 
• od 1,0E-10 cm2 s-1 do 2,4E-14 cm2 s-1 u rastvorima huminskih kiselina. 

 Iz tabele se može zaključiti da kako raste udeo kaolinita tako se i smanjuje 
koeficijent difuzije, što je u skladu sa literaturnim podacima (Dermatas et al., 2004). 
Prema Nathwani i Philips (1980), metali se mogu smatrati praktično imobilisanim sa 
koeficijentima difuzije većim od E-10 cm2 s-1, u rastvorima dejonizovane vode i 
huminske kiseline.  U rastvorima sirćetne kiseline u smešama sa 5, 10 i 20%  kaolinita 
metali se mogu smatrati umereno mobilnim sa koeficijentom difuzije u opsegu od 
1,1E-07 cm2 s-1 do 2,7E-10 cm2 s-1. 
Ipak, se može zaključiti da je došlo do značajnog smanjenja mobilnosti metala sa 
povećanjem udela kaolinita, bez ozbzira o kom rastvoru za izluživanje se radi. 

 Ako efikasnost tretmana posmatramo sa aspekta LX vrednosti, tretman se 
može potpuno uspešnim u slučaju smeše sa 30% kaolinita jer su srednje LX vrednosti 
za ovu smešu veće od 9 u pogledu svih metala i u sva tri rastvora za izluživanje. Stoga 
jedino ova smeša može imati kontrolisanu upotrebu. Ostale smeše, sa 5, 10 i 20 % 
kaolinita takođe mogu imati kontrolisanu upotrebu osim sa aspekta LX vrednosti za 
Ni u rastvoru sirćetne kiseline (8,2; 8,4 i 8,8 respektivno). Kako najlošija vrednost 
određuje kriterijum za korišćenje otpada, ove smeše se mogu bezbedno odlagati na 
deponije. 
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 Prema modelu difuzione teorije koju su razvili Groot i van der Sloot (1992) 
određen je nehanizam izluživanja iz tretiranih smeša. Vrednosti nagiba iz zavisnosti 
kumulativne izlužene frakcije i vremena prikazani su na slici 43. Ukoliko poredimo 
vrednosti nagiba iz grafika zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala (mg m-2) i 
vremena vidimo da je mehanizam koji preovlađuje difuzija. Ovo je u skladu sa 
literautrnim podacima o ovoj vrsti smeša (Dermatas et al., 2004; Moon i Dermatas, 
2006). Ipak u smeši sa 5% kaolinita je mehanizam izluživanja spiranje sa površine, 
kao i u slučaju Ni u smeši sa 10% kaolinita.  
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Slika 43. Mehanizam izluživanja određen na osnovu vrednosti nagiba iz grafika 

zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena za smeše sedimenta i 
kaolinita 

 
 
  Sve smeše sedimenta i kaolinita zadovoljavaju kriterijume regulisane TCLP 
testom u pogledu koncentracije metala (SW-846, 1984; USEPA, 1996). 

 Na osnovu testa izluživanja DIN 38414-4 koji je izveden na ovim smešama, 
može se zaključiti da se na osnovu LAGA kriterijuma koje propisuje nemačka 
Državna radna grupa za otpad (LAGA, 1986) sve smeše mogu smatrati neadekvatnim 
sa aspekta koncentarcija Ni i Cd (tabela 24).  

 Ostale koncentracije metala zadovoljavaju propisane vrednosti. Na osnovu 
vrednsoti koje za otpad propisuje Evropska Unija (2003/33/EC), može se doći do 
istog zaključka. 
 Na osnovu svih rezultata, može se zaključiti da je smeša sa 30% kaolinita 
najefikasnija u imobilizaciji metala. Ipak, ni ova smeša ne zadovoljava sve ispitivane 
kriterijume, pa tako iako se pokazala kao neopasan i inertan otpad, ukoliko bi se 
uskladištila na deponiji, može ugroziti ocedne vode sa deponije pa tako i kasnije, 
kvalitet podzemnih voda. 
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Tabela 24. Izluživanje metala u DIN 3841-4 testu 

Parametar pH Cr 
(mg/kg)

Ni 
(mg/kg)

Cu 
(mg/kg)

Zn 
(mg/kg)

Cd 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg)

K5 7,9 0,09 2,37 1,28 1,62 0,11 0,03 

K10 8,12 0,12 2,09 1,03 1,58 0,12 0,03 

K20 8,15 0,06 2,21 0,94 1,23 0,07 0,02 

K30 8,20 0,08 1,34 0,76 0,98 0,06 0,02 

Vrednosti 
LAGA Z2* 

 
7,0-
12,5 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
0,05 

 
1 

A*  0,5 0,4 2 4 0,04 0,5 

B* ≥6 10-70 10-40 50-100 50-200 1-5 10-50 

*Z2 gornja preporučljiva vrednost korišćenja; A maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja 
otpada kao inertnog L/S=10 (L/kg); B maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja otpada kao 
nehazardnog L/S=10(L/kg) (LAGA, 1996; 2003/33/EC) 

 
 
 5.3.5. Tretman kontaminiranog sedimenta sa montmorilonitom 
 
 Kumulativna izlužena frakcija metala nakon 90 dana u slučaju dejonizovane 
vode kao rastvora za izluživanje kretala se u opsegu (slika 44): 

• od 0,05 % do 0,07 % za hrom, 
• od 0,90 % do 1,2 % za nikal,  
• od 0,46 % do 0,58 % za bakar, 
• od 0,11 % do 0,15 % za cink, 
• od 0,13 % do 0,93 % za kadmijum,  
• od 0,07 % do 0,13 % za olovo, i  
• od 1,5 % do 2,0 % za arsen. 

 Kumulativna izlužena frakcija metala nakon 90 dana u slučaju sirćetne 
kiseline kao rastvora za izluživanje kretala se u opsegu: 

• od 0,11 % do 0,15 % za hrom,  
• od 7,6 % do 8,3 % za nikal,  
• od 0,43 % do 0,50 %  za bakar,  
• od 2,0 % do 2,3 % za cink, 
• od 2,2 % do 3,6 % za kadmijum,  
• od 0,11 % do 0,18 % za olovo, i 
• od 2,1 % do 3,9 % za arsen. 
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Slika 44. Kumulativne izlužene frakcije 
metala (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb i As) iz 
S/S smeša sa montmorilonitom (%) sa 

dejonizovanom vodom, sirćetnom i 
huminskom kiselinom  kao rastvorima za 

izluživanje 

 
 

 Kumulativna izlužena frakcija metala nakon 90 dana u slučaju huminske 
kiseline kao rastvora za izluživanje kretala se u opsegu: 

• od 0,07 % do 0,09 % za hrom,  
• od 2,1 % do 3,5 % za nikal, 
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• od 0,74 % do 0,97 % za bakar,  
• od 0,14 % do 0,25 % za cink, 
• od 4,1 %  do 4,6 % za kadmijum, 
• od 0,03 %  do 0,06 % za olovo, i 
• od 2,3 % do 3,0 % za arsen. 

 
 Ukoliko kao kriterijum efikasnosti tretmana koristimo procenat izluženih 
metala, onda se tretman sa montmorilonitom može smatrati vrlo uspešnim, jer 
kumulativna izlužena frakcija metala u dejonizovanoj vodi ne prelazi 2 %. U sirćetnoj 
kiselini kao rastvoru za izluživanje se najviše izlužuje nikal, kao i u prethodnom 
slučaju, sa 8 % izlužene frakcije. U huminskoj kiselini je takođe nikal najviše izlužen, 
sa procentom izluživanja do 3,5. Ukoliko ove vrednosti poredimo sa izluženim 
frakcijama iz S/S smeša sa kaolinitom, dolazimo do zaključka da su metali bolje 
imobilisani u smešama sa montmorilonitom, što je u skladu sa literatrunim podacima 
(Liu i Gonzales, 1999; Dermatas et al., 2004; Moon i Dermatas, 2006). Takođe, kao i 
u prethodnim slučajevima, i ovde se može zaključiti da je smeša sa njavećim 
procentom imobilizacionog agensa (30 % montmorilonita) najefikasnija u 
imobilizaciji metala. 

 U smeši sa 30% montmorilonita kumulativne koncentracije izluženih Cu, Zn, 
As i Cd se mogu svrstati u I/II klasu prema aktuelnom nacionalnom Pravilniku (Sl. 
glasnik SRS 31/82), a koncentracije Cr i Pb u III/IV. Koncentracije nikla ne 
zadovoljavaju ove kriterijume. Koncentracije Cd  iz ostale tri S/S smeše takođe 
zadovoljavaju klasu I/II, a koncentracije Cr, Zn i As III/IV klasu. Koncentracije nikla 
i bakra ni za jednu od ove tri smeše ne zadovoljavaju ove kriterijume. 

 Na osnovu ICPDR direktive (2002), koncentracije As, Cd i Pb za sve smeše 
spadaju u V klasu, što se takođe može tvrditi i za Ni i Cu za smeše sa 5, 10 i 20 % 
montmorilonita. Za ove tri smeše, kumulativne izlužene koncentracije Cr i Zn spadaju 
u III klasu. Izluženi Ni i Cu iz smeše sa 30 % montmorilonita spadaju u IV klasu, Zn 
u III klasu, a Cr u II, te je tako ova smeša najefikasnija u imobilizaciji metala u 
poređenju sa ovim kriterijumom. 
  Ukoliko kumulativne izlužene koncentracije metala  poredimo sa 
koncentracijama koje za otpad propisuje Evropska Unija (2003/33/EC), u rastvoru 
dejonizovane vode, smeša sa 30 % montmorilonita se može smatrati inertnim 
otpadom u slučaju koncentracija Cr, Cu, Zn i As, a neopasnim u sa aspekta ostalih 
metala. Ostale smeše se mogu smatrati inertnim otpadom sa aspekta Zn i As (osim u 
slučaju smeše sa 5 % montmorilonita koja spada u neopasan otpad), a u slučaju ostalih 
metala smeše se mogu takođe smatrati neopasnim otpadom. U rastvoru sirćetne 
kiseline, inertnim otpadom se može smatrati samo smeša sa 30 % montmorilonita sa 
aspekta koncentarcije Cu. Ova smeša se u slučaju koncentracija ostalih metala može 
smatrati neopasnim otpadom. Kao i u prethodnim slučajevima, ostale smeše su 
klasifikovane kao opasan otpad sa aspekta Ni, ali i Cd. U slučaju ostalih metala, se 
kao i smeša sa 30% montmorilonita mogu smatrati neopasnim otpadom. U rastvoru 
huminske kiseline, sve smeše spadaju u inertni otpad u slučaju cinka, a smeša sa 30 % 
montmorilonita i sa aspekta Cr i As. Sa aspekta koncentracija ostalih metala, sve 
smeše spadaju u neopasan otpad, jedino koncentracije Ni za smeša sa 5 i 10 % 
montmorilonita svrstavaju ove dve smeše u opasan otpad. 
  Montmorilonit predstavlja vrlo rekativnu glinu, sa kapacitetom katjonske 
izmene i do 100 meq/100g. S obzirom na to, i  na podatke nađene u literaturi (Liu i 
Gonzales, 1999; Dermatas et al., 2004; Moon i Dermatas, 2006), montmorilonit lakše 
vezuje metale od kaolinita, zahvaljujući supstituciji katjona, pre svega Si4+ i Al3+, sa 
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katjonima koji imaju nižu valencu, kao na primer Al3+ umesto Si4+ i Mg2+ umesto 
Al3+. Supstitucije se uglavnom odvijaju u oktaedarskim rešetkama, odvojene od 
prostora između omotača, gde katjoni balansiraju višak negativnog naelektrisanja, te 
je zbog toga interakcija između tih katjona i dve tetraedarske strukture prilično slaba, 
što dovodi do širenja ovog omotača (Abollino et al., 2008). 
  Liu i Gonzales (1999) su pokazali da adsorpcija dvovalentnih metalnih katjona 
ostaje nepromenjena u prisustvu huminske kiseline, zaključivši da se dvovalentni joni 
metala vrlo verovatno ponašaju kao mostovi između adsorpcionih mesta na 
molekulima montmorilonita i huminske kiseline. Ovo se može primeniti i u našem 
slučaju, jer je procenat izluživanja metala u dejonizovanoj vodi i huminskoj kiselini 
vrlo sličan, skoro bez uočljivih razlika. 
  Dermatas et al. (2004) su pokazali znatno smanjenje izluživanja arsena iz 
kontaminiranog zemljišta sa dejonizovanom vodom kao rastvorom za izluživanje pri 
dodatku 30 % montmorilonita (3,7 %) što je potpuno u skladu sa našim rezultatima.  

 Srednje vrednosti koeficijenata difuzije ( De ) i LX  vrednosti (definisane 
jednačinama 1 i 2) izračunate su i prikazane u tabeli 25 i na slici 45. Srednje vrednosti 
koeficijenata difuzije ( De ) su se kretale u opsegu: 

• od 1,1E-10 cm2s-1 do 3,4E-14 cm2s-1 u rastvoru dejonizovane vode,  
• od  1,6E-09 cm2s-1 do 8,9E-12 cm2s-1 u rastvoru sirćetne kiseline, i 
• od 1,2E-10 cm2s-1 do 6,9E-14 cm2s-1 u rastvoru huminske kiseline. 

  
 

Tabela 25. Srednji difuzioni koeficijenti De  (cm2s-1)metala  
u S/S smešama sa montmorilonitom 

 De  cm2s-1 
M5 M10 M20 M30 

D
I 

Cr 4,7E-12 7,8E-13 8,6E-13 9,4E-13 
Ni 4,3E-10 3,7E-11 4,7E-11 3,6E-12 
Cu 1,1E-10 1,6E-11 1,7E-11 1,9E-12 
Zn 1,4E-11 2,6E-12 3,7E-12 3,6E-13 
As 6,9E-11 5,7E-12 8,4E-12 8,7E-12 
Cd 9,9E-11 1,0E-12 1,2E-12 1,3E-12 
Pb 4,2E-12 8,8E-13 8,8E-13 3,4E-14 

A
A

  
pH

 3
.2

5 

Cr 6,0E-12 8,3E-12 8,3E-12 8,9E-12 
Ni 8,0E-09 8,4E-09 9,0E-09 9,1E-09 
Cu 2,3E-11 2,2E-11 2,6E-11 3,2E-11 
Zn 1,6E-09 2,5E-09 2,5E-09 9,0E-10 
As 1,3E-10 2,4E-10 2,8E-10 5,2E-10 
Cd 7,4E-10 7,3E-10 7,3E-10 7,8E-10 
Pb 1,9E-11 2,1E-11 2,5E-11 8,1E-12 

H
A

  
20

 m
g 

TO
C

 l-1
 Cr 3,9E-14 6,1E-14 6,8E-14 6,9E-14 

Ni 9,4E-11 9,4E-11 9,6E-11 9,8E-11 
Cu 1,1E-11 1,9E-11 1,9E-11 2,1E-11 
Zn 1,5E-12 5,1E-12 5,6E-12 6,0E-12 
As 1,2E-11 2,1E-11 2,6E-11 4,8E-11 
Cd 1,2E-10 1,3E-10 1,4E-10 1,6E-11 
Pb 2,2E-13 5,4E-13 6,2E-13 6,3E-13 
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Slika 45. Srednji indeksi izluživanja ( LX ) u smešama sedimenta i montmorilonita; 

(─) LX kriterijum za efikasnost tretmana 
 

  Koeficijenti difuzije su najniži kada je korišćena dejonizovana voda kao 
rastvor za izluživanje, a najefikasnija smeša bila je smeša sa 30% montmorilonita sa 
koeficijentima difuzije od 1,3E-12 cm2s-1 do 3,4E-14 cm2s-1, što ukazuje da su metali 
unutar smeše praktičmo imobilisani (Nathwani i Philips, 1980). Ove vrednosti su u 
skladu sa literaturnim podacima (Dermatas et al., 2004). 

 Ukoliko koristimo LX (Environment Canada, 1991) kao kriterijum za 
korišćenje i odlaganje tretiranog otpada, smeša sa 30 % montmorilonita, kao što se 
vidi sa slike, se može smatrati pogodnom za dalju upotrebu, bez obzira na korišćeni 
rastvor za izluživanje, jer se srednji indeksi izluživanja kreću u opsegu od 9,1 do 13,6 
(slika 43). Ostale smeše su takođe pogodne za dalju upotrebu sem u slučaju vrednosti 
za Ni kada je u pitanju sirćetna kiselina kao rastvor za izluživanje, u čijem slučaju se 
ove smeše mogu bezbedno odlagati na deponiju (LX vrednosti u opsegu 8,5 – 8,6).  
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Slika 46. Mehanizam izluživanja određen na osnovu vrednosti nagiba iz grafika 
zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena za smeše sedimenta i 

montmorilonita 
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 Mehanizam koji konroliše izluživanje je određen na osnovu modela difuzije 
koji su razvili Groot i van der Sloot (1992). Vrednosti nagiba su se kretale u opsegu 
0,35 – 0,64, pa se može zaključiti da je glavni mehanizam izluživanja difuzija (slika 
44). Ovaj rezultat je bio očekivan s obzirom na rezultate nađene u literaturi (Côté et 
al, 1987; Dermatas et al., 2004). 

 TCLP testom (SW-846, 1984; USEPA, 1996) je utvrđeno da nijedna smeša 
sedimenta i montmorilonita ne prelazi granične vrednosti.  

 Standardni nemački test izluživanja DIN 38414-4 takođe je izveden na ovim 
smešama, a rezultati su prikazani u tabeli 26. 
  
 

Tabela 26. Izluživanje metala u DIN 3841-4 testu 

Parametar pH Cr 
(mg/kg)

Ni 
(mg/kg)

Cu 
(mg/kg)

Zn 
(mg/kg)

Cd 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg)

M5 8,14 0,09 1,74 1,09 1,19 0,09 0,01 

M10 9,20 0,11 1,68 1,38 0,69 0,09 0,01 

M20 9,35 0,19 1,62 0,86 1,26 0,07 0,02 

M30 9,35 0,07 0,95 0,89 0,85 0,05 0,02 

Vrednosti 
LAGA 

Z2* 

 
7,0-
12,5 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
0,05 

 
1 

A*  0,5 0,4 2 4 0,04 0,5 

B* ≥6 10-70 10-40 50-100 50-200 1-5 10-50 

*Z2 gornja preporučljiva vrednost korišćenja; A maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja 
otpada kao inertnog L/S=10 (L/kg); B maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja otpada kao 
nehazardnog L/S=10(L/kg) (LAGA, 1996; 2003/33/EC) 
  
  
 Na osnovu LAGA kriterijuma koje propisuje nemačka Državna radna grupa za 
otpad (LAGA, 1986) smeša sa 30 % montmorilonita zadovoljava kriterijume u 
pogledu koncentracije svih metala i može biti primenjena kao građevinski materijal. 
Ostale smeše takođe zadovoljavaju ove kriterijume osim u slučaju Ni i Cd. Što se tiče 
kriterijuma za deponovanje koje propisuje Evropska Unija (2003/33/EC), smeša sa 
30% montmorilonita spada u inertan otpad sem u slučaju Ni i Cd kada predstavlja 
neopasan otpad. Ostale smeše, takođe, se mogu klasifikovati kao neopasan otpad. 
 Smeša sa 30 % montmorilonita se može smatrati najefikasnijom smešom od 
ispitivanih, jer zadovoljava sve ispitivane kriterijume, osim aktuelni nacionalni 
Pravilnik (Sl. glasnik SRS 31/82) u pogledu koncentracija Ni, o čemu bi se moralo 
voditi računa prilikom odlaganja i skladištenja ove smeše. U poređenju sa rezultatima 
dobijenim u S/S tretmanu sa kaolinitom, može se zaključiti da je montmorilonit 
efikasniji u imobilizaciji metala po svakom ispitivanom kriterijumu. 
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 5.3.6. Tretman kontaminiranog sedimenta sa zeolitom 
 
 Kumulativna izlužena frakcija metala iz S/S smeša sa zeolitom nakon 90 dana 
kada je kao rastvor za izluživanje korišćena dejonizovana ovda kretala se u opsegu 
(slika 47): 

• od 0,06 % do 0,10 % za hrom,  
• od 1,1 % do 1,4 % za nikal, 
• od 0,51 % do 0,54 % za bakar, 
• od 0,13 % do 0,19 % za cink, 
• od 1,2 % do 1,5 % za kadmijum, 
• od 0,06 % do 0,09 % za olovo, 
• od 1,8 % do 5,9 % za arsen. 

 Kumulativna izlužena frakcija metala iz S/S smeša sa zeolitom nakon 90 dana 
kada je kao rastvor za izluživanje korišćena sirćetna kiselina kretala se u opsegu: 

• od 0,10 % do 0,18 % za hrom,  
• od 8,6 % do 12,1 % za nikal, 
• od 0,44 % do 0,59 % za bakar, 
• od 2,6 % do 3,3 % za cink, 
• od 3,5 % do 4,7 % za kadmijum, 
• od 0,11 % do 0,16 % za olovo,  
• od 5,7 % do 9,8 % za arsen. 

 
 Kumulativna izlužena frakcija metala iz S/S smeša sa zeolitom nakon 90 dana 
kada je kao rastvor za izluživanje korišćena huminska kiselina kretala se u opsegu: 

• od 0,06 % do 0,12 % za hrom, 
• od 3,0 % do 3,9 % za nikal, 
• od 0,75 %  do 1,4 % (za bakar, 
• od 0,20 % do 0,37 % za cink, 
• od 3,6 % do 4,8 % za kadmijum, 
• od 0,04 % do 0,08 % za olovo, 
• od 2,9 % do 4,3 % za arsen. 

  
 Ukoliko kao kriterijum efikasnosti posmatramo procenat izluženih metala 
onda je tretman sa zeolitom najefikasniji za hrom, bakar i olovo, sa procentom 
izluživanja u sva tri rastvora manjim od 1% za smešu sa 30% zeolita. Sa povećanjem 
udela zeolita, naravno, smanjuje se i procenat izluženih metala u sva tri rastvora za 
izluživanje. U rastvoru sirćetne kiseline kao i do sad, povećan je procenat izluženih 
metala, odnosno Ni, Zn, Cd i As. 
  Koncentracije Cr, Zn i As u svim smešama su ispod MDK metala za I/II klasu 
prema aktuelonom nacionalnom Pravilniku ((Sl. glasnik SRS 31/82), a koncentracije 
Pb i Cd spadaju u III/IV klasu. U smeši sa 30% zeolita Ni i Cu spadaju u III/IV klasu, 
za razliku od ostalih smeša koje ne zadovoljavaju ove kriterijume. 
   Na osnovu ICPDR (2002) direktive, izlužene koncentracije As, Cd i Pb za sve 
smeše pripadaju V klasi, što se može tvrditi i za koncentracije Ni i Cu iz smeša sa 5, 
10 i 20% zeolita. Koncentracije Zn iz svih smeša spadaju u III klasu po ovoj Direktivi, 
a Cr u II. Koncentracije Ni izluženog iz smeše sa 30% zeolita spadaju u III klasu, a Cu 
u IV, što čini ovu smešu efikasnijom od ostalih smeša sa manjim udelom zeolita.  
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Slika 47. Kumulativne izlužene frakcije 
metala (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb i As) iz 

S/S smeša sa zeolitom (%) sa 
dejonizovanom vodom, sirćetnom i 

huminskom kiselinom  kao rastvorima za 
izluživanje 

  
   

 Ukoliko kumulativne izlužene konentracije metala u rastvoru dejonizovane 
vode poredimo sa koncentracijama koje je za otpad propisala Evropska Unija 
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(2003/33/EC), vidimo da se sledeće smeše sa aspekta koncentracije pojedinih metala 
mogu smatrati inertnim otpadom: 

• hroma (smeša sa 30 % zeolita), 
• bakra (smeša sa 30 % zeolita), 
• cinka (smeše sa 5, 10, 20 i 30 % zeolita), i 
• arsena (smeše sa 5, 10, 20 i 30 % zeolita). 

 Koncentracije ostalih metala svrstavaju ove smeše u neopasan otpad. Sa ovog 
aspekta, ukoliko nam je krajnji cilj dobijanje nehazardnog otpada rezultati ukazuju da 
je S/S tretman sa zeolitom efikasan u imobilizaciji metala za sve smeše.  Smeša sa 30 
% zeolita se pokazala kao najefikasnija jer se samo u slučaju Ni, Cd i Pb može 
smatrati neopasnim otpadom, a u svim ostalim slučajevima predstavlja inertan otpad. 
Ni jedna preostala smeša nije u potpunosti zadovoljila kriterijum dobijanja inertnog 
otpada, jer su izlužene koncentracije Cr, Ni, Cu; Cd i Pb iznad vrednosti MDK za 
inertan otpad.  

 U rastvoru sirćetne kiseline, klasifikacija je malo drugačija. Samo se smeša sa 
30 % zeolita u pogledu koncentarcije Cu može smatrati inertnim otpadom. Ova smeša 
se sa aspekta koncentracija ostalih metala klasifikuje kao neopasan otpad, kao i ostale 
smeše sa zeolitom, osim smeša sa 5 i 10 % zeolita koje se sa aspekta koncentracija Ni 
i Cd mogu smatrati opasnim otpadom. 

 U rastvoru huminske kiseline, najefikasnija smeša je opet smeša sa 30% 
zeolita, koja se može smatrati inertnim otpadom u pogledu koncentracija Cr, Cu i Zn, 
a neopasnim otpadom u pogledu koncentracije ostalih metala. Smeše sa 5, 10 i 20% 
zeolita su takođe inertne kada su u pitanju koncentracije Zn, a spadaju u neopasan 
otpad na osnovu koncentracija ostalih metala. Izuzetak je smeša sa 5 % zeolita koja sa 
aspekta koncentracije Ni spada u opasan otpad. 

 Prema literaturnim podacima koji ukazuju na dobru tendenciju zeolita ka 
sorpciji Cu, Cd i Pb (Sprynskyy et al., 2006; Genc i Fuhrman, 2007; Kocaoba et al., 
2007), Ni je u literaturnim studijama pokazao relativno nisku tendenciju sorpcije 
(Shanableh i Kharabsheh, 1996; Sprynskyy i dr., 2006). 

 Nažalost, iako se zeolit koristi u širokom spektru tehnika remedijacije 
zemljišta kontaminiranog teškim metalima, konkretni podaci, posebno vezani za 
tendenciju vezivanja metala su vrlo ograničeni (Shi et al., 2009). Iako širok 
primenjivan, još uvek se predpostavlja tačan način imobilizacije teških metala. 
Literaturni podaci ukazuju da postoje tri načina imobilizacije metala. Prvo, zeoliti se 
rastvaraju i obezbeđuju baznu sredinu u inače kiselim zemljištima, što izaziva 
precipitaciju inače nerastvornih faza. Ove novostvorene faze se sastoje od 
konstituenata metala ili njihovih hidroksida (Chlopecka i Adriano, 1996; Shi et al., 
2009). Drugo, povećanje u alkalnosti izaziva sorpciju metala preko površinskog 
kompleksiranja. Mineralna površina ima pozitivno naelektrisanje na niskim pH 
vrednostima zbog sorpcije protona, i oni zahtevaju negativno naelektrisanje kako se 
pH povećava zahvaljujući deprotonaciji površinskih nesaturisanih veza (Nardin et al., 
1995; Trgo et al., 2006; Shi et al., 2009). Zeoliti igraju važnu ulogu u površinskom 
kompleksiranju zbog svoje velike specifične površine. I treće, retencija metala može 
se takođe odvijati bez obzira na pH vrednost zbog katjonske razmene na zeolitu (Shi 
et al., 2009). 

 Prema literaturnim podacima, u procesima izluživanja, pokazano je da se 
jonima metala smanjuje mobilnost pri adsorpciji na zeolitu, te da se dodatkom zeolita 
znatno smanjuje mobilnost Pb, Cd i Ni (Shanableh i Kharablesheh, 1996; Querol et 
al., 2006; Shi et al., 2009). 
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 Srednje vrednosti difuzionih koeficijenata i indeksa izlužlivanja (LX) su 
prikazani u tabeli 27 i na slici 48. Srednje vrednosti koeficijenata difuzije za tretirani 
sediment su se kretale od:  

• 1,2E-11 cm2s-1do 8,7E-14 cm2s-1 u rastvoru dejonizovane vode, 
• 3,2E-08 cm2s-1 do 9,5E-12 cm2s-1 u rastvoru sirćetne kiseline, 
• 1,0E-10 cm2s-1 do 8,2E-14 cm2s-1 u rastvoru huminske kiseline. 

  
Tabela 27. Srednji difuzioni koeficijenti De  (cm2s-1)metala 

 u S/S smešama sa zeolitom 
 De  cm2s-1 

Z5 Z10 Z20 Z30 

D
I 

Cr 6,8E-12 1,1E-13 3,4E-13 4,4E-13 
Ni 5,2E-11 4,4E-11 8,8E-11 5,3E-12 
Cu 2,3E-11 2,9E-11 3,6E-11 3,9E-11 
Zn 3,7E-12 7,1E-12 8,3E-12 9,4E-13 
As 6,8E-12 8,9E-12 9,5E-12 9,7E-12 
Cd 1,2E-11 1,7E-11 2,5E-11 3,2E-11 
Pb 7,8E-12 8,0E-12 8,3E-12 1,7E-14 

A
A

  
pH

 3
.2

5 

Cr 7,5E-12 7,7E-12 8,5E-12 9,5E-12 
Ni 1,4E-08 2,0E-08 2,4E-08 3,1E-09 
Cu 2,3E-10 2,5E-10 2,9E-10 1,0E-11
Zn 2,0E-09 2,7E-09 4,2E-09 4,9E-09 
As 3,2E-08 5,4E-08 5,6E-08 6,2E-08 
Cd 7,0E-10 7,3E-10 8,1E-10 8,2E-10 
Pb 1,6E-10 2,2E-10 2,7E-10 2,9E-10 

H
A

  
20

 m
g 

TO
C

 l-1
 Cr 5,9E-13 6,8E-13 7,4E-13 8,2E-14 

Ni 1,0E-10 1,5E-10 1,5E-10 1,8E-10 
Cu 1,6E-11 3,9E-11 4,6E-11 4,8E-11 
Zn 3,8E-12 4,1E-12 4,2E-12 4,5E-12 
As 2,2E-11 6,8E-11 7,0E-11 7,5E-11 
Cd 1,2E-10 1,6E-10 1,8E-10 1,0E-11 
Pb 1,7E-13 2,8E-13 3,4E-13 6,2E-13 

 
  

 Najniže vrednosti koeficijenata difuzije postignute su u rastvoru dejonizovane 
vode i huminske kiseline. Najniže vrednosti koeficijenata difuzije postignute su za Pb 
i Cr, mada se generalno sve vrednosti koeficijenata difuzije kreću od E-10 do E-14 
cm2s-1 što prema kriterijumima ukazuje na vrlo malu mobilizaciju metala (Nathwani i 
Philips, 1980). 
 Izuzetak predstavlja samo Ni i As u rastvoru sirćetne kiseline sa koeficijentima 
difuzije reda veličina Е-08 cm2s-1, i tako predstavlja umereno mobilisan metal. Ipak, 
možemo izvesti zaključak da je smeša sa 30% zeolita najefikasnija jer su, na osnovu 
koeficijenata difuzije, metali praktično imobilisani. 

 Ukoliko koristimo LX vrednosti (Environment Canada, 1991) kao kriterijum 
za korišćenje i odlaganje tretiranog otpada, tretman kontaminiranog sedimenta sa 
zeolitom sa ovog aspekta smatra se efikasnim u slučaju smeša sa 10, 20 i 30% zeolita, 
jer su za sve ispitivane metale LX vrednosti veće od 9 u sva tri rastvora za izluživanje. 
Smeša sa 5% zeolita je pogodan za odlaganje na deponiju jer je LX vrednost za Ni u 
slučaju sirćetne kiseline kao rastvora za izluživanje 8,5. 
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Slika 48. Srednji indeksi izluživanja ( LX ) u smešama sedimenta i zeolita; (─) LX 

kriterijum za efikasnost tretmana 
 
  

 Dugoročni mehanizam izluživanja metala kao i za prethodne smeše određen je 
pomoću difuzionog modela de Groot i van der Sloot (1992). Vrednosti nagiba iz 
zavisnosti kumulativne izlužena frakcija metala i vremena su prikazani  na slici 49. 
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Slika 49. Mehanizam izluživanja određen na osnovu vrednosti nagiba iz grafika 

zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena za smeše sedimenta i zeolita 
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 Sa slike se može uočiti da je mehanizam koji preovlađuje u izluživanju 
difuzija, jer su vrednosti nagiba za sve smeše u opsegu od 0,35 do 0,64, što je u skladu 
sa ranijim ispitivanjima iz ove oblasti (Prica, 2008). 
  TCLP test (SW-846, 1984; USEPA, 1996) je takođe urađen i na smešama sa 
zeolitom, i sve smeše u pogledu koncentracije metala zadovoljavaju kriterijume ovog 
testa, odnosno koncentracija metala je ispod graničnih vrednosti. 
  Standardni nemački test izluživanja DIN 38414-4 takođe je izveden na 
ovim smešama, a rezultati su prikazani u tabeli 28. U poređenju sa preporučenim 
vrednostima nemačke Državne radne grupe za otpad (LAGA, 1996), ispitivani 
sediment sa 20 i 30% zeolita ne prelazi granične vrednosti ni za jedan metal, što 
prema preporukama ove radne grupe znači da bi se takav sediment mogao koristiti, 
kao dodatak, u proizvodnji građevinskog materijala sa aspekta sadržaja metala u 
njemu. Smeše sa 5 i 10% zeolita prelaze LAGA granične vrednosti sаmo za nikal. 
    
 

Tabela 28. Izluživanje metala u DIN 3841-4 testu 

Parametar pH Cr 
(mg/kg)

Ni 
(mg/kg)

Cu 
(mg/kg)

Zn 
(mg/kg)

Cd 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg)

Z5 9,15 0,06 2,34 1,21 0,19 0,04 0,03 

Z10 9,20 0,02 1,25 0,81 0,44 0,03 0,02 

Z20 9,25 0,03 0,39 0,75 0,45 0,02 0,01 

Z30 9,44 0,03 0,32 0,62 0,45 0,03 0,01 

Vrednosti 
LAGA 

Z2* 

 
7,0-12,5 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
0,05 

 
1 

A*  0,5 0,4 2 4 0,04 0,5 

B* ≥6 10-70 10-40 50-100 50-200 1-5 10-50 

*Z2 gornja preporučljiva vrednost korišćenja; A maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja 
otpada kao inertnog L/S=10 (L/kg); B maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja otpada kao 
nehazardnog L/S=10(L/kg) (LAGA, 1996; 2003/33/EC) 

 
 
  Što se tiče kriterijuma za deponovanje koje propisuje Evropska unija 
(2003/33/EC), smeše sa 20 i 30% zeolita se mogu smatrati inertnim otpadom, jer 
koncentracije nijednog metala ne prelaze granične vrednosti za inertan otpad. Smeše 
sa 5 i 10 % zeolita, su inertan otpad u pogledu koncentracija Cr, Cu, Zn, Cd i Pb, a 
koncentracija Ni su veće od graničnih vrednosti za inertan otpad, ali ne prelaze 
granične vrednosti za neopasan otpad. 
  Sa obzirom na navedene rezultate, smeša sa 30% zeolita je najefikasnija smeša 
u S/S tretmanu sa zeolitom, jer zadovoljava sve ispitivane kriterijume. Pored dobre 
imobilizacije metala (vrednosti koeficijenata difuzije manji od Е-10 cm2s-1), ova 
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smeša spada u inertan ili neopasan otpad u poređenju sa kriterijumima Evropske 
Unije. 
 
 
 5.3.7. Tretman kontaminiranog sedimenta sa kaolinitom i krečom u smeši 
 
 Kumulativna izlužena frakcija metala iz S/S smeša sa kaolinitom i krečom 
nakon 90 dana kada je kao rastvor za izluživanje korišćena dejonizovana ovda kretala 
se u opsegu (slika 50): 

• od 0,05 % do 0,08 % za hrom,  
• od 5,8 % do 8,5 % za nikal, 
• od 9,4 % do 11,2 % za bakar, 
• od 0,02 % do 0,11 % za cink, 
• od 0,09% do 0,22 %  za kadmijum,  
• od 0,12 % do 0,28 % za olovo, i 
• od 1,2 % do 1,6 % za arsen. 

 
 Kumulativna izlužena frakcija metala iz S/S smeša sa kaolinitom i krečom 
nakon 90 dana kada je kao rastvor za izluživanje korišćena sirćetna kiselina kretala se 
u opsegu: 

• od 0,12 % do 0,16 % za hrom,  
• od 8,9 % do 10,9 % za nikal, 
• od 5,2 %  do 6,9 % za bakar, 
• od 0,69 % do 1,3 % za cink, 
• od 2,2 % do 3,5 %  za kadmijum,  
• od 0,09 % do 0,12 % za olovo, i 
• od 2,0 % do 3,4 % za arsen. 

 
 Kumulativna izlužena frakcija metala iz S/S smeša sa kaolinitom i krečom 
nakon 90 dana kada je kao rastvor za izluživanje korišćena huminska kiselina kretala 
se u opsegu: 

• od 0,09 % do 0,12 % za hrom, 
• od 7,3 % do 9,0 % za nikal,  
• od 8,1 % do 11 % za bakar, 
• od 0,04 %  do 0,07 % za cink, 
• od 1,6 %  do 3,5 % za kadmijum, 
• od 0,07 % do 0,09 % za olovo, i  
• od 1,3 % do 3,5 % za arsen. 

 
 Kada bi kao kriterijum efikasnosti koristili procenat izluživanja metala, onda 

se može zaključiti da je tretman sa kaolinitom i krečom vrlo efikasan, bez obzira na 
rastvor za izluživanje. Procenat izluživanja hroma, cinka i olova nije prelazio 1, što je 
s obzirom na literaturne podatke (Dermatas et al., 2004, Moon i Dermatas, 2006) više 
nego uspešan tretman. Procenat izluživanja Cd i As nije prelazio 4%, u sva tri rastvora 
za izluživanje, što se takođe može smatrati vrlo uspešnim. Izluživanje Ni i Cu je malo 
veće, sa procentom izluživanja između 7 i 11%. Izluživanje je kao i u prethodnim 
slučajevima, najmanje u dejonizovanoj vodi, mada su razlike između izluživanja u 
huminskoj kiselini neznatne. Najefikasnija smeša je sa 30% kaolinita i 10% kreča, sa 
najmanjim procentom izluživanja u sva tri rastvora. 
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Slika 50. Kumulativne izlužene frakcije 
metala (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb i As) iz 

S/S smeša sa kaolinitom i krečom (%) sa 
dejonizovanom vodom, sirćetnom i 

huminskom kiselinom  kao rastvorima za 
izluživanje 

 
 

  Sa povećanjem procenta kaolinita došlo je i do smanjenja izluživanja metala, 
što je u skladu sa literaturnim podacima (Dermatas et al., 2004). Ako poredimo 
dobijene vrednosti sa procentom izluživanja metala iz smeša gde je korišćen samo 
kaolinit, možemo zaključiti da se dodatkom kreča poboljšala efikasnost ovih smeša. U 
radu Dermatas et al. (2004) dobijeno je smanjenje izluživanja As od čak 98 % pri 
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dodatku 10 % kreča u smeše sa 15 i 30% kaolinita. Zaključeno je da je dodatak kreča 
neophodan smešama kaolinita, jer dolazi do znatne redukcije izluživanja arsena. 

 Ukoliko izlužene koncentracije poredimo sa aktuelnim nacionalnim 
Pravilnikom (Sl. glasnik SRS 31/82), koncentracije Cr, Zn i As za sve smeše spadaju u 
I/II klasu, a Pb i Cd za smešu sa 30% kaolinita i 10% kreča spadaju u III/IV klasu. 
Ostali metali u S/S smešama sa kaolinitom i krečom ne zadovoljavaju ove kriterijume. 

 U poređenju sa ICPDR direktivom (2002), izlužene koncentracije Ni, Cu, Cd i 
Pb spadaju u V klasu voda, a Cr u III klasu u svim smešama. Koncentracije Zn iz 
smeša sa 5 i 10% kaolinita i 10 % kreča spadaju u III klasu, a iz smeša sa 20 i 30% 
kaolinita i 10% kreča u II klasu. Takođe, smeše sa manjim procentom kaolinita (5 i 
10%) su se pokazale manje efikasne i u imobilizaciji As, čije izlužene koncentracije 
ove dve smeše svrstavaju u IV klasu, a Zn u III. Smeše sa 20 i 30% kaolinita i 10% 
kreča otpuštaju manje As i Zn, pa na osnovu koncentracije ovih metala zadovoljavaju 
kriterijume III odnosno II klase. 

 Ukoliko kumulativne izlužene koncentracije metala poredimo sa 
koncentracijama koje za otpad propisuje Evropska Unija (2003/33/EC), dolazimo do 
sledećeg zaključka: u rastvoru dejonizovane vode sve smeše se mogu smatrati 
inertnim otpadom upogledu koncentracija Zn i As, neopasnim u u slučaju Cd, Cr i Pb, 
osim smeše sa 30 % kaolinita i 10% kreča koja se može svrstati u inertan otpad sa 
aspekta koncentracija Cr. Smeše sa 5 i 10% kaolinita i 10% kreča ne zadovoljavaju 
ove kriterijume i spadaju u opasn otpad sa aspekta koncentracija Cu i Ni. U rastvoru 
sirćetne kiseline, situacija je malo gora, jer se smeše sa 5, 10 i 20% kaolinita i 10 % 
kreča mogu smatrati opasnim otpadom u pogledu koncentracija Ni i Cd. Samo smeša 
sa 30% kaolinita i 10% kreča je inertan otpad u slučaju koncentracija As, a u pogledu 
svih drugih metala sve smešu su neopasan otpad. U rastvoru huminske kiseline sve 
smeše se svrstavaju u neopasn otpad u pogledu koncentracija Cr, Cu i Pb. U pogledu 
koncentracija Zn sve smeše su inertan otpad osim smeše sa 5% kaolinita i 10 % kreča 
koja spada u neopasan otpad. U slučaju As smeše sa 5 i 10% kaolinita i 10 % kreča su 
neopasan otpad a smeše sa 20 i 30% spadaju u inertan otpad. Smeše sa 5, 10 i 20 % 
kaolinita i 10 % kreča spadaju u opasan otpad u pogledu koncentracija Ni i Cd, dok se 
smeša sa 30 % smatra neopasnim otpadom u pogledu koncentracija tih metala. 
 Srednje vrednosti difuzionih koeficijenata i indeksa izluživanja (LX) su 
prikazani u tabeli 29 i na slici 51. Srednje vrednosti koeficijenata difuzije za tretirani 
sediment su se kretale od: 

• 2,1E-09 cm2s-1 do 5,3E-14 cm2s-1 u rastvoru dejonizovane vode, 
• 2,1E-09 cm2s-1 do 6,5E-13 cm2s-1  u rastvoru sirćetne kiseline, 
• 4,2E-09 cm2s-1 do 7,0E-13 cm2s-1 u rastvoru huminske kiseline. 

 Prema Nathwaniju i Phillipsu (1980), na osnovu koeficijenata difuzije, metali 
se u ovim smešama mogu smatrati praktično imobilisanim sa koeficijentima difuzije 
manjim od E-09 cm2s-1, i to u sva tri korišćena rastvora za izluživanje. Ovo je u 
skladu sa literaturnim podacima dobijenim za ove smeše (Dermatas et al., 2004, 
Moon i Dermatas, 2006).   

 Ukoliko koristimo LX vrednosti (Environment Canada, 1991) kao kriterijum 
za korišćenje i odlaganje tretiranog otpada, tretman kontaminiranog sedimenta sa 
kaolinitom i krečom sa ovog aspekta smatra se efikasnim u slučaju smeše sa  30% 
kaolinita i 10% kreča, jer su za sve ispitivane metale LX vrednosti veće od 9 u sva tri 
rastvora za izluživanje. 

  
 



 
 

 128

 
Tabela 29. Srednji difuzioni koeficijenti De  (cm2s-1)metala  

u S/S smešama sa kaolinitom i krečom 
 De  cm2s-1 

K5L10 K10L10 K20L10 K30L10 

D
I 

Cr 1,5E-13 1,0E-13 1,0E-13 5,3E-14 
Ni 2,1E-09 2,9E-09 3,2E-09 8,7E-10 
Cu 7,4E-10 7,4E-10 8,2E-10 4,0E-11 
Zn 9,2E-12 1,8E-13 5,0E-13 6,5E-13 
As 7,9E-12 8,2E-12 8,6E-12 9,0E-12 
Cd 2,7E-11 3,4E-11 3,5E-11 4,5E-11 
Pb 3,1E-12 3,8E-12 4,1E-12 5,1E-12 

A
A

  
pH

 3
.2

5 

Cr 3,9E-13 4,8E-13 5,4E-13 6,5E-13 
Ni 2,1E-09 2,4E-09 3,0E-09 4,0E-09 
Cu 3,0E-09 3,5E-09 3,6E-09 4,1E-09 
Zn 1,1E-10 1,4E-10 1,9E-10 3,6E-10
As 5,0E-10 7,9E-10 8,6E-10 8,6E-10 
Cd 1,6E-10 2,2E-10 2,3E-10 3,1E-10 
Pb 4,4E-12 5,2E-12 5,3E-12 5,8E-12 

H
A

  
20

 m
g 

TO
C

 l-1
 Cr 5,3E-13 5,6E-13 5,7E-13 6,5E-13 

Ni 4,6E-09 5,3E-09 5,8E-09 6,0E-09 
Cu 4,2E-09 5,0E-09 5,6E-09 5,6E-09 
Zn 1,9E-14 2,3E-14 3,1E-13 3,1E-13
As 3,1E-11 6,6E-12 7,2E-12 7,8E-12 
Cd 1,1E-10 1,2E-10 1,2E-10 3,2E-10 
Pb 1,2E-13 5,2E-14 6,0E-14 7,0E-13 
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Slika 51. Srednji indeksi izluživanja ( LX ) u smešama sedimenta i kaolinita i kreča; 
(─) LX kriterijum za efikasnost tretmana 

 
 

Smeša sa 5, 10 i 20% kaolinita i 10% kreča su pogodne za odlaganje na deponiju 
jer je LX vrednosti za Ni i Cu u slučaju sva tri korišćena rastvora za izluživanje je 
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između 8 i 9, izuzev smeša sa 5 i 10% kaolinita i 10% kreča čije LX vrednosti za Ni 
su ispod 8. 

  Dugoročni mehanizam izluživanja metala kao i za prethodne smeše određen 
je pomoću difuzionog modela de Groot i van der Sloot (1992). Vrednosti nagiba iz 
zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena su prikazani na slici 52, i 
može se zaključiti da je u svim smešama dominantan mehanizam izluživanja difuzija, 
što je u skladu sa literaturnim podacima za ovakve smeše (Dermatas et al., 2004).  
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Slika 52. Mehanizam izluživanja određen na osnovu vrednosti nagiba iz grafika 
zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena za smeše sedimenta i 

kaolinita i kreča 
 

 
  Koncentracija metala u svim smešama kaolinita i kreča i sedimenta je ispod 
graničnih vrednosti propisanih TCLP testom (SW-846, 1984; USEPA, 1996). 
  Standardni nemački test izluživanja DIN 38414-4 takođe je izveden na ovim 
smešama, a rezultati su prikazani u tabeli 30. Prema rezultatima DIN testa, a u 
poređenju sa  LAGA Z2-vrednostima, koje propisuje nemačka Državna radna grupa 
za otpad (LAGA, 1986), samo smeša sa 30% kaolinita i 10% kreča se može koristiti u 
građevinske svrhe jer zadovoljava sve propisane kriterijume. Ipak, čak i ova smeša u 
poređenju sa kriterijumima za deponovanje koje propisuje Evropska Unija 
(2003/33/EC), spada u neopasan otpad a ne u inertan, zbog koncentracija Ni koje 
prelaze granične vrednosti. Ostale smeše pored koncentracija Ni, imaju i povećan 
sadržaj Cu, pa i sa tog aspekta spadaju u neopasan otpad. 
 Na osnovu svih rezultata, jasno je uočljivo da je najuspešnija smeša sa 30% 
kaolinita i 10% kreča, jer je u najvećem broju slučajeva zadovoljila ispitivane 
kriterijume. 
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Tabela 30. Izluživanje metala u DIN 3841-4 testu 

Parametar pH Cr 
(mg/kg)

Ni 
(mg/kg)

Cu 
(mg/kg)

Zn 
(mg/kg)

Cd 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg)

K5L10 9,2 0,18 5,71 9,76 0,19 0,005 0,44 

K10L10 9,5 0,12 4,99 3,35 0,11 0,002 0,32 

K20L10 9,8 0,16 1,82 2,39 0,12 0,002 0,40 

K30L10 10,2 0,09 0,98 1,75 0,07 0,002 0,20 

Vrednosti 
LAGA 

Z2* 

 
7,0-
12,5 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
0,05 

 
1 

A*  0,5 0,4 2 4 0,04 0,5 

B* ≥6 10-70 10-40 50-100 50-200 1-5 10-50 

*Z2 gornja preporučljiva vrednost korišćenja; A maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja 
otpada kao inertnog L/S=10 (L/kg); B maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja otpada kao 
nehazardnog L/S=10(L/kg) (LAGA, 1996; 2003/33/EC) 
 
 
 5.3.8. Tretman kontaminiranog sedimenta sa montmorilonitom i krečom 

u smeši 
 
 Kumulativna izlužena frakcija metala iz S/S smeša sa montmorilonitom i 
krečom nakon 90 dana kada je kao rastvor za izluživanje korišćena dejonizovana voda 
kretala se u opsegu (slika 53): 

• od 0,02 % do 0,05 % za hrom, 
• od 0,88 % do 1,0 % za nikal, 
• od 0,40 % do 0,51 % za bakar, 
• od 0,01 % do 0,03 % za cink, 
• od 0,08 % do 0,55 % za kadmijum, 
• od 0,03 % do 0,15 % za olovo, i 
• od 0,05 % do 1,1 % za arsen. 

 Kumulativna izlužena frakcija metala iz S/S smeša sa montmorilonitom i 
krečom nakon 90 dana kada je kao rastvor za izluživanje korišćena sirćetna kiselina 
kretala se u opsegu (slika 53): 

• od 0,07 % do 0,15 % za hrom, 
• od 6,5 % do 8,0 % za nikal, 
• od 0,42 % do 0,52 % za bakar, 
• od 0,58 % do 0,99 % za cink, 
• od 2,0 % do 3,2 % za kadmijum, 
• od 0,11 % do 0,13 % za olovo, i 
• od 2,0 % do 2,9 %  za arsen. 
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Slika 53. Kumulativne izlužene frakcije 
metala (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb i As) iz 

S/S smeša sa montmorilonitom i krečom 
(%) sa dejonizovanom vodom, sirćetnom 
i huminskom kiselinom  kao rastvorima 

za izluživanje 
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 Kumulativna izlužena frakcija metala iz S/S smeša sa montmorilonitom i 
krečom nakon 90 dana kada je kao rastvor za izluživanje korišćena huminska kiselina 
kretala se u opsegu (slika 53): 

• od 0,07 % do 0,08 % za hrom, 
• od 2,2 % do 3,0 % za nikal, 
• od 0,71 % do 0,90 % za bakar, 
• od 0,01 % do 0,04 % za cink, 
• od 3,8 % do 4,2 % za kadmijum, 
• od 0,01 % do 0,06 % za olovo, i 
• od 1,1 % do 2,8 %  za arsen. 

 Ukoliko kumulativne izlužene procente metala iz S/S smeša sa 
montmorilonitom i krečom, posmatramo kao kriterijum efiksanosti tretmana, onda se 
tretman može smatrati vrlo uspešnim, jer za sve metale u rastvoru dejonizovane vode 
procenat izluživanja ne prelazi 1 %. Procenti izluživanja Cr, Cu, Zn i Pb i u rastvoru 
sirćetne kiseline i huminske kiseline takođe ne prelaze 1. Sa povećanjem udela 
montmorilonita u smešama, došlo je i do smanjenja kumulativnog procenta izluženih 
metala. Ovo su za As zaključili i Dermatas et al. (2004), a takođe su  pokazali da da je 
dodatkom kreča u smešu sa 15% montmorilonita došlo do 91% smanjenja izluživanja 
As. U poređenju navedenih rezultata sa izluživanjem metala iz S/S smeša sa 
montmorilonitom, možemo doći do sličnog zaključka, da se procenat izluživanja 
metala smanjio u smešama sedimenta i montmorilonita sa dodatkom kreča, u 
poređenju sa istim smešama bez dodatka kreča. 
 Koncentracije Cr, Zn i As za sve smeše su ispod MDK metala za I/II klasu 
prema aktuelnom nacionalnom Pravilniku (Sl. glasnik SRS 31/82). Za smeše sa 20 i 30 
% montmorilonita i 10 % kreča, koncentracije Cd takođe pripadaju I/II klasi. 
Koncentracije Ni, Cu i Pb izluženim iz smeše sa 30% montmorilonita i 10 % su ispod 
MDK metala za III/IV klasu. Takođe, ovo se može tvrditi i za smešu sa 20% 
montmorilonita i 10% kreča u pogledu koncentracija Cd i Pb. Koncentracije Ni, Cu i 
Cd za smeše sa 5 i 10% montmorilonita i 10% kreča ne zadovoljavaju ove kriterijume. 
 Ukoliko kumulativne izlužene koncentracije metala poredimo sa vrednostima 
propisanim ICPDR direktivom (2002), možemo doći do zaključka da koncentracije Pb 
spadaju u V klasu, As u III, a Zn i Cr u II klasu za sve smeše. Koncentracije Ni, Cu i 
Cd izlužene iz smeša sa 5 i 10% montmorilonita i 10% kreča spadaju u V klasu. 
Smeše sa 20 i 30 % montmorilonita otpuštaju manje koncentracije metala, odnosno 
izlužene koncentracije Ni spadaju u III klasu, Cu i Cd u IV klasu za ove dve smeše. 
 Ukoliko kumulativne izlužene koncentracije metala poredimo sa 
koncentracijama koje za otpad propisuje Evropska Unija (2003/33/EC), u rastvoru 
dejonizovane vode, sve smeše se mogu svrstati u inertan otpad sa aspekta 
koncentracija Zn i As, a smeša sa 30% montmorilonita i 10% kreča i sa aspekta 
koncentracija Cr, Cd i Pb. Smeša sa 20% montmorilonita i 10% kreča takođe spada u 
inertan otpad u pogledu koncentracija Cr. Sve ostale smeše se mogu klasifikovati kao 
neopasan otpad, sem smeše sa 5% montmorilonita i 10% kreča, koja se u slučaju 
koncentracija Ni, klasifikuje kao opasan otpad. U rastvoru sirćetne kiseline, inertnim 
otpadom se može smatrati samo smeša sa 30% montmorilonita i 10% kreča sa aspekta 
koncentracija Cr i Zn, a u slučaju ostalih metala, ova smeša se klasifikuje kao 
neopasan otpad. Ostale smeše se takođe mogu smatrati neopasnim otpadom, osim 
smeša sa 5 i 10 % montmorilonita i 10% kreča sa aspekta koncentarcija Ni i Cd koje 
ih svrstavaju u opasan otpad. U rastvoru huminske kiseline, u pogledu koncentracija 
Zn sve smeše su inertan otpad, a smeša sa 30% montmorilonita i 10% kreča se može 
smatrati inertnom još u slučaju Cr, As i Pb. Opasnim otpadom se smatraju samo 
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smeše sa 5 i 10 % montmorilonita i 10% kreča u pogledu koncentracija Ni, dok su svi 
ostale metali u opsegu koncentracija za neopasan otpad. 
 Ovo je od do sad ispitivanih smeša, najefikasniji rezultat, jer se smeša sa 30% 
montmorilonita i 10 % kreča, pored toga što otpušta metale u vrlo malom procentu i u 
poređenju sa pravilnicima, pokazala kao vrlo efikasna u imobilizaciji metala. 
 Difuzioni koeficijenti prikazani su u tabeli 31 i kretali su se u opsegu: 

• od 4,2E-10 cm2s-1 do 8,2E-14 cm2s-1 u rastvoru dejonizovane vode, 
• od 1,1E-09 cm2s-1 do 7,5E-13 cm2s-1 u rastvoru sirćetne kiseline, i 
• od 2,3E-09 cm2s-1 do 8,4E-14 cm2s-1 u rastvoru huminske kiseline. 

  
 

Tabela 31. Srednji difuzioni koeficijenti De  (cm2s-1) metala  
u S/S smešama sa montmorilonitom i krečom 

 De  cm2s-1 
M5L10 M10L10 M20L10 M30L10 

D
I 

Cr 3,8E-14 4,5E-14 6,3E-14 7,3E-14 
Ni 1,2E-10 2,5E-10 4,6E-10 5,9E-10 
Cu 4,2E-09 4,3E-09 5,3E-09 6,7E-09 
Zn 2,9E-13 3,1E-13 3,7E-14 4,5E-13 
As 1,8E-12 2,9E-12 3,5E-12 4,5E-12 
Cd 3,3E-11 4,9E-11 5,8E-11 6,3E-11 
Pb 1,1E-12 8,6E-13 9,8E-13 8,2E-14 

A
A

  
pH

 3
.2

5 

Cr 5,4E-13 5,8E-13 6,5E-13 7,5E-13 
Ni 1,1E-09 2,0E-09 2,0E-09 4,3E-09 
Cu 1,8E-09 2,0E-09 2,6E-10 3,4E-10 
Zn 1,7E-10 2,2E-10 7,4E-11 8,0E-11 
As 3,3E-10 3,5E-10 4,3E-10 5,2E-10 
Cd 1,4E-10 2,2E-10 3,2E-10 3,8E-10 
Pb 5,7E-12 6,3E-12 7,0E-12 7,6E-12 

H
A

  
20

 m
g 

TO
C

 l-1
 Cr 2,0E-13 3,4E-13 4,6E-13 7,4E-13 

Ni 2,3E-09 2,9E-09 3,5E-09 4,2E-09 
Cu 5,5E-10 5,5E-10 6,2E-10 7,0E-10 
Zn 7,3E-14 7,9E-14 8,0E-14 8,4E-14 
As 1,6E-11 2,2E-11 2,4E-12 3,2E-11 
Cd 1,2E-10 1,2E-10 1,4E-10 1,4E-10 
Pb 6,7E-14 7,5E-14 7,4E-14 8,2E-14 

 
  
 Pojedinačni difuzioni koeficijenti su se generalno kretali od E-09 cm2s-1 
(umereno mobilni) do E-15 cm2s-1 (imobilisani) (Nathwani i Phillips, 1980), što 
ukazuje na dobru efikasnost procesa. Ovo su pokazali i Dermatas et al. (2004) u 
smešama zemljišta koje sadrži As. Najmanje mobilni, u sva tri rastvora pokazali su se 
Cr, Zn, As i Pb i to u smeši sa 30% montmorilonita i 10% kreča.  
 Na slici 54 su prikazani indeksi izluživanja u smešama sa montmorilonitom i 
krečom. Ukoliko koristimo LX (Environment Canada, 1991) kao kriterijum za 
korišćenje i odlaganje tretiranog otpada, svi ispitivani uzorci mogu se kontrolisano 
koristiti sa indeksima izluživanja od 9 do 15, osim smeše sa 5% montmorilonita i 10 
% kreča čiji je LX u slučaju Ni u sirćetnoj kiselini 8,2, te se ona može odlagati na 
deponije. 
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Slika 54. Srednji indeksi izluživanja ( LX ) u smešama sedimenta i montmorilonita i 

kreča; (─) LX kriterijum za efikasnost tretmana 
 
 
 Dugoročni mehanizam izluživanja metala kao i za prethodne smeše određen je 
pomoću difuzionog modela de Groot i van der Sloot (1992). Vrednosti nagiba iz 
zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena su prikazane na slici 55. 
Može se zaključiti da je dominantan mehanizam izluživanja difuzija, jer se vrednosti 
nagiba za sve metala kreću od 0,35 do 0,64.Ovo je u skladu sa literaturnim podacima 
– Dermatas et al. (2004) su dobili vrednosti od 0,49 i 0,47 za As za smeše sa 15 i 30% 
montmorilonita i 10 % kreča. Takođe Moon i Dermatas (2006) su za izluživanje Pb 
pokazali da je dominantan mehanizam izluživanja difuzija sa vrednosti nagiba 0,63 za 
smešu sa 30% montmorilonita i 10% kreča. 
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Slika 55. Mehanizam izluživanja određen na osnovu vrednosti nagiba iz grafika 
zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena za smeše sedimenta i 

montmorilonita i kreča 
 



 
 

 135

   Za sve smeše sedimenta i montmorilonita i kreča koncentracija metala je 
ispod graničnih vrednosti regulisanih TCLP testom (SW-846, 1984; USEPA, 1996).  

 Standardni nemački test izluživanja DIN 38414-4 je izveden na ovim 
smešama, a rezultati su prikazani u tabeli 32. Materijali u kojima su koncentracije 
metala iznad LAGA Z2-vrednosti, koje propisuje nemačka Državna radna grupa za 
otpad (LAGA, 1986), ne mogu se koristiti već moraju biti na odgovarajući način 
deponovani ili podvrgnuti dodatnom tretmanu kako bi se smanjilo oslobađanje 
polutanata. Vidi se da koncentracije metala ne prelaze ovu vrednost za smeše sa 20 i 
30 % montmorilonita i 10 % kreča, dok smeše sa 5 i 10 % montmorilonita i 10 % 
kreča prelaze granične vrednosti za Cu i Ni.  
   
 

Tabela 32. Izluživanje metala u DIN 3841-4 testu 

Parametar pH Cr 
(mg/kg)

Ni 
(mg/kg)

Cu 
(mg/kg)

Zn 
(mg/kg)

Cd 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg)

M5L10 8,4 0,11 3,96 2,32 0,09 0,03 0,29 

M10L10 8,8 0,16 1,50 2,12 0,07 0,03 0,17 

M20L10 8,8 0,22 0,75 1,97 0,04 0,02 0,09 

M30L10 8,9 0,21 0,35 1,95 0,05 0,01 0,03 

Vrednosti 
LAGA 

Z2* 

 
7,0-
12,5 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
0,05 

 
1 

A*  0,5 0,4 2 4 0,04 0,5 

B* ≥6 10-70 10-40 50-100 50-200 1-5 10-50 

*Z2 gornja preporučljiva vrednost korišćenja; A maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja 
otpada kao inertnog L/S=10 (L/kg); B maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja otpada kao 
nehazardnog L/S=10(L/kg) (LAGA, 1996; 2003/33/EC) 
 
 
  Što se tiče kriterijuma za deponovanje otpada koje propisuje Evropska unija 
(2003/33/EC), smeša sa 30 % montmorilonita i 10 % kreča se može smatrati inertnim 
otpadom u pogledu koncentracije svih metala. Ostale smeše se mogu smatrati 
inertnim sa aspekta koncentracija Cr, Zn, Cd i Pb, dok se neopasnim smatraju u 
pogledu koncentracija Ni i Cu. 
  Sa obzirom na izloženo, može se zaključiti da je tretman sa montmorilonitom i 
krečom generalno vrlo uspešan u imobilizaciji metala, a smeša sa 30 % 
montmorilonita i 10 % kreča se može smatrati najefikasnijom, ne samo u ovom 
tertmanu, već i u prethodno ispitanim tretmanima, jer zadovoljava sve navedene 
kriterijume. 
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 5.3.9. Tretman kontaminiranog sedimenta sa cementom i krečom u smeši 
 
  Za tertman sedimenta sa cementom i krečom, odabrana je samo jedna smeša, 
sa 5 % cementa  i 10 % kreča. Ovo je urađeno prema literaturnim podacima (Dutré et 
al., 1998; Singh i Pant; 2006; Kundu i Gupta, 2008), jer se takva smeša pokazala kao 
najefikasnija u imobilizaciji metala. 
 Kumulativna izlužena frakcija metala iz ove smeše u rastvoru dejonizovane 
vode, sirćetne i huminske kiseline, kretala se u opsegu (slika 56): 

• od 0,05 % do 0,15 % za hrom, 
• od 0,65 %  do 3,5 % za nikal,  
• od 0,1 %  do 1,0 %  za bakar, 
• od 0,01 % do 0,42 % za cink, 
• od 0,05 % do 1,2 % za kadmijum, 
• od 0,03 % do 0,15 % za olovo, i 
• od 0,17 %  do 1,0 % za arsen. 

 Najmanji procenat metala izlužio se u rastvoru dejonizovane vode, a najveći u 
rastvoru sirćetne kiseline.Ukoliko kao kriterijum efikasnosti posmatramo procenat 
izluženih metala onda je tretman sa krečom i cementom vrlo efikasan za sve metale u 
svim ispitivanim rastvorima. Tretman sedimenta se cementom i krečom u smeši je 
znatno efikasniji, jer su se u manjem procentu oslobađali metali nego iz smeša sa 
cementom i krečom korištenim pojedinačno.  
 Ovo je u skladu sa literaturnim podacima koji se odnose na tretman arsenom 
kontaminiranog zemljišta smešom kreča i cementa ali se pokazalo i ovde, u slučaju 
sedimenta kontaminiranog metalima, da je efikasnije korišćenje smeše cementa i 
kreča nego njihova pojedinačna primena u S/S tretmanima (Dutré i dr., 1998; Singh i 
Pant; 2006; Kundu i Gupta, 2008; Prica, 2008). 
 Ukoliko kumulativne izlužene koncentracije metala poredimo sa aktuelnim 
nacionalnim Pravilnikom (Sl. glasnik SRS 31/82), izlužene koncentracije Cr, Zn i As 
spadaju u I/II klasu, a ostalih metala u III/IV klasu. Koncentracije nijednog metala 
nisu iznad dozvoljenih vrednosti propisanih ovim Pravilnikom. 
 Na osnovu ICPDR direktive (2002) može se zaključiti da je ova smeša među 
najefikasnijim u imobilizaciji metala od svih do sad ispitivanih,jer koncentracije 
izluženih metala ne prelaze granične vrednosti za IV klasu, pa tako izlužene 
koncentracije Cr, Ni i Zn čine II klasu, Cu i As III klasu, a Cd i Pb IV klasu. 
  Ukoliko kumulativne izlužene koncentracije metala poredimo sa 
koncentracijama koje za otpad propisuje Evropska Unija (2003/33/EC), u rastvoru 
dejonizovane vode smeša se može smatrati inertnom sa aspekta koncentracija Cr, Zn i 
As, a neopasnom u pogledu ostalih metala. U rastvoru sirćetne kiseline, na osnovu 
koncentracija As smeša se može svrstati u inertan otpad, a u pogledu koncentracija 
ostalih metala u neopasan otpad. U rastvoru huminske kiseline, u pogledu 
koncentracija Zn i As smeša spada u inertni otpad, a u pogledu ostalih metala u 
neopasan otpad. Ako uporedimo ove rezultate sa cementom ili krečom pojedinačno, 
možemo ponovo zaključiti da se bolji rezultati imobilizacije dobijaju kada su ova dva 
agensa u smeši. 

 Srednje vrednosti koeficijenata difuzije za tretirani sediment su se kretale od 
(tabela 33) 1,7E-09 cm2s-1 do 1,8E-14 cm2s-1. Svi metali se mogu smatrati praktično 
imobilisanim u sva tri ispitivana rastvora (Nathwani i Phillips, 1980), osim Ni i Cu u 
rastvoru sirćetne kiseline čiji su koeficijenti difuzije 1,7E-09 cm2s-1  i 9,7E-09 cm2s-1, 
pa se mogu smatrati umereno mobilnim. Najniže vrednosti koeficijenata difuzije bile 
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su za Cr, Zn, As i Pb, te se tretman ovim agensima može smatrati najefikasnijim za 
ove metale. 
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Slika 56. Kumulativne izlužene frakcije 
metala (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb i As) iz 

S/S smeše sa cementom i krečom (%) sa 
dejonizovanom vodom, sirćetnom i 

huminskom kiselinom  kao rastvorima za 
izluživanje 
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Tabela 33. Srednji difuzioni koeficijenti De  (cm2s-1) metala 
 iz S/S smeše sa cementom i krečom 

 De  cm2s-1 
C5L10 

D
I 

Cr 1,8E-14 
Ni 1,3E-10 
Cu 3,6E-10 
Zn 4,9E-14 
As 4,4E-12 
Cd 3,2E-11 
Pb 1,2E-12 

A
A

  
pH

 3
.2

5 
Cr 7,6E-13 
Ni 9,7E-09 
Cu 1,7E-09 
Zn 5,3E-12 
As 1,5E-12 
Cd 1,3E-10 
Pb 1,2E-11 

H
A

  
20

 m
g 

TO
C

 l-1
 Cr 2,8E-13 

Ni 3,7E-10 
Cu 9,8E-10 
Zn 1,8E-14 
As 1,2E-12 
Cd 1,3E-10 
Pb 1,1E-14 

 
 

 Ukoliko koristimo LX vrednosti (Environment Canada, 1991) kao kriterijum 
za korišćenje i odlaganje tretiranog otpada, tretman kontaminiranog sedimenta sa 
cementom i krečom sa ovog aspekta smatra se efikasnim, jer ni za jedan metal nije 
dobijena vrednost ispod 9, pa se tako ova smeša može kotrolisano upotrebljavati (slika 
57). Vrednosti LX ukazuju i na tip fiksacije (Malviya i Chauhandru, 2006) pa se 
može zaključiti da Ni, Cu, As, Cd i Pb verovatno stabilizovani fizičkom interakcijom 
sa hidratacionim proizvodima cementa. 
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Slika 57. Srednji indeksi izluživanja ( LX ) u smeši sedimenta i cementa i kreča; (─) 

LX kriterijum za efikasnost tretmana 
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 Dugoročni mehanizam izluživanja metala kao i za prethodne smeše određen je 
pomoću difuzionog modela de Groot i van der Sloot (1992). Vrednosti nagiba iz 
zavisnosti kumulativne izlužena frakcija metala i vremena kao i koeficijenti korelacije 
prikazane su na slici 58. U skladu sa literaturnim podacima, kao mehanizam 
izluživanja preovlađuje difuzija (Prica, 2008), osim za Ni gde kao mehanizam 
preovladava spiranje sa površine. 
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Slika 58. Mehanizam izluživanja određen na osnovu vrednosti nagiba iz grafika 
zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena za smeše sedimenta i 

cementa i kreča 
 
 
 

   Koncentracije metala posle TCLP testa u smeši sedimenta, kreča i cementa su 
bile ispod graničnih vrednosti (SW-846, 1984; USEPA, 1996).  
 Standardni nemački test izluživanja DIN 38414-4 takođe je izveden na ovoj 
smeši, a rezultati su prikazani u tabeli 34. Materijali u kojima su koncentracije metala 
iznad LAGA Z2-vrednosti, koje propisuje nemačka Državna radna grupa za otpad 
(LAGA, 1986), ne mogu se koristiti već moraju biti na odgovarajući način deponovani 
ili podvrgnuti dodatnom tretmanu kako bi se smanjilo oslobađanje polutanata. 
 Koncentracije svih metala zadovoljavaju ove kriterijume, pa se ova smeša 
može koristiti u građevinske svrhe. Na osnovu parametara koje propisuje EU 
(2003/33/EC), možemo zaključiti da sa aspekta koncentracija svih metala ova smeša 
spada u inertan otpad. 
  Na osnovu rezultata može se doći do zaključka da je tretman sa cementom i 
krečom u smeši jedan od najuspešnijih do sada ispitivanih, jer smeša cementa i kreča 
zadovoljava sve ispitivane kriterijume, sa vrlo zadovoljavajućim rezultatima 
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Tabela 34. Izluživanje metala u DIN 3841-4 testu 

Parametar pH Cr 
(mg/kg)

Ni 
(mg/kg)

Cu 
(mg/kg)

Zn 
(mg/kg)

Cd 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg)

C5L10 12,0 0,39 0,40 1,41 0,16 0,01 0,40 

Vrednosti 
LAGA 

Z2* 

 
7,0-
12,5 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
0,05 

 
1 

A*  0,5 0,4 2 4 0,04 0,5 

B* ≥6 10-70 10-40 50-100 50-200 1-5 10-50 
*Z2 gornja preporučljiva vrednost korišćenja; A maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja 
otpada kao inertnog L/S=10 (L/kg); B maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja otpada kao 
nehazardnog L/S=10(L/kg) (LAGA, 1996; 2003/33/EC) 
 
  
 
 5.3.10. Tretman kontaminiranog sedimenta sa letećim pepelom i krečom i 

zeolitom i krečom u smeši 
 
 Za izluživanje smeša sa letećim pepelom i krečom i zeolitom i krečom 
korištena je samo dejonizovana voda. Kumulativna izlužena frakcija metala iz smeša 
sa letećim pepelom i krečom (slika 59), kretala se u opsegu: 

• od 0,16 % do 0,24 % za hrom, 
• od 14 % do 16 % za nikal, 
• od 24 % do 27 % za bakar, 
• od 0,25 % do 0,41 % za cink, 
• od 1E-03 % do 0,49 % za kadmijum, 
• od 0,11 % do 0,26 % za olovo, i 
• od 1E-03 % do 0,001 za arsen. 

 
 Efikasnija je bila smeša sa 20 % letećeg pepela i 10 % kreča, od smeše sa 10 
% letećeg pepela i 10 % kreča, sa manjim procentom izluženih metala. Izuzev nikla i 
bakra, procenat izluženih metala nije prelazio 0,25 %. Ovaj tertman je vrlo efikasan 
bio za Cr, Zn, Pb, a najefikasniji u imobilizaciji Cd i As.  
 U poređenju izluženih koncentracija sa važećim nacionalnim Pravilnikom (Sl. 
glasnik SRS 31/82), možemo zaključiti da su koncentracije Cr, Zn, As i Cd ispod 
MDK za I/II klasu, za obe smeše. U III/IV klasu sapda Pb za smešu sa 20 % letećeg 
pepela i 10 % kreča, a Cu i Ni za obe smeše prelaze granične koncentracije.   
  Na osnovu ICPDR direktive (2002), koncentracije Ni, Cu i Pb spadaju u V 
klasu, ali zato koncentracije Cr, As i Cd spadaju u II klasu. Izlužene koncentracije Zn 
za smešu sa 10 % letećeg pepela i 10 % kreča spadaju u IV klasu, a za smešu sa 20 % 
letećeg pepela i 10 % kreča Zn spada u III klasu. Ukoliko kumulativne izlužene 
koncentracije metala poredimo sa koncentracijama koje za otpad propisuje Evropska 
Unija (2003/33/EC), sa aspekta As i Cd obe smeše spadaju u inertan otpad, a smeša sa 
20 % letećeg pepela i 10 % kreča spada u inertan otpad i sa aspekta Zn. Obe smeše se 
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mogu klasifikovati kao opasan otpad u pogledu koncentracija Cu i Ni, dok se sa 
aspekta ostalih metala klasifikuju kao neopasan otpad. 
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Slika 59. Kumulativne izlužene frakcije 
metala (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb i As) iz 

S/S smeša sa letećim pepelom i krečom i 
zeolitom i krečom (% ) sa dejonizovanom 

vodom  kao rastvorom za izluživanje 
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  Dermatas i Meng (2003) su pokazali značajnu imobilizaciju hroma iz 
zemljišta sa dodatkom kreča i letećeg pepela. Zaključili su da se leteći pepeo u ovoj 
smeši ponaša kao redukujući agens, i da Cr6+ prelazi u Cr3+, pa se tako efikasno 
imobiliše jer je u prisustvu kreča visoka vrednost pH, pa Cr3+ gradi nerastvorne 
hidrokside.  
  Singh i Pant (2006) su pokazali efikasnu imobilizaciju Pb, Cd, Zn i Cr u 
smešama sa cementom i letećim pepelom. Takođe su zaključili da se otpad koji sadrži 
arsen vrlo dobro imibiliše sa dodatkom cementa, letećeg pepela i kalcijum – 
hidroksida, što rezultuje formiranju kalcita koji zatvara pore na solidifikovanom 
uzorku i omogućava formiranje kalcijum arsenita, gde se kalcijum iz cementa ili kreča 
ponaša kao vezivno sredstvo.  
 Kumulativna izlužena frakcija metala iz smeša sa zeolitom i krečom (slika 59), 
kretala se u opsegu: 

• od 0,03 % do 0,16 % za hrom, 
• od 1,3 % do 11 % za nikal, 
• od 2,0 % do 20 % za bakar, 
• od 0,015 % do 0,22 % za cink, 
• od 5,4E-04 % do 0,002 % za kadmijum, 
• od 0,002 % do 0,16 % za olovo, i 
• od 1E-03 % do 0,002 % za arsen. 

 Ukoliko kumulativnu izluženu frakciju metala posmatramo kao kriterijum 
efikasnosti, možemo doći do zaključka da je imobilizacija metala sa zeolitom i 
krečom u smeši bila vrlo uspešna za  Cr, Zn, Cd, Pb i As, bez obzira na udeo zeolta. 
Sa povećanjem udela zeolita, tretman je vrlo efikasan i za Ni i Cu. Efikasnijom za 
imobilizaciju metala, se pokazala smeša sa 20% zeolita i 10% kreča, sa maksimalnom 
vrednošću od 2% izluženih metala nakon izluživanja od 90 dana. 

 Kumulativne izlužene koncentracije Cr, Zn, As i Cd ne prelaze MDK 
vrednosti za I/II klasu po aktuelnom nacionalnom Pravilniku (Sl. glasnik SRS 31/82) 
za obe smeše, a koncentracije Pb za smešu sa 20% zeolita i 10% kreča takođe. 
Koncentracije Ni i Cu, kao i u slučaju sa letećim pepelom, prelaze granične vrednosti. 
U poređenju sa ICPDR direktivom (1998), koncentracije Cu i Ni spadaju u V klasu, 
Cr, As i Cd u II klasu za obe smeše. Izlužene koncentracije zn za smešu sa 10% 
zeolita i 10% kreča  spdaju u III klasu, a Pb u V klasu. Smeša sa 20% zeolita se 
pokazala efikasnijom u imobilizaciji ovih metala, pa na osonovu koncentracija Zn 
spada u II klasu, a Pb u III klasu. Na osnovu pravilnika za otpadne materije koje je 
ustanovila Evropska Unija (2003/33/EC), obe smeše se mogu smatrati inertnim 
otpadom sa aspekta koncentracija Zn, As, Cd i Cr, a smeša sa 20% zeolita i 10% kreča 
i sa aspekta koncentracija Pb. Ova smeša se kategoriše kao neopasan otpad u pogledu 
koncentracija Ni i Cu, a smeša sa 10% zeolita i 10% kreča se sa aspekta koncentracija 
ovih metala svrstava u opasan otpad. 

 Srednji difuzioni koeficijenti iz S/S smeša sa letećim pepelom i krečom i 
zeolitom i krečom prikazani su u tabeli 35. Pojedinačni difuzioni koeficijenti su se 
kretali od E-08 cm2 s-1 (umereno mobilni) do E-18 cm2 s-1 (imobilisani) (Nathwani i 
Phillips, 1980). U smešama sedimenta i letećeg pepela i kreča  na osnovu srednjih 
vrednosti koeficijenata difuzije sledeći niz ukazuje na efikasnost imobilizacije: Pb > 
Cr > Zn > Cd > As > Cu > Ni. Efikasnijom u imobilizaciji metala pokazala se smeša 
sa 20 % letećeg pepela i 10 % kreča sa nižim vrednostima koeficijenta difuzije. 

 U smešama zeolita i kreča na osnovu vrednosti koeficijenata difuzije sledeći 
niz ukazuje na efiksanost imobilizacije: Cd > Pb > Zn > Cr > As > Cu > Ni. Kao i u 
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prethodnom slučaju, efikasnija u imobilizaciji metala bila je smeša sa 20% zeolita i 10 
% kreča. Sudeći po koeficijentima difuzije imobilizacija metala je efikasnija u 
smešama sa zeolitom i krečom nego sa letećim pepelom i krečom. 

 
 

Tabela 35. Srednji difuzioni koeficijenti De  (cm2s-1)metala  
u S/S smešama letećeg pepela i kreča i zeolita i kreča 

  De  cm2s-1 
F10L10 F20L10 Z10L10 Z20L10 

D
I 

Cr 5,9E-12 1,1E-13 3,5E-13 1,5E-14 
Ni 5,8E-09 9,6E-09 1,7E-09 3,3E-11 
Cu 1,7E-08 2,1E-08 5,5E-09 7,2E-11 
Zn 4,0E-12 5,4E-12 6,3E-13 5,7E-15 
As 3,9E-12 4,4E-12 9,2E-12 9,6E-12 
Cd 1,8E-11 5,0E-12 7,0E-17 6,6E-18 
Pb 1,5E-12 2,7E-13 3,6E-13 9,7E-17 

 
  
 Na slici 60. su prikazani indeksi izluživanja za ove smeše. Ukoliko koristimo 

LX (Environment Canada, 1991) kao kriterijum za korišćenje i odlaganje tretiranog 
otpada, jedino se uzorak sa 20% zeolita može kontrolisano upotrebljavati jer su 
vrednosti LX za sve metale iznad 9. Smeša sa 10% zeolita i 10% kreča  se mora 
odložiti na deponiju zbog LX vrednosti za Ni i Cu ( 8,7 i 8,3). Za smeše sa letećim 
pepelom i krečom se na osnovu ovog kriterijuma tretman može smatrati neuspešnim 
jer su LX vrednosti za Cu za obe smeše ispod 8 (7,7 i 7,9). 
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Slika 60. Srednji indeksi izluživanja ( LX ) u smeši sedimenta letećeg pepela i kreča i 

zeolita i kreča; (─) LX kriterijum za efikasnost tretmana 
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 Dugoročni mehanizam izluživanja metala kao i za prethodne smeše određen je 
pomoću difuzionog modela de Groot i van der Sloot (1992). Na osnovu vrednosti 
nagiba zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena (slika 61), možemo 
zaključiti da je dominantan mehanizam izluživanja iz ovih S/S smeša difuzija.  
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Slika 61. Mehanizam izluživanja određen na osnovu vrednosti nagiba iz grafika 
zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena za smeše sedimenta i 

letećeg pepela i kreča i zeolita i kreča 
 

  
  TCLP test (SW-846, 1984; USEPA, 1996) je izveden i na ovim smešama i 
koncentracije metala su ispod graničnih vrednosti regulisanih ovim testom i za smeše 
letećeg pepela i kreča i zeolita i kreča.  

 Standardni nemački test izluživanja DIN 38414-4 takođe je izveden, a rezultati 
su prikazani u tabeli 36. 
 Koncentracije metala ni za jednu smešu nisu bile iznad LAGA Z2-vrednosti, 
koje propisuje nemačka Državna radna grupa za otpad (LAGA, 1986), tako da se na 
osnovu ovog kriterijuma mogu koristiti u građevinarstvu. Ako primenimo kriterijum 
koji propisuje Evropska Unija (2003/33/EC), sve smeše se mogu smatrati inertnim 
otpadom. 
  Na osnovu ovih rezultata, može se zaključiti da je tretman sa zeolitom i 
krečom efikasniji od letećeg pepela i kreča za imobilizaciju metala. Smeša sa 20 % 
zeolita i 10 % kreča se pokazala kao najefikasnija, jer zadovoljava skoro sve 
ispitivane kriterijume. Ono o čemu se mora voditi računa je upravo zagađivanje 
površinskih, a kasnije i podzemnih voda, pri odlaganju ovih smeša na deponije.  
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Tabela 36. Izluživanje metala u DIN 3841-4 testu 

Parametar pH Cr 
(mg/kg)

Ni 
(mg/kg)

Cu 
(mg/kg)

Zn 
(mg/kg)

Cd 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg)

F10L10 10,1 0,03 0,23 0,30 <0,001 <0,001 <0,001 

F20L10 10,5 0,02 0,19 0,28 <0,001 <0,001 <0,001 

Z10L10 9,8 <0,001 0,37 0,51 <0,001 <0,001 <0,001 

Z20L10 9,9 <0,001 0,17 0,21 <0,001 <0,001 <0,001 

Vrednosti 
LAGA 

Z2* 

 
7,0-
12,5 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
0,05 

 
1 

A*  0,5 0,4 2 4 0,04 0,5 

B* ≥6 10-70 10-40 50-100 50-200 1-5 10-50 

*Z2 gornja preporučljiva vrednost korišćenja; A maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja 
otpada kao inertnog L/S=10 (L/kg); B maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja otpada kao 
nehazardnog L/S=10(L/kg) (LAGA, 1996; 2003/33/EC) 
 

 
 5.3.11. Tretman kontaminiranog sedimenta sa kaolinitom i letećim 

pepelom 
 
  Kumulativna izlužena frakcija metala iz S/S smeša sa kaolinitom i letećim 
pepelom  nakon 90 dana kada je kao rastvor za izluživanje korišćena dejonizovana 
voda kretala se u opsegu (slika 62): 

• od 0,01 % do 0,09 % za hrom, 
• od 1,3 % do 1,4 % za nikal, 
• od 0,70 % do 0,75 %  za bakar, 
• od 0,02 % do 0,15 % za cink, 
• od 2,2 % do 2,7 % za kadmijum,  
• od 0,03 % do 0,10 % za olovo, i 
• od 2,2 %  do 9,9 % za arsen. 

  Kumulativna izlužena frakcija metala iz S/S smeša sa kaolinitom i letećim 
pepelom  nakon 90 dana kada je kao rastvor za izluživanje korišćena sirćetna kiselina 
kretala se u opsegu (slika 62): 

• 0,15 % do 0,21 % za hrom, 
• od 6,0 % do 6,7 %  za nikal, 
• od 0,58 % do 0,77 % za bakar, 
• od 2,9 % do 3,0 % za cink, 
• od 4,2 % do 5,4 % za kadmijum, 
• od 0,22 % do 0,29 % za olovo, i 
• od 11 %  do 14 % za arsen. 
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Slika 62. Kumulativne izlužene frakcije 
metala (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb i As) iz 

S/S smeša sa kaolinitom i letećim 
pepelom (%) sa dejonizovanom vodom, 
sirćetnom i huminskom kiselinom  kao 

rastvorima za izluživanje 
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  Kumulativna izlužena frakcija metala iz S/S smeša sa kaolinitom i letećim 
pepelom  nakon 90 dana kada je kao rastvor za izluživanje korišćena huminska 
kiselina kretala se u opsegu (slika 62): 

• od 0,05 % do 0,07 % za hrom, 
• od 3,3 % do 3,9 % za nikal, 
• od 1,1 % do 1,2 % za bakar,  
• od 0,14 % do 0,16 % za cink, 
• od 4,1 % do 5,1 % za kadmijum, 
• od 0,06 % do 0,07 % za olovo, i 
• od 8,1 % do 17 % za arsen. 

 Ako kumulativnu izluženu frakciju metala posmatramo kao kriterijum 
efikasnosti tretmana, možemo zaključiti da je tretman sa kaolinitom i krečom 
najefikasniji za Cr, Zn i Pb, sa manje od 1% izlužene frakcije u sva tri korišćena 
rastvora za izluživanje. Takođe, možemo zaključiti da sa porastom udela letećeg 
pepela se smanjuje i procenat izluženih metala. Do ovakvog zaključka su došli i drugi 
autori. Moon i Dermatas (2006) su pokazali da se u smeši sa 5 % kaolinita i 25 % 
letećeg pepela značajno smanjilo izluživanje olova u odnosu na mešavinu zemljišta sa 
samim kaolinitom (izluživanje je bilo manje od 6 %). Oni ovo smanjenje u izluživanju 
objašnjavaju formiranjem produkata pozolanske reakcije, kao što su hidrati kalcijum 
silikata (CSH) i kalcijum aluminata (CAH). Ricou – Hoeffer et al. (2001) su istakli da 
formiranje CSH, kao rezultat tretmana sa letećim pepelom, igra vrlo važnu ulogu u 
uklanjanju i stabilizaciji katjon metala. 

 Ako poredimo izlužene koncentracije metala sa aktuelnim nacionalnim 
Pravilnikom (Sl. glasnik SRS 31/82), koncentracije Cr, Zn i Pb za sve smeše su ispod 
MDK vrednosti za I/II klasu. Koncentracije Cd za sve smeše su ispod MDK za III/IV 
klasu, a ovo isto važi i za koncentracije Cu i As za smešu sa 30 % letećeg pepela i 5 % 
kaolinita. Koncentracije Ni su u svim smešama preko graničnih vrednosti. 

 Ukoliko poredimo kumulativne izlužene koncentracije metala iz ovih smeša sa 
ICPDR direktivom (2002) , možemo zaključiti da koncentracije Cr i Zn spadaju u II 
klasu, a Ni i Cd u V klasu za sve smeše. Koncentracije Cu, As i Pb iz smeša sa 10 i 20 
% letećeg pepela i 5 % kaolinita spadaju u V klasu, a za smešu sa 30 % letećeg pepela 
i 5 % kaolinita u IV klasu.  

 Ukoliko kumulativne izlužene koncentracije metala poredimo sa 
koncentracijama koje za otpad propisuje Evropska Unija (2003/33/EC), u rastvoru 
dejonizovane vode sve tri smeše se mogu smatrati inertnim otpadom sa aspekta 
koncentracija Cr i Zn, a smeša sa 30 % letećeg pepela i 5 % kaolinita i sa aspekta 
koncentracija Cu. Sve ostale smeše u pogledu koncentracija svih ostalih metala se 
mogu kategorisati kao neopasan otpad. U rastvoru sirćetne kiseline, Sve smeše su 
opasan otpad u ogledu koncentracija Ni i Cd, a u pogledu svih ostalih metala 
neopasan otpad. U rastvoru huminske kiseline, situacija je malo drugačija, pa pored 
koncentracija Ni i Cd opasnim se mogu smatrati i koncentracije As. Ipak, sve smeše 
spadaju u inertan otpad u pogledu koncentracija Zn, a smeše sa 20 i 30 % letećeg 
pepela i 5 % kaolinita i u pogledu koncentracija Cu. 

 Srednji difuzioni koeficijenti su se kretali u opsegu (tabela 37): 

• od 3,2E-10 cm2s-1 do 3,2E-13 cm2s-1  u dejonizovanoj vodi, 
• od 3,5 E-09 cm2s-1 do 1,6E-12 cm2s-1 u sirćetnoj kiselini, 
• od 5,0E-09 cm2s-1 do 8,5E-13 cm2s-1 u huminskoj kiselini. 
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Tabela 37. Srednji difuzioni koeficijenti De  (cm2s-1)  
u S/S smešama sa kaolinitom i letećim pepelom 

 De  cm2s-1 
K5F10 K5F20 K5F30 

D
I 

Cr 2,3E-12 2,9E-12 3,5E-12 
Ni 3,2E-10 7,0E-11 9,2E-11 
Cu 4,8E-11 5,7E-11 6,2E-11 
Zn 1,2E-13 2,0E-11 2,1E-11 
As 6,1E-11 6,1E-11 8,0E-11 
Cd 3,6E-11 4,6E-11 6,8E-11 
Pb 2,9E-13 3,1E-13 3,2E-13 

A
A

  
pH

 3
.2

5 
Cr 6,1E-13 1,1E-12 1,6E-12 
Ni 3,5E-09 4,1E-09 4,1E-09 
Cu 2,5E-11 5,8E-11 6,6E-11 
Zn 2,0E-09 2,2E-09 2,2E-09 
As 2,2E-09 2,5E-09 8,8E-09 
Cd 4,8E-10 5,2E-10 8,1E-10 
Pb 2,9E-11 2,9E-11 4,3E-11 

H
A

  
20

 m
g 

TO
C

 l-1
 Cr 4,2E-13 5,0E-13 5,6E-13 

Ni 1,8E-10 2,3E-10 2,6E-10 
Cu 3,8E-11 4,0E-11 4,9E-11 
Zn 3,2E-12 5,1E-12 7,4E-12 
As 5,0E-09 5,9E-09 8,9E-09 
Cd 1,4E-10 1,5E-10 2,3E-10 
Pb 6,8E-13 6,9E-13 8,5E-13 

 
 

  Može se primetiti da sa povećanjem udela letećeg pepela se smanjuje 
vrednost koeficijenta difuzije, u sva tri rastvora.  Prema ovim koeficijentima može se 
zaključiti da je tretman bio najefikasnij za Cr, Zn i Pb. Pojedinačni difuzioni 
koeficijenti su se kretali od E-09 cm2 s-1 (umereno mobilni) do E-13 cm2 s-1 
(imobilisani) (Nathwani i Phillips, 1980). Slične vrednosti za olovo dobili su i Moon i 
Dermatas (2006), za smešu sa 5% kaolinita i 25% letećeg pepela dobili su De 
vrednost od 6,8E-10 cm2s-1, što ukazuje da su dobijene vrednosti u skladu sa 
literaturnim podacima. 

 Ukoliko koristimo LX (Environment Canada, 1991) kao kriterijum za 
korišćenje i odlaganje tretiranog otpada, sve smeše se mogu kontrolisano koristiti 
(slika 63), osim smeše sa 20 % letećeg pepela i 5 % kaolinita, jer je LX vrednost za Ni 
ove smeše u rastvoru sirćetne i huminske kiseline  8,8, i 8,9 respektivno te se ona 
može odlagati na deponiju. 
 Dugoročni mehanizam izluživanja metala kao i za prethodne smeše određen je 
pomoću difuzionog modela de Groot i van der Sloot (1992). Vrednosti nagiba iz 
zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena prikazane su na slici 64. 
Vrednosti nagiba kriva (0,35-0,61) zavisnosti kumulativne izlužene količine metala 
(mg m-2) i vremena izluživanja ukazuju da je dominantan mehanizam izluživanja 
difuzija Ovo je u skladu sa literaturnim podacima – Moon i Dermatas (2006) su za 
smešu sa 25 % letećeg pepela i 5 % kaolinita dobili vrednost nagiba od 0,43 što 
ukazuje da je dominantan mehanizam izluživanja difuzija. 
  Koncentracije metala nakon TCLP testa (SW-846, 1984; USEPA, 1996) su se 
kretale u opsegu ispod graničnih vrednosti. 
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Slika 63. Srednji indeksi izluživanja ( LX ) u smeši sedimenta i kaolinita i letećeg 
pepela; (─) LX kriterijum za efikasnost tretmana 
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Slika 64. Mehanizam izluživanja određen na osnovu vrednosti nagiba iz grafika 
zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena za smeše sedimenta i 

kaolinita i letećeg pepela 

 

 Standardni nemački test izluživanja DIN 38414-4 je izveden na ovim 
smešama, a rezultati su prikazani u tabeli 38. Može se zaključiti, na osnovu LAGA 
Z2-vrednosti, koje propisuje nemačka Državna radna grupa za otpad (LAGA, 1986), 
da su koncentracije metala u smešama ispod graničnih vrednosti. Isti zaključak se 
može izvesti i na osnovu kriterijuma za deponovanje koje propisuje Evropska unija 
(2003/33/EC), na osnovu kog sve smeše mogu biti klasifikovane kao inertan otpad. 
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Tabela 38. Izluživanje metala u DIN 3841-4 testu 

Parametar pH Cr 
(mg/kg)

Ni 
(mg/kg)

Cu 
(mg/kg)

Zn 
(mg/kg)

Cd 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg)

K5F10 9,2 0,02 0,92 1,23 0,31 0,02 0,02 

K5F20 9,3 0,03 0,61 0,83 0,29 0,03 0,02 

K5F30 9,3 0,07 0,53 0,77 0,21 0,02 0,03 

Vrednosti 
LAGA 

Z2* 

 
7,0-
12,5 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
0,05 

 
1 

A*  0,5 0,4 2 4 0,04 0,5 

B* ≥6 10-70 10-40 50-100 50-200 1-5 10-50 

*Z2 gornja preporučljiva vrednost korišćenja; A maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja 
otpada kao inertnog L/S=10 (L/kg); B maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja otpada kao 
nehazardnog L/S=10(L/kg) (LAGA, 1996; 2003/33/EC) 

 

 Na osnovu rezultata, može se zaključiti da je u tretmanu sa  letećim pepelom i 
kaolinitom, najefikasnija smeša sa 30 % letećeg pepela i 5 % kaolinita. Ipak, ni ova 
smeša ne zadovoljava sve ispitivane kriterijume, pa se tako na osnovu pravilnika 
Evropske Unije (2003/33/EC) kada su korištene sirćetna i huminska kiselina kao 
rastvori za izluživanje ova smeša može smatrati opasnim otpadom u pogledu 
koncentracija Ni i Cd. 
 
 5.3.12. Tretman kontaminiranog sedimenta sa zeolitom i letećim pepelom 
 
  Kumulativna izlužena frakcija metala iz S/S smeša sa zeolitom i letećim 
pepelom  nakon 90 dana kada je kao rastvor za izluživanje korišćena dejonizovana 
voda kretala se u opsegu (slika 65): 

• od 0,01 % do 0,05 % za hrom, 
• od 1,2 % do 1,3 % za nikal, 
• od 0,53 %  do 0,67 % za bakar, 
• od 0,02 %  do 0,07 % za cink, 
• od 2,3 % do 2,6 % za kadmijum, 
• od 0,02 % do 0,07 % za olovo, i 
• od 6,1 % do 11 % za arsen. 

  Kumulativna izlužena frakcija metala iz S/S smeša sa zeolitom i letećim 
pepelom  nakon 90 dana kada je kao rastvor za izluživanje korišćena sirćetna kiselina 
kretala se u opsegu (slika 65): 

• od 0,07 % do 0,10 % za hrom, 
• od 6,8 % do 7,2 % za nikal, 
• od 0,68 %  do 0,76 % za bakar, 
• od 1,9 % do 2,8 % za cink, 
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• od 4,6 %  do 4,9 % za kadmijum, 
• od 0,16 % do 0,24 % za olovo, i 
• od 6,7 % do 11 % za arsen. 
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Slika 65. Kumulativne izlužene frakcije 
metala (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb i As) iz 

S/S smeša sa zeolitom i letećim pepelom 
(%) sa dejonizovanom vodom, sirćetnom 
i huminskom kiselinom  kao rastvorima 

za izluživanje 
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 Kumulativna izlužena frakcija metala iz S/S smeša sa zeolitom i letećim 
pepelom  nakon 90 dana kada je kao rastvor za izluživanje korišćena huminska 
kiselina kretala se u opsegu (slika 65): 

• od 0,04 % do 0,05 % za hrom, 
• od 3,4 % do 3,8 % za nikal, 
• od 1,1 % do 1,2 % za bakar, 
• od 0,13 % do 0,21 % za cink, 
• od 4,1 % do 4,4 % za kadmijum, 
• od 0,05 % do 0,07 % za olovo, i 
• od 10 % do 24 %  za arsen. 

 Generalno se može zaključiti da je smeša sa 5% zeolita i 20% letećeg pepela 
bila najefikasnija u uklanjaju metala, odnosno smanjenja njihovog izluživanja, ako 
kumulativnu izluženu frakciju metala posmatramo kao kriterijum efikasnosti 
tretmana. Ovaj tretman bio je najefikasniji za Cr, Cu, Zn i Pb, čiji procenat izluživanja 
nije bio veći od 1,1%.  

  U sve tri smeše kumulativne koncentracije pojedinih izluženih metala (Zn i 
Cr) iz S/S smeša su I/II klasa prema aktuelnom nacionalnom Pravilniku (Sl. glasnik 
SRS 31/82). Izlužene koncentracije sledećih Cu su III/IV klasa prema aktuelnom 
nacionalnom Pravilniku (Sl. glasnik SRS 31/82) i Pb za smeše sa 5% zeolita i 20% 
letećeg pepela i 10% zeolita i 10% letećeg pepela. Spram kriterijuma ICPDR direktive 
(2002), koncetracije Ni, As, Cd i Pb izlužene iz ovih smeša spadaju u V klasu, Cu u 
IV klasu, a Cr u II klasu za sve smeše.Koncentracije izluženog Zn iz smeše sa 5 % 
zeolita i 10 % kreča svrstavaju ovu smešu u II klasu, a ostale dve smeše spadaju u II 
klasu. Ukoliko kumulativne izlužene koncentracije metala poredimo sa 
koncentracijama koje za otpad propisuje Evropska Unija (2003/33/EC), dolazimo do 
sledećeg zaključka: u rastvoru dejonizovane vode sve smeše sa aspekta koncentracije 
Cr i Zn se mogu smatrati inertnim otpadom. Smeša sa 30% letećeg pepela i 5% kreča 
se može smatrati inertnim otpadom i u slučaju koncentracija bakra, dok koncentracije 
ostalih metala ove smeše svrstavaju u neopasan otpad. U rastvoru sirćetne kiseline, 
sve smeše su opasan otpad sa aspekta koncentracija Ni i Cd, a kalsifikuju se kao 
neopasne na osnovu koncentracija ostalih metala. U rastvoru huminske kiseline je vrlo 
slična situacija kao u rastvoru sirćetne kiseline, smeše se mogu smatrati opasnim 
otpadom sa aspekta koncentracija Ni i Cd, ali ovaj put i inertnim otpadom u pogledu 
koncentracija Cr i Zn. Koncentracije Cu, As i Pb klasifikuju ove smeše u neopasan 
otpad. 

 Srednji koeficijenti difuzije za smeše zeolita i letećeg pepela su se kretali 
opsegu (tabela 39): 

• od 1,6E-10 cm2s-1 do 2,8E-13 cm2s-1 u dejonizovanoj vodi, 
• od 2,7E-09 cm2s-1 do 9,0E-13 cm2s-1 u sirćetnoj kiselini,  
• od 1,2E-10 cm2s-1 do 8,1E-14 cm2s-1 u huminskoj kiselini. 

 Prema Nathwaniju i Phillipsu (1980), metali iz S/S smeša sa zeolitom i letećim 
pepelom se mogu smatrati umereno mobilnim (E-09 cm2s-1) do praktično imobilisani 
(E-14 cm2s-1). A sudeći po ovom parametru, tretman je bio najefikasniji za Cr, Zn i 
Pb. 

 Prema Kanadskoj agenciji za zaštitu životne sredine (Environment Canada, 
1991) LX vrednosti se mogu uzeti kao kriterijum za korišćenje i odlaganje S/S 
tretiranog otpada. Na osnovu slike 66, u rastvoru dejonizovane vode i huminske 
kiseline sve smeše su pogodne za kontrolisanu upotrebu, dok u rastvoru sirćetne 
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kiseline, LX vrednosti za Ni su 8,9, 8,9 i 8,8 za sve tri smeše respektivno, tako da se u 
tom slučaju one mogu odlagati na deponiju.  
   
 

Tabela 39. Srednji difuzioni koeficijenti De  (cm2s-1)  metala  
u S/S smešama sa zeolitom i letećim pepelom 
 De  cm2s-1 

Z5F10 Z10F10 Z5F20 

D
I 

Cr 1,0E-12 1,2E-12 2,0E-12 
Ni 4,8E-11 5,0E-11 5,2E-11 
Cu 3,2E-11 4,2E-11 4,7E-11 
Zn 2,5E-12 3,1E-12 3,7E-12 
As 1,6E-10 4,3E-10 4,9E-10 
Cd 4,7E-11 5,4E-11 5,5E-11 
Pb 2,2E-12 2,8E-13 2,8E-13 

A
A

  
pH

 3
.2

5 

Cr 8,8E-13 8,8E-13 9,0E-13 
Ni 3,8E-09 4,0E-09 4,6E-09 
Cu 4,3E-11 4,7E-11 5,3E-11 
Zn 2,7E-09 3,0E-09 3,3E-09
As 3,0E-09 4,6E-09 9,6E-10 
Cd 7,3E-10 8,8E-10 9,0E-10 
Pb 3,0E-11 3,9E-11 4,0E-11 

H
A

  
20

 m
g 

TO
C

 l-1
 Cr 7,2E-14 7,6E-14 8,1E-14 

Ni 1,2E-10 1,3E-10 1,8E-10 
Cu 3,8E-11 5,9E-11 6,3E-11 
Zn 3,6E-12 3,9E-12 4,5E-12 
As 8,4E-10 8,6E-10 9,0E-10 
Cd 1,3E-10 1,6E-10 1,6E-10 
Pb 4,4E-13 8,7E-13 8,9E-13 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Z5F10
DI

Z10F10
DI

Z5F20
DI

Z5F10
AA

Z10F10
AA

Z5F20
AA

Z5F10
HA

Z10F10
HA

Z5F20
HA

Smeše sedimenta i zeolita i letećeg pepela

LX

Cr
Ni
Cu
Zn
As
Cd
Pb

 
 Slika 66. Srednji indeksi izluživanja ( LX ) u smeši sedimenta i zeolita i letećeg 

pepela; (─) LX kriterijum za efikasnost tretmana 
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  Mehanizam koji kontroliše izluživanje metala iz S/S smeša određuje se 
modelom difuzione teorije koji su razvili Groot i van der Sloot (1992). Ukoliko 
poredimo vrednosti nagiba iz grafika zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala 
(mg m-2) i vremena (slika 67) dolazimo do zaključka da je dominantan mehanizam 
izluživanja difuzija, kao što je bilo i očekivano. 
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Slika 67. Mehanizam izluživanja određen na osnovu vrednosti nagiba iz grafika 

zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena za smeše sedimenta i zeolita 
i letećeg pepela 

 
 
 
  Koncentracije metala u smešama su se kretale u opsegu ispod graničnih 
vrednosti regulisanih TCLP testom (SW-846, 1984; USEPA, 1996).  

 Rezultati standardnog nemačkog testa izluživanja DIN 38414-4 su prikazani u 
tabeli 40. Materijali u kojima su koncentracije metala iznad LAGA Z2-vrednosti, koje 
propisuje nemačka Državna radna grupa za otpad (LAGA, 1986), ne mogu se koristiti 
već moraju biti na odgovarajući način deponovani ili podvrgnuti dodatnom tretmanu 
kako bi se smanjilo oslobađanje polutanata. U tabeli se vidi da samo smeša sa 5% 
zeolita i 10% letećeg pepela prelazi ovaj kriterijum u pogledu koncentracije Ni. 

 Što se tiče kriterijuma za deponovanje koje propisuje Evropska unija 
(2003/33/EC), vrednosti koncentracije metala za sve smeše klasifikuju ove smeše kao 
inertan otpad. 

 Smeša sa 5% zeolita i 20% letećeg pepela pokazala se kao najefikasnija u 
ovom S/S tretamnu. Ipak, kada su u pitanju koncentracije Ni i Cd u rastvorima 
sirćetne kiseline, i ova smeša predstavlja opasan otpad. 
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Tabela 40. Izluživanje metala u DIN 3841-4 testu 

Parametar pH Cr 
(mg/kg)

Ni 
(mg/kg)

Cu 
(mg/kg)

Zn 
(mg/kg)

Cd 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg)

Z5F10 10,2 0,06 1,32 1,51 0,28 0,02 0,06 

Z10F10 10,4 0,02 1,06 0,78 0,45 0,02 0,03 

Z5F20 10,8 0,02 0,79 0,60 0,34 0,02 0,04 

Vrednosti 
LAGA 

Z2* 

 
7,0-
12,5 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
0,05 

 
1 

A*  0,5 0,4 2 4 0,04 0,5 

B* ≥6 10-70 10-40 50-100 50-200 1-5 10-50 

*Z2 gornja preporučljiva vrednost korišćenja; A maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja 
otpada kao inertnog L/S=10 (L/kg); B maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja otpada kao 
nehazardnog L/S=10(L/kg) (LAGA, 1996; 2003/33/EC) 
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 5.4. KVALITET SEDIMENTA KRIVAJE 
 
 5.4.1. Karakterisitike sedimenta 
 

Suva materija sedimenta izmerena u uzorcima kretala se u opsegu 14-56%. 
Organska materija se kretala u opsegu od 2,6-26,2%. Na slici 68 i tabeli u Prilogu P-2 
su predstavljeni rezultati određivanja granulometrijskog sastava sedimenta vodotoka 
Krivaja. Uzorci su uzeti duž toka Krivaje, na 22 lokacije. Mineralni deo frakcije 
manje od 2 µm se kreće od 0,76-8,9% suve mase sedimenta, a frakcije 2 – 63 µm od 
14,3-61,5% suve mase sedimenta. Generalno se može zaključiti da  je sediment vrlo 
bogat finim organskim muljem (frakcija manja od 63 µm), i da duž toka nema 
značajne razlike u količini ove frakcije.  
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Slika 68. Rezultati određivanja granulometrijskog sastava sedimenta Krivaje 
 
 

Ovi podaci (veličina čestica sedimenta (udeo frakcije gline – ispod 2 µm) i 
sadržaj organske materije) upotrebljeni su za korekciju analitički određenih 
koncentracija polutanata kako bi se mogla izvršiti klasifikacija sedimenta prema 
holandskom zakonodavstvu jer su kriterijumi kvaliteta dati za standardni sediment sa 
10 % organske materije i 25 % gline. 
 
 5.4.2. Pseudo-ukupni sadržaj metala 
 

 Pseudo-ukupni sadržaj metala u početnom uzorku sedimenta prikazan je u 
tabeli 43 i upoređen sa sa holandskom regulativom (Ministry of Transport and Public 
Works, 1994; Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment Directorate-
General for Environmental Protection, 2000). Kao što je ranije napomenuto, 
Holandska regulativa obuhvata dve numeričke vrednosti: ciljnu i interventnu. Ciljna 
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vrednost je niža vrednost, osnovna koncentracija ispod koje se zna ili predpostavlja da 
element/jedinjenje ne utiču na prirodne osobine sedimenta. Interventna vrednost je 
viša vrednost, maksimalna tolerantna koncentracija iznad koje se zahteva 
remedijacija. Rezultati prikazani u tabeli 41 ukazuju da je zagađeni sediment 4 klase 
sa aspekta koncentracije bakra i 4+ klase u odnosu na koncentraciju cinka. Kako se 
kvalitet sedimenta određuje na osnovu parametra koji je bio u najlošijoj, najvećoj 
kategoriji, kako to predviđa DHV model, sediment Krivaje, kao i sediment Velikog 
Bačkog Kanala, se može svrstati u 4+ kategoriju, odnosno u ekstremno zagađen 
sediment i neophodna mu je remedijacija.  

 
 

Tabela 41. Rezultati analize pseudo-ukupnog sadržaja metala sa klasifikacijom prema    
holandskoj evalucionoj šemi (Ministry of Transport and Public Works, 1994; Vierde 

Nota Waterhuishouding, Ministerie V&W, 1998) 

Metali 
mg/kg Klasifikacija 

po parametru Merena 
vrednost 

Korigovana 
vrednost 

Referentna 
vrednost 

Interventna 
vrednost 

Kadmijum (Cd) 1,93 1,57 0,8 12 2 
Hrom (Cr) 29,22 53,85 100 380 1 
Bakar (Cu) 170,2 191,5 36 190 4  
Olovo (Pb) 408,1 487,7 85 530 2 
Nikal (Ni) 11,51 33,22 35 210 1 
Cink (Zn) 832,3 1217 140 720   4+ 
Klasa 0 – prirodni fon sedimenta, klasa 1 – neznatno zagađen sediment,  klasa 2 – umereno 
zagađenje, klasa 3 –  teško zagađen sediment;  klasa 4 (4+)– ekstremno zagađen sediment 

 
 

 Pseudo-ukupna koncentracija metala u početnom uzorku sedimenta smanjivala 
se sledećim redom Zn > Pb > Cu > Cr > Ni > Cd , što ne mora da znači da je takav 
redosled i sa aspekta njihove mobilnosti u sedimentu. Mobilnost, toksičnost, odnosno 
biodostupnost sedimenta varira u zavisnosti od toga za koju su fazu u sedimentu 
metali vezani. 

 Poređenjem sa kanadskim preporukama za kvalitet sedimenta i zaštitu 
akvatičnog života (CCME, 1995), sadržaj Pb je bio dosta iznad nivoa verovatnog 
efekta (PEL), kada se smatra da je verovatan negativan efekat usled prisustva 
povećanih koncentracija određenog metala. Kanadske preporuke samo ukazuju da je 
verovatan negativan efekat, ali su prihvaćene bez dodatnih korekcija i za razliku od 
holandskih ne ukazuju na dalji način manipulacije sedimentom. 

 Kao što je već više puta napomenuto, korišćenje ukupnih i pseudo-ukupnih 
koncentracija metala u sedimentu kao mera njegove toksičnosti i sposobnosti da se 
bioakumulira je vrlo nezahvalno jer različiti sedimenti pokazuju različit stepen 
biodostupnosti za isti ukupni sadržaj metala. Podaci o ukupnom ili pseudo-ukupnom 
sadržaju teških metala ne pružaju jasnu sliku o njihovom mogućem poreklu, niti o 
načinu njihovog vezivanja za sediment.  U sedimentima sa prirodnim sadržajem 
metala može se ispoljiti toksično dejstvo ukoliko vladaju fizičko-hemijski uslovi u 
kojima su metali lakše ratvorljivi ili ukoliko su metali vezani za faze iz kojih se mogu 
lako osloboditi. Povišeni sadržaj metala ne mora za posledicu da ima i povišeno 
toksično dejstvo, ukoliko su metali geohemijskog porekla. Da bi se upotpunila slika o 
toksičnosti metala u sedimentu primenjena je metoda sekvencijalne ekstrakcije metala 
da bi se stekao uvid u njihovo particionisanje po fazama. 
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           5.5. PROCENA DOSTUPNOSTI METALA U POČETNOM 
SEDIMENTU I  SEDIMENTU NAKON 
SOLIDIFIKACIJE/STABILIZACIJE 

 
 5.5.1. Polazni sediment 
 
 Ukupna koncentracija metala u sedimentu sledi ovaj redosled: Zn > Pb > Cu > 
Cr > Ni > Cd. Mobilnost, toksičnost, odnosno biodostupnost sedimenta varira u 
zavisnosti od toga za koju su fazu u sedimentu vezani metali.  Mobilnost metala 
procenjena je na osnovu modifikovane BCR sekvencijalne procedure (Jamali et al., 
2009). Rezultati dobijeni ovom procedurom za polazni sediment prikazani su na slici 
69.  
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Slika 69. Rezultat sekvencijalne ekstrakcione procedure u početnom  

sedimentu Krivaje 
 

  

  Prema Kodu Procene Rizika (Jain, 2004), u polaznom sedimentu Krivaje cink 
i bakar pokazuju umereno visok rizik (18% i 21% respektivno), dok ostali metali ne 
prestavljaju rizik po akvatične sisteme sa karbonantnom frakcijom manjom od 1%. 
 Raspodela metala prema njihovom udelu u ostalim frakcijama je sledeći: 

• u redukovanoj fazi Zn > Cd > Cu > Cr> Ni > Pb, 
• u oksidovanoj fazi Cr > Cu > Ni >Zn > Pb > Cd,  i  
• u rezidualnoj fazi Pb > Ni > Cd > Cu >Zn >Cr. 

 Ni, Cd i Pb pokazuju sličan trend i u najvećem procentu se nalaze u 
rezidualnoj fazi. Ipak, pored rezidualne frakcije, Cd se nalazi u značajnom procentu i 
u redukovanoj fazi (39%), što se može zaključiti i za Cu (25%) i Zn (40%), što 
ukazuje da se ovi metali mogu ponašati umereno mobilno, odnosno se mogu 
osloboditi pri promeni oksido-redukcionih uslova. Cr se u najvećem procentu nalazi u 
oksidovanoj fazi (88%). Ovo dokazuje da hrom pokazuje visok afinitet vezivanja za 
organsku materiju i sulfide što bi moglo predstavljati značajan problem u slučaju 
oksidacije sedimenta, jer može doći do oslobađanja hroma u vodu. Generalno 
mobilnost metala opada u sledećem nizu: Zn > Cu > Cd > Cr > Pb > Ni. Naravno da 
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posebnu pažnju treba obratiti na Cu i Zn koji se u značajnom procentu nalaze vezani u 
karbonatnoj frakciji pa mogu predstavljati umeren rizik po akvatičnu sredinu. 
 
 

 5.5.2. Sediment nakon solidifikacije/stabilizacije 
 
 Sekvencijalna ekstrakciona procedura primenjena je i na solidifikovane smeše 

sedimenta i imobilizacionih agenasa, nakon „starenja“ od 28 dana. 
 
 5.5.2.1. Smeše sedimenta i kreča 
 
Slika 70 prikazuje raspodelu metala prema fazama u smešama sedimenta i kreča.  
 
 
a) L5 

Cr Ni Cu Zn Cd Pb 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

 RAS  RED  OKS  REZ

b) L10 

Cr Ni Cu Zn Cd Pb 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

 RAS  RED  OKS  REZ

 
c) L20 

Cr Ni Cu Zn Cd Pb 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

 RAS  RED  OKS  REZ

d) L50 

Cr Ni Cu Zn Cd Pb 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

 RAS  RED  OKS  REZ

 

e) L80 

Cr Ni Cu Zn Cd Pb 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

 RAS  RED  OKS  REZ

Slika 70. Rezultati sekvencijalne 
ekstrakcione procedure za S/S 

sediment dodatkom a) 5% kreča, b) 
10% kreča c) 20% kreča d) 50% 

kreča i e) 80% kreča 
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 Može se primetiti značajno smanjenje mobilnosti metala sa povećanjem udela 
kreča u smeši.  

- Već sa dodatkom 5% kreča, Cu i Zn koji su predstavljali umeren rizik u 
uzorku polaznog sedimenta, smanjuju svoj udeo u karbonatnoj frakciji, Cu 
je vezan 2% a Zn 14 % za prvu, najmobilniju fazu.  

- Cr  u smešama sa 5, 10, 20 i 50% kreča pokazuje jak afinitet vezivanja za 
oksidovanu fazu, odnosno za organske materije i sulfide, iz čega se može 
zaključiti da je Cr ostao vezan u istoj fazi kao i u polaznom sedimentu bez 
obzira na dodatak kreča.  

- Tek sa dodatkom 80% kreča hrom većim delom prelazi u rezidualnu 
frakciju.  

- Ni i Pb pokazuju sličan trend u ponašanju i već sa udelom 5% kreča, oni su 
najvećim procentom vezani za rezidualnu frakciju, isto kao i u uzorku 
početnog sedimenta.  

- Cd je u smešama sa 5, 10 i 20% kreča najvećim udelom vezan u 
redukovanoj fazi (36, 31 i 32%), nepromenjeno u odnosu na polazni 
sediment. Sa dodatkom 50 i 80% kreča, prelazi većim udelom u rezidualnu 
frakciju.  

 Mobilnost metala u smešama sa krečom opada, u sledećem nizu: Cd > Cu > 
Zn > Cr > Ni > Pb. 
 
 

5.5.2.2. Smeše sedimenta i cementa 
 

 Slika 71 prikazuje raspodelu metala prema fazama u smešama sedimenta i 
cementa. 

 Sa slike se prvenstveno može zaključiti znatno smanjenje mobilnosti metala sa 
porastom udela cementa u smešama.  

- Ni i Pb, kao i polaznom sedimentu se u svih pet smeša nalaze u najvećem 
procentu vezani za mineralnu frakciju, pa tako i praktično imobilisani za 
akvatične organizme.  

- Vrlo je slično ponašanje kadmijuma, koji se smeši sa 5 % cementa 
pokazuje isto ponašanje kao i u polaznom sedimentu, ali sa porastom 
udela cementa skoro potpuno prelazi u rezidualnu frakciju.  

- Zn koji je u polaznom sedimentu predstavljao najveći rizik, sa 21% 
zastuplenosti u prvoj, rastvorljivoj frakciji, u smešama sa 5 i 10% 
cementa, se ponaša vrlo slično, sa 18, odnosno 15% udela u prvoj frakciji.  

- Ipak, sa porastom procenta cementa u smešama, opada i zastupljenost Zn 
u karbonatnoj frakciji.  

- Cu, koji u polaznom sedimentu pokazuje slično ponašanje kao i Zn, u 
smešama sa cementom je najvećim udelom vezan za organske materije i 
sulfide, a sa porastom udela cementa, raste i udeo Cu u rezidualnoj fazi.  
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Slika 71. Rezultati sekvencijalne 
ekstrakcione procedure za S/S 

sediment dodatkoma) 5% cementa, 
b) 10% cementa  c) 20% cementa d) 

50% cementa i e) 80% cementa 
 

 
 
 5.5.2.3. Smeše sedimenta i gline 

 
 Na slici 72 je predstavljena raspodela metala po fazama posle sekvencijalne 

ekstrakcione procedure u smešama sedimenta i gline. 
Sa slike se može zaključiti, kao i u prethodnim smešama, da mobilnost metala 

opada sa porastom udela gline u smeši.  
- Ni i Pb, kao i u uzorku pozanog sedimenta se najvećim udelom nalaze u 

rezidualnoj frakciji, i ne predstavljaju rizik po okolinu.  
- Cd iz redukovane faze u kojoj se nalazi u polaznom sedimentu, sa 

povećanjem udela gline prelazi takođe u rezidualnu frakciju.  
- Cr  u smešama sa 5, 10 i 20% gline pokazuje isti afinitet vezivanja za 

organsku materiju kao i u polaznom sedimentu, ali sa dodatkom 50 i 80% 
gline, mu se povećava udeo u rezidualnoj frakciji.  
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- Cu u svim smešama sa glinom, sudeći po KPR (Jain, 2004), za razliku od 
polaznog sedimenta ne predstavlja rizik po akvatičnu sredinu, jer je 
zastupljen u karbonatnoj frakciji sa manje od 2%.  

- Zn sa druge strane, u smešama sa 5 i 10% gline skoro je u jednakom 
procentu vezan za karbonatnu frakciju kao i u polaznom sedimentu (21 i 
18%). Sa povećanjem udela gline ovaj procenat se smanjuje, ali je i u 
smeši sa 80 % gline ipak prisutan 10% u rastvorljivoj frakciji. 
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Slika 72. Rezultati sekvencijalne 
ekstrakcione procedure za S/S 

sediment dodatkom a) 5% gline, b) 
10% gline c) 20% gline d) 50% 

gline i e) 80% gline 
 

 
 
  Na osnovu rezultata sekvencijalne procedure u tretiranim uzorcima, može se 
zaključiti da se značajno smanjio udeo cinka i bakra u prvoj, karbonatnoj fazi koja je 
ujedno i najproblematičnija jer je najlakše dostupna i najmobilnija. 
 U smešama sa krečom najefikasnijim su se pokazale smeše sa 5 i 10%  kreča 
gde se cink nalazi u rezidualnoj fazi 68%, odnosno 69%, a bakar 59%, odnosno 54%. 
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U smešama sa 5, 10, 20 i 80% cementa cink se nalazi u rezidualnoj fazi, a u smeši sa 
50 % cementa u oksidovanoj fazi. Bakar se u svim smešama nalazi u oksidovanoj 
fazi, sem u smeši sa 80% cementa gde se nalazi u rezidualnoj (55%). 
 U smešama sa glinom dominantan je udeo cinka i bakra u rezidualnoj fazi, što 
ga praktično čini nedostupnim za akvatične sisteme  (Zn 35-58%, Cu 58-73%). 
 
 
 5.6. TRETMAN KONTAMINIRANOG SEDIMENTA KRIVAJE 
 
 5.6.1. Tretman kontaminiranog sedimenta sa krečom 
 

 Kao što je već napomenuto, u radu je korišćen kalcijum-oksid koji ima 
nekoliko prednosti u odnosu na kalcijum-hidroksid (Dermatas et al., 2004): njegova 
toplota hidratacije rezultuje u većoj brzini reakcije, ne postoji dovoljno podataka o S/S 
tretmanu na bazi kalcijum-oksida kako za zemljište tako i za sediment i ekononomska 
prednost u odnosu na cement i kalcijum-hidroksid. 

 Kumulativne izlužene frakcije metala posle S/S tretmana sa krečom prikazane 
su na slici 73 kao funkcija vremena izluživanja.  

 Kumulativni procenti izluženih metala nakon 90 dana kretali su se u opsegu: 

• od 0,21 % do 0,85 % za hrom, 
• od 0,16 %  do 8,2 % za nikal, 
• od 5,2 % do 18 % za bakar, 
• od 0,09 % do 0,2 % za cink, 
• od 4E-04 % do 0,002 % za kadmijum, i 
• od 0,003 % do 0,03 % za olovo.  

 
 Može se zaključiti da se sa porastom udela kreča smanjivao i procenat 
kumulativno izluženih metala, što je u skladu sa literaturnim podacima (Jing et al., 
2004; Dermatas et al., 2006; Kundu i Gupta, 2008). 

 Efikasnost imobilizacije metala u smešama sedimenta i kreča može se tumačiti 
alkalnom prirodom S/S agensa i stvaranjem precipitata metala (Jing et al., 2004). S 
obzirom na alkalnu prirodu S/S matriksa, bakar se nalazi kao hidratisani metal, metal 
hidroksid i kalcijum-metal jedinjenje. Cu(OH)4

2-, Cu(OH)3
-i Cu(OH)2, mogu 

reagovati sa kalcijumom pri čemu nastaju kompleksna jedinjenja u S/S matriksu.  
 Kumulativne izlužene koncentracije metala iz S/S smeša sa krečom spadaju u 

I/II klasu aktuelnom nacionalnom Pravilniku o opasnim materijama u vodama (Sl. 
glasnik SRS 31/82) sa aspekta koncentracija Cr, Zn, Cd i Pb. Koncentracije Ni i Cu za 
smešu sa 80% kreča ne prelaze MDK vrednosti za III/IV klasu ovog pravilnika. S 

 Sa aspekta ICPDR direktive (2002), sve smeše sa krečom su se pokazale kao 
vrlo efikasne u imobilizaciji Cr, Zn, Cd i Pb jer su kumulativne izlužene koncentracije 
ovih metala ispod graničnih vrednosti za II klasu. Smeše sa 5, 10, 20 i 50% kreča nisu 
bile efikasne u imobilizaciji Ni i Cu, i sa aspekta izluženih koncentracija ovih metala 
one spadaju u V klasu. Izlužene koncentracije ova dva metala iz smeše sa 80% kreča 
spadaju u II (Ni) i IV (Cu) klasu. 

 Ukoliko kumulativne izlužene koncentracije metala poredimo sa 
koncentracijama koje za otpad propisuje Evropska Unija (2003/33/EC), dolazimo do 
zaključka da se sve smeše mogu smatrati inertnim otpadom u pogledu koncentracija 
Cr, Zn, Cd i Pb, a smeša sa 80% kreča i u pogledu koncentracija Ni. Ostale smeše u 
pogledu koncentracija Ni i Cu predstavljaju neopasan otpad po ovoj klasifikaciji. 
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Slika 73. Kumulativne izlužene frakcije metala (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd i Pb) iz S/S smeša 
sa krečom (%)sa dejonizovanom vodom kao rastvorom za izluživanje 

 
 

 ANS 16.1 model izluživanja koristi Fikovu difuzionu teoriju i obezbeđuje 
brzinu difuzije koja može da omogući procenu efikasnosti S/S tretmana (ANS, 1986; 
Dermatas i Meng, 2003; Dermatas et al., 2004; Moon et al., 2004; Moon i Dermatas, 
2006, 2007; Kundu i Gupta, 2008) na osnovu određivanja koeficijenata difuzije (De) i 
indeksa izluživanja (LX) prema jednačinama (1) i (2). 
 Srednje vrednosti koeficijenata difuzije ( De ) i LX  vrednosti (definisane 
jednačinama 1 i 2) izračunate su i prikazane u tabeli 42 i na slici 74. Srednje vrednosti 
koeficijenata difuzije ( De ) su se kretale od 1,6E-09 cm2s-1 do 5,2E-15 cm2s-1. 
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Tabela 42. Srednji difuzioni koeficijenti De  (cm2s-1) metala  
iz S/S smeša sa krečom 

 De  cm2s-1 
L5 L10 L20 L50 L80 

Cr 1,1E-12 1,2E-12 3,2E-12 3,9E-12 4,8E-12 
Ni 1,6E-09 2,3E-09 2,4E-09 8,2E-10 5,9E-13 
Cu 4,9E-09 5,4E-09 6,3E-09 6,3E-11 7,7E-11 
Zn 2,6E-13 3,3E-13 3,6E-13 4,2E-13 9,0E-13 
Cd 1,3E-09 1,8E-09 2,9E-10 5,1E-11 5,9E-11 
Pb 1,7E-12 2,7E-12 4,4E-13 4,8E-15 5,2E-15 
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Slika 74. Srednji indeksi izluživanja ( LX )  u smešama sedimenta i kreča; (─) LX 

kriterijum za efikasnost tretmana 
 
 

 Prema Nathwaniju i Phillipsu (1980), koeficijenti difuzije metala iz S/S smeša 
se generalno kreću od vrednosti za veoma mobilne metale, (oko E-05 cm2 s-1) do E-15 
cm2s-1 (praktično imobilisani metali u S/S smešama). Na osnovu toga se može 
zaključiti da su metali u smešama sa malim udelom kreča umereno mobilni 
(koeficijenti difuzije od E-09 do E-11 cm2 s-1). Sa porastom udela kreča u smeši 
njihova mobilnost opada i oni su praktično imobilisani u smeši sa 50 i 80% kreča 
(koeficijenti difuzije od E-11 do E-15  cm2 s-1). Uočava se znatno smanjenje 
mobilnosti metala u smešama sa 50 i 80% kreča. 

 Prema Kanadskoj agenciji za zaštitu životne sredine (Environment Canada, 
1991) LX vrednosti se mogu uzeti kao kriterijum za korišćenje i odlaganje S/S 
tretiranog otpada. Za LX vrednosti iznad 9, tretman se smatra efikasnim i S/S tretiran 
otpad adekvatan za “kontrolisanu upotrebu”, na primer rehabilitaciju kamenoloma, 
zatvaranje laguna, kao osnova za puteve. Za LX vrednosti između 8 i 9, S/S tretiran 
otpad može se odlagati u sanitarne deponije. S/S otpad sa vrednostima manjim od 8 
smatra se neadekvatnim za odlaganje (Environment Canada, 1991; Dermatas i Meng, 
2003; Dermatas et al., 2004; Moon et al., 2004; Moon i Dermatas, 2006, 2007; 
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Kundu i Gupta, 2008). Po ovom kriterijumu, smeše sa 50 i 80% kreča su pogodne za 
kontrolisanu upotrebu, jer su LX vrednosti za sve metale iznad 9. Smeše sa 5 i 10% 
kreča su pogodne za kontrolisanu upotrebu sa aspekta LX vrednosti za Cr, Zn i Pb, a 
spram LX vrednosti za Cu, Ni i Cd, ove smeše se mogu odlagati na deponije. Smeša 
sa 50% kreča se takođe može odlagati na deponije na osnovu LX vrednosti za Ni i Cu. 

 Mehanizam koji kontroliše izluživanje metala iz S/S smeša određuje se 
modelom difuzione teorije koji su razvili Groot i van der Sloot (1992). Tri mehanizma 
(de Groot i van der Sloot, 1992; NEN 7341, 1992; NEN 7345, 1994) koji potencijalno 
kontrolišu izluživanje metala (spiranje, difuzija, i rastvaranje) se mogu odrediti na 
osnovu procene nagiba krive zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i 
vremena u jednačini (3). Prema vrednosti nagiba iz zavisnosti kumulativne izlužene 
frakcije metala Bt (mg m-2) i vremena može se odrediti mehanizam izluživanja (ANS, 
1986; NEN 7341, 1992; NEN 7345, 1994): 

• manje od 0,35       površinsko spiranje 
• 0,35-0,65                  difuzija 
• veće od 0,65       rastvaranje 

 Ukoliko poredimo vrednosti nagiba iz grafika zavisnosti kumulativne izlužene 
frakcije metala (mg m-2) i vremena (slika 75) vidimo da je u svim slučajevima 
dominantan mehanizam difuzije, što je u skladu i sa literaturnim podacima kada je 
primenjen S/S tretman sa krečom(Côté et al., 1987; Andrés et al., 1995, Dermatas i 
Meng, 2003; Dermatas et al., 2004; Moon et al., 2004; Malviya i Chaudhary, 2006; 
Moon i Dermatas, 2006, 2007; Kundu i Gupta, 2008) jer su se vrednosti nagiba za 
tretirane uzorke kretale u opsegu od 0,38 do 0,64. 
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Slika 75. Mehanizam izluživanja određen na osnovu vrednosti nagiba iz grafika 

zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena za smeše sedimenta i kreča 
 
 

 TCLP test se koristi za procenu da li je solidifikacioni/stabilizacioni proces 
efikasan za tretiranje otpada u smislu smanjenja mobilnosti i toksičnosti 
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kontaminanata. S jedne strane, rezultati TCLP testa koriste se za kategorizaciju otpada 
u pogledu njegovih hazardnih karakteristika, a sem toga na osnovu dobijenih rezultata 
procenjuje se da li je otpad pogodan za deponovanje poređenjem sa graničnim 
vrednostima prema LDR (Land Disposal Restriction) programu. Rezultati TCLP testa 
pokazali su da su sve smeše bile ispod graničnih vrednosti. 

 Standardni nemački test izluživanja DIN 38414-4 takođe je izveden na ovim 
smešama, a rezultati su prikazani u tabeli 43. 

 
 

Tabela 43. Izluživanje metala u DIN 3841-4 testu 

Parametar pH Cr 
(mg/kg) 

Ni 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

Cd 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg) 

L5 9,5 0,003 0,08 0,21 <0,001 <0,001 <0,001 

L10 9,1 0,002 0,06 0,16 <0,001 <0,001 <0,001 

L20 9,2 <0,001 0,05 0,20 <0,001 <0,001 <0,001 

L50 10,9 0,003 0,02 0,10 <0,001 <0,001 <0,001 

L80 12,1 0,005 0,01 0,03 <0,001 <0,001 <0,001 

Vrednosti 
LAGA 

Z2* 

 
7,0-12,5 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
0,05 

 
1 

A*  0,5 0,4 2 4 0,04 0,5 

B* ≥6 10-70 10-40 50-100 50-200 1-5 10-50 

*Z2 gornja preporučljiva vrednost korišćenja; A maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja 
otpada kao inertnog L/S=10 (L/kg); B maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja otpada kao 
nehazardnog L/S=10(L/kg) (LAGA, 1996; 2003/33/EC) 

 

Smeše u kojima su koncentracije metala iznad LAGA Z2-vrednosti, koje 
propisuje nemačka  Državna radna grupa za otpad (Länderarbeitsgemeinschaft Abfal, 
LAGA) (LAGA, 1996) , ne mogu se koristiti već moraju biti na odgovarajući način 
deponovani ili podvrgnuti dodatnom tretmanu kako bi se smanjilo oslobađanje 
polutanata. Iz tabele se vidi da sve smeše zadovoljavaju ove kriterijume. Što se tiče 
kriterijuma za deponovanje koje propisuje Evropska unija (2003/33/EC) na osnovu 
vrednosti koncentracije metala smeše sedimenta i kreča se mogu klasifikovati kao 
inertan otpad. 

Na osnovu ovih rezultata, moglo bi se zaključiti da su smeše sa krečom vrlo 
efikasne u imobilizaciji metala iz sedimenta, ali treba voditi računa da tek smeše sa 50 
i 80 % kreča ispunjavaju sve ispitivane kriterijume. Tretman ovog sedimenta sa 
krečom, bi u tom slučaju, bio sa ekonomskog aspekta vrlo neisplativ, jer je potrebno 
utrošiti velike količine kreča za stabilizaciju metala. 
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 5.6.2. Tretman kontaminiranog sedimenta sa cementom 
 

 Kumulativne izlužene frakcije metala posle S/S tretmana sa cementom 
prikazane su na slici 76 kao funkcija vremena izluživanja.  
 

0 20 40 60 80 100

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

K
um

ul
at

iv
na

 iz
lu

ze
na

 fr
ak

ci
ja

 C
r (

%
)

Vreme (dani)

 C5
 C10
 C20
 C50
 C80

0 20 40 60 80 100

0

1

2

3

4

5

6

7

K
um

ul
at

iv
na

 iz
lu

ze
na

 fr
ak

ci
ja

 N
i (

%
)

Vreme (dani)

 C5
 C10
 C20
 C50
 C80

 

0 20 40 60 80 100
0

2

4

6

8

10

K
um

ul
at

iv
na

 iz
lu

ze
na

 fr
ak

ci
ja

 C
u 

(%
)

Vreme (dani)

 C5
 C10
 C20
 C50
 C80

0 20 40 60 80 100
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

K
um

ul
at

iv
na

 iz
lu

ze
na

 fr
ak

ci
ja

 Z
n 

(%
)

Vreme (dani)

 C5
 C10
 C20
 C50
 C80

0 20 40 60 80 100

0,0

0,1

0,2

1,0

1,2

K
um

ul
at

iv
na

 iz
lu

ze
na

 fr
ak

ci
ja

 C
d 

(%
)

Vreme (dani)

 C5
 C10
 C20
 C50
 C80

 
0 20 40 60 80 100

0,0000

0,0005

0,0010

0,0015

0,0020

K
um

ul
at

iv
na

 iz
lu

ze
na

 fr
ak

ci
ja

 P
b 

(%
)

Vreme (dani)

 C5
 C10
 C20
 C50
 C80

Slika 76. Kumulativne izlužene frakcije metala (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd i Pb) iz S/S smeša 
sa cementom (%)sa dejonizovanom vodom kao rastvorom za izluživanje 

 
 

 Kumulativni procenti izluženih metala kretali su se u opsegu: 
• od 0,11% do 1,5% za hrom,  
• od 0,52% do 7,2% za nikal, 
• od 0,25% do 10% za bakar, 
• od 1E-04% do 0,05% za cink, 
• od 2E-04% do 1,1% za kadmijum,  
• od 1E-04% do 0,002% za olovo. 
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 Prilikom S/S tretmana sa cementom sa porastom udela cementa smanjivao se 
procenat metala izluženih iz S/S smeša, odnosno u smeši sa 80% cementa postignuti 
su najbolji rezultati, što je u skladu sa literaturnim podacima (Viguri et al., 2001; Jing 
et al., 2004; 2006; Malliou et al., 2007; Prica, 2008). Ukoliko kao kriterijum 
efikasnosti tretmana koristimo kumulativnu izluženu frakciju, onda možemo zaključiti 
da je tretman bio najuspešniji za Zn, Cd i Pb sa manje od 0,1 % izluženih metala. 
Ipak, tretman se može smatrati vrlo uspečnim i za ostale metale, u smeši sa 80% 
cementa, jer je kumulativna izlužena frakcija metala u ovoj smeši manja od 0,6%.  

 Sa povećanjem pH vrednosti Pb gradi nerastvorne hidroksidne precipitate. S 
obzirom na alkalnu prirodu matriksa cementa olakšana je njegova imobilizacija u vidu 
ovih precipitata. Gougar et al. (1996) su ukazali da Pb2+ zamenjuje kalcijum u 
etringitu, ali ne u C-S-H strukturi gde se olovo imobiliše precipitacijom kao hidroksid 
ili karbonat. Imobilizacija olova je usled brze precipitacije jedinjenja olova na 
površini koloidnih materijala tokom hidratacije cementa (Cocke, 1990; Jing et al., 
2004).  

 Zn takođe gradi hidrokside u alkalnim uslovima,  a u matriksu cementa gradi 
kompleksna hidratisana jedinjenja (Ecke et al., 2002; Todorovic et al., 2003). I pored 
toga što je na osnovu sekvencijalne ekstrakcione procedure primećeno da se cink 
nalazi u izmenljivoj, karbonatnoj frakciji (21%) imobilizacija tretmanom sa 
cementom je značajna pri većem udelu cementa. 

 Ukoliko kumulativne izlužene koncentracije metala poredimo sa aktuelnim 
nacionalnim Pravilnikom (Sl. glasnik SRS 31/82), izlužene koncentracije Cr, Zn, Cd i 
Pb za sve smeše su ispod MDK metala za I/II klasu. Ovo takođe važi i za 
koncentracije Ni u smeši sa 80% cementa. U ostalim smešama Ni spada u III/IV 
klasu, kao i koncentracije Cu iz smeše sa 80% cementa.   

 Na osnovu ICPDR direktive (2002), izlužene koncentracije Cr, Zn, Cd i Pb 
spadaju u II klasu za sve smeše. Koncentracije Ni i Cu iz smeša sa 5, 10 i 20 % 
cementa spadaju u V klasu, dok iz smeša 50 odnosno 80 % kreča spadaju u III klasu 
sa aspekta Ni i IV klasu sa aspekta Cu. 

 Ukoliko kumulativne izlužene koncentracije metala  poredimo sa 
koncentracijama koje za otpad propisuje Evropska Unija (2003/33/EC), sve smeše se 
mogu smatrati inertnim otpadom u pogledu koncentracije Zn, Cd i Pb, a smeša sa 80 
% cementa i pogledu koncentracije ostalih metala. Smeše sa 5, 10, 20 i 50% cementa 
sa aspekta koncentracije Cr, Ni i Cu se klasifikuju kao neopasan otpad.   

 Srednje vrednosti difuzionih koeficijenata i indeksa izluživanja (LX) su 
prikazani u tabeli 44 i na slici 77. Srednje vrednosti koeficijenata difuzije ( De ) su se 
kretale u opsegu od 3,0E-09 cm2s-1  do 1,2E-15 cm2s-1.  Kao i u prethodnom slučaju, 
smeša sa 80% cementa se pokazala najefikasnijom po ovom kriterijumu, sa 
vrednostima koeficijenata difuzije  od 1,5E-12 do 1,2E-15  cm2s-1. Prema 
kriterijumima koje su postavili Nathwani i Philips (1980), metali u ovoj smeši, se 
mogu smatratu praktično imobilisanim. uočljivo je i smanjenje mobilnost metala sa 
porastom udela cementa u smeši, pa se tako u smeši sa 5 % cementa nalaze umereno 
mobilni metali sa koeficijentima difuzije u rangu E-09 cm2s-1. 

 Ukoliko koristimo LX (Environment Canada, 1991) kao kriterijum za 
korišćenje i odlaganje tretiranog otpada, tretman kontaminiranog sedimenta sa 
cementom smatra se efikasnim u slučaju smeša sa 50 i 80% cementa u pogledu svih 
metala, odnosno, smeše su pogodne je za dalju, kontrolisanu upotrebu. Smeše sa 5, 10 
i 20 % cementa su sa aspekta LX vrednosti za Cu pogodne za odlaganje na deponije, a 
u pogledu ostalih metala i ove smešu možemo smatrati pogodnim za dalju upotrebu. 
Vrednosti LX mogu ukazati i na tip fiksacije, na primer ukoliko su vrednosti 11.0 < 
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LX < 12.5 metali su stabilizovani fizičkom interakcijom sa hidratacionim proizvodima 
cementa (Malviya i Chaudhary, 2006). Ovo je slučaj uglavnom u smešama sa većim 
udelom cementa pri fiksaciji hroma, a u smeši sa 80 % cementa i u slučaju Ni i Cu. 
 
 

Tabela 44. Srednji difuzioni koeficijenti De  (cm2s-1) metala 
 iz S/S smeša sa cementom 

 De  cm2s-1 
C5 C10 C20 C50 C80 

Cr 3,2E-11 5,1E-11 5,9E-11 6,2E-11 2,7E-13 
Ni 1,1E-10 7,5E-10 8,5E-10 1,5E-11 7,6E-12 
Cu 3,0E-09 4,1E-09 4,8E-09 3,6E-10 1,5E-12 
Zn 3,8E-10 5,8E-14 6,2E-14 7,5E-14 1,2E-15 
Cd 2,6E-10 5,0E-10 9,2E-10 8,2E-11 2,9E-12 
Pb 1,2E-12 1,2E-12 1,2E-13 1,8E-14 2,1E-14 
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Slika 77. Srednji indeksi izluživanja ( LX )  u smešama sedimenta i cementa; (─) LX 

kriterijum za efikasnost tretmana 
 
 

  
 Vrednosti nagiba iz zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena 

su prikazani na slici 78. Generalno se može zaključiti da je glavni mehanizam 
izluživanja u ovim smešama difuzija, jer se vrednosti nagiba kreću od 0,37 do 0,64 za 
sve metale. Ovaj mehanizam u smešama sa cementom je literaturno pokazan za olovo 
(Moon i Dermatas, 2006) ali i za ostale metale (Dermatas i Meng, 2003; Malviya i 
Chaundary, 2006). 

 Koncentracije metala dobijene TCLP testom (SW-846, 1984; USEPA, 1996) 
su se kretale u opsegu ispod graničnih vrednosti. 
 Standardni nemački test izluživanja DIN 38414-4 takođe je izveden na ovim 
smešama, a rezultati su prikazani u tabeli 45. 
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Slika 78. Mehanizam izluživanja određen na osnovu vrednosti nagiba iz grafika 
zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena za smeše sedimenta i 

cementa 
  
 

Tabela 45. Izluživanje metala u DIN 3841-4 testu 

Parametar pH Cr 
(mg/kg)

Ni 
(mg/kg)

Cu 
(mg/kg)

Zn 
(mg/kg)

Cd 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg)

C5 8,8 0,003 0,02 0,07 <0,001 <0,001 <0,001 

C10 8,9 0,002 0,03 0,08 <0,001 <0,001 <0,001 

C20 8,9 0,002 0,07 0,19 <0,001 <0,001 <0,001 

C50 9,5 <0,001 0,03 0,07 <0,001 <0,001 <0,001 

C80 11,2 <0,001 0,002 0,05 <0,001 <0,001 <0,001 

Vrednosti 
LAGA 

Z2* 

 
7,0-
12,5 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
0,05 

 
1 

A*  0,5 0,4 2 4 0,04 0,5 

B* ≥6 10-70 10-40 50-100 50-200 1-5 10-50 

*Z2 gornja preporučljiva vrednost korišćenja; A maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja 
otpada kao inertnog L/S=10 (L/kg); B maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja otpada kao 
nehazardnog L/S=10(L/kg) (LAGA, 1996; 2003/33/EC) 

  
 Na osnovu LAGA kriterijuma koje propisuje nemačka Državna radna grupa za 

otpad (LAGA, 1986), može se zaključiti da sve smeše sa cementom zadovoljavaju 
propisane vrednosti. Što se tiče kriterijuma za deponovanje koje propisuje Evropska 
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unija (2003/33/EC), vrednosti koncentracija za sve metale svrstavaju ove smeše u 
inertan otpad. 
  Kao i u slučaju kreča, sa ekonomskog aspekta, treba voditi računa da tek 
smeše sa 50 i 80% cementa ispunjavaju sve ispitivane kriterijume.  
 
 
 
 5.6.3. Tretman kontaminiranog sedimenta sa glinom 
 

 Kumulativne izlužene frakcije metala posle S/S tretmana sa glinom prikazane 
su na slici 79 kao funkcija vremena izluživanja.  
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Slika 79. Kumulativne izlužene frakcije metala (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd i Pb) iz S/S smeša 
sa glinom (%)sa dejonizovanom vodom kao rastvorom za izluživanje 
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  Kumualtivni izluženi procenti metala nakon 90 dana kretali su se u opsegu: 

• od 0,35% do 1,4% za hrom, 
• od 0,15% do 0,39% za nikal, 
• od 0,005% do 0,15% za bakar, 
• od 0,073% do 0,09% za cink, 
• od 1,5E-04% do 4,1% za kadmijum,  
• od 1,0E-06%  do 2,2E-05% za olovo. 

 Ukoliko kao kriterijum efikasnosti tretmana posmatramo procenat izluženih 
metala onda je tretman sa glinom najefikasniji za Zn, Cd i Pb. Kumulativni procenat 
izluženih metala opada sa porastom udela gline u smešama. Do takvog zaključka su 
došli i drugi autori (Chiang i dr., 2001; Mulligan i dr., 2001; Prica, 2008). 

 Ako kumulativne izlužene koncentracije metala iz smeša sa glinom poredimo 
sa aktuelnim nacionalnim Pravilnikom (Sl. glasnik SRS 31/82), dolazimo do zaključka 
da sve koncentracije metala u smešama zadovoljavaju MDK metala za I/II klasu.  

 Sa aspekta ICPDR direktive (2002) izlužene koncentracije svih metala su bile 
ispod graničnih vrednosti za II klasu, što čini ove smeše vrlo efikasnim u imobilizaciji 
metala. 

 Ukoliko kumulativne izlužene koncentracije metala poredimo sa 
koncentracijama koje za otpad propisuje Evropska Unija (2003/33/EC), sve smeše 
gline i sedimenta se mogu smatrati inertnim otpadom. 

 Srednje vrednosti difuzionih koeficijenata i indeksa izluživanja (LX) su 
prikazani u tabeli 46 i na slici 80. 

 
 

Tabela 46. Srednji difuzioni koeficijenti De  (cm2s-1)  
metala iz S/S smeša sa glinom 

 De  cm2s-1 
G5 G10 G20 G50 G80 

Cr 6,1E-11 6,8E-11 6,8E-11 1,4E-12 2,2E-12 
Ni 1,5E-12 2,0E-12 4,3E-12 5,2E-12 6,0E-12 
Cu 7,1E-12 7,5E-12 1,2E-13 3,7E-13 3,8E-14 
Zn 1,2E-13 2,1E-13 3,6E-13 5,3E-13 5,5E-13 
Cd 1,0E-10 3,5E-10 4,4E-10 5,3E-10 5,5E-10 
Pb 1,0E-14 2,0E-15 5,3E-15 6,6E-21 7,4E-21 

 
 
 Srednje vrednosti koeficijenata difuzije za tretirani sediment su se kretale u 
opsegu od 1,0E-10 cm2s-1 do 7,4E-21 cm2s-1, što ukazuje da su metali u smešama sa 
glinom vrlo slabo mobilni, odnosno, potpuno imobilisani (Nathwani i Philips, 1980). 
Ovo pogotovo važi za Pb (7,4E-21 cm2s-1). 
 Ukoliko koristimo LX (Environment Canada, 1991) kao kriterijum za 
korišćenje i odlaganje tretiranog otpada, smeše sa 10, 20, 50 i 80% gline se mogu 
kontrolisano upotrebljavati, jer se LX vrednosti za ove smeše kreću od 9,3 do 20. 
Jedino smeša sa 5% gline sa LX vrednosti za Cd 8,1 ne zadovoljava ovaj kriterijum, 
ali se može bezbedno odlagati na deponije. 
 Mehanizam koji kontroliše izluživanje metala iz S/S smeša određuje se 
modelom difuzione teorije koji su razvili Groot i van der Sloot (1992). Vrednosti 
nagiba iz zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena su prikazani na 
slici 81. U svim smešama gline i sedimenta dominantan mehanizam izluživanja je 
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difuzija, sa vrednostima nagiba od 0,35 do 0,64. Ovo je u skladu sa rezultatima 
prethodnih istraživanja (Prica, 2008). 
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Slika 81. Mehanizam izluživanja određen na osnovu vrednosti nagiba iz grafika 

zavisnosti kumulativne izlužene frakcije metala i vremena za smeše sedimenta i gline 
 
 

 Koncentracije metala dobijene TCLP testom (SW-846, 1984; USEPA, 1996) 
su se kretale u opsegu ispod graničnih vrednosti. 

 Standardni nemački test izluživanja DIN 38414-4 takođe je izveden na ovim 
smešama, a rezultati su prikazani u tabeli 47. 
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Tabela 47. Izluživanje metala u DIN 3841-4 testu 

Parametar pH Cr 
(mg/kg) 

Ni 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

Cd 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg) 

G5 8,1 0,002 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

G10 8,1 0,002 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

G20 8,2 0,002 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

G50 8,5 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

G80 8,5 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Vrednosti 
LAGA 

Z2* 

 
7,0-12,5 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
0,05 

 
1 

A*  0,5 0,4 2 4 0,04 0,5 

B* ≥6 10-70 10-40 50-100 50-200 1-5 10-50 

*Z2 gornja preporučljiva vrednost korišćenja; A maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja 
otpada kao inertnog L/S=10 (L/kg); B maksimalno dozvoljena koncentracija prihvatanja otpada kao 
nehazardnog L/S=10(L/kg) (LAGA, 1996; 2003/33/EC) 

 
 Materijali u kojima su koncentracije metala iznad LAGA Z2-vrednosti, koje 

propisuje nemačka Državna radna grupa za otpad (LAGA, 1986), ne mogu se koristiti 
već moraju biti na odgovarajući način deponovani ili podvrgnuti dodatnom tretmanu 
kako bi se smanjilo oslobađanje polutanata. Iz tabele se vidi da koncentracije metala 
ne prelaze ovu vrednost ni za jednu smešu. Takođe, ako rezulate uporedimo sa 
pravilnikom EU (2003/33/EC), možemo zaključiti da se sve smeše mogu klasifikovati 
kao inertan otpad. 

Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da je proces imobilizacije 
metala pomoću gline najefikasniji proces koji se svim ispitivanim kriterijumima 
izluživanja pokazao kao dobar imobilizacioni agens. Potrebno je istaknuti da se 
korišćenjem gline dobija kompaktiran materijal kojim se dalje može bezbedno 
rukovati i upotrebljavati na ekonomski isplativ način, za razliku od prethodno 
ispitanih agenasa. 
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5.7. POREĐENJE MOBILNOSTI METALA U TRETIRANOM 

SEDIMENTU 
 

Izvršeno je poređenje mobilnosti metala u tretiranom sedimentu Krivaje i 
Velikog Bačkog Kanala, da bi se ispitao uticaj visokih i niskih koncentracija metala u 
sedimentu i upotrebljenih imobilizacionih agenasa.  

Upoređivanjem dobijenih rezultata o redosledu mobilnosti metala koji su 
prikazani u tabeli 48 i 49, u odnosu na primenjene imobilizacione agense, zaključeno 
je da u većini slučajeva Ni, Cd i Zn u redosledu mobilnosti menjaju svoje mesta na 
skali mobilnosti ka levo u odnosu na početni sediment, tj. povećava im se mobilnost u 
odnosu na ostale analizirane metale, bez obzira na upotrebljeni agens za imobilizaciju. 
Ovo se može tvrditi i za niske i za visoke koncentracije ovih metala. Od ovog pravila 
učeni su izuzeci za Zn u tretiranom sedimentu Velikog Bačkog kanala, koji smanjuje 
svoj redosled mobilnosti u odnosu na polazni sediment u smeši sa 5% zeolita, 10% 
montmorilonita, 5 i 10% zeolita, 30% kaolinita i 10% kreča i 30 % montmorilonita i 
10% kreča. U sedimentu Krivaje, ovo se može uočiti za smeše sa 50 i 80 % kreča i 
znatno smanjenjen redosled mobilnosti u smeši sa 80% cementa. Smanjenje redosleda 
mobilnosti Ni u tretiranom sedimentu Velikog Bačkog kanala se uočava samo kod 
smeše sa 5% kaolinita i 10% letećeg pepela u odnosu na polazni sediment i Cd takođe 
pokazuju smanjenje redosleda mobilnosti samo u nekoliko smeša: sa 20 % cementa, 
5, 10 i 20% letećeg pepela, 5 i 10% zeolita, u smešama sa kaolinitom i krečom i 
zeolitom i letećim pepelom. U sedimentu Krivaje ovakvo ponašanje se može uočiti u 
blago baznoj sredini: u smešama sa 5 i 10% kreča i 10 % cementa. 
 
 

Tabela 48. Poređenje mobilnosti metala u tretiranom sedimentu Krivaje 

Smanjenje mobilnosti Uzorak Smeše 
sedimenta i: Zn > Cu > Cd > Cr > Pb > Ni polazni sediment 

Zn > Cu > Ni > Cd > Cr > Pb L5 

kreča 
Zn > Cu > Ni > Cd > Cr > Pb L10 
Zn > Cu > Cd > Ni > Cr > Pb L20 
Cu > Cd >Zn > Cr > Ni >  Pb L50 
Cd > Cu > Zn > Cr > Ni > Pb L80 
Zn > Cu > Cd > Ni > Cr > Pb C5 

cementa 
Zn > Cu > Ni > Cd > Cr > Pb C10 
Zn > Cu > Cd > Cr > Ni > Pb C20 
Zn > Cd > Cr > Cu > Ni > Pb C50 
Cd > Cr > Cu > Ni > Zn > Pb C80 
Zn > Ni > Cd > Cr > Cu > Pb G5 

gline 
Zn > Ni > Cd > Cu > Cr > Pb G10 
Zn > Ni > Cd > Cr > Cu > Pb G20 
Zn > Ni > Cd > Cr > Cu > Pb G50 
Zn > Cd > Ni > Cr > Cu > Pb G80 
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Tabela 49. Poređenje mobilnosti metala u tretiranom sedimentu Velikog Bačkog 
Kanala 

Smanjenje mobilnosti Uzorak Smeša sedimenta i: Cd > Zn > Ni >  Cu > Pb > Cr polazni sediment 
Zn > Cd > Ni > Cu > Pb > Cr L5 

kreča Cd > Zn > Ni >  Cu > Pb > Cr L10 
Zn > Cd > Ni > Cu >  Cr > Pb L50 
Cd > Zn > Ni > Cu > Pb > Cr C5 

cementa Cd > Zn > Ni >  Cu > Cr > Pb C10 
Zn > Ni > Cu > Cr > Cd > Pb C20 
Ni > Cd > Zn > Cu > Cr > Pb F5 

letećeg pepela Zn > Cd > Ni > Cr > Cu > Pb F10 
Zn > Ni > Cd > Cr > Cu > Pb F20 
Zn > Ni > Cr > Cd > Cu > Pb F30 
Zn > Cd > Ni > Cu > Cr > Pb K5 

kaolinita Zn > Cd > Ni > Cu > Cr > Pb K10 
Cd > Zn > Ni > Cu > Cr > Pb  K20 
Cd > Zn > Ni > Cu > Cr > Pb K30 
Cd > Zn > Ni > Cu > Cr > Pb M5 

montmorilonita Cd > Ni > Zn > Cu > Cr > Pb M10 
Cd > Zn > Ni > Cr > Cu > Pb M20 
Cd > Zn > Ni > Cr > Cu > Pb M30 
Ni > Cd > Zn > Cu > Cr > Pb Z5 

zeolita Ni > Cd > Zn > Cu > Cr > Pb Z10 
Cd > Zn > Ni > Cu > Cr > Pb Z20 
Zn > Cd > Ni > Cu > Cr > Pb Z30
Cd > Zn > Ni > Cu > Cr > Pb K5L10 

kaolinita i kreča Zn > Cd > Ni > Cu > Cr > Pb K10L10 
Ni > Cd > Zn > Cu > Cr > Pb K20L10 
Ni > Cd > Cu > Zn > Cr > Pb K30L10 
Cd > Ni > Zn > Cu > Cr > Pb M5L10 

montmorilonita i krečaCd > Ni > Zn > Cu > Cr > Pb M10L10 
Cd > Zn > Ni > Cu > Cr > Pb M20L10 
Cd > Ni > Cu > Zn > Cr > Pb M30L10 
Ni > Cd > Zn > Cu > Cr > Pb C5L10 cementa i kreča 
Cd > Zn > Ni > Cu > Cr > Pb F10L10 letećeg pepela i kreča Cd > Zn > Ni > Cu > Cr > Pb F20L10 
Cd > Zn > Ni > Cu > Pb > Cr Z10L10 zeolita i kreča Cd > Zn > Ni > Cu > Pb > Cr Z20L10 
Cd > Zn > Cr > Ni > Cu > Pb K5F10 kaolinita i letećeg 

pepela Zn > Cd > Ni > Cu > Cr > Pb  K5F20 
Cd > Zn > Ni > Cu > Cr > Pb K5F30 
Ni > Zn > Cd > Cu > Cr > Pb Z5F10 

zeolita i letećeg pepelaNi > Cd > Zn > Cu > Cr > Pb Z10F10 
Ni > Zn > Cd > Cu > Cr > Pb Z5F20 
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Pb i Cu pokazuju generalno smanjenje redosleda mobilnosti u odnosu na 
početni sediment, bez obzira da li su u pitanju niske ili visoke koncentracije ovih 
metala. Cu u slučaju smeša sa 30 % kaolinita i 10 % kreča i 30 % montmorilonita i 10 
% kreča pokazuje povećanje redosleda mobilnosti. U sedimentu Krivaje Cu i Cr 
pokazuju povećanje redosleda mobilnosti u smeši sa 80 % cementa. 

Manje značajno je pomeranje redosleda mobilnosti Cr u levo u ovom nizu, jer 
su su razlike u mobilnosti Pb i Cr u tretiranom sedimentu Velikog Bačkog Kanala 
zanemarljivo male. 
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 6. ZAKLJUČAK 
 
  U radu je ispitivana potencijalna mobilnost i biodostupnost metala iz 
kontaminiranog sedimenta pre i nakon njegove remedijacije primenom tehnike S/S 
(solifidifikacije/stabilizacije) sa različitim imobilizacionim agensima (kreč, cement, 
leteći pepeo, kaolinit, montmorilonit, zeolit). Da bi se ispitao uticaj visokih i niskih 
koncentracija metala u kontaminiranom sedimentu i upotrebljenih imobilizacionih 
agenasa odabran je sediment Velikog Bačkog kanala (visoko konaminiran sediment) i 
Krivaje (sa nižim sadržajem metala). Na osnovu rezultata sekvencijalne ekstrakcione 
procedure određen je potencijalni rizik metala za okolinu za netretirani i tretirani 
sediment. Određena je i efikasnost različitih imobilizacionih agenasa u S/S tretmanu 
za metale u sedimentu i dominantan mehanizam izluživanja iz tretiranih smeša. 
  Poređenje rezultata dobijenih različitim metodama (pseudo – ukupni sadržaj 
metala i sekvencionalna ekstrakciona procedura) za procenu kvaliteta sedimenta 
pokazalo je da nije dovoljan samo jedan pristup u oceni njegovog kvaliteta i procene 
rizika za životnu sredinu. Pseudo – ukupne koncentracije metala u sedimentu Velikog 
Bačkog kanala prema holandskoj regulativi, svrstavaju ovaj sediment u 4 klasu sa 
aspekta koncetracije hroma, bakra, cinka, arsena i kadmijuma, a u 4+ klasu sa aspekta 
koncentracija nikla i olova, odnosno ovaj sediment se smatra neprihvatljivog kvaliteta 
i zahteva remedijaciju. Sediment Krivaje svrstava se u 4 klasu sa aspekta 
koncentracije bakra, a u 4+ klasu u pogledu koncentracija cinka i zahteva 
remedijaciju. Upoređivanjem rezultata sa rezultatima sekvencijalne ekstrakcije 
metala, može se primetiti da se olovo i arsen nalaze u rezidualnoj fazi, odnosno da su 
skoro potpuno imobilisani i nedostupni za živi svet, pa tako predstavljaju najmanju 
opasnost za životnu sredinu. Na osnovu rezultata sekvencijalne ekstrakcije mobilnost 
metala opada u sledećem nizu za sediment Velikog Bačkog kanala: Cd > Zn > Ni >  
Cu > Pb > Cr, a za sediment Krivaje:  Zn > Cu > Cd > Cr > Pb > Ni.   
  Poređenje redosleda mobilnosti metala u tretiranom sedimentu zaključeno je 
da u većini slučajeva Ni, Cd i Zn u redosledu mobilnosti menjaju svoje mesto na skali 
mobilnosti ka levo u odnosu na početni sediment, tj. povećava im se mobilnost u 
odnosu na ostale analizirane metale, bez obzira na upotrebljeni agens za imobilizaciju. 
Ovo se može tvrditi i za niske i za visoke koncentracije ovih metala. Od ovog pravila 
uočeni su izuzeci za Zn u tretiranom sedimentu Velikog Bačkog kanala, koji smanjuje 
svoj redosled mobilnosti u odnosu na polazni sediment u smeši sa 5 % zeolita, 10 % 
montmorilonita, 5 i 10% zeolita, 30% kaolinita i 10% kreča i 30% montmorilonita i 
10% kreča. U sedimentu Krivaje, ovo se može uočiti za smeše sa 50 i 80% kreča i 
znatno smanjenjen redolsed mobilnosti u smeši sa 80% cementa. Smanjenje redosleda 
mobilnosti Ni u tretiranom sedimentu Velikog Bačkog kanala se uočava samo kod 
smeše sa 5 % kaolinita i 10 % letećeg pepela u odnosu na polazni sediment. Cd takođe 
pokazuju smanjenje redosleda mobilnosti samo u nekoliko smeša: sa 20% cementa, 5, 
10 i 20% letećeg pepela, 5 i 10% zeolita, u smešama sa kaolinitom i krečom i 
zeolitom i letećim pepelom. U sedimentu Krivaje ovakvo ponašanje se može uočiti u 
blago baznoj sredini: u smešama sa 5 i 10% kreča i 10 % cementa. Manje značajno je 
pomeranje redosleda mobilnosti Cr u levo u ovom nizu, jer su su razlike u mobilnosti 
Pb i Cr u tretiranom sedimentu Velikog Bačkog Kanala zanemarljivo male. 
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   Rezultati S/S tretmana za sedimenta sa krečom ukazuju da sa porastom udela 
kreča u smeši mobilnost metala opada. Bez obizira na koncentraciju metala u 
sedimentu tek nakon 50% udela kreča u smeši zadovoljeni su svi kriterijumi i S/S 
sediment se može kontrolisano upotrebljavati, bez rizika za životnu sredinu. 
Dominantan mehanizam izluživanja metala iz S/S smeša sa krečom je difuzija jer su 
se vrednosti nagiba iz grafika zavisnosti kumulativne oslobođene frakcije metala (mg 
m-2) i vremena za tretirane uzorke kretale u opsegu od 0,35 do 0,65. Rezultati TCLP 
testa su zadovoljavajući za sve smeše, dok na osnovu DIN testa sve smeše spadaju u 
inertan otpad, a u slučaju hroma (kod visoko kontaminiranog sedimenta) u neopasan 
otpad. 

 U S/S tretiranim smešama sa cementom se može uočiti smanjenje mobilnosti 
metala sa povećanjem procenta dodatog cementa. Glavni mehanizam izluživanja u 
ovim smešama difuzija, jer se vrednosti nagiba kreću od 0,35 do 0,65 za sve metale. 
Za sve smeše sedimenta i cementa koncentracija metala je bila  ispod graničnih 
vrednosti regulisanih TCLP testom. Na osnovu DIN testa, sve smeše sa cementom se 
mogu svrstati u inertan otpad. 

 Kobinacijom imobilizacionih agenasa kreča i cementa povećava se efikasnost 
tretmana. U ovom slučaju primetno je znatno povećanje udela metala u rezidualnoj 
frakciji u odnosu na polazni sediment. Ukoliko kao kriterijum efikasnosti posmatramo 
procenat izluženih metala onda je tretman sa krečom i cementom vrlo efikasan za sve 
metale u svim ispitivanim rastvorima (dejonizovana voda, sirćetna kiselina (pH 3,25) i 
huminska kiselina (TOC 20 mg l-1). Tretman sedimenta se cementom i krečom u 
smeši je znatno efikasniji, jer su se u manjem procentu oslobađali metali nego iz 
smeša sa cementom i krečom korištenim pojedinačno. Dominantan mehanizam 
izluživanja je difuzija, osim za Ni gde kao mehanizam preovladava spiranje sa 
površine. Koncentracije metala posle TCLP testa u smeši sedimenta, kreča i cementa 
su bile ispod graničnih vrednosti. Na osnovu DIN testa može se zaključiti da 
koncentracije svih metala zadovoljavaju LAGA kriterijume, pa se ova smeša može 
koristiti u građevinske svrhe, a prema direktivi Evropske Unije (2003/33/EC), 
predstavlja inertan otpad. 

 U S/S smešama sa letećim pepelom lako je uočljiv prelaz gotovo svih metala 
u rezidualnu frakciju, ali se redosled smanjenja mobilnosti ne menja puno u odnosu na 
polazni sediment. Izračunati koeficijenati difuzije ukazuju da ne postoji neka značajna 
razlika  u korištenim rastvorima za izluživanje (dejonizovana voda, sirćetna kiselina 
(pH 3,25) i huminska kiselina (TOC 20 mg l-1)). Odnosno, prema Nathwani i Philips 
(1980), metali se mogu smatrati praktično imobilisanim sa koeficijentima difuzije 
većim od E-10 cm2 s-1, osim u slučaju Ni u rastvorima sirćetne kiseline u smešama sa 
5, 10 i 20 % letećeg pepela koji se može smatrati umereno mobilnim sa koeficijentom 
difuzije (4,0E-09, 4,5E-09 i 4,9E-09 cm2 s-1 respektivno). Sa aspekta LX vrednosti sve 
smeše su pogodne za kontrolisanu upotrebu sa indeksima izluživanja u opsegu od 9 
do14,8. Dominantan mehanizam izluživanja je difuzija, osim u smeši sa 5 % letećeg 
pepela kada u slučaju Cr, Ni i Cu dolazi do spiranja sa površine. Ako uporedimo 
izlužene frakcije metala u dejonizovanoj vodi i sirćetnoj kiselini, ne postoji značajna 
razlika u izluživanju, osim u slučaju nikla (0,79 % u DI, 6,7% u AA), što može značiti 
samo da su smeše stabilizovane i otporne na rastvaranje u kiselim uslovima. Slična 
situacija se javlja i kada je u pitanju rastvor huminskih kiselina, gde nijedan metal nije 
pokazao znatno veće izluživanje nego u dejonizovanoj vodi. Za sve smeše sedimenta i 
letećeg pepela koncentracija metala u TCLP testu je ispod graničnih vrednosti. Na 
osnovu rezultata DIN 3841 – 4 testa se može zaključiti da je smeša sa 30% letećeg 



 
 

 181

pepela najefikasnija, jer izlužene koncentracije nijednog metala ne prelaze granične 
vrednosti za inertan otpad. 
  U tretmanu sedimenta sa letećim pepelom i krečom u poređenju sa uzorkom 
polaznog sedimenta, došlo je do prelaska gotovo svih metala u rezidualnu fazu. 
Posebnu pažnju treba obratiti na Cd i Zn jer bez obzira na njihov visoki udeo u 
rezidualnoj frakciji, ipak su značajnim delom vezani i u karbonatnoj frakciji (14% Zn 
i 29% Cd) što ih svrstava u kategoriju umerenog rizika po životnu sredinu. Efikasnija 
je bila smeša sa 20% letećeg pepela i 10% kreča, od smeše sa 10 % letećeg pepela i 10 
% kreča, sa manjim procentom izluženih metala. Ove smeše se generalno mogu 
smatrati manje efikasnim od smeša sa letećim pepelom, zbog izlužene frakcije Cu i 
Ni. Dominantan mehanizam izluživanja iz ovih smeša je difuzija. TCLP test je ukazao 
da su koncentracije metala ispod graničnih vrednosti regulisanih ovim testom. 
Rezultati DIN testa pokazuju da koncentracije metala ni za jednu smešu nisu bile 
iznad LAGA Z2-vrednosti, a ako primenimo kriterijum koji propisuje Evropska Unija 
(2003/33/EC), obe smeše se mogu smatrati inertnim otpadom. 

U S/S tretiranim smešama sa kaolinitom, možemo zakljičiti da dodatak ovog 
agensa sa aspekta sekvencijalne ekstrakcione procedure nije tako efikasan kao tretman 
sa krečom, cementom i letećim pepelom. U ovom slučaju treba posebno obratiti 
pažnju na metale iz ovih smeša koji su ostali vezani za karbonatnu frakciju, ali i za 
redukovanu i oksidovanu fazu, te bi moglo doći do njihovog oslobađanja promenom 
pH ili oksido – redukcionih uslova. Ako efikasnost tretmana posmatramo sa aspekta 
LX vrednosti, tretman se može smatrati potpuno uspešnim u slučaju smeše sa 30% 
kaolinita jer su srednje LX vrednosti za ovu smešu veće od 9 u pogledu svih metala i 
u sva tri rastvora za izluživanje. Stoga jedino ova smeša može imati kontrolisanu 
upotrebu. U smešama sa kaolinitom glavni mehanizam izluživanja je difuzija, a u 
smeši sa 5% kaolinita je mehanizam izluživanja spiranje sa površine, kao i u slučaju 
Ni u smeši sa 10% kaolinita. Sve smeše sedimenta i kaolinita zadovoljavaju 
kriterijume regulisane TCLP testom u pogledu koncentracije metala. DIN testom je 
utvrđeno da se na osnovu LAGA kriterijuma sve smeše mogu smatrati neadekvatnim 
sa aspekta koncentarcija Ni i Cd. Na osnovu vrednosti koje za otpad propisuje 
Evropska Unija (2003/33/EC), može se doći do istog zaključka. 

 U tretmanu sedimenta sa kaolinitom i krečom u smeši u rezlutatima 
sekvencijalne ekstrakcije se može zaključiti da povećanjem udela kaolinita, mobilnost 
Zn i Cd se znatno smanjuje, ali Ni se i sa dodatkom 30% kaoilinita nalazi 23% u 
karbonatnoj frakciji, pa tako i dalje predstavlja umeren rizik po okolinu. S obzirom da 
se Ni u polaznom sedimentu nalazi 30% u karbonatnoj frakciji, može se samo 
zaključiti da smeša kaolinita i kreča ne utiče puno na njegovu mobilnost. Kada bi kao 
kriterijum efikasnosti koristili procenat izluživanja metala, onda se može zaključiti da 
je tretman sa kaolinitom i krečom vrlo efikasan, bez obzira na rastvor koji se koristi za 
izluživanje. Tretman kontaminiranog sedimenta sa kaolinitom i krečom sa aspekta LX 
vrednosti smatra se efikasnim u slučaju smeše sa  30% kaolinita i 10% kreča, jer su za 
sve ispitivane metale LX vrednosti veće od 9 u sva tri rastvora za izluživanje. Takođe, 
dominantan mehanizam izluživanja iz svih tretiranih smeša bio je difuzija. Smeše 
kaolinita i kreča su se pokazale efikasnijim od smeša sa kaolinitom pojedinačno. 
Koncentracija metala u svim smešama kaolinita i kreča i sedimenta je ispod graničnih 
vrednosti propisanih TCLP testom. Na osnovu DIN testa utvrđeno je da samo smeša 
sa 30 % kaolinita i 10 % kreča se može koristiti u građevinske svrhe jer zadovoljava 
sve propisane kriterijume. Ipak, čak i ova smeša u poređenju sa kriterijumima za 
deponovanje koje propisuje Evropska unija (2003/33/EC), spada u neopasan otpad a 
ne u inertan, zbog koncentracija Ni koje prelate granične vrednosti. 
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 Pri tretmanu sedimenta sa kaolinitom i letećem pepelom može se zaključiti 
da Cd predstavlja poseban problem, jer se za razliku od polaznog sedimenta, najvećim 
udelom nalazi u rastvorljivoj, karbonatnoj frakciji, i predstavlja visok rizik po 
okolinu. Ukoliko kumulativne izlužene koncentracije metala poredimo sa 
koncentracijama koje za otpad propisuje Evropska Unija (2003/33/EC), u rastvoru 
dejonizovane vode sve tri smeše se mogu smatrati inertnim otpadom sa aspekta 
koncentracija Cr i Zn, a smeša sa 30% letećeg pepela i 5% kaolinita i sa aspekta 
koncentracija Cu. Sve ostale smeše u pogledu koncentracija svih ostalih metala se 
mogu kategorisati kao neopasan otpad. U rastvoru sirćetne kiseline, sve smeše su 
opasan otpad u pogledu koncentracija Ni i Cd, a u pogledu svih ostalih metala 
neopasan otpad. U rastvoru huminske kiseline pored koncentracija Ni i Cd opasnim se 
mogu smatrati i koncentracije As. Ipak, sve smeše spadaju u inertan otpad u pogledu 
koncentracija Zn, a smeše sa 20 i 30% letećeg pepela i 5% kaolinita i u pogledu 
koncentracija Cu. Takođe, povećanjem udela letećeg pepela se smanjuje vrednost 
koeficijenta difuzije, u sva tri rastvora.  Prema ovim koeficijentima može se zaključiti 
da je tretman bio najefikasniji za Cr, Zn i Pb. Za ove smeše su dobijeni znatno bolji 
rezultati od upotrebe kaolinita pojedinačno.Ukoliko koristimo LX kao kriterijum za 
korišćenje i odlaganje tretiranog otpada, sve smeše se mogu kontrolisano koristiti, 
osim smeše sa 20% letećeg pepela i 5% kaolinita, jer je LX vrednost za Ni ove smeše 
u rastvoru sirćetne i huminske kiseline  8,8, i 8,9 respektivno te se ona može odložiti 
na deponiju. I u ovim smešama, takođe, dominantan mehanizam izluživanja bio je 
difuzija. Koncentracije metala nakon TCLP testa su se kretale u opsegu ispod 
graničnih vrednosti. Rezultati DIN testa su pokazali da su koncentracije metala u 
smešama ispod LAGA graničnih vrednosti. Isti zaključak se može izvesti i na osnovu 
kriterijuma za deponovanje koje propisuje Evropska unija (2003/33/EC), na osnovu 
kog sve smeše mogu biti klasifikovane kao inertan otpad. 
  U tretmanu sa montmorilonitom, možemo uočiti da sa povećanjem udela 
montmorilonita u smeši gotovo svi metali prelaze u oksidovanu ili rezidualnu formu, a 
u  smeši sa 30 % montmorilonita se može uočiti najveće smanjenje mobilnosti. 
Ukoliko kumulativne izlužene koncentracije metala  poredimo sa koncentracijama 
koje za otpad propisuje Evropska Unija (2003/33/EC), u rastvoru dejonizovane vode, 
smeša sa 30% montmorilonita se može smatrati inertnim otpadom u slučaju 
koncentracija Cr, Cu, Zn i As, a neopasnim sa aspekta ostalih metala. U rastvoru 
sirćetne kiseline, inertnim otpadom se može smatrati samo smeša sa 30 % 
montmorilonita sa aspekta koncentarcije Cu. Ova smeša se u slučaju koncentracija 
ostalih metala može smatrati neopasnim otpadom. U rastvoru huminske kiseline, sve 
smeše spadaju u inertni otpad u slučaju cinka, a smeša sa 30% montmorilonita i sa 
aspekta Cr i As. Sa aspekta koncentracija ostalih metala, sve smeše spadaju u 
neopasan otpad, jedino koncentracije Ni za smeša sa 5 i 10% montmorilonita 
svrstavaju ove dve smeše u opasan otpad.  Koeficijenti difuzije su najniži kada je 
korišćena dejonizovana voda kao rastvor za izluživanje, a najefikasnija smeša bila je 
smeša sa 30% montmorilonita sa koeficijentima difuzije od 1,3E-12 cm2s-1 do 3,4E-14 
cm2s-1, što ukazuje da su metali unutar smeše praktično imobilisani. Sa aspekta LX 
vrednosti jedino smeša sa 30% montmorilonita se može smatrati pogodnom za dalju 
upotrebu, bez obzira na korišćeni rastvor za izluživanje, jer se srednji indeksi 
izluživanja kreću u opsegu od 9,1 do 13,6.  Glavni mehanizam izluživanja je bio 
difuzija, za sve četiri ispitivane smeše. TCLP testom je utvrđeno da nijedna smeša 
sedimenta i montmorilonita ne prelazi granične vrednosti. Na osnovu DIN testa 
utvrđeno je da jedino smeša sa 30 % montmorilonita zadovoljava kriterijume u 
pogledu koncentracije svih metala i može biti primenjena kao građevinski materijal. 
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Takođe, smeša sa 30% montmorilonita spada u inertan otpad sem u slučaju Ni i Cd 
kada predstavlja neopasan otpad. 
 Prilikom S/S tretmana sa montmorilonitom i krečom u smeši, na osnovu 
sekvencijalne ekstrakcione procedure se može zaključiti da je procenat ekstrahovanih 
mobilnih metala znatno smanjen. Generalno se može uočiti smanjenje mobilnosti 
metala sa porastom udela montmorilonita u smešama. Dominantan mehanizam 
izluživanja je difuzija, jer se vrednosti nagiba za sve metala kreću od 0,35 do 0,65. Za 
sve smeše sedimenta i montmorilonita i kreča koncentracije metala su ispod graničnih 
vrednosti regulisanih TCLP testom. Na osnovu DIN testa može se zaključiti da je 
najefikasnija bila smeša sa 30% montmorilonita i 10% kreča i može se smatrati 
inertnim otpadom u pogledu koncentracije svih metala. Ove smeše se mogu smatrati 
dosta efikasnijim od smeša samog montmorilonita sa sedimentom. 
  Prilikom S/S tretmana sa zeolitom sekvencijalnom ekstrakcionom procedurom 
je utvrđeno da se mobilnost metala neznatno menja u odnosu na početni sediment, ali 
da se u smeši sa 30 % zeolita može uočiti najveće smanjenje mobilnosti. Ukoliko kao 
kriterijum efikasnosti posmatramo procenat izluženih metala onda je tretman sa 
zeolitom najefikasniji za hrom, bakar i olovo, sa procentom izluživanja u sva tri 
rastvora manjim od 1% za smešu sa 30% zeolita. Sa povećanjem udela zeolita, 
smanjuje se i procenat izluženih metala u sva tri rastvora za izluživanje. Ukoliko 
koristimo LX vrednosti kao kriterijum za korišćenje i odlaganje tretiranog otpada, 
tretman kontaminiranog sedimenta sa zeolitom sa ovog aspekta smatra se efikasnim u 
slučaju smeša sa 10, 20 i 30 % zeolita, jer su za sve ispitivane metale LX vrednosti 
veće od 9 u sva tri rastvora za izluživanje. Dominantan mehanizam izluživanja za sve 
smeše bio je difuzija. TCLP test ukazuje da je za sve smeše koncentracija metala je 
ispod graničnih vrednosti. Rezultati DIN testa pokazuju da ispitivani sediment sa 20 i 
30% zeolita ne prelazi granične vrednosti ni za jedan metal, u pogledu LAGA 
kriterijuma, a takođe smeše sa 20 i 30% zeolita se mogu smatrati inertnim otpadom. 

 U smešama sa zeolitom i krečom rezultati sekvencijalne ekstrakcione 
procedure ukazuju na smanjenje mobilnosti metala u odnosu na polazni sediment.  Zn, 
Cd i Pb su već sa dodatkom 10% letećeg pepela i 10% kreča u najvećem udelu u 
rezidualnoj fazi, pa ne predstavljaju značajan rizik po okolinu. Ipak, pažnju treba 
obratiti na Cd koji se u karbonatnoj frakciji nalazi 31% vezan pa može predstavljati 
visok rizik po okolinu. Ukoliko kumulativnu izluženu frakciju metala posmatramo 
kao kriterijum efikasnosti, možemo doći do zaključka da je imobilizacija metala sa 
zeolitom i krečom u smeši bila vrlo uspešna za  Cr, Zn, Cd, Pb i As, bez obzira na 
udeo zeolta. Sa povećanjem udela zeolita, tretman je vrlo efikasan i za Ni i Cu. Sudeći 
po koeficijentima difuzije imobilizacija metala je efikasnija u smešama sa zeolitom i 
krečom nego sa letećim pepelom i krečom. Sa aspekta LX vrednosti jedino se uzorak 
sa 20% zeolita može kontrolisano upotrebljavati jer su vrednosti LX za sve metale 
iznad 9. Smeša sa 10% zeolita i 10% kreča  se mora odložiti na deponiju zbog LX 
vrednosti za Ni i Cu ( 8,7 i 8,3). Difuzija se pokazala kao dominantan mehanizam 
izluživanja iz ovih smeša.  TCLP test je izveden i na ovim smešama i koncentracije 
metala su ispod graničnih vrednosti regulisanih ovim testom i za smeše zeolita i kreča. 
Na osnovu DIN testa može se zaključiti da su koncentracije metala su ispod graničnih 
vrednosti regulisanih ovim testom. Rezultati DIN testa pokazuju da koncentracije 
metala ni za jednu smešu nisu bile iznad LAGA Z2-vrednosti, a ako primenimo 
kriterijum koji propisuje Evropska Unija (2003/33/EC), obe smeše se mogu smatrati 
inertnim otpadom.  

 U S/S tretiranim smešama sa zeolitom i letećim pepelom,  Cu i Pb se u ovim 
smešama u nejvećem udelu nalaze vezani za rezidualnu frakciju, što ih čini 
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nedostupnim za živi svet. Metali su najmanje mobilni su smeši sa 10% letećeg pepela 
i 10% zeolita. Generalno se može zaključiti da je smeša sa 5% zeolita i 20 % letećeg 
pepela bila najefikasnija u uklanjaju metala, odnosno smanjenja njihovog izluživanja, 
ako kumulativnu izluženu frakciju metala posmatramo kao kriterijum efikasnosti 
tretmana. Ovaj tretman bio je najefikasniji za Cr, Cu, Zn i Pb, čiji procenat izluživanja 
nije bio veći od 1,1%. Ukoliko kumulativne izlužene koncentracije metala poredimo 
sa koncentracijama koje za otpad propisuje Evropska Unija (2003/33/EC), dolazimo 
do sledećeg zaključka: u rastvoru dejonizovane vode sve smeše sa aspekta 
koncentracije Cr i Zn se mogu smatrati inertnim otpadom. Smeša sa 30 % letećeg 
pepela i 5% kreča se može smatrati inertnim otpadom i u slučaju koncentracija bakra, 
dok koncentracije ostalih metala ove smeše svrstavaju u neopasan otpad. U rastvoru 
sirćetne kiseline, sve smeše su opasan otpad sa aspekta koncentracija Ni i Cd, a 
klasifikuju se kao neopasne na osnovu koncentracija ostalih metala. U rastvoru 
huminske kiseline je vrlo slična situacija kao u rastvoru sirćetne kiseline, smeše se 
mogu smatrati opasnim otpadom sa aspekta koncentracija Ni i Cd, ali ovaj put i 
inertnim otpadom u pogledu koncentracija Cr i Zn. Koncentracije Cu, As i Pb 
klasifikuju ove smeše u neopasan otpad. Metali iz S/S smeša sa zeolitom i letećim 
pepelom se mogu smatrati umereno mobilnim (E-09 cm2s-1) do praktično 
imobilisanim (E-14 cm2s-1). A sudeći po ovom parametru, tretman je bio najefikasniji 
za Cr, Zn i Pb. Sa aspekta LX vrednosti u rastvoru dejonizovane vode i huminske 
kiseline sve smeše su pogodne za kontrolisanu upotrebu, dok u rastvoru sirćetne 
kiseline, LX vrednosti za Ni su 8,9, 8,9 i 8,8 za sve tri smeše respektivno, tako da se u 
tom slučaju one mogu odlagati na deponiju. Dominantan mehanizam izluživanja i za 
ove smeše bila je difuzija. Koncentracije metala u smešama su se kretale u opsegu 
ispod graničnih vrednosti regulisanih TCLP testom. Na osnovu DIN testa samo smeša 
sa 5 % zeolita i 10 % letećeg pepela prelazi LAGA kriterijum u pogledu koncentracije 
Ni. Što se tiče kriterijuma za deponovanje koje propisuje Evropska unija 
(2003/33/EC), vrednosti koncentracije metala za sve smeše klasifikuju ove smeše kao 
inertan otpad. Smeša sa 5% zeolita i 20% letećeg pepela pokazala se kao najefikasnija 
u ovom S/S tretamnu. Ipak, kada su u pitanju koncentracije Ni i Cd u rastvorima 
sirćetne kiseline, i ova smeša predstavlja opasan otpad. U prilogu prikazani su 
rezultati poređenja efikasnosti diskutovanih S/S tretmana. 

U sprovedenom istraživanju je po prvi put je za pojedine smeše sedimenta i 
imobilizacionih agenasa (zeolit i kreč, leteći pepeo i kreč, zeolit i leteći pepeo) 
primenjen semi-dinamički test izluživanja kako u osnovnom tako i u modifikovanom 
obliku (kada je kao rastvor za izluživanje korišćen rastvor huminskih kiselina i rastvor 
pH 3,25). Korišćenjem ovog testa omogućeno je dobijanje podataka o dugoročnom 
izluživanju, tj. ponašanju metala u prirodnim uslovima ali i u uslovima koji oponašaju 
akcidentne situacije (kisele kiše, visoko organsko opterećenje, itd.). Dobijeni podaci 
su neprocenjivi sa aspekta ekonomski i ekološki prihvatljivog upravljanja 
sedimentom. 

Iako su ispitivani metali distribuirani u različitim frakcijama u sedimentu, 
primenjeni su isti tretmani remedijacije, iako se dosada smatralo da određene 
remedijacione tretmane treba primenjivati prema osobinama distribucije metala u 
sedimentu. U literaturi nema dovoljno podataka o ponašanju smeše metala različito 
distribuiranih u sedimentu tokom remedijacionih tretmana, kao i o efikasnosti 
tretmana u celini. Primenom  istog remedijacionog, tj. imobilizacionog tretmana na 
sediment kontamaniran metalima sa istim remedijacionim agensima  postignut je 
visok ekološki i ekonomski benefit, što i jeste osnovni cilj svakog remedijacionog 
tretmana.  
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 Na osnovu napred izvedenih zaključaka, optimalni agensi za imobilizaciju 
metala u sedimentu su smeša cementa i kreča (5% cementa i 10% kreča), smeša 
montmorilonita i kreča (30% montmorilonita i 10% kreča), leteći pepeo (30%) i zeolit 
(30%). U ovim smešama dominantan mehanizam izluživanja je difuzija, a ove smeše 
se mogu smatrati inertnim otpadom po svim ispitivanim kriterijumima.  Ovi rezultati 
se mogu upotrebiti za projektovanje i izgradnju pilot postrojenja na kome bi se ispitala 
efikasnost ovih agenasa za remedijaciju sedimenta u realnim uslovima. 
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8. PRILOG 
 
 

Tabela P-1. Rezultati određivanja granulometrijskog sastava sedimenta Velikog 
Bačkog kanala 

Veličina 
čestica 

mm 

Uzorak 

1 2 3 4 5 6 7 

>2,0 0,25 0,30 0,25 0,28 0,23 0,30 0,34 

Pesak-krupni 

2,0-1,0 1,78 1,70 1,80 1,50 1,72 1,77 1,14 

Pesak-srednji 

1,0-0,80 2,93 3,99 2,70 3,14 2,80 3,20 1,91 

0,8-0,40 12,09 14,7 12,7 16,5 14,2 10,9 12,1 

0,4-0,20 16,98 16,2 17,8 19,0 19,8 18,3 18,3 

Pesak-sitni prašinast 

0,20-0,125 13,3 12,4 10,0 9,79 12,3 10,43 8,39 

0,125-0,063 26,0 17,5 22,9 21,2 13,6 21,86 13,6 

0,063-0,02 12,0 13,3 13,2 11,5 16,7 15,45 19,3 

Prah 

0,02-0,002 13,0 14,5 15,2 14,4 14,8 12,3 19,4 

Glina 

<0,002 1,05 5,20 3,38 2,27 3,68 3,50 5,19 
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Tabela P-2. Rezultati određivanja granulometrijskog sastava sedimenta Krivaje 

 
 

Uzorak 

Veličina čestica (mm) 

Glina Prah Pesak sitan prašinast Pesak-srednji Pesak-
krupni 

 

<0,002 0,02-
0,002 

0,063-
0,02 

0,125-
0,063 

0,20-
0,125 

0,4-
0,20 

0,8-
0,40 

1,0-
0,80 2,0-1,0 >2,0 

1 6,3 12,6 17,1 14,5 17,1 16,0 7,6 3,3 4,2 0,3 
2 2,8 15,7 6,7 7,9 16,0 28,6 10,1 3,7 3,7 3 
3 3,7 12,4 19,6 12,5 11,6 12,6 9,3 3,2 3,7 0,1 
4 4,9 9,2 25,9 10,7 14,7 14,8 10,4 3,3 3,8 0,06 
5 4,5 14,0 21,5 14,1 12,3 12,0 11,0 4,2 4,9 0,02 
6 0,8 8,4 46,8 21,9 5,0 5,0 3,7 1,6 3,5 1,3 
7 3,5 7,8 53,7 14,4 5,6 6,2 3,9 1,3 1,8 0,3 
8 3,7 7,9 6,4 13,9 30,0 16,3 9,9 4,1 5,0 0,4 
9 6,5 12,0 44,5 21,5 6,0 7,1 0,5 0,6 0,2 0,03 
10 8,9 11,9 23,0 11,8 9,2 14,3 10,5 3,7 4,0 0,6 
11 4,9 13,8 13,3 13,5 11,5 16,1 13,2 5,0 6,2 0,9 
12 5,2 10,1 23,6 19,8 8,5 13,6 10,0 3,5 3,6 0,6 
13 3,9 13,0 12,1 16,9 12,0 17,0 13,4 4,6 4,6 0,8 
14 3,8 8,6 28,6 15,9 7,5 10,8 10,1 4,9 7,3 0,06 
15 1,7 8,4 25,9 11,4 9,8 17,2 13,5 3,9 3,5 0,7 
16 4,8 13,7 17,5 12,5 8,1 13,0 13,6 5,9 8,7 0,7
17 4,0 14,6 24,4 15,5 11,9 13,2 8,8 3,2 3,8 0,04 
18 2,7 15,5 31,8 13 7,9 11,8 8,2 3,0 4,0 0,2 
19 2,1 15,6 10,9 13,3 13,3 17,4 13,9 3,6 3,2 1,7 
20 4,3 19,8 24,1 11,9 8,4 13,8 8,4 3,5 3,9 2,2 
21 5,7 10,3 11,9 33,5 7,7 10,8 8,8 2,7 3,0 0,2 
22 4,5 25,5 13,9 13,8 9,9 13,8 9,6 3,0 3,1 0,8
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Tabela 3-P. Poređenje efikasnosti S/S tretmana sedimenta zagađenog metalima na osnovu 
razlicitih kriterijuma i testova izluživanja za hrom 

Imobilizacioni 
agens 

Kumulativna 
izlužena 
frakcija 

Kvalitet vode 
(Sl. glasnik 
SRS 31/82)a 

2003/33/EC b LX c 

Mehanizam 
koji 

kontroliše 
izluživanje 

TCLP 
test 

DIN 
3841-4 

test 

kreč do 0,54% III/IV klasa neopasan 
otpad 11-13 difuzija <GV inertan 

otpad 

cement do 1% I/II klasa neopasan 
otpad 10-12 difuzija <GV inertan 

otpad 

leteći pepeo do 0,19% I/II klasa neopasan 
otpad 11-13 difuzija <GV inertan 

otpad 

kaolinit do 0,20% I/II klasa neopasan 
otpad 10-13 difuzija <GV inertan 

otpad 

montmorilonit do 0,07% III/IV klasa inertan otpad 12-13 difuziija <GV inertan 
otpad 

zeolit do 0,10% I/II klasa inertan otpad 11-13 difuzija <GV inertan 
otpad 

kaolinit i kreč do 0,08% I/II klasa neopasan 
otpad 12-14 difuzija <GV inertan 

otpad 
montmorilonit i 
kreč do 0,05% I/II klasa inertan otpad 12-14 difuzija <GV inertan 

otpad 

cement i kreč do 0,05% I/II klasa inertan otpad 14 difuzija <GV inertan 
otpad 

leteći pepeo i 
kreč do 0,24% I/II klasa neopasan 

otpad 11-12 difuzija <GV inertan 
otpad 

zeolit i kreč do 0,16% I/II klasa inertan otpad 12-13 difuzija <GV inertan 
otpad 

kaolinit i leteći 
pepeo do 0,09% I/II klasa inertan otpad 13-14 difuzija <GV inertan 

otpad 
zeolit i leteći 
pepeo do 0,05% I/II klasa inertan otpad 12-14 difuzija <GV inertan 

otpad 
 

a nacionalni Pravilnik o opasnim materijama u vodama 
b Direktiva Evropske Unije o prihvatljivosti otpadnih materija 
c Srednji indeks izluživanja 
 
 
* U slučaju manjeg udela agensa u smeši 
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Tabela 4-P. Poređenje efikasnosti S/S tretmana sedimenta zagađenog metalima na osnovu 
različitih kriterijuma i testova izluživanja za nikal 

Imobilizacioni 
agens 

Kumulativna 
izlužena 
frakcija 

Kvalitet 
vode 

(Sl. glasnik 
SRS 31/82)a 

2003/33/EC b LX c 

Mehanizam 
koji 

kontroliše 
izluživanje 

TCLP 
test 

DIN 
3841-4 

test 

kreč do 17,5% van klase neopasan 
otpad 8-9 difuzija - neopasan 

otpad 

cement do 14,4% van klase neopasan 
otpad 9-10 difuzija - inertan 

otpad 

leteći pepeo do 1,2% van klase 
opasan otpad*

neopasan 
otpad 

10-11 spiranje* 
difuzija - neopasan 

otpad 

kaolinit do 1,2% van klase neopasan 
otpad 9-11 spiranje* 

difuzija - neopasan 
otpad 

montmorilonit do 1,2% van klase neopasan 
otpad 10-11 difuziija - neopasan 

otpad 

zeolit do 1,4% van klase * 
III/IV klasa 

neopasan 
otpad 10-11 difuzija - 

neopasan 
otpad* 
inertan 
otpad 

kaolinit i kreč do 8,5% van klase 
opasan otpad*

neopasan 
otpad 

8-10 difuzija - neopasan 
otpad 

montmorilonit 
i kreč do 1,0% III/IV klasa 

opasan otpad*

neopasan 
otpad 

9-10 difuzija - neopasan 
otpad 

cement i kreč do 0,70% III/IV klasa neopasan 
otpad 9 spiranje - neopasan 

otpad 

leteći pepeo i 
kreč do 16% van klase opasan otpad 8-9 difuzija - inertan 

otpad 

zeolit i kreč do 11% van klase neopasan 
otpad 8-11 difuzija - inertan 

otpad 
kaolinit i 
leteći pepeo do 1,4% van klase neopasan 

otpad 9-11 difuzija - neopasan 
otpad 

zeolit i leteći 
pepeo do 1,3% van klase neopasan 

otpad 10-11 difuzija - neopasan 
otpad 

 
a nacionalni Pravilnik o opasnim materijama u vodama 
b Direktiva Evropske Unije o prihvatljivosti otpadnih materija 
c Srednji indeks izluživanja 
 
*U slučaju manjeg udela agensa u smeši 
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Tabela 5-P. Poređenje efikasnosti S/S tretmana sedimenta zagađenog metalima na osnovu 
različitih kriterijuma i testova izluživanja za bakar 

Imobilizacioni 
agens 

Kumulativna 
izlužena 
frakcija 

Kvalitet vode 
(Sl. glasnik 
SRS 31/82)a 

2003/33/EC b LX c 

Mehanizam 
koji 

kontroliše 
izluživanje 

TCLP 
test 

DIN 
3841-4 

test 

kreč do 34,8% van klase * 
III/IV klasa 

neopasan 
otpad 8-9 difuzija - inertan 

otpad 

cement do 19% van klase neopasan 
otpad 8-9 difuzija - inertan 

otpad 

leteći pepeo do 0,76% van klase neopasan 
otpad 9-11 spiranje* 

difuzija - inertan 
otpad 

kaolinit do 0,61% van klase 
neopasan 

otpad* 
inertan otpad 

9-11 spiranje* 
difuzija - inertan 

otpad 

montmorilonit do 0,58% I/II klasa inertan otpad 10-12 difuziija - inertan 
otpad 

zeolit do 0,54% III/IV klasa inertan otpad 10-12 difuzija - inertan 
otpad 

kaolinit i kreč do 11,2% van klase opasan otpad 8-10 difuzija - 

neopasan 
otpad* 
inertan 
otpad 

montmorilonit i 
kreč do 0,51% III/IV klasa neopasan 

otpad 9-10 difuzija - neopasan 
otpad 

cement i kreč do 0,1% III/IV klasa neopasan 
otpad 9-10 difuzija - inertan 

otpad 

leteći pepeo i 
kreč do 27% van klase opasan otpad 7-8 difuzija - inertan 

otpad 

zeolit i kreč do 20% van klase neopasan 
otpad 8-11 difuzija - inertan 

otpad 

kaolinit i leteći 
pepeo do 0,75% III/IV klasa 

neopasan 
otpad* 

inertan otpad 
9-11 difuzija - inertan 

otpad 

zeolit i leteći 
pepeo do 0,67% III/IV klasa 

neopasan 
otpad* 

inertan otpad 
10-11 difuzija - inertan 

otpad 

 
a nacionalni Pravilnik o opasnim materijama u vodama 
b Direktiva Evropske Unije o prihvatljivosti otpadnih materija 
c Srednji indeks izluživanja 
 
 
* U slučaju manjeg udela agensa u smeši 

 

 

 

 

 



 
 

 208

Tabela 6-P. Poređenje efikasnosti S/S tretmana sedimenta zagađenog metalima na osnovu 
različitih kriterijuma i testova izluživanja za cink 

Imobilizacioni 
agens 

Kumulativna 
izlužena 
frakcija 

Kvalitet vode 
(Sl. glasnik 
SRS 31/82)a 

2003/33/EC b LX c 

Mehanizam 
koji 

kontroliše 
izluživanje 

TCLP 
test 

DIN 
3841-4 

test 

kreč do 0,57% I/II klasa inertan otpad 12-13 difuzija - inertan 
otpad 

cement do 0,18% III/IV klasa inertan otpad 12-14 difuzija - inertan 
otpad 

leteći pepeo do 0,30% I/II klasa inertan otpad 10-12 difuzija - inertan 
otpad 

kaolinit do 0,34% I/II klasa inertan otpad 10-13 spiranje* 
difuzija - inertan 

otpad 

montmorilonit do 0,15% I/II klasa inertan otpad 12-14 difuziija - inertan 
otpad 

zeolit do 0,19% I/II klasa inertan otpad 10-13 difuzija - inertan 
otpad 

kaolinit i kreč do 0,11% I/II klasa inertan otpad 12-13 difuzija - inertan 
otpad 

montmorilonit i 
kreč do 0,03% I/II klasa inertan otpad 12-14 difuzija - inertan 

otpad 

cement i kreč do 0,01% I/II klasa inertan otpad 11-14 difuzija - inertan 
otpad 

leteći pepeo i 
kreč do 0,41% I/II klasa neopasan 

otpad 10-12 difuzija - inertan 
otpad 

zeolit i kreč do 0,22% I/II klasa inertan otpad 12-14 difuzija - inertan 
otpad 

kaolinit i leteći 
pepeo do 0,15% I/II klasa inertan otpad 11-13 difuzija - inertan 

otpad 
zeolit i leteći 
pepeo do 0,07% I/II klasa inertan otpad 12-13 difuzija - inertan 

otpad 
 

a nacionalni Pravilnik o opasnim materijama u vodama 
b Direktiva Evropske Unije o prihvatljivosti otpadnih materija 
c Srednji indeks izluživanja 
 
 
* U slučaju manjeg udela agensa u smeši 
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Tabela 7-P. Poređenje efikasnosti S/S tretmana sedimenta zagađenog metalima na osnovu 
različitih kriterijuma i testova izluživanja za kadmijum 

Imobilizacioni 
agens 

Kumulativna 
izlužena 
frakcija 

Kvalitet 
vode 

(Sl. glasnik 
SRS 31/82)a 

2003/33/EC b LX c 

Mehanizam 
koji 

kontroliše 
izluživanje 

TCLP 
test 

DIN 
3841-4 

test 

kreč do 0,1% I/II klasa inertan otpad 12-15 difuzija <GV inertan 
otpad 

cement do 0,08% I/II klasa inertan otpad 12-14 difuzija <GV inertan 
otpad 

leteći pepeo do 2,2% III/IV klasa neopasni otpad 10-12 difuzija <GV inertan 
otpad 

kaolinit do 1,0% III/IV klasa* 
I/II klasa 

neopasan 
otpad* 

inertan otpad 
10-11 difuzija <GV inertan 

otpad 

montmorilonit do 0,93% III/IV klasa* 
I/II klasa 

neopasan 
otpad 10-11 difuziija <GV inertan 

otpad 

zeolit do 1,5% III/IV klasa neopasan 
otpad 10-12 difuzija <GV inertan 

otpad 

kaolinit i kreč do 0,22% III/IV klasa neopasan 
otpad 10-12 difuzija <GV inertan 

otpad 

montmorilonit i 
kreč do 0,55% III/IV klasa* 

I/II klasa 

neopasan 
otpad* 

inertan otpad 
10-12 difuzija <GV inertan 

otpad 

cement i kreč do 0,05% III/IV klasa neopasan 
otpad 10-12 difuzija <GV inertan 

otpad 

leteći pepeo i 
kreč do 0,49% I/II klasa inertan otpad 11-14 difuzija <GV inertan 

otpad 

zeolit i kreč do 0,002% I/II klasa inertan otpad 16-18 difuzija <GV inertan 
otpad 

kaolinit i leteći 
pepeo do 2,7% III/IV klasa neopasan 

otpad 11-13 difuzija <GV inertan 
otpad 

zeolit i leteći 
pepeo do 2,3% III/IV klasa neopasan 

otpad 11-12 difuzija <GV inertan 
otpad 

 

a nacionalni Pravilnik o opasnim materijama u vodama 
b Direktiva Evropske Unije o prihvatljivosti otpadnih materija 
c Srednji indeks izluživanja 
 
 
* U slučaju manjeg udela agensa u smeši 
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Tabela 8-P. Poređenje efikasnosti S/S tretmana sedimenta zagađenog metalima na 
osnovu različitih kriterijuma i testova izluživanja za olovo 

Imobilizacioni 
agens 

Kumulativna 
izlužena 
frakcija 

Kvalitet vode 
(Sl. glasnik 
SRS 31/82)a 

2003/33/EC b LX c 

Mehanizam 
koji 

kontroliše 
izluživanje 

TCLP 
test 

DIN 
3841-4 

test 

kreč do 0,71% I/II klasa inertan otpad 12-17 difuzija <GV inertan 
otpad 

cement do 0,002% I/II klasa inertan otpad 13-15 difuzija <GV inertan 
otpad 

leteći pepeo do 0,17% III/IV klasa neopasan 
otpad 12-13 difuzija <GV inertan 

otpad 

kaolinit do 1,24% van klase neopasan 
otpad 10-12 difuzija <GV inertan 

otpad 

montmorilonit do 0,13% III/IV klasa neopasan 
otpad 12-13 difuziija <GV inertan 

otpad 

zeolit do 0,09% III/IV klasa neopasan 
otpad 12-13 difuzija <GV inertan 

otpad 

kaolinit i kreč do 0,28% III/IV klasa neopasan 
otpad 11-13 difuzija <GV inertan 

otpad 

montmorilonit 
i kreč do 0,15% III/IV klasa 

neopasan 
otpad* 

inertan otpad 
12-14 difuzija <GV inertan 

otpad 

cement i kreč do 0,15% III/IV klasa neopasan 
otpad 11 difuzija <GV inertan 

otpad 

leteći pepeo i 
kreč do 0,26% III/IV klasa neopasan 

otpad 11-13 difuzija <GV inertan 
otpad 

zeolit i kreč do 0,16% III/IV klasa* 
I/II klasa 

neopasan 
otpad* 

inertan otpad 
11-16 difuzija <GV inertan 

otpad 

kaolinit i leteći 
pepeo do 0,10% I/II klasa neopasan 

otpad 12-13 difuzija <GV inertan 
otpad 

zeolit i leteći 
pepeo do 0,07% III/IV klasa neopasan 

otpad 12-13 difuzija <GV inertan 
otpad 

 

a nacionalni Pravilnik o opasnim materijama u vodama 
b Direktiva Evropske Unije o prihvatljivosti otpadnih materija 
c Srednji indeks izluživanja 
 
 
* U slučaju manjeg udela agensa u smeši 
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Tabela 9-P.Poređenje efikasnosti S/S tretmana sedimenta zagađenog metalima na 
osnovu različitih kriterijuma i testova izluživanja za arsen  

 

Imobilizacioni 
agens 

Kumulativna 
izlužena 
frakcija 

Kvalitet vode 
(Sl. glasnik 
SRS 31/82)a 

2003/33/EC b LX c 

Mehanizam 
koji 

kontroliše 
izluživanje 

TCLP 
test 

kreč do 0,9% I/II klasa inertni otpad 10-12 difuzija <GV 

cement do 2,7% I/II klasa inertan otpad 10-12 difuzija <GV 

leteći pepeo do 9,0% III/IV klasa neopasan 
otpad 10-12 difuzija <GV 

kaolinit do 2,3% I/II klasa inertan otpad 11-13 difuzija <GV 

montmorilonit do 2,0% I/II klasa inertan otpad 11-12 difuziija <GV 

zeolit do 5,9% I/II klasa inertan otpad 11-12 difuzija <GV 

kaolinit i kreč do 1,6% I/II klasa inertan otpad 11-12 difuzija <GV 

montmorilonit i 
kreč do 1,1% I/II klasa inertan otpad 11-13 difuzija <GV 

cement i kreč do 0,17% I/II klasa inertan otpad 12 difuzija <GV 

leteći pepeo i 
kreč do 0,001% I/II klasa inertan otpad 10-12 difuzija <GV 

zeolit i kreč do 0,002% I/II klasa inertan otpad 10-12 difuzija <GV 

kaolinit i leteći 
pepeo do 9,9% van klase * 

III/IV klasa 
neopasan 

otpad 9-11 difuzija <GV 

zeolit i leteći 
pepeo do 11% van klase neopasan 

otpad 9-10 difuzija <GV 

 

a nacionalni Pravilnik o opasnim materijama u vodama 
b Direktiva Evropske Unije o prihvatljivosti otpadnih materija 
c Srednji indeks izluživanja 
 
 
* U slučaju manjeg udela agensa u smeši 
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Tabela 10-P. Poređenje efikasnosti S/S tretmana sedimenta zagađenog metalima na 
osnovu različitih kriterijuma i testova izluživanja za smešu Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb i As 

Imobilizacioni 
agens 

Kumulativna 
izlužena 
frakcija 

Kvalitet vode 
(Sl. glasnik 
SRS 31/82)a 

2003/33/EC b LX c 

Mehanizam 
koji 

kontroliše 
izluživanje 

TCLP 
test 

DIN 
3841-4 

test 

kreč do 34,8% van klase neopasan 
otpad 8-17 difuzija <GV neopasan 

otpad 

cement do 19% van klase neopasan 
otpad 9-15 difuzija <GV inertan 

otpad 

leteći pepeo do 9,0% van klase neopasan 
otpad 9-13 difuzija <GV neopasan 

otpad 

kaolinit do 2,3% van klase neopasan 
otpad 9-13 

difuzija 
<GV neopasan 

otpad 

montmorilonit do 2,0% van klase neopasan 
otpad 

10-
14 

difuzija <GV neopasan 
otpad 

zeolit do 5,9% III/IV klasa neopasan 
otpad 

10-
13 

difuzija <GV inertan 
otpad 

kaolinit i kreč do 11,2% van klase neopasan 
otpad 8-14 

difuzija 
<GV neopasan 

otpad 
montmorilonit 
i kreč do 1,1% III/IV klasa neopasan 

otpad 9-14 difuzija <GV neopasan 
otpad 

cement i kreč do 0,7% III/IV klasa neopasan 
otpad 9-14 difuzija <GV neopasan 

otpad 

leteći pepeo i 
kreč do 27% van klase opasan otpad 7-14 

difuzija 
<GV inertan 

otpad 

zeolit i kreč do 20% van klase neopasan 
otpad 8-18 difuzija <GV inertan 

otpad 
kaolinit i leteći 
pepeo do 9,9% van klase neopasan 

otpad 9-14 difuzija <GV neopasan 
otpad 

zeolit i leteći 
pepeo do 11% van klase neopasan 

otpad 9-14 
difuzija 

<GV neopasan 
otpad 

 

a nacionalni Pravilnik o opasnim materijama u vodama 
b Direktiva Evropske Unije o prihvatljivosti otpadnih materija 
c Srednji indeks izluživanja 
 
 
* U slučaju manjeg udela agensa u smeši 
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Deo rezultata iz ove doktorske disertacije objavljen je u radu u vodećem 
međunarodnom časopisu: 
 
Dalmacija, M.B., Prica, M.D.J., Dalmacija, B.D., Rončević, S.D., and Rajić, L.M. 
(2010) Correlation between the results of sequential extraction and effectiveness of 
immobilization treatment of lead- and cadmium-contaminated sediment. 
TheScientificWorldJOURNAL:TSW Environment 10, 1–19.  
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